
COMPOZIŢIA ARGINTULUI DIN OBIECTELE 
DE PODOABA DACICE 

In vederea lărgirii sferei de cunoaştere a metalurgiei dacice in domeniul 
ar~) ,nt ului metalic, întrebuinţat la confecţionarea bijuteriilor, au fost analizate 
chimic 11 obiecte diferite (tabel 1), utilizindu-se in acPSt scop aproximativ 0,1 g 
metal, prelevat din aceste obiecte de podoabă dacice. 

Obic:>rtele studiate aparţin Muzeului de istorie al Transilvaniei-Cluj şi au fost 
scl~cţl.onate pe criterii istorice de către Hadrian Daicovidu şi Constantin Pop, 
fiind puse ·la dispoziţia noastră prin bunăvoinţa Direcţiunii muzeului. In vederea 
luării acestor probe in cantităţi infime, dar totuşi repr€zc•ntative, probarea s-a 
făcut prin ciupire sau pilirc. 

Cu ocazia acestui studiu s-a păstrat acel31'ii mers al analizei ca şi in cazul lucrării 
despre inonedele de argint dacice1 şi anume: 

1. - Dizolvarea metalului in acid azotic concentrat, la cald; separarea prin fil­
trate a aurului din rezidiu şi cintărirea acestuia după spălare, uscare şi calcinare 
la sooec . 

. . 
2~. ~ Precipitarea din soluţia de azotat de argint a argintului, ca clorură şi 

doza~ea elementului in această combinaţie. 
~ .. - Titrarea iodometrică a cuprului, după metoda Haen-Low2, îmbunătăţită de 

C. qteanu3• 

Ş..,a. confirmat şi cu această ocazie, ca şi la studiul monedelor4, că argintul obiec­
telor de podoabă dacice conţine în permanenţă aur în cantităţi variabile de la caz 
la ~z (tabel 1). 

Aurul din acest<> obiecte apare - după trecerea în soluţie a argintului şi a 
cuprului - în două stări de d i sper s i e d i fc r i t e: g r a n u 1 a r - n e­
g r u (în 6 cazuri din 11) sau c o 1 oi da 1- roşu (în 5 cazuri din 11, tabel 1). 

Conţinutul de aur din obiectele de ·argint variază între 0,63 şi 6,350fo (tabel 1). 

Se pare că odată cu creşterea conţinutului de cupru al argintului, îşi face 
aparîţla aur u 1 col oi da l- ro ş u, ca şi cum prezenţa aurului in aliaj ar fi 
condiţionată de conţinutul de cupru al acestuia. 

1 E. Stoicovici- FI. Stoicovici, Monedele de argint dacice şi specificul lor chimic şi metalograjic, In ActaMN, IX, 1972, 
p. 375-382. 

1 'F.I ~- Treadwell, Lehrbuch der analytischen Chemie, Leipzig - Wien, 1937. 
• C. Liteanu, Curs de chimie analitică, Bucureşti, 1968. 
• E. Stoicovici - FI. Stoicovici, op.cil. 
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Tabel 1. Compoziţia obiectelor de argint dacice 

Nr. Nr. Denumirea obiectului Au 1 Ag 

1 

Cu 

1 

Obs. 
crt. inv. o: 0/ % tO 1 10 

1. 10126 Garnitură, placă 5,10 52,53 42,37 aur coloidal 
roşu 

<) 10124 Cataramă, disc 3,96 54,88 41,16 idem 

3. 10127 Arc corp fibulă 4,36 74,15 21,49 idem 

4. 9081 Brăţară 0,89 96,58 2,53 aur granular 
negru 

5. 1805 Inel 0,68 97,51 1,81 idem 

6. 7009 Spirală de colier 6,35 66,89 26,76 aur coloidal 
roşu 

7. 5509 Pibulă (Sărmăşag) 0,73 85,76 13,51 idem 

8. 472 Pibulă dacică (tip Neuheim) 0,91 96,32 2,77 aur granuţar 
negru 

9. 10122 Fibulă dacică aurită 2,34 96,74 0,92 idem 

10. 10116 Lanţ răsucit dacic 0,63 97,72 0,65 idem 

11. 1435 Brăţară în formă de şarpe 1.72 97,93 0,35 idem 

In ceea ce priveşte propmţia de argint şi de cupru folosită în aliajele de ar-gint 
alt> metalurgiei dacice, această proporţie variază in limitele a trei grade de fineţe 
distincte: calitatea 1-a, ou 85,76 şi 98,720fo argint sau sub 1/8 părţi Cu; calitate.a a 
II-a. cu 66,89 şi 74,150/o argint sau intre 1/3-1.'4 Cu; calitatea a 111-3, cu 52,53 şi 

55,!l8% argint sau cu mai puţin de 1i2 Cu. 
Această regulă metalurgkă este pusă în evidenţă pe cale grafică în triunghiul 

conc<.'ntraţiilor cu cele 3 coordonate: Ag-Au-Cu (fig. 1). Aici, cercurile pline indică 
argi:1tul cu cel mai mult cupru şi, totodată, cu aur coloidal-roşu, iar cerC'Urile 
simple indică argintul cel mai fin, grupat strins în apropieTea virfului triunghiului, 
notat Ag, care conţine şi el aur, dar numai sub forma varietăţii compacte-negre 
(ta bc·l 1). 

In incheiere putem afirma, pe baza rezultatelor ferme obţinute, că metalurgia 
dacică a argintului a întrebuinţat acelaşi metal de argint de compoziţii variabile, 
atit la confecţionarea bijuteritlor, cît şi la baterea rrwnedelor. 

Se C'Onfirmă şi cu aceşt prilej constatarea făcută la studiul monedelor antice5, că 
in meialurgia argintului din antichitate nu se cunoştea o metodă eficientă de 
s0parare a aurului de argint şi inveTs. 

In schimb, adaosul de cupru la monedele de argint era perfect controlat şi 
:1plicat uneori cu predilecţie. 

EUGEN STOICOVICI - FLORICA STOICOVICI 

1 Ilmlem. 
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Fig. 1. - Diagrama ternară Ag-Au-Cu a obiectelor de podoabă dacice, cu cele tre calităţi 
de argint folosit curent : I, II şi III. 

DIE ZUSAMMENSETZUNG DES SILBERS DER DAKISCHEN 
SCHMUCKGEGENSTĂNDE 

(Zusammenfassung) 

1\ls Ergebnis der chemischen Analyse von elf dakischen Schmucksti.icken wurde 
festgestellt, dass die verwendeten Silberlegierungen immer G o 1 d - von 0,63 bis 
zu 6,350/o - in zwei verschiedenen Dispersionszustanden enthalten: a) kolloidal-rot 
und b) kfunig schwarz. 

Der Kupfergehalt der dakischen Silberlegierung bewegt sich zwischen weiten 
Grenzen, so dass daraufhin drei Legierungen vel'S{!hiedener Qualitat abgeleitet 
werden konnten, die von den dakischen Siilberschmieden Iaufend erzeugt und zur 
Herstellung von Schmuckmi.icken und zur Mi.inzpragung verwendet wurden. 
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