
MONEDE DACICE DE ARGINT CU MIEZ ŞI lNVELIŞ 

Materialul studiat a fost obţinut de la Institutul de istorie şi arheologie din 
Cluj1 cu scopul de-a i se studia proprietăţile structurale, texturale şi de compo­
ziţie, văzute la microscop. 

Acest material constă din 5 monede care provin din tezaurul de la Vişea (jud. 
Cluj). Una din monede reprezintă tipul de argint pur; două concretizează tipul cu 
<:ompoziţia omogenă a unui aliaj de argint de compoziţia 600/o Ag şi 400/o Cu 
(fig. 1), iar celelalte două monede aparţin tipului cu miez de cupru şi cu înveliş 

format din aliajul amintit (60% Ag, 40% Cu). 
Sub raport structural, materialul din monedele cu miez şi înveliş este granular 

şi este format în mod constant din două faze distincte: argint şi cupru (fig. 2, 
3, 4). Ca textură, se constată o dispoziţie în zone concentrice sau paralele a celor 
două metale (fig. 2 şi 3). 

învelişul este format dintr-un aliaj cu 600/o Ag şi 400/o Cu, după cum şi din 
cantităţi mici de aur coloidal roşu-violet, conţinut intrareticular2• Grosimea înve­
lişului poate varia în limitele: 0,01-3,00 mm, ultima valoare reprezentînd gro­
simea maximă atinsă la marginea monedei de ci\.tre acest înveliş. 

Limita între înveliş şi miez este pregnantă şi - în general - fără între­
pătrunderi (fig. 2, 3). ln rare cazuri, datorită presiunilor exagerate aplicate la 
batere, se observă o uşoară fragmentare a miezului şi o pătrundere a substanţei 

învelişului între aceste fragmente (fig. 4). Miezul monedei este format din cupru 
,cu structura granulara. 

ln ceea ce priveşte tehnica de lucru, aşa cum rezultă din structura-textura 
monedelor, se pare a fi fost o forjare la cald a două plăci de aliaj de argint 
{60% Ag, 40% Cu) peste un disc de cupru (fig. 2, 3, 4). 

PLATTIERTE DAKISCHE MONZEN 

(Zusammenfassung) 

EUGEN STOICOVICI 

Es wird die Struktur von funf dakischen Mi.inzen aus dem Hort von Vişea 
untersucht. Die eine Mtinze ist aus sehr reinem Silber, zwei aus einer Legierung 
von Ag mit Cu (60% + 400/o) und zwei sind silberplattiert mit Kupferkern. Die 
Plattierung besteht aus einer Legierung von 60% Silber und 40% Kupfer mit 
Spuren von kolloidalem Gold. 

1 Prin bunăvoinţa tov. cercetător principal Eugen Chirilă. 
2 E. Stoicovici-Fl. Stoicovici, Monedele de argint dacice şi specificul lor chi­

-mic şi metalografic, în ActaMN, IX, 1972, p. 375. 
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Fig. 1 - Aliaj de argint (aliJ) şi cupru (negru) cu structura 
omogenă pe tot cuprinsul monedei, după corodare cu amină 
cuprică (în partea de sus a microfotogr afiei, cu struct ura 
orientată) . Partea de jos a fi gurii reprezintă zona necorodată 
a aliajului de argint. Microfot ografie executată în lumină 

reflectată ş i mărită de 70 ori. 

• 
Fig. 3 - Limita clară şi fără întrepătrunderi între miezul 
de cupru (negru) şi învelişul de aliaj de argint (alb cu 
puncte negre) est e pregnantă. Microfotografie executată în 

lumină reflectată şi mărită de 250 ori. 

F ig. 2 - Învelişul din ali aj de argint înconjoară din toate 
părţile miezul grosier-granular de cupru. Limita între cele 
două metale este clară, fără întrepătrunderi. Microfotografie 

executată în lumină re flectată ş i mărită de 70 ori . 

F ig. 4 - Părţi din marginea miezului de cupru, vizibile 
în marginea din dreapta a figurii , sînt rupte şi se stratifică 
cu substanţa învelişului, m ai maleabilă, a argintului aliat. 
L a m arginea monedei (centrul şi stînga fig.). fragmenteie 
de cupru se dispun aproape p aralel (ca urmare a baterii 

mai puternice decîţ în mod 1iormal), 
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