
CERCETAREA UNOR BRĂŢĂRI DE STICLA 

Cele şapte brăţări de stidă - două complete ~i cinci fragmentare -
apa.rţinînd Muzeului din Reşiţa şi aduse pentru cercetare de tovarăşul muzeo­
log Dumitru Ţeicu, pot fi clasificate, în funcţie de conţinutul lor în fier, în 
modul următor:' 

1. Brăţări de stidă cako-akaline obişnuite, colorate în diferite nuan\e de 
,·erde spre negru, după conţinuturile de fier, care depăşesc 20/o Fe20:i, 

Brăţările din această categorie se caracterizează printr-o matrice izotropă, 
pînă fa slab devitrificată, cu structura în şliruri colorate În verde de diferite 
nuanţe. în acest fond se recunosc numeroase incluziuni microlitice şi crip­
toc.ristaline, de natură piroxenică şi feldspatică şi, mai ales, un conţinut bogat 
de suspensii de magnetit. Acest ultim mineral formează atît ~<.1rsa pentru 
producerea sticlei colorate - în cazul asimilării fierului În sticlă ca fier 
ionic -, cît şi ca pigment opac rămas În suspensie în masa sticlei şi contri­
buind astfel la închiderea culorii, ,,verde butelie", a sticlei cu fier. 

Teh!lica aplicată la confecţionarea brăţări.lor din acest grup este faso­
n:1.rea prm tragere. 

· Din această categorie fac parte 5 piese, toate colorate în verde închis 
spre negru (tabel 1 ). 

2. Categoria de sticlă semialbă, normală, calco-alca1ină, cu un conţinut 
de Fei!O3 Între 0,1 şi 0,20/o. Ea se caracterizează prin transparenţă şi o slabă 
nuanţă verzuie-deschisă, aproape incoloră. Obiectul indică o fasonare prin 
tragere şi presare. Aici avem un singur exemplar (tabel 1 ). 

3. Categoria sticlei combinate, din sticlă verde şi sticlă semiailbă, pentru 
a forma brăţări împletite, cu un efect estetic deosebit. 

Cele două sticle, îmbinate prin tragerea şi răsucirea a două baghete, 
se deosebesc Între ele prin compoziţie şi prin structură-textură: sticla verde 
este compactă, pe cîtă vreme componenta semialbă este spongioasă şi prin 
aceasta culoarea sa albă se accentuează mai mult. 

Ca tehnică de lucru, brăţările - în totalitatea lor - au fost prelucrate 
la cald prin tragerea, presarea şi răsucirea masei de sticlă incandescente. 

în cazul brăţării veni-negre cu două dungi roşii, ornamentaţia acesteia 
este compusă dintr-un pigment de hematit (Fe2O 3), foarte fin, dispersat într-o 
sticlă-email mai uşor fuzibilă, aplicată ulterior. Aplicarea acestui pigment s-a 
executat la rece, după care a urmat o recoacere a brăţării sub 1200° C, deci 

1 J. d'Ans, E. Lax, Taschenbuch fur Chemiker und Physiker, Berlin, 1943, p. US5; 
W. Hinz, Silikate, Bd. I, Berlin, 1970, p. 180. 
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la o temperatură mai scăzută decît cea de topire a sticlei. Acest fapt este 
impus de transformarea hematitului în magnetit, În conformitate cu reaqia: 

3Fe20 3 
hematit 

TOŞI\ 

l200'C 
2Fe30, + -- Oi 
1nagnetit :! 

negrn 

Acest pigment ro~u. de diferite nuanţe, format din hematit (Fe:?03), era 
bine cunoscut încă din antichitate şi era produs de alchimiştii evului mediu 
în m0d curent, prin arderea (calcinarea) la aer a sulfatului feros, numit 
calaican. Se obţinea astfel o pulbere impalpabilă, roşie, cunoscută de ei sub 
denumirile de roşu \'eneţian, roşu pompeian sau colcathar'.!. 

În cazul brăţării răsucite, tot bicolore, caracterul spumos al componentei 
semialbe se datorează numărului foarte mare de bule de aer şi de pori ce s-au 
inelu'> în matricea de sticlă semialbă. Prin tragere şi răsucire, bulele şi porii 
s-au deformat dind naştere la noi configuraţii, alungite sau cilindrice, diri­
jate în direqia şi sensul tracţiunii şi a răsucirii baghetelor de sticlă albă şi 
,·erde, în timpul fasonării lor ca brăţări. 

Excesul de magnetit, rămas în suspensie în masa sticlei verzi, contribuie 
la închiderea culorii acesteia înspre un Yerde-negru (văzută în lumină 
reflectată). 

Este de remarcat aici faptul că pigmentul roşu (hematitic), aplicat pe 
sticla verde, apare în adevărata lui culoare numai văzut în lumină reflectată, 
iar în lumină transmisă se pune în evidenţă culoarea verde-albastră a sticlei, 
în care pigmentul este incorporat ca suspensie opacă, foarte fină. 

O caracteristică a sticlei o formează densitatea3• în cazul brăţărilor cer­
cetate de noi, densitatea variază între 2,36 şi 2,57, în funcţie de compoziţia 
lor şi de conţinutul în suspensii de magnetit (tabel 1): 

Descrierea piesei Densitate I Tehnica prelucrării I Observaţii 

Bri"'1ţară compusă din două baghete 
răsucite (împletite) 2,36 trasă şi răsucitl fragment 

Brăţară verde-neagră 2,43 trasă I fragment 

Brăţară semialbl, transparentă 2,50 trasă şi presată fragment 

Brăţar[1 verde-neagră cu dungi roşii 
(dout1) 2,51 trasă şi emailată completă, 

inv. A. 37622 

Brăţară verde-neagră 2,53 trasă fragment 

Brăţară verde-neagră 2,54 trasă completă, inv. 
A. 45389 

Brăţari"'\ verde-neagră 2,57 trasă fragment 
(semicerc). 
inv. A. 45397 

'! K. A. Hofmann, Lehrbuch der anorganischen Chemie, B-raumchweig, ed. V, 1924, 
p. 616. 

3 W. Hinz, op. cit., p. 180. 
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Valorile determinate de noi (la balanţa hidrostatica) se acordă cu densi­
tatea sticlei semialbe (presate) şi a sticlei colorate şi cu suspensii de mag­
netit4. 

EUGEN STO!COV!C! 

SUR QUELQUES BRACELETS DE VERRE 

(Resume) 

L'aut ur prcscnte sept bracalcts d e verrc qui SC trouvcn t d a.n Ies co'Ueccions du Musee 
d 'histoi rc de Reşiţa , en classifianc crois ca tcgo ries, cn f unction de leur con cc nu cn fer. 

Ainsi, on an.ilyse la cechniquc d 'u9i11 agc ct la dcnsi ce d u verrc donc o nt ece rca!i1Secs ccnes 

parures . 
Le te xte: est accompagne pa r Ies imagc phot0g raphiques (fig. 1-6) , qui m o ntrent 

h cornposi t ion, la scructurc cc la ccx turc d es bracc lcts d e vcrre. 

. .. .. . 
~-

.. ,.,, ( , ~· : 

Fig. 1 - Sticl ă co lorat ă, cn un conţinut ele Fe20 ,1 m ai m a rc 
ele 2% ; prezintă zone sau şliruri colora t e în nuanţe diferite 
de yerde, dispuse ritmic, ş i conţine numeroase incluziuni 
opace (cercuri şi puncte negre) ele m agnetit , după cum ş i 
bule sferoidale de aer (cercuri negre cu centrul a lb) ş i pori 
(cercuri complet a lbe). În p artea din dreapta, jos, poza pune 
în evidenţă, în interiorul unui por, un agregat de m agnetit 
(negru) , pe cale de transformare în cristale prismatice ce -

nuşii-albe de piroxen (hiperst en). Mărit de 34 ori. 

4 J. d ' Ans, E. Lax , op. cit., p. 1355; W. Hi,nz, op. cit. , p. 180. 

32 - Ac ta Muse i Napocens is voi. XVII. 
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Fi:,: . '.! ~liruri c<1 11 centri ,·,·, \'c·u .i . de 1111a11ţe difer ite (cenu şii i11 
microfo t <,grafi ,·l. i11cL" p11t11 ri ,k < rista li/..tn• a un o r mi cro li te de 
fl- ldspal ş i pin,:1.v11 i11 ,·i111p11l d in ,,·ntntl p111L·i. În parlL" :1 rle ,-u~ 
apare 1111 pur 111:in· . i.ir i11 jur a:,:rq.(al<: rot1111jit<: de magu ·lit 
lnc·gru J de diferit,· 111:1ri111i :;, i < itl'\·:t hule <ll- gaz,· (a ll, i11 cer c: 11 i t 

n 1 11, :,:ruJ :'11:,ri t d,· :l -1 " ri . 

Fig. 3 - ~t ic l;1 bico lo r :1. form a tă dintr-o coinponent ă d e s ticlă 
all.J ă-spu111 oasrt. co nţininrl n e1111 111[1ra tc b ule a lungite d e ae r (partea 
de s us a poze i) ,;; i o co111po 11 c11tf1 de sticlă Yerde cu incl11 zi11ui 
m a ri , a lung ite, , dirij a t e co11 ce11tric şi form a t e fi e din m agn etit 
(n egru ), fi e rlin microlite piroxenice (tra ns parente , cenuşii- all,e) . 
În s ticl a ,·enle (p a rt ea d e j os a pozei) se obsen-ă şlirnri con cen­
trice m a i inte ns 1111 anţ ate in a lb-cenu şiu , comparati v c u sticl a 

a l bă (in trci111ca de s u s a pozei). i\lărit fl e -t5 o ri . 
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F ig. 4 În sticla Yerd e se dis ting uneori cris t ale ele pi roxe n ( I) 
şi d e feld spat (2), agregate d e m agn etit (3) , <,rieutatc cou crntrk , 
după cu m şi d iferi te zon e d e sticl ă neomogen ă în priv in ţ a con ­
ţinutulu i ele fi er io11ic diu compozi ţ i a sa, aşa după cum o d o ,·e­
d esc aces t e zone d e u 11 n :nle 111 a i in te m, sau 1n a i desc his. :'11 :iril 

de 34 o ri. 

Fig . 5 - Aceeaşi pozf1, clar la nicoli în cru ce, p en t ru a se \'edea 
sla b a ani zotropie a fo ndului d e sticl{1 Yer de: se obser v{1 zo ne con ­
centri ce de nuanţe diferi te de cenuşiu -n egru , ca o do ,·ad f1 a u nei 
dev itrificări incipiente a sticlei în timp, d up{1 cum şi ani zo t ropia 
puternică a cris t alelor de piroxe n ( I) ş i d e feld spat (2), indife ren t 
de dimensiunile lor. l\l agnetitul (3) rămîne în con t inu :u e t o t op ac. 

1'I ă rit de 34 ori . 

--190 
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Fig. 6 - • ticlă ,·erd , u z.one concentrice de nuanţe mai închise, 
uţi.ne ristale mi i (mi rolite) de feldspat (2) şi de piroxen (I), 

alături de agregate alungite de magnetit (negru, 3). Bulele albe 
('ltînga j s) . înt încluz.iuni d aer în ti lă . :Mărit de 34 ri. 


