
CURĂŢIREA PODOABELOR DE ARGINT DIN TEZAURUL 
DE LA MACOVIŞTE (JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN) 

ln primăvara anului 1979, laboratorului de restaurare din cadrul 
Muzeului de Istorie din Heşiţa i-a fost •încrelcUn:ţat pentru curăţire un 
tezaur de podoabe medievale, compus din opt piese la care apoi s-au 
adăugat alte două1 . 

Obiectele la preluare prezentau depuneri de coroziune a cuprului 
şi argintului (cloruri) dispuse pe întreaga suprafaţă a obiectelor, fără 
a fi pătruns însă în adîncime decît în cazuri rare (fig. 1 a-d; fig. 2 a-d). 
Resturi de pămînt se aflau înglobate în depunerile de coroziune, partea 
mare fii111d înlăturată de descoperitori. Din această cauză o spălare prea­
iabilă ·cu apă distilată şi adaus tle detergent neionic „Romopal OF" 10/o 
nu mai erau necesare. 

Curăţirea propriu-zisă s-a făcut cu o soluţie de complexon III („Ti­
triplex") căreia i s-a adăugat o soluţie tampon (54 g clorură de amoniu 
solvit în. 200 ml apă, amoniac 250/o, completat apoi la 1 1. apă) pînZ1 ce 
pH-ul a devenit 102. Adăugarea soluţiei tampon era necesară, dC'oarece 
prin solvirea a 40 g. de „Titriplex" într-un litru de apă distilată ol)ţi-

neam un pH de 5,5, deci acid. •· 
Temperatura de lucru era în jur de 20-25°C. Soluţia a fost schim­

bată de fiecare dată cînd „obosea" (saturare). Procesul de curăţire a 
fost grăbit prin periere cu o pensulă fină ce avea ca scop şi agitarea 
soluţiei. La terminarea fiecărei zile de lucru, obiectele erau spălate cu 
apă distilată şi imersate în alcool etilic 960/o pînă a doua zi. După circa 
fi zile obiectele au fost scoase şi spălate cu apă distilată pînă ce testul 
cu azotat de argint 100;0 a dat rezultat negativ. Piesele au fost lăsate 

apoi să se usuce la temperatura camerei. Părţile de unde produşii de 
coroziune nu s-au desprins (adîncituri) au fost curăţate mecanic cu aju­
torul unor ace. 

Oarecare dificultate la curăţirea mecanică au ridicat cele 4 plăcuţe 
de diademă (fig. 2 a-d) din cauza fragilităţii lor (1-1,3 mm). !n acest 
scop ele au fost încălzite şi aşezate pe o placă ele parafină3 . După cură­
ţirea feţei, prin acelaşi procedeu s-a curăţat şi spatele plăcuţelor. înlă­

turate fiind urmele de coroziune s-a reîncălzit blocul de parafină, sco­
ţîndu-se piesele clin el. Urmele de parafină au fost înlăturate prin spă­
lare cu toluen. 

1 Pentru lncadrarea cronologică, analogii, descrierea detaliată a pieselor, vezi 
1. Uzum, Un tezaur de podoabe medievale descopnit la Macovişte (comuna Ciu­
chici, judeţul Caraş-Severin), ln prezentul volum. 

2 J. Emmerling, Komple.ron 111-seine Verwendungsmoglichkeiten in der PriI­
parationswerkstatt, în Neue Museumskunde, 1, 1965, p. 56. 

3 I. Kor6di, Restaurarea şi consert•area unui scut dacic, în ActaMN, CV, 
1967, p. 515. 
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Două inele (fig. 1 b şi d) .ale 'Căror monturi se mişcau in caboşon 
au fost desfăcute. A fost necesară o nouă curătire chimică cu com-
plexon III, cu adaus de soluţie tampon. · 

Inelul ·pătrat (fig. 1 b) avea sub montura ele ·cuarţ o •plăcuţă de 
st icl;'.\ de culoare albastră, probabil cobalt, pe care artistul aşezase o 
foiţ.ii. de argint aurit. Pentru fixarea monturii a recurs la un „resort" 
origina!, confecţionat clin pînză, care prin presare permitea închiderea 
cabo:;;onului iar prin înlăturarea presiunii apăsa placa şi cuarţul de mar­
gi ni]e caboşonului. În mod identic a rezolvat şi problema inelului ro­
tund (fig. 1 b). 

In urma observaţiilor rezultate clin cercetarea la microscop s-a do­
VC'~M c[1 materia primă folosită la confecţionarea ţesăturilor din inte­
riorul inelelor este inul şi mătasea. Fragmentele de textile au fost cură­
pte cu „Titriplex" pH 5,5. 

Piesele au fost introduse în alcool etilic D6D/0 pentru uscare finală 
>;i ::.pol aşezate în rumeguş unde au stat pînă a doua zi. Obiectele au 
fo~t apoi introduse într-un exicator pentru 16 ore. Neapărînd urme de 
clor, caboşoanele au fost umplute cu bucăţele ele tifon, ţesăturile origi­
nale fiind păstrate pentru studiu. 

Conservarea s-a făcut cu un strat de polimetacrilat de metil solvit 
în doroform. 

Confecţionate dintr-un argint de bună calitate4, obiectele executate 
de orfevrieri denotă o îmbinare de tehnici multiple: turnare (în cazul 
caboşoanelor), lipituri (bobiţele, filigranele), torsionarea firelor groase 
(cercel de tîmplă) sau subţiri (filigranele în toate cazurile). 

Cele 4 plăcuţe de diademă lucrate ·în tehnica „au repoussee" (fig. 
2 <1-d) provin, dacă nu din mîna aceluiaşi meşter, cu siguranţă din .ace; 
lci~:i atelier. Nu acelaşi lucru îl putem spune despre celelalte podoabe. 

Studiul textilelor 

Resturile textile ,din cele 2 inele (fig. J b şi d) au fost supuse unor 
analize de determinare a naturii lor. In acest scop probele au fost cură­
ţate prin spălare cu „Titriplex" pH 4-5,5 fiind pregătite preparate cu 
fibre din fiecare tip de ţesătură descoperite, folosind ca mediu de inclu­
zionare, glicerina5. 

in inelul rotund (fig. 1 b) s-au găsit două materiale textile diferite 
aşezate unul peste celălalt. Primul este format dintr-o îngrămădire de 
fibre fine de mătase naturală col.orate intens în roşu-maro, cu dimen­
siunile de 0,9 X 0,8 cm, după scoaterea din inel şi curăţirea lui. Al doi­
lea, mult mai gros, cu dimensiunile de 0,9 X 0,5 X 0,2 cm, este format 
dintr-o .ţesătură a ·cărei structură nu se mai poate determina exact de­
oarece este distrusă. 

!n acest context, după cum arată şi fig. 3, punctele de legătură 
pinz<:1 se întîlnesc alături de o înşiruire de fire simple cu un grad de 
torsionare mic, sau fire puternic răsucite în sens „Z", clînd un aspect 

4 800%0, conform determinării făcute de B.N.R., filiala Reşiţa. 
5 H. Hohne, Praparation und Bestimmung vorgeschichtlicher Tcxtilrestc (I), 

ln Nfue Museums1wnde, 3, 1964, p. 216. 
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dezordonat materialului. Laturile par secţionate clin care cauză se pre­
supune o stabilire a dimensiunilor ei înainte de a fi întrebuinţată. 

Revenind la primul material din inel, la microscop, se observă ni~te 
fibre fine cu aspect cilindric, lucioase, cu marginile bine conturate, cu 
diametrul aproape uniform pe toată lungimea lor precum şi între ele, 
de culoare roşie-maronie. Deşi colorate sînt destul ele transparente astfel 
incit se pot vedea bine suprapunerile de fibre. Capetele fibrdor se ter­
mină mai toate brusc (fig. 6) ca ~i cum acestea ar fi fost tăiate. 

Trntînd fibrele cu o so~uţie de hidroxid ele sodiu (NaOH) concC'n­
trat, acestf'a s-au dizolvat comp~et, astfel că, ţinîncl cont şi de aspectul 
lor am tras concluzia că avem de-a face cu fibre de mătase naturală6 . 

Analiza microscopică a celui de-al doilea material din inel a arătat 
c<l. avem ele-a face cu fibre striate fin longitudinal şi cu mici nodozităţi 
clin loc în loc (fig. 7). Culoarea lor de bază este alb-gălbuie cu tente 
roşietice pC' anumite porţiuni, ceea ce ne sugerează că a fost folosit un 
co~orant cc s-a imprimat pe stratul materialului inferior, fibrele aces­
tuia avînd o afinitate mare fată de cnloranti. Diametrul fibrelor este 
foarte' variabil pe lungimea lor.' vîrfurile sînt ascuţite, capetele se ter­
mină brusc, ceea ce dovedeşte că au fost ruptC' sau tăiate. In porţiunile 
rr,ai late se observă lumenul fibrPi, fapt {:C cl·uce la presupunerea ·că este 
vorba de in. 

In inelul pătrat (fig. 1 d), la curăţire, s-a descoperit un material 
textil cu dimensiunile de 0,6 X 0,5 X 0,3 cm, format din aproxim::i.ti\· 
5 straturi de ţesătură cu structură tip pînză (fig. -! a). Firele sînt torsio­
nate în sens „Z" (fig. 5 b)7 prezentînd un diametru mai mare decît cele 
din ţesătura anterioară. Analizîncl la microscop proba pregătită din acest 
material se observă fibre cilindrice ele culoar~ gălbuie puternic lignifiate 
cu striuri longitudinale bine reliefate (fig. 8)8. Diametrul fibrelor este 
neuniform cu variaţii destul ele mari iar pc anumite porţiuni cu îngro­
~ări evidente. Mai toate prezintă un canal central, capetele fiind U)Or 
rotunjite multe fiind tăiate. După majoritatea caracteristicilor prezentate 
sînt fibre de in cu un grad avansat de maturitate. 

-5TEFAN CA.DA.f?IU - FLORICA CADARIL0 

REINIGUNG DES SILBEHSCHMUCKS AUS DEM SCHATZ 
VON MACOVIŞTE (KREIS CARAŞ-SEVERIN) 

(Zusammenfassung) 

Die Verfasser behandeln die Problematik der Reinigung der Schmucksti.icke 
aus einem Silberschatz aus dem Mittelalter, der ihnen im Fri.ihjahr 1979 zu diesem 
Zweck anvertraut wurde. Bei der Ubernahme waren die Gegenstănde mit einer 

6 G. Bembea-Răspod, V. Ciordaş, Merceologia produselor textile-încălţăminte, 
Bucureşti, 1965, p. 57. 

7 H. Hohne, Praparation und Bestimmunu vorgeschichtlichen Textilienreste 
(II), în Neue Museumskunde, 4, 1964, p. 310; H. J. Hundt, Die Textilienreste aus 
clem Reihen9răberfriedhof von Donzdorf, în Forschungen und Berichte zur i-or­
und Friihgeschichte in Baden-Wurttemberg, Band 22, 1972, p. 97. 

8 Mulţumim şi pe această cale pentru ilustrarea articolului, colegilor I. Voina 
şi R. Heidenreich (microfotografii). 



876 MUZEOLOGIE. PATRIMONIU 

Erd.schicht bedeckt, d ie durch Korrosionsprodukte des Kupfers und des Silbers 
(Chloride) an ihnen haftete. Die Reinigung geschah mittels ei ner Losung von 
Titriplex, der eine Pufferlosung hinzugefi.i.gt wurde (54 g. Amoniumchlorid in 
200 ml Wasser, 250/o Amoniak, das Ganze aufgefi.ilt auf 1 Liter Wasser) . 

Wăhrend der Re inigung kamen in zwei der Ringe (siehe auch Abb. bei 
I. Uzum, Un tezaur de podoabe medieva le descoperit la Macovişte. in vorliegenden 
Band), Tex tilienreste zum Vorschein, die aus Lein-und Seidengewebe bestanden. 
Die Gegcnstande sind aus Silber von guter Qualitbit gearbeitet und die Diadem­
plăttchen scheinen, wenn nicht von derselben Hand gearbei tet , so doch aus der 
selben Werkstatt zu stammen. 

Dic Verfasser sprechen ihre n Dank aus fi.ir die Aufnahmen, mit denen ihre 
A1·beit illustriert wur·de und d ie von I. Voina und R. H eidenreich (Mikrofotos) 
stammen. 
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l"ig . 1 - Podoabele înainte de curăţire 
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Fig . 3 - Suport de in 

Fig. -! - Suporturi el e in 
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a .6 
F ig. 5 - a) Legătură pînză; b) Răsucirea firului (redare grafică) 

I'ig. 6 - Fibre de mătase (mărire 300 X) 



880 MUZEOLOGIE. PATRIMONIU 

Fig. 7 Î ncrengătur{t de fibre de in (m{trire GO x ) 


