
BRODERII DE EPOCA - INVESTIGAREA FIRELOR METALICE 

Datarea broderiilor de epocă ridică adesea dificultă,ţi. Dată fiind 
factura lor, sînt relativ puţine piesele cu data realizării sau cu numele 
executantului, donatorului, comanditarului cunoscute, acestea fiind fie 
marcate pe broderie, fie consemnate în foi de donaţii sau de zestre, în 
inventare de avere sau în testamente. In majoritatea copleşitoare a ca­
zurilor nu dispunem de asemenea informaţii care să facă posibilă o da­
tare exactă. De molte ori nici chiar analiza repertoriului ornamental nu 
oferă puncte de reper sigure, deoarece este cunoscut faptul că unele 
motive decorative sau tipuri compoziţionale agreate dăinuiesc mai multe 
secole în şir 1 • In broderia transilvăneană din secolele XVII-XVIII de 
pildă pe de o parte continoă tradiţia renascentistă, pe de alta - mai 
ales de la începutul secolului al XVIII-lea - îşi fac apariţia elementele 
stilistice noi - baroce2• 

Atribuirea cronologică corectă şi cît mai exactă a broderiilor de epocă 
impune deci un stadiu mai amplo care să' cuprindă atît o analiză minu­
ţioasă a caracteristicilor stilistice (motivele decorative şi tipurile compo­
ziţionale - cele două elemente constitutive ale repertoriului ornamental; 
soluţiile tehnice alese în execotarea acestora; cromatica) cît şi investiga­
rea materialelor utilizate în realizarea lor. Investigarea fizico-chimică a 
materialelor de fond şi a firelor de brodat ne furnizează argumente care 
infirmă sau confirmă concluziile desprinse din analiza aspectelor sti­
listice, contribuind astfel la determinarea cît mai corectă a vîrstei piese­
lorcercetate. Aceste considerente ne-au îndreptat atenţia asupra a două 
ştergare ornamentale aflate în colecţia de textile a Muzeului Naţional de 
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, singularizate prin prezenţa -
alături de alte fire de brodat - unei sîrme metalice albastru-cenuşii. 

Prima piesăJ (fig. 1-2) este confecţionată din pînză de in topită 

1 A. J. B. Wace, Bwrlington Fine Arts Club Catalogue, London, 1914, p. XXIV; 
:Jivald K., A magyar iparmuveszet tiirtenete, Budapest, 1929 (în continuare: Divald), 
p. 197; Tapay-Szab6 G., Magyar uri himzes, Budapest, 1941 (in continuare: Tapay­
Szab6), p. 10; P. Johnstone, A Guide to Greek lsland Embroidery, London, 1972 
(în continuare: Johnstone), p. 6, 9. 

2 Divald, p. ]fJ4; Cserny{mszky M., Magyar urihimzesu miseruhaink, Budapest, 
19,2 (în continuare: Csernyanszky), p. 150; IstRom, vol. Ul, p. 568 . 

.J MuzlstTrans, nr. inv. F. 5.880; dimensiuni: 123X54 cm. Vezi şi: A. M. Cipă­
ianu. Tipurile compoZiţionale ale broderiilor din colecţia Muzeului judeţean ie 
istorie Cluj, în ActaMN, !X'Xl'I-XXIII, 1985-1986 [în contll.nuare: Cipăianu 
(1985-1986)], p. 699; 703, pl. III/1. 
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nealbită, de tip muselină\ folosind fire colorate de mătase de tip mu­
line5 (beige, cafeniu, roşu-maroniu, sinîliu, verde-oliv), fir de argint 
aurit pe suport textil (fir de mătase beige) şi sîrmă metalică albastru­
cenuşie cu secţiune dreptunghiulară6• Pentru executarea broderiei s-au 
ales mai multe variante ale punctului plat: punctul de tighel sau înă­
poia acului şi punctul de şnur sau de rămurică pentru desenarea con­
tururilor, tijelor şi vrejurilor, respectiv punctul de pană, punctul plen 
obişnuit şi punctul de ţesătură pentru realizarea unor suprafeţe com­
pacte7. Structura ornamentală a broderiei este cea caracteristică acestei 
categorii de piese: dispunerea unui decor identic la cele două capete, 
restul suprafeţei fiind nebrodat. Decorul se desfăşoară pe două registre: 
o bordură de 1,5 cm lăţime, formată dintr-un vrej meandric cu „flori cu 
trei petale"\ frunze sau perechi de frunze mărunte şi registrul orna­
mental principal, de 10 cm lăţime. Acesta se compune dintr-un vre:j 
meandric9 purtînd în curburile sale cîte cinci trandafiri mari, aşezaţi în 
poziţii opuse, dispuse simetric faiţă de un ax orizontal imaginar. Alături 
de trandafiri, pentru omplerea spaţiilor goale, apar boboci de tranda­
fir, frunze ascuţite şi mici palmete. 

Piesa a doua10 (fig. 3-4) este confecţionată din pînză de in topiU1 
nealbită, de tip voal11 , folosind fire colorate de mătase de tip muline1:· 

(beige, mai multe nuanţe de cafeniu, albastru şi roşu-maroniu), fir de 
argint aurit pe suport textil (fir de mătase beige) şi sîrmă metalică al­
bastru-cenuşie cu secţione dreptunghiulară13 • Pentru executarea bro­
deriei s-au ales mai multe variante ale punctului plat: punctul de tighel 
sau înapoia acului şi punctul de şnur sau de rămurică pentru desenarea 
contururilor, tijelor, vrejurilor sau motivelor liniare, respectiv punctul 
plat obişnuit şi punctul de ţesătură pentru realizarea unor suprafeţe 
compacte14, precum şi ajurul de tip punto tagliato15. Decorul, identic la 
ambele capete, lăsînd restul suprafeţei gol - soluţie structurală carac­
teristică ştergarelor ornamentale -, se desfăşoară pe două registre. Pri­
mol registru, de 2 cm lă.ţime, este o bordură constituită dintr-un vrej 

' 
4 A. M .Cipăianu, Materiale şi tehnici utilizate la broderiile transilvănen(· 

din secolele XVII-XVIII, în ActaMN, X~I. 1984 [în continuare: Cipăianu (1984)], 
p. 736, nota nr. 7. Vezi şi: buletin de analiză nr. 1 din 19 ianuar-ie l!J84. 

5 Cipăianu (1984), p. 738, nota nr. 27. 
6 Cipăianu (1984), p. 738, notele nr. 30, 33. Pentru compoziţia mater:alelor 

meitalice de brodat utilizate la pie~ vezi: buletine de analiză nr. 61 şi 62 din 
I .octombrie 1989. 

7 Cipăianu (1984), p. 742, nat.ele nr. 54-55, 57-58, 60. 
8 ,,Floarea cu trei petale" este un element pur decorativ, simbolul florii cu 

ornament. Vezi: Balogh J., Kolozsvciri reneszcinsz Zcida I776-b6l, în Emlekkonyv 
Kele·men Lajos szilletesenek nyolcvanadik evfordul6jcira, Bukarest-Kolozwar, 
1957, p. 13, 22, 23. 

9 Cipăianu (1985-1986), p. 699, notele nr. 15, 17. 
10 MuzistTrans, nr. inv. F. 5.879; dimensiuni: 138X50 cm. 
11 Cipăianu (l'J84), p. 736, nota nr. 8. Vezi şi: buletin de, analiză nr. 1 din. 

19 ianuarie 1984. 
12 Vezi supra, nota nr. 5. 
13 Vezi supra, nota nr. 6. 
u Cipăianu (1984), p. 742, notele nr. 54-55, 57, 60. 
ts Cipăianu (1984), p. 744, nota nr. 75. 
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meandrici&, cu mici trandafiri redaţi în profil17 şi perechi de frunze mă­
runte, zimţate. Ea formează baza registrului al doilea, de 15 cm lăţime: 
c friză de arcade18 cuprinzînd cite şapte motive de tipul „tulpinei" avînd 
ca punct de plecare o aşa-numită „vază italiană"19, mai exact cite un 
'lujer rigid purtînd un trandafir mare cu şase petale, o pereche de semi­
palmete şi o pereche de frunze mici, ascuţite. 

Caracteristicile stilistice datează piesele la sfîrşitul secolului al XVII­
lea - secolul al XVIII-lea. Cele două ştergare ornamentale prezentate ser­
vesc drept exemplu pentru coexistenţa ,tradiţiilor renascentiste cu elemente-
1 ~baroce.Alături de vrejul meandric, .,vaza italiană", trandafirii mari de­
scmaţi „din faţă", palmete şi semipalmete apar şi noutăţi: arcadele în va­
riantă geometrizată (vezi supra, nota nr. 18), trandafirii redaţi în pro­
rn. utilizarea firului metalic albastru-cenuşiu. Analiza fizico-chimică a 
acestui material de brodat, avînd ca scop determinarea naturii culorii sale 

1G Vezi supra, nota nr. 9. 
1; Trandafirul desenat din profil sau semiprofil, redat într-o formă care se 

2.;Jropie mai mult de cea naturală, apare în arta textilă începînd din secolul al 
x·:11I-lea. Vezi: Varju-Ember, M., A 17. szâzadi magyar himzesek motivumkincse, 
h FolHist, 1, 1972 [în continuare: Varju-Ember (1972)), p. 52. 11 intîlnim frecvent 
1:e ţesăturile franceze. italiene !ii germane din acest secol. Vezi: E. Flemming. 
Da~ Textilwcrk. Gewebcornamentc und Stoffmuster vom Altertum bis zum Anfang 
d,0

, 19. Jchrhunderts, Berlin, 1927 (în continuare: Flemming), p. 183/1, 196, In8. 
'.>·). 204,,fl, 205, 207/:J., 208, 213, 215, 220/2, 221/1, 224, 225, 232, 238, 239, 241/1. 

2411/1. 249 1, 252/1, 256, 257; I. Errera, catalogue d'etoffes ancicnncs et modernes, 
B··uxelles, 1927 (în continuare: Errera), p. 327, cat. 384; p. 334, cat. 392; p. 335, 
c,t. 393 A; p. 337, cat. 395; p. 343, cat. 401. Acest motiv este prezent şi în reper­
~~:-iul ornamental al broderiilor europene din secolul al XVIII-iea. Vezi: 
i t ·ustricrtc Frauen-Zeitung, Berlin, XV, 1888, nr. 19, cat. 9; XXII, 1895, nr. 13, 
c.J.'.. 63; Tăpay-Szab6, p. 28; 32, fig. 28; Johnstone, p. 109, fig. 139; D. Heinz, 
.--.fri'-tcrwerke der barocker Textilkunst, Wien, 1972, p. 31, cat. 13; pi. IV color: 
r,. 40, cat. 34: fig. 26; M. Zeminovd, Barokni te.rtilie, Praha, 1974, cat. 6. 20, 4G, 
PC. 87; G. Kaufmann, Stickmustertucher axs dem Besitz des Altonaer Museums, 
A'.tonaer Museum in Hamburg, 10. September bis fJ. November 1975, p. 23, cat. 3; 
fi~. 3; cat. 4: fig. 4; p. 27, cat. 13; pi. I; p. 27-28, cat. 16: fig. 9; p. 29, cnt. 24: 
''."". 11; p. 30, cat. 28; fig. 12; K. Gombos, Old Oriental Embroiderics .from thc 
!?''.odos to Bokhara, Budapest, 1981 (în continuare: Gombos), fig. 30. 

18 Friza de arcade, motiv de origine arhitectonică, este prezentă în reperto­
:·i -~1 ornamental al textilelor orientale ~i europene din secolele XVI-XVIII. fi:! 
h c·mccpţie vegetalizată (semicercuri decorate cu diverse motive florale, arcadP 
c:~~crise de lujere înflorite), agreată mai cu seamă în arta textilă renascentisU1, 
L~ în variantă geometrizată, mai mult sau mai puţin apropiată de formele arhi­
t~:::turale. frecventă mal ales pe textilele baroce. Exemple întîlnim :1tit pe ţesă­
t:;:·' le orientale sau italiene (vezi: M. Heiden. Handworterbuch dcr Tcxt.ilkundc 
c:licr Zeiten und Volkcr fur Studiercnde, Fabrikanten, Kauflcute, Sammlcr uml 
Zf'iclmer dcr Gewebe, Stickcreien, Spitzen, Teppiche und dierg1. sowie fur Schulc> 

1·-:,.! Haus, Berlin, Hl04 [in continuare: Heiden], p. 53, fie. 39; O. Falke, Kunst­
r;c •ehichtc cler Seidenwcl>crci, Berlin, p. 522; Flemming. p. 277, 301: Errera. 

Jo. 245, cat. 271; R. Heichelt, Das Granatapfelmotiv in der Texti/1.unst, Berlin, 1956, 
1, '.:!:i, fi~. 4b) cit şi pe broderiile europene din secolele XVI-XVII (vezi: J. Huszka. 
M'l_qyarische Ornamentik, Budapest, 1900, pl. XLVII~/5; Heiden, p. 5:i. fig. 41: 
A.: iparmi.ives.?et kiinyvc. Budapest, 1912, vol. III [în continuare: Iparmuv], p. 567, 
fa;. J20; Div,1ld, p. l!l3, fig. 33: T.ipay-Szabo, p. 16, 30; fig. 10; Csernyanszky, p. 146; 
;; ·. LXXIII/108; p. 148; pl. LXXV /113; Varju-Ember M., Alte ungarischc Stickcrci, 
Bud,mest. Hl63, p. 57, fiR". 1: Varju-Ember [1972). p. 69; fig. 45, 46; Johnstonl', 
p. lt • ·, fig. 138; Ungarische Stickcreien aus dem 17. und 18. Jahrhundert, Alten-
1.ii.l~g-Berlin; 1975, fig. 32; Gombos, fig. 24). 

1" Cipăianu (1985-1986), p. 698, nota nr. 9; p. 701, pl: 1/4. 
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- rezultatul degradării naturale sau al unui proces intenMonat de co1.o­
rare - ,va face posibilă o delimitare mai exactă a virstei broderiilor în 
discuţie în cadrul răstimpului sus-amintit. Este cunoscut faptul că firele 
metalice colorate în albastru-cenuşiu sau negru apar sporadic la sfîrşi:ul 
secolului al XVII-lea, frecvenţa lor crescînd în cursul secolului urmă­
tor: în forma sîrmelor de „argint negru" în prima parte, în aceea a ~ir­
melor sau paietelor de oţel albastru închis în a doua jumătate a secolu­
lui, mai ales la textilele cu destinaţie specială20. 

Investigarea preliminară a acestui material de brodat pune în eY\­
denţă un fir metalic albastru-cenuşiu sub formă de bandă de 0,6 □m 
lăţime şi 0,015 mm grosime care în secţiune prezintă o culoare alb-aurie 
strălucitoare. 

La o primă analiză chimică prin metoda microchimiei analitice ca­
litative - dezagregare cu acid şi identificarea ionilor în soluţia form2t[1 
- a fost pus în evidenţă argintul ca element majoritar şi aurul ca e'.e­
ment în urme. Aceste elemente confirmă culoarea alb-aurie strălc-::i­
toare pe care o are firul în secţiune după o tăietură proaspătă. Dar de ce 
natură este culoarea albastru-cenuşie cu luciu metalic de pe ambele 
feţe (cea de la suprafaţa broderiei, dar şi cea din „interior", adică partea 
de contact cu materialul ei de fond)? Ne pare rău că nu am avut posfoi­
litatea ,tehnică de a măsura grosimea stratului colorat comparativ -:::_1 

miezul alb-auriu. Pentru identificarea stratului colorat am recurs la 
metode de analiză ale fizicii nucleare - analiza prin activare cu ne:,,­
troni21. Aceasta este o metodă de analiză structurală nedistructivă cc1re 
constă în bombardarea probelor de analizat cu un flux de neutroni ~i 
măsurarea proprietăţilor radioactive ale radioizotopilor produşi în urma 
unor reacţii nucleare de tipul (n, y), (n, a), (n, 2 n), şi (n, p). Rezultatele 
analizei sînt prezentate în tabelul de mai jos: 

~ Proba 

Element ---------

Au(%) 
Ag (%) 
CAg/Cm 

Piesa nr. inv. 

F. 5.880 
1,0446::1::0,0104 
89,08,l:0,89 

85 

Pic9a nr. inv. 

F. 5.879 
0,7691±0,0154 
101, 19:J- l,30 

131 

Valoarea Ag (O/o) de 101,19 nu trebuie să ne mire, aceasta fiind vn 
efect tipic la analiza elementelor în concentraţie de peste 990/o, din 
cauza propagării erorilor. După cum se vede, metoda analizei prin acti­
vare cu neutroni lenţi este foarte sensibilă, dar la concentraţii mari este 
bine să fie folosite fascicole slabe de neutroni sau chiar alte metode. 

20 Iparmi.iv, p. 466. 
21 T. Fiat - L. Dărăban - O. Cozar - V. Znamirovschi - M. Sălăgean 

A. Pantelică, Aplicaţii ale analizei prin activare cu neutroni in arheologie, în 
Probleme a::taale de fizică, Cluj-NapoC'a, 1986, voi. VI, p. 90. 
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Drept urmare am apelat la ajutorul unui mineralog2~. Rcz~:lt::tcle 
analizei mineralogice indică: pentru miezul sîrmei argintul ca element 
majoritar, aurul ca element minoritar, cuprul în proporţie de 1- ~½­
S~ratul colorat de la suprafaţă este de tip „şpan" şi este un produs de 
oxidare - de fapt o sulfatare - a argintului. Se ştie că Ag2S este ~1ro­
dusul de coroziune (unii autori îl numesc impropriu oxidare) cel mai des 
întîlnit al argintului: o substanţă cristalină negru-cenuşie ce se formează 
în urma reacţiei dintre Ag şi ionul s-~ (sulfură). Specialiştii americanF~ 
au dovedit că procesul de coroziune a argintului se produce doar dacti 
există H2S, oxigen şi umezeală, conform reacţiei 

2Ag + H 2S + ½ 0 2 -+ Ag2S + Hp. 

1n cazul nostru firul de argint a fost supus unei sulfonări intenţionate: 
după trefilare acesta a fost trecut prin băi de răcire ce cont1neau u!eiuri 
vegetale bogate în H 2S şi s2- 24 , procedeu care a avut ca rezultat colora­
rea suprafeţei sale în negru-cenuşiu cu reflexe albastre. 

1n laborator am încercat să îndepărtăm stratul colorat. In acest scop 
am imersat proba într-o soluţie de KCN 20;0. După 2 ore proba a devc-:-1it 
alb-aurie strălucitoare. O altă probă a fost introdusă într-o soluţie de 
HCI concentrată. ,In cîteva clipe ea a devenit alb-aurie. Am realizat astfel 
o dizolvare a Ag2S cu reactivi chimici binecunoscuţi in chimia analitică. 

În încheierea investigării am realizat în laborator colorarea unei 
bucăţi de tablă din argint cu soluţii ce conţin ioni de sulfură, folosind 
diferite reţete de colorare a argintului23• Pe suprafaţa plăcii de argint 
a apărut o crustă cenuşie spre negru cu un luciu foarte slab. Aceste ex­
pc:·:enţe de laborator relativ simple au confirmat că sîrma meta'lică 

albastru-cenuşie este din argint, supus unui proces de sulfatare pentru a 
obţine această culoare care, _l)rin urmare, nu este un produs al degradării 
naturale a argintului la Ag2S. 

Acest rezultat conduce la datarea pieselor în studiu în prima jum;::i­
ta~e a secolului al XVIII-lea, cînd, alături de variantele firului de argint 
cur1.oscute şi folosite în cursul secolului al XVII-lea2r,, apare şi firul de 
.,argint negru". 

ANA MARIA SZOKE - DOINA BOROŞ 

22 Analiza a fost efectuată de prof. Ioan Mureşan de la Catedra de geologie 
,. ?acultăţii de geografie - geologie - biologie a Universitătii „Babeş·Bolyai" din 
Clu;-Napoca, căruia ii aducem şi pe această cale mulţumiri. 

~3 T. Stambolov, The Corrosion and, Conservation of Mctallic Antiquittes and 
\Vorks of Art, Amsterdam. f. a., p. 156. 

21 Răcirea, după trefilare, a firului metalic în diferite băi este una din eta­
pele confecţionării acestuia. 

2:. Inzelt I., Vegyi receptek, Budapest, 1967, p. 382; Bartfai B. - Bartfai M., 
Gc.franizcilâk zsebkănyve, Budapest, 1971, p. 277. 

21; Cipăianu (1984), p. 738, notele nr. 29-JJ. 
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Fig. 1: ştergar ornamental, MuzlstTrans, nr. inv. F. 5.880 - ansamblu. 
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Fig. 2: ştergar ornamental, MuzlstTrans, nr. inv. F. 5.880 - detaliu; :X: suprafeţe brodate cu sîrmă 
de argint albastru-cenuşie. 
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Fig. 3: ştergar ornamental, MuzlstTrans, nr. inv. F. 5,879 - ansamblu. 
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Fig. 4: ~tergar ornamental. MuzlstTrans. nr. inv. F. 5.87H - detaliu; X: supra­
feţe brodate cu sirmă de argint albastru-cenuşie. 
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EPOCH EMBROIDERIES - METAL THREADS INVESTIGATION 

(Abstract) 

The chemical analysis of the materials used. for epoch embroideries offer 
in'formations which added to the conclusions of analyse of the stylistical features, 
allow to determine the age of the textiles. That's why we started to analyse the 
blue-grey metal thread, used in two decorative towels from the Textile Collection 
of the History Museurn of Transylvania. 

The purpose of our investigation was to find the cause of the bluc-grc:v 
colour. It was the resuit of a natural decay or it was a desired proce,s of 
colouring? 

The information gained shows a desired sulphonation of the silver thread, 
so a black-grey wire for embroideries with blue reflexes appears. Thc chernical 
resuit permit to date the two textiles in the first part of the XVIIIlh century. 
In this period was often used, to the textiles with a special destination, the „black 
silver wire intermingled with the known metal threads. · 

The _Jlnalyse of stylistical features places these textiles towards the cnd of 
the XVIIth century - the XVIIIth century. So our cooperation (historian - che­
mist) permit to find the right place in the history of these objects. Thc concllt­
sion was that these textiles were done in the first part of the XVIIJlh century. 

)'; 


