
DIVERSITATEA ŞI DIFICULTATEA RESTAURĂRII 

Restaurarea ca ştiinţă şi meşteşug presupune punerea unor pro
bleme foarte diversificate, de la materialele de execuţie ale obiectelor, 
până la tehnicile de realizare. 

Nu lipsite de importanţă sunt cromatica obiectelor precum şi modul 
lor de păstrare şi depozitare. Referitor la cele expuse anterior apar 
dificultăţi în operaţiile de restaurare a căror rezolvare nu odată, ridică 
probleme deosebit de complexe. 

In activitatea restauratorului apare frecventă problema lipsei unor 
materiale de bază (esenţe lemnoase, răşini pentru completare), a unor 
substanţe chimice (lacuri, baiţuri etc.) utilaje (suporţi speciali pentru 
obiecte, prese) probleme care sunt rezolvate prin improvizaţii. Referitor 
la obiectele ce vor fi prezentate, ,,Lada de breaslă - secolul XVIII" 
şi „Crucifix", 1678, aparţinând sectorului lemn, ne lovim de starea 
de conservare a materialului lemnos din care sunt executate obiectele 
în cauză. Putem spune că există cazuri de material lemnos cu fibr{t 
fragilizată, cauză care presupune un tratament adecvat (un lac care să 
consolideze fibra pentru a fi posibilă executarea completărilor sau păs
trarea în starea iniţială. Diversitatea esenţelor lemnoase din care sunt 
confecţionate obiectele de patrimoniu duce la necesitatea unor pre
lucrări migăloase ca şi aflarea unor înlocuitori care se pretează 1a un 
anumit obiect. Ca o consecinţă la cele spuse anterior, pentru rezolvarea 
unor cazuri date, s-a trecut la operaţiile de conservare şi restaurare, 
ţinând cont de materialul din care este executat obiectul. 

În acest sens prezentăm munca de restaurare depusă pentru cele 
două obiecte mai sus mentionate: 

* ,,Lada de breaslă", · datată 1776, realizată în cadrul unui atelier 
transilvănean. 

* ,,Crucifix", datat 1678, realiwt în Transilvania, ctvând evidente 
influente renanscentiste. 

,,L~;da de breaslă", este executată din lemn de stejnr (corpul), ca
pacul din lemn de brad şi paltin, furnirul din lemn de nuc de grosimi 
care variază între 2 şi 4 mm. 

2. ,,Crucifixul" în poziţie clasică executat din lemn de tei şi pictat 
în tehnica ulei. 

In primul caz lemnul se prezintă în condiţii relativ bune. furnirul 
aplicat fiind în marc parte căzut şi parţial păstrat. Este foarte evident 
şi consistent stratul de praf şi mucegai alb. 

în al doilea caz, lemnul se prezintă, fragilizat cu evidente urme d0 
găuri de carii în zonele periferice. Obiectul este fragmentat în trei părţi: 
braţe. corp şi suport (crucea). Fiecc1re din aceste fragmente prezinfft 
deteriorări fizice şi mecnnice. Datorită functiilor avute de cele doui't 
obiecte (ladc't de saule, şi obiecte de cult) sunt de înţeles deteriorările 



420 E. CĂPALNA 

suferite de acestea la care se adaugă trecerea timpului de la executa
rea lor. Nu in ultimul r,înd, se poate aduce drept argument, condiţiile de 
păstrare şi manipulare. Prin cele prezentate anterior, operaţiile de con
servare şi restaurare s-au făcut diferenţiat de la obiect la obiect. 

Aşadar, pentru „Lada de breaslă" s-au utilizat la întregire lemnul. 
iar pentru „Crucifix" a fost necesară răşina. Utilizarea răşinii a fost 
necesară datorită fragilităţii fibrei lemnoase, neputând fi utilizate me
todele clasice (lipirea materialului lemnos şi cioplirea lui ulterioarc:'i). 

Dacă în primul caz a lipsit furnirul corespunzător dimensiunilor 
cerute, a fost necesară confecţionarea lui manuală, în al doilea caz s-a 
îndepărtat fibra fragilizatft şi s-a consolidat cea r[unasă, folosindu-se 
armătura mctalicft de 0,8 mm. ,,Lada de breaslă" a fost cur,-tţată, pe 
c[md „Crucifixul" nu, el fiind pictat. Dificultatea gradati't între cele 
douu obiecte de patrimoniu rezidu tocmai din specificul lor ca şi prin 
modul de prezentare iniţial făcută: a fost total diferit timpul de lucru 
şi pe deplin justificat pentru fiecare obiect în pc1rte. , 

Prin restaurarea acestor două obiecte au fost redate circuitului 
muzeal opere de valoare istorică şi artisticu, angren[mdu-le culturii şi 
spiritualităţii rom{meşti din Transilvania şi nu numai. 

E!HJL CĂPAT,NA 

LA DI\'ERSITt ET LA DIFFICULTE DE LA REST1\URATION 

(Resume) 

La cli\·ersitt'· <'l la cli[ficulk clP la restauration des c1•rtain~ obj(•cts en bois 
resiclent non seulment dans la faible quaHte du materie! (i1 cause de temps 
passe, de la modalite de conservation), mais aussi du fait qu'on n'a pas Ies 
materiaux et Ies substances necessaires. 

En ce qui concerne le cas d'un Coffre de guilde d'artisans du XVIII-e 
siecle et celui d'un Crucifixe nous avans presente une synthese du travail que 
nous avons entrPpris en essayant cl'offrir au specialiste les clonneL's Jps plus 
.:oncretes sur les operations developpees penclant le processus ele restauration. 
Nous avans presente Ies modalites et Ies materiaux utilises, en montrant les 
degres de clifficulte du travail accompli dans le Laboratoire ele Restauration. 



Fig. I. Crist, după restaurare 

Fig. Ia, b. Detalii 



Fig. 2. Crucea, după restaurare 

Fig. 3. Lada de breaslă, după restaurare 


