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Un cavou cu 3 sicrie a fost descoperit la biserica evanghelică din Cetatea de Baltă, 
jud. Alba, cu ocazia unor lucrări de renovare la sÎarşitul secolului al XIX-lea 1• Doar într-unul 
dintre acestea, sicriul lui Kendi Zs6fia, soţia lui Bogathi Menyhert, au fost găsite piese 
deosebite. Este vorba despre piese de vestimentaţie cu decoraţii din aur, argint şi pietre 
semipreţioase, bijuterii din aur şi fragmente din giulgiu, covor şi perina mortuară.2 Acestea au 
fost prezentate la Budapesta la Muzeul de Artă Decorativă într-o expoziţie. Cu această ocazie o 
parte din piesele textile au fost restaurate după nivelul ştiinţific al restaurării de la acea vreme3

• 

Piesele de vestimentaţie au permis studierea costumului transilvănean din a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea, de aceea în anul 2000 au intrat în laboratorul zonal de restaurare al 
Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei boneta, bentiţa şi mantia. Restaurarea bonetei prin 
reconstituire a fost publicată4. În prezenta lucrare ne oprim asupra bentiţei nr. inv. F 18140, 
restaurată prin reconstituire. 

Bentiţa a fost confecţionată din catifea, azi brună; ea are 46 cm lungime şi 2,5 cm 
lăţime. La Wllll din capete are fixate 2 fire lungi de 23 şi 17 cm din mătase naturală, răsucite în 
S, iar la celălalt capăt a avut 2 ornamente sub formă de plăcuţă. A fost căptuşită cu un damasc 
brun şi apoi cu o ţesătură verde-brună din care se mai păstrează doar 5 fragmente mici. Este de 
menţionat faptul că Szâdeczky Lajos, descriind inventarul sicriului lui Kendi Zs6fia5

, 

menţionează îmbră.cămintea ca fiind albastră. Catifeaua şi damascul sunt din mătase naturală, 
ţesătura verde-brună este din lână. Bentiţa a fost decorată cu aplici mari, sub formă de triunghi 
echilateral cu latura de 2 cm, şi cu aplici mici de 2 tipuri. Primul tip se prezintă sub formă de 
triunghi echilateral înscris într-un cerc, cu latura de 0,7 cm, confecţionat din aw- parţial emailat 
în alb şi nuanţe de albastru. Celălalt, din aur, cu diametrul de 1 cm, apare sub formă de rozetă 
cu 7 lobi, cu mărgeluţe din aur sub formă de bobiţe perforate. Mai există alte două tipuri de 
ornamente, confecţionate din sârmuliţă de argint înfăşurată sub formă de spirală pe fir textil. Pe 
catifeaua suport sunt cusute perle naturale, mărgele din pirop6 de diametru 0,3 cm şlefuite 

1 Szădeczky Lajos, A kukullovizri sirleletek es regisegek (Inventarul mormintelor de la Cetatea de Baltă), 
în Erdelyi Muzeum, XIV, 1897, p. 293-309. 
2 Ibidem, p. 296-297; Maria Bllllta, Tezaurul de la Cetatea de Baltă (secXVI), înActaMN, XII, 1975, p. 219. 
3 M. Bllllta, op. cit., p. 223. 
4 Doina Boroş, Catalina Vajda, Reconstituirea unei bonete din secolul al XVI-iea, aparţinâmd Muzeului 
de Istorie al Transilvaniei, în ActaMN, 37-38/11, 2000-2001, p. 375-376. 
s S:zâdeczky L., op. cit., p. 296-297. 
6 Piropul este o piatră semipreţioasă din familia granaţilor de culoare roşie sângerie, cele mai frumoase 
exemplare provin din Boemia. Vezi: Cally Hall, Dragakovek, Budapest, 1997, p. 58; T.Gridan, Pietre şi 
metale preţioase, Bucureşti, 1996, p. 152. 
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faţetat şi plăcuţe din sticlă de dimensiuni 1,1 x 0,3 x 0,2 cm (acoperite cu o foiţă de aur pe care 
sunt lipite 3 pietre din pirop şlefuite oval caboşon şi care în lateral au 3 găuri pentru fixare). 
Toate decoraţiunile au fost cusute cu aţă din bumbac. 

Decorarea bentiţei s-a făcut alternând aplici mari cu decoraţiuni formate din plăcuţe de 
sticlă înconjurate de perle: 4 plăcuţe sunt dispuse în fonnă de X, au în mijloc o mărgică de aur 
cusută pe 2 decoraţiuni din fir de argint, una se păstrează, iar cealaltă, dintr-un fir mult mai 
subţire, în mare parte a dispărut şi acolo unde se păstrează este sub forma unui depozit amorf 
cu unne de oxizi şi sulfură de argint. În jurul plăcuţelor sunt dispuse unnele de la 35 de perle7 

pentru fiecare decoraţiune. Aplica mare este înconjurată cu 6 mărgeluţe din aur şi 18 mărgele 
din pirop, înscrise într-un dreptunghi care are la colţuri câte o aplică mică. Dispunerea 
elementelor decorative este următoarea: 2 plăcuţe de sticlă, 4 cm catifea fond, 3 cm 
decoraţiunea cu plăcuţe de sticlă, 1 cm catifea fond, 1 aplică rozetă, 1 cm catifea fond, 27 cm 
decor format prin alternarea a 5 aplici mari cu 4 decoraţiuni cu plăcuţe din sticlă, 1 cm catifea 
fond, 1 aplică rozetă, 1 cm catifea fond, 3 cm decoraţiW1ea cu plăcuţe de sticlă, 1,5 cm catifea 
fond, 1 aplică rozetă, 1,5 cm catifea fond, 2 fire lungi de 23 şi 17 cm din mătase naturală. 

Ornamentele păstrate pe piesă sunt: 1 aplică mare, 6 aplici mici, 17 mărgeluţe din aur, 
39 de mărgele din pirop, 12 plăcuţe de sticlă şi 13 ornamente confecţionate din fire de argint. 
În colecţia muzeului nostru mai există 4 aplici mari, 8 aplici mici emailate şi 3 aplici rozetă, 
care conform inventarului provin din acelaşi sicriu. Aplicile au fost confecţionate de meşteri 
orfevrari din Transilvania8

, din aur de 18 carate cu decoraţiuni de email alb, albastru turcoaz, 
albastru cobalt. Toate ornamentele din aur şi argint, plăcuţele de sticlă şi mărgelele de pirop 
sunt murdare, pline de praf şi depuneri, lipsite de luciu, fiind acoperite de un strat brun de 
murdărie. Nici o perlă nu s-a păstrat, dar din depozitele de carbonat de calciu existente s-a 
reconstituit dimensiunea acestora, aproximativ 0,3-0,5 cm. Toate materialele textile originale 
sunt foarte fragile şi casante, prezintă rosături şi rupturi, lâna are şi multe lipsuri. Este un proces 
de degradare întâlnit la textilele arheologice din fire proteice şi cu ornamente din metal preţios, 
găsite în cripte9

• Catifeaua suport şi căptuşeala din damasc sunt din mătase naturală, iar ţesătura 
verde-brună este din lână. Atât mătasea naturală cât şi lâna sunt fire proteice care sunt afectate 
de produşii de putrefacţie ai corpului uman, degradându-se prin procese microbiologice şi 

chimice atât cromatic cât şi din punct de vedere a proprietăţilor fizico-mecanice. În acest caz 
prezenţa ornamentelor din aur şi argint a permis conservarea textilei, metalele nobile acţionând 
ca biocizi care inhibă degradarea microbiologică. Aşa că mătasea naturală a devenit brună, iar 
lâna are o tentă brună, fiind deosebit de fragile. Orice intervenţie de conservare-restaurare a 
părţilor textile presupune o degradare ireversibilă a acesteia. Raritatea, valoarea deosebită şi 
frumuseţea unor astfel de piese, precum şi gradul ridicat de fragilitate şi fenomenele evolutive 
de degradare a mătăsii naturale au determinat pe specialiştii muzeului nostru10 să propună 
realizarea unei replici a părţii textile folosind toate decoraţiunile originale existente în colecţia 

7 Perla este o piatră semipreţioasă, folosită la podoabe din cele mai vechi timpuri, care din punct de 
vedere al compoziţiei conţine cristale de aragonit (carbonat de calciu) şi straturi de conchină (o substanţă 
organică). Ea nu este o piatră durabilă în timp, căci se opacizează şi în final (după 150-200 ani) se 
transformă în pulbere de carbonat de calciu. Vezi: T.Gridan, op.cit., p. 215; C. Ionescu, Pietre preţioase, 
semipretioase şi decorative, Bucureşti, 1995, p. 67. 
8 ' . M. Bunta, op. cit., p. 223-232. 
9 Camien Marian, Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală, Iaşi, 2001, p. 68-70, 
115-116; H. J. Plenderleith, La Conservation des Antiquites et des CEuvres d'Art, Paris,1966, p. 106-126; J. 
Riederer, Restaurer & Preserver, Milnchen, 1990; N. Indicator, M. Ballard, The effects of aging on textiles 
thatcontain metal: implicationsforanalyses, în Conservation ofMetals, Veszprem, 1990, p. 67-75. 
10 Îndreptăm un gând de recunoştinţă către regretata noastră colegă Ana Maria Szoke (1945-2004) pentru 
informaţiile privind istoria costumului puse la dispoziţie şi sprijinului moral acordat. 
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muzeului. Cum nici o perlă originală nu s-a păstrat intactă, am folosit şi câteva perle din 
colecţia muzeului datând din aceeaşi epocă, pe care în prealabil le-am clll"ăţat, dar majoritatea 
lor sunt noi, de aceeaşi dimensiune. 

Restaurarea prin reconstituire s-a realizat în unnătoarele etape: 
1. Realiz.area unei schiţe a bentiţei originale preluate din depozit şi un inventar al 

celorlalte ornamente originale. 
2. Desprinderea ornamentelor de pe textilă. 
3. Curăţirea ornamentelor: plăcuţele din sticlă şi mărgelele din pirop au fost imersate în 

apă distilată şi detergent neutru 3 %o, urmată de clătiri repetate în apă distilată, în paralel cu o 
uşoară periere cu o perie moale din nylon. Ornamentele din aur au fost curăţate în baie de 
cornplexon m 1 O %, urmată de clătiri repetate în apă distilată, în paralel cu o uşoară periere cu 
o perie moale din păr. Ornamentele din fir de argint desprinse au fost fixate pe un fir de nylon 
( erau rupte şi foarte fragile) şi apoi curăţate în baie de cornplexon m 1 O %, neutralizate prin 
clătiri repetate în apă distilată, în paralel cu o uşoară periere cu o perie moale din păr. Pentru 
conservare au fost imersate într-o soluţie de paraloid 5 % în toluen. Perlele11 au fost imersate 
în apă distilată şi uşor periate cu o pâslă albă, insistând asupra orificiului cu o spirală dentară 
deoarece orificiile erau înfundate. 

4. Realizarea replicii textile s-a tăcut prin croirea unui nou suport al bentiţei dintr-un 
material asemănător cu catifeaua originală, o catifea bnmă. 

5. Au fost cusute elementele decorative originale în partea stângă respectând modelul. 
Cele 5 aplici mari există şi doar 2 sunt uşor deteriorate, nu a fost cazul să intervenim. Aplicile 
mici sunt în stare de conservare perfectă, lipsesc 6 bucăţi, nu am tăcut replici după acestea. 
Plăcuţele originale au fost cusute conform modelului, reconstituind 3 elemente decorative şi 
confecţionându-se alte 14 din teracotă peliculiz.at cu lac auriu; în loc de pirop s-a pus răşină 
colorată în roşu12 • Mărgelele din aur şi cele din pirop au fost cusute, iar în partea dreaptă am 
reconstituit modelul cu câteva mărgele din sticlă aurie şi din granat (şlefuit baroc). Ornamentele 
din fir de argint conservate au fost trecute pe un alt fir textil şi cusute pe suport. În partea 
dreaptă am aplicat 3 copii de spirale din fir de argint sub formă de bandă răsucită pe fir de 
bumbac. Perlele au fost cusute respectând modelul13

• Am confecţionat din fir de mătase 
naturală de grosime şi culoare similară cu originalul rărsucită în S, şnurul de la capătul din 
dreapta şi l-am fixat. 

6. Versoul este din aceeaşi catifea, realizat prin unirea marginilor nedecorate ale 
bentiţei croite. Asta deoarece nu am găsit o ţesătură damasc şi o ţesătură de lână asemănătoare 
originalului. 

Piesa este expusă în tezaurul Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei alături de 
boneta cu nr. inv. F 18139, ele tăcând parte integrantă din inventarul aceluiaşi mormânt. 
Această reconstituire este o dovadă în plus că restaurarea presupune munca în echipă. 

11 Virginia Diaconescu, Considera,tii privind starea de conservare şi condiţiile de păstrare a pietrelor 
preţioase, semipreţioase şi decorative, în Mousaios, V, 1999, p. 609-612. 
12 Mulţumim colegului nostru Gil Turculeţ pentru confecţionarea plăcuţelor. 
13 Mulţumim d-lui Mircea Tivadar pentru ajutorul acordat la procurarea perlelor naturale de dimensiunea 
celor originale. 
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1HE RECONSTITUTION OF A RIBBON FROM THE 16-th CENTURY BELONGING TO THE 
IflSTORY MUSEUM OF TRANSYL V ANIA, CLUJ-NAPOCA 

Abstract 

One exposes the clearung, conservation and restoring of an ornamental ribbon dating from the 16-
th centwy. lt was discovered in the tomb of Kendi Zsofia, a Hungarian countess of Transylvania, 
excavated in the Evangelic church of Cetatea de Baltă (Alba country). The ribbon consist of a silk piece 
wearing gold applies with enamel, gold and pyrope (a valuable stone from gamet class) beads, silver 
omaments and natural pearls as well. lt is a very special piece, which now may he introduced in the basic 
display ofthe History Museum ofTransylvania. 
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Bentiţa (nr. inv. F18140); Fig.1-2. Detalii la intrarea piesei în laborator (a. rosături ale catifelei 
suport, b. depozit de carbonat de calciu, c. ornament din argint degradat, d. ornament din argint 
păstrat, e. plăcuţă de sticlă cu foiţă de aur şi pirop, f. mărgică din aur, g. aplici din aur 
emailat);Fig.3. Ansamblu, faţă, iniţial; Fig.4. Ansamblu, faţă, după restaurarea prin reconstituire. 


