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Abstract 

The paper presents the experimental data obtained in order to authenticate 

the violin belonging to the Romanian scientist Stefan Odobleja, recovered 

while he was a child, along with a series of treasures of great value, from 

a train with prey to war, derailed in 1916 on the withdrawal to Germany 

near Tg. Jiu. In the analysis, non-invasive samples were taken from the 

label, vernis and wood. For paper of the label was dated by two methods: 

the glycolysis rate and the whiteness degree. 
 

 

Introducere 

Autenticitatea este însușirea esenţială a unui artefact de patrimoniu cultural-

artistic şi istoric care, în general, necesită stabilirea unicităţii şi se referă la calitatea 

particulară de a fi originar şi original, aşa cum a fost pus în operă şi marcat de timpul 

care a trecut din momentul conceperii, ca unicat, copie sau variantă. Copiile şi 

variantele pot aparţine autorului, scolii (ucenicilor sau discipolilor), epocii, dar şi 

perioadelor târzii, putând fi executate, fie în aceeaşi tehnică artistică cu originalul, fie 

intr-o altă tehnică mai modernă, dar apropiată ca virtuţi plastice. Pentru a fi autentic, un 

obiect trebuie să fie intact, aşa cum a fost creat sau cum a rezultat în urma trecerii 

timpului (atributele legate de stratificarea isorică) [1, 2]. 

Există o serie de elemente/caracteristici patrimoniale, care permit evaluarea unor 

atribute care concură la stabilirea autenticităţii, de care se ţine seama în 
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investigarea/cercetarea, prezervarea, restaurarea şi etalarea unui artefact şi anume: 

conceperea/autorul/datarea, materialul, tehnica artistică, tehnologia de punere în 

operă, ambientul creaţiei, vechimea/patina, utilizarea/uzura şi arealul utilizării, 

proprietar, custode, muzeu, transfer și/sau itinerar. Primele, alături de 

originalitatea/valoarea materialului şi a tehnologiei de punere în operă, sunt referinţă 

pentru celelalte tipuri de autenticitate, care împreună, alături de paternitate, cota 

valorică (de bursă sau de piață/preţuirea), clasarea şi vechimea, formează grupul 

elementelor sau caracteristicilor patrimoniale, ce caracterizează şi diferenţiază un 

artefact. De asemenea, urmele trecerii prin timp, patina, uzura sau stratificarea istorică, 

respectiv contextele istorice de concepere, fabricare,  utilizare, abandon, zacere în situl 

arheologic și descoperirea, fac parte din stratificarea istorică, tradusă prin patină şi 

fixează obiectul în timp şi spaţiu, făcându-l unic. Pentru alte artefacte, cu trasee diferite 

de cel al relicvelor arheologice, vorbim de contexte mult diferite, de exemplu: pentru 

traseul cu uitare, furt sau sustragere, avem contextual primar al uitării, furtului, 

sustragerii, contrafacerii etc. și cel final al descoperirii și restaurării. Un alt traseu, este 

cel al obiectelor din colecții, care sunt etalate până la afectarea stării de conservare, când 

este supus investigării, prezervării și restaurării, după care, în funcție de anumite 

caracteristici legate de starea de conservare, valoarea patrimonială etc., este introdus și 

etalat în muzeu sau păstrat în deposit/pinacotecă [1,2]. 

Expertizele de autentificare, prin implicaţiile lor, fie în domeniul evaluării 

bunurilor de patrimoniu cultural-artistic (artometria sau artefactometria) şi tehnico-

ştiinţific (tehnometria şi scientometria), fie ca mijloc de probă sau element probatoriu 

în forensic (grafometria, bibliometria, traseometria, amprento- sau dactilometria, 

somatometria, biometria, antropometria şi altele) necesită cunostinţe interdisciplinare. 

Acestea se grupează în metode de analiză directă, nedestructivă şi cele cu prelevare şi 

prelucrare de microprobe. Se poate apela la metode de analiză a elementelor de 

suprafaţă, ca de exemplu: texturi, irizaţii, vezicaţii, eroziuni, depuneri, finisaje, şlefuiri, 

lustruiri, încrustaţii, gravuri, filigrane, înscrisuri sau grafisme, embleme, legende, 

diverse ornamente, policromii etc., determinarea dimensiunii, greutăţii, culorii, 

temperaturii, umidităţii etc., fotofixarea analogică sau digitală, reflectografia în UV, 

Vis si IR, fluorescenţa de raze X, colorimetria de reflexie, şi altele, apoi la metode de 

analiză a structurilor interne prin metodele semi- sau paradestructive 

(microstratigrafia, difracţia de raze X, spectroscopia în UV, Vis şi IR rezonanţa 

magnetică nucleară, derivatografia termică, calorimetria diferenţială, gaz-cromatografia 

normală sau cea pirolitică, asistată de spectrometria de masă, diluţia izotopică şi 

radiometria cu trasori radioactivi, precum si o serie de metode specifice, ca de exemplu: 

dendrocronologia, leucometria, rata glicolizei, racemizarea aminoacizilor, metalografia 

şi altele. Pentru majoritatea metodelor, problema cea mai importanta o reprezintă 

sistemul de referinţă, comparare sau raportare şi sistemul de etalonare (curbe, 

diagrame, nivele, grupe, cote, grile etc.) [3-9].  

Se știe că, viorile vestiților lutieri italieni din Cremona, din perioada 1538 până 

în 1740, au devenit in timp cele mai căutate instrumente cu coarde, care erau și adevarate 

opere de artă. În ordine cronologică cei mai faimoși lutieri sunt membrii familiilor:  

Amati (Andrea Amati, 1505 – 1578, de la care se pastreaza cea mai veche 

vioara/Metropolitan Museum of Art; fii Antonio și Girolamo Amati; fiul ultimului 
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Nicolò Amati, 1596-1684; Girolamo Amati/Hieronymus II, 1649-1740), Stradivari 

(Antonio Stradivari, 1644-1737; Francesco Stradivari, 1671-1743; Omobono Stradivari 

1679-1742), Bergonzi (Carlo Bergonzi, 1683-1747; Michele Angelo Bergonzi 1722–

1758, Zosimo Bergonzi 1725–1777) și Guarneri (Andrea Guarneri 1626 – 1698; Pietro 

Giovanni Guarneri/Pietro da Mantova, 1655 – 1720; Giuseppe Giovanni Battista 

Guarneri, 1666 – 1740; Pietro Guarneri/Pietro da Venezia, 1695 – 1762; Bartolomeo 

Giuseppe Guarneri/del Gesù, 1698 - 1744). Dintre aceste familii, Stradivari a fost și 

rămâne cel mai apreciat. Din cele peste 6100 de instrumente cu coarde confecționate de 

tată și cei doi fii, în prezent sunt identificate 650, o mică parte fiind cântate, majoritatea 

fiind în muzee și colecții particulare [10, 11]. 

Viorile lui Stradivari cunoscute poartă adesea amprenta mărimii („petit patron”, 

„grand patron”, „longuet”, „violli”  etc.) a perioadei (de început: „Hellier”, „Rode”, „Le 

Toscan”, „Greffulhe”, de apogeu: „Mesia”, „cântecul lebedei” și de sfârșit: „Joachim”), 

numele localității, instituției sau artistului/compozitorului care a cântat-o (Ernst, Alard, 

Belts, The Hammer, Lady Tennant, Davidov/Yo-Yo Ma, Duport/Rostropovici, 

Shaham/Contesa Polignac, Paganini etc.) [12]. 

Valoarea unei viori este data de măestria lutierului, vechime, stare de conservare, 

dar și de deținător sau de valoarea maestrului care o cântă sau a cântat-o. O vioara de 

patrimoniu este considerată o operă de artă cu valoare inestimabilă prin finețea și 

frumusețea execuției (mai ales viorile Stradivarii cu intarsii cu furnir exotic sau 

incrustații în fildeș sau sidef etc.), prin starea impecabilă de conservare, fiind un bun 

protejat prin măsuri riguroase [12-14]. 

Se știe că, o vioară cântată își păstrează mai bine starea de conservare. De 

asemenea, este cunoscut că majoritatea viorilor care au rezistat până în prezent au suferit 

intervenții de restaurare și revernisare, de diverse grade/amploare. O utilizare neatentă 

și foarte intensă/agresivă conduce vioara la stări de precolaps (fisuri longitudinale la 

nivelul ff-urilor/zona de lipire a blaturilor sau desprinderi ale capacului superior de 

eclisă, deteriorarea fileului, ancrasarea sau erodarea verniului în zonele active (lângă 

căluș, la bărbie sau superior lângă limbă și gât) și alte deteriorări sau degradări 

evolutive, care necesită intervenții urgente de restaurare și revernisare.  

 În autentificare, pentru determinarea vechimii și a lutierului, alături de metoda 

dendrocronologice se mai implică și alte tehnici instrumentale, pentru determinarea 

naturii materialelor componente și a stării lor de conservarea, cu detalierea unor 

caracteristici arheometrice ale elementelor din lemn și a compenentelor policrome 

(preparație, vernis, fileu, intarsie etc) sau a unor caracteristici chemometrice cu funcție 

arheometrică [12-23]. 

Lucrarea are în atenție autentificarea unei viori Stradivari, care a aparținut 

savantului român Stefan Odobleja, prin datarea etichetei folosind două metode 

indirecte: rata glicolizei și gradul de alb. 

 

Partea experimentală 

Prezentarea viori și a stării de conservare. În figura 1 și 2 se prezintă imaginea viorii 

și a cutiei în care a fost păstrată. 
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Fig. 1. Imaginea viorii Stradivarius, din proprietatea familiei 

savantului român Ștefan ODOBLEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Cutia pentru transport și păstrare 

 

Starea de conservare. Vioara, cu toate că a fost utilizată foarte puțin,  prezintă o stare 

de conservare precară, care necesită după autentificare și stabilirea detaliată a stării de 

conservare, intervenții de restaurare și revernisare. Inițial, cu mai mulți ani în urmă, 

există o încercare de autentificare, cu ștampila expertului Bărbulescu din București (Fig. 

3). 
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Fig. 3. Imaginea profilului cu stampila lui BĂRBULESCU 

 În figura 4 se prezintă câteva imagini cu deteriorări și degradări vizibile cu 

ochiul liber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Deteriorări și degradări vizibile 

 Caracteristicile constructiv-dimensionale. În figura 5 sunt prezentate 

principalele caracteristici constructive, care sunt folosite în stabilirea autenticității. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Caracteristicile constructive utilizate 

         în diferențierea pentru autentificare 
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Figura 6 este imagine a două profiluri ale gâtului viorii, folosite în diferențierea tipului 

de vioară și încadrarea în perioda de execuție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Fig. 6. Profiluri ale gâtului viorii 

 

 

 

 

 

Dintre caractisticile dimensionale, menționăm: diametrul buclei mari (B): 205mm (între 

liniile negre 195mm); diametrul buclei mici (C): 164mm (între liniile negre 157mm); 

lăţimea ecliselor la cordar (D): 39/30mm; lăţimea ecliselor la gât (E): 39/32mm; 

lungimea corpului viorii sau a cutiei de rezonanţa (A): 354/348mm; lungimea f-urilor: 

75mm; diametru cercului mare al f-ului din stânga/dreapta: 8/8mm; diametru cercului 

mic al f-ului din stânga/dreapta; 7/7mm; distanţa între crestături: 10mm; deschizătura f-

urilor: 6mm; distanța minimă la capetele f-urilor: ≈ 2,0/2,0mm; marginile f-urilor 

conform modelului 1721-1730 (vioara în cauză datată 1723); distanța la nivelul f-urilor 

a cutiei de rezonanță: 111mm; grosimea cutiei de rezonanță: 55mm; lungimea limbii: 

272mm (model mijlociu); grosimea limbii: 4mm;  prinderea gâtului: 4mm; lungimea 

gâtului plus melc: 235mm; lățimea superioară a melcului: 11mm; quadratura melcului: 

7mm; grosimea centrală: 41mm; grosimea melcului la placa suport: 22mm; distanța în 

scobitură spre placă: 19mm; distanța în scobitura spre melc: 11mm, adâncimea 

scobiturii: 22,01mm.  

 În figura 7 se prezintă două imagini cu eticheta interioară, în care anul fabricării 

este neclar (???). 

 

 

 

 

 
           Fig. 7. Imagini ale etichetei 

                 originare interioare 

 

 

 

https://biblioteca-digitala.ro



ACTA  MOLDAVIAE  MERIDIONALIS, XXXVIII  2017                                                                                     312 

În figura 8 se prezintă cele patru registre folosite în evaluarea caracteristicilor 

dendrocronologice. 

 

 

 

 
Fig. 8. Cele patru zone de măsurare 

  a inelelor anuale de pe bucla mare 

                     a viorii 

 

 

 

 

Rezultate și discuții 

 În tabelul 1 sunt trecute valorile inelelor anuale pentru cele patru profiluri 

dendoronologice din bucla mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelul 1.  Valorile inelelor anuale pentru cele 
       patru profiluri dendoronologice (TRM) 

                         din bucla mare. 
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În figura 9 se prezintă scările dendrocronologice ale celor patru travei sau profiluri 

dendoronologice (TRM) din bucla mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fig. 9. Seria inelelor anuale pentru patru zone de pe suprafața capacului instrumentului 

În figura 10 se prezintă compararea vizuală a scări dendrocronologice a seriei mediane 

a inelelor anuale a viorii studiate (roșu) cu cronologia de referință de la Cortina 

D'Ampezzo (albastru), folosind aproximările TBP 4,82, 64,90 * GLK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Compararea vizuală între seriile de inele anuale ale instrumentului (roșu) 

cu cronologie de referință de la Cortina D'Ampezzo (albastru), TBP 4,82, 64,90 * GLK. 
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În figura 11 se prezintă extrapolarea datelor gradului de alb și a ratei glicolizei Δ (%) a 

etichetei viorii analizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin metoda leucometrică (gradul de alb) s-a obținut o vechime de 270 ± 10 ani, iar prin 

rata glicolizei s-a obținut o vechime de 260 ± 20 ani.  

 

Concluzii 

Vioara Stradivari care a aparținut savantului român Stefan ODOBLEJA, are 

caracteristicile unei viori din perioada 1729-1738, când familia Stradivarii (mai ales cei 

doi fii: Francesco și Omobono) produceau viori de calitate inferioară, dar eticheta 

interioară, originară avea anul scris anul 1723, an din grupa viorilor de mare valoare. 

Datarea etichtei prin determinarea gradului de alb si rata glicolizei corespunde unei 

vechimi mai mici de 280 de ani, fapt care conduce la concluzia că eticheta a fost 

contrafacută pentru ca vioara să poată fi vândută cu preț mai bun. 
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