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Eugenja S IDORIUC 

CORSAJ UL DE ROCIDE DESCOPERIT LA MĂNĂSTI REA PROBOTA ­
UN REPER ÎN ISTORIA COSTU MUL VI  M EDI EVAL ROMÂN ESC 

Corsajul de rochie, datat în primul sfert al secolului XVII, a fost descoperit în cripta 9, in 
partea stângă a pronaosului bisericii Sfilntul Nicolae a Mănăstirii Probota, în anul 1 995, prin cercetarea 
arheologică prilejuită de restaurarea monumentuJui în cadruJ unui proiect comun UNESCO -
România1. Cercetarea necropolei domneşti, investigarea exhaustivă desfăşurată atât in interiorul 
bisericii cât şi în interioruJ morrrll.ntelor a relevat faptuJ că toate criptele din interiorul lăcaşului au fost 
sistematic violate şi jefui te, la sfârşitul secolului al XVIIl -lei. lnventarele funerare sunt mai bogate, în 
cazul celor două morminte 'in groapă simplă, sau mai sărace în cadrul criptelor, dar importanţa 
fragmentelor textile descoperite este deosebită. Ţesături, dantele, broderii sau simple aglomarări de fire 
metalice, toate la un loc constituie o bază de pornire pentru ample cercetări de re taurare. 

Corsajul de rochie este confecţionat din ţesătură de mătase cu legătura atlaz. Piesa este 
alcătuită din următoarele elemente de croi : faţă, compusă din două părp simetrice în oglindă ş i  
spate, cu răscroială mică la gât şi mult adâncită la umeri. În ciuda faptului că s-a păstrat mai puţin 
de 50% din suprafaţa obiectuJui, existenţa elementelor de croi, definite de dantela metalică a făcut 
posibilă reconstituirea corsajului. Reconstituirea tiparului corsajului s-a executat ţinând seama de 
particularităţile fragmentelor existente (fig. 1 )  şi prin sirnilitudine cu tiparul corsajului de la rochia 
descoperită la Biserica Sfântul loan Botezătorul din Siret, în anul 1 9843. A fost executat un releveu 
la scară (fig. 2) pentru fragmentele existente. Fragmentele originale au o formă bidimensională 
datorită desfacerii cusăturilor de asan�blare de pe umeri. Fragmentele textile au fost orientate 'in plan 
după analiza sistemelor de ţesere, tllZeala fiind orientată pe direcţia verticală a veşmântuluj. Urzeala 
se identifică uşor datorită faptului că te ătura este atlaz şi firele flotează pe faţa obiectului. 

Fig. ! Corsaj de rochie Probota -fragmente 

existente, Înainte de restaurare 

Fig. 2 Corsaj de rochie Probota - releveu 
situatie existentă Înainte de restaurare 

Faţa dreaptă a corsajului se păstrează în proporţie mai mare decât cea stângă. Ţesătura 
atlaz, ce formează partea superioară dreaptă a corsajului (breteaua), are o porţiune intactă (se 
păstrează armătura ţesăturii), care face legătura între cele două dantele metalice ce 
omaroentează liniile de răscroială a umărului şi respectiv a decolteului. Existenţa acestei zone 
(fig. 3) a determinat lăţimea bretelei la acel nivel. 

1 Dosar de restaurare 5.282 Corsaj de rochie Probota. 
2 The restoration of the Probota, UNESCO, 200 1 ,  p. 377. 
3 Dosar de restaurare 5.2 1 O Rochie Siret. 
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Fig. 3 Faţă dreapta (bretea) - zonă martor Fig. 4 Cusătură de asamblare la subraţ partea dreaptă 

Prezenţa cusăturii de îmbinare între faţă şi spate la nivelul subraţului (fig. 4) crează 
delimitarea celor două elemente de croi: faţă dreapta şi spate. Faţa şi spatele corsajului au fost 
asamblate, rezervele de coasere ale celor două elemente de croi fiind rabatate pe fiecare parte, fiind 
fixate cu un punct de însăilare pentru a nu se deplasa. Dantela a fost asamblată după executarea 
cusăturilor laterale ale veşmântului. La capătul dantelei de pe partea stângă a feţei (ce a fost îndoită 
pentru a se asigura împotriva destrămării) este prezentă cusătura de îmbinare între corsajul şi fusta ce 
compuneau rochia. Corsajul este îndoit impreună cu fusta şi capătul dantelei (fig. 5), suprapunându-se 
peste reversul corsajului. Rezerva de coasere a corsajului are dimensiunea de 3 rom iar cea a fustei de 5 
mm,. Cele două rezerve (fig. 6) nu erau asigurate împotriva destrămării prin festonare. 

Fig. 5 Deschidere faţă - dantelă Îndoită a vers Fig. 6 Deschidere faţă - dantelă Îndoită, revers 

Faptul că aceste rezerve de coasere erau foarte mici şi nu erau festonate împotriva 
destrămării, care ar fi fost imposibil de evitat în purtarea şi întreţinerea rochiei, conduce la 
ideea că aceasta constituia un veşmânt scump şi care se purta rar. Materialul din fustă este atlaz 
cu aceleaşi caracteristici ca şi corsajul .  El este secţionat în dreptul deschiderii corsaj ului, 
rezervele de coasere neavând l izieră de material pe nici una din părţi .  Înălţimea decolteului 
rezultă din poziţionarea simetrică, în oglindă a fragmentului de faţă stânga, cu respectarea 
adâncirnii răscroielii subraţului (fig. 7). Solidar cu faţa stângă este fragmentul de dantelă ce 
omamentează răscroiala gâtului, pe spatele piesei. Spatele piesei a fost determinat ţinând 
seama de cusături le de asamblare dintre acesta şi faţă, şi de răscroiala umerilor. Fragmentul din 
dreapta este solidar cu fragmentul din faţă dreapta, fiind asamblate la nivelul subraţului. 
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Fig. 7 Poziţionarea simetrică a celor 
două feţe stânga - dreapta 

Fig. 8 Fragment spate stanga revers 

Existenţa rezervei de coasere răsfrânte pe reversul fragmentului (fig. 8) indică poziţia 
corectă a acestuia în cadrul piesei. Rezerva de coasere este cea de la nivelul subraţului stâng. 
Ţesătura atlaz are direcţia urzelii identică cu direcţia verticală a rochiei. Pentru determinarea 
poziţiei liniei de curbură a răscroielii umărului şi gâtului, la spatele piesei se poziţionează 
corect fragmentul existent, astfel încât cele două direcţii să coincidă. După reconstituirea 
elementelor de croi (fig. 9) se poate afirma că rochia avea corsajul strâns pe talie, decolteul 
pătrat, ră croială adâncă la umeri, pe spatele piesei şi se încheia cu 4 copci "moş-babă" din metal 
comun, dispuse la distanţa de 3 cm una de alta. 

Fig. 9 Reconstituirea grafică a tipare/ar de croi 

Copcile metalice sunt cusute pe reversul corsajului, produşii de coroziune, în care s-au 
transformat au înglobat în ei firele de cosere şi fragmente din cămaşa de dedesubt. În zona de 
încheiere apare sub dantelă l iziera de material (fig. ! 0), îndoită 2 mrn înăuntru. Dimensiunea 
l izierei de material este de 1 0  mrn şi este realizată prin folosirea unei urzeli  mai groase, pentru 
întărirea marginii ţesături i .  Faptul că l iziera de material apare numai pe linii le de încheiere ale 
veşmântului, iar la cusăturile de asamblare laterale, atât faţa cât şi spatele au ţesătura secţionată 
şi îndoită înăuntru, conduce la o ipoteză de croire eficientă a piesei (fig. I l ). 

:Ua'"" ! ' 

:--'.t 
\L-

lr--/ ;:>' 
L_fr l 

Fig. 1 O Faţă dreapta - lizieră de material F1g. I l  Modul de amplasare 
a tipare/ar pe material - ipoteză 
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Modul de poziţionare a tiparelor corsajulw pe ţesătura de atlas, în condiţii de croire eficientă, 
determină lăţimea rnaterialulw, 600 mm. Ţesătura de mătase, elin care este realizat corsajul este lucrată 
cu legătura ,,atlaz" şi are aspect lucios, pe faţă evidenţiindu-se numai urzeala care tlotează. Dantela 
metalică ajurată este realizată din fire metalice de Ag aurit, în tehnica "cu ciocănele". Aceasta este 
aplicată pe conturul răscroielii mânecilor şi decolteu prin trei şiruri de cusături paralele (fig. l 2), după 
ce rezerva de coasere, cu lăţimea de 2-3 mm, a fost fixată în punct de însăilare des. 

Fig. 1 2  Asamblarea dante/ei - revers Fig. 1 3  Asamblarea dante/ei - avers 

Pe faţa dreaptă, la limita inferioară a corsajului (fig. 1 3) este prezent începutul dantelei. 
Pentru etapa finală elin procesul de restaurare, reasarnblarea, este necesară executarea unw releveu 
(fig. 14) care să conţină toate punctele de coasere folosite la realizarea obiectului. 

J",,.;.t. 
- r:t'::: �� 

. .,... 
t,·",.f'u ... _,.,rl#f 

.sc. .... 1 s 

Fig. 14 Releveu - asamblarea elementelor de croi. puncte de coasere 

Investigaţi ile efectuate asupra obiectului la intrarea acestuia în laboratorul de 
restaurare au determinat: compoziţia firelor, a benzii metalice, a copcilor şi a produşilor de 
coroziune existenţi, prin investigaţii chimice, fizice şi tehnice. Investigaţiile tehnice au 
determinat: desimea ţesături i, tipul de legătură, modul de realizare a firelor. Ţesătura atlas are 
raportul de legătură 5 şi raportul de deplasare 2,3. Desimea ţesăturii este: 60 fire urzeală!cm şi 
3 1  fire bătătură!cm. Firul metalic este realizat prin înfăşurarea unei benzi metalice de Ag aurit, 
în sens "S" pe un un fir de mătase naturală. Piesa a intrat în laborator într-o stare avansată de 
degradare, datorată mai multor factori. 

Dintre tipurile de degradări se evidenţiază următoarele: 
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1 .  lacune de material - datorate procesului de descompunere din mediul de înbumare; zonele 
din imediata vecinătate a dantelei metalice au fost protejate de ionii de argint generaţi de 
banda metalică de argint aurit4. 

2. pete negre - datorate bacteriilor reducătoare de sulf (sulfurile negre) Thiospiri llum, care 
ox.idează hidrogenul sulfurat transfonnându-1 în sulf, pe care îl acumulează în celulele lofi. 

3 .  lacune d e  bandă metalică - datorită solicitărilor mecanice care a u  distrus produşii de 
coroziune care au îmbrăcat firele, rigidizându-le. 

4. produşi de coroziune ai argintului, sulfura de argint de culoare neagră. Argintul metalic, 
expus un timp îndelungat unei atrnosfere de hidrogen sulfurat (exi tent în mediul de 
înbumare în etapa a doua de descompunere anaerobă) se acoperă cu un strat negru şi 
subţire de sulfură6. 

5 .  produşi d e  coroziune ai fierului (rugina), care a u  migrat î n  textilă, formând u n  corp comun: 
copci - textilă. 

6. îmbătrânirea naturală a mătăsii naturale-rezultatele acesteia sunt: diminuarea ma ei 
moleculare, diminuare rezistenţei la rupere şi a ela ticităţii şi friabilitatea crescută7• 

7. cu tarea - datorită şederii în mediul de înhumare o perioadă mare de timp, în formă şifonată. 
8. pierderea luciului ţesăturii - datorită modificării caracteristicilor de suprafaţă a 

filamentelor de mătase: formarea neregularităţilor (cratere de mărimi şi forme diferite, 
distribuite aleatoriu) şi microcavităţilor superficiale8. 

9. depuneri de pământ şi produşi de descompunere - din mediul de înhumare. 
Procesul de restaurare cuprinde următoarele etape: reechil ibrare hidrică, tratamente de 

curăţire uscată şi umedă şi re taurarea propriu-zi ă. Datorită deshidratării avansate a 
materialului textil s-a procedat mai întâi, la hidratarea progre ivă a ace tuia, prin apl icarea, pe 
suprafaţa obiectului, de comprese de tifon umezite cu soluţie apoasă de glicerină. Pe parcur ul 
procesului de hidratare o parte din impurităţi le aderente au fost îndepărtate uşor, desprinzându­
se de materialul texti l .  Paralel cu hidratarea materialului textil s-a realizat relaxarea acestuia, 
desfacerea cutelor şi întinderea ţesături i.  Tratamentul de curăţire u cată a avut rolul de 
îndepărtare a depuneri lor de pământ şi a altor depuneri puţin aderente la suprafaţa obiectelor, 
cu ajutorul mij loacelor mecanice: periere cu perii moi, în sensul de evoluţie a firelor de urzeală 
şi îndepărtare cu aj utorul bisturiului. 

Tratamentele de curăţire umedă au avut ca scop îndepărtarea depunerilor de pământ şi a 
produşilor de descompunere organică de pe obiect. Pentru ca procesul de curăţire să se poată efectua în 
cele mai intime zone ale piesei s-a procedat la desfacerea cusăturilor de asamblare de la nivelul subraţului 
drept. Dantela metaJică nu s-a demontat datorită fragilizării avansate a ţesăturii atlaz. Tratamentele de 
curăţire umedă s-au realizat prin imersia obiectului, aflat pe o plasă de protec�e, în solu�a de curăţire, baia 
de Radix Saponaria, la temperatura camerei. Piesa s-a înmuiat timp de o oră, după care s-a curăţat prin 
presare uşoară cu o pensulă moale din păr natural. După tratamentul de curăţire, fragmentele au fost 
clătite în mod repetat cu apă distilată, până la îndepărtarea completă a detergentuJui de pe material. 
Uscarea textiJelor s-a tăcut liber, în stare întinsă, departe de vreo sursă de încălzire. 

Pentru îndepărtarea produşilor de coroziune s-a folosit tratamentul de curăţire cu 
Complexon, care a determinat o deshidratare uşoară a materialului textil şi o diminuare rezistenţei 
mecanice a acestuia. Rehidratarea s-a realizat prin imersie în solu�e de glicerină, foarte slab 
concentrată ş i  uscare liberă. Procesul s-a reluat până la obţinerea unui rezultat satisfăcător, care a 
permis consolidarea pe un suport nou. Restaurarea a cuprins patru etape: pregătirea materialelor, 
instrumentarului şi aparaturii necesare, consolidarea pe un suport nou, reasamblarea şi dublarea. 

4 Marian C., Problematica con ervării unor piese textile arheologice ( fragmente de manşetă), în Buletinul Centrului de 
Restaurare Conservare laşi, Nr. 2, laşi, 2003, p. 46. 
s Neniţescu C. D., Chimie generală, EDP, Bucureşti, 1 985, p. 69 1 .  
6 Neniţescu C. D., op. cit., p. 1 054. 
7 Marian C., Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală, Edit. Tehnopress, laşi, 200 1 .  
8 Marian C., op. cit. , p .  79. 
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Reconstituirea grafică a tiparelor s-a făcut folosind releveu] fragmentelor martor, prelevat după primele 
tratamente de cură�re (fig. 1 5). Verificarea corectitudinii executării tiparelor în mărime naturală s-a 
!acut prin suprapunerea fragmentelor textile originale peste elementele de croi ob�ute grafic (fig. 1 6). 

Fig. 15 Reconstituirea grafică a tipare/ar Fig. 1 6  Verificarea tipare/ar de mărime naturală 

Pregătirea materialelor a reprezentat: alegerea suportului de consolidare (identic sau cu 
proprietăţi foarte asemănătoare cu originalul), executarea gherghefuluj de lucru (care să permită 
consolidarea suprafeţei integrale a obiectulw netensionat, aflat în stare intinsă), pregătirea firelor şi 
acelor de consolidare, alegerea dublurii. Suportul de con olidare trebuie să fie identic (pe cât este 
posibil) ca şi compozi�e cu materialul original. Acesta trebuie să aibă o bună stabilitate 
djmensională, o desirne suficientă pentru a putea prelua punctele de consolidare şi un aspect cât mai 
apropiat de cel original. A fost ales atin de mătase naturală, de culoare brun, asortată cromatic, dar 
nu identică cu originalul, pentru a fi lizibilă interven�a de restaurare. 

Consolidarea pe suport nou s-a executat prin coasere cu fire de mătase naturală, asortate 
cromatic, cu ace de re taurare lungi şi foarte subţiri, folosind puncte de restaurare specifice. 
Ghergheful a fost constrllit a tfel: o ramă din lemn, cu două elemente de sprij in, în interior şi plăci 
mobile, din placaj care să acopere complet gbergheful . În zona unde se execută consolidarea pe 
uport e scoate placa de pe elementele de usţinere şi se crează astfel o "fereastră" de lucru. Acest 

gherghef e te util izat pentru consol idarea textilelor de dimensiuru mai mari, la care suprafaţa de 
lucru este mică in raport cu suprafaţa obiectului. Datorită plăcilor mobile, obiectul este tot timpul 
aşezat, netensionat pe o ma ă de lucru, in pozi�e orizontală. Fragmentele originale au fost fixate 
provizoriu pe suportul nou cu punct de însăilare rar, cu fLr de bumbac, de culoare albă. Consolidarea 
s-a executat cu fir de borangic, asortat cromatic, folosind puncte de restaurare adecvate (fig. 1 7). 

Pentru consolidarea fragmentului de dantelă de pe răscroiala gâtuJuj a fost necesară 
reasamblarea corsajului la nivelul umerilor (fig. 1 8). În timpul reasamblării este Lnlăturat contactul 
dintre faţă şi spate prin introducerea unei ţesături fine de mătase naturală. Reasamblarea se execută, 
respectând întru totul tehnjca de asamblare originală. Dublarea obiectulw consolidat pe suport nou 
s-a realizat pentru protejarea punctelor de restaurare de pe versoul piesei şi pentru redarea 
aspectulw estetic. Dublura aleasă a fost identică cu suportul de consolidare. Pentru obiect a fost 
creat un manechin special, realizat din cadru de lemn, acoperit cu folie de alurruruu, îmbrăcat cu 
vată de volum, cu pH neutru. Fonna manechinu]uj a fost realizată printr-o husă din pânză de 
bumbac l OO%, de culoare albă. 

Fig. 1 7  Consolidare pe suport - detaliu Fig. 1 8  Reasamblarea corsaj ului pe linia umeri/ar 
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Manechinul (fig. 1 9, 20) constituie sistemul de conservare propriu al corsajului .  Baza 
manechinului a fo t corelată cu cutia de depozitare şi are două orificii pentru întroducerea 
mâinii, în momentul manipulări i .  În expunere, manechinul este îmbrăcat cu un voal de mătase 
naturală, de culoare albă care acoperă şi suportul de lemn. 

Fig. 19 Corsaj de rochie după restaurare 
Faţă 

Fig. 20 Corsaj de rochie după restaurare 
Spate 

Restaurarea Corsajului  de rochie descoperit la Mănăstirea Probota reprezintă un pas 
important în cercetarea interdisciplinară a unui obiect arheologic, exploatarea la maxim a 
resurselor informaţionale pe care acesta le deţine şi, nu în ultimul rând, salvarea şi redarea 
conţinutului său material şi spiritual publicului larg. Tratarea obiectului cu maximă atenţie şi 
căutarea asiduă a tuturor indiciilor tehnice, legate de: tipul ţe ăturii şi structura acesteia, 
lizierele de material, modul de secţionare a materialului la croirea părţi lor componente, modul 
de a amblare a acestora, fini area much ii lor, asamblarea pasmanteriei de dantelă, sistemul de 
încheiere al veşmântul ui,  analiza rezervelor de coasere, tipurile de cusături, firele de asamblare 
şi multe altele, reprezintă activitatea laborioasă de cercetare pentru descoperirea formei iniţiale 
a obiectului. Atunci când obiectul arheologic se păstrează într-un procent mic din întreg, 
cercetarea tuturor a pectelor tehnice, corelarea informaţi i lor, investigarea prin toate mij loacele 
tehnice moderne şi tradiţionale au ca scop final descoperirea procesului de creaţie iniţial. 

TH E BODICE DISCOVERED IN PROBOTA MONASTERY - A LANDMARK IN TH E 
I D STORY OF THE ROMANIAN M EDIE V AL COSTU M E  

(Summary) 

The article below presents the stages, the techniques and the models  used in restoring 
a dress bodice which dates from the first quarter of the 1 71h century. It was discovered in the 
vault 9 from the pronaos of St. N icholas Church - Probota Monastery during the archeological 
research which took place here in 1 995. 

The restoration of this clothing item represents, in the author's view, an important step 
in the interdisciplinary research of an archeological obj ect making the best of the informational 
resources which it can provide, and last but not least, recovery and preservation the material 
and spiritual content for the public. 
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