
MARGELE ROMANE LA POROLISSUM (I) 

1n cele ce urmează vom prezenta un număr de 178 mărgele. Toate 
provin de la Porolissum (Moigrad; jud. Sălaj) şi au fost descoperite în­
tîmplător îndeosebi cu ocazia lucrărilor agricole. Putem preciza doar că 
cele mai multe au fost găsite pe suprafaţa castrului de pe Pomăt şi pe 
partea din oraşul roman situată pe terasele de la Sud-Est de acest castru. 

Mărgelele constituiau o categorie de produse folosite ca podoabe1• 

Nu. este încă precizat dacă astfel de podoabe atîrnau numai la gît sau 
erau folosite şi în alt mod. Numele latin al mărgelei este margarita2 • 1n 
afara acestui termen există însă alte cuvinte care denumesc mărgelele: 
unid3, elenchi.i, crotalia5, etc. In cazul mărgelelor care se purtau sub 
formă de colier la gît se ·cunosc trei grupe: monile6 (cu piesele înşirate 
pe un singur fir de aţă), diliniumî (colier din două rînduri de mărgele), 
şi trilinium8 (colier din trei rînduri de mărgele). Firul care susţinea pie­
sele unui colier se numea linean. 

Mărgelele pe care le prezentăm în lucrarea de faţă au fost realizate 
din pastă de sticlă, din piatră şi din ceramkă. Predomină cele lucrate 
din sticlă. Precizările în legătură cu materialele din tcare au fost reali­
zate piesele prezentate de noi au fost făcute într-o lucrare aparte10• 

în cadrul repertoriului am prezentat mărgelele după sistemul CSIR. 
Din motive lesne de înţeles nu am putut completa riguros toate cele 10 
puncte ale descrierii standardizate. Astfel că punctele unde textele se 
repetă stereotip au fost suprimate sau înlocuite cu prescurtări. 

Cele mai multe piese s-au păstrat întregi. Uneori feţele lor prezintă 
urme de uzură. De foarte puţine ori avem de a face cu fragmente. 

Dimensiunile pieselor diferă. lntrucît cifra pieselor cu care operăm 
este acum relativ mică, este dificil de stabilit în ce măsură dimensiunile 

1 W. G. N. van der Sleen, A handbook to beads, Liege, 1973. Cartea mai sus 
citată se vrea un studiu exhaustiv asupra mărgelelor. Am văzut doar o parte din 
ca prin bunăvoinţa colegei dr. Doina Benea de la Muzeul Banatului din Timişoara 

2 margarita, în DA, III, 2, p. 1595-1596 (E. Babelon). 
3 unio, în DA, III. 2, p. 1596. 
4 elenchi, în DA, III, 2, p. 1596; cf. I, 1, p. 536 (bacca). 
:, crotalia, în DA, I, 1, p. 536. 
6 monile, în DA, III, 2, p. 1984-1991, mai ales p. 1990 (G. Kara). 
1 dilinium, în DA, III, 2, p. 1596. 
8 trilinium, în DA, III, 2, p. 1596. 
9 linea, în DA, III, 2, p. 1259-1260 (E. Saglio). 
10 Vezi în ActaMP, 6, 1982, p. 41 sq. Dacă dimensiunile şi numele de culori în 

general sînt aceleaşi în cele două articole sau se aseamănă foarte mult, terminologia 
pentru forme este diferită. E. Stoicovici a folosit o terminologie proprie, în timp ce 
noi ne-am inspirat de cea din lucrările de specialitate. Această neconcordanţă 
1•stc însă înlăturată prin menţionarea numărului de ordine al pieselor, ceea ce 
face uşoară identificarea lor. 
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24 N. Gudea - I. Bajusz 

sînt legate de anumite tipuri sau variante. Este însă sigur că există o 
legătură între aceste două elemente, dar precizarea acestei legături ră­
mîne un deziderat al cercetărilor. 

Am împărţit cele 178 de piese în 15 grupe pe care le-am numit ti­
puri. Criteriul principal de împărţire a fost forma. 1n cadrul fiecărui 
tip au fost identificate variante, în raport cu devierile de la forma prin­
cipală. Denumirile grupelor (tipurilor) au fost luate din literatura de 
specialitate11 • Pornind de la aceste denumiri unanim acceptate am în­
cercat să apropiem cit mai mult terminologia noastră de cea acceptată 
deja în literatura de specialitate. Nu putem însă stabili acum în ce mă­
sură am reuşit sau dacă am reuşit acest lucru. 

Grupele (tipurile) de mărgele de la Porolissum: 

I. globulare 
1. glob simplu 
2. glob cu capete turtite 
3. glob alungit cu striuri 

II. elipsoidale 
I. elipsă simplă 
2. elipsă cu capete tăiate 
3. elipsă cu striuri 

III. inelare 

IV. discoidale 
I. diac plat simplu 
2. disc cu o parte bombată 

V. lenticulare 

VI. cubice 

VII. paralelipipedice 
VIII. paralelipipedice cu colţuri rotunjite 
IX. hexagonale 

1. hexagon cu laturi egale 
2. hexagon cu laturi înalte 
3. hexagon cu 2 laturi mai înalte 
4. hexagon cu capete tăiate 

X. piramidale 
XI. cilindrice 

I. cilindru simplu 
2. cilindru alungit 
3. cilindru canelat 
4. cilindru cu nodozităţi 
5. cilindru turtit 
6. cilindru cu strangulări 

XII. boabe de mure 
1. boabă rotundă 
2. boabă alungită 

XIII. perle 
XIV. piriforme -
XV. stelate 

1. stea cu patru colţuri 

lut I 

11 W. G. N. van der Sleen, op. cit. 

sticlă 17 

sticlă 6 
sticlă 5 
lut 

sticlă 5 

sticlă 

fiticlă 7 

sticlă 6 

sticlă 8 

sticltl 9 
sticlă I 
sticlă I 
sticlă I 

sticlă I 

sticlă I 
sticlă I 
sticlă 4 
sticlă I 
sticlă li 
sticlă I 

sticlă I 
sticlă 6 
sticlă 8 
sticlă 

sticlă 2 

piatră 10 
piatră 10 
piatră I 

piatră I 
piatră I 
piatră 4 

piatră 15 

piatră 

piatră 

piatră 5 
piatră 

piatră 5 
piatră 3· 
piatră 2 

lut 7 
piatră I 
piatră I 

piatră 2 
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Mărgele romane de la Porolissum 25 

Din punct de vedere 
următoarele grupe : 

al culorii, în cadrul tipurilor şi variantelor au fost identificate 

I. 1 albastru 14 

V. 

VIII. 

X. 

negru 
verde 
galben 
alb 

2 negru 
3 negru 

7 
4 
l 
l 

10 
1 

albastru 5 
verde 2 

alb 

verde 

II. l roşu 
albastru 6 

2 albastru 2 
verde 4 

3 albastru 3 
negru l 
galben I 

VI. albastru 6 

IX. I albastru 8 
verde 5 
negru I 

2 verde 2 
negru I 

XI. I alb I 
2 roşu 7 

verde I 
3 albastru 4 

verde I 
4 alba..~tru l 

verde l 

III. negru 
albastru 
verde 
alb 

IV. roşu 

albastru 
2 violet 

VII. albastru 
roşu 

verde 
IX. 3 albastru 

roşu 

violet 
4 albastru 

XI. 5 verde 
6 albastru 

XIII. albastru 8 XII. roşu I XIV. albastru 
verde 10 2 verde 3 XV. verde 
ro~ie 2 albastru 3 roşu 

12 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

9 
3 
I 

2 
1 
l 
I 

11 
l 
l 

La o primă vedere s-ar părea că nu există nici o legătură între ti­
puri - variantele lor şi culori. Această impresie este :însă creată numai 
de faptul că operăm cu un număr mic de piese. Credem totuşi că se 
poa".e susţine ipoteza că anumite tipuri sau variante ale mărgelelor (a.tît 
ceJ.e din sticlă cit şi cele din piatră) sînt legate de anumite culori. Exem­
phi: oferit de tipul XI, varianta 5; tipul I, varianta 2 sînt, credem, con­
vingătoare în acest sens. O asemenea ipoteză va trebui însă demonstrată 
al unei cînd se va opera cu un număr mare de piese. 

Scopul lucrării noastre nu a fost însă acela de a realiza o tipologie 
seacă a acestei categorii de produse. Pornind însă de la ideea că fiecare 
categorie tipică de piese poate deveni un instrument de determinare şi 
dah;:·e am urmărit să obţinem acelaşi lucru şi ele h mărgele. 

În acest stadiu al cercetărilor se pot susţine următoarele: 
1. la Porolissum a existat probabil un atelier care fabrica mărgele 

dii: stic~ă şi un altul unde se şlefuiau piese din piatră. Stabilirea !.acului 
exact unde se fabricau aceste piese va putea servi drept criteriu de iden­
tifie:are a lor ca produse locale daco-romane. 

2. astfel de piese au avut o largă răspîndire în cadrul complexului 
i;;i b special în oraş. 

3. direcţia şi limitele răspîndirii acestor produse nu pot fi încă pre­
cizate. Descoperirile făcute în castre~e ele la RomEmaş, Buciumil 1 şi la 
baia romană de la Romita ne permit să p:·esupunem că piese produse 
la PorolLssum au ajuns şi aici. 

12 N. Gudea-V. Lucăccl, în Castrul romun de iu Hue;umi. Cluj. 1972, p. 
!10-~H. pi. XCVI!-XCVTil. 
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26 ,V. Gudea '--- I. Bajusz 

In schimb pentru zona din afara provinciei nu avem deocamdată 
date. Considerăm însă că publicarea mărgelelor de la Porolissuni pe ti­
puri va putea servi drept criteriu de determinare şi parţial de datare a 
unor descoperiri atît din cadrul provinciei romane cit şi, mai ales, din 
afara ei. 

4. problema cea mai importantă, dar încă nerezolvată, în legătură 
cu aceste produse este încadrarea lor cronologică. Odată datate astfel 
de piese vor putea juca un rol important alături de monete, ·piese de 
bronz (fibule, aplice, pandantive, etc.), la datarea unor locuiri sau aşe­
zări. Din păcate însă condiţiile de descoperire a pieselor de la Porolis­
sum prezentate aici, nu permit nici un fel de precizări în legătură cu 
datarea. Cîteva analogii cu mărgelele descoperite în castrul ele la Bu­
ciumi13 sugerează un cadru cronologic pentru grupele I,1; I,2; 1,3. Dar 
cadrul oferit este prea general: secolele II-III e.n. Un cadru similar 
oferă şi analogiile cu mărgelele descoperite în cimitirul de la Soporul 
de Cîmpie14 • Aceste analogii şi faptul că în proporţie de 990/0 descope­
ririle întîmplătoare de la Moigrad datează din epoca romană, ne deter­
mină să încadrăm piesele descrise mai sus în epoca romană. Nu este 
însă exclus ca unele grupe sau variante să-şi fi prelungit existenţa şi 
într-o perioadă mai tîrzie. Trebuie deci să aşteptăm descoperirea la 
Porolissum a unor astfel de piese în contexte arheologice sigure şi datate. 
şi, mai ales, se impune de acum înainte urmărirea cit mai exactă a con­
diţiilor de descoperire a acestor piese. 

Oricum, existenţa unui număr mare de mărgele la Porolissum con­
stituie o dovadă că acest produs al culturii materiale romane a fost cu:.. 
noscut şi răspîndit în acest colţ al provinciei, reprezentînd unul din 
aspectele penetraţiei civilizaţiei romane. 

Tipul I. globulare 

varianta 1 

REPERTORIUL PIESELOR 

1. 1. mărgea; 2. din pal'ită sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=.5 mm; d=9 mm; 5. uşor turtită în partea cu oriifieiul; 6. -; 7. d.g.; 8. d,.ii..; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 132-133/1962; 10. - . 

2. 1. mărgea; din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună;·· 4. 
d= 12 nun; 5. orificiul este mic şi rotund; 6. -; 7. d.g .. ; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
8/1958; 10. -

3. 1. mărgea; din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 4. 
d=5 mm; 5. pe corp are urme ale unui de<·or făcut din culoare roşie; 6. -; 7. d.g.; 
8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 6/1962; 10. -

4. 1. mărgea; din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. d=7 mm; 5. su~>ra­
faţa piesei este zgrunţuroasâ; orificiul este mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 5/1966; 10. - · 

.13 D Protase Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Cîmpie, llucu­
reşti, 1916, p. 69. ' 
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Mărgele romane de la Porolissum 27 

5. 1. mărgea din pastă sticloasă de culoare albastră (cupru), transparentă; 3. 
bună; 4. L=8 mm; d=9 mm; 5. orificiul este mai mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. 
MIAZ. Inv. C.C. 158-161/1967; 10. -

6. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. d=7 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 405/1966; 
10. -

7. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. d=7 mm; 5. cor­
pul uşor alungit; suprafaţa zgrunţuroasă; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. 
C.C. 4/1962; 10. -

8. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. d=7,5 mm; 
L= G mm; 5. capetele spre orificiu sînt uşor turtite; orificiul este destul de mare; 
suprnfaţa piesei este zgrunţuruoasă; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 87/1979; 
10. -

9. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde (feruginoasă); 3. bună; 
4. L=7 mm; d=6 mm; 5. corpul uşor alungit; orificiu mie; culoarea nu este uni­
formă ci are pete întunecate; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Ghergariu; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 220/1978; 10. -

10. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=7 mm; 
d=B mm; 5. corpul uşor deformat; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 121/1978; 10. -

11. 1. mărgea; din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 4. 
L=f, mm: d=7 mm: 5. orificiul foarte mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papiriu 
Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 405/1966; 10. -

12. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră. transparentă (cupri­
fcrfi\; 3. fragment reprezentînd jumătate din piesă; 4. L=8 mm; d=9 mm; 5. ori­
ficiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. f.n.i.; 10. -

J:l. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. lipseşte o porţiune mică 
din piesă; 4. L=5,5 mm; d=6 mm; 5. suprafaţa piesei este zgrunţuroasă; orifi­
ciul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Ghergariu; 9. MIAZ. Inv. C.C. 213/1978; 
10. -

14. 1. mărgea; 2. din pastă sticloa..'>ă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. d=3 mm: L=4 mm; 5. orificiul foarte mic: 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. 
c.c. 89/1979; 10. -

15. 1. mărgea: 2. din pastă sticloasă de culoarea verde deschis, transparentă 
(cupriferă); în pasta de bază se află o dungă roşie cu margini albe; 3. uşor co­
rodată; 4. L=9 mm; d=IO mm: 5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. 
Ghergariu; 9. MIAZ. Inv. C.C. 219/1978; 10. -

16. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoarc albastră (cobalt); o dun.gă 
roşie cu margini de culoare albă este impregnată transversal; 3. bună; faţa ·este 
lucioasă: 4. d=6 mm; L=5 mm; 5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MTAZ. 
Inv. C.C. G/1962; 10. -

17. 1. mărgea; din pastă sticloasă de culoare verde (fer); cu email alb orna­
mental încrustat; 3. bună; romburile ornamentate sînt în multe locuri corodate; 
într-un loc piesa s-a descojit; 4. L=ll mm; d=l3 mm; 5. uşor turtită; pe fondul 
galben au fost impregnate dungi formate din romburi de culoare verde; 6. -; 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 4/1978; 10. -

18. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare albastră închis spre negru; 3. bună; 
1. L=l2 mm; d=l3 mm; 5. uşor turtită spre capete; orificiul mare; în pasta al­
ba~tră închis au fost impregnate şiruri transversale de romburi din pastă al­
bastră-verzuie; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 4/1962; 10. -

19. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. fragment 
reprczentînd o parte din piesă; 4. L=l0,5 mm; 5. forma globulară; orificiul mare; 
în pasta albastră au fost turnate şiruri orizontale de pătrăţele albe; 6. -; 7. d.g.; 
8. di.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 693/1980; 10. -

20. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare albastră-neagră; 3. fra.gment repre­
zt>nlind mai puţin de jumătate din piesă; 4. L=17 mm; d=l8 mm; 5. la capete 
sprf' găuri este turtită; pe corp în pasta de ba:llă se află impregnată o ondulaţie 
de culoare galbenă; orifiPiul este mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papiriu­
Pop; 9. MIAZ. lnv. C.C. 405/1966; 10. -

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro



28 N. Gudea - I. Bajusz 

21. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde închis (fer); 3. frag­
ment reprezentînd jumătate din piesă; 4. L=l5 mm; d=Hi mm; 5. orific'ul m1rc; 
în pasta de bază au fost imprr-gnate dunguliţe albe în forma unei ram:..iri; ti -; 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 660/1980. 

22. I. mărgea; 2. din pastă sticloasă de ('U)oare albastră-verzuie (kr); :1. lună; 
4. L~6.5 mm; d=9 mm; 5. uşor turtită în părţile cu orificii; acestea sîntt miei; 
6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Ghergariu; 9. MIAZ. Inv. C.C. 218/1978; 10. -

23. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=:i mm; 
d=6 mm; 5. uşor deformată pe părţile cu orificiu; acesta este mic; 6. -; 7. d.g.; 
8. d.i.; 9. MIAZ. lnv. C.C. 752/1980; 10. -

24. I. mărgea; 2. din lazulit de culoarC' albastră; 3. bună; 4. L=3 mm; 
d=4 mm; 5. uşor turtită spre părţile cu oriLciu; orificiul mil'; 6. -; 7. d.g.; 8. J.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 30/1978; 10. ·-

25. 1. măI'gea; 2. din pastă sticloasă de culoare verzuie (fer); :i. bur? i; -!. 
L=5 mm; d=8 mm; 5. uşor turtită la capetele găurite; orificiul marc; 6. -; 
7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 405/1966; 10. -

26. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cupru), mată; 3. slab 
conservată; s-a păstrat numai o treime din piesă; 4. L=6 mm; d=9 mm; 5. ori­
ficiul marc; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. lnv. C.C. 121/1978; 10. -

27. 1. mărgea; 2. din opal lăptos dC' c-uloare albă, mată; 3. bună; 4. L=ti mm; 
d=8 mm; 5. turtită uşor la capetele găurile; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 660/1980; 10. -

Tipul I. varianta 2 

28. I. mărgea; 2. din obsidian dC' culoare neagră; 3. bună; 4. L=9 mm; 
d=8 mm; 5. glob turtit puternic; orificiul mic; pe suprafaţa piesei dungi incl!nate 
şi răsucite în relief; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 693/1980; JO. -

29. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=5 mm; 
d=6 mm; 5. puternic turtită spre partC'a găurită; orificiul mic; pe corp dungi în­
clinate, in relief; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MlAZ. lnv. C.C. 87/1979; 10. -

30. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=9 mm; 
d=ll mm; 5. turtit puternic; orificiul mare; pe eorp are dungi înclinate, if'. rL'­
lief; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 4/1978; 10. -

31. I. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; dar o parte a 
piesei este ruptă; 4. L=9 mm; d=12 mm; 5. turtită puternic; orificiul este marc; 
pe corp dungi înclinate, în relief; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIM. Inv. C.C. 30/19711; 
10. -

32. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. fragment; rC'prezinti ju­
mătate din piesă; 4. L=B mm; d=6 mm; 5. turtită puternic mai ak!; spre putea 
găurită; orificiul este mic; pc corp arc dungi orizontale, în relief; Ci. -; 7. d„g.; 
8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 121/1978; 10. -

:!3. 1. mărgea; 2. din obsidian dl' culoare neagră; :i. bună; 4. L=8 mm; 
d=ll mm; 5. forma de glob turtit puternic; orificiul mare; pc corp dungi, Îe!di­
nate, în relief; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 121/1978; 10. -

:14. 1. ri1ărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. fragment; reprezintă 
cam o treime din piesă; 4. L=ll mm; d=12 mm; 5 .. glob puternic turtit; orificiul 
mare; pe corp are dungi, în relief; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; mlecţia L. Ghergariu; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 214/1978; 10. -

35. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. fragment; reprezintă 
cam jumătate din piesă; 4. L=8 mm; d=ll mm; 5. formă de glob puternic turlit; 
orificiul marc; pe corp dungi în relief; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Im-. C.C. 
30/1978; 10. -

36. 1. măl:'gea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=lO mm; 
d=9,5 mm; 5. glob turtit mai accentuat spre partea găurită; orifidul mare; pe 
corp dungi în reliC'f; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 30/1978; 10. -
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37. l. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. fragment; reprezintă cam 
o treime din piesă; 4. L=9 mm; d= 11 mm; 5. glob turtit; orificiul mare; pe corp 
dungi în relief, uşor înclinate; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 660/1980; 
10. -

Tipul I. varianta 3 

38. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=6 mm; 
d= 11 mm; 5. glob puternic turtit, dar alungit în acelaşi timp; orifil'iul mic; pc 
corp caneluri orizontale; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 751/1980; 10. -

Tipul II. elipsoidale 

varianta 1 

39. 1. mărgea; 2. din opal oriental de culoare roşie transparentă; şlefuit; 
3. bună; 4. L=13 mm; d=9 mm; 5. orificiul perforat în două direcţii; 6. -; 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 4/1962; 10. -

40. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. fragment; 
reprezintă cam jumătate din piesă; 4. L=13 mm; d=6,5 mm; 5. orificiul mic; 
6. -; 7. d„g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 31/1963; 10. -

41. 1. măI'lgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bunii; la 
unul din capete este fisurată; 4. L=ll mm; d=4,5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 30/1978; 10. -

42. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=ll mm; d=4 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
414/1970; 10. -

43. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
dar la un oapăt este ciobită; 4. L=ll,5 mm; d=4 mm; 5. orificiul mic; li. -; 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 45/1958; 10. -

44. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă. de culoare albastră (cobalt); 3. l}un;ă; 
4. L=8 mm; d=3 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. lnv. C.C. 
:l0/1978; 10. -

45. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. fragment; 
capetele sînt rupte; 4. Lp=lO mm; d=3 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; B. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. f.n.i.; 10. -

Tipul II. varianta 2 

46. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde (fer); 3. bunii; 4. 
L=6 mm; d=6 mm; 5. capetele retezate; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 158-161/1967; 10. -

47. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. fragment; 
reprezintă numai jumătate din piesă; 4. L=6 mm; d=6 mm; 5. orificiul rnarl'; 
6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 88/1979; 10. -

48. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde (fer); 3. bună; dar 
,;uprafaţa uşor corodată; 4. L= 12,5 mm; d=6 mm; 5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 
8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 158-161/1967; 10. -

49. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare violet închisă; 3. bună; dar l.i un 
capăt afectată de o fractură; suprafaţa uşor corodată; 4. L= 14 mm; d =9,5 mm; 
5. orificiul mare; în pasta violetă închis se află impregnat un ornament din trei 
dungi transversale de culoare albă, iar intre ele cite o linie în zig-zag; sp:i~iul 
dint:re ele este umplut cu o pastă de culoare violetă. 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MlAZ. 
Inv. C.C. 693/1980; 10. -
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50. J. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde albicios, transparent; 
3. · b·Jnă; 4. L=ll mm; d=6 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 87/1979; 10. -

51. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde deschisă; 3. bună; 4. 
l.1:=-=l.2 mm; d-=5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
222/] 978; 10. -

Tipul li. varianta 3 

52. 1. mărgea; 3. din crisecol de culoare albastră; 3. bună; supra[n\a uşor 
l'orodată; 4. L=l3 mm; d=l3 mm; 5. orificiul mare; la suprafaţă striuri orizontale; 
6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 751/1980; 10. -

53. 1. mărgea; 2. din crisecol de culoare albastră închis; 3. slab păstrată; 
partea corodată a devenit poroasă; 4. L= 10 mm; d=13 mm; 5. orificiul mare; la 
suprafaţă striuri orizontale; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 87/1979; 10. -

'54. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=6 mm; 
d=5 mm; 5. orificiul mic; pe corp are striuri orizontale; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 

9. MIAZ. Inv. C.C. 30/1962; 10. -
-55. 1. mărgea; 2. din crisecol de culoare albastră, transparentă; 3. bună; 4. 

L= 14 mm; d=l7 mm; 5. orificiul mare; pe corp are striuri orizontale; 6. -; 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. f.n.i.; 10. -

56. 1. mărgea; 2. din gresie fină de culoare galbenă; 3. s-a păstrat rău; frag­
ment. tocit pe toate părţile; reprezintă numai o treime din piesă; 4. L=13 mm; 
d=13 mm; 5. orificiul mare; forma exactă nu se poate preciza decît cu probabili­
tate; 6. -; 7. d.:g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 121/1978; 10. -

Tipul III. inelare 

57. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=5 mm; 
d=7 mm; 5. piesa este uşor turtită spre gaură; aceasta este mare; 6. -; 7. d.g.; 
8. di.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 30/1978; 10. -

58. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare rweagră; 3. bună; 4. L=5 mm; 
d=7 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 7/1971; 10. -

59. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; dar intruziunea 
roşie care acoperea corpul a căzut; 4. L=6 mm; d=l2 mm; 5. orificiul mare; în 
pasta de culoare neagră a fost impregnată o intruziune roşie; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 121/1978; 10. -

60. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (robalt); 3. bună; 
4. L=6 mm; d=l2 mm; 5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
10/1%8; 10. -

61. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră-verzuie. transpa­
rcnt;i; 3. fragment; lipseşte cam o treime din piesă; 4. L=8 mm; d=l5 mm; 
5. orificiul mare; în pasta de bază se disting pete de culoare galbenă; 6. -; 
7. d g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 121/1978; 10. -

62. 1. măr,gea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=3 mm; 
d=6 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 4/1962; 10. -

63. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=5 mm; 
d=9 mm; 5. orificiul mare şi deformat din fabricaţie; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; co­
]e('ţia S. Papiriu Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 405/1966; 10. -

64. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=5 mm; 
d=13 mm; 5. grosimea verigii nu este egală; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
colecţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 406/1966; 10. -

65. 1. mă'I"gea; 2. din Obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L= 5 mm; 
d=ll mm; 5. orificiul mare şi deformat din fabricaţie; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. 
MlAZ. Inv. C.C. 27-29/1961; 10. -
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66. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare albastră închis; 3. bună; 4. L=5 mm; 
d=9 mm; 5. grosimea verigii diferă; nu a fost realizată uniform; OTificiul ·mic; 
6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 68/1970; 10. -

67. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare albastră închisă; 3. bună; 4. 
L=12 mm; d=17 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Gher:gariu; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 212/1976; 10. -

168. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoar(' n·rzuic (fer); '.l. bun•: 4. 
L=15 mm; d=23-25 mm; 5. orificiul mare şi deformat în urma ll!rnărit; in 
pasta verzuie sînt două-trei pete de culoare galbenă; trei dun•gi roşii sint ini.­
pregnate longitudinal; 6 .. ~; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 37/1961; 

69. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=l4 mm; 
d=26 mm; 5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 694/1980; 
10. - . 

70. 1. mărgoea; 2. din obsidian! de culoare neagră; 3. bună; 4. L=3 mm; 
d=7 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 693/1980; 10.' -

71. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare cenuşiu închis; 3. bună; 4. L=6 mm; 
d=9 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 40/1960; 10. -

72. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cupru), transpa­
rentă; 3. fragment; reprezintă cam jumătate din piesă; 4. L=5 mm; d=7 m:m; 
5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 31-32/1958; 10. -

73. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde (fer); 3. bună; 4. 
L=7 mm; d=9,5 mm; 5. orificiul este deformat din turnare; dimensiunile lui sînt 
reduse; întreg corpul piesei este uşor deformat; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MfAZ. 
lnv. f.n.i.; 10. -

74. 1. mărgea; 2. din opal lăptos de culoare albă, mată; 3. bună; 4. L=6 mm; 
d=9 mm; 5. corpul este uşor deformat; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. 
MIAZ. Inv. C.C. 751/1980; 10. -

75. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare albastru închis spre negru; 3. frag­
ment; reprezintă jumătate din piesă atît în ce priveşte circwnferinţa cit şi gro­
simea verigii; 4. L=6 mm; d=l4 mm; 5. orificiul este mare; în pasta de bază 
apare un ornament liniar în zig-zag din pastă de culoare albă; 6. -; 7. d.g.; 
8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 27-29/1961; 10. -

76. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră des<::hisă; 3. întreagă, 
dar foarte deformată din turnare; 4. L=6 mm; d=12 mm; 5. forma este inelară, 
dar foarte deformată din turnare; orificiul mare şi deformat; are aspectul unui 
rebut, din cauza corodării; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 12111978; 10. -

Tipul IV. discoidale 
Varianta 1 

77. 1. mărgea; 2. din carneol de culoare roşie; :~. bună; 4. d = 7-8 mm; 
gr=3 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 27-29/1961; 
10. -

78. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. d=l6 mm; gr=3 mm; 5. orificiul mic, uşor lăţit; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia 
S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 406/1966; 10. -

varianta 2 

79. 1. mărgea; 2. din ametist de culoare violC'tă tulbure; uşor transpar0htă; 
3. bună; 4. d=9 mm; gr=4 mm; una din feţele discului este bombată puternic·; 
6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 40/1961; 10. -

Tipul V lenticulare 

80. 1. mărgea; 2. din pastă stidoasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
clar feţele sînt corodate şi în unele părţi ciobite; 4. d=7-7,5 mm; gr=4 mm; 
5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Jnv. C.C. 693/1980; 10. -
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81. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoar0 v0rde (cupru); 3. bună; dar 
feţele sînt corodat0: 4. d=f) mm; gr=3 mm; 5. orificiul mare; 6. -: 7. d.g.; 8. d.i.: 
9. MJAZ. Inv. C.C. 5/1960; 10. -

83. l. mărgea; 2. d'n pastă sticloasă de culoare albastră (('obalt); 3. bună; 
4. d=7 mm: gr=3 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MTAZ. Inv. C.C. 
752/J"80; 10. -

[;;!, l. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare VC'rde (fer); 3. bună; 4. 
d=5 mm: gr=2 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
693/: :'80; 10. -

84. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare .albastră (cobalt); 3. bună; 
4. cl~c8.3 mm: gr=5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papiriu­
Por-: :l. M!AZ. lm·. C.C. 405/1966; 10. -

!13. l. mC1rqea: 2. din pastă stidoasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. d=7 mm: qr=5 mm; 5. orif:ciul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MTAZ. Inv. C.C. 
4/l~!~B: 10. ·-

eti. 1. mClrgca; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bun.ă; 
4. d=G mm: t?r=3 mm; 5. orificiul mk; corpul deformat; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MlAZ. Inv. C.C. 87/1979; 10. -

T:pu! FI. cubice 

Bi. 1. mărgea. 2. din past.:"l sticloasă de culoare alba'itră (cobalt); 3. fragment; 
feţei<' corodate; unele părţi ciobite; 4. L=5 mm; d=3.5 mm; 5. uşor turtită într-o 
parte orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 693/1980; 10. -

88. I. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bunii: dar 
·nt>k uşor corodate; 4. L=5 mm; d=3,5 mm; 5. uşor turtită; orificiul mic: G. -; 
7. d.,: ; 8. d.i.: 9. MIAZ. Inv. C.C. 660/1980; 10. -

89. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (('oball): :1. bună; 

feţP1 P u~or corodate; 4. L=~4 mm: d=3,5 mm; 5. uşor turtită; orificiul mi<': 6. -: 
7. d.i;.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 31-32/1958; 10. -

o:o. 1. mărgea; 2. din pastă st!c:loasă de "uloarC' albastră (eobalt); :!. bună; 
4. L=4,5 mm: d=3,5 mm; 5. u:.or ddormată: orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
co}('r·1'a L. Ghergariu; 9. MIAZ. Jnv. C.C. 316/19îB; 10. -

Dl. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoa„c albastră (cobalt); :1. bună; 
feţele uşor corodate: 4. L=5 mm: l=:l.5 mm; 5. uşor turtită; orific·iul mic; 6. -; 
7. d.g.: 8. d.i.: !l. MIAZ. lnv. C.C. 69:1/1980; 10. -

!'2. 1. 111:'\rgea; 2. din pastă sticloasă de culoarP albastră (C"obalt); 3. bună; 
4. L=4 mm: 1==3 mm; 5. c:riflciul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.: 9. MlAZ. Inv. C.C. 
660/l:>BO; liJ. -

Ti pui V II. JJaralelipipedice 

'.l'.l. 1. mărq<'a: 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (c'Obalt); 3. fragnwnt; 
reprc:intă c·am jumătate din piesă: Jeţele corodate; 4. L=6.5 mm; 1=5 mm: 
gr=4 mm; 5. ()rificiul mic; în pasta albastră se află impregnat.."l o dungă din 
past;'i ele culoare albă; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 693/1980; 10. -

'.14. 1. mărgea; 2. din opal oriental de culoare roşie; :i. bună; fe\cle b:ne şle­
fuik: 4. L ·=B mm; 1=4 n"lm; gr=4 mm: 5. orificiul mie; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; co­
lecţia L. Gh~·r~ariu; 9. MlAZ. Inv. C.C. 224/1978; 10. -

~'5. 1. mf1rgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); :1. bună; 
4. L= 8 mm: l = 5 mm; 5, orificiul mie: 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Ghergariu; 
9. MlAZ. Inv. C.C. 217/1978; 10. -

%. 1. mărgpa; 2. din pastă sticloa..'iă de culoare albastrr1 rcnbalt); :J. 1Junf1; 
4. L= 14 mm; 1==8 mm; 5. ori~iciul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MlAZ .. Im-. C.C 
B7/1979; 10. -
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97. 1. mărgea; 2. din ametist de culoare violetă; 3. bună; dar feţele uşor co­
rodate; 4. L=lO mm; 1-6 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. 
C.C. 751/1980; IO. -

98. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde;· 3. bună; dar suprafaţa 
corodată; 4. L=7 mm; 1=6 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. 
Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 406/I966; 10. -

99. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=5 mm; 1=3 mm; 5. dimensiuni reduse; orificiul mic; 6. -; 7. d..g.; 8. d.i.; 
colecţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 405/I966; IO. -

IOO. 1. mărgea; 2. din opal oriental de culoare roşie; 3. bună; 4. L=8 mm; 
1=6,5 mm; gr=3.5 mm; 5. feţe şlefuite; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
lnv. C.C. 45/1958; IO. -

101. 1. mărgea; 2. din opal oriental de culoare roşie; 3. bună; pe una din 
laturi se află o fractură; 4. L=lO mm; 1=7,5 mm; gr 0=3,5 mm; 5. feţe şlefuite; 
orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. dj.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 121/1978; 10. -

102. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
dar feţele uşor tocite; 4. L=4 mm; I =2,5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 87/I979; IO. -

10:1. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=4 mm; 1=3,5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; !J. MIAZ. Inv. C.C. 
87/1979; 10. -

104. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastru închisă (cobalt); 
3. bună; dar feţele corodate; 4. L=ll,7 mm; 1=5,5 mm; 5. orificiul mic; corpul 
rotunjit; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Im:. C.C. 406/1966; 
10. -

I05. 1. mărgea; 2. din kalait-turcoază de culoare alhastră; 3. bună; feţele co­
rodate; 4. L=7 mm; 1=4.5 mm; 5. orificiul mic; corpul uşor tocit spre părţi; 6. 
7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. lnv. C.C. 406/1966; 10. -

Tipul VIII. paralelipipedice cu colţuri rotunjite 

106. 1. mărgea; 2. din opal lăptos de> culoarl'a albă, 
L=21 mm; 1=7,5 mm; gr=6 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. 
Inv. C.C. 4/I978; 10. -

Tipul I X. hei·agona!e 
uarianta 1 

mată; 3. bună; 4. 
d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 

107. 1. mărgea; 2. din beril de culoare verde, transparent; 3. bunii; 4. 
L=4 mm; 1=3 mm; 5. formele sînt deosebit de regulate; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; co­
lc('ţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 405/1966; 10. -

108. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde; 3. bună; 4. L=8 mm; 
1°=7 mm; 5. corpul uşor deformat; CJrificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; !J. MIAZ. 
lnv. C.C. 2:l-24/196I; 10. -

109. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. frag­
ml'nt; fracturată într-o parte; 4. L=8 mm; 1=3,5 mm; 5. corpul uşor alungit; fe­
ţele tocite; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papiriu-Pop; 9. MJAZ. Inv. C.C. 
406/1966; 10. -

110. l. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (mhall); 3. fra~­
nwnt; fraf'lurak'"1 la un capăt; 4. Lp=7 mm; 1=3,5 mm; 5. corpul alungit; orifi­
ciul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 693/1980; 10. -

lll. 1. mărgea; 2. din pa..<;tă sticloasă de culoare albastră ({·obalt); 3. bună; 
4., L=l6 mm; 1=4 mm; 5. COI'pUI alungit; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
!I. MIAZ. Inv. C.C. 752/I980; 10. -

112. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L= 12 mm; l-3,5 mm; 5. corpul alungit; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; li. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 660/1980; 10. -
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113. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=12 mm; 1=3,5 mm; 5. corpul alungit; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 87/1979; 10. -

114. 1. măf'gea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. fragment; piesa a fost 
fracturată la unul din capete; 4. Lp=28 mm; 1=10 mm; 5. corpul alungit; în 
pasta de bază au fost impregnate trei dungi transversale de culoare galbenă; 
6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 406/1966; 10. -

115. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=13 mm; 1=3 mm; 5. corpul alunigit; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. 
MIAZ. Inv. C.C. 4/1962; 10. -

116. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=13 mm; 1=3 mm; 5. corpul alungit; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. 
MIAZ. Im:. C.C. 693/1980; 10. -

117. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4 L=16 mm; 1=4 mm· 5 corpul alungit; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. 
MIAZ. Inv. C.C. 87/1979;

0 

10: 
118. 1. mărgea; 2. din crisecol de culoare verde (malachit); 3. bună; 4. 

L=5 mm; 1=3 mm; 5. corpul are profil octogonal; uşor alungit; orificiul mic; 
6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 660/1980; 10. -

119. 1. mărgea; 2. din crisecol de culoare verde; 3. fragment; piesa a fost 
fracturată la unul din capete; 4. L=7 mm; 1=3,5 mm; 5. corp octogonal; alungit; 
orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 660/19110; 10. -

120. 1. mărgea; 2. din beril de culoare verde semitransparent; 3. bună; dar 
şlefuirea nu este completă; 4. L=9 mm; 1=5 mm; 5. corpul are profil octogonal; 
orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 10/1958; 10. -

varianta 2 

121. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde; 3. bună; 4. L=9 mm; 
l= 6 mm; 5. corp alun1git; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. lnv. C.C. 
7/1963; 10. -

l22. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare neagră; 3. bună; 4. L=lO mm; 
1=5X6 mm; 5. capetele retezate; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. 
C.C. 693/1980; 10. -

123. 1. mărgea; 2. din beril de culoare verde semitransparent; 3. bună; fe­
ţele uşor corodate; şlefuirea nu pare completă; 4. L=8,5 mm; 1=3,5 mm; gr=6 mm; 
5. corpul alungit; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 10/1958; 
10. -

varianta 3 

124. 1. mărgea; 2. din ametist de culoare violetă; 3. fragment; se păstreai:ă 
numai jumătaite din piesă ruptă pe lungime; unul din capete este rupt; 4. 
Lp=9 mm; 1=3X10 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia S. Papir;iu­
Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 405/1966; 10. - . 

125. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=9 mm; 1=6 mm; 5. corp alungit; uşor turtit; gaura mică; 6. -; 7. d.g.; 
8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 6/1979; 10. -

126. 1. mărgea; 2. din opal de foc de culoare roşie vie; 3. bună; 4. L=12 mm; 
1-8 mm; gr=3 mm; 5. corp alungit; uşor turtit; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 87 /1979; 10. -'-

127. 1. mărgea; 2. din calcedon de culoare cenuşie albăstrie; 3. fragment; re­
prezinită cam o treime din lungimea piesei; 4. 4. Lp=lO mm; 1=7,5 mm; gr=4 mm; 
5. corp alungit; orificiul mic; 6.· -; 7 .. d.g~; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. c:c. 121/l97R; 
10. - . . . . 
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varianta 4 

128. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3 bună; 
4. L=6 mm; 1=6,7 mm: 5. ("apctelc tăiate; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; co­
lecţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 406/1966; 10. -

Tipul X. piramidale 

129. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde (cupru); 3. fragment; 
unul din capete este rupt; 4. Lp=l0,5 mm; 1=4,2 mm; 5. orificiul mic; 6. 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 31-32/1958; 10. -

Tipul XI. cilindrice 
varianta 1 

130. 1. mărgea; 2. din calcedon de culoare albă; 3. bună; 4. L=7 mm; 1=9 mm; 
5. corp scurt; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Ghergariu; 9. MIAZ. 
lnv. C.C. 225/1978; 10. -

varianta 2 

131. 1. mărgea; 2. din ceramică de culoare roşie; 3. rău păstrată; îndoită şi 
tocită: 4. L=20 mm; d=4 mm; 5. orificiul marc; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. f.n.i.; 10. -

132. 1. mărgea; 2. din ceramică de culoare roşie; 3. bi,niă; 4. L=13 mm; 
d=3 mm; 5. corpul deformat; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. 
C.C. 660/1980; 10. -

133. 1. mărgea; 2. din cera:nică de culoare roşie; 3. bună; dar suprafaţa co­
rodată; 4. L=l5 mm; d=3 mm; 5. corpul deformat şi îndoit; orificiul mare; 6. -; 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Im·. C.C. 693/1980; 10. -

134. 1. mărgea; 2. din ceramică de culoare roşie; 3. bună; 4. L"T 15 mm; 
d=:l mm; 5. corpul îndoit şi tocit la suprafaţă; orificiul marc; 6. -; 7. d.g.; 
8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 87/1979; 10. -

135. 1. mărgea; din ceramică de culoare roşie; 3. bună; 4. L=17 mm; d=3 mm; 
;1. corp deformat, îndoit; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
l.n.i.; 10. -

136. 1. mărgea; 2. din ceramică de culoare roşie; 3. bună; 4. L=17 mm; 
d=:l mm; 5. corp deformat; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
'1/HJ62; 10. -

137. 1. mărgea; 2. din ceramică de culoare roşie; 3. bună; 4. L=l0,5 mm; 
d=4. mm; 5. corp mai scurt; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Gher­
gariu; 9. MIAZ. Inv. C.C. 223/1978; 10. -

138. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde (fer); 3. bună; 4. 
L=7,5 mm; d=2 mm; 5. corp deformat şi îndoit; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 
8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 87/1979; 10. -

varianta 3 

139. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare albastră închis; 3. bună; 4. 
L=l2 mm; d=14 mm; 5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
•J/1962; 10. -

140. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde deschis spre albastru 
(fer); 3; bună; 4. L=l6 mm; d=l5 mm; 5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 4/1960; 10. -
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141. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde-albăstruie (cupru + 
fer); 3. fragment; se păstrează numai jumătate din piesă pe lungime; 4. I= 16 mm; 
d=9 mm; 5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. f.n.i.; 10. -

142. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); :1. frag­
ment; se păstrează numai jumătate din piesa fracturată axial; 4. L=lO mm; 
d= 14 mm; 5. deformată uşor; orificiul marc; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MJAZ. Inv. 
C.C. 88/1979; 10. -

143. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. frag­
ment; reprezintă numai jumătate din piesa fracturată axial; 4. L=13 mm; d=19 mm; 
5. orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 23-24/1961; 10. -

varianta 4 

144. 1. mărgea; 2. din obsidian de culoare albastră închis; 3. bună; feţele ;.işor 
rorcxlate; 4. L=4 mm; d=5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 30/1962; 10. -

145. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verzuie, transparentă; 3. bună; 
dar feţele uşe>r corodate; 4. L=7,5 mm; d=5-7 mm; 5. orificiul mare; 6. 
7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 33/1961; 10. -

varianta 5 

146. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde'; 3. bună; 4. L=9 mm; 
d=4-5 mm; 5. piesa este turtită lateral; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 8/1958; 10. -

147. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=9 mm; 
d=4-6 mm; 5. orificiul este mare, dar turtit; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. 
C.C. 158-161/1967; 10. -

148. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=9 mm; 
d=4X5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 50/1958; 10. -

149. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=8 mm; 
d=5X6 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Ghergariu; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 221/1978; 10. -

150. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=IO mm; 
d=3X5 mm; 5. orificiul mic şi turtit; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
31-32/1958; 10. -

151. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=lOmm; 
d=3X5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.ig.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 87/1979; 10. -

152. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=lO mm; 
d=3X6 mm; 5. orificiul mic şi turtit. 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
87/1979; 10. -

153. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=lO mm; 
d=4X5 mm; 5. orificiul mic şi turtit; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
7/1971; 10. -

154. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=9 mm; 
d=5X6 mm; 5. corpul uşor deformat; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 31-32/1958; 10. -

155. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde; 3. bună; 4. L=9 mm; 
d=5X6 mm; 5. corpul uşor deformat; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 10/1958; 10. -

156. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde (cupru); 3. bună; 
4. L=9 mm; d=4X5 mm; 5. corpul deformat; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Inv. C.C. 751/1980; 10. -

varianta 6 

157. 1. mărgea; 2. din pastă stidoa!.5 de <'Uloare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=12 mm; d=3 mm; orificiul mic; 6. 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 
752/1980; 10. -
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Tipul XII. boabe de mure 
varianta 1 

37 

16'l. 1. mărgea; 2. din opal oriC'ntal de culoare roşie; 3. bună; 4. L=7 mm; 
d =10 mm; :i. or'.fidul marc; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; colecţia L. Ghcrgariu; 9. MIAZ. 
Inv. C.C. 226/1978; 10. -

varianta 2 

170. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare verde, transparentă; :1. bună; 
4. L=ll mm; d=5,5 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. lnv. C.C. 
7/1971; 10. -

171-172. 1. mărgele; 2. bucăţi identice cu cea de mai sus şi lipite de ea; 
înregistrate sub acela~i număr de inventar. 

173. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră; 3. bună; 4. L=4 mm; 
d=7 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 752i1980; 10. 

174-175. 1. mărgele; două bucăţi lipite de cea de mai sus; înwgistrate la 
acelaşi număr de inventar. 

Tipul XIII. perle 

158. 1. m<irgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde, transparentă; bună; 
4. L=3 mm; d=4 mm; 5. corp deformat; orificiul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; co­
lecţia S. Papiriu-Pop; 9. MIAZ. Inv. C.C. 405/1966; 10. -

159. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră (cobalt); 3. bună; 
4. L=5 mm; d=3 mm; 5. probabil fragmentară; orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 
9. MIAZ. Jnv. C.C. 7/1963; 10. -

1 

160. 1. mărgea; 2. din pastă de sticlă de culoare verde (fer); 3. bună; 4. 
L=3 mm; d=:l mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIA~. Inv. C.C. 
690/1980; 10. -

161. 1. mărgea; 2. din opal de Ioc de culoare roşie; 3. bună; 4. L=6 mm; 
d-10 mm; 5. orif:ciul mare; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 690/1980; 10. -

162-164. 1. mărgele; trei piese identice cu cel de mai sus (160); înregistrate 
la acelaşi număr de inventar. 

165. 1. mărgea; 2. din ceramică de culoare roşie cu email verde; 3. bună; 
4. d=lO mm; L=lO mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i. 

166. 1. mărgea; 2. din opal oriental de culoare roşie; 3. bună; 4. L=7 mm; 
5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 690/1980; 10. -

167-168. 1. mărgele; identice cu piesele de la nr. 160, 162-165 înregistrate 
sub aeelaşi număr de inventar. 

Tipul XIV. piriforme 

176. 1. mărgea; 2. din pastă sticloasă de culoare albastră; 3. bună; dar feţele 
uşor tocite; 4. L=9,5 mm; d=6 mm; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. 
lnv. C.C. 39/1958; 10. -

Tipul XV. stelate 

177. 1. mărgea; 2. din gresie fină de culoare cenuşie închisă; 3. bună; dar 
feţele corodate puţin; 4. L=4 mm; 1=7 mm; 5. orificiul mare; i. -; 7. d.g.; 
li. d.i.; colecţia WT; 9. MIAZ. Inv. C.C. 135/19511; 10. -
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178. I. mărgea; 2. din opal oriental de culoare r~ie; 3. bună; 4. L=7 mm; 
d=4 nun; 5. orificiul mic; 6. -; 7. d.g.; 8. d.i.; 9. MIAZ. Inv. C.C. 7/1963; 10. -

prescurtări folosite în repertoriul de faţă: 

d.i. descoperire întîmplătoarc 
d.g. datare generală = secolele II-III e.n. 
f.n.i. ff1ră nu111{1r de inventar 

NICOLAE GUDEA - ISTVAN BAJUSZ 

ROMISCHE PERLEN AUS EDELSTEINE, 
HALBEDELSTEINE UND GLAS IN POROLISSUM (I) 

(Z u s a m m m e n fa s s u n g) 

Die Vcrfasser veroffentlichen eine Anzahl von 178 romischen Perlen aus ver­
schicdencn Materialen1- 9• Alle stammen aus Porolissum (Moigrad; Kreis Sălaj; Ru­
manien) în der Dacia Porolissensis und wurden zufălliig im Gebiete der antiken 
Stadt gefunden; vor allem bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Alle hier veroffent­
lichten Stiicke befinden sich im Museum fiir Geschichte und Kunst in Zălau. 

Die 178 Stilcke wurden auch einer Analyse der Zusammensetzung ihres Ma­
tcrials unterzogen1o. 

Die Verfasser teilten die Stilcke nach ihrer Form în 15 Gruppen (Typen) einll. 
Abb. 1. Innerhalb der grossen Gruppen wurden Unterabteilungen (Varianten) auf­
grund der Verschiedenheit der hauptsăchlichen Form festgelegt. Die Bezeiclmung 
der Gruppen (Typen) entspricht der Fachliteratur. Innerhalb jeder Gruppe und 
Unterabteilung wurden Feststellungen ilber die Konservierungsstand, des Mate­
rials (Edelsteine, Halbedelsteine, Glas) die Masse, die Farbe und den Ort der Auf­
bewahrung und Katalogierung gemacht. 

Im heutigen Stand der Kentnisse hat dicse typologische Einteilung keinen 
besonderen Wert, da sie nicht gleichzeitig auch eine chronologische Bestimmung des 
verschiedenen Gruppen gestattet. 

Diese letztere Schwierigkeit ist hauptsăchlich dem Umstand zuzuschreiben, 
dass keines der Stilcke einen sicheren archăologischen Fundkontext hat. 

Vorlăufig macht dic Verăffentlichtung diescr Stiicke der Fachwissenschaft 
bekannt und beglaubigt die Existenz von Werkstătten fiir den Guss von Glasperlen 
und das Schleifcn von Stiicken aus Edelsteinen oder Halbedelsteinen. cin neuer 
Beweis filr die Reichhaltigkeit des romischen Lcbens in der Dacia Porolisscnsis und 
besonders fiir seine Eigcnart. 
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Fig. I. Tabel cu priucipaldc li/mri şi varia11t.: ale mărgdtlor de la Porolissum 
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Vig . 2. Mărgele de la Porolissuni. 
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Fig. 3. Mărgele de la Porolissum. 
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f.'iţ!. 4. Mărgele de la Porolissum. 
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