
COMPOZIŢIA MARGELELOR DE LA POROLISSUM 

După compoziţie, mărgelele de la Porolissum se clasifică în două 
mari categorii: produse naturale şi produse artificiale. In prima categorie 
se înscriu 9 minerale şi o rocă. În cea de-a doua se consemnează 3 grupe 
de varietăţi coloristice de sticlă, după cum şi o grupă de mărgele din 
ceramică. 

Spre surprinderea noastră, la aceste categorii de produse finite se 
adaugă trei semifabricate formate din bucăţi de sticlă brută, neprelu­
crată, colorate în albastru, verde-albastru şi în roşu, provenind şi acestea 
tot ele la Porolissum. 

Ca metode de investigare a mărgelelor s-au folosit analize Yleclistruc­
tive ca de exemplu determinări de densităţi şi durităţi, cercetări optice, 
studiul formelor de fasonare, calitatea şlifului, studiul optic în lumină 
polarizată etc. Rezultatele obţinute astfel sînt concludente şi ne-au per­
mis sistematizarea mărgelelor de la Porolis.sum, pe baza compoziţiei 
acestora. 

Sperăm ca în felul acesta să fi reuşit să răspundem atît solicitării 
lui Nicolae Gudea de-a sistematiza sub aspectul compoziţiei şi al 01i­
ginii, un material rar şi interesant, cit şi de-a fi adus o modestă contri­
buţie la istoricul dezvoltării artei juveliere pe pămîntul românesc. 

În partea sistematică care urmează vom respecta numărul de in­
ventar al pieselor din colecţia ele mărgele de la Porolissum, pentru a 
face posibilă identificarea lor şi a evita orice confuzie. 

A. M ă r g e I e n a t u r a I e 

1. Mărgele de beril, Be6(Si60 18) 

Sînt în total trei exemplare: două de culoare verde-gălbuie, semitransparente 
(123), (120) şi unul de culoare verde-acvamarin, transparent şi cu forma de prismă 
hexagonală pert'cctă (107). 

Forma este prismatică, hexalateră, cu o dezvoltare de cristal ideal (107) sau 
aplatizată după una din cele şase feţe ale prismei (120), (123). 

Menţionăm că forma caracteristică a cristalelor naturale de beril s-a impus 
ca formă de şlefuire şi la alte minerale după cum şi la imitaţiile din sticlă. 

Mărgelele de beril au densitatea 2,79 (123); 2,75 (107); 2,63 (120), variind deci 
în limitele admise pentru acest mineral (2,63-2,80). 

Duritatea lor, în scara lui Mohs, este 7,5-8. 
La două din probe (120), (123) se constată o şlefuire imcornpletă şi coroziuni 

la suprafaţă şi în orificiu; proba a treia (107) este conservată perfect şi reali­
zează o prismă ideală. 

In raport cu numărul total al probelor, berilul apare subordonat, cu o frec­
venţă de numai 1,80/o. 
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42 E. Stoicovici 

Dimensiunile mărgelelor sînt: 8,5X6X3,5 (123); 4X3X3X3 (lOî); 9X5X5X5 (120). 
Originea berilului este de natură pegmatitică, în marea majoritate a cazurilor. 

Ocurenţe cunoscute în antichitate: Sabarah lingă Kosseir în Egipt, cu exploatări 
intensive în antichitate; Insula Elba, Italia; Cornwall-Anglia; probabil Răzoare 
(Mţii Preluca, România) localitate situată în apropiere de Porolissum. 

2. Mărgele de ametist, Si02 

Ametistul din colecţie se incadrează la limita de jos a densităţii cuarţului 
din cauza numeroaselor incluziuni fine de hidroxizi de fer şi mangan ş1 a unor 
porozităţi răspîndite neregulat în cristal. In aceste condiţii densitatea este 2,56 
(79); 2,58 (97) şi 2,62 (124), în loc de 2.65. Duritatea este 7. · 

Formele de şlefuire sint: bipiramidate-patrulatere cu orificiul dispus ecua­
torial şi cu baza bipiramidei aproape circulară (79); prismatică-patrulateră cu 
cele 8 colţuri trunchiate şi rotunjite (97); prismatică-hexalateră, aplatizată, cu 
trunchieri pc muchiile orizontale (124). 

Culoarea mă!'1gelelor este violetă. dar tulbure din cauza numeroaselor inclu­
ziuni de pigmenţi bruni şi de pori; ele sînt semitransparente. 

Dimensiuni în mm: 9X4X4 (79); 10X6X6 (97); 8,5X9 (124) lipseşte 1/2 din 
miirgea. 

Se văd numeroase coroziuni la suprafaţă şi pe orificiul mărgelelor (79) şi 
(97), după cum şi microfisuri sau structuri concreţionare (î9, 97 şi 124). 

Frecvenţa ametistului: l,80/0. 
Origine: geneză hidrotermală cu dese apariţii în filoanele aurifere din Mţii 

Apuseni, ai Semenicului şi ai Gutinului. 

3. Mărgele de op a l d e f o c sau de opal oriental. 
Si02 ·nH20 

Aici aparţin 7 mărgele măiestrit fasonate în forme perfect lustruite. cu urmă­
toarele caracteristici: 

Densităţi: 2,31 (100); 2,45 (161); 2,45 (126); 2,46 (166); 2,58 (94); 2,59 (101); 2,66 
(39); valori variabile deci în funcţie de conţinutul de apă, de impurităţi şi gradul 
de cristalinitate al mineralului respectiv. 

Toate mărgelele de opal de foc conţin incluziuni dendritice, sferoidale sau vi­
nişoare brun-roşcate de goethi.t, în proporţii variabile. 

Duritatea oscilează între 6 şi 6,5. 
Formele de şlefuire sînt variate şi anume: sferoidale cu suprafaţa reliefată 

în bobiţe amintind mura (şlif morulă) (161); fusiformă, desăvîrşită (39); stelară 
cu 3 raze sau trifoi (166); prismatică-patrulateră cu colţurile trunchiate, perfect 
dimensionată şi lustruită (100) şi (94); prismatică-patrulateră, plată cu 8 trunchieri 
pe colţuri (101) şi (126); la ultima mărgea faţa plată este şlefuită boltit, în stil 
cabochon. 

După culoare şi transparenţă distingem următoarele particularităţi: brun-roş­
cat deschis şi translucid (100), (101), (39); brun-roşcat, închis, translucid (126); gal­
ben-brun, translucid (161), (94); roşu-aprins, mat (166). 

Dimensiunile în nun: 13X9 (39); 8X4X4 (94); 8X6X3 (100); 10X7X3 (101); 
12X8 (126); 6Xl0 (161); 7 (166). 

Frecvenţa opalului de foc în colecţia de la Porolissum: 4,20/o. 
Remarcăm în încheiere: lipsa unui fragment la (101); orificiul în două direcţii, 

fără continuitate la (39); un lustru şi un şlif perfect la mărgelele (94), (100), (101), 
(126). 

Originea epitermală sau diagenetică iar geografic Asia Mică, localitatea Simav 
lingă localitatea străveche Kotiaeion, azi Kutahia, în Turcia. La noi nu se sem­
nalează prezenţa opalului de foc (sau oriental). Se cunosc în schimb ocurenţe 
de opal nobil, onix, agat etc. în zonele cu roci eruptive mai vechi şi mai noi1. 

1 V. Papiu - G. Mastacan, Pietre preţioase, Bucureşti, 1973. 

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro



Compoziţia mărgelelor de la Porolissum 43 

4. Mărgele din calcedonie, Si02 ·nH20 

La acest mineral conţinurtul de apă este mai scăzut, gradul de cristalinitate 
este mai avansat decît la opal, drept care duritatea şi densitatea cresc. Avem 
astfel: 

Densitatea: 2,53 (127) şi 2,59 (130). 
Duritatea: 6,5-7. 
Forme: prismatică-hexalateră-plată (127); cilindrică (130). 
Compoziţie neomogenă de calcedonie inclusă în rocă (127) şi de agregat omo­

gen (130). Frecvenţa: 1,20/o. Origine autohtonă sau străină. De exemplu Mţii Me­
taliferi, Gutîi, Oarpaţii Orientali şi Meridionali, Drocea etc. 

5. Mărgele din hidrofan (opal lăptos), Si02 ·nH20 

Aşa după cum arată şi numele mineralului, aici apar trei mărgele de culoare 
albă, cu densitate mică şi cu forme de şlefuire variate şi originale. 

Astfel, formele de şlefuire sint: sfera perfectă (27), sfera ţuguiată, zisă şi 
pendeloque (74) şi elipsoidală - alungită sau marquise (106). 

Densităţi: 2,27 (74), 2,34 (27), 2,42 (106). 
Duritatea: între 6,5 şi 6. 
Culoarea este albă, mată (27); albă-translucidă cu aspect unsuros (74) şi 

albă-lucioasă, netransparentă (106). 
Dimensiunile în mm: 8X6 (27); 9X6 (74); 21X6 (106). 
Frecvenţa în colecţie: 1,80/o. 
Originea şi geneza ascmănăto:are cu ale opalului. 

6. Mărgele din carne ol, Si02 • nH 20 

Mineralul este tot o varietate criptocristalină de silictr deci o calcedonie cu 
un conţinut ridicat de hidrohematit din care cauză se produce o creştere a den­
sităţii la 2.83. Duritatea este 6 1/5. 

Forma unicului exemplar este cea discoidală cu dispoziţia ecuatorială a ori­
ficiului mărgelei. Diametrul discului este de 7 mm, iar grosimea de 2,5 mm (77). 

Frecvenţa: 0,60/o. Originea autohtonă, în zona Brad, Techerău din Mţii Meta­
lici ca produs diagenetic. 

Aici se grupează şase minerale cu cupru în molecula silicatului hidratat. Au 
culoarea verde-albăstruie, duritatea scăzută: 2-4 şi densitatea la fel. Au fost gă­
si te următoarele valori: 

2.0 (55); 2,02 (53); 2,05 (52); 2,1 (119). 
Ca forme de fasonare se realizează: prisma hexalateră (118), (119); prisma 

patrulateră (105); sferoidul cu şanţuri meridiane (52), (53), (55). Culoarea este verde· 
albăstruie cu ape mai deschise. 

Frecvenţa în colecţie: 3,6°/o. 
Originea: diagenetică (secundară) ca urmare a alterării sulfurilor cuprifere 

din zăcămintele din sudul Banatului, din Mţii Apuseni, dinn Mţii Gutîiului, etc. 

8. Mărgele din las uri t (lapislazuli}, NaiS/(AlSiO~hl 

Mineralul (105) are culoarea albastru-vînătă şi forma de prismă patrulateră 
cu colţuri rotunjite. 

Densitatea 2,32 şi duritatea 5-6 sînt caracteristice pentru acest mineral. 
Dimensiuni în mm: 7X4X4. 
Frecvenţa în colecţia de la Porolissum: 0,60/o. 
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Este un mineral metasomatic de contact cu calcarele. Localitatea de origine 
(provenienţă) a lasuritului, cunoscută şi productivă din preistorie, este Badacşan 
din Afganistan. Uneori şi întîmplător mai poate apare în produsele de dejecţie 
ale Vesuviului (Monte Somma) sau în tufurile „piperino" din Mţii Albani, Italia2. 
Este o piatră ornamentală şi în trecut se folosea în pictură ca ultramarin natural 
(albastrul de Voroneţ). 

Mărgeaua (24) este, după cum rezulte'\ din datele de experienţă, un fosfat 
cu densitatC'a :l,25, duritatea 5,5, culoarea de un azur-mat şi cu dimensiunile de 
4X3 mm. 

Fornu realizată prin şlefuire este de sferoid cu caneluri meridiane. 
A iust găsit un singur exemplar, ceea ce reprezintă o frecvenţă de 0,60/o. 
Apare alături de calcedonie, turcoază şi limonit în produsele de alterare ale 

sulfurilor ca de exemplu la Nishapur-Iran sau în peninsula Sinai, fiind cunoscut 
din preistoric ea piatră preţioas;i şi ornamentală. In ţară n-a fost semnalat. 

10. Mărgele din obsidian sau sticlă vulcanică 

Este produsul natural cel mai des întî!nit prin cele 39 mărgele prezente în 
colecţia de la Porolissum. Obsidianului îi revine deci frecvenţa de 23,40/o. 

Obsidianele se caracterizează prin culoarea noogră, invariabilă, structura vi­
troasă, spărtura concoidală şi prin prezenţ.a unor forme cristaline rudimentare 
(germeni de cristalizare) în masa lor. Au şi un conţinut permanent de apă 
(0,25-2,:l0/ o). 

Densitatea mărgelelor de obsidiian, determinată la un mare număr de exem­
plare, variază în limite strînse, ceea ce indică o origine comună a materiei prime: 
Insulele Liparice sau Cicladice din Mediterana. 

Densităţi determinate: (2,40 (67); 2,43 (114); 2,44 (139); 2,47 (31), (122), (144); 
2,54 (69); 2,56 (29). 

Forma mărgelelor confecţionate din aceste obsidiane care abundă în spaţiul 
mcditeranian, este de o diversitate impresionantă, după cum rezultă şi din datele 
care urmează. Forma poate fi deci: sferică (4), (23); sferică cu şanţuri (caneluri) 
meridiane sau cu spirale, de obicei emailate: (7), (8), (13), (28), (29), (30), (31), (32), 
(34), (35), (37); sferoidală, netedă, cu spirală ecuatorială (10), (20), sferoidală cu 
rombi verzi (18); sferoidal-discoidală cu caneluri (:l:l), (:l8); giroedrică-pentagonală 
(69); discoidală cu spirală ecuatorială (69), (71), (75), (66), (60), (59); discoidală ne­
tedă, fără ornamentaţie (67), (57), (70), (65), (64), (62), (58); elipsoidală cu caneluri 
meridiane (32), (36), (54); elipsoidală cu ornamentaţie liniară (49); cilindrică cu 
caneluri verticale (29); cilindrică cu spirală (114); cilindrică cu ghinturi (144); o 
singură prismă hexalateră (122). 

Se pare că din cauza tensiunilor interne ale obsidianelor erau preferate for­
mC'le sferoidale celor poliedrice. 

Culoarea este în mod constant neagră iar în lumină transmisă este cenuşiu­
neagră, semi transparentă. 

Dimensiuni în mm: 6 (13); 7 (4), (23); 12 (31); 8X6 (32); 11X8 (33) 12Xl4 (139); 
7X4 (69b); 7X5 (144); 10X9 (29); 11X6 (38); 7X3 (71); 28X10 (114); 9X8 (28); 11X8 
(35); 6X5 (54); 12X6 (34); 7 (4); 1,5 (8); 14X9,5 (49); 17Xl2 (67); 9X5 (66); 7X5 (57); 
7X3 (70); 11X5 (65); 13X5 (64); 10X9,5 (36); 6X3 (62); 9X5 (63); 12X6 (59, (60). 

Frecvenţa apariţiei în colecţie a mărgelelor de obsidian: 23,40/o. 
Originea: vulcanică, în insulele Liparice sau Cidadice din Mediterana, în deo­

sebi în zonele periferice ale scurgerilor de lavă. Pe teritoriul ţării obsidianele 
nu apar. 

2 P. Rahmdohr - H. Strunz, Lehrbuch der Mineralogie, Stuttgart, 1967. 
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B. Produse a r t i f i c i a I e sau imitaţii 

I. MARCELE DE STICLA 

Sticlele folosite în acest scop în antichitate au un caracter alcalino calcic şi 
('Oilţin un element cromofor sub formă de ion dizolvat în masa vitroasă. 

Pentru colecţia de la Porolissum aceste metale cromofore sînt reprezentate 
prin ionii bivalenţi ai elementelor cobalt, cupru şi fer. 

In alte cazuri, sticlele de la Porolissum incorporează un pigment sub formă 
de suspensie foarte fină cuprinsă în masa vitroasă. Pigmenţii cei mai mult utili­
zaţi sînt hematitul, Fe20 3, roşu de diferite nuanţe, .'li casiteritul, Sn02, alb. Ultimul 
se foloseşte şi la matizarea sticlelor netransparente sau semitransparente. 

La descrierea mărgelelor artificiale (imitaţii din sticlă) vom ţine seama de 
aceste fapte. 

1. Mărgele din sticlă albastră de cobalt 

Mărgelele cu cobalt pot apare ca produse perfect transparente, semitrans­
parente sau mate, după cum sticla nu conţine sau conţine în proporţii mai mici 
sau mai mari bioxid de staniu (casiterit). Acest agent matizant ireproşabil cunos­
cut şi folosit în antichitate era adus fie din Orientul îndepărtat (Maliaezia) fie 
din Cornwall-Britania. La fel, prin schimbarea concentraţiei în cobalt a sticlei 
se puteau obţine tonuri v,ariate de la albastru-azur la vînăt. 

Din variaţiile minime ale densităţilor mărgelelor de cobalt se poate conchide 
asupra constanţei reţetei la elaborarea sticlei. De fai.-., ::•1ell).' valori care se în­
depărtează cu puţin de la 2,50 şi anume: 

2,50 (125); 2,52 (104); 2,5:l (128). 
Duritatea este 5,5. 
In ceea ce priveşte forma mărgelelor din sticlă de cobalt, aceasta poate fi 

deosebit de variată, conform datelor de analiză: 
Prismatică-hexalateră, transparentă, cu trunchieri bipiramide pe cele 12 mu­

chii orizontale ale prismei, rezultînd astfel o formă complexă cu 20 de feţe, amin­
tind forma de beril, dar de culoare albasitru-cobalt (128); prisme hexalatere semi­
transparente: (85 bis), (110), (111), (112-117), (125), prismă tabulară şi cu faţa curba­
tă); prismă patrulateră: (87), (91); prismă patrulateră trunchiată pe cele 8 colţuri: 
(92), (93), (95), (96), (99), (102), (103), (104); sferoidală, mată, ·azur: (2); sferoidală-se­
mitransparentă: (11); sferoidală cu şanţuri meridiane: (142), (143); sferoidală cu 
briu ecuatorial alb-roşu: (3), (16); sferoidală cu ornamentaţie de patrulatere alb­
verzui: (19); sferoidală, netedă, strălucitoare: (1), (6), (14), (47); fusiformă: (40), (41), 
(42), (43), (44), (45); bisferoidală: (159); tetrasferoidală (157); în formă de picătură 
sau briolet, cu desene fine în spirală: (164); noduroasă, cilindrică: (163); discoidală, 
netedă (65a), (78 cu orificiu ecuatorial), (80), (82), (85), (86); nedefinită, mată: (87). 

Culoarea poate fi: albastră semitransparentă: (11), (16 cu brîu alb-roşu) (40)­
(43), 85 bis), (87-91), (104); albastră, transparentă, lucioasă: (1), (6), (14), (47), (65a), 
(92), (93-96), (99), (159); alb-albăstruie, mată (netransparentă): (2), (90). 

Dimensiuni în mm: 11X4 (41), (42); 12X6 (40); 5 (16); 10 (19); 5 (l); 3 (14); 
13Xl0 (2); 11X5 (65a); 6X3 (86); 9X3 (5); 7X3 (82); 6X6 (47); 16X3 (758); 8X3 (44); 
10X3 (45); 4X3X3 (99); 13X8X8 (16); 8X5X5 (95); 5X4X4 (93); 4X3X3 (111), (112); 
11 X5X5 (104); 4X3X3 (103); 3 (3); 9X6 (164 la baza picăturii); 12X6 (163); 5X2,5 
(159); 19Xl4 (143); 14Xl0 (142); 9X6 (125). 

Frecvenţa mărgelelor de cobalt: 29,4°/o. 
Menţionăm faptul că sticla de cobalt deţine recordul în privinţa folosirii ei 

Ia confecţionarea mărgelelor. 
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Elaborarea sticlei de cobalt era un fapt curent încă înaintea erei noastre în 
Egipt, iar mai tîrziu la Roma. Sursa minereurilor de cobalt o constituiau ză~ă­
minrtele din Egiptul Superior şi din Africa centrală.3 

Se pare că şi în Dacia romană - aşa după cum rezultă din statistica noas­
tră - mărgelele din sticlă de cobalt se bucurau de Q preferinţă deosebită. 

2. Mărgele din sticlă verde - albastră de cupru 

Producerea acestei varietăţi de sticle era şi ea apreciată în antichitate şi ori­
ginea sintezei ei o găsim tot în ~ipt, cu cel puţin 1000 ani înaintea erei noastre•. 
Acest colorant anorganic cunoscut sub numele de albastru de Egipt, are formula 
CuCa(Si,010) şi reprezintă prima sinteză anorganică. Prin adăugirea lui la masa 
de sticlă incoloră în proporţiile dorite sau cerute se obţinea o întreagă paletă de 
nuanţe verzi-albastre dintre cele mai atrăgăitoare, apreciată de gustul vremii. 

Se obţineau astfel mărgele de sticlă cu densitatea variind în limitele: 2,14 
(150); 2,28 (155); 2,34 (61 cu pietricele), (81); 2,38 (5), (141); 2,42 (98), (12); 2.44 (147); 
2,45 (162 cilindru noduros); 2,475 (156 irizaţii); 2,47 (154); 2,48 (15), (50); 2,50 (149); 
2.53 (145). 

Formele mărgelelor sînt şi de data aceasta foarte variate şi anume: 
Prismatice hexalaterale: (108), (120), (121), (119), (146), (147), (149), (151-156), 

(148 semitopită); forme prismatice paitrulatere cu trunchieri pe cele 8 colţuri, cu 
tendinţe de rotunjire: (98), (105), (129); cilindrică cu şanţuri în direcţia generatr:cci 
(141); cilindrică simplă (150); cilindrică cu 2 ciocuri (145); cilindrică-nodulară în 
direcţia generatricei (162); fusiformă (50), (1); discoidală, transparentă (81); discoi­
dal-inelară (61), (72), (75 diformat); trapezoidală-conică (154). 

Culorile predominante sînt: verde-albastru (acvamarin), transparent: (5), (12), 
(15), (50), (61), (72), (81), (129), (141), (145), (156), (158), 162); verde~albastru netrans­
parent (mat): (26), (119); alb-verzui-albăstrui, mat. 

Dimensiunile în mm: 9 (5), (12), (15), (26); 11X6 (50); 12X5 (51); 15X8 (61); 
7X5 (72); 12X5X6 (76); 6X3 (81); 7X5X5 (98); 8X7X7X7 (108); 9X6X6X6 (121); ne­
det. (129); 9X2 (141); nedet. (145); 9X5 (146-148); 8X5 (149); 10X4 (150); 11X5 (162): 
10X5 (151); 10X6 (152); 9X5 (153), (155); 5X6 (154); 9X4,5 (156); 3-4 (158). 

Frecvenţa mărgelelor din sticlă de cupru ionic este de 18,00/o. 

3. Mărgele din sticlă verde-butelie de fer 

ln aceste cazuri, culoarea mărgelelor se datorează prezenţei ionului de fc1 
bivalent în masa sticlei. Uneori nuanţa devine gălbuie ca urmare a oxidării par­
ţiale a ionului bivalent la ion trivalent, în procesul de elaborare a sticlei. 

Densităţile oscilează în limitele: 2,33 (22); 2,34 (160); 2,39 (21); 2,41 (17); 
2,43 (140); 2,47 (9); 2,48 (48); 2,51 (68); 2,60 (73). 

Duritatea (după Mohs): 5-5,5. 
Forma mărgelelor variază astfel: sferoidală (9), (17), (21), (22), (25), (46), (160); 

fusiformă (48); discoidală 'CU incizii ecuatoriale roşu-alb (68); discoidală, simplă 
(83); cilindrică cu striaţiuni verticale (140); sfere îngemănate (160). 

Culoarea mărgelelor poate lua diferite nuanţe sau combinaţii: verde (9); verde 
incrustat cu email alb (17), (21); verde-butelie (22), (46), (48), (73a), (138), (140); verde 
gălbui (68). 

Dimensiuni în mm: 7X6 (9); 13 (17); 15 (21); 9X4 (22); 8X5 (25); 6X6 (46); 
12X6 (48); 25X15 (68); 9X7 (73); 4,5X2 (83); 7X2 (138); 16 (140); 11X3X4 (160). 

Frecvenţa raportată la numărul total de probe: 7,70/o. 

3 K. Schlossmacher, Edelsteine und Perlen, Stuttgart, 1962; W. Hinz, Siiilcate, 
I-II, Berlin, 1970; P. Rahmdohr - H. Strunz, op. cit.; R. Seim, Minerale, Radc­
beul, 1974; A. E. Fersman, Mineralele Uniunii Sovietice, I-II, Moscov.a, 1940. 

4 W. Hinz, op. cit., op. cit.; P. Rahmdohr - H. Strunz, op. cit. 
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II. MARCELE DIN CERAMICA 

Se constată că şi în oazul produselor din ceramică se caută imitarea unor 
creaţii ale naturii, ca de exemplu a coralilor, obţinîndu-se rezultate surprinzătoare 
cu o ceramică colorată în roşu-aprins (131-137). 

ln alte cazuri, pentru a acoperi fondul alb-gălbui se recurge la un email roz 
(56) sau, în cazul unei ceramici cenuşii după ardere, pentru acoperirea ei se folo­
seşte un email verde, dens (65). Cum este firesc, după trecerea unui timp atît de 
îndelungat, emailul acoperitor s-a distrus parţial. 

Densitatea ceramicii este variată: 2,06 (165); 2,41 (56); 2,54 (137); 2,63 (136). 
Duritatea este egială cu aceea a sticlei (5,5). 
Forma realizată e!rte: sferoidală cu şanţuri meridiane (56); cilindrică-tubu­

lară (131-137)) şi stelară cu patru raze perpendiculare intre ele (165). 
Dimensiuni în mm: 13Xl3 (56); 20X2,5 (131); 13X3 (132); 15X3 (133); 15><3 

(134); 17X3 (135) şi (136); lOX4 (137); 10 (165). 
Frecvenţa probelor de ceramică este de 5,30/o. 

C. Semiprodusele 

Semiprodusele găsite la Porolissum constau din eşantioane de sticlă colorată, 
nefasonată, brută. Eşantioanele au culorile mărgelelor cu frecvenţa maximă, deci 
albastru-cobalt şi verde-albastru-cupru. 

Tot aici s-a mai găsit un eşantion de sticlă roşie cu pigment de hematit. 

Nr. Culoarea sticlei Densitatea Greutatea Aspect 
inv. ! 

S/90 albastru-cobalt 
1979 o(- 2,54 -<- 1,095 transparent 

S/89 verde-albastru 
1979 cupru 2,56 17,40 semitransparent 

S/P.r. 
1979 roşie-hematit 2,83 6,40 roşu viu, luciu C<!ros, netranspar. 

Comparînd emailul roşu de pe diferitele mărgele de la Porolissum cu semi­
produsul roşu aflat tot aici, se constată o asemănare evidentă, atît La culoare 
cit şi la luciu. 

CONCLUZII 

Din datele de experienţă obţinute în urma cercetării nedistructive 
a celor 167 ( + 11) mărgele de la Porolissum, rezultă că 39,60/o din acestea 
sînt produse naturale - mi n e r a 1 e şi ro ci - iar 60,40/o sînt imitaţii 
din s t i c 1 ă şi c e r a m i c ă. 

Varietăţile au fost descrise amănunţit şi caracterizate în funcţie de 
proprietăţile lor specifice: compoziţie chimică, densităţi, durităţi, formă 
de şlefuire, optica mărgelelor, particularităti privind starea de conser­
vare, originea etc. 
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Au fost identificate mineralele: beril (l,80/0), ametist (1,80/o), opal 
oriental sau de foc (4,20/0), calcedonie (l,20/o), hidrofan (1,80/o), cameol 
(0,60/o, crisocol (3,60/0), lasurit sau lapislazuli (0,60/o) şi lazulit (0,60/o). Ele 
formează 16,20/o din total. 

La acestea se adaugă foarte multe obsidiane, deci sticle vulcanice ne­
gre, în proporţie de 23,40/o. 

Majoritatea mărgelelor sînt însă din sticlă şi ceramică, deci produse 
meşteşugite, ele totalizînd 60,4o;0• 

În privinţa formei mărgelelor se constată - pe întreg ansamblul -
predominarea formelor sferoidale, elipsoidale, discoidale etc. dar luînd 
în considerare mineralele propriu-zise, la acestea predomină formele po­
liedrice de prismă hexa şi tetralateră cu trunchieri pe colţuri sau muchii, 
forme inspirate din cristalele naturale de beril şi respectiv de zircon. 

Realizarea acestor forme este impusă şi imitaţiilor din sticlă. 
După cum rezultă din studiul prezent, obsidianele sînt fasonate de 

preferinţă sau aproape exclusiv, în forme sferoidale. 
Forma tăieturii impecabile şi calitatea superioară a şlifului mărge­

lelor sînt caracteristice pentru colecţie. Menţionăm în acest sens mai 
ales mărgelele ele opal oriental (100), (101), (94), (126), berilul (107), ame­
tistul (79) şi altele, care ar putea rivaliza cu pietrele similare moderne. 

La fel trebuiesc menţionate strădaniile de înfrumuseţare şi diversi­
ficare prin form[t şi ornamentare a multor obsidiane, a crisecolului şi a 
numeroaselor imitaţii clin sticlă sau ceramică. 

Tot ca o cucerire a tehnicii sticlăriei din antichitate trebuie consi­
derat şi procedeul de matizare prin adaos de casiterit (Sn02). 

Locul ele origine al mineralelor descrise este situat în majoritatea 
cazurilor, în afara graniţelor ţării, materia primă fiind deci ele import. 
Aici intră în primul rînd opalul oriental şi obsidianele. 

Ar putea face excepţie varietăţile de calcedonie, carneolul, ametistul 
şi chiar berilul, acesta din urmă găsindu-se între componenţii pegmati­
tului de la Răzoare Mţii Prelucă, în apropiere de Porolissum, sau tot 
în pegmatit, la Teregova în Banat. 

In privinţa imitaţiilor, impresionează plăcut nuanţele de albastru 
şi de verde-albastru care tind să redea cit mai fidel aspectul şi coloritul 
pietrelor preţioase naturale, în speţă a berilului şi zmaragdului iar pris­
ma patrulateră cu trunchieri pe colţuri ne reaminteşte habitul cristale­
lor naturale de zircon. Formele acestea frumoase apar cu deosebită per­
severenţă între exemplarele colecţiei de la Porolissum, atît la categoria 
produse naturale cit şi la sticle. 

In ceea ce priveşte producerea mărgelelor din sticlă şi elaborarea 
reţetelor pentru sticlă din materii prime indigene, le considerăm posibile 
şi la Porolissum aşa după cum s-au realizat sticle şi în alte ateliere din 
Dacia, ca de exemplu la Dierna5, Tibiscum6, Romula7• 

5 E. Stoicovici, în ActaMN, 15, 1978, p. 245-250. 
8 Informaţie primită de la Doina Benea (Muzeul Banatului din Timişoara\. 
7 V. Papiu - G. Mastacan, op. cit. 
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In zona Porolissum se găsesc materiile prime necesare elaborării 
sticlei: nisip de cuarţ pur, calcar marmorean, feldspat alcalin, deci com­
ponenţii minerali ai unei sticle normale calco-alcaline albe. 

ln ceeace priveşte cunoştinţele tehnice şi condiţiile de elaborare a 
sticlelor, acestea erau nu numai stăpînite ci şi larg difuzate de specia­
liştii romani în perioada colonizării Daciei8• Probabilitatea producerii 
sticlei la Porolissum creşte şi mai mult dacă ne gîndim că aici funcţio­
nau din plin ateliere metalurgice şi nu lipseau nici tehnicienii familia­
rizaţi cu mînuirea cuptoarelor de temperaturi foarte înalte printre care 
se numără şi acelea pentru producerea şi prelucrarea sticlei. 

EUGEN STOlCOV!CI 

DIE ZUSAMMENSETZUNG DER PERLEN VON POROLISSV'-1 

(Z u s a m m e n f a s s u n g) 

Durch konservative Methoden wird cine Sammlung von 178 Perlen aus Poro­
lissum untersucht und unter ihnen das Vorhandensein von 9 verschiedenen Minc­
ralien sowie cincs glasigen Gestcins festgcstellt, was sich auf insgesammt 39,6°/o 
der Exemplare bczieht. 

Die meisten diescr Perlen sind aus farbigem Glas, erzeugt durch Beim'.schu'lg 
von zweiwertigen chromophoren Elemente von Kobalt, Kupfer und Eisen. Das Glas 
umfasst 55,11°/o. 

Ein kleiner Teii der Perlen besteht aus Ton (5,3%). „ 
Die haufigsten Formen dieser Pcrlen sind die Kugel und· ihre Abwandlungen, 

gefolgt von den vielflachigen Formen der einfachen oder der an den El·ken 
und Kanten abgestumpften scchs- und vierseitigen Prismen. 

Die viclflachigen Formcn erinnern an die nati.irlichen Kristalle von Berill 
(Smaragd) und Zirkon. obzwar sie aus einfachen Glas bestehen. 

Das Vorhandensein in der Sammlung von Halbfabrikaten aus rohem Ko­
balt-, Kupfer- und Eisenglas bcrcchtigt uns. die Exislenz von Werkstatten zum 
Schleifen von Edelsteincn und zur Anfertigung von Glas fi.ir Perlen au! Grundlage 
ărtlicher Tinhmateriale anzunehmen. 

8 Vezi E. Stoicovici, în ActaMP, 6, 1982, p. 113-119. 

4 - Acta Mvsei Porolissensis - VI -
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