
CUPTORUL PENTRU ARS CERAMICA CENUŞIE ŞTAMPILATA 
DESCOPERIT lN AŞEZAREA DACILOR LIBERI DE LA PANIC, 

JUD. SALAJ 

ln campania de cercetări arheologice din anul 1983, efectuată în aşe
zarea dacilor liberi de la Panic. pe lîngă cele 3 locuinţe decopertate, a 
fost descoperit şi cercetat un cuptor pentru ars ceramică1 • Importanţa 
deosebită a acestei descoperiri şi a concluziilor istorice ce se desprind 
în urma studierii cuptorului, ne face să o prezentăm separat, chiar dacă 
cercetarea acestei importante aşezări continuă. 

Aşezarea se găseşte amplasată pe terenul numit „La blocuri", care 
aparţine fermei nr. 2 Panic, a I.A.S.-ului Zalău. Terenul numit „La 
blocuri" se află pe partea dreaptă a şoselei Zalău-Şimleu, la cca 7,5-
8 km de centrul oraşului Zalău, în imediata apropiere a sediului fermei 
nr. 2 Panic. Terenul aparţine fermei fiind folosit pentru cultivarea fura
jelor. Suprafaţa cu dimensiunile de cca. 400 X 250 m., este limitată 
spre sud de şoseaua Zalău-Şimleu şi de cele 3 case ale angajaţilor fer
mei, spre nord de calea ferată Zalău-Sărmăşag-Carei, spre vest de 
pîrîul Panicului, spre est de un drum de acces ce duce spre staţia de 
epurare a văii Zalăului aflată dincolo de calea ferată. Ad:ninistrativ în 
prezent terenul pe care se află aşezarea aparţine oraşului Zalău, B-dul 
M. Viteazul, nr. 105-107. 

Aşezarea cercetată prin săpături sistematice, începînd din anul 1976, 
este o aşezare aparţinînd populaţiei dacice libere care trăia2 în imediata 
apropiere a graniţelor romane la cca. 15 km. Vest de fortificaţiile ora
şului roman Porolissum, în afara provinciei Dacia romană. 

Controlînd zona de Sud-Est a aşezării cu secţiuni care au decoper
tat suprafaţa de 4 m. rămasă necercetată între vechile secţiuni paralele 

1 Al. V. Matei, Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea dacilor liberi 
de· la Panic. Campania anului 1983, comunicare susţinută la cea de-a XVIIII-a 
Sesiune de rapoarte de la Alba-Iulia din 23-24 martie 1984. 

2 In legătură cu datarea acestei aşezări şi contemporaneitatea cu provincia 
Dada romană vezi Al. V. Matei, Repertoriul aşezărilor dacilor liberi din Sălaj, în 
Acta MP. 4, 1980, p. 230-243, cu toată argumentaţia susţinută acolo. In anul 1980 
pe suprafaţa aşezării a fost descoperită în nivelul roman de locuire, o monedă de 
la Septimius Severus (M.1.A.Z. - inv. c.c. 1033/1980). Aşezarea de la Panic apare 
descrisă la punctul nr. 1 Zalău - B-dul M. Viteazul, nr. 104-106; în urma modi
ficărilor administrative punctul respectiv aparţine acum municipiului Zalău. 
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din anii anteriori, în secţiunea XXXIV zona m: 10-20, a fost surprins 
un cuptor de ars ceramică. 

Vatra cuptorului a apărut la cca. 0,40 m. adîncime, la baza nivelului 
roman de locuire al aşezării (pl. nr. III, fig. 1). Cuptorul s-a păstrat în 
bune condiţii3, nefiind deranjat de lucrările agricole. După dezvelirea 
integrală a cupto.rului, s-a observat că aparţine tipului de cuptor cu pilon 
central de susţinere a grătarului pe care erau apoi clădite vasele pentru 
ardere. Grătarul, cu diametrul de 1,40 m, este bine păstrat, uşor alveolat 
spre interior de tasarea terenului, în mijloc observîndu-se clar diametrul 
pilonului central de susţinere care are dimensiunea de cca. 0,45 m. Gră
tarul era lucrat dintr-o masă de lut bine ars cu grosimea de cca. 15-
20 cm., avînd două rînduri concentrice de perforaţii cu diametrul de cca 
4-6 cm (pl. nr. I). Aceste perforaţii ajutau la trecerea căldurii necesare 
coacerii vaselor aflate pe grătar în camera de ardere propriu-zisă. întreg 
grătarul era foarte bine ars (spre vitrifiere) şi avea o culoare cenuşiu
albăstrie. 

Pe vatra grătarului au fost descoperite numeroase fragmente cera
mice fine cenuşii lucrate la roată şi cîteva fragmente ceramice lucrate 
cu mina, rebuturi de la ardere, precum şi un bloc întreg de vase arse 
rebuturi. Aceste vase erau lipite unul peste altul formînd o masă vitri
fiată de ceramică, putînd fi numărate cca. 12 vase lipite în diverse po
ziţii\ (pl. nr. IV). Marginea grătarului era uşor înălţată cu încă cca. 
12 cm., formînd pereţii camerei de ardere, care depăşea apoi nivelul de 
călcare al aşezării cînd cuptorul era în funcţiune. Partea de la suprafaţă 
a cuptorului (a camerei de ardere), după umplerea cuptorului cu vase 
pentru ardere, era acoperită probabil cu resturi de la vase arse (pereţi 
de la vase rebuturi) iar apoi acestea erau lipite cu lut proaspăt5 • 

Pilonul central de susţinere a grătarului avea diametrul de cca. 
0,45 m. apărînd bombat în centrul grătarului, care era alveolat spre 
interior de greutatea pămîntului depus ulterior şi infiltraţiilor apei. Inăl
ţimea lui poate fi dedusă din înălţimea canalului de ardere care are 
cca. 30-35 cm. înălţime. Uşor adîncită, camera de ardere (focarul de sub 
grătar) avea înălţimea de cca. 0,40-0,45 m.6• 

a Cuptorul a fost curăţat, şpăcluit, desenat, fotografiat, nefiind secţionat în 
timpul cercetării. Au fost luate măsurile de conservare in situ, acoperit apoi cu 
pămînt păstrîndu-1 intact în vederea scoaterii lui integrale şi a depunerii în ex
poziţia de bază a muzeului. 

• Se observă clar modul de dispunere (clădire) etajată a vaselor începînd cu 
cele mai mari (castroane) Ia bază apoi vase cu diametrul tot mai mic pină la um
plerea întregii camere· de ardere. 

5 Acest sistem de ardere Ia cuptoarele cu camera de ardere aflată deasupra 
nivelului de călcare, era necesar avîndu-se în vedere c,bţinerea anumitei calităţi şi 
culori a vaselor în condiţiile arderii oxidante sau parţial oxidante. Blocul de vase 
rebutate are culoarea cenuşiu-albăstruie, aproximativ aceiaşi nuanţă ca şi a grăta
rului pe care au fost arse. 

6 Dimensiunile focarului şi ale pilonului de susţinere sînt obţinute prin rapor
tarea la înălţimea de 0,33-0,35 m. a gurii canalului de alimentare a focului din faţa 
gropii pentru cenuşă. Cuptorul nu a fost secţionat (vezi nota nr. 3). 

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro



Cuptorul de ars ceramică cenuşie de la Panic 249 

Canalul de alimentare a focului are lungimea de cca. 0,45 m., iar 
înălţimea lui interioară, la capătul spre groapa de adunare a cenuşii, este 
de cca. 0,33-0,35 m. Pereţii cuptorului sînt bine arşi pe o grosime de 
cca. 3-5 cm., lutul avînd o culoare roşie intensă. 

In faţa gurii canalului de alimentare a focului a apărut conturată 
o groapă cu diametrul de cca. 0,70 m., cu adîncimea de cca. 0,40 m. 
măsurată de la baza gurii canalului de alimentare. In groapă au apărut 
fragmente ceramice ştampilate rebuturi şi fragmente ceramice lucrate 
cu mina împreună cu bucăţi de cărbune şi resturi de cenuşe. 

Cuptorul descris mai sus aparţine tipului de cuptor cu pilon central 
de susţinere a grătarului, tip frecvent întîlnit pe teritoriul ţării noas
tre. O analogie apropiată o întilnim la cuptorul cu pilon central de sus
ţinere a grătarului descoperit în aşezarea dacilor liberi de la Zalău-Va
lea Mîţii7 (Bazinele de carburanţi), la cel de la Micia8 şi Buridava-Stol
niceni9. Pe teritoriul provinciei Dacia romană pe lingă cuptoarele amin
tite mai sus, au fost descoperite cuptoare de acelaşi tip la Cristeşti -
2 cuptoare 10 şi la Sucidava-Celefu, datate în sec. II-III e.n. ln terito
riile din afara provinciei Dacia acest tip de cuptor este mai des întîlnit, 
astfel de cuptoare cu stîlpi centrali de susţinere a grătarului, au fost 
descoperite la: Durostorum12, Bucureşti-Străuleşti1 3 , Suceava-Scheia14, 

Piatra Neamţ-Dărmăneşti1 5 datat în sec. II-III e.n. Pe teritoriul din 
afara fostei provincii romane au apărut cuptoare de acelaşi tip, care se 
datează în sec. III-IV e.n.; în localităţile. Truşeşti „Pe Cuha" 16, Cucu
teni-Băiceni17, Glăvăneştii Vechi18, Bucureşti-„Fundenii Doamnei"19, 

Ileana20, Independenţa (Călăraşi)2'. Toate descoperirile amintite mai sus 
ilustrează prezenţa acestui tip de cuptor cu pilon central atît pe terito
riul provinciei Dacia, cit şi în teritoriile din afara provinciei romane, în
tîlnind acest tip de cuptor alături de cuptoare care au camera de ardere 
împărţită în două părţi printr-un perete median22, aceste tipuri de cup-

7 Al. V. Matei, Un cuptor de ars ceramică descoperit în aşezarea dacilor 
liberi de la Zalău-Valea Miţei, ln Acta MP, 8, 1984, p. 237-246, unde este pre
zentat un alt cuptor cu pilon central de susţinere a grătarului şi ln care au fost 
descoperite fragmente ceramice cenuşii ştampilate (vezi planşele aferente). 

8 Octavian Floca şi colab„ Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ce-
ramică, Deva, 1970, p. 38--45. 

8 Gh. I. Petre, în SCIV A, 19, 1, 1968, p. 147-158. 
1 ~ D. Popescu, în Materiale, 2, p. 155. 
11 D. Tudor, Sucidava, Craiova, 1974, p. 63-67. 
iz N. Anghelescu, în SCIV A, 6, 1-2, 1955, p. 312. 
ia Gh. Bichir, în SCIVA, 17, 3, 1966, p. 504. 
14 Idem, op. cit., p. 499. 
1~ C. Mătase şi colab., în Materiale, 7, 1961, p. 345-346. 
16 M. Petrescu - Dimboviţa şi colab., în SCIVA, 6, 1-2, 1955, p. 174 sqq. 
11 Gh. Bichir, op. cit., p. 505. 
ia I. Nestor, şi colab., în SCIV A, 2, 1, 1951, p. 37 - sq. 
19 Gh. Bichir, op. cit., nr. 10. 
20 Ibidem. 
21 B. Mitrea, N. Anghelescu, în Materiale, 8, 1962, p. 612. 
22 O. Floca şi colab., op. cit., p. 50 sqq. cu toată bibliografia citată acolo. 
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toare fiind întîlnite şi în multe alte părţi ale lumii romane2J şi mai ales 
în mediul celto-roman24. Răspîndirea celor două tipuri de cuptoare în spa
ţiul locuit de populaţiile dacilor liberi, trebuie credem pusă în legătură 
directă cu cantitatea de ceramică şi mai ales cu tipul de vase ce urmează 
să fie arse în aceste cuptoare. 

Faptul că pe vatra grătarului a fost descoperită o parte a şarjei de 
vase rebutate la ardere, .formînd o masă compactă în care se pot observa 
cca. 12 vase torsionate (pl. nr. IV), este un indiciu deosebit de impor
tant indicînd tipul de vase ce au fost arse în a:::-est cuptor. Un alt fapt 
important îl constituie culoarea grătarului, cenuşiu-etlbăstrui, care indică 
culoarea ceramicii ce era arsă de regulă în cuptor. Pe lingă blocul com
pact al celor cca. 12 vase, pe vatra grătarului, precum şi în jurul cupto
rului au fost descoperite numeroase fragmente ceramice rebuturi de la 
cuptor. Toate aceste fragmente ceramice rebuturi aparţin tipului de vase 
-- castroane, străchini adînci - cu fundul inelar, buza dreaptă puţin eva
zată şi orn;:i.mentate cu motive ştampilate în pasta crudă (pl. nr. VI). 

Pasta din care este lucrată aceasta ceramică ştampilată, este o pastă 
foarte fină, bine lucrată uniform pe roata olarului, avînd culoarea cenu
şiu-albăstruie (după ardere). Ornamentele ştampilate sînt amplasate pe 
registrul superior sub buza vaselor, altcrnînd ornamente circulare, punc
tate, cu ornamente geometrice cruciforme sau palmete. Analogiile apro
piate acestui tip de ceramică descoperit în cuptorul de la Panic le intîl
nim la ceramica cenuşie ştampilată descoperită în castrul roman şi în 
municipiul roman Porolissurn2s, precum şi la ceramica descoperită în 
restul aşezărilor populaţiei dacice libere ce locuia în vestul României26. 

Descoperirea fragmentelor de rebuturi în campaniile de cercetări 
din anii anteriori precum şi a părţii de la şarja de vase rebutate aflate 
pe vatra grătarului, sînt argumente pe deplin convingătoare că acest tip 
de vase cenuşii ştampilate se producea în aşezările locuite de dacii li
beri din vestul României. 

Descoperirile din anii anteriori, ceramica specifică lucrată cu mîna, 
fragmentele de ceşti dacice, asigură apartenenţa acestei aşezări etniei 
dacilor liberi27 ce locuia această aşezare în sec. II-IV e.n. 

Avînd în vedere rezultatele cercetărilor din municipiul roman Po
rolissum, unde ceramica cenuşie ştampilată apare cu precădere în nive
lele sec. III e.n.2s în complexe datate cu inscripţii şi monede, datarea 

23 P. Jamot, Figlinum, fictile opus, in DA, II, 2, p. 1255 sq.; Thedenat, Fornax 
şi Furnus, in DA, II, 2 p. 1255 sq. şi p. 142 ssq. 

24 O. Floca şi colab. op. cit., p. 96 sqq., nota 152, cu toată bibliografia citată 
acolo. 

25 N. Gudea, Vase ceramice ştampilate de la Porolissum, în Acta MP., 4, 1980, 
p. 104-144. 

26 Al. V. Matei, în Acta MP., 4, 1980, p. 230-243; S. Dumitraşcu, Z. Nanasi, 
in StCom Satu Mare, 2, 1972, p. 227-236, pl. LXII; T. Bader, ln StCom Satu Mare, 
3, 1975, p. 40, pl. VI/2, 4-6, 8; pl. X/20, 4, 6, 8. 

21 Vezi nota nr. 2. 
2e N. Gudea, op. cit., p. lU. 
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cuptorului în sec. III e.n., a doua jumătate a secolului, este asigurată şi 
prin aceste elemente. Legat de originea acestui tip ·ae ceramică cenuşie 
ştampilată descoperită din abundenţă la Porolissum, o considerăm ca 
fiind rezultatul dezvoltării locale a vechilor forme ceramice de tradiţie 
dacică29• 

Apariţia acestui cuptor şi a rebuturilor de vase ştampilate într-o 
aşezare de daci liberi, ilustrează convingător faptul că această categorie 
ceramică specifică şi atelierelor oraşului roman Porolissum, este produ
să30 şi de daci liberi ce lo:::uiau zona de la vest de limes-ul roman de pe 
Meseş a provinciei Dacia. 

ALEXANDRU V. MATEI 

A POTTEHY KILN FOR GR.';Y STrlM?ED VESSELS FROM THE FREE 
DACL.N E:ITS OF PANIC 

(Su 111 111 nr y) 

During the archaelogical excavations of 1983 at the free dacian site of Panic 
(town Zălau; Sălaj district) three dwelings and a pottery kiln were discovered. 
The kiln contained a great amount of vessels. 

S<>me of them were hand made, but the majority were made on the potter's 
wheel. The latter were of gray fine paste, with stamped ornaments, like 
the pottery produced at Porolissum, the great civil and military center of Dacia 
Porolissensis. The free dacian site of Panic is beyond the roman frontier (border), 
some 15 km away from Porolissum. 

It is obvious that the pottery type of Panic shows the influence of roman 
civilis<!tion upon the free dacians beyond the roman border proper. 

29 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucarest, 1945. p. 144; M. 
Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 260. 

30 Prezenţa masivă a acestui tip de ceramică în oraşul roman Porolissum, prin 
toate datele cunoscute pînă în prezent ilustrează faptul că ea este produsă aici în 
atelierele ora5ului, înlocuind cu succes importurile de terra sigillata, mai ales in 
sec. III e.n„ vezi: D. Isac, N. Gudea, Terra sigillata de la Porolissum, în Acta MP., 
4, 1980, p. 196 şi N. Gudea, op. cit„ p. 111. Atestarea producerii aceluiaşi tip de 
ceramică şi in aşezările dacilor liberi (Zalău, Valea Miţii, Panic, cuptoare desco
perite recent) ilustrează, credem, originea locală a acestei categorii, infirmind încă 
odată faptul că ceramica cenuşie ştampilată nu este specifică culturii materiale 
a senJinţiilor germanice, cum s-a susţinut pînă în prezent vezi: D. Csallâny, Die 
Bercgkultur, in ActaArh., 10, Szeged, 1966, p. 87 sqq„ S. Agnes, în FoliaArh„ 20, 
1969, IO. 53-62. 
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2 

3 

Planşa nr. III. Cuptorul de la Panic. 
Fig. 1 · - Cuptorul decopertat parţial cu blocul ceramic rebutat pe vatra grătarului. 

Fig. 2 - Cuptorul, vedere din faţă. 
Fig. 3. -· Cuptorul, vedere laterală. 
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Pkwşa nr. IV. Blocul ceramic rebutat descoperit pe vatra grătarului. 
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Planşa nr. V. Panic. Ceramică cenuşie ştampilată - profile. 
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Planşa nr. VI. Fragmente ceramice cenuşii~ştampilate rebuturi. 

l7 - Acta Mvsei Porolissensis - voi. IX 
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Planşa m. VII. Fragmente ceramice cenUfll rebutmt. 
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