
PIETRE PREŢIOASE ŞI SEMIPREŢIOASE DE LA POROLISSUM 

Colecţia analizată sub raport mineralogic este formată din 92 piese 
pietre preţioase ~i semipreţioase datînd din antichitate, găsite la Moigrad 
ii Buciumi şi păstrate în colecţiile Muzeului de Istorie ~i Artă din capi­
tala Sălajului. De la Buciumi provin numai cinci piese cu urmă­
toare numere de inventar (vezi mai jos) CC 69/1967 = 2067; CC 94/1970 = 
2069; cc 17011968; cc 46/1974; cc 170/1976. 

Pietrele sînt fonna.te în marea lor majoritate din produse natura1e 
(95,6D/0) şi numai într-o mică măsură din sticlă (4,440/o) şi din ceramică 
vitrifcată (1,li>/0) ,şi fildeş. 

La rîndul lor, pietrele naturale fac parte în proporţie de 3,30/o din 
categoria berilu~ui nobil iar cea mai mare parte - 93,40/o sînt pietre 
semipreţioase. La acestea se adaugă o gemă de fildeş, o camee alpă pe un 
fond albastru din ceramică vitrificată .şi un grup de 4 pietre din sticlă 
de cobalt de nuanţe diferite de albastru, vînăt .şi negru. 

Dăm în continuare o prezentare succintă a acestor piese de po­
doabă. 

I. Pielre preţioase naturale. 

Beril, AlJ[(F, CI) (Si 0 4h]. 
Este prezent sub fonnă de plăci hexagonale şlefuite şi făţuite sub 

formă de lamele dreptunghiu~are cu muchiile şi colţurile trunchia.te, 
de culoare verzuie-zmaragd sau albăstruie-acuamarin. · 

Sînt prezente 3 exemplare - 3,30/0 - cu numerele de înregistrare·: 
P2014, P2065, 2069 (Buciumi). 

II. Pietre semipreţioase naturale. 

2. Cele mai muilte exemplare sînt formate din opal oriental sau 
npal de foc, în proporţie de 44,00/o. 

Se disting printr-un colorit roşu-aprins, uneori roşu gălbui. Ele 
sînt translucide sau semitransparente, frumos lustruite, concretizate in 
probele: 2611985, 33/974; 33/975; 46/974 (Buciumi) 236/975; f.nr.; 409/1966; 
409/967; 475, 741, 742 2016, 2018, 2025, .2026, 2027, .2029, 2032, 2033, 
~035, 2040, 2041, 2044, 2045, 2047, 2049, 2053, 205~ 2060, 2061, 2062, 
:?O!i3, 2066, 2067 (Buciumi), 2071, 2072, 2073, 2075. 
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Ana:lizîndu-le în amănunt cu cea mai mare satisfacţie, nu ştii cc 
să admiri mai mult: gingăşia artei miniaturale ::i incizHlor în piatră a 
subie(!telor mLt.ologice şi naturale prezentate sau tehnica desăvîrşită a 
gravării în opalul dur. 

3. - Carneol, piatră semipreţioasă de culoare roşie, mată, tăiată 
în forme plate sau ovoidale, ,este - sub raport mineralogic - o varietate 
frumos colorată de calcedonie, Si02• nH20. Tăiată :şi şlefuită ,în 1forme 
plate sau ovoidale de un elfect estetic deosebit, aşa după cum rezultă 
din cele 16 exemplare notate: 409/1966, P2010, 2012, 2015, 2024, 2037, 
2043, 2052, 2052, 2054, 2055, 2058,, 2059, 2068, 2070, 207 4. 

4. - Hidrofan sau opal alb. - Pietrele cu un aspect lăptos, lu­
cioase, sînt perfect şlefuite în exemplarele: 6/1979, 2013, 2021. Formează 
17,7•/0 din cxempJarele colecţiei. . 

5. - Lidit sau cuarţit negru. Apare într-un număr de 16 exem­
plare, piatra fiind formată dintr-un agregat fin-cristalin. microlitic de 
cuarţ şi de grafit intim amesteca;te şi numerotate după· cum urmează: 
7/971, 38/962, 752, 2019, 2020, 2023, 2028, 2042, 2048, 2050, 2051. 

6. Heliotrop, format dintr-un agregiait de calcedonie şi din actinolit 
în prisme aciculare vezi presărat din loc în loc cu pete roşii, mici de 
hematit. Este prezent într-un singur exemplar: P2011. 

7. - Chrisopraz, agreg.at format din cuarţ microliitic, transparent 
şi _dur în amestec cu actinolit fibros-acicular inclus în mod omogen în 
matricea de cuarţ. 170/1968 (Buoh1mi). 

8. - Onix, agregat de cuarţ micro'litic, dispus în zone cu colorit 
alb şi negru alternative, circulare, de 'lăţimi variabilf'. Exemplarele 2034, 
2039. 

. 9. - Jasp, calcedonie n:iicrocristaliină de culmire galbenă .cu nucinţf~ 
de brun sau brun-roşcat. Probele: 2022, 2056, 2064. 

10. - Cuarţ roz. Reprezentat printr-un singur exemplar şlduit în 
formă de lentilă. Proba nr. 2046. 

11. - Ametist. Cuarţ monocristalin de tempernturii joasă (575°C), 
colorat în violet, neomogen şi cu inr,\uziuni, tăiat şi ş1l(•fuit în. formă 
elipsoidală-plată. Proba nr. 409/1966. 

12. - Magnetit, în agregat granular de culoare neagră, şlefui1t in 
formă de placă, cu nr. 7 /1971. 

III. Produs natural organic 

13. - Fildeş, tăi,at în formă de trunchi de con cu secţiunea ovală, 
de culoare alb-gă'lbuie cu numeroase microfisuri pe suprafaţă. 170/1976 
(Buciumi). 

IV. - Produse sintetice (artificiale). 

14. - Ceramică vitrificată albastră servind ca supor.t pentru l1n 
profil uman scullptat în ceramică ail:bă, vitrificată. Nr. 2031. 

15. - Sticlă de cobalt de culoare albastră, vînătă şi neagră con­
cretizată în 4 produse numerotate 170/1968, 2017, 2030, fără nr. 
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Conform descrierii de mai sus, rezultă ·că marea majoritate a pie­
trelor folosite ca podoabe aparţin categoriei de semipreţioase. Acestea 
prezenitindu-se sub formă de opa[ oriental, urmate de carneol, hidrofan 
etc. deci de diferitele vadetăţi ,structurnlR şi texturale ale aceleiaşi sub­
stanţe Si02, cunoscute în minerailogie sub denumirile de opal, calcedonii. 
cuarţ. 

Aceste varietăţi de silice se caracterizează printr-o durital·e mare, ceen 
ce .le-a asigurat în timp rezistenţa cuvenită, după cum şi pl"intr-un co­
lorit plăcut şi armonios îmbi:nat. La toate aoestea se mai adaugă o 
largă gamă de varietăţi structural-tcxtmale. 

Modul de prezentare al colecţiei de semipreţioase este impecabil 
atît ca valoare aritistică a subiectelor conţinute şi a temelor alese şi 
incizate în piatră cît şi ca tehnică desăvîrşită a executării a.cestor ade­
vărntc operP miniatura~e. 

In ceea ce priveşte lOC'Ul de origine al acestor pietre semipreţioasc 
c:u excepţia opalului oriental care ·a fost adus probabil din Asia Mieă, din 
localitatea Simav de lîngă KUJtahia din Turda;, ,ceila1lţi oxizi naturali, 
inclusiv magnetitul, pot fi găsiţi şi în diferitele zone miniere din ţară 
ca de ex. în Munţii Semenic, Apuseni, Gutdi, Ţibleş, Călimani, HarghitR, 
Perşani etc. Am putea deci justifica jpoteza existenţei unor ate<liere de 
prc<lucrare a semipreţioaselor în Dacia şi a schimburilor de materii prime 
similare cu OdC'ntul apropiat. 
Credem deci că prin expunerea lor - <A semipreţioose~or şi •a preţioa­
selor din zestrea Muzeului de lsitorie si Artă din Zalău - la .vederea 
publicului înt.r-o vitrină luminoasă ar 'putea fonma un punct de atrac­
~k şi de satisfacţie estetică a vizHatorilor Muzeului. 

EUGEN STOICOVICI 

PRECIOUS AND SEMIPRECIOUS STONES FROM POROLISSUM 

(Summary) 

The author analysed 92 ancient precious and semiprecious stones (intaglios 
unei non carved stones) and other materials used for adorning rings. They are 
kept in the Museum for History and Art in zalău. 87 of them were discovered at 
Porolissum (Moigrad; Sălaj county) and 5 in the Roman fort at Buciumi. 

Out of this number thre€ copies are predous stones (beryls), 81 are semi1pre-
1'1011s stones (33 fire opals, 17 cornelians, 5 white opals, M lydits. 1 heliotrope, 1 
1·hrysopraze, 2 onyxes, 3 jaspcns0 1 pink quarz, I amcthyst, 1 magnetite), a 
Mrnnll ivory plate, a ceramic pearl and 4 pearls of cobalt glass. 
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