
RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNEI 
PAFTALE DE BRONZ 

GIL JEAN TURCULEŢ 

În vara anului 2001, în localitatea Balşa din judeţul Hunedoara, a fost 
descoperită această piesă din bronz de către arheologul Ferencz Iosif Vasile, în 
cadrul unor săpături arheologice în zonă. 

Piesa este de epocă romană şi reprezintă un accesoriu de îmbrăcăminte, 
respectiv o pafta din bronz. Paftaua este confecţionată din tablă de bronz prin 
tehnica martelării având elemente decorative în reliefînalt. Dimensiunile obiectului 
sunt de 17 cm lungime şi 4,5 cm lăţime. 

La sosirea în laboratorul de restaurare, piesa prezenta o suprafaţă acoperită 
cu un strat gros de oxid de cupru, cu exfolieri pe alocuri şi zone degradate, 
observându-se cratere de eroziune. Era ruptă în mai multe bucăţi, având şi unele 
zone care ulterior au trebuit completate, ele lipsind. 

După degresare şi dezinfecţie, am făcut o curăţare mecanică, folosind 
motorul tehnic suspendat cu pietre biax de diferite mărimi şi durităţi, după care am 
periat obiectul cu o perie de bronz. Totul s-a făcut cu multă atenţie datorită 

fragilităţii piesei. 
După operaţia mecanică, au urmat băi succesive de apă distilată, până s-a 

ajuns la un PH normal de 7,5. Uscarea obiectului am făcut-o în etuva vidată, la o 
temperatură de 75° C timp de 72 de ore. 

După testul camerei umede, într-o incintă cu umiditate peste valorile 
normale, timp de mai multe zile, piesa a fost din nou uscată în etuva vidată. 

Asamblarea fragmentelor rupte s-a făcut după conturul rupturilor şi după 

traseul desenului decorativ de pe pafta. 
Atât lipirea fragmentelor, cât şi reîntregirea parţilor lipsă, le-am realizat cu 

ajutorul răşinii tip Araldit A W 106 şi cu întăritor HV 953 V, în care am introdus 
pigment colorat pe bază de ulei (verde) pentru reintegrare cromatică. 

La final, pentru a proteja piesa şi a o menţine într-o bună stare de conservare, 
am peliculizat-o cu o soluţie de paraloid B 72 cu o concentraţie de 3 %. 

Gil-Jean Turculeţ 
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THE RESTORATION AND CONSERVATION OF A 
BRONZE BUCKLE 
(Summary) 

0n the summer of 2001 year, on the village Balşa, from Hunedoara district, 
the archeolog Ferencz Iosif Vasile, descovered an object made from bronze 

The specimen belong to roman period, having 17 cm lenght and 4,5 cm 
width. 

Te restoration ofthe founded piece began with its cleaning. 
The piece suported a mechanical cleaning, with the help of the technical 

hang engine. Everithing was performed uith much care, because of the fragility 
ofthe object. 

After the mechanical cleaning, the piece was sink into distilled water 
successively, untill it get a normal PH of7,5. The drying ofthe object was done at a 
temperature of 75° C for 75 ho urs. 

Either the sticking of the fragments or the completion of missing parts was 
done with Araldit A W 106 and fortifying HV 953 V. 

Finally to protect the piece, 1 covered it with a thin coating of Paraloid B72 
in proportion of 3%. 

Fig. 1 - Paftaua înainte de restaurare 
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Fig. 2 - (în curs de restaurare) 

Fig. 3 - (după restaurare) 
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