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Colec?ile Muzeului Etnografic al Transilvaniei cuprind o vastă şi diversificată 
categorie de materiale componente ale pieselor de patrimoniu. Organice sau 
anorganice deopotrivă suforă ac?unea complexă a factorilor de mediu - temperatura, 
umiditatea relativă, lumina, poluarea, agen?i biologici, factorul social. 

Deoarece întotdeauna va fi mai uşor să prevenim decât să combatem, 
prioritară în muzee este conservarea preventivă cu tot ceea ce implică aceasta: 

- monitorizarea corectă a parametrilor microclimatici, 
- crearea condi?ilor corespunzătoare de depozitare, 
- men?nerea controlului asupra poluării, 
- efectuarea corectă a activită?lor de ambalare, mânuire şi transport. 
Pentru aplicarea corectă a tratamentelor este foarte importantă cunoaşterea 

structurii fizico-chimice a materialelor din constitu?a pieselor de patrimoniu, a 
tehnicilor utilizate pentru realizarea obiectelor. 

În conservarea preventivă se va acorda o aten?e deosebită materialelor 
organice (bumbac, lână, piele, hârtie, mătase) ştiut fiind faptul că sunt mult mai 
susceptibile deteriorărilor şi degradărilor decât cele anorganice (metal, ceramică etc.). 
În fibrele proteice (cazul lânii, pielii şi mătăsii) unităţile de aminoacizi sunt legate 
prin legături peptidice -NH-CO- iar în celuloză, unită?le D-glucopiranozice sunt 
legate prin legături 1,4 glicozidice. Fiecare component al obiectului, introdus prin 
anumite tehnici în structura acestuia reac?oneaz~ diferit faţă de condi?ile de mediu. 

Textilele etnografice, în special piesele de port din această categorie - iile, că­
măşile, fotele, catrinţele, cepsele, cununile, pieptarele, buicile, cojoacele, pumnişorii 
şi altele, pe lângă materialul de bază (fibre proteice sau celulozice) sub forma de 
pânză de borangic, bumbac, in, cânepă, blana sau ţesătura din lână au la (modul 
general) decorul realizat cu fir metalic (bronz pe suport textil, bandă argintie de Sn), 
paiete din diferite aliaje, mărgele din sticlă, pietre semipre?oase, fire de mătase, 
lânică sau arnici, aplicaţii din piele etc„. Cromatica este foarte diversificată, adecvată 
fiecărui motiv decorativ - geometric, floral, zoomorf, antropomorf. Din punct de 
vedere al tehnicilor abordate de autorii pieselor textile acestea sunt fie ţeserea 

materialului suport în război orizontal sau vertical, în 2 iţe, cu alesătură ori în 4 iţe 
apoi aplicarea ornamentelor prin broderie policromă, coaserea paietelor, mărgelelor, 
ciucurilor, pompoanelor - la cămăşi, ii, catrinţe, covoare şi altele. Tehnologia 

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro



490 MIHAELA GROPEANU 

obţinerii pieselor de port din blană, cuprinde 3 etape: prelucrarea pieilor, confecţio­
narea piesei (executarea croi ului) şi realizarea decorului. Şi în acest caz ornamentaţia 
este la fel de bogată, realizată din materiale asemănătoare cu cele sus menţionate. 

În muzeul nostru, atât în secţia pavilionară cât şi în Parcul Etnografic 
Romulus Vuia numărul pieselor din expunere şi depozitare este mare, aceasta 
însemnând- aproximativ 7.200 ceramică, 3.000 piese la ocupaţii şi mobilier, 16.000 
textile, 8.000 piese de toate categoriile depozitate în Hoia. Bunurile provin în marea 
lor majoritate din Transilvania din judeţele Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, 

Hunedoara, dar şi din alte zone ale ţării. Dacă într-o secţie pavilionară activităţile de 
conservare ridică probleme, în secţia Hoia unde monumentele etnografice sunt 
exponate şi spaţii de depozitare situaţia se complică. Succesiunea anotimpurilor, 
prezenţa poluării (datorată gazelor provenite din combustia carburanţilor, emisiilor 
de noxe din activităţile industriale), trepidaţiile produse de lucrările de construcţie din 
Parcul Industrial din partea nordică a M.E.T sunt greu controlabile în secţia din aer 
liber astfel încât acestea constituie adevăraţi catalizatori ai fenomenelor de deteriorare 
şi degradare a monumentelor. Ne vom referi în continuare doar la colecţiile secţiei 
pavilionare, secţia în aer liber implicând mai mult tratamente de conservare activă. 

Noile tendinţe în conservare impun reducerea drastică a valorilor parametrilor 
microclimatici la l-3°C temperatura şi 30-40% umiditatea relativă de la valori de l-
180C pentru temperatură şi 50-65% Ur. Prin urmare spaţiile de depozitare ar trebui să 
fie imense camere frigorifice pentru conservarea colecţiilor. 

În 1999 secţia pavilionară „Reduta" dispunea de cinci depozite, care au fost 
distribuite şi organizate pe criteriul tipodimensionii pe o perioadă de 16 ani (1983-
1999), revenindu-se cu reorganizarea lor acum patru ani datorită reparaţiilor capitale 
care se execută în muzeu. Cele cinci depozite, din care patru au rămas aceleaşi până 
acum, cu excepţia celui de cămăşi, erau următoarele: depozitul de textile (102 m2

, 

orientare nordică spre DNl E80) şi depozitul de ceramică (aproximativ 40 m2
, 

orientare nordică) situate la parterul clădirii, depozitul de ocupaţii şi meşteşuguri 

(aproximativ 50 m2
, orientare sudică) situat la etaj, depozitul de ii şi cămăşi (60 m2

, 

orientare nordică) situat la mansardă şi depozitul de mobilier de la Baba-Novac (125 
m2

). Spaţiile de depozitare sunt salubre, neigrasioase, fără infiltraţii de apă iar sursele 
de iluminat sunt atât incandescente (depozitul de textile şi ceramică), cât şi 

fluorescente (mobilier, ocupaţii şi meşteşuguri), impunându-se înlocuirea tuburilor 
fluorescente cu surse incandescente sau dubla lor ecranare astfel încât temperatura de 
culoare să se apropie de 2800 - 3000 K. Pentru reducerea iluminatului natural s-au 
obturat ferestrele cu perdele albe din bumbac. 

În acest an, 2004, au fost demarate lucrările în vederea reorganizării 
depozitului pentru colecţia de cămăşi (salubrizarea spaţiului de aproximativ 40 m2

), 

monitorizarea parametrilor microclimatici, confecţionarea modulilor şi dispunerea 
pieselor în moduli conform criteriului tipodimensionării), vechiul spaţiu de la 
mansardă aparţinând expoziţiei de bază. 
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Începând cq anul 1983 s-a reorganizat depozitul de ceramică, apoi cel de 
ocupaţii şi meşteşuguri. Modulii de depozitare confecţionaţi în regie proprie, sunt 
verticali, foarte înalţi (peste 3,6 m), compartimentaţi în funcţie de specificul colecţiei, 
numărul pieselor. Unităţile modulare sunt sertarele, pentru căuce, linguri, cornuri 
pentru praf de puşcă, cremene, icoane, rafturile pentru celelalte piese de dimensiuni 
mai mari (sucale, vârtelniţe, forme de turtă dulce, ciubere, şei pentru cai etc.) şi 

rasteluri pentru buciume. Lipsa spaţiului ne obligă la o creştere a densităţii 

pieselor/unitatea modulară controalele periodice se efectuează mai dificil, 
desprăfuirile la fel iar creşterea numărului de piese prin achiziţii sau donaţii creează 
reale probleme în vederea depozitării. 

În 1997 s-a mutat întreaga colecţie de textile din vechiul depozit - insalubru, 
cu igrasie, Ur peste 70%, în actualul depozit care cuprinde piese de port popular 
românesc, săsesc, unguresc, bunuri decorative şi uzuale. 

Modulii de depozitare sunt confecţionaţi din lemn de brad, prevăzuţi cu orificii 
de aerisire peste care s-a aplicat tifon foarte fin preîntâmpinându-se astfel pătrunderea 
diferitelor specii de molii (chiar dacă au fost dispuse plase fine şi la ferestre). Pentru o 
parte a colecţiilor aceştia sunt prevăzuţi cu sertare (7 /modul) pe care piesele sunt 
rulate (feţe de masă, ştergare, căpătâie de pernă, catrinţe, fote, glugi, fragmente de 
covoare, etc ... ) câte 10-15 bucăţi/sertar sau chiar mai multe, de dimensiunile 0.80m x 
0.60m, iar în alţi moduli, din lipsa spaţiului (au fost prevăzuţi iniţial moduli cu sertare 
orizontale, corespunzătoare tipodimensiunilor obiectelor), piesele sunt dispuse în 
poziţie funcţională, pe umeraşe învelite în netex. Inconvenientul la acest ultim mod 
de depozitare (în special în privinţa cojoacelor şi sumanelor care sunt piese grele) 
este inegala distribuţie a masei obiectului pe unitatea de suprafaţă. Acest lucru a 
condus în timp, luând în calcul perioada păstrării şi utilizării de către proprietar, la 
slăbirea rezistenţei mecanice în zona umerilor şi mânecilor în cazul cămăşilor, 
pieptarelor, cojoacelor, sumanelor. S-a constatat fragilizarea materialelor suport a 
bunurilor ca urmare a realizării ornamentaţiei prin multitudinea de orificii practicate 
pentru realizarea broderiei, aplicarea paietelor, mărgelelor, nasturilor etc. Fenomenul 
de îmbătrânire, prezent la tot ceea ce înseamnă materie organică, contribuie odată cu 
trecerea timpului la accentuarea deteriorărilor menţionate. Firele de mătase, lânică 
sau aplicaţiile din piele care constituie ornamentaţia sunt degradate cromatic, 
deshidratate, pe anumite porţiuni există discontinuităţi ale decorului. 

Spre deosebire de piesele de port, colecţia de covoare a M.E.T este dispusă în 
moduli verticali, pe ru1ouri, de dimensiuni corespunzătoare scoarţelor, cergilor, 
covoarelor astfel depozitate. Sunt asigurate condiţii optime de protecţie, acces, 
manipulare iar bariera împotriva prafului era creată de netexul în care erau înfăşurate 
şi perdelele care acopereau modulii. În momentul de faţă piesele sunt protejate doar 
de pânza de bumbac. Datorită deteriorărilor şi degradărilor produse de-a lungul 
timpului prin cumularea acţiunii factorilor de mediu, fizici, chimici, biologici 
aproximativ 20% din colecţia de covoare necesită restaurare. Starea de conservare a 
colecţiei: degradări cromatice, scămoşarea şi fragilizarea firelor de băteală şi urzeală 
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(subţierea acestora), lipsa materialului suport pe suprafeţe mai mici sau mai mari 
(există piese cu 65-70% pierderi de material), marginile unora dintre piese sunt 
destrămate. Pentru prevenire;:i atacurilqr biologice, în special a celor de molii a căror 
eradicare în acest an, a fost deosebit de dificilă atât din punct de vedere financiar cât 
şi din cel al volumului de muncă , se impun următoarele: achiziţionarea aparatelor de 
condiţionare a aerului (luând în conşiderare volumul de 300 m3 al depozitului, 
grosimea de 80 cm a pereţilor, orientarea spre strada Memorandumului), astfel încât 
acestea să fie eficiente (51.800 B.T.U) pentru optimizarea valorilor parametrilor 
microclimatici, închiderea caloriferelor pe perioada iernii, crearea pe cât posibil a 
unui spaţiu tampon între secretariatul instituţiei şi depozit, efectuarea riguroasă a 
controalelor privind starea de conservare a bunurilor, desprăfuirea şi aerisirea lor cel 
puţin la un an sau doi odată cu dezinfecţia şi dezinsecţia modulilor şi spaţiului, 

monitorizarea corectă a parametrilor microclimatici (se are în vedere achiziţionarea 
sistemului de monitorizare cu senzori cu preluarea şi prelucrarea datelor pe 
calculator, atât pentru expoziţia de bază cât şi pentru depozite), renunţarea la 
acoperirea pardoselii din secretariat cu mochetă - o considerabilă sursă de praf şi 
bineînţeles de ouă de molii. Se are în permanenţă în vedere efectuarea şi întreţinerea 
curăţeniei atât a depozitelor cât şi a căilor de acces, cu toate că în sediul muzeului se 
execută lucrări de reparaţii capitale, generatoare de praf şi trepidaţii. 

Acesta este modul real de desfăşurare a activităţilor de conservare în M.E.T -
secţia pavilionară, insistându-se pe conservarea preventivă care implică toţi factorii 
de decizie şi cei de execuţie deopotrivă, astfel încât fondul documentar etnografic să 
fie perpetuat cât mai puţin posibil deteriorat. 
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LA CONSERV ATION PREVENTIVE DES COLLECTIONS ETHNOGRA­
PIDQUES DU MUSEE ETHNOGRAPHIQUE DE TRANSYLV ANIE 
(Resume) 

L'ouvrage presente Ies directions prioritaires dans la conservation preventive 
des biens patrimoniaux et quelques aspects importants concemant Ies collections du 
natre musee. Il s'agit des facteurs de milieu dans Ies depots (l'humidite et la 
temperature ), Ies types de deposer des collections, Ies mesures preventives pour 
l'elimination des agents biologiques. La conservation preventive reduit Ies risques et 
ralentit la deterioration des collections entieres. 
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