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Lucrarea de faţă continuă şirul unor cercetări macro şi microscopice 
efectuate pe material litic (în majoritate silexuri), descoperite în săpăturile 
arheologice în situri neolitice din Banat, având ca scop determinarea 
provenienţei materialului respectiv. Pentru aceasta s-a analizat o parte din 
materialul descoperit, vizând însă toate tipurile de silex întâlnite. Cercetări 
similare au fost efectuate şi pe material litic descoperit în săpăturile Hodoni şi 
Sânandrei, urmând analizarea materialului din cercetările de la Chişoda, 
Satchinez, Dudeştii Vechi, Peciu Nou, Silagiu etc., toate din jud. Timiş. 

Analizele de laborator şi m.icrofotografiile au fost realizate la Catedra 
de Mineralogie din cadrul Facultăţii de Geografie şi Geologie a Universităţii 
"Babeş-8olyai" din Cluj-Napoca. 

Numărul pieselor analizate: 
- 25 piese de la Foeni (notate F1-F25); 
- 5 piese de la Parţa (notate P1-P5). 

Metode de analiză: 
"8" ~ studiu la microscopul binocular: 15 piese 
"P" - studiu în secţiune subţire la microscopul polarizant cu realizarea 

microfotografiilor după caz cu nicoli paraleli (Nil) sau nicoli în 
cruce (NX): 15 piese 

F1. "8", pi.I 
- Foeni, punct Gaz; 
- obsidian de culoare neagră, opac, cu spărtură concoidală, 

prezentând urme de utilizare; 
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F2. "B", pi.I 
- Foeni, punct Gaz; 
- silicolit tip opal,de culoare galbenă de miere, spărtură concoidală, 

prezentând urme de utilizare; 

F3. "B" I pi.I 
- Foeni, punct Gaz; 
- silicolit tip opal, de culoare gri-cenuşie, lamă triunghiulară 

prezentând urme de utilizare; 

F4. "B", pi.I 
- Foeni, punct Gaz; 
- obsidian de culoare negră, lamă triunghiulară prezentând urme 

de utilizare; 

F5. "B", pi.I 
- Foeni, punct Gaz; 
- cuarţit alb-lăptos.cu formă şi spărtură neregulată; 

F6. "P", pi.I fig.1 
- Foeni, punct Gaz; 
- cuarţit alb-lăptos cu structură xenomorfa şi textură compactă, cu 

cristale de cuarţ cu extincţie ondulatorie şi rare fisuri umplute cu 
cuarţ de neoformaţiune; 

- fisurile cuarţului sunt în zig-zag, la fel şi îmbinările între cristale. 

F7. "P", pi.I, fig.2,3 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal cu structură microcristalină xenomorfă cu cuarţ, 

calcedonie şi carbonat (calcit); 
- textură compactă; 

FB. "B", pi.I 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal de culoare brun-roşcată, spărtură concoidală, 
prezintă pe margini teşituri rezultate în urma unei intense utilizări; 

F9. "P", pi.I, fig.4,5 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal de culoare negru-albăstruie cu structură 

criptocristalină, textură compactă, predomină silicea dar apare şi 
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opal şi cuiburi sporadice de silice cu cristalizare largă (calcedonie); 
- răzuitor semicircular (râcâitor); 

F10. "P", pi.I, fig.6,7 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit brecios, de culoare brun-gălbuie, structură criptocristalină 
până la microcristalină, textură brecioasă; 

- pe fisuri se observă impregnaţii de oxizi de fier cu xenolite (otolite) 
de cuarţ angular; 

- lamă trapezoidală; 

F11. "B", pi.I 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal de culoare galbenă de miere, lamă triunghiulară cu 

margini foarte teşite datorită unei intense utilizări; 

F12. "P", pi.I, fig.8 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit brecios, culoare cenuşiu-roşcată, structură criptocristalină 
până la microcristalină cu opal şi calcedonie în cuiburi; 

- textură brecioasă, fisuri umplute cu calcedonie; 
- spărtură concoidală; 
- răzuitor; 

F13. "B" I pi.I 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal de culoare brun-cenuşie rezultată datorită venulaţiilor 

de oxizi de fier şi mangan; 
- lamă trapezoidală cu urme de utilizare; 

F14. "B", pi.li 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal de culoare brun-roşcată; 
- lamă triunghiulară -trapezoidală cu foarte fine urme de utilizare; 

F15. "P", pi.li, fig.9 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal de culoare cenuşiu- negricioasă, structură 

criptocristalină până la microcristalină, textură nodulară, nodulii 
prezintă textură radiar-concentrică şi sunt constituiţi din hidroxizi 
de fier şi carbonat (probabil siderit): 
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- sub formă de xenolite sunt prezente fragmente angulare de 
carbonaţi; 

- răzuitor ogiva! pe lamă; 

F16. "P", pi.li, fig.10 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit brecios de culoare brun-roşcată, structură criptocristalină, 
textură brecioasă cu resturi de cuarţ primar corodat şi cuiburi şi 
vinişoare de silice criptocristalină (calcedonie); 

- prezintă zone neregulate cu impregnaţii limonitice sau fisuri umplute 
cu limonit care imprimă textura brecioasă; 

- răzuitor oblic pe lamă; 

F17. "P", pi.li, fig.11,12 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit brecios de culoare galben-brună, structură microcristalină, 
textură compactă cu fisuri umplute cu cuarţ cu extincţie ondulatorie; 

- răzuitor drept lateral pe lamă; 

F18. "B", pi.li 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal de culoare galben de miere cu spărtură concoidală: 
- răzuitor drept lateral pe lamă; 

F19. "P", pi.li, fig.13 
- Foeni, punct Cimitir, 
- criptocristalină până la microcristalină dezvoltată în jurul unei 

intercalaţii (strat) de gresie cuarţitică; 
- răzuitor semicircular; 

F20. "P", pi.li, fig.13, 15 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit brecios de culoare galbenă de miere, structură 

microcristalină, textură brecioasă cu cuiburi de calcedonie şi cuarţ 
cu extincţie ondulatorie pe fisuri; 

- lamă trapezoidală; 

F21. "B", pi.li 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal de culoare brun-cenuşie rezultată datorită venulaţiilor 

de oxizi de fier şi mangan; 
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F22. "B", pi.li 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal, de culoare brun-roşcată, prelucrat sub formă de 
lamă triunghiulară; 

F23. "B", pi.li 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal, de culoare brun-roşcată, prelucrat sub formă de 
lamă trapezoidală; 

F24. "B", pi.li, (a, b) 
- Foeni, punct Cimitir; 
- silicolit tip opal, de culoare brun-roşcată, prelucrat sub formă de 
lamă triunghiulară; 

F25. "P", pi.li, fig.16 
- Foeni, punct Cimitir; 
- cuarţ alb-lăptos, structură holocristalină xenomorfă, cristalele de 
cuarţ prezintă extincţie ondulatorie cu limite între cristale în zig­
zag; 

- răzuitor carenat dublu; 

P1. "B", pi.III 
- Parţa; 
- silicolit cu material epiclastic de culoare gri-verzuie; 

P2. "P", pi.III, fig.17,18 
- Parţa; 

- silicolit de culoare gri cu structură clastică microcristalină până la 
macrocristalină cu granule de cuarţ angular, cu extincţie normală 
şi cuarţ xenomorf cu extincţie ondulatorie; 

- masa fundamentală este o matrice microcristalină cu fragmente 
de cuart în amestec cu silice de neoformatiune sub formă de cuiburi . . 
de opal şi calcedonie; 

- clastele de cuarţ prezintă marginal zone de reacţie (recristalizare 
sau substituţie); 

P3. "P", pi.III, fig.19,20 
- Parţa; 

- silicolit de culoare gri-verzuie cu structură microcristalină până la 
micritică imprimată de asociaţia silice-carbonat cu minerale opace 
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Fig. 1 - NX-4X Fig. 2 - NX-4X 

Fig. 3 - NX-10X Fig . 4- NX-10X 

Fig. 5 - NX-4X Fig. 6 - NX-4X 
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Fig. 13 - NX-4X 

Fig. -î5 - NX-10X 

Fig. 17 - NX-4X . 
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Fig . 14 - NX-4X 

Fig. 16 - NX-10X 

Fig. 18-: NX-4X 

https://biblioteca-digitala.ro



Fig. 7 - NX-4X Fig . 8 - NX-4X 

Fig . 9 - NX-4X Fig. 10 - NX-4X 

Fig. 11 - NX-4X Fig. 12 - NX-10X 
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Fig. 19 - NX-10X Fig . 20 - NX-10X 

Fig. 21- NX-4X Fig. 22 - NX-4X 

Fig. 23 - NX-4X Fig. 6 - NX-4X 
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diseminate punctiform şi relativ uniform în masa rocii; 
- mineralele opace sunt izometrice şi au reflexe galben- brunii 

(probabil pirit); 

P4. "P", pi.III, fig.21,22 
- Parţa; 

- silicolit tip opal de culoare gri-deschis, roşcată pe alocuri, cu 
structură heteromicroclastică cu aspect porfiroid, imprim'at de 
prezenţa clastelor de cuarţ sau a neoformaţiunilor de calcedonie; 

- textură brecioasă, pe fisuri prezintă silice criptocristalină şi hidroxizi 
de fier; 

PS. "P", pi.III, fig.23,24 
- Parţa; 

- jasp cu resturi de radiolari de culoare roşcată cu structură 
heteroclastică, textură brecioasă cu fragmente angulare de silicolit 
criptocristalin, legat printr-un liant feruginos şi silicios care poate 
evolua de la criptocristalin (calcedonie), la macrocristalin (cuarţ 
de neoformaţiune). 

Concluzii. După analizarea materialului din siturile arheologice Hodoni, 
Sânandrei, Foeni şi Parţa, se remarcă similitudini între tipurile de silexuri 
descoperite, cercetate până în prezent, urmând ca după încheierea etapei de 
cercetare a tuturor materialelor provenite din siturile neolitice din Banat să se 
întocmească o hartă de răspândire a acestui material. 

Data concerning the mineralogy of some flint pieces discovered in the 
Neolithic settlements during the archaeological excavations from 

Parţa and Foeni, Timiş county 

Summary 

The present paper continues seme macrescopical and microscopical 
analysis researches on stone material frem archaeelegical excavations in 
neelithic sites from Banat. There were analyzed 25 pieces frem Feeni, that 
were neted as F1-F25 and 5 pieces from Parţa neted as P1-P5, using the 
pelarizing microscope and the binocular microscope. 
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Each piece proved to have specific features, which are similar to features 
of the previously analysed material from Hodoni and Sanandrei (limis-County). 
We intend to continue our research on lithic material from neolithic sites from 
Banat, in order to be able to draw an occurrence-map of this category of 
silices. 
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