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RESTAURAREA  ȘI  CONSERVAREA  UNEI  PIESE  CERAMICE  

VAS  DE  PROVIZII  SEC.  IV  P. CHR. 

 

MARY-CLAUDIA MOȚEI* 

 

Vasul ce constituie subiectul articolului de față are o istorie interesantă. 

Descoperit în stare fragmentară și restaurat neglijent este postat pe internet 

pentru a fi vândut cu suma de 1.600 lei. Organele abilitate identifică        

deținătorii piesei de patrimoniu, o confiscă și o predă Muzeului Județean de 

Istorie Brașov1, în prezent făcând parte din colecția de arheologie având numărul 

de inventar II 8816 AR.  

Acest tip de vas - specific culturii Sântana de Mureș-Černjachov - este 

cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de Krausengefäss și este 

răspândit pe tot teritoriul locuit de purtătorii culturii (România și Ucraina). 

Vasele erau folosite pentru depozitare (mai ales a cerealelor și, relativ rar, a apei) 

fiind îngropate în pământ, ca argument fiind baza care nu oferea stabilitate, dar 

și decorarea vasului doar în partea superioară2. O dovadă în acest sens sunt 

„ciupiturile” de pe corpul vasului datorate condițiilor din sol.  

De-a lungul timpului, în urma descoperirilor întâmplătoare și/sau 

cercetărilor sistematice au fost descoperite numeroase fragmente provenind din 

astfel de vase, reprezentative fiind cele de la Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita3 și de la Albiș, județul Covasna4. 

Vasul de provizii (inv. II 8816 AR) (Planșa 1/a) este realizat la roata 

olarului, dintr-o pastă fină, cu nisip, omogenă, având nuanțe brune. Forma este 

caracteristică epocii, cu diametrul maxim în partea superioară, baza plată și buza 

                                                 
* Muzeul Județean de Istorie Brașov.  
1 Prin actul de proveniență nr. 788 / 28.05.2015. 
2 Glodariu, Ion, Vase de provizii de inspirație elenistică, în Arheologia Moldovei, XVIII, 1995,     

p. 45. 
3http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4171&d=Odorheiu-Secuiesc-Harghita-Lok-tarla-

Kadicsfalvi-ret-2008, raport 169, fig. 5/2 
4  Puskás, József, Noi descoperiri arheologice aparținând culturii Sântana de Mureș-Černjachov 

în valea Râului Negru, județul Covasna, în  ANGUSTIA 19, 2015, Studii și cercetări de arheologie, 

p. 175–204, planșa 7/1. 
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aproape orizontală, îndoită spre interior și exterior. Deși prezintă acele 

„ciupituri” de care aminteam mai sus, se poate observa cu ușurință faptul că vasul 

are suprafața lustruită. Decorul incizat, prezent în partea superioară a vasului este 

dispus astfel: pe buză și imediat sub buză regăsim un registru, respectiv două 

registre de linii vălurite, urmează apoi un brâu în relief, iar sub brâu un alt 

registru de linii vălurite și unul de linii drepte (Planșa 1 /b, c ). 

Descoperit în stare fragmentară, vasul a comportat o intervenție de 

„restaurare” care a constat în: identificarea fragmentelor și marcarea acestora cu 

marker (Planșa 2/a);  fragmentele curățate superficial (Planșa 2/b și 3/f, g), iar la 

dezasamblare se pot observa depozitele de sol în zonele de îmbinare (Planșa 5/c, 

d). Asamblarea s-a dovedit defectuoasă, realizată cu trei tipuri de adeziv folosit 

în exces și care se regăsea și pe suprafața fragmentelor (Planșa 2/c, d); adezivul 

prezenta urme de îmbătrânire, se exfolia, lipiturile având o culoare albicioasă, 

respectiv gălbuie (Planșa 3/a, b, c). Completarea lacunelor a fost realizată 

aleatoriu, cu ipsos de modelaj neglijent aplicat și puțin finisat și pe alocuri 

fisurată (Planșa 4/a, b, c, d, e, f). Deficiențele de lipire, date și de faptul că unele 

dintre fragmente au suferit ușoare deformări, au fost mascate în cadrul 

completării prin aplicarea de ipsos peste unele fragmente. La toate acestea se 

adaugă faptul că erau zone unde materialul original lipsea (mai ales în zona 

superioară), iar unele fragmente prezentau fisuri  și exfolieri cu pierderi de 

material (Planșa 3/d, e).  

În consecință, dată fiind starea de conservare precară, s-a decis re-

restaurarea vasului care a durat aproximativ nouă luni. Restaurarea vasului a 

debutat cu desprăfuirea piesei cu ajutorul unor pensule cu fir moale și aspirator. 

Următorul pas a fost cel în care s-a realizat dezasamblarea piesei, folosind 

comprese și injectări cu apă distilată caldă  și în urma căruia au rezultat 250 de 

fragmente (Planșa 5/a, b). A urmat îndepărtarea adezivului vechi, operațiune care 

s-a desfășurat folosind instrumentar de detartraj adecvat și microscopul. 

Adezivul s-a îndepărtat relativ ușor pentru că își pierduse elasticitatea, însă pe 

unele zone a fost necesară curățarea cu solvent (acetonă). Odată încheiată 

curățarea mecanică s-a procedat la suprasaturarea fragmentelor cu apă distilată, 

operație premergătoare tratamentului chimic cu soluție 20% acid citric, tratament 

alternat cu pensulări ușoare. După neutralizare, testul clorurilor (cu sol. 1% 

azotat de argint) nu a evidențiat prezența acestora și astfel, fragmentele au fost 

uscate în acetonă și liber, iar după uscare, conservate cu soluție 1% Paraloid B72 

în acetonă (Planșa 6/a). 

 În continuare, s-au efectuat identificarea și asamblarea fragmentelor 

folosind ca adeziv poliacetatul de vinil (Planșa 6/b). Datorită dimensiunilor 

vasului, asamblarea s-a efectuat în paralel cu completarea formei și chituirea 

zonelor de îmbinare folosind ipsos mojarat cu pigmenți minerali (Planșa 6/c, d). 

După asamblare și completare, pe zonele de completare s-a reconstituit decorul 
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canelat cu instrumentar adecvat (Planșa 6/e, f). Conservarea finală și uscarea 

piesei au încheiat procesul de restaurare (Planșa 7/a, b ).   

 

Concluzii 

După restaurare a rezultat o piesă având următoarele dimensiuni: H = 

92,5 cm; Dg = 50 cm; D max = 67,5 cm; Df = 20,5 cm; l buza = 5,5 cm  după 

cum se poate observa și în desen (Planșa 7/c)5.  

Existența acestei piese unice - până în prezent – în colecția de arheologie 

a muzeului nostru precum și intervențiile de restaurare au determinat 

valorificarea ei prin participarea la Salonul Național de Restaurare – Craiova 

20186 unde, la categoria Restaurare ceramică a obținut Premiul de Excelență.  

Indiferent de forma de valorificare a piesei se recomandă prezervarea 

acesteia în condiții de microclimat corespunzător (T = 20ºC, UR = 50%). 

 

 

 

 

 

RESTORATION  AND  PRESERVATION   

OF  A  CERAMIC  PIECE  POT  SEC. IV P. CHR. 

Abstract 

 

The article presents the conservation and restoration of a pot from the 

archeology collection of the Brasov County History Museum. Previously 

restored improperly, conservation status imposed a new restoration.  

In the restoration process was normal small problems occurring because 

of the pot dimensions. After restoration the pot was participated to exhibition in 

2018 in the National Restoration Show in Craiova, where it earned Excellence 

Award. 

 

                                                 
5 Toate ilustrațiile au fost executate de către autoare, iar desenul piesei de către doamna Mihaela 

Cioc. 
6 CJ Dolj, Muzeul Olteniei, Salonul Național de Restaurare, Catalog, Craiova, 2018, p.25. 
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Planșa 1 (a-c). Vas de provizii (inv. II 8816 AR) înainte de restaurare. Imagine 

de ansamblu a vasului – a ; decorul incizat al vasului dispus pe buză – b și imediat 

sub buză – c. 

a 

c 

b 
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Planșa 2 (a-d). Vas de provizii (inv. II 8816 AR) înainte de restaurare. Marcarea 

fragmentelor cu marker – a; depuneri de sol – b;  folosirea în exces a adezivului 

și îmbinări defectuoase – c, d. 

a 

b 

c 
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Planșa 3 (a-g). Vas de provizii (inv. II 8816 AR) înainte de restaurare 

(microfotografii). Adezivul folosit – a, b, c; fisuri și exfolieri –d, e; depuneri de 

sol și murdărie – f, g.   
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Planșa 4 (a-f). Vas de provizii (inv. II 8816 AR) înainte de restaurare. Completare 

aleatorie – a, b; neglijentă și nefinisată – d, e, f.  
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Planșa 5 (a-d). Vas de provizii (inv. II 8816 AR) în timpul restaurării 

(dezasamblării). Comprese și injectări cu apă distilată – a, b; depuneri de sol și 

murdărie– c, d. 
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Planșa 6 (a-f). Vas de provizii (inv. II 8816 AR) în timpul restaurării. 

Fragmentele după curățare și conservare – a; asamblare și completare – b, c, d; 

refacere decor – e, f. 
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a b 
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Planșa 7 (a-c). Vas de provizii (inv. II 8816 AR) după restaurare – a, b; Desenul 

piesei – c. 

a b 

c 
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