
ATELIERUL METALURGIC DIN SECOLUL AL XII-LEA 
DE LA GORNEA 

DUMITRU ŢEICU 

Localitatea Gornea se află situată în microdepresiunea Liubcova din 
Valea Dunării, la 40 km est de Moldova Veche. Ceea ce caracterizează 
întreaga zonă a Dunării de jos apusene, de la Baziaş şi până la Gura 
Văii, este alternanţa permanentă a zonelor de strâmtură cu a unor 
bazinete. Astfel, microdepresiunea Liubcova, care se întinde pe o lungime 
de 20 km la est de strâmtura de la Pescari, este înconjurată de culmile 
unor dealuri domoale, văile principale care o străbat formând bazinete 
de eroziune şi acumularet. 

Condiţiile naturale deosebit de prielnice au creat premise pentru 
dezvoltarea aşezărilor umane a căror existenţă a putut fi urmărită prin 
cercetări arheologice din preistorie şi până în epoca medievală2 • Vatra 
satului medieval de la Gornea a fost amplasată de o parte şi de alta 
a pârâului Cameniţa, spre confluenţa acestuia cu fluviul, în zona numită 
Tărmuri şi Zomoniţă3 (fig. 1). Atelierul metalurgic din cadrul aşezării 
medievale de la Gornea Zomoniţă, cercetat cu aproape două decenii în 
urmă, a fost semnalat în treacăt în cadrul unui raport de săpătură4 • 
Acesta a fost motivul care ne-a determinat să reluăm problema atelie­
rului metalurgic în contextul rolului jucat de activitatea metalurgică în 
cadrul economiei medievale ce a caracterizat zona montană a Banatului. 

Atelierul a fost amplasat într-o construcţie monocelulară, săpată 
în pământ până la adâncimea de 0,90 m de la nivelul actual de călcare, 
cu dimensiunile de 3,25/2,30 m (fig. 2). Cuptorul a fost amenajat în 
colţul sud estic al încăperii. Observaţiile făcute în timpul cercetării 
arată că pereţii acestuia s-au păstrat pe alocuri până la înălţimea de 
0,60 m. Vatra cuptorului, în poziţie înclinată faţă de podeaua atelieru­
lui, de formă rotundă neregulată măsura pe axe 0,75/0,80 m. ln peretele 
dinspre atelier, cuptorul a avut practicată o deschidere ale cărei dimen­
siuni nu se pot preciza cu exactitate şi al cărei rol se poate stabili pe 
baza analogiilor cu instalaţiile metalurgice din epocă. In interiorul ate­
lierului nu s-au găsit în timpul cercetării tuburi suflante, ceea ce denotă 
că aerajul în cadrul procesului de reducere s-a făcut direct cu ajutorul 
unor foale. 

Inventarul atelierului cuprindea pe lângă ceramica uzuală ceramică 
smălţuită şi o cantitate de zgură de fier (fig. 3). Ceramica uzuală este 
reprezentată de oale simple fără toartă, căldări din lut care prin forme, 
factură şi ornamente suntem de părere că poate fi atribuită veacului 
al XII-iea. Descoperirile ceramice, în lipsa altor elemente concludente, 
servesc ca reper cronologic important pentru stabilirea perioadei de 
funcţionare a atelierului. Din acest motiv vom zăbovi sumar în prezen­
tarea caracteristicilor ceramicii găsite în atelier. Vasele au fost lucrnte 
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Fig. 1. Gornea. Plan de situaţie cu amplasarea vetrei satului medieval. 
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Fig. 2. Gornea - Zomoniţă. Planul atelierului metalurgic din veacul al XII-lea. 
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5 Atelierul metalurgic din secolul al XII-Zea de la Gornea 219 

dintr-o pastă nisipoasă, arsă până la culoarea cărămizie ori brună. Oala 
este forma cea mai frecventă întâlnită, simplă, fără mănuşă cu corpul 
uşor bombat. Alături de oale s-au descoperit fragmente provenind de la 
căldări din lut (fig. 4). Ornamentele de pe vase sunt simple, reprezen­
tate îndeosebi prin linii paralele, linii în val sau impresiuni. Ceramica 
descoperită în atelierul de la Gornea îşi găseşte analogii în aşezări din 
veacul al XII-lea din Banat şi din zonele vecine de la sudul Dunării5 . 
Ceramica smălţuită de tradiţie bizantino-balcanică este reprezentată de 
fragmente de funduri provenind probabil de la ulcioare, precum şi de 
o cană cu o toartă. Lutul din care au fost lucrate vasele a fost amestecat 
cu mult nisip şi pietricele, ceea ce conferă vasului un aspect mai puţin 
îngrijit. Smalţul care acoperă vasele doar la exterior este de nuanţ~ 
verde. In stadiul actual al cercetării ceramica smălţuită de la Gornea 
Zomoniţă reprezintă cea mai timpurie descoperire din Banat6• 

Analizarea descoperirilor de la Gornea Zomoniţă impune o reluare 
'l problemei activităţii metalurgice în cadrul economiei medievale speci­
fice zonei montane din Banatul de sud. Această analiză istorică asupra 
unui segment important al economiei medievale, presupune studiul 
asupra cuptoarelor de redus minereu, asupra zăcămintelor metalifere 
exploatate, a ocurenţei acestora şi nu în ultimul rând o investigare cu 
mijloace moderne a nivelului tehnologic atins de meşterii medievali 
care au lucrat în această zonă. 

Cuptorul din veacul al XII-lea de la Gornea reprezintă, deocamdată, 
singura amenajare metalurgică cunoscută în cadrul aşezărilor medievale 
din Banat. Sigur, urme ale activităţii metalurgice în vatra satelor me­
dievale, constând în zguri, lupe de fier etc. sunt cu mult mai numeroase. 
Studiul cuptoarelor de redus minereul în contextul dat se poate face 
doar în cadru mai larg al descoperirilor contemporane din spaţiul 
carpato-dunărean7 şi al regiunilor limitrofe dinspre Europa centrală şi 
sud estică8 • Cu toate progresele remarcabile înregistrate de arheologia 
medievală românească se cunosc încă puţine cuptoare de redus minereul 
ce au funcţionat în spaţiul carpato-dunărean la începutul evului mediu. 
Astfel, pentru Transilvania şi Banat, cu excepţia descoperirii de la 
Gornea sunt cunoscute instalaţiile metalurgice de la Dăbâca9 şi Ghelari1°. 
Cuptorul de la Dăbâca a deservit o aşezare datată în secolele IX-X, în 
timp ce pentru cuptorul de la Ghelari atribuit aceleiaşi perioade cerce­
tări recente sugerează o încadrare tipologică specifică mai degrabă seco­
lelor XV-XVIu. 

Cercetarea arheologică din spaţiul est carpatic a adus mărturii pri­
vind activitatea unor cuptoare de redus minereuri de fier în aşezările 
din secolele VIII-IX la Fedeşti Vaslui şi Dodeşti12, în aşezarea de la 
Bârlad - Prodana13 din sec. XI-XII şi la Hlincea - Iaşi14 • 

La începuturile evului mediu cuptoare de redus minereuri au func­
ţionat şi în aşezările din zona subcarpatică la Sirna şi Ziminicea15. Fără 
îndoială însă, că numărul atelierelor metalurgice a fost cu mult mali 
mare, aşa cum lasă să se întrevadă descoperirile din aşezările medie­
vale16. 

Atelierele metalurgice care au funcţionat în sec. XI-XII în nord­
vestul Ungariei au utilizat cuptoare de redus minereul foarte asemănă­
toare tipologic cu cel de la Gornea17. In această zonă, la Imola şi Trisz, 
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Fig. 4. Ceramica uzuală din inventarui atelierului de la Gornea 
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dar şi în alte locuri au fost cercetate ateliere care aveau cuptornl într-o 
.margine a lor. Cuptoarele de formă tronconică, săpate în malul gropil 
atelierului, aveau o înălţime de până la 0,90 m, diametrul vetrei de 
'0,30 m. Curentul de aer necesar în procesul de reducere se introducea 
'cu ajutorul unor foale şi al tubului suflant . în deschiderea practicată m 
perete18 (fig. 5). 

Cuptorul de la Gornea -:- Zomoniţă se înscrie într-o serie de cup~ 
Joare simple, arhaice şi care au avu~ o lungă vieţuire în timp· din epoca 
Latene şi până la începuturile evului mediu19• Ele au cunoscut Îi1 acelaşi 

interval cronologic o difuziune pe vaste arii din spaţiul european. 
_O problemă fundamentală care a preocupat cercetarea istorico-arheolo;­
gică a constituit-o natura minereurilor .utilizate şi · ocurenţa acestora20 • 

.Zona montană din sudul Banatului, reprezintă din acest punct de vedere 
un ţinut bogat în minereuri de fier, care .au favorizat de altfel încă din 
antichitate o înfloritoare activitate metalurgică. Mineralizaţiile din 
Munţii Banatului, legate îndeosebi de rocile magmatice sunt cunoscute 
sub denumirea de banatite21 • Culoarul Văii Dunării care ne preocupă 

·' 

Fig. 5. Imola. Planul unor cuptoare de redus m:nereul din sec. XI-XII 
(după Gy. Novaky). -, 
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din punctul nostru de vedere, a atelierului de la Gornea, este depozita­
rul unor importante resurse de magnetit, hematit şi limonit. Astfel, 
cercetarea geologică a evidenţiat prezenţa unor zăcăminte de magnetit 
la Moldova Nouă şi Liubcova22, hematitul, sub forma unor corpuri lentili­
forme asociat cu siderit a fost evidenţiat la Ogradena, Dubova şi Svi­
niţa23, iar limonitul la Berzasca, Liubcova şi Moldova Nouă24 . Aşa cum 
reiese chiar din această succintă prezentare, chiar în imediata vecină­
tate a aşezării de la Gornea se află importante zăcăminte metalifere. 
Cercetarea modernă, aşa cum s-a arătat şi pentru alte epoci istorice, 
nu a consacrat studii anume privind exploatarea minereurilor de fier 
într-o zonă anume şi pentru o perioadă istorică determinată25• Sursele 
locale au reprezentat pentru meşterii medievali un mod eficient şi foarte 
la îndemână pentru a rezolva problema materiilor prime necesare în 
procesul de obţinere a fierului. S-au pus în valoare resursele locale 
existente sub forma unor lentile de oxid de fier de natură secundară 
ori sedimentară-aluvionară26. Aceste resurse locale au fost cunoscute şi 
utilizate în atelierele metalurgice care au deservit aşezările rurale din 
secolele XII-XIV din zona de sud a Banatului27. Cu certitudine, în 
aceeaşi perioadă au fost exploatate şi resursele metalifere de la Dognecea 
şi Ocna de Fier, cunoscute şi utilizate încă din antichitate. Izvoarele 
scrise din veacul al XIV-lea amintesc în zona montană a Banatului 
centrele miniere de la Secăşeni şi Dognecea28• În momentul consemnării 
lor documentare spaţiul Banatului de sud a intrat deja în sistemul juri­
dic al relaţiilor feudale din cadrul regatului maghiar. 

Atelierul metalurgic din veacul al XII-lea de la Gornea - Zomo­
niţă a deservit nevoile locuitorilor acestei aşezări, dar în acelaşi timp 
el ar fi putut împlini nevoile aşezărilor din cuprinsul Depresiunii 
Liubcova. 

NOTE 

1 V. Sencu, I. Băcănaru, Judeţul Caraş-Severin, Bucureşti, 1976; p. 72; Geo­
grafia Văii Dunării româneşti, Bucureşti, 1969, p. 278-279. 

2 G. Lazarovici, Gornea. Preistorie, Reşiţa, 1977; N. Gudea, Gornea. Aşezări 
din epoca romană şi romană târzie, Reşiţa, 1977; I. Uzum, G. Lazarovici, I. Drago­
mir, Banatica, 2, 19î3, p. 402-416; I. Uzum, Crisia, 1974, p. 39-42. 

3 I. Uzum, D. Ţeicu, Acta MN, 15, 1978, p. 295-301. 
4 I. Uzum, Banatica, 7, 1983, p. 255. Autorul raportului de săpătură menţionat 

mai sus a prezentat rezultatele cercetării arheologice în mod superficial, cu grave 
confuzii asupra datării şi interpretării descoperirilor. 

5 Ceramica descoperită în inventarul turnului-locuinţă de la Ilidia-Obliţa este 
datată pc bază de monede şi un pinten cu spin. Cercetările aparţinând lui G. Laza­
rovic.i, S. Matei şi D. Ţeicu sunt încă inedite. Descoperiri aparţinând veacului al 
XII-iea, în zona de sud a Banatului sunt cunoscute la Berzovia - Pătruieni, 
Caransebeş, Mehadia - Ulici, iar în zona de câmpie la Parţa şi Foieni. Pentru 
zona de Ia sudul Dunării D. Minie, Balcanoslavica, 3, 1974, p. 59-73; Z. Zeravica. 
Balcanoslavica, 3, 1974, p. 121-131. 

6 D. Ţeicu, SCJV A, 34, 3, 1983, p. 283. 
7 S. Olteanu, Socie!atea românească la cumpănă de milenii. Secolele VIII-XI, 

Bucureşti, 1983, p. 90-91. 
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8 J. W. Gilles, Sthal und Eisen, 56, 1936, p. 255-256; H. Hingst, Sthal und 
Eisen, 77, 3, 1957, p. 162-163; W. Hensel, Die Slawen im Fruhenmittelalter, Berlin, 
1965, p. 130-133; G. Nowaky, Acta Arch Hung, 21, 1969, p. 305-331. 

9 S. Pascu şi colab., Acta MN, 5, 1968, p. 160. 
10 N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din istoria mineritului in România, Bucureşti. 

1970, p. 102. 
11 Ibidem, p. 102; S. Olteanu op. cit., p. 90; M. D. Lazăr, Sargeţia, 18-19, 

1984-1985; p. 196-198, a cercetat în aceeaşi zonă un cuptor de redus minereul de 
fier de tip Stiickoffen specific secolului al XVI-lea. 

12 D. G. Teodor, Teritoriul est carpatic în veacurile V-XI, Iaşi, 1978, p. 78, 
nota 53. 

13 Istoria României, 2, Bucureşti. 1962, p. 61. 
14 M. Petrescu Dâmboviţa şi colab., SCIV, 6, 3-4, 1955, p. 694-695, fig. 5. 
15 S. Olteanu, op. cit., p. 91. 
16 Ibidem, p. 87 şi harta de la pag. 79. 
17 G. Novaky, op. cit., p. 305, fig. 8-9, 11-12, 14. 
18 Ibidem, p. 305-311, fig. 12 şi 29. . 
19 B. Neumann. Die iiltesten Verfaharen der Erzeugung tehnisches Eisens, 

Berlin, 1954, p. 12, 18-24; H. Hingst, op. cit., p. 163; J. W. Gilles, op. cit., p. 255; 
I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 31, 
35; E. laroslavschi, R. Petrowschy, Tibiscus, 3, 1974, p. 148-154; K. Bieleni, 
Arch Pol, 10. 1968, p. 160. 

20 S. Olteanu, Dacia NS, 22, 1978, p. 300; N. Maghiar, S. Olteanu, op. cit., 
p. 108-109. 

21 S. Nicolae Vlad, în Studii şi cercetări de geologie, geografie şi biologie, 
Reşiţa, 1978, p. 9-15. 

22 D. Rădulescu, R. Dumitrescu, Mineralogia topografică a României, Bucu· 
reşti, 1966, p. 197. 

23 Ibidem, p. 163-164. 
24 Ibidem, p. 186-189. 
25 A. Stoica, SCIV A, 44, 4, 1993, p. 329. 
26 J. W. Gilles, op. cit., p. 257; S. Olteanu, SCIVA, 30, 3, 1979, p. 405. 
27 E. Stoicovici, Banatica, 7, 1983, p. 240; Ibidem, 6, 1981, p. 175. 
28 Pesty Fr., Krass6 Vcirmegye tortenete, 3, Budapesta. 1984, p. 33; Ortvay T., 

Oklevelek Temesvcirmegye es Temesvcir t.'ciros torttne'tehez, Bratislava, 1895, 
p. 250-251. 

DIE METALLHUTTE AUS DEM 12. JH. VON GORNEA 

(Zusamî!tenfmisung; 

Die Ortschaft Gornea befindet sich in der kleinen Senke von Liubcova aus 
dem Donautal, cca 40 km ostlich von Moldova Veche. Das mittelalterliche Dorf 
von Gornea wurde auf beiden Ufern des Baches Cameniţa identifiziert undzwar 
in der Zone Tărmuri und Zomonita wo der Bach den Strom trifft. Die Metall­
werkstatt von · Gornea-Zomoniţa w"urde vor zwei Jahrzehnten archăologisch er­
forscht und in einem kurzen Ausgrabungsbericht erwăhnt was uns veranla13t hat 
das Thema neu zu erfa!3en. 

Die Werkstatt war in einem einrăumigen Gebăude eingerichtet. Dieses war 
3,25/2,30 m grol3. Der Metallofen befand sicht im si.id-ostlichen Teii des Gebăudes. 
Der Herd des Ofens, leicht geneigt im Bezue: zum Ful3boden, war 0,75/0,80 m groB. 
Die Wănde des Ofens sind nur auf einer Hohe von 0,60 m erhalten geblieben. Im 
Inneren der Werkstatt hat man ke-ine Geblăserohre gefunden was uns veranla.13t 
anzunehmen dal3 die Li.iftune: direkt mittels einem Blasebalg gemacht wurde. 

Im Atelier befanden sich gewohnliche Keramik, glasierte Keramik und Eisen­
schlacke. Die Keramik ist sehr ni.itzlich fi.ir die chronologische Bestimmung der 
Werkstatt. Die Metallhi.itte von Gornea-Zomoniţa aus dem 12. Jh. ist vorlăufig 
die einzige metallurgische Anlage die in den fri.ihen mittelalterlichen Siedlungen 
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224 Dumitru Ţeicu 10 

des Banats bekannt und erforscht ist. Die Werkstatt aus Gornea-Zomoniţa findet 
typologische Analogien in den Werkstătten aus dem 11. und 12. Jh. aus dem 
Nord-Westen Ungarns. Sie reiht sich in eine Serie von einfachen archaischen Ofen 
die in der Zeit lang existierten und auf groBen europăischen Flăchen verbreitet 
waren. 

Die Liubcova Senke ist reich an Magnetit, Hematit und Limonit. Die lokalen 
Erzlagerstătten bildeten, wie auch in a:nderen Banater Gegenden, eine effiziente 
und handhabliche Losung fiir die mittelalterlichen Handwerker beim Anschaffen 
der Erze die sie zur Eisenproduktion brauchten. 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abb. 1. Gornea. GrundriB des mittelalterlichen Ortes. 
Abb. 2. Gornea-Zomoniţa. Plan der metallurgischen Werkstatt aus dem 12. Jh. 

Abb. 3. Schlacken vom metallurgischen Atelier aus Gornea. 
Abb. 4. Gewi:ilmliche Keramik aus Gornea. 

Abb. 5. Imola. Plan einiger Hiitten aus dem 12. Jh. (Nach Gy. Novaky). 
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crt. 
Nr. 

1. 

--
2. 

3. 

4. 

--
5. 

-
6. 

Buletin de analizl chimici - Gornea-Zomoniţă 

Rezultatul analizei D/o 

Si02 I Fe203 I Al20a I Ti02 I CaO I MgO I MnO I P20o 

51,52 31,27 9,90 0,33 3,06 0,63 0,88 1,03 

37,98 45,60 7,45 0,45 4,17 0,89 0,51 2,70 

55,09 21,32 13,30 0,33 5,95 0,99 0,49 1,60 

59,38 15,93 14,90 0,34 5,14 0,77 0,63 1,71 

38,11 43,02 8,70 0,45 4,25 0,72 1,17 3,20 

38,82 45,91 6,05 0,51 4,02 1,16 0,78 1,53 

----- --

Sn Cu I Pb I Ni I Zn 

- 0,01 - -=-I 0,01 

I 

- 0,01 - -=-1 0,01 

I 

- 0,01 - - 0,01 
--

- 0,01 - - 0,01 

-- ----
- 0,01 - - 0,01 

--
- 0,01 - - 0,01 
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