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Restaurator ceramică porţelan - sticlă 

Aspectul unui obiect spart în zeci şi zeci de fragmente, este o imagine tristă şi 
dezolantă. Acel obiect s-a născut din talentul unor înaintaşi ce-şi amprentau sufletul şi 
mintea în ceva ce trebuia să fie util sau să încânte privirea. 

Tristeţea din faţa dezastrului se metamorfozează într-o dorinţă fermă de a găsi 
formula magică: a transforma „prezentul" în „trecut"-

Aşa a apătut restaurarea, iar noi ne facem datoria. 
Din punct de vedere estetic, în arta decorativă se impune restaurarea iluzionistă. 

Important este ca şi materialele folosite să fie rezistente în timp la toţi factorii de mediu. 
Cu toate acestea, obiectul restaurat nu va dobândi niciodată proprietăţile fizice cele 
avute iniţial, el rămânând un bolnav ce trebuie tratat şi întreţinut cu mare atenţie. 

O să prezint cazul unui „Platou de faianţă secol XVI", marcat T - „Faenza", 
aparţinând colecţiei Dan Nasta, donat împreună cu alte zeci de obiecte Muzeului 
Mogoşoaia. 

Platoul era spart în 43 fragmente, iar acestea în majoritate prezentau exfolieri ale 
glazurii groase, de-a lungul casurilor. 

La o asamblare provizorie, am observat lipsa mai multor fragmente - 18 la nu­
măr. Glazura sărită pe suprafeţe mari, făcea ca decorul pictat să fie grav afectat. Nici 
glazura aparent intactă nu prezenta o aderenţă bună la suport. În cazul acesta se impunea 
o consolidare a glazurii pe arii întinse. Consolidarea glazurii a constat în injectarea sub 
glazură a adezivului „Araldite 2020" cu polimerizare în 24 de ore, adeziv foarte fluid 
şi transparent, folosit mai ales la asamblarea prin infiltraţie a sticlei şi porţelanului dur. 
Asamblarea propriu-zisă s-a realizat cu adeziv „Araldite Standard" (24 h), mai vâscos 
decât „Araldite 2020". Cel din urmă nu poate fi folosit la asamblarea fragmentelor din 
faianţă, terra-cottă, gresie, deoarece aceste materiale cu porozitate ridicată absorb ade­
zivul. 

A urmat chituirea zonelor exfoliate ale glazurii. Fie pe porţiuni largi, fie foarte 
mici, de-a lungul rosturilor, aceste cratere, foarte multe la număr, au fost chituite cu 
răşină epoxidică rapidă „Araldite Rapid" (10 minute). Fiind vorba de o muncă într­
adevăr minuţioasă, chituirea faţă-verso, la acest platou a durat mult timp, circa o lună. 
Tot cu răşină epoxidică rapidă „Araldite Rapid" au fost completate toate fragmentele şi 
aşchierile superficiale lipsă. 

Răşina epoxodică rapidă ce a servit la chituri a fost combinată cu pigment alb de 
zinc, pentru a da luminozitate retuşului de culoare. 

Finisarea mecanică a tuturor chiturilor şi completărilor s-a realizat cu glass-papier 
foarte fin. 

Etapa retuşului de culoare, retuş făcut cu vemi acrilic şi culori de ulei degresate, 
a necesitat adecvarea nuanţelor folosite în concordanţă cu cele ale originalului. Astfel 
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s-a realizat, atât pe faţa platoului, cât şi pe spatele acestuia, un retuş iluzionist, menit 
să aducă în faţa privitorului, frumuseţea iniţială a obiectului. 

Finalul restaurării, a constat în aplicarea pe toată suprafaţa platoului, a „Balsamu­
lui de Canada'', aplicat prin pensulare, balsam ce conferă obiectului aspectul glazurii 
groase, sticloase şi transparente. 

Balsamurile sunt lichide siropoase, dense, se secretă spontan din crestătura făcută 
în scoarţa coniferelor. În aer se îngroaşă lent şi în urma volatilizării uleiurilor eterice, 
oxidării şi polimerizării, se transformă în răşini solide. 

„Balsamul de Canada" se obţine din brad canadian (Abies balsamea). Este de 
culoare galben pal, cu totul transparent, cu un miros plăcut. 

În pictură se folosea relativ puţin, deoarece prin uscare pierdea elasticitatea. Este 
rezistent la factorii de mediu. Are indicele de refracţie (n = 1,5194) tot atât de mare ca 
şi sticla optică şi de aceea se foloseşte în sticla optică, ca un clei pentru lentile. 

Am experimentat acest balsam pe porţelan, faianţă, majolică, materiale ceramice 
glazurate şi am constatat aspectul sticlos al stratului aplicat, transparenţa acestuia şi 
stabilitatea în timp. Inconvenientul acestui balsam este timpul îndelungat de uscare /cca 
l O zile). De aceea obiectul trebuie ferit de impurităţi. Aplicat în strat gros tinde să se 
scurgă, de aceea pensulaţiile trebuie făcute şi pe verticală şi pe orizontală, astfel încât 
balsamul să fie foarte bine întins pe toată suprafaţa dorită. 

M-am decis să experimentez acest balsam atunci când am citit despre acesta că 
are indice de refracţie asemănător sticlei, deci foarte transparent. Fiind o răşină naturală, 
nu intră în reacţie cu vemiurile sintetice, deci poate fi aplicat peste acestea. Este rever­
sibil, având ca solvent acetonă. De obicei haina finală de vemi dă ceramicii o bună 
protecţie mecanică şi o apără de contactul direct cu atmosfera. 

Este o metodă a finalizării retuşului adecvată numai obiectelor de artă decorativă, 
pentru a le schimba înfăţişarea, pentru a da adâncime retuşului, luminozitate culorii şi 
unitate compoziţiei. 

Astfel, un obiect de mare valoare istorică şi estetică, poate fi repus în circuitul 
expoziţional, iar accidentul suferit prin spargere, rămânând secretul restauratorului şi al 
dumneavoastră. 

RESUME 

L'article ci-presen/ „L'utilite du balsam dans la tehnique du vernissage quant a la ceramique 
decorative", concerne un produit jadis utilise pour le vernissage dans la peinture en couleurs d'huile, 
applique dans le vernissage de la ceramique decorative restauree. Ainsi. un plateau en fai"ence du XV/e 
siecle. appartenant a la collection Dan Nasta, a sou.ffert un accident qui l'a reduit en 43 fragments. Apres 
la restauration avec de la resine epoxi Araldite (24 h) et Araldite Rapide, apres le retouche de couleur aux 
vernis acrilique et pigmenls c 'est le /our du vernissaje final au „Balsam de Canada". Ce produit joue le 
role d'une glasure vitreuse et tout fois d'un material protecteur, etan/ relativement stable. 
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RESTAURARE, CONSERVARE 

J. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă , înainte de restaurare. 
Ansamblu - stare fragmentară - 43 fragmente. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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2. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării . 
Ansamblu - faţă. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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3. Platou de faianfă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă - în timpul restaurării (asamblare provizorie). 
Ansamblu - spate. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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4. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării. 

Detaliu - faţă. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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RESTAURARE, CONSERVARE 

5. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării. 

Detaliu - spate. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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6. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării. 
Detaliu - faţă. 

Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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RESTAURARE, CONSERVARE 

7. Platou de faianţă - sec. XVI - Faenza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării. 
Ansamblu - faţă. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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8. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, după restaurare. 
Ansamblu - faţă. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



RESTAURARE, CONSERVARE 

9. Platou de faianţă - sec. XVI - Faenza. 
Fotografiat în lumină directă, după restaurare. 
Ansamblu - spate. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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