
COMPOSIŢIA CHIMICĂ 

Şi câte-ua obseruatiuni relatiue 1a sarea gemă din cele 
patru mine ale României 

Pentru a putea să ne dăm seama de caracterele fisico­
chimice ale să1·ei noastre şi pentru a putea lămm·i câte-va 
punte speciale relative la această cestiune, cred necesar 
a arăta datele analitice, obţinute de noi şi de alte per­
soane, şi în urmă a trage conclusiunile ce natural voi· 
decurge din studiul făcui. 

1) Caractei·ele Fisice 

Ele sunt resumate în tabelele ce urmează şi astfel puse 
în mod sinoptic pot fi observate cu mai multă uşurinţă. 

Am păstrat clasificaţiunea în 3 calităţi după cum 'mi-a 
fost trimeasă ; clasificaţiune însă ce nu poate fi admisă 
de cât din puntul de vedere ştientific ; în mod practic în 
minele noastre sa1·ea se împărţesce în albă şi vânătă. 

Cea albă corespunde calităţilor prime, cea vânătă este un 
amestec de calitatea a doua şi a treia. Calitatea treia este 
pusă în consumaţiune în toate minele afară de Ocnele 
Mari, căci porţiunea trimeasă, în mină este considerată 
ca gangă. Calitatea I de la Slănic dupe caracterul miro­
sitor sau nu, se împarte în ~ varietăţi. 

In ce privesce clasiflcaţiunea după necesităţile come1·­
ciale, sarea se împarte la mine în mălă.iaţă şi tare, după 
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cum blocurile sunt uşor friabile sau mai resistente. Slă­

nicul dă în genere sare mălăiaţă ; această sare serveşte 
în genere consumatiunei interioare. Pentru exportu, cu 
deosebire în Bulg·ctria, unde formalii sau drobii (blocuri 
de 50-60 kgr.) sunt duşi la distanţe mari pe spetele cailor 
se dă calitatea zisă tare. Din acest punt de vedere ea să se 
împartă în clasa pentru export, şi ordinarei~ pentru ţară. 

Sarea mălăiaţă este în genere alcătuită, dm calitatea I 
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Locnlitntl'a 
Snlinl'l 

Sli111ic 

Calitatea 
~ăril 

Snrl' cc se 

lrapăc1ă 

Sare măcinată.I 
fină cal. I 

Sare măcinată 
fină cal. I 

Caracterele sării in blocuri naturale Caractr.rele sării in pu'.vere fină 
- -

Blocur1 alcătuite din mase cristaline perfect corn-[ 
pncte, translucide şi chiar trnnspnrrnte, pătnmsc c1c 
strnturl suhţirl de nrgilă cu un clivagiu caracteristic~, 
putenc111-sc obţine (ochiurl c1e sare) lamele dreptun-1 Pulbere amorfă de col6re cenuşie pă­
ghiulare de o grosime de I -:l cm. şi late de mal mânt6să, od6re francă de petrol de loc 
mulţl cm., nlternfmc1 cu strr..turl gri'ise de argilă pân displăcută. 
la fJ '/ 1 cm cu odo re displăcută destul de pronunţat 
şi în care se atlă moc1ul e de sulfat de Calciu anhi-1 

dru, elipsoidale cu diametrele de la 2--4 cm. 

Pulbere fină c1·istalină incoloră, inodoră 

11-------------------

Idem, odore slabă de petl'Ol în momen­
tul măcină;:i1, inodoră după cât-va timp. 

~ 
C,)• 
00 
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Dofta11a 

Calit. I 
mirositoare 
(mălăiaţă 

puturoasă\ 

Sare ce se 

lrapătlă 

Blocurl cristaline, incolore sau cu vine cenuşill 
puţin accentuate, uşor friabilă, spărgântlu-se mai 
uşo1· ca calit. I nemfrositore şi obţinendu·se lamele 
destul de late, cu o grosime de I cm., mirosă a pe-I 
trol, cu deosebire în momentul pulberisăril, odorea 
e forte pronunţată. 

Schisturl argilo-salifcre în care sarea e în cantitate. 
mal mică şi în care se pot ohserva culmrl incolore ce' 
au până la 1/, cm. pe lature. Sulfatul <le calciu an~ 
hy<lru este în cantitate mal mică <le cftt la Ocnele­
Marl şi la Slft11il'. 111 argilă se observă ore-care părţ 
colorate aprt'1pe i11 uegrn, <le o o<lore fetidă destul de 
pronunţată. 

ltlem. 

Ca caractere fisice ale sărei, pe lângă cele conţinute în acest tabel şi relative numai la cele 12 
probe trimise, voi mai adăoga încă următoarele date, ce am crezut necesar să eompleclez pentru, ca 
studiul acesta să fie cât se poale de complect. ~ 

O• 
c.o 
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li Localitatea 
Salinel 

l­
i 

E >:j 
_g ::.. 
·- >i:oe -rn 
8 

Aspectul sarei in bucăţi mari 

'.! ---1 Cristalină, incoloră, translucidă, destul de com-
11 Cal. I \pactă, prin spargere se pot obţine cubl cu laturea 
:i \de '/. cm. 
11 ___ 1 -C-1-·is_t_a-li-n-ă, formată din părţl incolore şi altele! 

Tîrgul-Ocna' Cal. II l\\de c?lore cenuşie î~cl~isă, ca_re 'domină cu totul în 
. 

1
cant1tate; compacta, modora. i 

_!--11 

I 
- ,Cal. 111:

1 
Aprope aceleaşl caractere ca la Cal. II-a. 

i li . 

1

------, -I; Cristalină, incoloră, translucidă, mal mult ca 

1 
C 1 1 l,T.-Ocna, destăcendu-se cu uşurinţă în cristale mă-

i 
a · I runte, ce a(1 ma.ximum un volum de '/. cm. c. Din 

1 
I causa friabilităţil se numeşte "Sare mălăiaţă". I --1'---- -------------- ------

1 !: Cristalină, translucidă, în mare parte incoloră 1 

I 
Slănic Cal. II· sa(t forte puţin gălbue, părţi mal miel de colore, 

'cenuşie închisă, mal pu\in compactă ca Cal. I. 
--- ---- ---------------------------

: Cristalină, cenuşie închisă, alternîtnd cu părţl 
incolore, compactă, present<ind straturl forte sub-

Doftana 

I 
[Ocnele-Mari 

Cal. III ţirl dr. argilă cu odore particulară însă indisplă-1 
i cută. Prin spargere putem avea cuburl de o puri-1 
tate perfoctă, cu laturea de 2 cm. 

Cristalină. :;Jab colorată. în cenuşiu, tl'anslucidă
1 

Cal. I ceva mal compactă ca cea de la Slănic şi desagre-i 

--- g~~:~~-t~~i1~
1

i, :~:~:i:i~:;.~ părţl egale, unele in-1

1 

Cal. I I colore altele din stratml uşor galbene saii cenuşil 
. 111a1_1~1~ţi~ co~~~actă_ c~-c~a de _la T.-Ocna. J 

Cristalină, colore cenuşie închisă, alternând cu! 
Cal. III porţiunl mal miel de colore mal deschisă, corn-i 

pactă şi inodorft. : 
~~~~~~--~~~~~~~~-1 

(_'. 1 1 ,· Cristalină slab colorată în cenuşill gălhul, corn-I 
a. 1 • 'I' pactă ca ş1 .-Ucna. i 

:! --- ----- --------------1 
: Cristalină, de col1ire găllme cenuşie, compactă,! 

Cal. II 1 presentîmd pc alocurea fol forte subţirl (şisturi); 
, argilo-salif., avend atuncl o slabă odore displăcută! 

--,I- Cr~t;lină~~e~~1şie închis°ă~Iternfmd----;;u pă1~ţl: 
, miel incolore, a vimd în mijlocul blocul ul un strat 

Cal. lll 1de argilă gros de :_ţ cm. cu odore caracteristică, înl 
~bre se pot ohoena nodele de 1

/ 0 cm. diam., alcă- 1 
Utite din sulfat de Calciu anhydm; compactă. l 
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Aspectul şi caracterele orgaool3ptice ale 
sării fin pnlverlsate 

li Cantitatea ce s'a I 

ll
pulverisat şi din care' 

s'a luat pentru 
1 a11atisă 

l Pulbere cristalină de col6re albă curată, inodorJI 1 Kg. 735 gr. 

! b . l" ~ I b . • 11
1

-------

.1 Pul ere cr1sta ma, s a cenuşie, 111 momentu 1 K 6, 7 .pulverisăril se desvoltă od6re de petrol. g. gr. 

I 
Pulbere cristalină puţin mal cenuşie ca Cal. II, 

,od6re slabă, prin pulverisare se desvoltă od6re de 2 Kg. Qa5 gr. 
!retroi forte pronunţată. 

Pulbere c1istalină, albă curată, inodură. 1 Kg. 530 gr. 

Pulbere cristalină, forte slab, cenuşie, od6re 

1 particulară, nu displăcută, prin pulverisare se 1 Kg. 528 
(esvoltă od6re de petrol. 

I Pulbere cristalină mal puţin colorată ca T.-ocna 
iCal. III cu od6re mal puţin întinsă, prin pul veri- 1 Kg. 763 
lsare se desvoltă mil'os forte de petrol. I 

I ~-~-1 

Pulbere cristalină de col6re albă curată, inodoră 1 l{g. 597 gr. 

Pulbere cristalină, mai cenuşie ca T.-Ocna Cal. 
II, o 1ore identică cu cea de la Slănic Cal. II; prin 1 Kg. 479 
ipulverisare dă od6re de petrol. 

I Pnlhere cristalină, ceva mal puţin închisă ca 

1

caI. li od6re mal pronunţată, prin pulverisare dă 1 l{g. 647 
odore forte de petrol. 
l~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Pulbere cristalină de colore albă curată, inodoră l l{g. 6:l8 

I Pulbere cristalină cenuşie, odore mal pronnn-1 
lţată, puţin displăcută, prin pulverisare se desvoltă:I 1 Kg. 794 

l

od6re de petrol displăcută. ____ _ 

Pulbere cristalină, de colo1·e cenuşie păment6să1 ;odore cu mult mal displăcută ca la Cal. II, prin
1 1 Kg. IBB 

puh erise.re desvoltă od6re fetidă, puţin pronun-1 
iţa tă t 

18 
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2) Caracterele Chimice 

DOHl'tJ!I apai 

Prima lucrare a consistat în a determina cantitatea de 
apă, fie de interpo~iţiune, fie de cristalisaţiune şi cu mai 
multă probabilitate aparţinând ambelor categorii, ce se 
află în sarea noa~tră, căci se ştie că s'a putut chiar 
prepara compusul Na CI. ~ ff20 1). 

Pentru aceasta ne am conformat cu totul procedeului 
operatoriu indicat de către R. Fresenius în lucrarea sa 2). 

Trebue însă notat, că în ce privesce sarea noastră, 

când e supusă procedeului operatoriu pentru a pierde 
apa, în acelaşi timp se pierd şi mici cantităţi de Hidrocar­
bure gazoase sau foarte volatile. ce pot remânea conţi­
nute chiar în particolele foarte fin pulverisate. 

Iată datele relative la ultimele ponderări : 

Sare calitatea I. 
Ponde1·ea sărei . 
Ponderea apP.i . 

cea-ce ne dă O/o de sare=0,0319 apă. 

Sare calitatea li. 
Ponderea sărei . 
Ponderea apei 

cea-ce ne dă % de sare=0,07935 apă. 

Sare calitatea III. 
Ponderea sărei . 

. 3,4417 
. 0,0011 

. 5,7535 
. 0,00±6 

. 4, 7103 
Ponde1·ea apei . . 0,0052 

cea-ce ne dă % de sare=O, 1103 apă. 
Resuit!'\ deci că sarea din Salina T.-Ocna considerată 

din puntul de vedere al conţinutului seu in apă, faţă cu 

1
) Fremy, Enciclopedie Chimique, torn III, 2„ cahier pag. 40. 

1
) R. Fresenius1 Analyse chirnique T. II, Paris 1879. 
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eele 3 calităţi admise ca varietăţi comerciale, să presintă 
in modul următor : 

apă% 

·Cal. I 
0,0319 

Cal. II 
0,0800 

Cal. III 
0,1103 

Sare calitatea- I. 
Ponderea sărei . 
Ponderea apei 

eea-ce ne dă % . de sare, 0,0731'3 apă. 

Sare calitatea 1I. 
Ponderea sărei . . 
Ponderea apei 

-cea-ce ne dă % apă::;=0,0827. 

Sare calitatea III. 
Ponderea sărei . 
Ponderea apei . 

eea-ce ne dă % apă=0,1377. 

. 5,5527 
. 0,0041 

. 5,1947 

. 0,0053 

. 4,2120 
. 0,0058 

Pe lângă aceste trei probe trimise de Minister, am luat 
încă de la Slănic o probă de sare (gangă), ce se leapădă, 
precum şi dou~ probe din sarea măcinată la această mină, 
<le către Stat prin instalaţiunea a unei mori cu vapori. 

Dosarea apei ne a condus la resultatul următor : 
1. Sare ce se leapădă : 

Ponderea sărei 

Ponderea ::.pei . 
-cea-ce ne dă O/o apă=::l,5694. 

2. Sare măcinată. Calitatea I: 
Ponderea sărei . 
Ponderea apei . 

eea-ce ne dă apă %=0,0597 
Calitatea li. 

. 10,5479 

. 0.3765 

. 4,6831 
. 0,002~ 

Ponderea sărei . . . 10,6566 
Ponderea apei . 0,0161 

eea-ce ne dă % apă=O: 1510. · 
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Se poate uşor vedea, ceea-ce se va demonstra şi prin 
datele analitice ce vor urma, că marea cantitate de apă 
se explică şi în cazul de faţă după cum vom vedea la 
cal. III de la Ocnele Mari. 

Resuită că sarea din salina Slănic considerată din 
puntul de vedere al conţinutului seu în apă, faţă cu cele 
3 calităţi admise ca varietăţi comerciale se prP,sintă în 
modul următor : 

Sare te se leapădă Sare mă.cinată 

Cal. I Cal. II Cal. III Cal. I Cal. II 

apă % 0,0738, 0,0827, 0,1377. 3,5694, 0,0597, o, 1510. 

Calitatea J. 

Ponderea sărei . . 4,4375 
Ponderea apei . . • 0,0010 

cea-ce ne dă apă O/o=l),0241. 

Calitatea II. 

Ponderea sărei . . 5,2300 
Ponderea apei . . . 0,0037 

cea-ce ne dă apă %=0,0707. 

Calitatea III. 

Ponderea sărei 
Ponderea apei . 

cea-ce ne dă apă %=0,0636. 

. 5,8151 

. 0,(J037 

Rezultă că sarea de la Doftana, considerată din puntul 
de vedere al conţinutului s~u în apă, faţă cu cele 3 calităţi 
admise ca varietăţi comerciale, se presintă în modul ur­
melor: 

Cal. I 

apă % U,0241 
Cal. II 

0,0707 
Cal. III 

0,0636. 
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aaJl110Jo OonoJo lla1I 
Calitatea I. 

Ponderea sărei . 
Ponderea apei . 

cea-ce ne dă apa %=0,0484. 

Calitatea 11. 
Ponderea sărei . 
Ponderea apei . 

cea-ce ne dă apa O/o=0,3402. 

Calitatea III (gangă). 

265 

. 5,5803 

. 0!0027 

. 6,9059 
0,0235 

Ponderea sărei . . 2,2941 
Ponderea apei . . . 0,036~ 

cea-ce ne dă apă %=1,577~. 
Resuită că sarea din salina Ocnele Mari, considerată din 

puntul de vedere al conţinutului s~u în apă, faţă cu cele 
3 calităţi admise ca varietăţi comerciale se presi11tă în 
modul următor : 

Cal. I Cal. II Cal.III 
apă % 0,0484 0,3402 1,5779 

Diversele varietăţi de sare din cele 4 saline ale ţ~rii pot 
fi clasificate în modul următor, după continutul lor în apă: 

Cal. I Cal. II Cal. III 

Doftan~. 0,0241 O,v707 0,0636 apă % 
T.-Ocpa 0.0319 0,0800 0,1103 > > 

Slănic . 0,0738 0,0827 0,1377 „ > 

Ocnele Mari 0,0484 0,3402 1,5779 > > 

Dacă calitatea I de la Slănic diferă mult cu deosebire de 
cea de la Doftana în conţinutul s~u în apă, aceasta se es­
plică cu uşurinţă chiar prin faptul, că tocmai în această 

salină găsim sarea cea mai bine cristalisată şi de sigur, că 
apa în cazul de faţă face parte ca apă de cristalisaţiune şi 
in acelaş timp_, cum se va vedea mai în urmă, această 
sare conţine şi o cantitate foarte mare de gaze. La cali­
tatea a doua, afară de Ocnele Mari mai toate conţin 
aceiaşi caniitate de apă. 
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In ce privesce calitiµea .. 3-a,-abu:q.d.~QV.;t apei este aproape 
în raport rlirect cu conţinutul sărei în argilă~ şi .sµlf~t _de 
calciu (gips) care pierde de sigur cele 2 molecule de apă 
de cristalisaţie în timpul calcinaţiei 1). 

Din acest punt de vedere sarea noal$,'ă, considerată 

faţă cu sărurile ce se vînd în Franţa, Spa~iljl-. 1}lţ?-;: ~:t'nt 
cu totul superioare după curp. se poate vedea din tabelele 
ce le alătur la urmă, căqi .ţle în genere conţin apă de la 
1,400 (I-a calitate Salins d~ l'et~.n&_.d_e aeiT~) p~nă. la. 
9,4i5 (Salins de l'Ouest, Ile de Re). . · 

·:;. ~. Ţ : .. : ::; ';: . 

Dosarea Clorului 

Dosarea Clorului este una-, din· primele determinări ce· 
trebuesc fi\cute, de oare ce el este partea const;tutivă a 
Clorurului de Sodiu astfel încât: -chiar numai prin: dosarea 
sa putem să ne dăm s.eamă despre avuţia sării f:geme, sau 
de rnare, în Clorure şi în special în Clorură: de: Sodiu. 

lată determinările făcute~ 
'J . ~ • 1 

Calitatea I. 
Ponderea ~ărei . . . 0,3582 
Ponderea Clorurei de argint . .· 1 

·• · ·0,87792) 
Ponderea Clorului. . . . . . r;,jCI0,2l 72 

· · CL Of-0 · .60,6374 
cea-ce ne dă Clorură de Sodiu 0/ 0=99,gi3fl .„ ·' 

Calitatea li. · · 
Ponderea sărei. . · 'l 1:. • ·• · • • • • • 0,4884 

;r . 

'" 
_, . , ~ 

') Am avut chiar mare greutate in 3: detem1ina e~cţ: acestă apăt 
din causA că partea insolubilă conţine curo se va· vedea iii~ urmă canti­
tăţii serioase de carbonaţi de calciu şi: fer, cari i>utead pierde co• sub 
influenţa căldurii.: . .: :::~" l' i.~ 

1
) Ponderea absolută, du pi ce s'a scăzut P:P'1~h~l;'.ea _cenuşei filtrul uit . 

acelaş lucru s'a făcut la toate determinările c~ vor urma. 
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Ponderea Clorurei de argint . . 1,1879 
Ponderea Clorului . . . . . . 0,2939 

CI. %=60,1746 
cea-ce ne dă Clorură de Sodiu %=99,1610. 

Calitatea III. 
Ponderea sărei . . . . . . 
Pondfrea Clorurei de argint 
Ponderea Clorului 

0,4854 
1,1749 
0,2907 

CI. %=59,8840 
cea-ce ne dă Clorură de Sodiu %=98,6S20. 

Rezullă deci, că sarea din salina T. Ocna, considerată 
din puntul de vedere al conţinutului seu în Clor faţă cu 
cele 3 calităţi admise ca varietăţi comerciale i;;e presintă 

în modul următor : 
Calit. I Calit. II Calit. lII 

Clor % 60,6374 60,1741) 59,8840 
Clorură de Sodiu % 99,9~36 99,HilO ~18,65'20 

Calitatea I. 
Ponderea sărei . . . . . . 
Ponderea Clorurei de argint . 
Ponderea Clorului . . . . 

0,4575 
1,1201 
0,:2770 

CI. O/o= 60,5673 
cea-ce ne dă Clorură de Sodiu %=99,8081. 

Calitatea II. 
Ponderea sărei. . . . . . . 0,2868 
Ponderea Clorurei de argint . 0,7013 
Ponderea Clorului . . . . . 0,17i:35 

CI. %=60,4881 

cea-ce ne dă Clorură de ~odiu %=99,6775. 

Calitatea III. 

Ponderea sărei. . . . . . . 
Ponderea Clorurei de argint . 

0,2206 
0,5384 
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Ponrlerea Clorului . . . . . . . . O, 1332 
Cl. %=60,3765 

-cea-ce ne dă Clorură de Sodiu %=99,4936. 
lată şi determinările de Clor relative la probele despre 

.care am vorbit la dosarea apei : 

. BIUfl oo-... ,.,..,lll 
Ponderea sărei . . . . . . 
Ponderea Clorurei de argint 
Ponderea Clorului . . . . 

0,44~4 

0,7251 
0.1794 

CI. %=40,5487 
eea-ce ne dă Clorură de Sodiu %=66,8197. 

Bam mllol11aaă 

Calitatea I. 
Ponderea sărei. . • • . . . 0,4106 
Ponderea Clorurei de argint . • 1,0049 
Ponderea Clorului . . . . . 0,2486 

CI. %=60,5471 
-cea-ce ne dă Clorură de Sodiu %=99,7747. 

Calitatea IJ. 
Ponderea sărei 
Ponderea Clorurei de argint 
Pondere& Clorului . . . . · 

0.2398 
0,5855 
0,1448 

CI. % =60,4055 
-cea-ce ne :lă Clorură de Sodiu %=99,5414. 

Reunind după resultatele analitice, valorile in Clor ale 
diferitelor varietăţi de sare de la Slănic, obţinem. 

In natură Măcinată. 

Cal. I Cal. li Cal. IH gangll. Cal. I Cal. II 

Clor o;o 60,5673 60,4881 60,3765 40,5487 60,M71 60,4055 
Clorura de sodiu 0/o 99,8081 99,6775 99,4936 66,8197 99,7747 99,0414 

Din aceasta se poate vedea, că în realitate sarea măci­
nată de cal. I, este formată mai în totalitatea sa din 
zdrobiturile (mărunta) blocurilor de cal. I, numită c mă-
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lăiaţă»; iar cal. II din zdrobiturile, ce rezultă de la fărâ­
marea blocurilor de cal. li şi III. 

Valoarea în clorură de sodiu chiar a sărei, ce se leapădă 
la noi este atât de puternică, în cât multe ţE:iri din Eu­
ropa ar fi fericite să aibă mine de această sare, şi sunt 
locaHUiti numeroase în exploataţiune, în cari se extrage 
sare din şisturi argilo-salifere, ce au un conţinut în 
această substanţă, cu mult mai ·inferior porţiunilor ce se 
leapădă în Ocnele noastre. 

B11linel11 Doh111111 

Calitatea I. 
Ponderea sărei . . . . . . 0,2975 
Ponderea clorurei de argint . O, 7289 
Ponderea clorului . . . . . 0,1B03 

CI. %=60,6193 
cea-ce ne dă clorură de sodiu O/o=99;·i93.~. 

Calitatea 11. 
Ponderea sărei . . 
Ponderea Ag. ci. . 

clorului 

0,25:!0 
0,6099 
0,1509 

CI. %=59,~7~5 
cea-ce ne dă clorur_ă de spdiu %=98,6631. 

Calitatea 111. 

Ponderea sărei . . 
Ponderea Ag. el. . 

clorului . 

0.3545 
0,8587 
0,2124 

CI. %=59.9~34 
Găsinduse, cum se va vedea mai în urmă, şi clorură 

de calciu 0,0109 %, va trebui să scă.dem această cifră 
din cantitatea de clorură de sodiu % ce ar resuita după 
calcularea din el. % 59,9234 şi care ar fi 98,7470 şi 
astfel ne rE:imene numai 98,6896 % clorură de sodiu. 

Resuită deci ·că sarea 'din salina Doftaha, consifif!'rată 
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din puntul de vedere al conţinutului seu în clor, faţă cu 
cele 3 calităţi admise ca varietăţi comerciale, se presintă 
în modul următor : 

Clor 
Clorură de sodiu O/o • 

Cal. I 
60,6193 
99,893~ 

Cal. li 
59,8725 
98,6631 

Ballaa Oonolo /Jl111i 

Calitatea I. 
Ponderea sărei . . 

• Ag. ci. . 
• Clorului . 

Cal. Ul 
59, 9234 
98,6796 

0,2247 
0,5501 
0,1861 

CI. %=60,5674 
cea-ce ne dă clorură de sodiu %=99,8082. 

Calitatea li. 

Poftderea sărei . . 
• Ag. ci. 
• Clorului . 

0,3~77 

0,7H82 
0,1949 

cea-ce ne· dă clorură de sodiu 
CI. O/o =59,5019 

%=98,0524. 

Calitatea III (gangă). 

Ponderea sărei 
• Ag. ci. . 
, Clorului . 

0,3569 
0,9159 
0,1817 

CI. %=50,9143 
cea ce ne-ar da clorură de sodiu % 83,9602, dar aflân­
du-se în această sare clorura de calciu 0,06679 O/o, 
care corespunde la 0,03517 clorura de sodiu ; remârie : 
83,9:250 clorură de sodiu % . 

Resuită deci că sarea din salina Ocnele Mari conside­
rată din puntul de vedere al conţinutului seu în Clor 
fată cu celelalte 3 calităţi admise din care 2 la varietăţi co­
merciale, se presintă în modul următor : 
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Clor 
Clorură de sodiu % 

Cal. I 

60,5674 
99,~082 

Cal. II 

59,5019 
98,0524 

271 

·Cal. III 

50,9143 
B3,9~50 

Clasificate dar diferitele vari etăţi de sare după conţi­
nutul lor în clor şi prin urmare în clorură de sodiu, prin 
faptul că sărurile noastre nu conţin mai de 1oc .potasiu, 
ele se presintă în modul următor : 

Clorură% 
Sare ce se Sare măcinat/{ 

Cal. I Cal. li Cal. III leapădă Cal. 1 Cal. 11 

T.-Ocna . . 60, 7522 60, 1747 59,8840 
Slănic . . . 60,567::\ 60,4881 60,H765 40,5487 60,5471 60,4055 
Doftana . . 60,6 I 9H 59,8725 59,9284 
Ocnele :\!ari. 60,5674 i:>9,5019 50,914:1 

Clorură de sodiu % 

~are ce se Sare m.:lcin ··tă 
Cal· I Cal. li Cal. III leapădă Cal. I Cal. li 

T.-Ocna • . 99,92:-lfi 99, 16 lO 98,6820 
Slănic ... 9!:f,808l 99,6775 9!:f,49H6 66,8197 99,7747 !J9,5H4 
Doftana . . 99,89:18 98,t3ti3 l 98,689ti 
Ocnele Mari. 99,8082 W~,0524 88,9250 

Vedem dar că sarea noastră în ce priveşte avuţia sa 
in clorură de sodiu; este una dintre cele mai bine înzes­
trate dintre toate sărurile geme, ast-fet că cea-ce se 
leapădă conţine de la 66,Hli7 până la 99,9250 la O/o 
(Ocnele Mari cal. III Slanic) clorur de sodiu. Câte teri 
ar dori să aibă mine cu sarea ce se leapădă la noi ? ! 

Detern1inarea clorurei de potasiu 

Era absolut necesar a se determina dacă în realitate 
sarea noastfa con\ine sau nu clorură de potasiu şi în ca­
sul afirmativ în ce cantitate. Se ştie importanta ce o are 
acest corp şi cât sunt de fericite ţerile ce posed saline con-. 
ţinend şi această clorură. 

Sta.ssfurth şi An.halt datoresc în i:;pecial clorurei de po· 
tasiu importanţa lor. In apehi noastre minerale se găo;esc 
adesea ori cantităţi apreciabile de clorură de potasiu. d. P. 
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Foni într'o importantă analisă a apelor minerale de la 
Piatra I) se exprimă astfel la pag. ~5 „Existenţa clorurei de 
magnesiu alăturea cu clorura de potasiu ne sileşte a ad­
mite că apele acestui isvor în .mersul lor subteran au în­
tâlnit intre altele şi o pătură de carnalită" cşi ceva mai 
departe :> Composiţiunea apei de care ne ocupăm face 
probabilă presupunerea că ar exista o pătură de carnalită 
în dealul ce se ridită la no'iilril PiM.rei. 

Este lucru neîndoios că presenta clorurilor, bromurilor 
şi iodurilor precum şi a sulfaţilor alcalini şi de magnesiu 
ce se află în foarte numeroase isvoare mineralisate din ţară, 
din care unele de o concentraţiune cu totul excepţională, 
precum şi numeroasele bălţi sărate şi amare ce se întind 
în judeţul Brăila 2) şi Ialomiţa cu deosebire, ne conduc 
fatalmente a admite nu numai o strânsă legătură ce esistă 
între aceste ape mineralisate şi gismentul de sare din ţară, 
dar încă ne forţează a trage şi conclusiunile următoare. 
Dacă stocul compact de sare nu conţine de cât urme ne­
însemnate de clorură de potasiu, resuită că toate elemen­
tele ce se află în apele mineralisate trebuesc să esiste în 
staturi ceva mai depărtate de stocul compact de sare şi in 
care s'a stabilit exploataţi unea. 

Trebue să admitem dar din puntul de vedere geologic 
faptul următor : Ori ca1-e ar fi ideile asupra originei sărei 

geme nu e mai puţin adev~rat, că intr'o secţiune ideală, să­
rurile de potâsiu, magnesiu (stratul sărurilor deliq11escente) 
se găsesc totd'auna pe spetele sării geme dar la părţile 

mai declive ale ba~inului in care s'a depus mai întâi clo­
rura de sodiu, astfel in cât. dacă s'ar putea exploata cu 
mult mai jos (in vale) salinele noastre, de sigur am cădea 

') Analisa apelor minerale de la Piatra de P. Poni Iaşi 18811. 
•) Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi 

Domeniilor, Anul I, 18%, No. o Raportul D-lor Dr. Sergiu, Felix şi 
Bernatt-Lendwag. Asemenea analisele Dlor chimişti Poni şi Saligny. 
(Vezi anuarul Biuroului geologic anul V, No. 1, 1888). 
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peste aceste straturi de săruri deliquescente formate din 
carnalită, keserită, polvalită etc. Atunci am putea avea ex­
plica\ia apelor noastre mineralisate şi a locurilor sărate. D. 
profesor Stefănescu, admite chiar, că : „aceste ape vin de 
la munte nu în pânză continuă, ci oare cum în făşii şi la 
diferite nivele 1). 

Analisa sărei noastre dovedeşte că ea nu conţine de cât 
urme de tot neînsemnate de clorUl'ă de potasiu. Se poate 
însă dovedi cu uşurinţă presenţ<i. acestui corp prin sticlă 

albastră de cobalt şi iată resultatele: 

Ocnele :Mari Slănic Doftana T. Ocna 

Cal. I Color. f. slabă Color. f. slabă Color. f. slabă Color f. slabă 
Cal. II „ mai pronunţată „ 

" " " " " Caii. III „ bine 
" " " 

mai pronunţată 
" 

„ 

Dosarea. aeidului sulfuric 

Una din cestiunile principale relative la sare, consistă în 
a şti dacă ea conţine sulfaţi şi anume ce varietate. Pentru 
aceasta am căutat să dosăm mai întâiu acidul sulfuric suh 
forma de sulfat de bariu urmând în totul indicaţiunile date 
de către Fresenius § 132, I. 1. 

Trebue de la început i-:ă constat că nici una din calită­

ţile prime ale sărei provenite din ori-care din cele 4 mine 
ale noastre nu conţine sulfaţi nici sub formă de urme. 

Iată dosările făcute pentru calit. Il ~i III. 

Calitatea II. 
Ponderea sărei 

» sulfatului 
so~ .. 
so~O/o 

. .... 18,3633 
de Bariu . 0,1~~52) 

0,Uo04 
. . o,~749 

cea-ce n<' dll sulfat de calciu %=0,3894. 

1
) Anuarul biuroului geologic a.nul V, ~o. I, 1888, pag. 20. 

•) Sulfat de Bariu pur după ce s'a scăzut ponderea cenuşii filtrului. 
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Calitatea JIT. 
Ponderea să1·ei . ; . 

> S04 Bariu . 
S04 .. • .. 
S04 % .. '. 

cea-ce ne dă sulfat de calciu la %=0,7165. 

Calitatea II. 
Ponderea sărei . 

Ba S04 . 
S04 ... 
804 ••• 

cea-ce ne dă sulfat de calciu % 0,0915. 

Calil alea III. 
Ponderea sărei . . 

> Ba S04 • 

S04 
~04% 

cea-ce ne dă sulfat de calciu % 0,1755. 

7,0000 
0,0859 
0,0354 
0,5058 

7,0340 
0,0011 
0,0045 
0,0646 

. 14,8425 
0,0446 
0,0183 
0,1238 

Iată resultatul relativ la cele-l'alte 3 varietăţi: 
tare ce se leapădă: 

Ponderea sărei . . . . . . 24,1812 
Soluţiunea s'a impărtit just în 2 părţi pentru a se face 

2 dosagiuri diferite, cea-ce ne dă pentru sare . 12,0906 
Ponderea S04 Ba . 16,68:W5 

S04 . 0,6930 
S04% . . 5,7323 

cea ce ne dă S04 Ca %=8,1201. 
(Al ~-lea dosagiu vezi la dosarea calciului). 

Sare măcinată. Calitatea I. 
Ponderea sărei . 

, S04 Ba 
S04 

. 12,5908 
0,0581 

. 0,0239 
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SQ40fo 
cea-ce ne dă S04 Ca %=0,2694. 

. . . . . . 0,1902 

Calitatea II. 
Ponderea sărei 

" Ba S04 • 

SQ<\ .• 
~0~%. 

cea-ce ne dă Ca S04 %=0,1611. 

Calitatea li. 
Ponderea sărei . 

" Ba SQ.\. 
804 • 

804 % 
cea-ce ne dă Ca SQ4o/o=0,6164 

Calitatea lil 
Ponderea sărei 

" Ba 804 
• 

SQ4 . 
~0~ 010 • 

cea-ce ne dă Ca SO-io/o=0,9964 

Calitatea II 
Ponderea sărei . . 

Ba SQ4 . 
SQ4 . 

804% 
cea-ce ne dă Ca S04%=1,07204 

Calitatea III 
Ponderea sărei 

Ba 80 4 • 

SQ4 . 

S04 % 
cea-ce ne dă Ca f:0 4 Ofo=G,4205 

. 34,1360 
U,0942 
0,0388 
0,1137 

. 10,00:H 
0,1056 
0,0435 
0,4351 

7,0193 
0,119~ 

0.0493 
0,7034 

.. 10,oorn 
0,1836 
0,0i56 
0,7567 

2,7i164 
0,3085 
0,1271 
4,5621 
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Căutând a face un tablou sinoptic despre cantitatea 
de acid sulfuric (SO~) conţinut în diferitele calităţi de sare 
indigenă ajungem la resultatul următor : 

Calit. I Calit. II Calit. III 

Slănic 0,0646 O, 12H8 
T. Ocna 0,2749 0,5058 
Doftana 0,43f>1 0,Î084 
Ocnele Mari O, 7567 4,56~ 1 

Sare cc se Sare mă6n11ată 
leapădă Calit. I Calit. IJ 

5,7323 0,1902 0,1137 

Nu putem calcula, cum am făcut la fie-care probă în 
parte, ca sulfat de calciu tot acest acid, de oare-ce vom 
vedea că dosând calciul nu corespunde exact cu cantitatea 
cerută de acid pentru a forma sulfat de calciu. Acidul 
fiind mai tot-d'a-una în folos r·esultă că forţamente va tre­
bui să admitnm că în sarea noastră există, de şi în can­
tităţi foarte mici, şi sulfat de sodiu sau prin o causă 

inversă va trebui să admitem une-ori urme de clorură de 
calciu. 

Dosarea. Calciului 

Calciul s'a dosat stih forma de sulfat de calciu, urmânrl în 
tocmai după indicaţiunile lui Fre-;enins § 103 pag 198 1. a. 
ln nici una din cele 4 calităti prime nu există nici urme 
de ralciu. 

Calitatea II. 
Pond~rea sărei . 
Ponderea ca S04 

cea-ce ne dă sulfat de calciu la %=1J.35l~I) 

. 7,0095 

. 0,024& 

' Ştiind că chiar în cele mai precise closaginri există totuşi o pier­
dere i;imţitoare, am căutat să cercetez resultatele obţinute, ştiind că 

pentru lUO sulfat ele calciu, după cum probează Fresenins la locul in­
dicat analitic se obţine numai 99,6i; ast-fel corectată ponderea sulfa­
tului <le calciu devine o,·~41:; 18 sau o, o O,ii512. Acesta a şi fost causa 
pentru care am schimbat adesea procedeul analitic pentru a obţine 
calciul sub forma de oxalat. In acest cas păcătuim însă adeseori prin o 
diferinţă în plus. 
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Ne avend nici un intel'es a şti cât calciu există la sută 
ştiind de asemenea că el ntţ există ca carbonat în sărurile 
noastre, de cât în residiurile insolubile, vezend prin ana­
lisă de asemenea că el nu există nici ca clorură, afară de 
unele casmi rari, vom păstl'a valorile analitice obţinute ca 
sulfat de calciu de oare-ce în acest mod nu vom fi puşi 
numai în posiţiunea uşoară de a afla valoarea ponderală 

a calciului în sine, dar chiar şi cantitatea loială de sulfat 
de calciu ce există in sarea noastră. Vom vedea mai în urmă 
că din raportul ponderal al sulfatului de calciu obţinut la 
dosarea. calciului, faţă cu acel obtinut prin calcul la dos·area 
acidului sulfuric, c,1 sulfat de barin, vom putea să ne dăm 
seamă uşo1• despre cantitatea de sulfat de sodiu ce există 
în sarea noastră. 

Calitatea III. 
Ponderea sărei . . . . 

» soi Ca ... 
> SO"- ca (cor.) . 

7,000 
0,0-±75 
0,0-!77 

cea-ce ne dă sulfat de calciu %=0,6814. 

Calitatea II. 
Ponderea sărei . . . • 30,~136 

» oxid. de calciu O,Ol:d51) 
Ca O %= 0,0-±15 

cea-ce ne dă sulfat de calciu %=0,1004. 

Calitatea III. 

Ponderea sărei . . . . . 30,1154 
„ CO .... U,U~17 

co%= 0,07i9 
cea-ce ne dă sulfat de calciu %='.),17-±7. 

') .S'a dosat ca oxalat. 
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BIH'fl Cfl Bfl lflap/idli 

Ponderea sărei . 
„ Ca C03 • 

» Ca S04 • 

cea-ce ne dă sulfat de calciu %=3,0651 

. 12,0906 
0,7170 

. 0,9751 

Diferinţa provine din causă că nici odată nu se poata 
obţine o transformare în carbonat fără ca o mică parte 
din acest corp să nu se disocieze, cu toate aceste diferinţe 
e foarte mică. 

Calitatea I. 
Ponderea sărei . 

Ca O 
cea-ce ne dă sulfat de calciu la %=0,1694. 

Calitatea I. 
Ponderea sărei . . 

» Ca O. 
S04 Ca . 

cea-ce ne dă sulfat de calciu %0.2757. 

Balinolfl Do"am1 

Calitatea li. 
Ponderea sărei . . 

» 804 Ca . 
corectat . 

cea-ce ne dă sulfat de calciu %U,5S32. 
Calitatea III. 

Ponderea sării . . 
» S04 Ca . 

corectat . 
cea-ce ne dă sulfat de calciu % 1,0U9~. 

Ballnfllfl OCDOlfl·llari 

Calitatea 11. 

18,6~3 L 
0,0131 

9,3872 
0,0101 
0,0~55 

• 10,002'.d 
0,0531 
0,05~3 

7,0193 
0,0706 
0,0708 

Pondere& sărei . . . . . . 10,0013 
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Ponderea S04 Ca . . . . . 0,0902 
-cea-ce ne dă 804 Ca %=0,9028. 

Calitatea III. 
Ponderea sărei 

» S04 Ca . 
-cea-ce ne dă sulfat de calciu 1/2 6,5023. 

. 2,781).! 
. 0,18118 

S'a dosat calciul şi sub forma de oxid de calciu prin 
-calcinarea carbonatului ce resultă din distrugerea oxala­
tului de calciu. Pentru aceasta s'a luat ~' 7864 bare care 
precipitându-se cu oxalat de amoniu şi în urma caleina­
ţiunei ne a dat ·ca 0=0,3085 cea ce ne dă S04 <;a % 
6,4634 ; se poate uşor vedea mica diferinţă dinti·e resul­
tatele acestor cioue analise 

Resumând într"un tablou sinoptic avuţia sărurilor noastre 
în calciu vom putea în acest mod să ne dăm seama despre 
.con~inutul ei în sulfat de calciu. 

Sare măcinata 

Cal. I Cal. 11 Cal. III )are ce se lea11ădJ Cal. I. Cal. II 

Slănic. 0,1007 0,1747 8,06âl 0,1694 0,27â7 
T.-Ocna . O,::l:'i22 0,6814 
Doftana. 0,58::1·! 1,009d 
Ocn.-:Mati 0,9028 6,502::1 

E5te incontestabil că sulfatul de calciu este un desavan­
tagiu când se află în sare gemă, însă calitatea noastră 
primă este absolut superioară din acest punt de vedere 
.JŞi nu numai cal. II dar.chiar şi cal. III faţă cu alcătuirea chi­
mică a sării geme din alte localităţi, dupe cum se poate 
vedea în tabela ce va urma, sunt încă la multe superioare. 
ln ce privesce cal. llI de la Ocnele-Mari proporţiunea de 
sulfat de calciu este în realitate destul de accentuată. 

Toiul depinde în datele analitice de bucata asupra că­
reia s'a făcut lucrarea Când am primit sarea spre analisă 
am fost surprins de cantitatea mare de sulfat de calciu şi 

de argilă ce· se află în cal. III de la Ocnele-Mari. Cuno­
JŞteam de mult salinele Doftana şi Tîrgu-Ocna, dar cu tote 
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că nu visitasem Ocnele-Mari mi-a fost peste putintă să 

cred că in realitate cal. III de la Ocnele-Mari este atât de 
inferioară. Am profitat de _ducerea mea în inspecţiunea 
apelor minerale din Vâlcea pentru a me scoborî în mina 
de la Ocnele-Mari unde graţie distinsului şi vechiului in­
giner de mine d-nu Georgescu, am avut explicaţia faptului. 
In mina de la Ocnele-Mari în mijlocul masivului de sare 
trece un filon gros, cel mult 3-5 cm., constituit din argilă 
şi sulfat de calciu, limitat de o parte ~i de alta prin sare 
de cal. Ir. Aceste bucăţi argilo-gipsoase se pierd ameste­
cate fiind cu enorma masă a sărei de cal. II ce o împrej­
mueşte; ast-fel că în totalitatea sărei debitată consuma­
torilor, sunt convins că sulfatul de calciu nu poate să 
treacă peste l 1/2 % . 

O-nu inginer Georgescu, care este foarle consciincios în 
afacerile d-sale, a trimes ca cal. III o bucată ast-fel, cum 
nici odată. isolat nu se debitează comerciului şi care e lepă­
dată ca ganga, din această causă provine marea cantitate 
de sulfat de calciu şi de substanţe insolubile ce caracteri­
sează cal. lll a acestei sări. 

S'ar putea chiar ca în exploatarea salinelor să se sacri­
fice sistematic o mică cantitate de sare, conexă stratului 
argilo-gipsos. ca ast-fel să nu mai fie de loc incorporate 
aceste substanţe sărei debitate din mină. Acest lucru se 
praetică la Dortana şi Slănic pe o scară foarte întinsă şi 
chiar şi la Ocnele l\lari blocurile. care conţin argilă, în ge­
nere sunt excluse din venzare 

Dosarea Sul fa ţi lor alca.1.ini 

O cestiune foarte importantă relativă la sarea noastră. 
consistă în a şti dacă în realitate ea conţine sau nu sul-­
fati alcalini şi în cas afirmativ în ce cantitate? 

IJin cele zise la capilolul relativ Ia dosarea calciu­
lui s"a putut vedea că din diferinţa resultatPlor anali-
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tice intre calciu şi so~ se va putea constata dacă contine 
sau nu sulfat de sodiu. 

Nici una din calităţile prime ale sărei noastre nu con­
ţine nici urme de sulfaţi. 

Calitatea II. 
~ulfat de calciu % de la SQiff! . 

> "• » > Calciu . 
Diferinta 

' 
cea-ce ne dă sulfat de sodiu % =0,0379. 

Calitatea lII. 
Sulfat de calciu % de la ~QiH2 . 

> calciu . 
Dife1·inţa 

cea-ce ne dă sulfat de sodiu %=U,0361. 

Calit~tea li. 

. . 0,3"394: 

.. 0,3512 
~.0:3:;2 

. 0,7165 
. 0,6iH4: 

----
•.. O.U351 

Sulfat de Calciu % de la SQiH2 . . . . 0,0915 
li • calciu . · . . 0,1007 

Diferinţa . -.-.-U,009~ 

Calitatea III. 
Sulfat de calciu % de la H2SQi . . . . O, 1755 

„ ! > • Calciu ... .' O,lî47 
Diferinţa . -. -.-o,ouu,-, 

Sarea ce se leapădă : 

Sulfat de Calciu % de la H2:30~ . . . . 8,1202 
> „ > • calciu • . . . R,0651 

Dif~rinţ::i. . -.-.-0,0551 

ceea-ce ne dă sulfat de sodiu %=0,0056. 
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Sare măcinată : 
Calitatea I. 

Sulfat de calciu % de la S04H2 • 
" » " • Calciu 

Diferinţa 

cea-ce ne probează lipsa de sulfat de sodiu. 

Calitatea II. 

. . . O, 1611 

. ... 0.1694 
-.-. 0,0083· 

4i:;ulfat de calciu % de la S04H2'. . . 0,2694 
• • • • Calciu . . . . 0,2757 

DÎferinţa . --:-:-0,0063 
Această slabă diferenţă în minus nu poate fi atribuită 

presenţei clorurei de calciu, de oare ce în sarea din care 
s'a obţinut cea măcinată, nu există acest corp, dar e mai 
mult inerentă procedeului prin exalat. 

Salinalo Do1'an11 

Calitatea li. 
Sulfat de calciu de la H2 so2 • 

• " • Calciu . 
Diferenţa 

cea-ce ne dă sulfat .de sodiu %=0,0343 
Calitatea li L 

Sulfat de calciu de la H2 S04 . 

" • " Calciu . 
Diferenţa . 

cea-ce ne ar da clorură de calciu %=0,0109 

Balinolo Oc:nolo lta1I 

Calitatea li. 

. . 0,6164 
. 0,5832 
. 0.0332 

. 0,9964 

. 1009~ 

. 0,0134 

Sulfat de calciu % de la H2 S04 • • • • 1.0720 
" • • Calciu . . . . 0.9028 

-----
Diferenţa . . 0,1692 

cea-ce ne dă sulfat de sodiu %=0,1741 
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Calitatea JTI. 
Sulfat de calciu de la ffl ~04 . . 

Calciu .. 
Diferenţa . 

cea-ce ne dă clorură de calciu 0,0667 

283 

... 6,4205 

. . . 6,5023 
-.~0,0Rl8 

Sulfaţii alcalini sunt dar în cantitate absolut neînsem­
nată, şi pot fi consideraţi ca o canl itate negligia.bilă ; ace­
laşi lucru putem spu~e cu deosebire pentru clorura de 
calciu care se presintă numai la calitatea III, f)oftana şi 
Ocnele Mari, adică ncolo unde se pre:.intă şi carbonatul de 
calciu. 

Dosarea substanţelor fixe insolubile 

Toate calităţile prime de la sarea noastră sunt perfect 
solubile, astfel că nu găsim substanţe insolubile decât în 
calităţile II şi III. 

Calitatea II. 
Ponderea sărei . . . 

• residuului . 
cea ce ne dă părţi insolubile % =0,2804 

Calitatea 111. 
Ponderea sărei . 

~ residuului . 

cea-ce ne dă părti insolubile % 01434 7 

Calitatea li. 
Ponderea sărei . . . 

> residuului . 
cea-ce ne dă părţi insolubile O/o 0,1576 

. 7,0095 
. 0,019() 

. 7,0000 

. 0,0304 

. 14,6280 

. 0,0220 
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Calitatea llJ. 
Ponderea sărei . . · . . 14,0~85 

» residuului • . . O 0309 
cea-ce ne dă părţi insolubile % O 2124 

Sare ce se leapădă; în această sare s'a găsit părţi inso­
lubile % 21,3598 

Sare măcinată calitatea I. 
Ponderea sărei . . 34,1360 

» residuului • . . 0.0117 
ceea-ce ne dă residuu % 0,0343 

Calitatea I I. 
Ponderea sărei . 

> residuului . 
cea-ce ne dă residuu % O, 1504 

Calitatea II. 
Ponderea sărei . 

„ residuului 
cea-ce ne dă residuu %=0,1235. 

Calitatea III. 
Ponderea sărei. 

n residuului 
cea-ce ne dă residuu %=0,2412. 

Bali11ala Oanola Jtlad 
Calitatea II. 

Ponderea sărei . • . 
„ residuului 

cea-ce ne dă residuu %=0, 7639. 
Calitatea III. 

Ponderea sărei . 
„ residuului 

cea-ce ne dă residuu %=7,9589. 

. 10,6566 

. 0,01603 

. 6,9874 

. 0,U086 

.. 7,0193 
. 0,0170 

. 7,0069 

. 0,0535 

. 14,0730 
. . 1,1202 

Vezând cantitatea seroasă a părţii insolubile în apă din 
sarea de la Ocnele Mari calitatea III şi dorind a cunoaşte 
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composiţiunea chimică a acestei păr\i, am aflat resullatul 
următor: 

Sare intrebuintată. . . 
Partea insolubilă în apă 

. 14,0730 
1, 1::.02 
0,0110 • " » H Cl. 

cea-ce ne dă la %=6,4738. 
Soluţiunea de acid clorhidric ne-a dat mmătoarele can­

tităţi de calciu ~i fer, care există ca carbonat fiind insolu­
bil în apă şi rlesvoltându-se foarte mult C02 în momentul 
tratării cu acid clorhidric diluat : 

Dosarea calciului 

Ponderea sulfatului de calciu O,O.~·:L~ 

cea-ce corespunde h 0,0Gi9 CQ:J Ca sau % de sare= 
0,4401. 

Dosarea ferului 

In urma precipitaţiunii ferului cu amoniac în soluţiune, 
în presenţa clorurei de amoniu, avem : 

Oxid dP. fer (Fe2 0'J) 0,0..!03 
cea-ce ne dă ca ca1·bonat de fer 0,1417 sau %=1,0451. 

Remâne prin urmare ca substanţă insolubilă în apă 

%=7,9589: 
Resuită dar -ea. partea msolubilă in această sare se află 

alcătuită din : 
Argilă ..... . 
Carbonat de calciu . 

. 6,473B 

. o 4±01 
> • fer . . 1,0451 

Căutându-se dacă şi sedimentul insolubil de la cele­
lalte !-'ăruri este alcătuit tot din argilă, carbonat de fer şi 

carbonat de calciu, am găsit în calitatea III de la T.-Ocna 
care conţine c·a residuu fix 0,4347% prin urmare cu mult 
!5uperioară la toate cele-l'alte, că există lustrele aceste sub­
stanţ.e. Aceeaşi constituţie o are şi sarea care se leapădă de 
la Slănic. 
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Resumând înL1·'un tabel sinoplic diferit('le calităţi ale 
sării după continutul lor în substanţe insolubile ajungem la 
resultatul următor : 

Slănic 

Doftana 
T. Ocna 
Ocnele :'.\Iari 

Substante insolubile . 
sare măcinată 

Cal. I Cal. II Cal. III Sare ce se leapădă Cal. I. Cal. II 
0,1576 0,2124' 21,:1598 0,0343 0,1504 
0,1235 0,2412 
0,2804 0,4347 
0,76:!9 7,%8\:1 

Trebue să observ şi aici superioritatea sărei noastre faţă 
cu cele de provenienţa terestt·e sau marină vendute în 
streinătate, arătând aeeleaşi cause pentru marea cantitate 
de substanţe insolubile de la calitatea III de la Ocnele Mari 
pe care le am indicat relativ la sulfatul de calciu. 

<3-azele clin sare 

Sarea noastră chiar pulberisată, însă nu tocmai fin, fiind 
aruncată în Hpă produce mici decrepitaţmni, care sunt-cu 
atât mai accentuate, cu cât bucăţile sunt mai mari. 

Calitatea I de la Slănic, varietatea zisă puturoasă, arun­
calA în bloc mare în apă, produce decrepitaţiuni atât de 
puternice că pot fi auzite la distanţe de câţi-va metri. 
Aceste decrepitaţiuni sunt datorite gazelor hi.drocarbonate 
ce se află în sarea noastră. 

Acesta nu e ceva special numai gismentelor nostre de 
sare, căci : scarburele de hidrogen insoţesc adese-ori gis­
mentele de clornră ele sodiu. Se semnaleză presenţa lor 
simullanee în Alpi, Carpaţi, RtJsia asiatică, Persia. Hima­
laia, China, Nordul Africei, America de Nord~ Canada, 
An<Jii Bolivieni şi Peruvieni.> ';. S'ar putea chiar admite 
ca normă, că mai tot-d'a-una gismentele de sare, cea ce 

') Encyclopedie chimique p. Freny Tv. 1-iu fasc. p. 356. 
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se presintă la noi in mod absolut, trădează in vecinătate 
presenţa petroleului. 

Gazele, ce sunt in sare, surit în genere alcătuite din hi­
drocarburi ; ast-fel intr'un kgr. de sare de la Stas!"furth se 
găsesc 3 1/ 2 cc. de gaz. Composi~ia acestuia e următ6rea: 1). 

85% metan 
3% C0° 

12% aer 

Nu ştiu ce se înţelege în această analisă prin 12% aer, 
când pare aproape cert, că atmosfera din timpii cânrl 
aceste deposile de sare s'au format, diferă cu totul de cea 
actuală, In ce p1·iveşte gazele din sarea noastră, ele au fost 
sernnalaţe în mai multe rânduri de către inginerii de mine, 
fără ca să pot găsi undeva vre-o indicaţiune relativă la 
composiţia lor chimică. 

Relaţiunea lor cu presenţa petroleului in vecinătate 

când ele se află in cantitate mare pare sigură, ~i am avut 
chia1· un cas nenorocit la 9 Mai, 1873 în salina rle la 
Tirgu-Ocna, când prin înaintarea cu una din galerii, c_;"a 
dat peste o spărtură în masivul sărei, prin care a e~it o 
enormă cantitate de grison, pruducend o explosiune ce a 

·costat viaţa la 10 oameni şi o temperaturn atât de înaltă, 

în cât sarea, dupe cum am vezut singur, doue luni mai 
in urmă. era topită pe o lungime de mai multi metri, for­
mând o boltă lucie cu oare-care stalactite de sare topită la 
partea superioară. 

Chiar în salinele de la Slănic găsim că aceste gaze se 
presintă în cantitate mare. La aceste saline, dupe indica­
ţiunile căpătate de la D-nn inginer diriginte d-nu Vineş, se 
întâmplă adese-ori că în părţile din mină unde se extrage 
sarea de cal. I, numită puturoasă, adesea eând se sparg 
blocurile mari fiind în apropiere ~i lampa lucrătorilor se 

') Lucrarea citată p. 275. 
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produc mici aprinderi de gaze fără nici un efect vă­

temător. 

Cum vom vedea m~i in urmă chiar spargerea acestor 
blocuri mari, pentru a se forma formalii (blocuri de 
50-60 kgr.) se face cu o uşurinţă extremă, spargerea re­
sultând din loviturile externe ajutate de tensiunea din 
lăuntru a gazelor cari sunt I~. presiune de mai multe at­
mosfere şi care fac ca textura masivului să nu fie tocmai 
compactă, dar din contra să se fărâme cu uşurinţă, de 
unde şi numirea ce 'i se dă de sare mălăiaţă. 

De asemenea şi în salinele de la Dofta[la, dupe indica­
ţiunile date de D-nu Inginer Iosif Popescu, la 1 Martie 
1886 la frontul de tăere proaspăt al galerii Roseti, şi la 30 
August 18~6, străpungendu-se galeria Cantacuzino, la ex­
tremitatea nordică a acestei galerii s'au ivit gaze, care au 
ars în cazul al doilea producând o mică explozie, aproape 
doue !"eptămâni. 

Am fo<it singur în decursul Junei Ianuarie la Doftana şi 
la Slănic ~i prin bunătatea d-lor ingineri am c!'\pătat blo­
curi de 50-60 kgr. recent tăiate cu care am făcut deter­
minările următ6re : 

Slănic Calitatea I mirositoare 
Sare întrebuintată 7 kgr 0.59 
Gaze obţinute H31 c.c. 

<ieci avem 117 c.c. 23 pentru kgr. de sare. 
Această cantitate de gaze este enormă şi ei se datoresc 

micile explosiuni când ele comprimate fiind, formeazl\ oare· 
care adunături mai serioase peste care se dă în momentul 
spargerii blocului. Odoarei acestor gaze se datoreşte miro­
sul displăcut de petrol al acestei sări, care d'altminterea e 
de o puritate perfectă. 

Aceste gaze fac ca spărtm·a sărei acesteia să se facă cu 
uşurinţă presentânct câte o nată lamele de 1-:d cm. gro­
sime pe o suprafaţă de 50-6U c.p. ceea ce ar fi imposibil 
de obţinut cu cele-lalte calită\i de sare. 
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Slănic Cal. I nemirnsitoare 

Sare întrebuinţata 8, kgr. 210 
<~aze obţinute 180.5 c.c. 

deei avem 21,9:3 pentrn kgr. de săre. 

Cal. ll 
Sare întrebuinţată :-j kgr. 450 
Gaze găsite 9fj c.c. 

cea ce ne dă 11.'llj pentru kgr. 
Doftana, Calitatea I. 
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!":lare intl'ebuinţată . • 9 kgr. 900 
liaze . • . il O c.c. 

cea-ce ne dă :::?l,21 c. c. pentru kgr. 

Calilatea II. 
~are întrebuintată . . 14 kg1·. 410 
Gaze găsite . ·±:31 l c.c. 

cea-ce ne dă 29.r!4 pentru kgl'. 

C ali ta te a II I. 
Sare întrehuintată . 
Gaze ..•.. 

cea-ce ne dă 26,45 c.c. pentru kgr. 

9 kg1·. 450 
250 c.c. 

Regrnt că nu am putut să 'mi dau seama şi de,.;pre 
cantitatea de gaze ce se află în sarea de la Tirgu-Ocna 
şi Ocnele-Mari, ne-avend pentru aceasta sarea necesară, 
clar judecând după starea fisică a sărei din aceste mine 
de sigm· că ele se vor afla, din puntul de vedere al con­
ţinutului lor în gaie, dacă nn infe1·ioare dar cel mult pe 
acelaş picior cu sarea de la Doftana. 

Din aceste date se poate cu uşurinţă constata că sarea 
noastră este una dintre cele mai avută în gaze şi că de acea­
sta este legată şi proprietatea ce o au unele dintre ele de 
a fi mirositoare, de regulă aclucend aminte prin odoarea 
lor pe acea a petrolului şi a m:'\rei. 

~tudiul complect al acestor gaze din toate minele noastre 
din puntul de vede~e stiintific, fapt ce presin~ă un interes 
foal'te mare, va fi terminat mai târziu, din cauze inclepen-
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dente de vointa mea, dar ţin totuşi a indica că aceste gaze 
presinlă particularităţi foarte curioase pe care cred nece­
sar a le arăta. Ele conţin hidrocarburi sătm·ate în mare 
cantiate ~i hidrocarburi nesăturate ce se absoarbe prin 
brom, variina, cu deosebire pentru mina Doftana, până la 
25 % din volumul total. 

Aceste gaze nu conţin nici urme de C02 şi lucrul e cu 
atât mai curios cu cât pe lânga hidrocarburi, ele mai con­
ţin azot şi oxigen şi pe acesta în cantitate destul de mare. 
Este foa1·te curios de asemenea a observa că oxigenul 
variază foarte mult în raport cu mina de sare de unde 
s·a extras aceste gaze. 

Slănic 

Doftana . 

Oxigen liber la suta de gaze în c.c. 

Calitatea I Calit. II 
mirositoare nemirositoare 

8.~ 

10 10 

OcloarC"a sării 

Calit. III 

19.6 

Una din principalele cestiuni ce se pune relativ la sarea 
noastră este de a se sti dacă în realitate miroase reu 
sau nu. 
După ta:belnl caracle1·elor organo-leptice de la început 

s'a putut vedea. că mai multe calităţi de sare au odoare 
de petrol, şi câte odată chiar, dupe cum am vewt pentru 
calitatea III de la Ocnele-Mari, presintă odoare fetidă. Se 
ştie de asemenea că această odoare este caracteristică cu 
deosebire bucăţilor ce conţin în ele argila în cantitate 
mai mare. Se ştie de asemenea că în argilele salifere ce 
însoţesc sarea cu deosebire la Slănic şi mai des la Dof­
tana, se afiă câte-o-dată în aceasta argilă nodule colorate 
în negru care au o odoare pronunţată de petrol şi ade­
sea foarte fetidă. Odoarea de petrol cm·ată nu este tocmai 
displăcută. 
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Pre:-:enta petrolului în sare se explică, prin faptul că 

adesea cum s'a vezut la Doftana acum patru ani, chiar 
mici scurgeri de petrol au loc în oare-Gari erepătmi în 
unele părţi ale masivului. D-nu inginer Drăghiceanu în 
studiul seu asupra salinelor 1) ne spune vorbind de salina 
Slănic: «Această odoare desagreabilă provine mai cu 
seamă din argilurile salifere cenuşii, cari străbat în stra­
turi subţiri masa gismentului.~ Dar dacă se iau blocurile 
ordinare se poate observa numai o sl?bă odoare de pe­
trol de loc displăcută, ~i sunt. foarte multe blocuri, cu 
deosebire cele de calitatea I care sunt complect inodore. 

Face excepţiune la aceasta numai o parte din frumoasa 
calitatea I de la Slănic care am vezut, că conţine enorma 
cantitate de gaze şi anume 117,~a c c. p. kg1·. 

Din ace~stă causă resuită, că variazl mult. şi părerea 

persoanelor chemate a se pronunţa. căci totul depinde de 
porţiunea ce vor avea la disposiţiune. Găsesc d. e. într'o 
adresă a d-lui Cârnu-Munteanu către Ministerul Agricul­
turei şi Industriei publicate în Economia Naţională de la 
25 Iunie 188'3 pag. 88-90 (Anul XII No.±) în care D-sa 
spune: cLa noi terenurile salifere sunt în acelaşi timp şi pe­
trolifere şi prin urmare s'ar păr"a probabilă Existenţa 

mirosului de petrol în sare. Am mirn~it sarea de la Slănic 
şi Doftana atât la rece cât şi încălzind'o treptat până la 
puntul de topire şi n'am constatat nici un miros de petrol 
sau de peşte. De teamă că mirosul meu să nu me înşele am 
chemat, D-le Ministru, mai multe persoane, însă nimenea 
n'a simţit mirosul de care vorbeşte chimistul Hamburgez. • 

In realitate în analisa făcută de D-nu doctor Ulex la 
Hamburg pe ca1·e am pl'imit'o prin deosebita bunătate a 
consulului nostru general din acea localitate, la 11 / 23 Fe-

') Salinele române considerate din puntul de vedem geologic, 
tecnic şi economic, publicat in „Revista Sciinţifică. Anul Y 1874 -
1875 p. 204. 
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bruarie 18~9 găsesc reflexiunea mmătoare : •De şi probele 
de sare ele mai sus contin cantităţi mari de clorui·ă de 
sodiu, totuşi ele nu pot fi întrebuinţate pentru corn;:erve din 
causa mirosului pronunţat de petrol, ce 'I posed şi care la 
calităţile inferioare Pste şi mai pronunţat». 

Observaţiunile făcute rle noi la început, dovedesc că sarea 
noastră miroase a pet1·ol şi că chiar dacă s'ar pu:ie îngrijire 
ea la măcinatul sării să se arunce bulgării argiloşi ce au 
pete negre ren mirositoare, totuşi sarea miroase a petrol şi 
cu rleosebire aceea formată prin măcinarea cal. I mirosi­
toare de la Slănic. 

A nega odoarea petroliferă a sărei noastre nu e, nici sciin­
ţific nici corect, dar în acelaşi timp găsesc şi nPsciinţific şi 
ne corect a se zice că sarea noastră din această cau~ă nu 
poale fi întrebuinţată pentru conserve. 

< lrloarea rle petrol mai mult sau mai puţin pronun\ată şi 
câte o dată fetirlrt - aceasti"t din urmă in~ă numai pentru 
o minimă parte din argilă sau sisturile argilo-salifere, ce 
se afhl în contact în oare-care punte limitate cn masivul 
noslrn rle sare şi care tot-d'a-una sunt aruncate-nu poate 
li rlatoi·itil. de cât mmelor de petrol, fie sub forma <le gaze, 
cum am vezut în eapitol 11l special, fie sub forma chiar de 
urme de petrol liquirl. 

!';:1u în sturliul făcută asupra gazelor, pe care anume 
!'am făcut cal se poate mai îu mare, am disolvat în total 3 
lilor:uri cu o ponrla1·e totală de :r~ kgr. 7o1 g1·. de la Oof­
tana :;;i 3 blocuri cu o valoare totală de ~?> kgr. 9±) gr. de 
la Slănic şi nu am ob~inut. nici cea mai mică porţiune de 
petrol liquirl la suprafaţa ap~lor rle rJisolutiune. Aceste ape 
ins;l păstrând încă gaze inele aveau o odoare particula1·ă nu 
fetidft, similă eu aeeea a aerului ce s' respiră în salinele 
n<Jastre. 

Am vezut care este alcătuirea guelor complect volatile 
ce s'au obtinnt prin disolvarea sărei noastre, remâne încă 
sa se ştie cla!:ă nu cumva apele sărate clatorean odoarea 
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lor unor amoniaci compuşi, ca propilamina d. e. şi care ar 
da caract.::rul fetid ce întâlnim câte o dată în condiţiile re­
latate mai sus. Jumelate din aceste leşii, în volum de 200 
Jitruri cari contineau prin urmare aproape 30 kgr. sare au 
fost hine neutralisate cu sodă pură şi distilate într'un vas 
cu acid clorhidric pur culegănd ast-fel 30 litruri de liquid. 
Termometru\ muiat. în Jiquidul salin se ridică până la 
110°c. Acesta din nou neutra\isat cu potasă a fost distilat 
şi s'a cules aproape ~ litrii, care a fost concentrată, solu­
ţiunea fiind acidificată cu acid clorhidric după· ce :i fost 
tratată cu clorură platinică. 

Nu am obţinut nici un cristal, soluţ.iunea nu are nici cea 
mai slabă odoare şi pot afirma în mod absolut că sarea 
noastră nu conţine nici cea mai mică urmă de amoniaci 
compuşi cari prin presenţa lor să influenţeze asupra pro­
prietăţilor sale organoleptice. 

Din momentul când nu avem a face de cât cu petrol, to­
tul se rerluce în a şti dacă afară rle porţiunile gazoase. 
esistă in cantilate ori cât de mică petrol puţin volatil, care 
remânend in sarea chiar pulverizată să'i comunice odoa­
rea sa. 

I n momentul când pulverisam această sare, servindu-me 
iar de cantităţi destul de mari. superioare tot-<i'a-una la 
1 kg1·. if2. Am observat că chiar bulgări puţin mirositori, in 
momentul pulverisării aYeau o odoare cu mult mai ac­
centuată. Faptul se explică cn uşurinţă prin acea că prin 
pulverisare se eliberează mai toate gazele Yolatile din 
sare; totuşi sarea pulverulentă păstra încă puţin, şi în 
c·azurile defavorabile destul de accentuată onoarea de 
petrnl, şi în ce privesce calitatea III de la Ocnele Mari 
această odoare era chiar fetidă. 

Rezultă dar că sarea noastră conţine urme mai puţin vo­
latile adese-ori care fac ca ea pulverisată chiar să aibă 
odoare de petrol. Totul acum rlepincle de a se sti dacă 
at:easlă odoare e persistentă ori nu, căci de la aceasta rle-

20 
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pinde şi valoarea comercială a sării noastre, în ce priveşte 
cu deosebire ramura conservelor alimentare atât de im­
portantă şi de variată. 

Am putut să me conving cu cea mai mare uşurinţă, şi 

este momentul să arăt rt!gretele mele în ce privesce afirma­
ţiunea precipitată a D-lui chimist Ulex. că aeeastă odoare 
dispare chiar de la sine după puţin timp. aşa că .sarea 
devine în urma complect inodoră dacă a fost fin pulve­
risată. 

Mai remâne să verific următorul fapt. 
Când sarea se pulverisează, nu numai desfacerii sale pe 

o suprafaţă mai mare şi eliberării gazelor ca consecinţă să 
d~toresce odoarea mai pronunţată, dar prin acţiunea me­
canică !'e desvollă călrlură care facilitează evaporaţiunea 

micilor particule odorifere de petrnl. 
Dacă <lar in momentul măcinărei .sale, temperatura ce 

resuită prin frecare ar fi ceva mai ridicată; sarea cea mai 
mirositoare ar pierde mai curând această odoare. 

ln vizita ce am făcut în acest sens la Doftana nu am pu­
tut Iace nici o observa~iune din cauză că toate morile miş·~ate 
prin apa Doftanei. şi care aparţin particularilor, nu funcţio­
nau în acea zi. La Slănic însă. unde Ministerul a avut buna 
îngrijire de a instala o moară cu vapori, am observat fap­
tt>le următoare: 

Temperatura mediu'ui ambiant fiind de 6 1/ 4°c tempera­
tura sărei pe sghiabul de scurgere de la roată şi chiar în 
saci în momentul umflărei lor, era de :26°c de sigur că 
sub roată această sare e supusă la o temperatură şi mai 
înaltă. Sarea în acest moment, mai ales că provenea de 
la •măruntă• formală în mare parte şi din calitatea I mi­
rositoarea din localitate, avea o odoare destul de pronun­
ţată, dar de loc displăcută, de petrol. Aceasta constitue 
calitate II din sarea măcinată ce s'a analisat. Ca1itatea I 
este formată din măcinarea măruntei ferită de cea mirosi­
to:ue şi atunci chiar în momentul măcinării are o odoare 
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foarte slabă şi după câte va zile de loc după cum s'a putut 
vedea la calitatea I măcinată, ce a fost analisată. 

Chiar calitatea 11 după. . cât-va timp perde cu totul 
odoarea sa. Se scie de mult că sarea noastră fiind numai 
putin coaptă în cuptor produce o sare de o albeaţă remar­
cabilă şi.de o lipsă arsolută de ori-ce odoare. Astfel la Tirgu­
Ocna se face de mult o sare, în aatfel de mod, ce se debită 
în romerciu în forma de conuri ca căpăţânele de zahar 
formate din această sare măcinată fin, udată în urmă cu 
puţină apă şi comprimată în tiparuri speciale 

Această sare numită şi .:sare huscă» sub cea mai mică 
apăsare se reduce iarăşi în pulvere. 

Tot ast-fel î1! partea de sus a ţ.erii unde conservele ali­
mentare casnice sunt atât de variate şi bine făcute nu se 
usită sai;ea de cât dupe ce a fost coptă. 

Resuită dat· că dacă am avea sare cu mult mai mirosi· 
toare de cât cea mai mirositoare din ale noastre, dacă nu 
prin temperatura ce se naşte snb roata m01·ii, dar prin o 
mică calcinare ar pie1·de absolut ori-ce odoare 

Observaţiunea d-lur dr. Ulex nu are deci loc, conclusiu­
nea sa este prea precipitală şi în ori-r.e cas aceasta îmi 
reaminteşte o broşură scrisă de marele chimist englez 
Humpry Davy, care voind să apere cu ori-ce pt·eţ valoa­
rea zahărului colonial, ce forma un comerţ esclusiv al An­
-gliei. faţă cu zaharnl de sfecle ce câştiga tot mai mult te­
ren în Europa, susţinea că zaharnl de slec:le nu este atât 
de dulce ca zaharul de trestie. D. dr. Ulex ne face un 
mare serviciu prin analisa făcută de d-sa, căci ne arată prin 
·datele ce presintă, pentru a nu vorbi de cele ob\inute de 
noi, că sarea noastră deşi sărează mai bine de cât majo-
1·itatea sărurilor streine ce se află in comerţ în Europa, prin 
faptul că conţine în cantitate aproape absolută clorură de 
~odiu, dar nu ar fi bună pentru conservele alimentare pen­
tru că mir6se a petrol ! 
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Vedem că s·a uitat un singur lucru ~i anurne a se spu­
ne că petroleul e volatil. 

Pentru a putea pune ~fârşit ori-cărei obiectiuni, făcute 

sărei noastre din acest punt de vede1·e, trehue să facem 
o instalaţiune serioasă la Slănic ~i la Tirgu-Ocna, pentru 
a nu se exporta fabricanţilor de conserve, de cât sare mă­
cinată. 

Ţin a indica următoarele lucruri : 
1) 8e va întrebuinţa pentru acest scop, ralit. I nemiro­

sitoare de la Slănic sau cal. I de la Doftana ce ('Ontine atât 
' ' 

de puţine gaze. 
~) Se va instala o morişcă de vinturat sarea pulverizată~ 

care se va produce cu deosebire in timpul verei; sau o sis­
temă de site într'un spaţiu încălzit, la rigoare chiar prin­
tr\m mic calorifer, alimentat cu vapoarea pierdută de la 
motor, ast-fel în câ.t sarea în momentul eşirei sale de la 
moră dt ja încălzită la 26° să treacă într"o atmosferă caldă 
~ i în mişcare, f'are să'i ridice în mod absolut ori-ce odoare. 

'fin să mai fac o mică observaţiune relativă la una din 
cele mai importante ramuri ale comerciului nostru, indu­
stria pescăriilor din Dobrogea. Pentru conservarea peştilor 
nu se cere sare fin pulverisată, dar în grăunle mai mari 
numită : Uruială, Uruidă 1). Pentru aceasta în Dobrogea, 
în plasa Babadag, cătunul Drusinge ~i la Catarlez se extră­
gea mai înainte sarea de mare. Când li s'a dus pentrn în­
tâia oară sarea noastră măcinată în grăunţe ei au r~­
mas surprin~i vezend că d· screpită in momentul disolvări. 
Ei acuză aC'easlă sare că ar fi prea tare, astfel în cât după 
cum am vorbit cu un doctor în merlicină din localitate ei 
sustin că scrumbiile şi morunul conservate cu această sare 
nu poate concura cu cele rusesd. 

Cred mai mult că avem a face sau cu o lipsă perfectă 

') :\Iorişca de la Slănic produce 60°/o sa1·e finu, pentm masă, şi 

4G 0 . o uruidă, pentrn pescării. 
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de cunoştinţe tecnice din partea lor faţă cu procedemile 
industrii ruse~ti sau cu o prevenţiune nejustificată. Trebue 
însă să recunosc urniătorul fapt : 

Sarea măcinată în grăunţe ce li se trimete lor provine 
de la Slănic şi în realitate ea presintă doue inconveniente, 
dintre care ultimul destul de serios pentru industria pes­
căriilor. 

1) Această sare nefiind fin pulverizată păstrează încă 

odoarea sa de petrol. 
2) Această sare tocmai din causa temiunii interne a ga­

zelor fac..i ca să se spargă şi disolve cu mai multă uşurinţă 
ne păstrându-se sub forma sofidă sub care să cere să 
existe cât mai muită vreme in putinile cu peştele marinat. 

Pentru aceasta trebue a nu se mai trimite sare de la 
Slănic, dar a se măcina în acest mod Calitatea I de la 
Doftana sau Tirgu-Ocna, care ne presintă din acest punt 
de vedere toate garanţiile cerute. 

Nu stiu chiar, întru cât nu ar fi just a se pel'mite 
exploatarea sărei de mare, sub privegherea statului la 
Drusinge, localitate bine aleasă şi accesibila, pe linie de co­
municaţie, Constanţa Babadag şi Tulcea. 

Această sare s'ar utilisa numai de pescari de oare ce 
acum pără!'iesc regiunea pentru a merge la Vâlcow. 

Composiţiunea chimică 

lată acum reunite în un tabE'l sinoptic, datele analitice, 
obţinute ast-fel ca să fie posibil a le vedea de o dată, toaie 
caracterele diferitelor varietăţi de sare analisate. 
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:NUMELE SALrnEI 

CALITATEA SAREI 

Clorură de Sodiu • 

Clorură de Potasiu 

Clorură de Calciu ...... 

Sulfat de Sodiu • 

Sulfat de Calciu 

Apă intcrpusă şi de cristali;aţie • 

Rcsediu 

{ 

Argilă ••••••• } 

Carbonat de Calciu 
insolubil 

Carbonat de Fer • • 

Suma părţilor fixe • • • • • • • 

Gaze (Hidr.>carburi) în kgr. •arc • 

• 117,23 cea mirositoare 

I 

I 

I 

99,8081 ! 

I 

~I 
- I 

I 

SALINELE DIN 

SLA~IC 

a.i ,~'Sare măcinată 
CJ "O 

m a,) 'C;) >«! I • rn i::i.. 
@ ~ Cal. I I II 

00 -

II 

I 
I 

99,677 5 I 94,4936 

I 

66,81971 _, 
l 

99,7747' 99,5414, 

I 
I 

-1 
- I 0,10071 

0,00561 

l 
8,0651 I 

-1 
0,16941 0,2757 

3,56941 

-I 
21 ,35981 

0,0597 

I 
-1 

I 

0,0343 i 

0,1510 
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DOFTA~A 

I I 

I TI 

l

i 99 ,s938l1 99,6631 I 98,6896 

- i - I -

- I - I 0,0109 

_ I 0,0343! 

I : ! 

I 
- 0,5832 J ,0098 

I 

0,0241 i 0,07071 

- 0,1235 0,2412 
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TERGUL-OC~A OC~ELE-~IARI 

I 

.J 

I 
0,0319, 

~- I 

_1 
I 

~ I 
I 

99,95,5! 

I 
- I 

I 

I 

II I 

I 

0,3512 

0,0800 

I 

98,6820 99,8082
1 

0,6814 

o, 1103 

I 

_! 

_1 
I 

0,0484: 

- I 

II III 

0,0667 

- ! 6,4738l 
0,7639: l,04401J 7,9589 

- I l,0451 

99,85661100,0334
1 
l00,0309 

I 

- I 
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Am crezut necesar a reuni de asemenea în un tabel 
-sinoptic, toate datele analitice relative la sarea noastră. 
-0bţinut" până în present la diferite da.te, de diferite per-
:Soane. (A se vedea Tabelul No. 4). 

Din comparaţiunea datelor analitice, executate la dife­
rite epoce asupra sărei noastre, rezultă următoarele fapte: 

O-nu Boltea la 1874 (O-sa a publicat analisa la 1875, 
-epistola e datată 13/25 Ianuarie 1875) este singurul ce 
găseşte Clorură de Magnesiu în toate sările, găsind chiar 
1 gr. 7% în sarea de la Telega (Ooftana), 

O-sa găse~te de asemenea atară de Slănic, în toate să­
rurile Cloruri de Potasiu, astfel că la Ocnele Mari gă­

sim 0,10%. 
La T. Ocna şi Ocnele Mari gli.seşte clorură de Calciu, 

astfel că la prima dă chiar 0.15% din această substanţă. 

Asemenea în ce privesce Sulfatul de Sodiu. 'l găseşte, 

afară de Slănic în toate celelalte trei saline. 
O-sa e singurul, care a analizat rezidiul, indicând Sili­

catul de fer şi de Calciu, dar ne indicând Carbonaţii de 
fer ~i de Calciu. 

Câţi-va ani mai în urmă, O-nu dr. Bernath, în o conşti­
incioasă lucrare asupra sărei, găseşte iar urme de Clorură 
de Magnesiu. 

Cea mai mare cantitate indicată de de O-sa este de 
0,00~ % în salinele Doftana, calitatea ordinara. O-sa nu 
găseşte nic·I urme de Clorură de Potasiu sau de Calciu, şi 
indică Sulfatul de Sodiu până la ~,329 % în ealitatea III-a 
de la Ocnele Mari. 

D-sa mai indică ·urme de Brom, Stron\iu şi de Hidro­
cărbuni. 

La Noemvrie 188i O-nu dr. Ulex de la Hamburg a 
făcut cunoscut rezultatul analizei asupra primelor calităţi 
de sare din fie.care salină a noastră. 
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D-sa inclică urme de Clorură de Magnesiu la T. Ocna 
~i Sulfat de Sodiu la Slănic, calitatea I până Ia 0,0."' % . 

Ceea-ce e foarte curios e ('ă indică Sulfat de Calciu la 
Slănic tocmai în calitatea primă până la 0,06 % când î11 
celelalte abia găseşle 0,01 % . 

D-sa acuză sarea şi o depreciază din cauza odoareI 
rele de petrol. 

Jn fine D-nu Cârnu-llfunteanu în o adresă înaintată 

Ministerului la Ianuarie 188H, expuse rezultatul analitic 
relativ Ia Slănic şi Doflana. găseşte iarăş până la 0.057% 
Clorură de Magnesiu la ambele (varietatea cea vânătă) ::;i 
Sulfat de Calciu, până la 2,333% la sarea vânătă de la 
Doftana. 

D-sa susţine că sarea e absolut inorloră. 
Aceste analise faţă cu cea făcută în laboratorul nostru 

în anul trecut şi curent ne conduc forţamente a admite, 
că sarea anahsată de D-nu Bottea acum 15 ani era pro­
babil din o exploataţie începută recent sau clin straturile 
superioare ale masivului, căci numai pe spetele gismentului 
de sare, am putea admite prezenţ;i. Clorurei, de Potasiu, 
Calciu, Magnesiu şi a Sulfalilor alcalii în ast-fel de cantilate. 

Lucrând asupra unor blocuri ce vin din inima gismen­
tului, era natural, ca analisele ulterioare şi cu deosebire 
a D-lui Ulex şi a noastră să difere de cele ale O-lui Bolea 
cu deosebire şi putin ele aceea a D-lui Dr. Bernath. 

Convincţiunea mea intimă este că sa::-ea noastra se al­
cătueşte ponderal, numai din Clorură de Sor:liu, din apă, 

Sultat de Calciu şi Argila. Când aceasta domină sarea 
poate conţinea şi Carbonaţi de fer şi ele Calciu. - Ea 
conţine şi multe gaze 

ln ce priveşte Sulfatul de Sorliu şi Clorura de Calciu, 
avend în vedere mica cantitate în care se prezintă, me 
îndoesc mult de prezenta lor. fiind înscrişi numai prin 
faptul unor inegale rezultate în dozări. ce adesea rezultă 

în dosage repeţite şi bine făcute, când amestecul e complex. 
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lată de :·semenea un tabel sinoptic, resumând toate 
datele analitice, relative la sare şi grupate <lupe prove­
nienţa acesteia. Prin aeest tabel vom putea mai bine să 
ne dăm seama de superioritatea sării noasrre. (A se vedea 
Tabelul No. o). 

Concl usi une 

Toate datele anali1ice enumerate mai sus ne conduc for­
tamente la resultatele ·următoare: în ce privesce sarea pro­
curată de minele noastre din care exclud analisa relativă 
la ganga, sare care înţeleg şi cal. II I de la Ocnele-Mari, 
care nu se vinde nici o dată. pentru alimentaţiune. 

1) Sarea noastră este una dintre cele mai avute în clo­
rură de sorliu faţ:\ 1 u ori-ce altrt sare dată în consuma­
tiune din ori-cari altă mină a Europei, pentru aceasta m~ 
basez nu numai pe analisele făcute în ţar.t noastră, dar şi 
pe acelea făcute în străinatate. Ea întrece până la lOo;<> 
unele sări procurate de \Vieliczka în Austria şi de Vie în 
Franţa ( Wieliczka 9U,:23 % ; Vie 90,03 % ). 

~) Este cu mult ~uperioară din acest punt de vedere 
sărei ignigene atât <le respândită în centrul Europei, înlre­
cend'o adesea cu la% în clomră de sodiu (Sulz în Me­
klemburg, sarea ordinară >-39~91 % clorură de sodiu, lschl, 
~7.:rn % ). 

a) Sarea noastră e cu deostbirc superioară sărei de mare, 
ce s~ l"inde în terile litorale şi car~ e atât de respândită în 
comerţ, intrecend'o cu 10%-:WO/o în privinţa clorurei ele 
sodiu (Be~re, cal. li 91:831-jO/o, Marennes ~9,00%, Portu­
galia, cal. III, :-io,uu % ). 

-!) Unul din earacterele importante ale sărei noastre din 
puntul de vedere al consumaţiunei sale ca product ali­
mentar, consistă în a nu conţinea aproape de loc nici o altă 
clorură sau sulfaţi afară de sulfat de calciu şi res\diului in­
solubil. 
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Din puntul dr. vedere al sulfatului de calciu, sarea noa­
stră dată în comert pentru alimentaţiune, este cu totul 
superioară, neconţinend de cât într'o singură calitate 1 % 
sulfat de calciu (Doflana calitatea lll) pe când aceasta este 
aproape norma sărei de mare, ignigenă sau a sărei geme 
din alte saline, cari pot conţinea 3%--5% această sub­
stanţă (St. Ubes, 3,57%; Vie 5%). 

5) Sulfatul de Magneziu, care nici într'una din anali­
zele făcute la noi, nu este decelat nici c:i. mme, se gă­
seşte din contră în unele din sărurile geme până la 1,45 % 
în sarea ignigenă de la Gouenans în Franţa ; până la 3 1/2 
în sarea Emgleză (Lemington) şi până la 7% in sarea l'or­
tugeză. 

6) Materiile insolubile se află ca maximum în sarea noa­
strâ 0,764% în calitatea III la Ocnele Mari, pe când ele 
întrec adesea 1 % în sarea de mare şi cu deosebire pe 
celelalte sări geme din Europa, cari pot conţinea chiar 
2,74% (Varange-Ville in Franţa) şi chiar 5,Rr3% (Wieliczka 
Austria). 

7. ln ce privesce apa de constituţie, sarea noastră o 
conţine în cantitate cu mult mai mică de cât celelalte sări 
geme din Europa şi e cu toti;l superioară sărilor ignigene 
sau marine, care foarte adeseori conţin 6 %-t3 % din 
această substanţă (Gouenans, Franţa ; Sulz în Meklimblirg. 
Berre~ fette, Olenon 6% ; pe când Tremblad. Marennes. 
Croisic şi Insula Re între 8 şi 9112 % ). 

Gazele şi odoarea specială a sărei noastre sunt caracte­
ristice tuturor sărilor geme din Europa şi nu poate fi de 
loc o condiţiune de inferioritate a acestor sări, faţă cu cele 
ignigene sau marine prin faptul că gazele şi odoarea sărei 
şi chiar a gangei celei mai displăcute, se perd prin pulve­
ri!"area sărei şi cu deosebire prin calcinarea ei. - Chiar 
partea ce se leapădă la noi şi care conţine 67-84 % Clo­
rură de Sodiu este cu mult superioară gismentelor din 
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centrnl Europei, din care se scoate sarea în natură sau 
sub formă de sare ignigenă. 

Ar fi chiar de dorit ca această gangă, măcinată gro­
solan. să fie pusă în comerţ pe preţuri foarte scăzute ast­
fel ca agricultura să găsească întrânsa o îngrăşăminte 

destul de importantă. 
Sarea noastră, calcinată şi măcinată, în urmă sau mă­

cinată şi vînturată într'un curent de aer cald, va putea 
concura nu numai cu succes. pe toate pieţele streine, dar 
conYincţiunea mea intimă este că salinele noastre găsesc 

rar pereche în Europa în ce priveşte mărimea colosală a 
blocurilor uniforme de sare care pot procura comerţului 

cantităţi enO!·me de o puritate cu totul escepţională ş1 

ronstantă. 

Dr. G. Istrati. 
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