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The following paper is a resuit of the restoration of a sheepskin coat I displayed in a colection at 
National Astra Museum Complex. The sheepskin coat with the inventory number 5146-P, was acquired 
from Cergău, county of Alba. It is a women sheepskin coatfrom the 20th century. The coat is made of 
leather and sheep fur, at the edges there is a black artificial fur attached later on in a previous 
restoration. alsa at the neck, chest and wristbands there is a double fur layer of otter. 

For decoration there were used floral motives and geometric o nes, this can be seen on the front, 
back and gussets of the shipskin coat. the decorations are made from different types of thread and 
painted stitching leather. 

The dominant colours of the decorations are black, green, purple, blue, brown and red. The coat 
suffered unapropriate previous interventions that added ship fur imitattion on the edges and 
wristbands, this technic covered the original decoration of the coat. eliminating some parts of the 
artifficial fur we discovered that the original decoration was stil/ present in some parts of the right 
wristband and around the neck. The rest of the decoration was cut of! and put as decoration on the 
shipskin where the original decoration were defacement. 

To discover more about the materials usedfor this object, and the technic that was used to make 
it plus the conservation state I preformed a lot of tests. These tests were able to reveal the chemical 
solutions that are good to use in the restauration process, of the treatments used and the best conditions 
to deposit the object. The tests used were the test of the metalic brad, determination of the pH, the 
microchemical test for greassy materials and the testsfor fur identification, the caracterization ofthe 
material and the identification of the biodegrade agents. 

The first step to restare this object was to apply an insecticide treatment with a base substance of 
permetrine. 

I started the consolidation of the metalic brad on the entire surf ace of the shipskin by sewing the 
otter fur from the neck, chest and wristbands was sewed light, nat in tension so that the fur gat the 
original shape and covered the entire surface. 

After finishing the consolidation the metalic brad and the otter fur, there was a chemical clean 
with the soft brush and the minivacumm and covering the object with a material. there was a chemical 
solvent cleaningfor the dirt on the holdfast, the cleaning was based on extraction gas and natural hair 
brush. 

The leather that includ ed missing parts was sewed in the missing places. 
The embroidery zones were consolidated with silk brad using the brick point. 
The coloured leather was hidrated with a mix of lanoline, timol, hoof oii, water and alcohol, 

those ingredients were mixed till homogenization. 
To preserv the object I madea custome made textile white cover. 
The storage of the shipskin coat should be in a storage, in a locker, in the custome made textile 

white cover, at a temperature of 18-20 degrees Celsius, with a humidity of 45-55% and a ilumination of 
a 50 luxi intensity. 
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Prezentarea piesei selecţionate 
Lucrarea este constituită din expunerea restaurării pe care am efectuat-o asupra unui cojoc din 

colecţia Complexului Naţional Muzeal Astra. Odată cu intrarea acestei piese în laboratorul de 
restaurare, am încercat să aflu cât mai multe despre ea. 

"restaurator, Complexul Naţional Muzeal Astra; e-mail: anamaria.ane90@yahoo.com 
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Fig. 1 Cojoc femeiesc, nr. inv. 5146-P, înainte de restaurare 
Woman sheepskin coat, nr. inv. 5146-P, before restoration 

Cojocul cu numărul de inventar 5146-P (Fig. 1), a fost achiziţionat de la Cergău,jud. Alba, el 
fiind un cojoc femeiesc din secolul al XX-iea. Acesta este confecţionat din piele şi blană de oaie, 
marginal fiind ataşată anterior blană artificială de culoare neagră. De asemenea la gât, pe piepţi şi la 
manşete cojocul este dublat cu blană de vidră.Ca şi decor s-au folosit motive florale şi geometrice 
acestea putând fi observate în faţă, pe clinuri şi în spate. Decorul este realizat din diferite tipuri de aţă şi 
piele vopsită împletită. Culorile predominate ale decorului sunt: negru, verde,mov, albastru, maro şi 
roşu. În faţă, în partea superioară, are montaţi câte 1 O ciucuri, din bumbac, pe ambele părţi. Pe marginea 
cojocului întâlnim şi fir metalic înfăşurat pe miez textil de culoare galbenă. 

Obiectul prezintă uzură funcţională, rupturi ale pielii, depuneri de praf pe întreaga suprafaţă a 
piesei, broderia fiind roasă în unele locuri cu pierderi de material, pete de rugină şi de grăsime şi şnurul 
ornamental descusut din loc în loc (Fig. 2). 

Fig. 2 Degradări 
Degradation 

Cojocul a suferit intervenţii anterioare (Fig. 3) neadecvate prin care i s-a adăugat imitaţie de 
blană de miel pe margini şi la manşetă, astfel fiindu-i acoperit o parte din decorul original. Prin 
descoaserea unor părţi din blana artificială am putut observa că decorul degradat a fost păstrat doar la 
manşeta dreaptă şi în jurul gâtului. În rest, decorul a fost tăiat în totalitate şi s-au făcut completări pe 
cojoc, în locurile unde decorul original era degradat. Locul unde putem observa cel mai uşor 
completările sunt pe piepţi, unde au fost adăugate flori brodate cu bumbac şi mătase, fiind înlocuit 
decorul cu piele vopsită şi pe clinuri unde în partea superioară, clinul din partea stânga a cojocului a fost 
refăcut aproape în totalitate cu bucăţi din decorul tăiat de pe cojoc. Din aceste motive nu am putut 
renunţa în totalitate la intervenţia anterioară. Am ales însă să restaurez decorul din jurul gâtului, pentru 
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a avea o comparaţie cât mai corectă între original şi felul în care se prezintă obiectul în momentul de 
faţă 1 • 

Ivestigaţii ştiinţifice 

Fig. 3 Intervenţii anterioare 
Previous interventions 

Din dorinţa de a obţine mai multe informaţii despre materialele obiectului, tehnica de 
confecţionare şi starea lui de conservare am realizat mai multe analize. Acestea ajută la stabilirea 
soluţiilor adecvate ce urmează a fi folosite pe parcursul restaurării, a tratamentelor şi condiţiilor optime 
de depozitare2

• Prin urmare am realizat următoarele tipuri de analize: 
Analiza firului metalic (Fig. 4) a fost realizată de doamna chimist specialist, ing. Daniela 

Văcariu, aceasta efectuând examinări microscopice, teste microchimice, măsurători micrometrice şi 
microfotografii digitale. Astfel, am aflat că firul metalic este o bandă din aliaj pe bază de cupru înfăşurat 
cu pas mic peste un miez textil, posibil din fibre de bumbac, colorate în galben. Diametrul firului este de 
aproximativ 0,5 mm. Distanţa între spire este de aproximativ 0,4 mm. Pe suprafaţa probei se observă 
straturi subţiri de produşi de coroziune cărămizii şi verzi ai cuprului (oxid de cupru şi carbonat bazic de 
cupru). 

Fig. 4 Analiza firului metalic 
Test ofthe metalic brad 

' Kissne Bendefy Marta, Szazadi aranyozott bor miseruha restauralasa, ISIS 2003. Kissne Bendefy Marta, Regeszeti 
b6rtargyak leletmentesenek es konzervălasănak nehezsegei, Salvarea şi posibilităţile de conservare ale obiectelor 
arheologice din piele, ISIS 2014. 

2 Bemath Andrea Gabriela, Problematica restaurării pielii. Restaurarea unei perechi de cizmuliţe eschimose, lucrare de 
licenţă 2005. 
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Determinarea pH-ului (Fig. 5) a fost realizată cu hârtie indicatoare ce nu lasă culoare, după 
câteva secunde de la aplicare aceasta indicând un pH de 5, potrivit pentru piele. 

În urma testului microchimic pentru materialele grase, realizat cu NH3 25% şi H202 30%, am 
observat că spuma formată a fost stabilă (Fig. 6). 

Fig. 5 Determinarea pH-ului 
Determination of the pH 

Fig. 6 Testul microchimic pentru materialele grase 
The microchemical test for greassy materials 

Analizele pentru identificarea tipului de blană, caracterizarea materialului şi identificarea 
agenţilor de biodegradare au fost realizate de doamna expert în investigaţii biologice şi conservare, 
Ileana Chirtea, aceasta efectuând examinarea microscopică cu binocular şi stereobinocular (Fig. 7). 
Astfel, am aflat că suportul este confecţionat din piele şi blană de oaie, blana neagră de pe marginea 
cojocului şi de la manşete este una artificială, iar broderia este realizată cu fir de mătase industrială şi 
bumbac mercerizat. Cojocul prezintă atac biologic de molii Tineolla b. 
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Fig. 7 Caracterizarea materialului şi identificarea agenţilor de biodegradare 
The caracterization of the material and the identification of the biodegrade agents 

Intervenţii de restaurare efectuate 
Un prim pas în restaurarea obiectului a fost aplicarea unui tratament insecticid, cu o substanţă 

pe bază de permetrine3
• 

Restaurarea propriu-zisă a cojocului a început prin consolidarea firului metalic de pe toată 
suprafaţa cojocului, prin coasere. Blana de vidră de la gât, de pe piepţi şi de la manşete, a fost 
consolidată cu tiui croit după forma blănii şi prin coaserea acestuia cu lejeritate pentru a nu crea 
tensiune în piele şi acoperind întreaga suprafaţă (Fig. 8)4. 

După finalizarea consolidării firului metalic şi al blănii de vidră, am realizat curăţirea mecanică 
prin periere cu perii moi şi cu ajutorul miniaspiratorului, obiectul protejându-se cu un strat textil. Pentru 
îndepărtarea murdăriei aderente de pe suport am realizat şi o curăţire chimică cu solvent, benzină de 
extracţie, aceasta fiind realizată cu perie din păr natural5

• 

Zonele de piele care prezentau rupturi şi pierderi, au fost completate cu piele aplicată prin 
coasere. Completările neadecvate au fost îndepărtate şi realizate corespunzător (Fig. 8, 9). 

Fig. 8 Consolidare blană, îndepărtare intervenţii anterioare, 
completare piele 
Consolidation fur, removing previous interventions, 
completion leather 

1 Moga Florenţa, Metode şi tehnici de conservare şi restaurare a obiectelor din piele-blană utilizate în laboratorul 
Complexului Muzeal ASTRA, Cibinium 1990-2000, 2000, p. 251-252. 

'Moga Florenţa, Restaurarea unei piese de îmbrăcăminte Kiirschner din secolul al XIX-iea, Cibinium, 2009-20 I O, 20 I O, p. 
285. 

5 Moga Florenţa, Problematica restaurării obiectelor din piele-blană din colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA, 
Cibinium, 2006-2008, partea II, 2009, p. 220. 
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Fig. 9 Completare piele 
Completion leather 

Zonele de broderie le-am consolidat cu fire din mătase folosind punctul cărămidă. 
Hidratarea pielii vopsite s-a realizat cu un amestec de ulei de copită, lanolină, timol, apă şi 

alcool, mixate până la omogenizare. 
Pentru păstrarea piesei (Fig. 1 O) am realizat o husă din pânză albă, croită după forma piesei. 

Fig. 1 O Cojoc după restaurare 
Woman sheepskin coatafter restoration 
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Depozitarea 
Depozitarea cojocului se va face în depozit, într-un dulap, în husă, la o temperatură de 18-20° C, 

cu umiditate relativă de 45-55% şi iluminare cu o intensitate sub 50 luxi6. 
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