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Una dintre podoabele cele mai răspîndite la celţi este· brăţara. Cînd 
torquesul dispare din morminte (trecîncl în lumea reprezentărilor reli­
gioase şi mitologice), în părţile de răsărit locuite de celţi (Boemia, Pan­
nonia, Transilvania) apar brăţările cu semiove1. Muzeul nostru posedă 
trei astfel de brăţări. Lucrarea de faţă se referă la una din ele şi anume 
la brăţara cu semiove cu nr. inv. 1246 (fig. 1-6). Este descoperită în 1960, 
la Valea lui Mihai, după care intră în posesia muzeului orădean. 

In urma reorganizării expoziţiei de bază a secţiei de istorie, brăţara 
a fost dată spre restaurare (primăvara anului 1986). Brăţara era din bronz, 
masivă şi rezistentă. Cele patru semiove (dintre care trei deteriorate) erau 
legate cu cite o şa. Închiderea (care se realiza cu un cui îndoit) era blo­
cată. Brăţara avea o înălţime de 64 mm şi un diametru de 126 mm. Afir­
maţii exacte asupra unei intervenţii anterioare era dificil a se face (nu 
exista nici o informaţie consemnată), certă era existenţa de dată recentă 
a unui cui de fier în sistemul de închidere. 

Brăţara era acoperită în întregime cu compuşi de culoare verde în­
chis. Existau cîteva zone (restrînse) în care culoarea patinei ce acoperea 
piesa era mai deschisă. 

Brăţara a fost ţinută sub observaţie în laborator o perioadă lungă 
(mai 1986-martie 1987), timp în care nu a apărut nici o modificare. A 
fost supusă camerei de umiditate (timp de 92 h), test care a confirmat 
inexistenţa compuşilor activi pe suprafaţa piesei. 

Avînd în vedere faptul că piesa era acoperită cu patină nobilă, s-a 
hotărît următorul flux tehnologic: degresare, curăţire mecanică, comple­
tarea piesei şi conservarea ei finală. 

Degresarea brăţării s-a realizat prin imersie în acetonă (p.a.) timp de 
26 ore. Uscarea s-a efectuat la temperatura camerei. Prin mijloace meca­
nice (ace) a fost degajat sistemul de închidere. Deblocarea acului a per­
mis deschiderea şi desfacerea brăţării în cele două părţi constituente (una 
avînd o semiovă (fig. 6) şi cea de-a doua celelalte trei). 

Cele două componente au fost curăţite mecanic prin perieri cu baton 
din fibre de sticlă şi pensulări în baie de acetonă (prin alternare). Aceste 
operaţii au urmărit îndepărtarea prafului şi a urmelor de pămînt precwn 
şi uniformizarea micilor asperităţi de pe suprafaţa brăţării. Prin aceste 
intervenţii gradul de stabilitate a patinei nu a fost afectat (test negativ în 
camera de umiditate). 
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Fig. 1-3. Brăţara cu semiove nr. inv. 1246. Imagine iniţială. 

Fig. 4-5. B:-ă\.ara cu semiove nr. inv. 1246. Sistemul de închidere deblocat. 

Fig. 6. O semiovă. Imagine iniţială. Fig. 7. Fixarea amprentei cu tampon 
de vată şi aşchii de brad. 

Fig. 8. Scmiovă cu profil completat. Revers. 
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3 Brăţară de bronz cu semiove. Restaurare şi conservare 7-15 ------

Restaurarea propriu-zisă a constat în completarea profilului celor 
trei semiove. În acest scop s-a luat amprentă de pe semiova întreagă, 
cu ceară utilizată în tehnica stomatologică. Amprentarea s-a efectuat prin 
interiorul semiovei, fără a se apăsa prea tare. Profilul răcit obţinut, s-a 
introdus în semiova care urma a fi completată şi fixat (după cum se poate 
observa în fig. 7) cu tampon de vată şi aşchii de brad puse în diagonală. 
Pe exterior s-a turnat materialul de completat, Duracrylul, colorat (cu 
culori de ulei) într-o nuanţă de verde apropiată de cea a piesei umezite 
cu acetonă. Astfel s-au completat pe rînd toate cele trei semiove (fig. 8, 
II). Ajustările mecanice care au trebuit efectuate (cu pile de bijutier), 
au fost nesemnificative. Au fost necesare mici finisări cromatice a corn-

Fig. 9--11. Fază intermediară de restaurare. Semiove cu profilul completat. 

Fig. 12--,14. Imaginea finală a obiectului restaurat. 
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pletărilor. S-a efectuat direct pe stratul de Duracryl cu culori de ulei 
diluate în acetonă. Completările sînt mai vizibile pe interiorul brăţării, 
la exterior se pot distinge fronturile de adaus. 

Obiectul a fost conservat final prin imersare în parafină topită. Ex­
cesul de parafină a fost înlăturat de pe piesa caldă încă. Lustruirea s-a 
efectuat cu postav. Apoi piesa a fost asamblată şi închisă cu un cui de 
bronz patinat (fig. 12-14). 

Dacă în cazul altor obiecte restaurate şi publicate2 am pus accent 
pe testele chimice analitice efectuate, la această piesă (înaintea procesu­
lui de restaurare) nu s-au efectuat. Nu s-au efectuat pentru că piesa era 
protejată cu patină nobilă care impunea doar intervenţii mecanice (co­
mune tuturor metalelor). Am considerat că nu este cazul să prelevăm 
probe de metal (violînd echilibrul metal, patină-mediu) pentru determi­
narea exactă a compoziţiei. S-au păstrat totuşi, pentru o investigaţie ul­
terioară, reziduurile intervenţiei mecanice. 

In aceeaşi manieră s-a procedat şi în cazul altor două piese3 (sabie 
şi pumnal tip Apa) curăţite şi conservate în 1982. 

în luna mai, 1987, brăţara restaurată a fost expusă alături de bră­
ţara pereche (nr. inv. 1245, restaurată în 1983 de L. Roşu) în expoziţia 
de bază a secţiei de istorie. Vitrina în care sînt expuse (ca întreg spaţiul 
expoziţional de altfel) are parametrii microclimatici corespunzători nor­
melor4 în vigoare de conservare şi păstrare. 

Va fi urmărită cu fidelitate comportarea în timp a pieselor restau­
rate. 

în încheiere ţinem să subliniem importanţa studierii naturii patinei 
cu care majoritatea pieselor de bronz sînt acoperite, în favoarea salvării 
şi păstrării ei. Indiferent de aspectul estetic, o patină nobilă se impune 
a fi păstrată şi este preferabil ca tratamentele chimice să nu fie (decît 
în caz extrem) utilizate. Asupra echilibrului relativ realizat de-a lungul 
secolelor între piesă şi mediu este riscant a se interveni pentru că nu 
există garanţii sau certitudini că printr-o intervenţie de scurtă durată 
putem realiza un altul mai eficient. 
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