
DA TE ST A TISTICE PRIVIND INTERVENŢIILE DE 
CONSERV ARE ŞI RESTAURARE PE OBIECTE METALICE 

(perioada 1981-1985) 

de 
OLIMPIA MUREŞAN 

Începînd cu anul 1981 sectorul de restaurare de la Muzeul Ţării Crişurilor a fost 
dezvoltat prin înfiinţarea posturilor de restaurare metal, os, textile, lemn, allturi de cele 
existente: picturi - ulei şi ceramicii - metal. 

Anterior anului 1981, activitatea în domeniul restaurării a fost sporadică şi fără 
consemnarea intevenţiilor. Dupl 1980 s-a încercat desfăşurarea activitlţii sistematice şi 
ascendente (afirmaţie valabilii pentru toate domeniile de restaurare). 

Lucrarea de faJă se doreşte o trecere în revistl ( cu nuanţe statistice) a intrevenJiilor 
caracteristice procesului de restaurare metal asupra pieselor care au constituit obiect de 
restaurare în perioada 1981-1985. Îotrucît intervenţia asupra piesei muzeale nu se termină o 
datl cu încetarea acţiunii directe ci continuă prin controalele periodice a intervenţiei şi a 
stlrii de conservare, am considerat îndreptăţită abia acum formulerea unor concluzii. 

în perioada amintită (1981-1985), au suportat intervenţii de conservare, consolidare şi 
restaurare - de la caz la caz - 376 de piese metalice, semnificînd 271 numere de inventar. 
Date rivind investiţiile efectuate pot fi regăsite în cele 258 dosare de restaurare aferen te. 
Evidenta stric! a interventiilor efectuate s-a tinut prin intermediul caietului de lucru - în care 
fiecare ' piesl este conse~nată în mişclriie ei. Reluînd caietul de lucru din perioada 
1981-1985, am întocmit un tabel cronologic al obiectelor restaurate sau conservate. 
Enumerarea pieselor nefiind semnificativă, în lucrarea de faţă redlm numai capul de tabel: 

Nr. Denumirea Nr. Nr. Metal Stare Data Data ieşire 
crt. obiectului inv. dosar intrare 

În tabelarea informaţiilor s-au utilizat următoarele trei legende: 

1. Legenda pentru rubrica" Starea metalicl" 

NotaJia Semnificaţia 

M -obiect cu miez metalic 
m -obiect mineralizat 

Mim -obiect parţial mineralizat 
M.P. -obiect cu patină mobilă 

Intervenţie 
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346 Olimpia Mureşan 2 

2. Legenda pentru rubrica "Metal" 

Notatia Semnificaţia 

Pe -obiect din fier 
Cu -obiect din cupru 
Ag -obiect din argint 
Bz -obiect din bronz 

3. Legenda pentru rubrica "Intervenţii" 

Notatia Semnificaţia . 
• -curătiri mecanice . • -curl!.pre care implici!. reactivi chimici • -consolidl!.ri 

• -reparare chimic! 
C -conservare 

Materialul informational din acest tabel poate fi valorificat prin realizarea de diagrame 
sau histograme dup! cum urmeazl!.: 

1. Distribuţia metalului din care este lucratl!. piesa. 
2. Distributia stării metalice a suportului metalic. 
Aceste două distribuţii se pot evalua utilizând datele din tabelul alăturat (tabelul 1) 

dezvoltat din tabelul initial . . 
Tabelul 1. 

Distribuţia numeric! privind natura metalului şi a stării metalice a suportului metalic. 

Metal Starea metalici!. Nr. de piese 

Complet mineralizat 10 
Fier 

Partial mineralizat 10 

168 piese Metalic 65 

All!.mit 2 

Nichelat 81. 

Cupru metalic 3 
Cupru şi aliaje 

Cupru argintat . l 

Bronz complet mineralizat 2 

187 piese Bronz parţial mineralizat 11 

Bronz metalic 147 

Alamă 12 

Alamă argintatl!. 11 
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3 Inteaventiile de conservare şi restaurare 347 

Metal Starea metalică Număr de piese 

Argint Metalic 20 

Plumb Metalic 1 

1. Histograma naturii metalului 

HISTOGRAMA NATURII METALULUI 
Axa y reprezintă numărul de piese 

200.-----------, 
150 

2. Diagrama naturii metalului 

DIAGRAMA NATURII METALULU.r 
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3. Histograma st!r:ii metalice a suportului metalic pentru fier 

... 
HISTOGRAMA STARII METALICE A 

SUPORTULUI METALIC PENTRU FIER 

100,~-------~ 
9)1---------

001------~----
3)1-----

0 L...llilllllllilJIIWllllll.~-

11111 Series A 

4. Diagrama stării metalice a suportului pentru fier 

>I 

DIAGRAMA STARII METALICE A 
SUPORTULUI METALIC PT. FIER 

A = Complet mineralizat; B- = Parţial mineralizat; C = Metalic; 
D = Alămit; E = Nichelat; 

4 
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5. Histograma stării metalice a suportului metalic pentru cupru 

HISTOGRAMA STARII METALICE 
A SUPORTULUI METALIC PT. CUPRU 

501------------

ABC DEF G 
llllli!il!lill Series A 

.. 

6. Diagrama stării metalice a suportului pentru cupru 

DIAGRAMA STARII .METALICE 
A SUPORTULUI METALIC PT. CUPRO 

. C 1,1% 
A 1,6% 

A = Cupru metalic; B = Cupru argintat; C = Bronz complet mineralizat; 
D = Bronz parţial mineralizat, E = alamă; F = Alamă argintată; 
G = Bronz metalic 
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350 Olimpia Mureşan 6 

3. Distribuţia intervenţiilor, pe categorii de complexitate. 
Această distribuţie se poate evalua utilizind datele din tabelul alăturat (Tabelul 2), 

dezvoltat din tabelul iniţial. · 
Tabelul :z .. 

Distribuţia intervenţiilor pe categorii de complexitate. 

Gradul de complexitate a investiţiilor Metal Număr de piese 
Pe Cu Aa 

Intervenţii' mecanice ( degresări, spălări, intervenţii 17 85 7 109 
mecanice propriu-zise. conservare finală) 

Tratamente chimice sau electrochimice (după 93 46 13 152 
parcure:erea operatiilor de la pozitill anterioară) 

Restaurarea propriu-zis!. lmplid operaţiile de la 11 10 21 
Pozitia anterioară si lioiri consolidări comoletări. 

Repatinlri chimice 1 25 26 

Diferenţa dintre cele 376 de piese introduse în lucru şi suma intervenţiilor , 376-305 
reprezintă piese finalizate ulterior anului 1985. 

În cadrul unei categorii de ifttervenţie se poate realiza diagrama pe criteriul metalului 
suportului metalic. 

7. Diagrama gradului de complexitate a intervenţiilor 

DIAGRAMA GRADULUI DE 
COMPLEXITATE A INTERVENTIILOR 

' 

a .... -····· -·······::::::.,,, ~ •• ,,,,, : ....• ';;;;;;;:;':.:•·. 
A = Intervenţii mecanice; B = Tratamente chimice; 
C = Restaurare propriu-zisă; D = Repatinări chimice; 
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8. Diagrama intervenţiilor mecanice 

DIAGRAMA INTERVENTIILOR 
MECANICE ' 

,;·· :· .. • · .-

9. Diagrama tratamentelor chimice 

DIAGRAMA INTERVENTIILOR 
CHIMfCE" · ' 

~·;. 
I , , 
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10. Diagrama restaurării propriu-zise. 

DIAGRAMA RESTAURĂRII 
PROPRIU -ZISE 

FIER 
52,4% 

8 

Controalele periodice au fost efectuate o dată pe trimestru. O atenţie deosebită s-a dat şi 
se dă, în continuare~ pieselor patinate chimic1; pentru urmărirea în timp a dezvoltării patinei 
în susţinerea procedeelor aplicate. Faptul pozitiv care trebuie evidenţiat este acela al 
intervenţiilor corect efectuate (în condiţiile date de reactivii şi materialele avute la 
dispoziţie). Din cele 305 de piese restaurate, doar două vor trebui reluate în lucru. 

Restaurarea acestor piese a atras atenJia asupra importanţei efectuării de analize chimice 
pertinente asupra obiectelor restaurate şi a produşilor lor de coroziune2• În urma 
intervenţiilor efectuate pe cele 305 piese restaurate în perioada 1981-1985 s-a pus în 
evidenţă faptul că 10 piese· erau de argint şi nu de bronz (cum erau considerate).Dintre 
aceste piese remarcăm un colan de 15,5 g3• 

Acest gen de sintetizare a intervenţiilor procesului de restaurare poate constitui o 
modalitate de introducere pe calculator a evidenţei restaurării. 

1 O. Mureşan, Restaurarea unei brA1-Ari celtice; în Crisia, XIII, 1983, p.622-629; Idem, Restaurarea unei 
cAnl romane de bronz; în Crisia, XVI, 1986, p.735-741, Idem, Considerat ii privind conservarea şi 
restaurarea unor podoabe şi piese de înbrAcAminle din mileniu I e.n., în Crisia, XVII, 1987, p.677-679 

2 Idem, Restaurarea unei brAIAri i,eltice; Crisia XIII, 1988, p. 622-629 
3 Idem, Consideratii privind conservarea şi restaurarea unor podoabe şi piese de imbrAcAmlnle din 

mileniu I. e.n., în Crisia, XVII, 1987, p. 677-679 
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