
ISTORIA CĂRĂMIZII ÎN BIHOR* 

de 

EMODI Janos 

În cursul evului mediu şi epocii moderne cărămida ca material de construcţie a 
fost folosită la ridicarea unor case de locuit, biserici, cetăţi etc., dar se cunosc cărămizi 
patrulatere, poligonale, sau de alte forme folosite pentru pavaj, de forma unor 
segmente de cerc pentru fântâni sau turnuri circulare, sau de alte forme mai 
complicate, folosite în locul unor piese arhitectonice de piatră. În cazul zonelor 
unde carierele de piatră lipseau sau datorită lipsei meşterilor pietrari specializaţi, 
respectiv costului ridicat al produselor acestora, elementele de piatră erau înlocuite 
de multe ori cu piese de formă identică confecţionate din lut ars-cărămidă: stâlpi, 
cornişe, capiteluri, nervuri etc. Acestea purtau uneori, ca şi cele de piatră, semnele 
caracteristice de plasare, ansamblare. 1 

În cursul evului mediu au fost confecţionate cărămizi de cele mai diferite mărimi. 
În cazuri excepţionale au fost folosite chiar cărămizi foarte mari, de pildă din Oradea 
cunoaştem exemplare de 7x l4,5x44 cm. O oarecare uniformizare are loc după 
sfirşitul secolului XVI când se vor generaliza piesele cu mărimea aproximativă de 
Sx l4x29 cm. După cum se ştie lungimea cea mai răspândită a cărămizilor 
corespundea piciorului, unitate de măsură medievală, valoarea absolută a acestuia 
însă nu era identică peste tot, de aici diferenţele mai mici sau mai mari între mărimile 
cărămizilor folosite la construcţii din diverse zone. Oscilaţiile de valori se pot bine 
urmări în cazul pereţilor cetăţii din Oradea construite între 1569-1619 ( a se vedea 
catalogul anexat). 

Comparaţia calităţii, dimensiunilor şi semnelor cărămizilor din cadrul aceluiaşi 
ansamblu arhitectonic medieval dar şi dintr-o zonă geografică mai restrânsă poate 
să dea rezultate folositoare apreciabile, iar în cazul unor studii aprofundate a texturii 
unor ziduri este indispensabilă, chiar dacă pentru stabilirea datei absolute de 
construcţie poate fi folosită în cazuri mai rare2• Cărămizile mai noi care poartă 

* Prezentul articol reprezintă de fapt o adendă la studiul cu acelaş nume apărut în Date istorice din 
trecutul oraşului Oradea, (I. magh.) voi. I, 2000, 119-150, unde sunt publicate un număr de 467 
cărămizi diferite. 
1 David Lâszl6, A kăzepkori Udvarhelyszek miiveszeti emlekei, Bucureşti, 1981, fig. 71/b, 189, 238, 
249/b, c; nervurile bisericii din Gelinţa; Benko Elek, Kereszturszek regeszeti topograjiaja, Budapesta, 
pl.38 
2 Vezi totuşi: I. Bamea, N. Constantinescu, Materiale, V, p. 168, fig.3, 4; cărămizile datate din prezentul 
studiu, cat. nr. 113- I 19, 126, 211, 336. 
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200.000 cărămizi pe an. Mai târziu această cărămidărie a fost din nou arendată, în 
1803 oraşul beneficia după ea de un venit de 3083 fl. 15• Veniturile oraşului erau 
strânse de către funcţionarul Dell'Orto Cyprian „fixus proventus perceptor" între 
anii 1780-1830. Cărămizi care poartă numele acestuia au apărut cu ocazia demolării 
a unor clădiri de la începutul secolului XIX. (cat nr. 465,487). 

Datorită amplificării construcţiilor din oraş capacitatea cărămidăriilor a devenit 
insuficientă astfel că în 1806 se interzice şi se amendează exportul în afara oraşului 
a cărămizilor 16 • După legislaţia din 1843 cărămidăriile ajung treptat în mâini 
particulare . Cele mai mici aveau o producţie manufacturieră, apoi odată cu extinderea 
mecanizării 17 se înfiinţează fabrici mari necesare datorită exploziei de construcţii 
edilitare ce va avea loc în anii de dinainte şi de după 1900. Din cele 8 fabrici existente 
în această perioadă cele mai mari au fost înfiinţate de trei arhitecţi: fabrica ce 
funcţiona pe baza forţei aburilor a lui Riman6czy în 1885, a lui Knapp în 1887 şi a 
lui Rendes Vilmos în 1888 18

• Mai târziu în 1911 fabrica Koblos avea 58, Rendes 73, 
Kolliner 141, Sztaril 146 iar Nagy Lajos înfiinţată în 1910 avea 300 muncitori şi o 
capacitate de 8 milioane de cărămizi şi 3 milioane ţigle pe an 19

• De notat că forţa de 
muncă locală necesară era insuficientă, de aceea aceste fabrici angajau şi un număr 
mare de muncitori sezonieri sosiţi din zone mai îndepărtate: unguri, cehi, slovaci, 
austrieci şi italieni. 

Construirea unei clădiri mai mari putea să preia o perioadă mai indelungată 
întreaga capacitate a unei fabrici, de exemplu la ridicarea palatului Vulturul Negru 
s-au folosit toate cele 5 milioane cărămizi produse anual de fabrica Vulkan S.A. 

Cărămidării existau şi în diverse localităţi mai mici din judeţ, astfel de pildă în 
1912 în afara oraşului Oradea erau înregistrate 46 firme, desigur majoritatea cu o 
producţie manufacturieră.20 

* 

Cele mai vechi ştampile de pe cărămizile din oraş sunt simple forme geometrice 
( cat. 3-16; 19-25). Pentru datarea lor nu prea avem puncte de sprijin, ele fiind 
găsite izolat sau ca piese refolosite în cadrul unor clădiri din sec. XVIII-XIX. După 
ele urmează seria cărămizilor din secolul XVIII-începutul sec. XIX care poartă 
monograme de mari dimensiuni, cu litere de 9-11 cm (cat. 29-55). În cursul primei 

15 Lakos L., op. cit. 174. 
16 Idem 175. 
17 Cităm din ziarul Honi Vezer, Pesta, 1843, XII (trad.): .,Învă{ătorul din Aiud a inventat o maşină cu 
care 13 muncitori produc 1 O.OOO cărămizi pe zi"; În ziarul„ Vasarnapi ujsag" nr. 34 din 1864 Hevessy 
S. scrie despre „fabrica de cărămizi mecanice" din Oradea. 
18 Borovszky Samu, Bihar varmegye es Nagyvarad, 190 I, p. 30 I. 
19 Bihar varmegye irasban es kepekben, Nagyvărad, 1912, 153; Fleisz Janos, Varos kinek nem latni 
masat, Nagyvârad, 1997, 192, tab. 20. 
2° Kemeny L. Ignâcz, Nagyvarad es Bihar megye cim es nevtara, Nagyvărad, 1912. 
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părţi a sec XIX dimensiunile literelor scad la jumătate. Până la această perioadă 
inclusiv, toate cărămizile amintite aveau semnele, monogramele reliefate din 
suprafaţa lor21

• La sfârşitul sec. XIX cărămizile fabricilor erau presate în cutii-matriţe 
care aveau pe fundul lor plăci metalice în care erau gravate monogramele 
producătorului, încadrate de obicei într-un chenar (cartouche) pătrat, hexagonal, 
dreptunghiular, oval, rotund etc.22 Aceste cartuşe se adânceau în suprafaţa cărămizii, 
literele monogramelor erau reliefate dar rămâneau deasemeni sub suprafaţă. Fabricile 
mari aveau deobicei 10-20 cuptoare, numărul cuptorului apărea uneori deasemeni 
adâncit în cărămidă (cat. 36-40, 134-136, 246,261, 267-268, 275,284,300,301, 
309, 31 O). După uzură ştampilele metalice erau schimbate, modificate, de pildă 
firma Incze Lajos es Tărsa a folosit cel puţin 5 feluri de cartuşe (246-250). Pentru 
cărămizile cu cartuşe, fiind mai recente, dispunem de documente de arhivă mai 
numeroase, ele pot fi atribuite cu destulă uşurinţă producătorilor respectivi. Dealtfel 
ele formează doar cca 15% din materialul găsit. Atribuirea monogramelor anterioare 
este mult mai dificilă, ne mai vorbind de cele cu semne geometrice. 

În ceea ce priveşte atribuirea cărămizilor produse în judeţ, întâmpinăm aceleaşi 
greutăţi. Aici o parte a cărămizilor poartă monograma comanditorilor, deobicei a 
unor membrii a familiilor nobiliare, ele au apărut în clădirile ridicate sau reconstruite 
de aceştia (familiile Batthyânyi, Frâter, Stubenberg, Zichy, Schvarcz, Komiss etc., 
cat. 76, 85, 86, 120, 121,149,221,374,397,398,414). 

Dăm mai jos lista manufacturilor şi fabricilor de cărămizi din Oradea, şi doar 
ca exemple şi câteva din localităţile rurale, pentru a arăta că ele acopereau toată 
suprafaţa judeţului23 . 

Anexăm de asemeni tabelul cu dimensiunile cărămizilor folosite la construcţia 
zidurilor exterioare ale cetăţii renascentiste din Oradea, în a doua parte a sec. XVI­
începutul sec. XVII. 

Cercetările recente au făcut posibile deslegările mai corecte ale unor prescurtări, 
iniţiale de pe unele cărămizi găsite anterior sau mai recent. Astfel faţă de catalogul 
studiului de bază24 putem aduce o serie de completări şi rectificări, după care adăugăm 
lista şi fotografia unor cărămizi găsite recent, care nu figurează în studiul iniţial şi 
câteva pentru care au apărut posibilităţi mai sigure de datare. 

21 In cazul cărămizilor manufacturiere monograma meşterului sau al comanditorului era gravată în 
fundul cutiei de lemn (matriţă), de aceea acestea apăreau reliefate pe suprafaţa cărămizilor. 
22 Firma cu emblema EGY a lucrat întâi manufacturier cu matriţe de lemn, trecând apoi la cele cu 
plăcuţe metalice, am găsit atât cărămizi cu monograme în relief cât şi adâncite. 
ZJ La anii de funcţionare am trecut doar data înfiinţării firmei sau perioada pentru care dispunem de 
date sigure; multe din ele au lucrat însă un timp mai îndelungat. Pentru cărămidăriile din localităţile 
rurale deţinem date puţine. 
24 Emodi, op. cit. p. 124. 
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496. Oradea. Poz. sec. 6,5x 14x29. 
497. Oradea. Cetate, poarta estică (reparaţie ulterioară). 6x 13,5x29. Î.-7. Prima 

parte a sec. XIX 
498. Oradea. Poz. sec. 7xl2x?. Fabrica de cărămizi Lederer Kălmăn, Aleşd. 

Cca 1900. Chamotte. 
499. Oradea. Porţile de fier nr.9. Poz. sec. Varianta la nr. 312. Cărămidăria 

Juhăsz Laszlo, Ceica, 194 7 
500. Valea Erului. Poz. sec. Cărămidă de semicoloană. Gr. 7 cm. Lat. 16 şi 19 cm. 
50 I. Oradea. Cărămidă hexagonală de podea. Grosimea 4,8 cm, latura 14 cm 
502. Valea Erului. Poz. sec. Cărămidă hexagonală. Gr. 6,6 cm, latura 9 cm 
503. Cărămidă patrulateră de podea. Poz. sec. 5x28x28 (variantă la nr. 354) 
504. Cărămidă de podea medievală. Poz. sec. 5x 18x23,5 
505. Oradea. Cetate. Poz. sec. 6xl5x440. Cărămizi de mari dimensiuni. 
506. Oradea. Cetate. Poz. sec. 9xl85x370. Idem 
507. Oradea. Cetate. Poz. sec. 12,5xl7,5x? Idem 
508. Oradea. Str. Porţile de fier nr. 58. Poz. sec. 7x 14,5x440. Idem 
509. Oradea. Str. Krisztina. Poz. sec. 1Ox31 xmin. 21. Idem. 
51 O. Vaida. Rotondă romanică. Cărămidă specială din centrul unei scări spiralate. 

Sec. XIII 
511. Oradea. Cetate. Cărămizi cu capete glazurate, colorate în roşu, verde, galben 

sau maro (variante la nr. 337,338,371). Deşi am găsit mai ales exemplare 
fragmentare, s-a putut constata că ele au dimensiuni diferite (gr. 4,5-5-6-
6,5; lăţimea maximă: 10,5-11,5-12,5-13-16 cm). Acest lucru se datorează 
faptului că ele au fost folosite în porţiuni diferite, cu raze diferite, ale unor 
turnuri rotunde amintite. Le spunem „cărămizi" deşi studiind pasta şi 
calitatea lor ne dăm seama că ele sunt de fapt produse ceramice (terracotta) 
colorate, confecţionate de olari specializaţi. Sec. XVI-XVII. 

512. Cărămidă pentru uz minier. 7x 14x 14. După mijlocul sec. XX 
513. Cărămidă pentru uz minier. 6,5 x 14 
514. Cărămidă pentru uz minier. 6xl4 
515. Cărămidă pentru cuptoare. Chamotte. 6,5xl4,5. 
516. Cărămidă din podeaua unui pasaj de clădire. Keramit. 4x3,5x3,5x2. Cca 

1880-1900 
517. Cărămidă de podea. Keramit. 6x21. Cca 1900 
518. Cărămidă pt. bordură de trotuar. Keramit. 7,5x20,5. Cca 1900 
519. Sâniob. Episc. Franciscus Lajcsăk. Paz.sec. 6,5x 15x30. Î-8. Variantă la 

nr. 46. 1827-1842 
520. Sâniob. J.K. Poz. sec. 5,5xl4,5x29. Î-5 
521. Sâniob. B. Poz. sec. 6x}4x30. Î-7,5 
522. Sâniob. I.D. (H.D.?). Poz. sec. 6x 14,5x30. Î-5. 
523. Sâniob. P. Poz. sec. 5xl4x29 Î-10. Sec. XVI-XVII 
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524. Sâniob. V.P. Poz. sec. 6x 14x29. Î-8 
525. Oradea cetate, brutărie. P.4. 5x 14,5x28. Î.-9. In situ. Cărămidăria episcopiei, 

cuptor nr. 4. Sec. XVIII 
526. Oradea. T.?.Cz. Poz.sec. 8x14x30. Î.-5. Tarr şi Czegledy, 1893. Variantă 

fără cartouche la nr. 311 
527. Oradea. Fragment de ferestruică neogotică pentru pod de casă. După 

mijlocul sec. XIX. 
528. Ornament de terracota, nesmălţuit, clădirea Adorian, str. Patrioţilor nr. 6, 

stil secesion, 1905 

Cărămidării din Oradea 

Warosek Mihaly 
Sztupa Mark (ţiglărie) 
Koblos Ferencz (În spatele Cimitirului Mare) 
Balask6 Janosne 
Gutmann J6zsef (Szalka, Csillagvaros) 
Riman6czy Kalman (şi succesorii), (Calea Clujului 117, 300) 
Incze Lajos es T-sa (Calea Clujului 148) 
Knapp Ferencz, (din 1896 Knapp Sandor), (Calea Clujului 44) 
Rendes Vilmos (Calea Clujului 250), (în 1914: Grădinarilor) 
Gyapai es Tarr (Calea Episcopia Bihorului-Piatra Craiului) 
Fraţii Hellmann, (Din 1890 S.A), (între Calea Clujului 

şi calea ferată) 
Tarr Gyorgy (argilă, sobe şi cuptoare), (str. Hidegser 29) 
Sonnenfeld Jănosne 
Sztavenik Ferencz (Hidegser 29) 
Tarr es Cegledy (Szolohegy-Aranydiillo) 
Tegla es agyagarugyar (SA) 
Koblos Ferenc es T-sai (lângă cimitirul Mare, str. Eroului 

Necunoscut) 

1731-
1836-
1862-1904 
1875-
1879-1897 
1885-1914 
1885-1909 
1887-1897 
1888-1914 
1889-1896 
1890-1895 

1890-1892 
1891-
1892-1892 
1893-
1893-
1895-1933 

Pekanovits Imre (în arabilul cartierului Olaszi) 1896-
Geczy Geza (lângă pădurea Wolfi) 1897-
Fraţii Bleier (ferma Volfi) 1897-1898 
Stabiliment de îngrăşăminte şi cărămidărie (Lângă gara Velenţa) 1898-1922 
Incze Lajos es Kolliner David (Calea Clujului 45) 1902-1911 
Bemath Lajos, Farkas J6zsef, Keztyiis Janos, (str.Grădinarilor 24) 1908-1914 
Bemath Janos (str. Fiirdo 13/a) 1909-
Spitzer Ede (Birou: casa 6vary) 1909-
Szlafkay Ferencz 1909-
Vulkan (SA), (în 1941 Komjathy F., Calea Episcopiei Bihorului 142) 1909-1942 
Kopasz N. (Cart. Seleuş, Calea Ciheiului) 1909-
Tokay Janos (Cserediilo) 1909-1912 
Meszhomokko teglagyar (Banca Corn. SA), (Banyasor-Nufărului) 1910-1914 
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Dimensiunile cărămizilor zidurilor cetăţii din Oradea 

Zidul anii construirii grosimea lăţimea lungimea 

Bastionul Crăişorul 1569-1570 5 14; 15 28 
Bastionul Aurit 1572 5;6 13; 14 (26-28) 29 
Bastionul Ciunt 1574-1580 5 (6) 14 (15) (28, 29) 30 
Curtina dintre 

B. Aurit şi Ciunt 1580-1581 6 14 28 
Curtina dintre 

B. Aurit şi Roşu 1582-1583 5 (5,5) 13; 14 28 (29, 30) 
Bastionul Roşu 1584-1597 5 13; 14 (27, 28) 29 
Curtina dintre 

B. Roşu şi Crăişoru 1585-1597 5 13 (14) 28 (29) 
Bastionul Bethlen 1618 

stratele inferioare 5;6; 7 ( 13,5) 14 28 
stratele superioare 6; 7;8 14 (27-29) 30 

Curtina dintre 
Bethlen şi poarta 1619 6 14 (28, 29) 30 

Cazematele vestice, 
guri de tragere, pod 1772 6 15 30 

Ravelinul Doxat 1732 vezi dimensiunile şi foto cat. nr. 5, 7 
Cazemate estice 1772 cat. nr. 183-185 
Canalul subteran de 

scurgere, sf. sec. XVIII-
inc. sec. XIX cat. nr 112 

THE HISTORY OF BRICKS IN BIHOR COUNTY 

-Abstract-

This article is an addendum to the study published in the volume entitled "Torteneti 
adatok Nagyvarad multjab61" (Historical Dates from the Past of Oradea) voi. I, Oradea, 
2000, pg. 119-154. In that volume there were presented 467 different kind of bricks. In 
addition to the rectifications made in the addendum, we also added to the previous !ist 60 
more unpublished pieces ofbricks. 
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PI. 3. Cărămizi din judeţul Bihor 
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Pl. 4. Cărămizi din judeţul Bihor 
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PI. 5. Cărămizi dinjudetul Bihor 

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro




