
DIPLOMA DE ÎN NOBILARE - 1 626 - ALBA IULIA 

de Ligia Drăghici 

Face parte d in colecţia Muzeului de Istorie Braşov ( 1 8329 inv.). Este 
un manuscris pe pergament ce reprezintă o diplomă de acordare a 
blazonului lu i Michael Becke pentru meritele sale deosebite ca membru al 
Consi l iu lu i cetăţi i Alba- Iu l ia, pentru fidel itate faţă de apărarea legi i , de către 
Gabriel (Beth len) principe al Transi lvaniei , la data de 8 I u l ie 1 626. În stânga 
jos, documentul poartă semnătura autografă a lui Gabriel Bethlen. 

Blazonul este situat în stânga-sus. Este de formă ovală, cu câmpul 
albastru. Piesele blazonulu i-scut german, scobit la mijloc pe ambele laturi 
iar la bază cu vârf l ,  timbrat de coif şi coroană. Scutul are câmpul roşu a 
cărui mobilă figurată este un leu trecând cu o sabie în laba dreaptă peste o 
făclie şi o pană. Restul câmpului este decorat cu flori de crin stil izate. 

Pe verso, în original, este făcută autentificarea documentulu i  de către 
notarul Comitatu lu i  Szolnok Interior, Ambrosio Tomogy, în anul 1 628. 

Textul în l imba latină este îngrijit caligrafiat în 26 de rânduri pe un 
pergament de viţel cu dimensiun i le 4 1 /59 cm. În deschidere "NOS 
GABRIEL" şi numele celui înnobi lat "Michael Becke" sunt scrise cu l itere 
auri i . 

Deteriorări le fizica-chimice şi condiţi i le microclimatice improprii de 
depozitare au contribuit la aducerea documentulu i în stare precară de 
conservare în care s-a aflat în momentul aducerii lu i în laboratorul de 
restaurare. Amplele analize macroscopice ş i  microscopice (biologice ş i  
fizica-chimice) efectuate în cadrul Laboratorului de patologie ş i  restaurare 
a cărtii , al Bibl iotecii Nationale Bucuresti au scos la iveală urme vizibi le ale ' ' ' 

trecerii timpului: - un atac biologic identificându-se specia Anobidae; -
vizibi le spărturi ale materialului suport de-a lungul l in i i lor de pl iere; - o 
patină vulgară cu nuanţe de până la negru în partea mai mult expusă; -
impurităţi mecanice şi pete de cerneală. 

În urma efectuării anal izelor ch imice ale cernel i i2,3 s-a constatat 
folosirea cerneli i ferogalice şi a cerneluri lor ce conţin p igmenţi naturali 
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(albastru, roşu, verde, galben) . La încercări le de solubi l izare, ele rezistă la 
picurare ş i tamponare şi se d izolvă foarte puţin la frecare. 

După term inarea testelor de laborator au urmat etapele fireşti de 
lucru4: 

1 .  Curăţarea mecanică - a constat în pensulare repetată cu perii moi . 
Depunerile masive de praf ş i alte impurităţi fi ind îndepărtate, sau mai b ine 
zis, desprinse cu ajutorul lamelor fine de bisturiu. Apoi întreaga suprafaţă 
a fost acoperită cu un praf fin de gumă şi prin mişcări uşoare, circulare, 
(folosind mici tampoane de vată) din aproape în aproape, s-a continuat 
curăţarea. În tot acest timp nu  s-a putut lucra decât pe suprafeţe mici unde 
cu ajutorul unor greutăţi în formă dreptunghiu lară se încerca o uşoară 
întindere a zonelor de pl iere, fără însă a se obţine un rezu ltat în acest sens. 

2. Spălarea s-a făcut în soluţie hidroalcoolică în concentraţie de 80% 
alcool şi 20% apă. Ea a avut ca scop nu  atât curăţarea pergamentului , cât 
relaxarea şi hidratarea lu i .  Cufundat în baie, documentul a fost lăsat 1 O 
minute după care a fost întors pe partea cealaltă apoi lăsat iarăşi 1 O minute. 
La expirarea timpului a fost din în�ors şi lăsat de data aceasta 20 minute pe 
o parte şi 20 minute pe cealaltă. In tot acest timp a fost urmărită reacţia 
pergamentu lu i  care numai după aproximativ 30 minute a început să cedeze, 
mai precis a căpătat supleţe, nu mai avea aspectul de scoarţă, a devenit 
uşor pufos iar l in i i le de p l iere s-au întins. 

3 .  Scos din baie, pergamentul a fost pus între hârtie de filtru, ce s-au 
schimbat până nu au mai fost umede. Numai după aceea a fost pus între 
platane subţiri de inox, între foi uscate de hârtie de fi ltru şi foi speciale de 
tip netex şi în presă uşoară. La interval de 1 O minute fi ltrele au fost 
schimbate, până nu au mai fost umede deloc. Din acest moment 
documentul a fost lăsat în presa uşoară până a doua zi. 

Acest tip de presare a dat rezultate bune, dar nu suficiente, fapt 
pentru care s-a continuat cu altă metodă şi anume: s-au pu lverizat cu soluţie 
hidro-alcoolică câteva hârtii de filtru şi s-au ţinut în presa strânsă cea. 30 
minute, după care s-au folosit împreună cu foi le de netex pentru presarea 
în continuare a pergamentulu i .  După 1 O minute s-a scos d in presă şi s-a 
schimbat de câteva ori hârtia de filtru cu alta uscată. Această metodă a fost 
aplicată timp de o săptămână dar numai în presa uşoară. 

PergamentuiS este un suport foarte difici l  ş i  capricios pentru 
restaurator. Succesu l  constă în a-1 lăsa să lucreze în voie şi cât mai lent. Se 
lucrează foarte frumos şi spectaculos dar cu multă m igală ş i  răbdare. De 
aceea presarea lentă, uşoară şi în timp îndelungat este cea mai importantă 
etapă de lucru în restaurarea lu i6. http://cimec.ro - http://istoriebv.ro
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4. Completarea s-a făcut la simplu cu pergament bine defibrat şi 
subţiat d in care practic s-a confecţionat un şnur fin care fixat cu grijă în aşa 
fel încât să acopere bine suprafaţa necesară, nu a mai necesitat o degajare 
u lt�rioară a surplusului .  S-a folosit un adeziv pe bază de amidon (300 mi  
apă + 90 g amidon) pentru că timpul de uscare este mai îndelungat ş i poate 
pătrunde bine în fibră. Completarea s-a efectuat pe partea nescrisă a 
pergamentului pentru a nu afecta lizib i l itatea textului . Suprafeţele fi ind m ici, 
s-au lucrat simultan şi au fost presate uşor între hârtii de filtru ş i  hârtie 
s i l iconată cu fol i i  de sticlă şi greutăţi uşoare. 

Pergamentul astfel lucrat şi tratat va sta la presa finală cel puţin două 
luni timp în care restauratorul nu va mai interveni. Se va introduce în 
depozitu l de carte veche cu o mapă adecvată confecţionată din foi de carton 
gros , material care răspunde prompt variaţi i lor de umid itate exterioare şi 
care este suficient de rezistent pentru ca variaţi i le respective să nu afecteze 
d imensiun i le?. 
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Explicaţia figurilor 

Fig. 1, 2, 3 - Înainte de restaurare. 
Fig. 4, 5 - După restaurare. 
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Fig. 3. 
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Fig. 5. 
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