
Restaurarea unei armuri din sec. XVI-XVII, aflată in 
colecţia Muzeului de Istorie a Moldovei din laşi 

de Mary-Ciaudia Staicu 

Lucrarea prezintă act1v1tatea de restaurare-conservare a unei armuri, in scopul asigurării 
stabilităţii şi a evidenţierii bogăţiei şi frumuseţii de  corului. . 

Armura alcătuită din armura propriu-zisă şi lancea, aparţine Muzeului de Istorie a Moldovei din 
laşi, se încadrează in tipologia armelor de apărare individuală specifice secolelor XV-XVII, iar prin 
materialul de confecţionare şi decor se apreciază că este o armură de luptă. Modelul decorativ este o 
îmbinare de motive flora le şi zoomorfe. 

Armura ce constituie obiectul acestei luc rări este executată din tablă de fier iar tehnici le de 
execuţie folosite sunt: ambutisarea, nituirea şi gravarea. 

Armura se compune din următoarele piese: 
1 .  Coif - este a lcătuit la rândul său din: ca Iotă, vizieră, aerisire, apărătoare pentru nas, bărbie şi 

gât. Viziera, aerisirea şi apărătoarea pentru nas, bărbie şi gât sunt prinse de ca Iotă cu ajutorul a două nituri 
şi două cârlige pentru a se putea îmbrăca. 

2. Grumăjer - este destinat să apere gâtui, se montează deasupra cuirasei şi susţine, la rându-i , 
a rmura braţelor; se compune din două piese legate intre ele c u  balama le şi se fixează cu buton pe partea 
opusă. 

3. Cuirasa - este ansamblu de pieptar şi spătar: 
- pieptarul, legat de spătar cu  un sistem de curele şi catarame este uşor bombat şi prevăzut cu o 

nervură proeminentă in forma literei V; 
- spătarul urmează l inia spatelu i  şi este puţin mai scurt decât pieptarul; 
- pieptarul este prevăzut cu brâu (sau braconieră) cu rol de a apăra abdomenul şi şolduri le. 
4. Pulpare sau tasete (alcătuite d in câte şase lame fiecare) sunt menite să apere pulpele de şocul 

buzduganelor. Ele sunt ataşate la brâu cu un sistem de curele, iar intre cele două pulpare se află 
apărătoarea pentru organele genitale care este a lcătuită din nouă lame cusute pe un suport de pânză, 
d ispuse precum solzii de  peşte. 

5. Spaliere - sunt menite să acopere şi să apere umerii, de unde şi denumirea de umerari .  
6. Brasarde - acestea constituie armura braţului. Sunt alcătuite din două piese separate: armura 

de braţ şi armura de antebraţ, ambele in formă de ci l indri, care se deschid pe balamalele şi se inchid cu 
buton. Cil indrul de antebraţ a re acoperire prin partea manşetei mănuşii. 

7. Cotiere - sunt piesele de legătură in dreptul cotului, intre cele două brasarde. 
8. Mănuşi - sunt mănuşi c u  degete, cu  manşete evazate pentru a da libertate de mânuire a sabiei. 
9. Armuri de coapse - sunt alcătuite din câte şase lame fiecare. 
1 O.  Genunchiere - sunt piese conice prevăzute cu aripioare laterale pentru protejarea articulaţiei 

piciorului, l a  care sunt fixate armurile de coapse şi ale gambelor. 
1 1 .  Armuri ale gambelor - articulate la partea interioară şi exterioară cu încălţămintea, sunt 

formate din câte două piese semici l indrice: jambiere pentru regiunea anterioară şi moletiere pentru partea 
posterioară. Piesele sunt legate intre ele cu balamale ce corespund exteriorului şi se inchid cu butoni pe 
partea interioară a gambei. Moletierele sunt decupate deasupra tijei pintenului fixat la încălţămintea d in  
p iele. 

de  urs". 
12. Încălţăminte din fier - este alcătuit din câte şapte lame şi terminată cu vârf in formă de .. picior 

13. Lance - este alcătuită din lama prevăzută cu manşon pentru hampa din lemn de frasin. 

Stare de conservare 
in primul rând, s-a constatat faptul că p iesa suferise o restaurare anterioară necorespunzătoare; 
- toate piesele componente ale armurii prezentau rugină in strat masiv şi continuu pe partea 

interioară şi in puncte pe partea exterioară; 
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- la imbinările dintre piesele nituite existau depuneri masive de murdărie aderentă; 
- decoraţia in relief, realizată cu vopsea solubilă in solvenţi organici era pierdută pe alocuri 

datorită uzurii din trecut; 
- existau îmbinări necorespunzătoare prin lipiri c u  cositor ( la mănuşa stângă şi brasarda dreaptă) 

şi sârmă; 
- pieptarul şi spătarul prezentau un strat de prenadez amestecat cu resturi textile {probabil 

armura a avut meşină ! ); 
- prezenta piese componente deformate şi lipseau nituri; 
- c urelele şi cataramele erau fie rupte, fie imbătrânite, fie lipseau; 
- lipseau falange şi falanga degetului mare de la ambele mănuşi; unele falange prezentau urme 

de vopsea; 
- apărătoarea pentru organele genitale fusese anterior tratată necorespunzător şi desprinsă de 

pe suportul textil; 
- lancea fusese restaurată anterior necorespunzător şi se evidenţiază pe ea şanţuri rezultate in 

urma curăţirii mecanice anterioare cu materiale abrazive grosiere; lipseau două nituri de la manşon şi 
prezenta drept nit un cui indoit. 

În urma investigaţiilor fizic o-chimice de laborator au rezultat următoarele: 
- armura este confecţionată din tablă de fier 
- prezintă rugină in strat masiv şi continuu pe partea interioară şi în puncte pe partea exterioară 
- decoraţia in relief a fost realizată cu vopsea solubilă in solvenţi organici 
- pe supărafaţa armurii existau depuneri masive de murdărie aderentă 
- armura a suferit o restaurare anterioară necorespunzătoare. 

Etapele procesului de restaurare 
Procesul de restaurare pentru această piesă complexă a început prin desprăfuirea ei folosind 

perii şi câ rpe moi. 
S-a trecut apoi la în lăturarea cositorului prin încălzire şi dezasamblarea a rmurii prin înlăturarea 

niturilor. 
Acolo unde existau urme de prenadez s-a făcut o curăţire cu un solvent corespunzător {acetonă). 
Dezasamblarea a fost urmată de o curăţire chimică cu a cid sulfuric 5% cu inhibitor, tratament ce 

a alternat cu perieri intermediare, sub strictă supraveghere. 
După tratamentul chimic aplicat a urmat neutraliza rea, pasiva rea cu acid fosforic 20% şi uscarea 

l iberă. Testarea in camera Hotfman nu a scos în evidenţă prezenţa clorurilor şi astfel s-a trecut la taninarea 
tuturor părţilor componente. După înlăturarea surplusului de tanin s-a refăcut decorul armurii şi al lancei 
folosind tanin într-o concentraţie mai mare, operaţie ce s-a realizat prin pictare cu instrumentar adecvat. 

După refacerea decorului s-au conservat toate fragmentele şi lancea cu spray nitro incolor. 
S-a trecut apoi la confecţionarea părţilor lipsă: falange, catarame şi butoni folosind tablă de fier, 

respectiv sâ rmă de fier de dimensiuni adecvate, care apoi au fost tratate ca şi celelalte piese ale a rmurii. 
S-au confecţionat şi c urele din piele. 

in final, asamblarea s·a făcut prin nituirea pieselor {niturile au  fost tratate ca şi celelalte 
fragmente ale a rmurii), iar între piese s-au pus garnituri d in piele foarte fină {tratate cu ulei de parafină) 
pentru a se evita frecarea pieselor una de cea laltă. 

S-a nituit şi manşonul lancei şi, evident. s-a fixat pe hampa de lemn. 
Retuşurile au încheiat procesul de restaurare a armurii. 
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Armure ( le XVIeme - le XVIIeme siecle) La restauration et 
la m ise en va leur d 'ornamentation 

L'oeuvre presente l 'activite de restauration - conservation d 'une  arm u re, pour  assurer sa stabil ite 
et la d istinction de la richesse et de la beaute du decor. L'arm u re, appartenant au Musee d'H istoire de 
Moldavie laşi ,  est dans la typologie des armes de defense specifiques aux XVeme - XVI leme siecle. 

Apres la description detail lee de la piece avant sa restauration et son etat in itiel de conservation, le 
travail presente le traitement employe pour sa restauration et sa conservation. 

Lista il ustraţi i lor: 
Piesa înainte de restaurare 
Fig. 1 .  Aspectul armuri i  îna inte de restaura re. 
Fig. 2. Profil stânga:  nituri l ipsă, sistem de prindere necorespunzător. 
Piesa în fazele intermediare 
Fig. 3. Îmbinări necorespunzătoare, l ipsa falangelor la mănuşi . 
Fig. 4. Spalierele, brasardele, cotierele şi mănuşi le după dezasamblare, înaintea tratamentului 

chimic (partea dreaptă-faţă ) .  
P iesa la faza f ina lă de restaurare 
Fig .  5. Detaliu - asamblarea părţi lor componente, refacerea decorului, completarea elementelor 

l ipsă. 
Fig. 6. Vedere de  ansamblu. 

Foto 2 
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Fato 4 
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