
Valerica Sârghie 

CAZANIA LUI VARLAAM - SCURT ISTORIC ŞI SUGESTII DE RESTAURARE 

Cartea românească de învăţătură a lui Varlaam,  a fost cartea de învăţătură de 
cel mai larg răsunet în viaţa spirituală a poporulu i  român, în veacuri le trecute. 

Alcătuită de către mitropolitu l Moldovei ,  Varlaam, pe baza unor tâlcuri româneşti 
anterioare, cartea a fost imprimată la laşi , între anii 1 641  şi 1 643. Tipăritura 
reprezintă prima scriere redactată în l imba română în Moldova. Era o carte de 
edificare şi luminare a poporu lu i .  Conţinutul dar şi aspectul grafic, ornamentale 
care însoţesc textul, fac din această carte o adevărată operă de artă, cum nu se 
mai tipărise şi nu ş-a mai tipărit mult timp la noi. 

Volumul este un  dar pe care domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, îl oferă : "dar 
şi milă şi pace şi spăşenie a toată seminţia românească, pretutindeni ce se află 
pravoslavnici într-această l imbă" . Lucrarea a fost scoasă pentru învăţătura poporulu i ,  
"pre limba noastră românească" , "pentru l ipsa dascăli lor şi a învăţăturii" 1 •  

Răspândirea cărţii a fost pe măsura eforturilor depuse pentru tipărire. Preoţi , 
dieci sau dascăli au fost aceia care de la mijlocu l veaculu i  al XVI I-lea, în consens 
cu dorinţa de carte a poporu lu i ,  au favorizat d ifuzarea largă a ei spre cititori sau 
doar spre ascu ltători . Cazania lui Varlaam a fost cartea românească cu cea mai 
largă răspândire ,  în toate provincii le locuite de români ,  transmisă din generaţie în 
generaţie2• 

Acest lucru se poate observa din impresionanta circulaţie a cărţi i ,  în toate 
teritorii le locuite de români .  Cartea a fost citită şi apreciată nu doar în Moldova, 
dar şi în Muntenia şi Dobrogea. Sunt cunoscute până astăzi exemplare ale cărţii în 
Dobrogea, care au aparţinut populaţiei macedoromâne de la sud de Dunăre3. 

O largă circulaţie a avut Cazania lu i  Varlaam în Transilvania, în Banat, până în 
zonele cele mai izolate. I nteresant este faptu l că în zilele noastre, numărul cel mai 
mare de exemplare atestate , se păstrează nu în Moldova - locul în care această 
scriere românească a văzut lumina tiparulu i ,  ci în Transi lvania unde exemplarele 
aduse de peste munţi în condiţii sociale şi politice d ificile, au fost păstrate cu 
sfinţenie, ceea ce a dus chiar la o tezaurizare a exemplarelor păstrate. 

Se poate aprecia că în Transi lvania se păstrează astăzi mai bine de 350 de 
exemplare imprimate şi 50 de copii manuscrise. Numărul mare de copii realizate, 
dovedeşte încă o dată marea preţuire de care s-a bucurat cartea în Transilvania şi 
oferă o imagine a circulaţiei sale în cadru l societăţii româneşti de aici4• 

Un alt aspect deosebit de interesant în legătură cu circu laţia Cazaniei este 
acela legat de circulaţia exemplarelor între toate provincii le româneşti. Există 
cazanii puse în circulaţie în Moldova , care după un timp au ajuns în Muntenia sau 
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în Dobrogea de unde, în ultimă instanţă, au fost trecute în Transilvania. 
Aceasta este o dovadă de afirmare conştientă a unităţii spirituale a neamului ,  

prin cartea tipărită. Circu laţia cărţii lu i  Varlaam reprezintă un  fenomen cultural 
şi istoric, care este o dovadă a comuniuni i  dintre românii din toate provinci i le 
româneşti . 

Buletinul lucrării şi descrierea morfologică 
Obiect: Carte românească de învăţătură - tipăritură; 
Autor: Varlaam; 
An de apariţie: 1 643; 
Loc de apariţie: laşi; 
Limba:  română; 
Caractere: chiri l ice; 
Locul restaurări i :  M uzeul Judeţean de Istorie Braşov; 
Restaurator: Sârghie Valerica; 
Dimensiun i :  - scoarţele - lemn 

- învelitorile - piele de culoare maro 
- corpul cărţi i ,  lungime - 31 cm 
- lăţime - 1 8cm 
- înălţime - 9cm 

Capitalband: lipsă; 
Cusătura: pe nervuri s imple; 
Nervuri le: sunt profilate simple, confecţionate din aţă groasă de cânepă; 
Cotorul :  forma cotorulu i  este uşor rotunjită; 
Corpul cărţi i :  Număr file - 1 008 pag. ;  

Caiete - 85 caiete formate din 4 şi 6 file; 
Oglinda textului - lungime - 23,5 cm; 

- lăţime - 1 3  cm. 
Număr coloane - 1 ;  
Număr de rânduri - 1 9. 

Elemente decorative: 
- Frontispicii real izate cu motive florale şi vegetale, cu cerneală tipografică de 

culoare neagră şi roşie, exemplu filele : 20, 47, 60, 96, 1 08 ,  1 34, 1 56 ,  223, 
266, 671 etc.; 

- I lustratii xilogravate cu subiecte religioase şi motive florale (una fiind 
semnată de gravorul IL I IA pag.766) real izate cu cerneală tipografică de 
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culoare neagră,  exemplu fi lele: 6 ,  1 75, 421 , 440, 450, 461 , 472, 509, 521 ,  
537, 547,  557, 567, 5 1 1  etc. ; 

- Capitolele sunt numerotate cu cifre chiril ice tipărite în roşu şi începutul de 
capitol cu majuscule, l itere iniţiale decorate cu motive florale; 

- Tnsemnări manuscris cu cerneală ferogal ică ,  exemplu pag. 439, 66, 726, 
746, 836. 

Buletin de materiale şi tehnologii 

Hârtia suport 
Tn urma testelor de laborator şi a anal izării structurii hârtiei s-a identificat atât 

natura fibrelor, metoda de producere, cât şi omogenitatea, metoda şi materialele 
folosite la încleiere, nebulozitatea, difuzia apei în hârtie, prezenţa l in i i lor de apă şi a 
fi l igranului şi grosimea hârtiei .  

Tn urma acestor rezultate s-a stabi l it maniera de restaurare a piesei , etapele şi 
tratamentele de laborator, compatibi le cu acest caz. 

Rezultatele anal izelor sunt: 
- hârtia este produsă manual, d in fibre de in şi cânepă; 
- hârtia este marcată cu l ini i  de apă şi fil igran vertical ;  
- nu prezintă finisaje speciale de suprafaţă; 
- hârtia este omogenă, nu prezintă particule nedefibrate în masă; 
- pe traiectul l inii lor de apă, se observă o nebulozitate uşoară; 
- încleierea este făcută cu gelatină, în tehnică mixtă ; 
- difuzia apei în hârtie este izotropă, ceea ce înseamnă că hârtia are proprietăţi 

egale în toate d i recţi i le; 
- grosimea hârtiei - a fost determinată cu micrometrul digital şi este cuprinsă 

între 0 , 1 5 şi 0 , 1 7  mm. 
Straturi pe suprafaţă 

- Cerneală de tipar, neagră şi roşie insolubi lă în apă; 
- Tnsemnări manuscrise şi completări de text executate cu cerneală ferogalică, 

pag . 1 0 , 1 1 ,  29, 44, 946; 
- Impurităţi: - pete şi depozite de murdărie aderentă; 

- pete şi depozite de ceară; 
- adeziv în zona cotoru lu i ;  
- mucegai. 

Concluzii 
Tn urma testelor de solubi l itate a cerneluri lor folosite atât la redactare, cât şi 
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a celor util izate la efectuarea unor însemnări manuscrise, s-a constatat faptul că 
acestea nu prezintă tendinţă de solubi l izare la nici unu l  din testele folosite: picurare, 
tamponare şi frecare. De aici rezultă că aceste cerneluri sunt foarte stabile. 

Determinarea pH-u lu i - 6,5 s-a făcut cu ajutorul pH-metru lu i  digita l ,  cu electrod 
de contact. 

Tipuri de deteriorări biologice, fizica mecanice si chimice 
prezente la volum 

1. Deteriorări biologice produse c a  urmare a atacului insectelor xilofage 
(Anobidae) 

- Găuri de zbor - circulare, a lungite şi ramificate prezente în întreg corpul 
cărţi i , ca urmare a trecerii insectelor xilofage de la o scoarţă la cealaltă, 
fi lele 44, 264, 686, 726 ş.a. Primele file (1 - 48) prezintă găuri de zbor şi în 
regiunea tranşei anterioare. Atacul nu este activ; 

- Urme de rumeguş, amestecat cu depozite de murdărie, ca urmare a activităţi i 
insectelor xi lofage; 

- Tn regiunea cotoru lu i  volumul a suferit un atac microbiologie soldat cu pătare 
şi fragi l izarea hârtiei. Atacul nu este activ. 

2.Deteriorări fizica-chimice ale volumului 

Ca urmare a păstrării impropri i ,  volumul care a făcut obiectul intervenţiei 
noastre de restaurare a suferit mai multe forme de degradare chimică ,  după cum 
urmează: 

- pete datorate migrării apei împreună cu impurităţile prezente, fi lele 1 ,  3,  5, 
1 1 ,  1 3, 53, 22; 

- depozite şi pete de ceară, filele 44, 53, 61 , 87 s .a . ;  
- slăbirea rezistenţei şi îmbrunirea hârtiei suport ca urmare a acţiuni i  lumini i  ş i  

a acid ităţii uşor crescute; 
- fragi l izarea hârtiei suport ca urmare a pierderii unei anumite cantităţi d in 

agentu l de încleiere, în condiţi i le îmbătrâniri i  naturale, cumulată cu activitatea 
biologică. 

3.Deteriorari fizica-mecanice ale volumului 

- Pierderea un ităţii volumului ca urmare a detaşării scoarţelor d in lemn de 
corpul cărţi i ;  

- Desfacerea cusăturii ca urmare a destrămări i  lănţişoru lu i  şi a degradării 
nervuri lor; 

- Deteriorarea masivă a corpului cărţi i ,  detaşarea unor caiete, desprinderea 
completă a unor fi le din cusătură, datorate pierderii sau distrugerii elementelor 
de legătură; 
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- Pierderi masive de material suport, purtător de informaţie scrisă; 
- Restaurari empirice cu completare de text; 
- Plieri, fisuri şi ondulări ale filelor; 
- Tndoiri, răsuciri ale filelor ca urmare a manipulări i  necorespunzătoare, în 

întreg corpul cărţi i ,  cu accent pe prima parte a volumului ;  
- Franjurări a le filelor, cu accent în prima parte a volumului ;  
- Rupturi ale hârtiei suport de text; 
- Deteriorarea colţului de răsfoire în întreg corpul cărţii , răsuciri, plieri ale 

hârtiei, pierderi de material ;  
- Deteriorarea colţulu i  superior, ca urmare a degradării legăturii şi a manipu lări i 

necorespunzătoare; 
- Pierderea unităţii caietelor care formează corpul cărţi i ;  
- Detaşarea unor caiete din corpul cărţi i .  

Tratamentu l aplicat 
Sunt propuse două alternative pentru restauare: 
1 .  Restaurarea pe volum nedesfăcut, prin curăţarea fi lelor desprinse din 

cusătură. Curăţarea se va face numai mecanic,acestea apoi vor fi consolidate 
şi reataşate la legătură; 

2. Desfacerea volumului .  S-a optat pentru desfacerea volumului  date fiind 
degradările mu ltiple pe care le-a suferit cartea (degradări ce au fost 
menţionate mai sus) şi după cum reiese din anal izele biologice şi chimice. 

Sunt propuse următoarele intervenţi i :  
Dezinfecţia preventivă a volumulu i ,  s-a făcut la introducerea volumului  în 

laborator, cu timol 5% în alcool eti l ic absolut, în etuvă, t imp de 72 de ore, la o 
temperatură de 30°C. 

Numerotarea file/ar s-a executat în colţul superior drept, cu un  creion cu mină 
moale, pentru a preveni o degradare a suportu lu i ,  asigurând, în acelaşi timp, o bună 
l izibi l itate a numerători i ,  în vederea reconstituirii caietelor după restaurare. 

Tntocmirea dosarului de restaurare a legăturii de carte, prin notarea tuturor 
elementelor caracteristice, necesare în vederea relegării volumului .Executarea 
operaţiuni lor de fotografiere şi anal izare a tuturor tipurilor de materiale suport şi a 
straturilor de suprafaţă . 

Descoaserea cărţii şi notarea componenţei caietelor (operaţie necesară în 
vederea refacerii acestora la încheierea operaţi i lor de restaurare). 

Tndreptarea prin mijloace mecanice a file/ar, acolo unde acest lucru a fost 
posibil . S-a folosit o pensulă moale şi fălţuitorul din os. 
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Efectuarea analizei pH Înainte de spălare şi după spălare, în zona sănătoasă, 
zona biodegradată, zona scrisă şi cea cu însemnări manuscrise - valorile sunt 
descrise în buletinu l  de materiale şi tehnolog i i .  

Determinarea agentului de Încleiere, conform bu letinului de materiale ş i  
tehnologi i .  

Stabilirea gradului de Încleiere a hârtiei, Înainte de spălare. Valori le sunt 
menţionate în buletinul de materiale şi tehnologi i .  Pentru refacerea proprietăţi lor 
hârtiei ,  a solidităţii şi a rezistenţei, cleiul care a fost pierdut trebuie să fie înlocuit în 
timpul operaţiei de reîncleiere. 

Îndepărtarea depozitelor de ceară cu ajutorul bisturiu lu i ,  prin crestarea 
depozitu lu i  în X şi desprinderea lu i  de pe suportul de hârtie, fără afectarea 
suportulu i ,  prin pătrunderea bisturiu lu i  la interfaţa d intre depozit şi suportul de text. 

Spălarea filelor s-a efectuat în apă distilată, la 25°C, între netexuri .  Având 
în vedere că primele 20 de file prezintă un grad avansat de deteriorare, care s-a 
soldat cu desprinderi masive de material purtător de informaţie scrisă, fisurarea 
şi fragil izarea suportului ca urmare a atacu lui  biologic, s-a optat pentru spălarea 
acestor file în pachete de netex, pentru a evita pierderea unor porţiuni purtătoare 
de informaţie scrisă şi degradarea hârtiei în stare umedă. 

Această metodă a permis o spălare bună, deoarece că netexul permite 
circulaţia apei şi se împied ică în acelaşi t imp deformarea hârtiei în stare umedă, cu 
evitarea desprinderii unor porţiuni purtătoare de text. 

Ca şi în alte cazuri , spălarea are rolu l  de curăţire, de îndepărtare a murdăriei 
depusă în spaţi i le d intre fibrele de celu loză, precum şi rolu l  de regenerare şi 
reîmpâsl ire,  prin refacerea legăturilor chimice la nivelu l  macromoleculelor de 
celu loză . 

De asemenea, în timpul spălării se poate realiza o îmbunătăţire a valorilor pH­
u lu i ,  datorită faptu lu i  că odată cu murdăria, prin spălare se îndepărtează şi o parte 
a acizi lor solubi l i :  H2S04• 

Uscarea liberă s-a făcut pe hârtii de filtru, în timp de 24 de ore, la valori ale U .R. 
şi temperatură adecvate, ceea ce a permis o bună evaporare a apei din hârtie, fără 
modificări de structură şi formă. 

Determinarea pH-ului după spălare, conform buletinului de materiale şi 
tehnologii. Acest lucru s-a făcut în toate zonele analizate înainte de spălare pentru 
a se putea stabil i dacă a fost obţinută o corectare a valorilor pH. 

Presarea intermediară. Prima presare intermediară s-a executat în presă 
uşoară, între foi de filtru şi platane. Ea a avut rolu l  de rearanjare a foilor deranjate în 
timpul spălări i . În cazul de faţă , odată cu presarea, s-a putut efectua şi o reaşezare 
a fragmentelor purtătoare de informaţie scrisă , desprinse de la fi lele cărţi i .  

Stabilirea concentraţiei soluţiei de carboximetil celuloză (C.M.C.) cu care s-a 
făcut reîncleierea fi lelor. 

În cazul nostru , reîncleierea s-a efectuat cu C .M.C. ,  în concentraţie de 2%. 
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Nu a fost nevoie de prepararea soluţiei de C.M .C. în bicarbonat de magneziu ,  
pH-ul după spălare s-a corectat. 

Operaţia s-a executat cu o pensulă moale, prima dată pe o parte. După 
uscarea l iberă pe foi de filtru , timp de 24 de ore şi o uşoară presare a filelor, în 
vederea redobândiri i  planeităţii , operaţia de reîncliere s-a repetat pe cealaltă faţă a 
foi i de hârtie. 

Uscarea liberă pe foi de filtru, în timp de 24 de ore 
Presarea intermediară a filelor a avut ca scop rearanjarea fibrelor de la 

suprafaţa hârtiei, care au fost uşor deranjate în procesul de reîncleiere. De 
asemenea, această presare are şi rolu l  de a stabil iza fi lele care şi-au modificat 
forma după reîncleiere şi uscare. 

Operaţia s-a executat între hârtii de fi ltru şi platane, la uscat, în presă uşoară, 
sub greutăţi . 

Măsurarea grosimii hârtiei s-a făcut cu micrometrul d igital ,  în scopul stabil iri i  
tipu lu i  de hârtie japoneză cu care se va face completarea lacunelor. Hârtia japoneză 
la d ublu, împreună cu agentul de l ipire ,  trebuie să aibă aceeaşi grosime ca şi hârtia 
suport de text. 

Pregătirea foilor pentru restaurare, după cum urmează: 
- curăţirea părţilor biodeteriorare, unde nu este prezent text, în vederea 

completării lacunelor cu hârtie japoneză 
- subţierea şi defibrarea margini lor porţiunilor cu text, fără a afecta scrierea, în 

vederea completării lacunelor cu hârtie japoneză. 
Consolidări ale suportului papetar cu vă/ japonez. Operaţia s-a executat doar 

acolo unde a fost necesar. Consolidarea cu văi japonez a fost necesară datorită 
fragil izării suportulu i ,  ca urmare a degradării fibrelor de celuloză şi a pierderii 
agentului de încleiere, precum şi numeroaselor fisuri şi desprinderi de material 
suport, purtător de informaţie scrisă. 

Operaţia s-a executat pe un suport solid , pe netex. Fila de carte în stare uscată 
a fost aşezată pe netex, au fost reaşezate fragmentele purtătoare de informaţie 
scrisă, desprinse, fisuri le au fost reunite. Deasupra s-a aşezat direct vălul japonez, 
peste care s-a apl icat adezivul ,  C.M.C. 1 ,5%. 

Presarea fi/elor consolidate cu vă/ japonez, la umed, Între netexuri. Operaţia 
este foarte importantă pentru că fibrele celor două materiale să adere puternic 
unele la celelalte, contribuind la refacerea rezistenţei mecanice. 

Degajarea surplusu/ui de văi japonez, acolo unde a fost necesar acest lucru . 
Operaţia s-a executat cu bisturiu l ,  pe masa luminoasă. 

Completarea /acunelor cu hârtie japoneză, prin metoda "la dublu" , folosind ca 
adeziv C .M.C. ,  în concentraţie de 2,5%, după defibrarea prealabilă a margini lor 
lacunelor. Defibrarea este necesară în vederea obţinerii unei mai bune aderenţe 
între materialul suport şi hârtia japoneză. S-a optat pentru hârtie japoneză 
corespunzătoare, atât cromatic, cât şi ca grosime a fibrelor. 

în acest scop, am calculat ca hârtia japoneză la dublu,  împreună cu agentul 
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de lipire să aibă aceeaşi grosime cu grosimea suportulu i  de text. În caz contrar, se 
produc tensiuni între cele două materiale, ceea ce determină apariţia unor pl iuri pe 
suprafaţa materialelor. 

Presarea intermediară, după consolidare şi completare s-a făcut între netexuri ,  
înainte de uscarea adezivulu i  folosit la completarea lacunelor, în  presă uşoară. 
Operaţia a avut drept scop realizarea unei bune aderenţe şi obţinerea planeităţii 
materialelor. Acest lucru a permis ca operaţia următoare, să se poată executa 
corect, fără a crea dificultăţi restauratoru lu i .  

Degajarea surplusului de hârtie japoneză s-a făcut cu bisturiul, pe o parte ş i  
pe cealaltă , astfel încât grosimea loculu i  de "sudură" d intre cele două suporturi, 
să nu  depăşească grosimea suportu lu i  de text. S-a realizat o defibrare a hârtiei de 
completare, astfel încât fibrele hârtiei suport de text să se împâslească cu fibrele 
hârtiei de completare. Pe porţiunea de l ipire s-a apl icat un strat subţire de C.M.C. ,  şi 
s-a uniformizat suprafaţa cu ajutorul fălţuitoru lu i  d in os. În acest fel s-a putut rea liza 
o bună l ipi re, fără să apară tensiuni între cele două materiale. (Aceste tensiuni ar fi 
favorizat apariţia unor pl iuri pe suprafaţa suportului) . 

Presarae intermediară, în presă uşoară. Operaţia s-a real izat între netexuri şi 
platane, sub presă uşoară. 

Refacerea dimensională a file/ar, prin tăierea surplusului de hârtie japoneză. 
Presarea finală, s-a realizat la umed. S-au umezit foi de netex, croite la 

dimensiunea filelor, care au fost aşezate în presa de legătorie,  în vederea 
uniformizării acestora. Pentru a se realiza o umid ificare uniformă, presarea 
netexurilor trebuie să se facă timp de 24 de ore. După acest interval ,  fi lele au fost 
aşezate între netexuri le uşor umede şi au fost introduse în presă. După un interval 
de 1 O minute s-a procedat la verificarea fi le lor. Acolo unde s-a constatat că acestea 
sunt prea umede, au fost înlocu ite netexuri le in iţiale umede, cu altele uscate şi au 
fost reintroduse în presă. 

Durata timpului  de presare va fi cât mai îndelungată , peste 60 de zi le. În acest 
fel se realizează o presare corectă , fără riscul apariţiei pl iuri lor, iar foi le se vor 
stabil iza dimensional şi fibrele se vor rearanja. 

Recompunerea caietelor 

Concluzii 

Toate etapele de identificare, descriere a materialelor şi a degradări lor prezente, 
precum şi întreg procesul de restaurare propriu-zisă, discutate anterior, au fost 
parcurse şi executate în conformitate cu normele şi principi i le de restaurare. 

Restauratorii trebuie să evalueze foarte atent toate concluzii le şi propuneri le în 
fiecare caz în parte, ei fiind singuri i  care decid şi apreciază eficacitatea şi aplicarea 
corectă a diferielor metode de restaurare. 
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Varlaam' s homily - briefly and sugestions in resloration. 

"Cazania lui Var/aam" dated 1 643, is among the oldest religious books 
printed in Romanian language. Fol lowing very complex historical facts, the official 
languages in Romanian churches until the 1 7-th century were Slavonic and Latin. 
Afterwards, the 1 7-th century marked the triumph of the writing and printing in 
Romanian language in a l i  Romanian territories. This is the reason why Varlaam's 
book had such a huge importance in Romanian printing history. 

The introductory part of the thesis presents a brief survey of printing history and 
its influence in the Romanian history, culture and art. 

Additional ly, th is part treats the wide spread of Varlaam's book with in Romanian 
territories, its importance and its influence in Romanian society and history. At the 
beginning of the thesis is presented some physical features of the volume and its 
decorative elements. 

The physical features are associated with the item's first appearance, its 
printing history and techn iques, the nature of paper and ink used in the design of the 
volume, typographic errors, the binding history and structure, various pencil and ink 
marks, notes and inscriptions .  The aesthetic feature of the item includes a variety of 
decorations and i l lustrations and features unique elements l ike a multitude of very 
beautiful and distinct water-marks. 

Also, in this thesis is presented the diagnostic examination of the volume, 
which had extensive physical, chemical and biologica! damages due to improper 
handling, storage and an inappropriate environment as wel l .  

The diagnostic examination consists of the determination of the composition 
and condition of the book, the identification of types of paper and unstable media, 
the execution of various analyses in order to test the reaction of the inks and 
design materials to water or other solvents, the extent and nature of alteration, 
the evaluation of the causes of deterioration and the determination of the type 
and extent of treatment needed. Also, it includes photographs documenting the 
condition of the book before the interventions. 

Next part, deal with physical and chemical deterioration as a result of other 
externa! and interna! factors that affected the condition of the book. 

On one hand, improper environmental conditions and human errors resulted in 
distortion, bulging, rippling, tears of the paper support, and a huge media loss. As 
a consequence of chemical deterioration, the volume had a weak structure and a 
loss of strength . 

On the other hand, one of the most harmful interna! factors that caused 
considerable damage to the volume was the acidity due to the methods of the 
artifact fabrication . As a result of the chemical interaction between metal impurities 
left in paper during manufacture, the paper support presented foxing spots. 

In the end of the thesis are outlined the procedures for conservation and 
restoration treatments of the volume. The procedures range from minimal 
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interventions such as basic stabi l ization, to extensive treatments such as washing 
and deacidifying, resizing and reinforcing weak areas, mending tears and fil l i ng 
lacunas. 

These interventions consisted of di rect actions carried out on the item by 
respecting as far as possible its aesthetic, historic and physical integrity. 

After a carefu l elaboration of the scientific analysis and a detailed examination 
of the condition of the book, the proposal treatment was designed to al low, insofar 
as possible the physical integrity of the volume. Due to the extensive damage, 
some applied treatments were different from their original proposal .  

Some of  the main direct interventions included: 
Disinfecting by fumigation. Due to an extensive active biologica! attack, the 

volume was disinfected in a vacuum fumigation chamber with thymol/ethyl 
alcohol solution. Because it is compatible to the design materials and other 
components of the book and because it does not have significant long­
term effects on paper, thymol was the best option in the fumigation of the 
volume. 

Surface cleaning. Dry cleaning by a gentle brushing ta remove the dirt and 
dust 

Wet cleaning. Aqueous treatments by immersing sheets of paper in  disti l led 
water in order to remove some discoloration, water soluble stains, and 
to reduce the acidity. Several of fragile deteriorated pages were carefu lly 
protected in  a flexible support duri ng immersion. 

Air dryinq was followed by a gentle pressing of the curled pages. 
After these interventions, the evaluation and the examination of the treated 

pages included the measurement of the paper pH and the determination of 
concentration of the sizing agent 

Sizinq and reinforcing treatments using methyl cel lu lose. Several extremely 
fragile sheets were reinforced and backed with Japanese tissue. 

Mending tears with Japanese tissue and fi l l inq lacunas with Japanese paper 
which had to be close to the original paper in texture, weight, and color. 

Gentle pressing under blotters and weights was fol lowed by scraping the 
surplus of Japanese tissue and paper away 

The final intervention consisted in the reformatting of the sheets and its final 
pressing 

Lista i lustratiilor ' 
1 .  Poză înainte de restaurare. Volumul şi-a pierdut unitatea: fi lele sunt desprinse 
din cusătură, nervurile şi aţa de coasere au suferit multiple procese de deradare. 
Cotorul şi capitalband-ul l ipsesc. 
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2. Poză înainte de restaurare. Halouri de apă, pete de unsoare şi murdărie aderente 
pe suprafaţa materia lu lu i  suport. 
3. Poză înainte de restaurare. Numeroase restaurări empirice la fragmentele l ipsă a 
materialu lu i  suport însoţite de completări de text cu cerneală ferogalică. 
4. Poză înainte de restaurare. Atac microbiologie soldat cu pătare şi fragi l izarea 
hârtiei. Atacul nu este activ. 
5, 6 .  Poze la faza intermediară de restaurare. Completarea lacuelor şi mijloacelor 
cu hârtie japoneză, ataşarea completărilor scrise cu cerneală ferogalică şi 
consolidarea lor. 
7, 8, 9. Poze la faza intermediară de restaurare. Completarea mijloacelor şi 
lacunelor cu hârtie japoneză "tehenica la dublu", ataşarea completărilor de text şi 
consolidarea lor. 
1 O, 1 1 .  Poze la faza finală de restaurare.  Refacerea dimensională a filelor prin 
tăierea surplusului de hârtie japoneză. Aducerea lor la forma originală . 
1 2, 1 3. Poze la faza finală de restaurare. Recompunerea caietelor tipografice în 
vederea recoaserii volumului .  

Note 

1 Ibidem, p. 143. 
2 Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam În Transilvania, Cluj-Napoca, 1 983, p. 1 O - 33. 
3 ldem, Cărţi vechi româneşti călătoare . . .  , p .  143. 
4 Ibidem, p. 144 - 1 55. 
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