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Fig.  1 1  Atac cu insecte Anobidae Fig. 12 Atac cu i nsecte 

Fig.  13 Coroziune m i cotică a 
lem n u l u i  - tro nson C 
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Cera m bicidae 

Fig. 14 Atac de i n secte Anobidae 
şi c iu perci  ca re p roduc mod ifică ri 

cromatice - tronson A 
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IMITAŢII GETO-DACICE DUPĂ VASE ANTICE GRECEŞTI 
-RESTAURARE-CONSERVARE -

Juţu Bărbu/escu 

Imitaţi i le de produse indigene după formele ceramice greceşti sunt mai 
numeroase şi mai variate decât orig inalele de import, ceea ce înseamnă că 
varietatea formelor de import a fost mai mare decât cea pe care o cunoaştem 
noi astăzi. Posibil itatea de a prelua forme şi tehnici pretenţioase în producţia de 
ceramică dovedeşte, pe de o parte, stadiul  înaintat de dezvoltare al societăţii daco­
gete, existenţa condiţi i lor materiale indispensabile unor asemenea împrumuturi în 
domeniul  culturii materiale şi, pe de altă parte, faptul că aceeaşi societate daco-getă 
nu s-a arătat a fi refractară, ci, d in contră, larg deschisă spre preluarea influenţelor 
civi l izaţiei superioare, a lumii greco-romane, şi tot mai capabilă de a le asimi la .  

Obiectul acestei lucrări îl constituie prezentarea restaurării unor imitaţii de vase 
greceşti din colecţia Muzeu lui Olteniei, colecţie ce a fost restaurată în totalitate. 

Piesele prezentate în continuare sunt trei i mitaţii - u n  guttus geto-dacic 
ş i  două i mitaţi i  d u pă ka ntharos - reprezentative pentru întreaga colecţie, atât 
în ceea ce priveşte t ipologia cât şi prob lemele de restau ra re de rezolvat. 

Aproape toate exemplarele de im itaţi i de vase g receşti , ind iferent de 
forma lor, sunt l ucrate la roată , de obicei d i n  pastă fi nă,  bine a rsă ; produsele 
lucrate cu mâna, cu totu l  incidenta le, redau în genera l ,  forme rare . 

Guttusul geto-dacic (sec.I  a .  Chr. )  este executat la  roată, d in  pastă fi nă de 
culoare cenuşie.  Dimensiun i : Dbază = 3,5 cm ; Dmax = 5,5 cm ; H păstrată = 
6,5 cm.  Corpu l  este bitronconic, având baza inelară .  Toa rta prezintă o şănţu i re 
longitud inală,  iar  pe corp a fost ataşat u n  mamelon latera l  folosit ca biberon.  

I m itaţi i le getice d u pă kantharos (sec. 1 a .  Chr. )  sunt l ucrate la roată d in  
pastă fi nă de culoare cenuşie. Dimensiun i : H = 7,6 cm ; D gură = 8 cm ; D bază 
= 4,3 cm ; şi respectiv : H = 6 cm ; D gură = 4 cm, D bază = 2 cm . Vasele au 
buza d reaptă, corpu l  c i l indric ş i  baza inela ră cu torţ i le executate în  bandă .  

Piesele suferiseră i ntervenţii neavenite .  Asamblarea s-a rea l izat incorect, 
folosindu-se ca adeziv pel icula de fi lm  care a depăşit cu mu lt zona de îmbinare.  
Plombele de g ips, g rosier rea l izate, prezentau devieri, fisuri şi străpungeri .  
Reîntregi rea formei pieselor n u  fusese precedată d e  curăţi rea fragmentelor 
ceramice, acestea prezentând depuneri de carbonaţi, praf şi murdărie .  

Principalele probleme de rezolvat le-au constituit operaţi i le  de curăţire 
chimică pentru îndepă rtarea stratu lu i  de carbonaţi, desfacerea în fragmentele 
componente, reconstitui rea formei, completarea părţi lor l i psă şi  refacerea 
reg istru l u i  decorativ. 

S-a procedat la îndepărtarea (folosindu-se ca solvent acetona) cu atenţie 
a stratu l u i  de fi l m  fo losit ca adeziv, pentru a nu rupe d i n  marg in i le de l i p i re 
şi s-a reconstituit forma printr-o asamb lare atentă (adezivu l  fo losit fi ind  
a racetu l fără plastifiant) .  

Curăţi rea ch i mică a carbonaţi lor  s-a făcut cu soluţie de Complexon, 
înainte de refacerea formei, pri n imersie în cazu l  fragmentelor acoperite în 
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întreg ime ş i  prin comprese la  celela lte . 

Completarea pă rţi lor l ipsă s-a făcut cu g ips denta r turnat în mu laj de 
cea ră dentară . 

Toate ce lela lte operaţi i specifice procesu lu i  tehnologic de restau ra re 
( neutra l izare, uscare) nu a u  fost amintite deoarece nu constituiau 
particularităţi . 

I mportanţa stud ieri i  i m itaţi i lor  autohtone după văscioarele g receşti , 
precum şi fru museţea lor deosebită, au fost câteva d in  motivele ce a u  
determ inat acest demers î n  u rma căru ia ,  p iesele îşi prezintă acum mesaju l  
istoric în  cadrul  expoziţiei permanente a M uzeu lu i  Olteniei . 

SUMMARY 

The topic of this paper is represented by the process of restoration­
conservation of a col lection of i m itation of Greek pots from the Oltenia 
Museum Cra iova . 

There are presented three i mitations.  
The i mitations of G reek pots had suffered an  inadequate treatment. 
That ' s why the next operations presented a higher degree of d ifficu lty :  

• the process of breaking off into p ieces 
• the operation of clean ing ( it was used EDTA Na2) 
• reintegration of orig ina l  shape 
• stick ing of fragments with g l ue  
• completion of m issing parts with dental gypsum 
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