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Artico l u l  de faţă prezintă restau rarea şi conservarea unu i  lot de obiecte 
fo losite în trecut în gospodări i ,  în scopu l  expu neri i  u lterioare restaură ri i  în 
cad ru l  expoziţiei găzdu ite de către muzeu l  nostru , Gastronomia de-a lungul 
timpului. Utilitate şi rafinament, în perioada 18  noiembrie 2004 - 25 ianuarie 
2005 .  

Obiecte le supuse restaurări i  sunt specifice secolelor XVIII - XX şi  provin 
din vechea colecţie a Muzeu lu i  Săsesc al Ţării Bârsei ş i  achiziţi i le  Muzeu lu i  
Judeţean de Istorie Braşov. 

Spumieră, inv. 667 I . M .  (foto 1, 2, 3 ) .  
Descriere : spumieră a lcătuită d in  cupă perforată ş i  coadă c u  orific iu d e  

atârnare ;  cupa este prinsă de coadă c u  două nituri . 
D imensiun i : L = 45,8 cm;  Ocupă = 13 ,5  cm.  
Materia l :  tablă d in  cupru cositorită (cupa) şi  fier  (coada) 
Stare de  conservare : piesa prezenta produşi  activi de coroziune specifici  

materialelor neferoase şi  feroase; pierderi de materia l  a le  coz i i .  
Restau rare :  dezasamblare (necesară deoarece la interfaţă existau 

produşi  activi de coroziune),  cu răţa re mecanică (cu instrumentar de detartraj 
adecvat) , degresare, tratament chimic specific fiecăru i t ip de materia l (soluţie 
Complexon III, respectiv soluţie 5% acid sulfuric cu inh ibitor),  neutra l izare, 
test c loruri, uscare (în solvent şi  l iberă) ,  pasivarea mâneru lu i  (soluţie 20% 
acid fosforic) ,  uscare, tan inare, uscare,  conservare (soluţie 5% Para loid B72 
ş i  ceară m icrocrista l ină) ,  uscare şi  asamblarea p iesei (confecţionare nitu ri ş i  
nitu i rea lor) . 

Tigaie, i nv. 669 I . M .  (foto 4, 5, 6 ) .  
Descriere : ta ler c u  bordura ciocănită peste armătu ră ş i  prins  c u  ajutoru l 

a două nituri de o coadă lungă cu termi naţie în formă de S.  
D imensiun i : L = 63 cm ; Lcoadă = 4 1  cm ; H = 2 cm ; Dtaler = 23 cm. 
Materia l :  tablă d in  cupru cositorită (ta leru l şi nituri le)  şi fier (coada şi  

armătu ra ) .  
Stare d e  conservare : p iesa prezenta depuneri d e  praf ş i  murdărie 

ancrasată, crustă de grăsime a rsă sub care se găseau produşi activi de 
coroz iune - în u rma acţiun i i  cărora au rezu ltat pierderi din materia lu l  orig ina l  
(orifici i ) ,  deformări meca nice, iar  materia lu l  feros era puternic corodat; la  
interfeţe existau produşi activi de coroziune specifici ambelor materia le .  

Restau rare :  s-au parcurs aceleaşi etape efectuate la  piesa a nterioară ,  
p lus corectarea deformări lor  mecanice. 

Menţiune :  unu l  d intre ce le două nitu ri orig ina le a fost recuperat .  
Polonic, inv. 666 I . M .  (foto 7, 8, 9 ) .  
Descriere : polonic a lcătuit d i n  cu pă ş i  mâner răsucit l a  mij loc, c u  partea 

termina lă curbată pentru atârnare;  mâneru l este ataşat cupei prin trei 
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nituri .  

D imensiun i : L = 4 1 ,7 cm; Ocupă = 7,7 cm. 
Materia l :  tablă din cupru cositorită (cupa şi  nituri le)  şi fier ( mâneru l ) .  
Stare d e  conservare : piesa prezenta produşi activi de coroziune specifici 

materia le lor neferoase (cupa) şi  neferoase ( mâneru l ) ;  cupei îi l i psea materia l  
orig ina l  şi era deformată mecanic, iar  la îmbinarea cupei cu mâneru l erau 
depozite de murdărie ancrasată şi produşi activi de coroziune specifici 
materia le lor neferoase. 

Restaurare : acelaşi flux tehnologic fo losit mai  sus, cu menţiunea că în 
acest caz a fost necesară completarea formei cupei,  operaţie real izată cu 
răş ină epoxy bicomponentă . 

Coşu leţ, i nv. 271  I . M .  (foto 10 ,  1 1 )  
Descriere : coşu leţ tronconic c u  gura ova lă ;  pereţi i sunt constitu iţi 

d in  benzi vertica le prevăzute pe exterior cu o canel u ră centrală şi de jur­
împreju r  gh irlande.  

D imensiun i : H = 5,2 cm ; D = 1 1 ,7  cm. 
Materia l :  tab lă  d in a lamă arg i ntată . 
Stare de conservare : piesa prezenta murdărie ancrasată, produşi 

activi de  coroziune, pel icu le vech i de n itro lac, uşoare deformări mecan ice, 
zgârietu ri ş i  o bandă ruptă către bază . 

Restaura re :  corectarea deformări lor mecanice;  îndepărtarea murdăriei 
a nitrolacu l u i  vechi ;  tratament chimic (so luţie Complexon III pentru 
neferoase) ; neutra l izare ;  conservare (so luţie 5% Para loid B72) şi l ip i rea 
benzi i  cu răşină epoxy bicomponentă . 

Tavă, i nv. 640 I . M .  (fato 1 2 ,  13 ,  14, 1 5 ) .  
Descriere : tavă ova lă - c u  decor marg ina l  flora l  - având două torţi d e  

secţ iune circu lară ,  decorate c u  caneluri .  
D imensi u n i :  L = 59,5 cm;  1 = 46,5  cm . 
Materia l :  tab lă  d i n  a lamă arg intată . 
Stare de conservare :  piesa prezenta murdărie a ncrasată, o pel iculă 

de n itrolac îmbătrâ nită, produşi activi de coroziune specifici materia lelor 
neferoase, uşoa re deformări mecanice,  m u lt ip le zgârieturi, iar  pe alocuri 
stratul de acoperi re era pierdut.  

Restaurare :  acelaşi flux de restaurare aplicat piesei Coşuleţ ( inv. 271 I .M . ) .  
Tavă, i nv. 746 I .M .  (fato 1 6, 17 ,  18 ,  1 9 ) .  
Descriere : tavă de formă d reptunghiu lară ,  c u  bandă de întări re î n  partea 

superioară (fixată cu nituri )  peste care este întoarsă marginea tăvi i ;  l atera l 
prezintă u n  ine l  pentru atârnare.  

D imensiun i :  L = 48 cm ; 1 = 13 cm;  H = 6 cm.  
Materia l :  tab lă  d i n  cupru cositorită ; nituri d i n  cupru şi fier. 
Stare de conservare : p iesa prezenta depuneri de praf, murdărie ancrasată 

şi crustă de g răs ime a rsă, produşi activi de coroziune şi  mu ltiple zgârieturi . 
Restaura re :  desprăfu i re, degresare, tratament ch i mic (so luţie 10% acid 

form ic) ; neutra l izare ;  tan inare (so luţie 5% în a lcool ) ,  conservare (ceară 
microcrista l i nă în neofa l i nă ) .  

Furculiţă, i nv. 857 1 .  M .  (fato 20,  2 1 ,  22) .  
Descriere : furcu l iţă cu  trei d inţi,  prevăzută cu  d ispozitiv de sprij in  ( ? ) ;  

mâneru l  este decorat cu motive geometrice şi  flora le .  
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Dimensiun i : L = 25 cm; 1 = 3 cm.  
Materia l : fier  nichelat; a lpaca . 
Stare de conservare : piesa prezenta loca l (în zona tijei d intre d i nţi şi 

mâner) produşi activi de coroziune specifici materia le lor feroase, zgârieturi ,  
iar  pe a locuri stratul de nichel era pierd ut; d ispozitivu l u i  de sprij in  î i  l i pseau 
extremităţi le ;  mânerul era uşor corodat în partea superioară ,  la  îmbinarea 
cu tija . 

Restau rare :  cu răţare mecanică loca lă (baton fi bră sticl ă ) ;  tratament 
ch i mic loca l (soluţie 15% acid citric cu inh ibitor) ; neutra l izare;  pasivare 
(so luţie 20% acid fosforic) ; conservare (soluţie 5% Para loid B72 în to luen) .  

Coşuleţ - fructieră, i nv. 844 1 .  M .  (foto 23,  24, 25) .  
Descriere : coşu leţ de formă trapezoida lă ,  cu  patru picioruşe ş i  două 

mânere; coşu l se constituie din fâşi i  de tablă împletite, îmbinate la co lţuri 
prin  cositori re şi un  profi l în formă de L pe exterior; mânerele sunt executate 
d in  opt sârme subţiri d ispuse în juru l  unu i  fi r de sârmă mai g ros. 

D imensiun i : L = 36  cm ; 1 = 16,7 cm; H = 7 cm . 
Materia l :  tablă şi sârmă d in  semifabricat b imeta l ic.  
Stare de conservare : p iesa prezenta praf şi murdărie ancrasată ; produşi 

activi de coroziune specifici atât materia le lor feroase cât ş i  celor neferoase; 
pierderi din materia l u l  orig ina l  datorate coroz iun i i ,  l i psă un  profil datorită 
uzuri i  d i n  trecut, dezl ip iri şi uşoare deformări mecanice. 

Restau rare :  desprăfu i re ;  corectarea deformări lor mecanice ;  degresa re;  
tratament chimic (soluţie Complexon I I I  pentru materia le feroase) ; 
neutra l izare;  uscare (în solvent şi l i beră ) ;  conservare (soluţie 5% Para loid 
B72 în toluene ) ;  fixarea torţii şi profi l u l u i  (care a fost confecţionat d i n  tablă 
inox) cu răşină epoxy bicomponentă ;  uscare ;  fin isarea l i pitu ri lor. 

Maşină de tocat, f. n ., (foto 26,  27, 28, 29,  30) .  
Descriere :  maşină de tocat - cu  pâln ie ova lă şi  capac bascu lant - sprij in ită 

pe trei picioare (în formă de ghiară de leu ) fixate pe o placă d in  lemn cu 
ajutoru l  a trei şuruburi ;  în interior are pereţi emai laţi, un tam bur ci l i ndric 
cu d inţi para le l ipipedici şi două plăci latera le ( mobi le)  cu lame ascuţite 
interca late între d inţi i  ta mburu l u i ;  man ivela - în formă de S şi cu mâner 
d in  lemn - este fixată pe tija tamburu lu i  cu ajutoru l  unui şurub fluture ;  pe 
exterioru l capacu lu i  se regăsesc u n  decor flora l ,  o inscripţie SUPERIOR, o 
marcă (floare înscrisă în cerc) şi un  număr 36. 

Dimensiun i : H = 22 cm ; L = 24 cm; 1 = 1 5  cm.  
Materia l :  fontă, fier, pl u m b, lem n .  
Stare de conservare : piesa prezenta depozite d e  praf, murdărie ancrasată 

şi mucega i ;  pe unele porţi un i  emai lu l  era pierdut; prezenta produşi activi de 
coroziune specifici materia lelor feroase şi unu l  d intre d inţii tamburu lu i l i psea . 

Restaurare :  desprăfui rea piese i ;  dezasam blarea p iese i ;  îndepărtarea 
mucega iu lu i  ( so luţie a lcool ică ) şi spălarea p iesei cu soluţie 1% detergent 
neionic; clătire;  usca re (în a lcool ş i  l iberă ) ;  izolarea zonelor emai late cu 
nitrolac în vederea tratări i  p iesei cu soluţie 20% acid citric cu inh ibitor; 
neutra l izare ;  pasivare (soluţie 20% acid fosforic) ; uscare (în solvent şi  
l iberă ) ;  tan inare;  conservare cu spray si l iconic şi  ceară microcrista l i nă ;  
uscare l i beră ; asa m blarea piesei ,  nu înainte de a g resa fi letele cu  vase l ină 
s i l iconică . 
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SUMMARY 

The article presents the operation of restoration - conservation of some 
objects used in  the past in  the households.  

The objects belong to the Brasov H istory Museu m and are specific to the 
18 - 20 centu ries. 

In the article, each abject is deta l ied presented,  concerning the in it ial 
conservation  status a nd the treatment a ppl ied methods for their restauration 
and conservation . 

Lista i lustraţii lor: 

Fig .  1 - Spumiera ( inv. 667 I . M . )  îna inte de restau rare 
Fig . 2- Spumiera ( i nv. 667 I . M . )  îna inte de restaurare (deta l i u )  
Fig . 3- Spumiera ( i nv. 667  I . M . )  după restaurare 
Fig . 4- Tigaie ( i nv. 669 I . M . )  înainte de restaurare 
Fig . 5- Tiga ie  ( i nv. 669 I . M . )  înainte de restaurare (deta l i u )  
Fig .  6 - Tiga ie ( i nv. 669  I . M . )  d u pă restaura re 
Fig .  7- Polonic ( i nv. 666 I . M . )  înainte de restaurare 
Fig .  8- Polonic ( i nv. 666 I . M . )  înainte de restaurare (deta l i u )  
Fig . 9- Polon ic ( inv. 666  I . M . )  d u pă restau rare 
Fig . 10 - Coşu leţ ( i nv. 271  I . M . )  înainte de restaurare 
Fig . 1 1  - Coşu leţ ( i nv. 271 I . M . )  d u pă restaurare 
Fig . 1 2  - Tava ( i nv. 640 I . M . )  înainte de restaurare 
Fig . 1 3  - Tava ( i nv. 640 I . M . )  înai nte de restau rare (deta l i u )  
Fig .  14 - Tava ( i nv. 640 I . M . )  înainte d e  restaurare (deta l i u )  
Fig .  1 5  - Tava ( inv. 640 I . M . )  d u pă restaurare 
Fig .  1 6  - Tava ( inv. 746 I . M . )  înainte de restaurare 
Fig .  1 7  - Tava ( inv. 746 I . M . )  înainte de restaurare 
Fig . 1 8  - Tava ( i nv. 746 I . M . )  d u pă restaura re 
Fig . 1 9 - Tava ( i nv. 746 I . M . )  d u pă restaurare 
Fig .  20 - Furcul iţă ( i nv. 857 1 .  M . )  înainte de restau rare 
Fig . 2 1  - Furcul iţă ( i nv. 857 1 .  M . )  înainte de resta u rare (deta l i u )  
Fig . 22  - Furcul iţă ( i nv. 857 1 .  M. )  după restau rare 
Fig . 23 - Coşu leţ ( i nv. 844 I . M . )  înainte de resta u rare 
Fig . 24 - Coşuleţ ( i nv. 844 I . M . )  înainte de restaurare (deta l iu )  
Fig . 25 - Coşu leţ ( i nv. 844 I . M . )  după restaurare 
Fig . 26 - Maşină de tocat (f. n . )  înainte de restaurare 
Fig . 27 - Maşină de tocat (f. n . )  înainte de restaurare (deta l i u )  
Fig . 28 - Maşină de tocat (f. n . )  înainte de restaurare (deta l i u )  
Fig . 29 - Maşină de tocat (f. n . )  înainte de asamblare 
Fig .  30 - Maşină de tocat (f. n . )  d u pă restaurare 

Fotog rafi i le  au  fost executate de către Terezia S imon . 

Note 

1 Lucrare prezentată în cad ru l  ses iun i i  de comunicări Viaţă cotidiană În 
Antichitate şi În Evul Mediu, Braşov, 2004. 
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Fig.  1 Fig. 2 Fig. 3 Fig.  4 

Fig. 5 Fig.  6 Fig. 7 Fig. 8 
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Fig.  1 7  Fig.  18 F i g .  19 

F i g .  20 

F i g .  2 1  Fig.  2 2  
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Fig.  25 Fig.  26 

Fig. 27 

Fig.  28 

Fig. 29 

Fig. 30 

246 http://cimec.ro - http://istoriebv.ro


