
OBSERVAŢII PRIVIND ÎNTREGIREA SI RESTAURAREA UNUI VOLUM 
DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ 

Valerica SÎrghie 

Conserva rea ş i  restau rarea patrimon iu lu i  cu ltura l  naţiona l  este una d in tre 
sarc in i l e  im portante a le  institu ţi i lo r  muzea le, activităţ i le d in  cad ru l  acestora 
rid icâ nd n u meroase probleme . Astfel restau rarea în genera l  dar  mai  a les cea 
desfăşurată în sectoru l carte-veche, este atât o activ itate i nterd isc ip l i nară 
cât şi una de cerceta re, presupunând atât varietatea formelor de degradare, 
cât ş i  de  natu ra materia le lor componente, de cele mai  mu lte ori eterogene.  

Atât mu nca de i nvest igare pentru descoperi rea materia le lor  componente, 
a cauzelor deterioră ri lor, cât şi stud i u l  a mănunţit constitu ie cond iţ i i  esenţ ia le 
în vederea selectări i tehn ic i lor  adecvate de restaura re, în situaţia în ca re 
dori m  nu n u mai  să remed iem ceea ce este vătă mat, ci şi sa protejăm 
obiectu l  împotriva degradări i  u lterioare .  

U n  exem plu a l  acestei mu nci şti i n ţifice de miga lă şi înde lung i  efortu ri 
îl reprezintă şi restau ra rea colectiei  de carte veche, hartă, sta mpe, a le  
Muzeu lu i  Judeţean de Istorie Braşov. 

O prob lemă apa rte o constituie restaura rea cărţi lor  vechi  care de cele 
mai mu lte ori din cauza deg radări i  tutu ror  e lementelor  de legătu ră sau 
datorită u nor procese evo lutive de degradare a hârtiei ,  necesită o restau rare 
completă a vol umu lu i .  

I n  conti nuare este prezentată restaurarea vo lumu lu i  "Pan n ih idă" care 
datorită mu lti p le lor degradări fizica-mecanice, ch im ice şi b io logice a necesitat 
restau ra rea pe vo lum desfăcut. 

Buletin u l  lucrării şi descrierea morfologică 

O biect- carte veche românească - t ipăritură 
Autor- Sfâ ntul  M itropol it  a toată Moldova 
An apariţ ie - 1 8 2 1  
Loc apariţ ie - Iaşi  
L imba- română 
Caractere - ch iri l ice 
Locu l  restau rări i  - Muzeul Judeţean de Istorie Braşov 

D i m ensi u n i  - scoarţe le :  carton presat, căptuşite cu fascico le  de t ipăritu ră 
putern ic  încleiate între e le  

Textul este imprimat cu cerneală t ipografică de culoare neagră ,  
l i m ba rom â nă c u  caractere ch ir i l ice 
Î nvel ito ri le  d i n  hâ rtie, putern ic d eteriorate, cu desene flora le .  

Corpul  cărţ i i : Lung ime - 20 cm 
Lăţime - 16 ,5  cm 
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C V M I D A V A  X X I X  
Înă lţ ime- 3 , 5  cm 

Capitol bandu l  l i psă 
Nr de fi le  - 66- 1 3 2  pag i n i  
Caiete - 4 fi le  fiecare caiet 
Og l i nda textu l u i  Lung ime - 1 8  cm 

Lăţime- 1 1 , 5  cm 
Nr de rânduri - 29 

E lemente decorative 

Front ispic i i  rea l i zate cu motive flora le  şi vegeta le  cu cernea lă 
ti pog rafică de cu loare neagră .  Exp.  file le 1,  23 ,  3 1 ,  36 versa, 56 

I lustraţ i i  x i log ravate cu  subiecte re l ig ioase rea l i zate cu  cernea lă 
ti pografică d e  cu loare neag ră - exp. Fi le le  1 versa, 2 versa 

I n iţia le  de început de capito l ,  bogat ornamentate marchează textu l ,  
fiecare sfârş it de capitol fi i nd marcat d e  v ig nete ornamentate cu motive 
flora le .  

Buletin d e  materiale şi tehnologii  

H â rtia suport 

În  u rma teste lor  de laborator şi a a n a l izări i  structuri i  hârtiei  s-a identificat 
atât natura fi bre lor cât şi  omogen itatea, metode şi materi l a le le folosite la 
încleiere, prezenţa l i n i i lor  de a pă şi a fi l i g ranu lu i .  

Rezu ltatu l ana l izelor sunt :  
hârt ia este produsă manua l  d in  fibre de i n  şi cânepă 
hârtia este marcată cu l i n i i  de  apă ori zonta le şi fi l igrane  
ca racte ristica suprafeţei - uşor rugoasă 
g rosimea medie 0 , 14  mm 

Stratu ri d e  suprafată 

- cerneală neagră d e  ca rbon 
- cernea la  însemnări lor  manuscris de pe ambele forzaţuri este de 

ca rbon 
- cernea lă  v io letă f I ,  f-2,  f I I  
- creion negru ch im ic  f I , fi la  66 versa 
- cernea lă folosită la imprimarea textu l u i  este t ipografică de cu loare 

neg ră 

I mpurităti 

- pete şi depozite de murdărie aderentă pe suprafaţa materia lu lu i  
suport 

- pete şi cruste sol ide de ceară ; exp.  Fi le le  ( 1 -20 ) 
- pete d e  apă (fi le le  2 1 -30,  44- 6 1 )  
- patină vu lgară foarte pronu nţată ; exp. ( Fi l ele 1 - 2 1 )  
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Concluzii 

Deoa rece hârtia este puternic înc le iată (conform g radu lu i  de  încle iere d i n  
bu leti n u l  de  ana l iză ) i a r  fi le le  sunt foa rte m u rdare s e  impune spă larea c u  apă 
la  tem peratu ra 35°-40°( prin  imersie .  

Datorită faptu lu i  că cernea la  însemnăr i lor  manuscris de pe a m be l e  
forzaţuri este uşor so lub i lă  î n  a pă,  zonele respective v o r  fi protejate în 
prea lab i l  cu gel C . M . C  1 5% spă larea lor se va face cu un  amestec de a pă 
a lcool eti l i c  1 : 1  pri n  tamponare pe stic lă n u  pr in imersie.  

Starea de conservare şi tipuri de deteriorări biologice, fizico­
mecanice şi chimice prezente la vol u m  

Vol u m u l  a suferit u n  atac b io log ic  provocat de insecte a pa rţi nând 
fam i l ie i  Anobidae, soldat cu apariţ ia a n u meroase găuri de zbor loca l izate 
ma i  a les la  n ive lu l  legături i .  

Deterioră ri fiz ica-chim ice 

frag i l izarea hârtiei suport ca u rmare a pierderi i  u nei anumite cantităţi 
d i n  agentu l de încleiere cu mu lată cu activ itatea b io logică 

depozite şi cruste sol ide de cea ră pe tot b locu l cărţii 
pete datorate migrăr i i  a pei împreună cu a lte i m purităţi 
pete de unsoare, m u rdărie de natu ră d iversă a ncrasată pe supra faţa 

materia lu lu i  su port 
pati nă  vu lgară pronunţată ; (exp .  Fi le le  1 -20, 44-6 1 )  

Deterioră ri fizica-mecan ice a l e  vo l um u l u i  

p ierderea u n ităţi i vo lum u l u i  c a  u rmare a destrămări i  l ănţişoru l u i  d e  
coasere ş i  a degradări i  nervuri l o r  

p l ier i ,  ondu lări ş i  franju rări a le  materia l u l u i  suport (mai  accentuate în 
prima parte a volu m u l u i )  

deteriorarea co lţuri lor  de răsfo i re în întreg corpul cărţi i .  Primele 2 0  
pag i n i  s u n t  putern ic deteriorate, prezintă ru pturi ş i  sfâşieri la  co l ţu ri c u  l i psă 
de materia l  suport, iar  une le prezintă lacun e  de 3 . 5  cm către cotor, fi l a  6 
prezi ntă o fisură d e  1 3  cm de la tranşă către cotor. 

Deoarece b locu l  cărţii a suferit mu lt ip le  degradări ce au fost menţionate 
i a r  restau ra rea era necesară fi l ă  cu fi lă  pe zona afectată , s-a propus u n  
tratament d e  restau ra re p e  volu m  desfăcut. 

Pentru re l izarea acestui trata ment s-au executat u rmătoare le operaţi i : 
D u pă parcurgerea etapelor premergătoare dezinfecţie i ,  i nvestigaţi i  

chim ice şi  b io logice s-a trecut la  desfacerea l egături i  ş i  efectua rea operaţi i l or 
de curăţ ire uscată şi umedă .  

Datori tă faptu l u i  ca h â rtia suport era foa rte murdară,  operaţia d e  
spă lare a fi le lor  s-a făcut c u  apă la  o temperatură de 35°-40°C pri n  i me rs ie .  
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La fi le le a căror  însemnări manuscris au fost executate cu cerneală de ca rbon 
care este uşor so l u b i lă  în apă zonele respectiv� au  fost .pro�ejat� în prea l�b � !  
cu  ge l  CMC 1 5%.  A u rmat operaţia de conso l i d a re a fisu  __ n �or ŞI comp.l e�a�l l  
lacu ne lor  c u  h â rt ie japoneză teh nica la  d u b l u .  Completan le predomma 1 n  
zona tra nşei latera le ş i  în  zona co lţuri lor  (exp.  F i le le  1-20) .  

Restau ra rea blocu lu i  de  carte s-a încheiat cu refacerea d i mensională a 
fi le lor şi compunerea caietelor t ipografice în vederea re legări i .  

O atenţie d eosebită a fost acordată însă fascico le lor  de t ipăritu ră care 
a lcătu iau structura coperţ i lor. Deseori la structura coperţi lor  erau fo losite 
bucăţi de  hârtie sau pag in i  de  t ipăritură . 

Aceste frag mente ascu nse în căptuşa la coperţi lor  pot avea o va loare 
deosebită şi d e  aceea e le  trebu ie  prelevate cu g rijă şi restau rate cu maxim u m  
de atenţie pentru a putea u lterior fi descifrate. Uneori pot fi descoperite 
manuscrise, pag i n i  de cărţ i  rare, hărţi  sau g ravuri . 

Fascico le le  d e  t ipăritură găsite în a m bele coperţi au  fost în număr  de 
1 3  ş i  sunt sub  forma u nor  jumătăţi de  pag ină d e  ca rte .  Cernea la  fo losită la  
i mpri marea lor  este t ipog rafică de cu loare nea g ră i a r  textul este în l i m ba 
română cu caractere ch i ri l ice.  La o exa minare amănunţită s-a putut observa 
că fi le le  erau  foarte puternic încleiate între e le .  Pentru desprinderea lor a fost 
necesară mai  întâi o h i d ratare loca lă  prin tam ponare cu o soluţie h idroalcoo l ică 
(25% a lcool eti l i c  75% a pă ) ,  fi le le  fi ind supra puse prin  l i p i re u nele de a ltele 
cu c le i  de  oase . Dez l i p i rea lor  s-a făcut treptat una câte una iar  c le iu l  ramas 
şi  impurităţ i le  au  fost îndepărtate printr-o solu b i l iza re parţia lă ,  apoi au  fost 
îndepă rtate cu o pensu lă  moale pe un p lan  înc l inat .  

Au fost sa lvate ş i  restau rate toate fi le le care au a lcătuit structu ra ce lor 
doua coperţ i .  Toate aceste date priv ind structura şi natura materia le lor, a 
deterioră ri lor  a u  fost stab i l ite pe baza u nor m i nuţioase ana l ize m icroscopice, 
ch i m i ce şi b iolog ice ce au  fost efecutate în  l aboratorul de patologie a cărţ i i  
d in Bucureşti . Restau ra rea vo lumu lu i  i l ustrează mu nca p l i nă de surprize a 
restau ratoru l u i ,  în cursul  tratamente lor  deseori se ivesc lucruri neprevăzute 
care pot sch i mba metoda de restau rare sta bi l ită a nterior. Însă pri n  pregătirea 
lor, p ri n  ta lent  ş i  pas iune restauratori i reuşesc să salveze pentru satisfacţia 
sp i ri tua lă  a pub l icu l u i  cât şi pentru bucuria generaţ i i lor  vi i toare opere de a rtă 
care a l tădată stârneau emoţie şi admiraţie.  
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SUMMARY 

Due to degradation of a l i  b ind ing  elements and evolutionary processes 
of the paper degradation,  the volume " Pan nih ida" requ i red a complete 
restau ration not on ly of the text b lock but a lso of the b ind i n g .  The pri nt ing 
pages which made u p  the cover were saved and restau rated . A l i  the 
information regard i n g  the materia ls structure and nature and the app l ied 
treatments are mentioned in the paper work. 
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Fotografii înainte de restaurare 

Fato 1,2 Pierderea unităţii volumului, deteriorarea masivă a corpului cărţii, degradarea 
elementelor de legătură 

Fato 1 .  

Plieri a le hîrtiei, fisuri, deteriorarea colţului  de răsfoire în întreg corpul cărţii. 

Fato 3 .  

Planşa 1 
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Patină vulgară accentuată, pete de ceară şi grăsime pe suprafaţa materialului suport. 

Fato 4. 

Fotografii în faza intermediară de restaurare 

Completarea lacunelor şi mijloacelor cu hârtie japoneză 

Fato 5.  

Planşa 2 
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Restaurarea jumătăţi lor de pagin i  tipărite găsite în coperţi. 

Fato 6. 

Fato 7. 

Planşa 3 

292 
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro



V SÎrghie • Observaţii privind Întregirea şi restaurarea unui volum de carte veche românească 

Fotografii la faza finală de restaurare. Refacerea dimensională a filelor şi aducerea lor la forma originală. 

UAHHVXIJ, 1.. 
,.: Dttln • f •fnll. I.II'K 'b. 

Fato 8. Fato 9. 

Fascicole din coperţi la faza finală de restaurare 

Fato 10. 

Planşa 4 

293 
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro


