
RESTAURAREA UNUI PAHAR DIN ARGINT AURIT AFLAT ÎN 
COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE BRAŞOV 

George Iacobeanu 

Motto : 
« Cuvântul argint insuşi derivă dintr-un cuvânt sanscrit 
Însemnând alb şi strălucitor » 

Jean Chevalier, Ala in Gheerbrant 

Piesa care face obiectul stud iu lu i  nostru se înscrie în ti pu l  categoria !  al 
vaselor de băut «ale căror varietate predomină încă d i n  a ntichitate . Athena ios 
ne dă numele şi  descrierea a mai mu lt de o sută de vase de băut iar e l  nu 
le ia în consideraţie decât pe cele din meta l preţios, care la g reci înlocuiseră, 
cu mult înaintea vremi i  l u i ,  vasele de băut d i n  ceramică . »  

Exemplaru l  supus proceselor de tratare restau ra re este depa rte de 
a putea fi raportat la bogăţia şi fastu l  acelor timpuri ,  însă se remarcă 
prin austeritatea formei (con răsturnat) şi fineţea de bijutier a decoru lu i  
ce  aminteşte întrucâtva de preocupări le artistice existente in  societăţ i le 
pre industria le .  

Este confecţionat în tehn ica mixtă d i ntr-un  a l iaj de a rg i nt de bună 
ca l i tate (aproximativ 800 %o) cu u n  decor exterior constitu it d i n  două benzi 
aurite de 0,5 cm ap l icate atât în partea superioară cât ş i  în cea i nferioară şi 
executate în tehn ica «vermei l -u l u i » .  

Cele două benzi încadrează un  decor î n  re l ief cunoscut sub denum i rea 
generică de « piele de şarpe» . 

În partea superioară sub motivul  aurit este reprezentat u n  meda l ion  şi 
acesta aurit a lcătuit d i ntr-o cu nună de verd u ri în câmpu l  căreia este gravată 
inscripţia : 

« PE ; KA 

PORMA » 

şi data « 1644 » 

La exterior, pe fundu l  vasu lu i  (ataşat pri n  sudură cu u n  a l iaj ana log 
ce lu i  d in  care a fost confecţionat recipientu l )  sunt ap l icate cu ajutoru l unu i  
poanson două  l itere «O F» . 

Cercetări le i ntreprinse în acest sens ne-au condus la identifi ca rea 
une i  mărci care configurează aceleaşi i n iţ ia le şi acelaşi caracter de l i tere 
desemnând numele loca l ităţi i «OCHSENFURT» (G)  ceea ce ne perm ite 
avansarea ipotezei potriv it căreia p iesa ar proveni d i n  acest centru . 

În interior partea superioară este subl i n iată de aceeaşi bandă a u rită de 
0,5 cm. Pe suprafaţa de la banda aurită până la  fundu l  vasu lu i  este amplasat 
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u n  motiv decorativ re l iefat executat pri n exercitarea de lovitu ri asupra 
poansonu lu i ,  tehn ică mecan ică de mare su bti l itate şi rafinament.  

Evoluţia acestei tehnici  a fost i naug u rată de «civ i l izaţi i le  p ree len ice în 
Creta , Troia pe tezaure le rege lu i  Priam sau pe cele de a rtă celt ică în epoca 
e len istică » .  

Istoria tehnici i  p reind ustria le  (domeniu  aflat î n  stad iu l  s i ntezei ofe rind  
însă o v iz iune  mecan icistă ) nu  poate ignoră a rta nord ică unde ornamentaţia 
prin ciocă n i re cu ajutoru l poa nsonu lu i  a atins  un apogeu cu m inu nate le  
bracteate de a u r  de la începutu l epoci i  german ice a Aeru lu i  u nde întâ l n i m  u n  
bogat repertoriu rea l izat prin tehnici le  ciocă n i ri i  c u  ajutorul poansonu l u i .  

Aceasta consemnare lap idară poate constitui u n  pu nct d e  p lecare într­
o ana l iză i nterd iscip l i na ră a acestei tehnic i  întrucât particu laritatea d a r  ş i  
d ificu ltatea de execuţie a acestu i  ti p d e  ornament constă în faptul că era 
absol ut necesa ră coordonarea perfectă între instru mentu l  de  lovire ( ciocan 
(e)  care presu punea : a l iaj ,  tehn ică de turnare, formă, greutate, inc lus iv 
componenta ergonomică a mâneru l u i )  poanson, (care presupu nea : a l iaj,  
teh nică de turnare, forma şi fi n isarea pă rţi i  active) şi mâna a rtistu lu i  
mesteşugar. 

Aceste com ponente în strânsă conex iune impu neau ca între ritmu l  şi 
i ntensitatea lovituri i  să se pună sem n u l  ega l i tăţ i i .  

Starea de conservare 
1 .  Piesa prezintă : produşi de  coroz iune specifici a l iaje lor de a rg int,  

d ispuşi pe suprafaţa exterioară şi parţ ia l  i n terioară sub forma unui  fi l m  pe 
a locu ri îngroşat şi cu un aspect spongios.  

Note : u n  factor importa nt care participă la acoperi rea a l iaje lor  de a rg i nt 
cu u n  fi l m  de oxid a r  fi acela că acest fi l m  comportă u n  t ip de reţea în care 
a ra njarea ion i lor  de su lfură este perfectă , în t imp ce cation i i  de  a rg i nt sunt  
dezordonaţi ş i  l i beri să  se  mişte pri n  fi l m .  

Acestă mişcare ca racterizată prin d ezord ine  contri buie într-o a n u mită 
măsură la  îng roşarea stratu l u i  de  su lfu ră spongios.  

La temperatu ra ca merei spre exemp lu  su lfura de a rg i nt (13) este stab i l ă ,  
d ezord i nea cation ică în reţea este ma i  m ică decât în reţeaua cubică a su lfuri i  
de a rg i nt (a) care este stabi lă  la peste 1 80°C. Acest avantaj nu  a re n ic i  o 
va loare întrucât structura sa rombică îl im pied ică să se dezvolte epitax ia l  pe 
a rg int .  

A l i  pres ş i  Sanders sunt de părere că  u n  factor sup l i mentar  ca re cauzează 
acoperirea i ntensă cu un film de oxid a a l iaje lor  de arg int este ti pu l  de 
structu ră al suprafeţei care este atacat de h idrogenul  su lfu rat. 

Suprafeţele aurite prezentau : 
-vici i  tehnolog ice 
-zgrafită ri de  suprafaţă 

-meda l ionu l  - i n iţi a l  aurit - a fost parţ ia l  şters acesta fi ind datorată u nei  
uzuri fu ncţiona le  îndelungate dar  ş i  a u nor posib i le  intervenţi i (în vech ime)  
i nadecvate 

-fi lm d iscont inuu de oxid dezvol tat selectiv pe suprafaţă, datorat a l i aj u l u i  
su biacent .  
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C V M I D A V A  X X I X  
o examinare microscopică amă n u nţită a evidenţiat dezvolta rea acestui 

fi l m  de oxid cu priori tate în zone le  în ca re prezentau  vicii tehnolog ice ş i  într­
o proportie mai  mică de 2 % în zonele i n  care placa rea a avut o aderenţă 
corespunzătoare 

Operat iun i l e  de tratare restau ra re au constat în pri ncipal  d i n :  
-testu l c loru ri lor  
-degresare în a lcool eti l i c .  Operaţiunea a fost însoţită de pensu lări 

uşoare 
-tratament meca n i c  prel im inar  efectuat cu m i nuţiozitate sub 

m iocroscop ş i  cu i nstru menta r  adecvat 
-tratament umed efectuat constând în băi a l ternative (ca ld-rece) de apă 

d ist i lată 
-tratament ch imic executat sub stricta supraveghere cu acid formic 5% 

+ i nh ib itori de  corozi u n e  
-tratament meca n ic fi n 
- neutra l izări în bă i  a l ternative (ca ld-rece) şi controlate d e  a pa d isti lată 
-tratament cu a l cool eti l i c  + 3% BTA 
-uscare la infra roşi i  d u pă care s-a procedat la testu l c loru ri l o r  prin 

expunerea într-o camera Hoffma n  t imp de 48 de ore .  D u pă acest t imp 
n u  am identificat prezenţa daru ri lor. 

Expl icaţia fi g u ri lor 

Fig .  1 ,  2 ,  3,  4, 5 p iesa îna inte de restaurare 
Fig .  6,  7, 8 piesa d u pă restaura re 
Fig . 9 marca identificată în : lan  Divis : S i l ber Stempel 

aus a l ler  Welt - 1988 

Bi b liog rafie selectivă 

Athena ios, Ospăţul Înţelepţilor, Bucureşti , 1 978 
F. Sales Mayer, Ornamentica, Bucureşti, 1988 
R .  Evans,  The corrosion and oxidation of metals, London,  1 960 
Ghe.  M itra n ,  Arta aurarilor din Transilvania, Braşov, 2003 

SUMMARY 

The conta iner belongs to the category of pots for dri n ki ng ,  i t  has the 
shape of an u pside down a cone, it  is made of si lver, it has a two reg ister 
decoration made of two long,  go ld plated strips wh ich fra me a vei l  l i ke 
decoration cal led "snake ski n " .  
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Fig. 1 .  

Fig. 3 .  

Fig. 4. Fig. 5. 

Planşa 1 

297 http://cimec.ro - http://istoriebv.ro



Fig. 9. 
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Fig. 6. 
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Fig. 8. 
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Planşa 2 
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