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Alntract: Out of the many interventions that can be made on 
herit.age objects, repainting, an intervention made over the original 
painting layer, raises many issues when it comes to deciding on whether to 
remove or preserve the respective color layers. Repainting is the total or 
partial coverage of the origina/ painting layer with a new painting layer, 
applied using the same or a different technique. This intervention can be 
performed either right after the original layer was applie4 sometimes even 
by the author himself, or when further interventions are done, mainly with 
the purpose of restoring the artwork or with that of adapting the artwork to 
the new iconographic and stylistic trend of a particular era. 

As far as the paintings on a wooden support are concerned, icons, 
and particularly those currently stil/ displayed in churches, show the most 
elaborate repainting interventions. ln most cases, such as those described 
in this paper, repainting interventions were periormed as a reaction to 
degradations which altered the appearance of the objects. These 
interventions can not only a/ter the appearance and the original message of 
the artwork but can a/so create the premises of some new forms of 
deterioration, forwhich reason they require thorough and careful analysis. 

The current paper presents a series of case studies, describing the 
methods and means of identifying and effectively removing the repainting 
layers. Following the investigations and tests periormed, it was possible to 
determine how these repainting layers can or cannot be removed, 
depending on the case. The satisfactory results obtained after cleaning 
were supported by the fact that, in the described cases, the original painting 
layer and repainting layers have not interacted physically and chemical/y. 

Keyworda: repainting, layers, restoration, case studies, icons. 

1. Repictarea 
Repictarea reprezintă acoperirea totală sau parţială a stratului 

pictural original, cu un nou strat de pictură aplicat în aceea�i tehnica sau 
într-o tehnica diferită. Operatiunea poate fi executată 1n epocă, uneori de 
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autorul însuşi, sau cu prilejul unor refaceri ulterioare, aflate fie sub 
motivaţia restaurării operei sau a „reîmprospătării" ei, fie sub cea a unei 
adaptări la noul gust, la noua viziune iconografică şi stil istică a unei epoci. 
Uneori, repictările reprezintă modificări sau adaosuri cu valoare 
documentară sau estetică, fiind conservate ca atare. În alte cazuri, 
dimpotrivă, repictarea constituie nu numai o deformare sau o denaturare a 
operei de artă, ci şi un factor de degradare. Aşadar, problema înlăturării 
unei repictări trebuie să fie întotdeauna obiectul unui examen minutios şi 
complex1• 

Prezenţa retuşului şi a repictărilor, ulterioare executiei operei de 
artă, implică, din punct de vedere tehnic şi stilistic, probleme sensibile, 
analogice deteriorărilor lacunelor. Dacă un examen ştiinţific indică 
prezenţa unor asemenea intervenţii, conservatorul va trebui să decidă până 
în ce punct este convenabil să se intervină şi cât să rămână din opera 
originală. Nu există nici o formulă dogmatică şi de aceea totul depinde de 
natura acestor repictări, de înţelegerea lor şi a măsurii în care acestea 
modifică opera originală, dar mai ales a înţelegerii măsurii în care, 
îndepărtarea repictărilor prezintă avantaje, sau pune în pericol opera de 
artă. Înainte de a fi luată o decizie trebuie analizată problema din toate 
punctele de vedere. 

Deoarece problema repictării trebuie tratată atât de către restaurator 
cât şi de către istoricul de artă, avizul acestuia din urmă este indispensabil 
când este vorba de îndepărtarea sau păstrarea repictărilor. 

Un examen ştiinţific va arăta în ce stare se află stratul pictural care a 
suportat modificări, iar conservatorul, împreună cu expertul, va hotărî dacă 
este posibil şi adecvat să se îndepărteze operaţiile de repictare efectuate 
anterior. Mai mult decât atât, este foarte importantă înregistrarea 
comportamentului operei de artă înainte şi după aceste intervenţii. Desigur 
că problema îndepărtării repictărilor cât şi celelalte operaţii, ca de 
exemplu, cea de curăţare sau de revernisare nu pot fi tratate doar din punct 
de vedere material. Aceste operaţii prezintă nu numai riscul de a modifica 
aspectu[ şi mesajul operei, dar pot constitui şi premisele unor noi forme de 
deteriorare, de aceea, acestea necesită o analiză minuţioasă şi atentă. 

Totuşi, decizia de a extrage sau nu repictările nu depinde doar de 
posibil itatea de a regăsi stratul pictural autentic sub adăugirile care trebuie 
eliminate, ci este rezultatul unei judecăti de oportunitate istorică. 

În multe cazuri, intră în discuţie valoarea esteticii sau istoricii a 
repictării, caz în care se recomandă o curăţire superficială, cu conservarea 
acesteia. Această intervenţie de curăţire superficială a recondiţionărilor 
anterioare, este indicată, de exemplu, unei lucrări de factură populară din 
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secolul al XVII-iea, peste care a intervenit un artist renumit în secolul 
următor'. în ceea ce prive�e această operaţiune, cel mai grav este atunci 
cand se găsesc veritabile „suprapictări• sau „reconstituiri• ale unor 
suprafete mari de pictură, aplicate peste originalul, care nu era decât partial 
deteriorat. Acest lucru constituie o adevarată crimă pentru opera de artă. 

În majoritatea c.azurilor repictarea constituie o deformare a operei 
de artă. Atunci când materialele utilizate la repictare interaqionează fizico­
chimic cu pictura originală, repictarea devine un factor de degradare). 

2. Iconostasului bisericii „Sfinţii Enoh, Ilie şi Ioan Teologul" din 
cimitiru) Mlnăstirii Dragomirna. 

Datare: Sec. al XVIII-iea; Tehnica de executie: tempera slabi; 

Dimensiuni: 3 m-5, f 8 m; Mlln!stirea Dragomirna. 

La acest ansamblu au fost identificate numeroase intervenţii 
ulterioare, începând de la coronamentul cu sfinţii proroci şi până la 
registrul inferior. În acest articol vom prezenta cazuistica îndepărtării 
acestor intervenţii de la nivelul uşilor împărăteşti şi a icoanelor împărăteşti. 

Uşile împărăteşti 

Uşile împărăteşti, singurele existente în prezent, exemplul unei 
inteligente armonii de formă, cu trafor bine proporţionat între gol şi plin, 
cuprind scena Bunei Vestiri, în partea superioară, şi pe cei patru Sfinţi 
Evanghelişti înglobaţi în sculptura aurită. Rama care încadrează acestă 
compozitie, a fost repictată în totalitate. Stratul pictural original, a cărui 
nuantă de albastru închis se regăseşte şi la alte zone de policromie ale 
iconostasului, a rămas vizibil pe canturile interioare ale cadrului. 

Stratul de culoare de nuantă verde crom al repictării a fost aplicat 
neuniform, cu urme de pensulatie şi vernisat grosier. În urma numeroaselor 
teste de gonflare şi îndepărtare eficientă ale acestui strat de culoare, s-a 
putut stabili natura culorii de repictare, aceasta prezentând o puternică 
rezistentă chimică şi mecanică. 

Operaţiunea de îndepărtare a repictărilor s-a tăcut atât mecanic, cât 
şi chimic. Pentru anumite zone s-a folosit un gel decapant pe bază de n­
butil-acetat şi acid formic, şi, pentru alt'ele, soluţia fonnată din amoniac, 
etilenglicol şi alcool etilic (0,5:1 :1), soluţia optimă fiind aleasă în funqiede 
grosimea stratului pictural de repictare. 

2Barbara Greindl, Repeint « falsnic.ation, 
C.eROArt [En ligneL 3 12009, URL: 
http-J/amart.revues.oigl

i
ndex1097.html, 

consultat la data de 27.05.2016. 

'Cesare Brandi, Teoria restaurării, Ed. 
Meridiane, BucunŞi, 1996, p. 223. 

Fig. 1. Aspedul sup�ei după gonflarea 
stratului de repretare. 
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Fig. 4. În timpul îndepărtarii 11lJ)idării. 

Rasliora Tl!Od05Îil (Darliela MOIARU) 

Fig. 3. Dâaliu dupii 
îndepărtarea repidibii. 

Icoana de hram cu Sfinţii Enoh, Ilie 1i Ioan Teologul 

71 

Aceasta icoană împreună cu celelalte două icoane împărăteşti, în 
momentul demarării inteivenţiilor de restaurare, se aflau expuse în Sala 
Sfântul Paisie Velicicovschi, a Muzeului Mitropolit Anastasie Crimca, 
muzeul MănAstirii Dragomirna. în bisericuţa din cimitir se găseau alte 
icoane, mai recente, acestea fiind pictate după modelul icoanelororiginale. 

Icoana de hram, diferită structural de celelalte, a fost supusă unor 
inteiventii empirice de restaurare, mai recente decât interventiile observate 
la restul icoanelor. Aceasta prezenta numeroase interventii de repictare 
evidentiate în lumină naturală dar şi în lumină UV. De asemenea, icoana a 
fost revernisată, pelicula ulterioară prezentându-se ca un film neuniform şi 

Fig. S şi 6. Aspedul suprafeţei înainte şi după tndepărtarea paJJială a vemiului ultefior. Imagini tn lumină lN. 
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nepolimerizat complet în zonele de grosime maximă. După solutia care a 
�cut posibilă reversibilitatea stratului de vernis şi aspectul suprafetei, o 
putem încadra verniului ca având la bază o răşină sintetică, din categoria 
ciclohexanonicelor. Aceste vemiuri se usucă prin evaporarea solventului 
iar în cazul icoanei acesteia, o explicatie pentru faptul că vemiul nu este 
uscatdupăatâtiaani (peste 10), ar putea fi aplicarea pesuprafatastratului de 
culoare a unei cantităti ridicate de dibutilftalat, în momentul curătirii 
icoanei, substanţă care a inhibat reacţia normală a verniului în contact cu 
oxigenul. 

Rezultatele testelor de regenerare şi îndepărtare a vemiului ulterior 
efectuate cu o gamă largă de solventi au evidenţiat solutia formată din 
etilenglicol, acetat de etil, cîclohexanol şi xilen ca fiind cea mai eficientă. 
Pe parcursul operatiunii icoana a fost vizualizată şi în lumină UV pentru a 
urmări stadiile îndepărtării. Zonele cu repictări au fost în special cele 
marginale, realizate cu scopul de a masca diferite forme de degradare ale 
stratului pictural, iar pentru îndepărtarea acestora s-a folosit soluţia ce 
cuprinde în părţi egale etilenglicol, xilen şi alcool etilic. 

Icoana tmplrlteascl. cu Maica Domnului Hodighitria 

Icoana prezintă o ramă ce decupează în semicerc partea superioară 
a reprezentării. Aceasta este sculptată în relief cu elemente vegetale şi 
florale, aurite şi argintate. Majoritatea interventiilor de "'împrospătare"' s-au 
realizat la nivelul acestei rame, zonele policrome fiind în totalitate 
acoperite cu unul sau două straturi de culoare sau grund. 

Fig. 7 şi 8. Aspectul suprafeţei, înainte �i 
după Tndepilnarea pa.rtjalll a vemiului 
ulterior. Imagini tn lumină UV. 

Fig. 9. Îndepărtarea mecanicli a vemiului 
ulterior. 
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Fig. 10. Detaliu din timpul îndepărtarii repictarilor. 

Testele efectuate au avut în vedere gonflarea şi îndepărtarea 
eficientă a acestor straturi ale intervenţiilor ulterioare fără a afecta stratul 
pictural original. Straturile de culoare s-au dovedit a fi unele cu o bună 
rezistentă mecanică şi chimicii, dar au cedat la soluţii care nu afectau şi 
stratul pictural original. Acest lucru se datorează faptului că, liantii 
peliculelor de culoare ulterioare, au fost total diferiti de liantul stratului 
pictural original. 

Fig. 1 1 .  În timpul îndepărtarii repictarii de culoare albastră. 

https://biblioteca-digitala.ro



81 Anuarul Mua!ului dl.'ArtăTulCM/-.ul' I Nr.2 /2018 

Pentru tndepărtarea straturilor de culoare albastru ultramarin, care 
acopereau stratul original de culoare negru-albăstrui, s-a intervenit doar 
chimic. Nu s-a putut tntrebuinţa şi curătirea mecanică deoarece stratul 
pictural original a fost aplicat peste un strat de preparatie nefinisat şi o astfel 
de curătire ar fi accentuat gradul de degradare. Pentru gonflarea stratului 
gros şi dur de repictare s-a folosit solutia de CMC şi putin amoniac în 
comprese de 3-4 minute, iar pentru o îndepărtare eficientă s-a revenit 
repetat cu soluţia formată din etilenglicol, xilen şi alcool etilic. 

Bagheta roşie ce conturează rama dinspre exterior, a fost supusă mai 
multor interventii de completare cu chit şi repictare partială şi totală. Pentru 
a ajunge la stratul pictural original s-a intervenit chimic şi mecanic. 
Diferenţele de compozitie chimică ale acestor straturi suprapuse de culoare 
au flicut posibilă îndepărtarea eficientă a straturilor ulterioare şi păstrarea 
celui original, la forma la care se găsea în momentul aplicării repictării. 
Primul strat de repictare, care era foarte apropiat cromatic de cel original, a 
cedat chimic la amestecul dintre xilen, acetat de etil, etilenglicol şi 
cidoxehanol. Al doilea strat de repictare identificat, avea o culoare mai 
închisă decât cel original şi acoperea, neglijent, completările cu chit ale 
lacunelor şi zonele extinse din perimetrul acestora. După gonflare cu 
aceeaşi solutie, acesta a fost îndepărtat mecanic, cu bisturiul. 

Fig. 12. Vizualiza.rea slraturilor de culoare 
ulterioare. 

Fig. 13 �i 14. Aspect de la tndepllrtarea 
mecanică a inte�ilor ulterioare; 
Îndepărtarea cu solvl!nli a slraturilor de 
nipic:tlre. 
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3. Icoana cu Sfinlii Apostoli Petru şi Pavel 

Darare: Sec. al XVIII-iea; Tehnica de execU{ie: tempera gras� Stil: 
neoclasic; 

Dimensiuni: 66 x 1 1 6  cm; Colecţia M�ăstirii Dragomirna. 

În cazul acestei icoane, o mare parte din interventiile ulterioare erau 
vizibile cu ochiul liber. Observaţiile efectuate cu ajutorul unei lămpi cu 
lumină UV nu au pus în evidentă repictările identificate la nivelul stratului 
pictural. Din analiza fluorescentei straturilor ulterioare, deducem faptul că, 
repictarea era destul de veche, neputând fi evidenţiată prin această metodă. 

Pe marginile icoanei, stratul de pânză din lacunele profunde a fost 
acoperit cu repictare (un chenar ulterior de culoare roşie). Înainte de lipirea 
stratului de pânză pe suport, în aceste zone, a fost necesară înlăturarea 
interventiilor ulterioare. Operatiunea a fost dificilă deoarece fibrele textile 
au fost îmbibate de culoare. Îndepărtarea stratului gros de repictare s-a făcut 
prin aplicarea cu pensula a gelului decapant DECK 3000, pe o lungime de 4 
cm cu timp de aqiune 8-10 min (în funqie de grosimea stratului de 
repictare). După gonflarea repictărilor, acestea au fost îndepărtate progresiv, 
prin aqiune mecanică, cu bisturiul. Pentru curătirea culorii de repictare 
fixată în fibra textilă, s-a aqionatcu solutiede C 2000 de concentraţie 5%. 

Pentru îndepărtarea repictărilor identificate la nivelul stratului 

Fig. lS. Detaliucu repidăridelanivelul pictural original, metoda cea mai eficientă, aleasă în urma efectuării 
lacunelor �i al strarului pic1ural original. testelor de solubilitate, a fost aceea de tamponare şi curăţire uşoară, cu 20% 

dimetilformamidă şi 80% soluţie S1, unde Sl este formată din 20% alcool 
etilic absolut 79% esentă de terebentină, 1 % ulei de în, crud, emulsionat 

Fig. 16. Aspe.ctul suprafetei tnainte �i după 
tndep!iratma repictărilor. 
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Fig. 1 7. Aspectul suprafeţei înainte şi după îndepăratrea repictărilor. 

cu amon iac. În zonele unde stratu l de repictare n u gonfla la contactu l cu sol uţia de cur ă ţ a t, s - a  i nt e r veni t şi me c ani c, cu bis tu r i u l. 
O p er a ţ i u n e a a f o st m ai  d ifi c i l ă  în z o n e l e  î n  care c u loarea repictări i se 

confun da cu str a t ul p i ctur al o r ig i n a l  şi î n  zo ne le î n scris uri lor de p e  icoan ă. 
Insc r i p ţ iile re alizate cu pig me nt au r iu e r a u  sen s i b i le la c u răţi ril e  n e ces a re în 

p e r i m et r u l l or
, 

a s tfe
l, 

c u răţirea s-a d e s făşu rat l ent
, 

su b l upă, cu extre m ă 

aten ţi e. R e p i ct ăril e î ndepăr tate m a s c a u  e roz i u n i  de l a  în dep ărtarea 
ante rioa r ă verniu l u i  o riginal. De a s e menea, s u b  rep i c t ări, s-a u descop erit 
zone cu pig me n t  a l t er at, în tun e cat (azu rit). 

Fi g. 18 . Î n de p ărtarea mecanică a stratului de repictare. 
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Fig. 19 �i 20. Aspectulsuprafelei 
înainte şi după �testufui 

decudit,ire. 

=21 �i 22. Detalii din timpul 

t rii stratului de bronz şi 
vopsea e la nivelul foi,\ei de argint 

Rasliora Tl!Od05Îil (Darliela MOIARU) 

4. Iconostas, secolul XVIII -Mănăstirea Dragomirna 

Darare: Sec. al XVIII-iea; Tehnica de execUfie: tempera grasi; Stil: 
neoclasic; 

Colectia Man�tirii Dragomirna. 

Aceste piese de iconostas au fost montate în diferite paradise din 
mănăstire sau alte localii care au servit ca paraclis de iarnă. Astăzi, 
elementele care se mai păstrează, sunt depozitate în turnul Silvestru, într-o 
înclpere de la primul etaj, special amenajată pentru conservarea acestora. 

La o primă analiză a acestor piese s-au observat multiple intervenţii, 
mai vechi, ce au constatîn acoperirea foitei originale de aur şi argint cu unul 
sau mai multe straturi de bronz auriu sau argintiu, după caz. Repictările cu 
bronz argintiu, de o dată mai recentă decât celelalte straturi de repictare, 
sunt aplicate neglijent, existând zone unde această repictare acoperă şi 
stratul pictural al icoanelor. Stratigrafiile studiate ne arată faptul el aceste 
interventii au fost făcute strict din raţiuni de înfrumuseţare, estetice, nu 
datorită unei stări de conservare precare, care ar fi impus intervenţii masive. 
în urma testelor de curătire, la ancadramentul icoanei Deisis, sub mai multe 
straturi de vopsea albă ce acoperă friza superioară, a fost identificată fuită de 
argint. Zona plană a ancadramentului icoanei este de asemenea repictată, 
cu o culoare albastră, mult mai intensă decât cea originală, aceasta din urmă 
putAnd fi identificată în urma testelor de curătire realizate. 

în urma testelor efectuate, pentru stabilirea metodei eficiente de 
îndepărtare a straturilor nedorite, compresele cu gelurile decapante au dat 
cele mai bune rezultate, tn gonflarea straturilor de bronz şi vopsea. După 
îndepărtarea gelurilor şi a stratului de repictare gonflat, s-a revenit pe 
suprafală cu solutia formată din etilenglicol, xilen şi cât-eva piclturi de 
amoniac, pentru eliminarea tuturor resturilor de strat pictural de repictare. 
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S. Icoana cu Maica Domnului 
Hodighitria 

Datare: Sec. al XX-iea; Tehnica de 
executie: ulei pe suport de lemn; Stil: 
neoclasic; 

Dimensiuni: 37 cm x 47,6 cm; 
Coleqie particular�. 

Aflată într-un stadiu avansat de 
degradare, începând cu suportul de lemn 
şi până la ultima peliculă a stratului 
pictural, icoana prezintă numeroase 
intervenlii ulterioare. Atât tn lumină 
naturală, cât şi în lumină UV, se pot 
observa suprafete extinse, acoperite cu 
repictare, executate din considerente 

Fig. 23. lc:oanacu Maica Domnului Hodighitrla. estetice. Majoritatea zonelor cu repictare 
sunt diferite cromatic de stratul pictural original, mai închise, probabil din 
cauza reacţiei normale în timp a peliculelor de culoare. După efectuarea unor 
teste pentru stabilirea metodologiei adecvate de restaurare s-au evidenţiat cel 
putin două intervenţii de restaurare empirice care s-au făcut, în timp, asupra 
icoanei. De la ultima interventie de „împrospătare" se păstrează cele mai multe 
repictări, intervenţie ce acoperă o bună parte din cele două completări cu chit 
ulterioare, şi numeroase zone în care, stratu I pictural original, a fost acoperit. 

Aceste straturi de repictări au cedat chimic, la solutia formată din alcool 
şi terebentină (1 :2), suprafaţa fiind verificată şi cu ajutorul luminii UV, în special 
tn zona portretului şi acolo unde culoarea de repictare acoperea tuşele groase şi 
reliefate ale stratului pictural original. Straturile de repictări au fost aplicate Fig. 24 fi 25• Delalii cu repidări 
peste stratul pictural fără să se facă, în prealabil, o îndepărtare a verniului evidenpateîn luminăUV. 
original, astfel încât, acesta a protejat pelicula de culoare originală, de aqiunea 
solutiei de decapare. 

Fig. 26 şi 27. lma4Pni din timpul 
Tnâepărtlrii repictarilor, fn lumină 
narurall!şi uv. 
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Fig. 28 �i 29. Aspectul suprafetei în lumină naturală �i în lumină lN. 

Fig. 30. În timpul fndepllrtarii 
stratului deruloare ulterior. 

6. Icoana cu Maica Domnului Izbăvitoarea 

Dar.are: Sec. al XIX-iea; Tehnica de execU{ie: 
tempera gras!; Stil: rusesc; 

Dimensiuni: 3 1  cm x 36,5 cm; Colectia 
M�n�tirii Dragomirna. 

Pictată în Sfântul Munte, la Mănăstirea Sfântul 
Pantelimon, după icoana cu acelaşi nume, special 
pentru K. I. Kozarciuc (detalii descifrate din inscriptia 
de pe verso) icoana, nu se ştie din ce împrejurări, se află 
astăzi în colecţia de icoane a Mănăstirii Dragomirna. 
Nu se ştie când s-a intervenit asupra icoanei, aceasta 
prezentând zone de eroziuni de la curăţiri excesive şi 
repictări ce maschează unele dintre aceste degradări. 
Faptul că aceste straturi de culoare ulterioare sunt 
vizibile în lumină UV, arată faptul că interventiaestede 
o dată relativ recentă. 

Icoana nu păstrează stratul de proteqie original, 
repictările venind în contact direct cu pelicula de 
culoare originală. Datorită faptului că cele două straturi 
de culoare aflate în contact au fost diferite, şi nu au 
interacţionat chimic, îndepărtarea repictării nu a fost o 
operaJiune foarte problematică. Straturile ulterioare au 
fost îndepărtate cu solutie de CMC 4%, în amestec cu 
C2000 3%. În timpul operatiunii, zonele în care stratul 
pictural original se confunda cromatic cu stratul de 
repictare, au fost vizualizate şi în lumină UV, pentru a 
obţine o îndepărtare eficientă şi pentru a proteja stratul 
pictural original. 
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Fig. 31 �i 32. �din timpul cu�irii şi detilliuînainte dewră.lire, vizualizat în lumină UV. 

Concluzii 
Acest gen de interventii ulterioare se regăsesc în mod frecvent la 

icoanele şi piesele de iconostas aflate în cult, şi sunt realizate din dorinţa de 
„reîmprospătare" sau de acoperire a diferitelor forme de degradare şi 
deteriorare. 

Lucrarea a prezentat câteva astfel de situatii, c.azuri în care straturile 
de repictare nu au modificat cu mult starea de conservare a stratului pictural 
original. Există exemple, la care numeroasele straturi de repictare au avut 
un rol protector, în anumite situatii, pentru pictura originală, dar să nu 
uităm şi de cazurile nefericite, în care piese importante pentru patrimoniu şi 
istoria artei s-au pierdut prin îndepărtarea totală sau parţială a originalului, 
suportul devenind obiectul unei noi crealii, cu un nivel artistic mult sub al 
celei originale. 
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