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Abstract The urn, dating back to the end of the Hallstatt Period 
(7001400 a. Chr.) was discovered after investigations were conducted, in 
2016, at the Valea Stanii, Tifeşti village funerary complex. Taken from the 
fast side of the roof of tomb number 8, a secondary tomb, this piece was 
manually made and it can be typologically assimilated to the Ferigile 
cu/ture, having a rarely shaped form. 

The urn had been placed in a river stane nest. lnside it, after the 
dismemberment of the urn, new archaeo/ogical traces were found: 
ceramics, bones, metal and charcoal. 

The plece has a bitronconic shape, a tal/ neck with a slightly exterior 
bent lip, seven buttons circularly, placed on two rows, on the curved sideof 
the bowl. The handles are united with the neck and shoulder without being 
raised. 

Lab investigations highlighted the main conservation prob/ems: the 
fragmentary state, the rough soii and solub/e salts depositions, the 
degraded paste, the fissures, the sha.rp edges and material loss and 
deformations. Approximately 25% from the middle and from the mouth 
were missing. 

The interior traces made by the secondary burning process, the 
crystatlization-solubilisation cycles of the soii and its acidity have led to 
chromatic alterations of the paste (inside and out) on half of the object. 
Through the restoration stages (c/eaning, consolidation and pasting) 
wgether with the materia/s and chemicals used, we not only wanted w 
conserve the piece but a/so restare its aesthetic form. 

Keyword1: Hallstatt, urn, conservation, restoration, Ferigile, 
funerary complex. 

Un complex important funerar din epoca fierulului, mai precis 
Hallstatttârziu (700\400 a. Chr.) se află situat pe teritoriul comunei Jiteşti, 
satul Valea Stânii, judetul Argeş. Situl arheologic ce contine tumuli de 
incineratie, tip Ferigile, a fost cercetat sistematic de către arheologii 
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Muzeului Jude ean Arge : Drago Măndescu, Ion Dumitrescu i Andi
Pi igoi înmaimulte campanii: 2005, 2014-2018 .

Mormântul din care provine piesa prezentată în comunicarea de
fa ă, a fost descoperit în tumulul nr. 8, în urma săpăturilor efectuate în anul
2016, la un grup de morminte bine individualizat (T6, T8 i T10).
Mormântul principal, dispus central, era de incinera ie, cu oase pu ine,
depuse în solul antic, pe lângă ceramică descoperindu-se: un topor de luptă
din fier, un cu ita fragmentar din fier i podoabe din bronz.

Urna a fost descoperită lamarginea de E amantalei, într-unmormânt
secundar, surprins la adâncimea de -0,2 m. Urna era a ezată într-un „cuib”
de pietre de râu, aranjate în jurul său .

Piesa are formă bitronconică, cu gât înalt, buza u or răsfrântă în
exterior, apte butoni dispu i în circular în partea bombată a vasului, pe
două rânduri. Toarta se prinde pe gât i umăr, fără a fi supraînăl ată.
Dimensiunile bunului cultural mobil, în urma restaurări piesei, sunt: H ~
22 cm,DG~12cm,DM~21cm,DB -11 cm.

În general, culoarea pastei se prezintă de nuan ă cenu ie, cu nisip în
compozi ie, o parte din aceasta fiind acoperită cu un slip maroniu – ro cat,
texturămată. Arderea este oxidantă, piesa fiind lucratămanual.

Din cauzamai multor factori, cum sunt: arderea secundară suferită de
urnă, ale cărei urme le mai găsim în interior, ciclurile de cristalizare-
solubilizare din solul de zăcere i aciditatea acestuia, alături de obiectele
metalice descoperite în urnă, bogate în oxizi de fier au condus lamodificarea
cromatică a pastei prin pierderea slipului (atât în interior cât i în exterior) pe
o jumătate din piesă. De asemenea, toate aceste aspecte, enun ate mai sus,
au condus la degradarea pastei, ce prezenta fisuri, tocire accentuată pe
muchii, pierderi de material, deformări. Bănuim că arderea a fost făcută la
temperaturimai joase, după starea de deteriorare a fragmentelor .

Tot în categoria degradărilor urnei din tumulul 8, putem adăuga
starea fragmentară a piesei, depunerile grosiere de pământ i sărurile
solubile aflate pe suprafa amaterialului ceramic.

Fluxul restaurării, în urma investiga iilor defă urate în laborator, a
debutat cu desfacerea ansamblului urnei funerare ( ). Acesta se
prezenta pe jumătate, alături de alte fragmente ceramice desprinse din el. În
urma acestei opera ii, executate cu un instrumentar adecvat (sondă dentară,
pensulă, spatulă etc.) au reie it: oase calcinate în cantitate însemnată, o
mărgică de lut i fragmente informedintr-o piesă de fier i cărbune .

Pentru cură area fragmentelor s-a realizat o spălare, sub jet controlat
de apă, pentru îndepărtarea depunerilor grosiere de pământ i a sărurilor
solubile.
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Fig. 1 .  Urna înainte de restwrare. 

Fig. 2. Uma 1n âmpul mslaurarii. 

Auruţa-Elma PUf«'iOI 

După uscarea fragmentelor (fig. 2), în momentul selectării acestora 
a rezultat material ceramic, provenit de la alte piese, netntregibile, precum: 
pereJii unui c.astron,douăbazedevas. 

Pentru consolidarea pastei ceramice, înainte de lipire s-a realizat o 
impregnare cu Parai o id B 72, 1 O°k în alcool etilic, prin pensulare. 
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Lipirea fragmentelor s-a efectuat pe subansambluri, de la bază spre 
gură, cu poliacetat de vinil, fără plastifiant. O problemă deosebită au 
constituit-o spatiile lacunare, care au fost completate cu ipsos dentar, pe 
parcursul lipirii urnei, pentru consolidarea structurii. Din piesă lipseau 
aproape 25% din partea mediană şi din gură. Aceste completări au avut ca 
suport de sustinere, mulaje din ceară dentară şi plastilină (fig. 3). 

Deoarece muchiile unor fragmente au fost tocite, după lipire, pe 
alocuri, spatiul interstitial dintre acestea era considerabil. Drept urmare, s-a 
făcut o completare fină, pe zonele de îmbinare (atât în interior cât şi în 
exterior), necesară pentru consolidarea structurii piesei. 

Marginile gurii fiind de asemenea tocite considerabil în unele zone, 
am considerat necesar să completez până la nivelul de siguranlă al 
consolidării structurii ansamblului, neredându-i înăltimea inilială, 
deoarece am considerat că este relevant din punct de vedere etic, 
deontologic, pentru piesă (Fig. 4). 

Fig. 3. Uma 1n timpul restaurării. 
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Fig. 4 �i 5. Urna Tn timpul restaurMi (s!ang;a) �i după 11!$!.Urare (dreapla). 

Auruţa-Elma PUf«'iOI li 

După finisare, pentru prezervarea completărilor, dar şi pentru 
estetica piesei, s-a făcut o integrare cromatică cu tempera (Fig. 5). 

Prin elementele sale constitutive, urna descoperită tn mormântul 
secundar din tumulul 8 de la Valea Stânii, ce se încadrează în tipul Ferigile 
(Hallstatt târziu), este o piesă rară c.a formă. Datorită acestui fapt, ea îşi va 
gAsi locul în expoziţia permanentă de istorie a Muzeului Judeţean Argeş. 
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