
Claudia LUPU* *conservator expert, Muzeul Național al 
Marinei Române Constanța

DEGRADĂRI SUFERITE DE CARTEA VECHE

Abstract: The particularly valuable old book fund has suffered a    
series of degradations over time, the human factor being the one that 
contributed in an overwhelming proportion to its degradation. The concern 
regarding the microclimate conditions on which it is necessary to ensure    
such a heritage particularly vulnerable to humidity, temperature, light, 
pollutants, being almost ignored until entering the heritage of a museum, 
library, archive or monastery. This paper aims to present conservation 
problems encountered in several volumes of old books, which have entered  
an extensive restoration process.
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Patrimoniul cultural pe suport papetar este constituit în general  
din manuscrise, stampe de epocă, hărți, litografii, carte veche și alte 
documente de stocare și transmitere a informației care păstrează 
memoria vie a secolelor trecute. Foarte multe din cărțile vechi ale 
patrimoniului nostru au aparținut bisericilor, care au folosit cărțile la   
toate slujbele, cartea fiind legată de biserică. De aceea, primele tipărituri 
sunt cărți de ritual. 

Cartea este privită și ca o operă de artă – oriunde s-ar afla reprezintă 
fărâme din patrimoniul culturii românești, mijloace de căpătâi ale 
ortodoxiei, făcând parte alături de icoane, patrafire și chivoturi din 
tezaurul sfântului lăcaș. Cărțile vechi pot fi clasificate în cărțile Sfintei 
Scripturi (Biblia, Evanghelia, Noul Testament, Psaltirea) și cărți ritualice 
(triod, antologhion, octoih, minei, liturghier, catavasier) diferite canoane, 
rânduieli, constituind suportul de bază pentru viața liturgică pe tot 
parcursul anului bisericesc.



Valoarea fondului de carte veche este reliefată nu numai de 
vechimea unui mare număr de lucrări sau de complexitatea tematică a 
acestora, ci și de diversitatea materialelor suport, cernelurilor și tehnicilor 
în care au fost executate.

Având în compoziție în special materiale organice, obiectele pe 
suport papetar sunt instabile din punct de vedere fizico-chimic și supuse 
în permanență unor procese de degradare. 

Cauzele deteriorării patrimoniului scris sunt multiple: deteriorarea 
progresivă în timp datorită unui număr mare de factori, dezastrele 
provocate de om, catrastrofele naturale (inundațiile sau incendiile). Cu 
alte cuvinte, degradarea va fi cu atât mai rapidă cu cât umiditatea va avea 
valori mai crescute, temperaturile vor fi mai mari, va fi mai multă lumină    

2și mai multe molecule de gaze reactive . 
Acțiunea factorilor de degradare produce consecințe care nu sunt 

imediate, dar în timp provoacă pierderi mari. Mecanismele de degradare 
a materialelor din structura bunurilor culturale și diminuarea și chiar 
eliminarea lor constituie o preocupare constantă în activitatea 
deținătorilor de patrimoniu.

Depistarea factorilor de risc interni și externi contribuie la 
prevenirea fenomenelor de degradare și la identificarea modului de 
stopare a degradărilor în evoluție. În timpul examinării au fost identificate 
între pagini fragmente mici de pământ, infiltrații de umiditate, putând 
concluziona că starea lor de conservare este determinată în cea mai mare 
parte de condițiile precare de depozitare precedente. 

Mediul umed și infiltrațiile suferite în decursul timpului au oferit 
vulnerabilitate pieselor, observându-se urme ale evoluțiilor biologice. În 
urma studierii pieselor s-au identificat tipuri de degradări/deteriorări, 
dintre care exemplificăm:

Degradări întâlnite la legătura cărților

A Pierderea agentului de încleiere de către cotorul interior, cauzată 
de îmbătrânirea suferită de materiale, condiții de mediu inadecvate, atac 
microbiologic sub formă de pete cenușii;

A Slăbirea și pierderea cusăturii care a dus la pierderea unității 
volumului, rupturi la nivelul articulațiilor, capitalbandului, capișoanelor;

A Pierderi de material la învelitoare (în special la cotor, colțuri, 
scoarțe, curelușe, încuietorile metalice, forzaț sau lipsa integrală a 
copertei);
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Foto 1. Pierderea agentului de încleiere de 
pe cotorul interior și desfacerea cusăturii.

Foto 2. Desprinderea blocului din legătura 
de carte și pierderea unității volumului.

2A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a 
bunurilor culturale, Ediția a II-a, Editura 
Centrului pentru Formare, Educare 
Permanentă și Management în Domeniul 
Culturii, București, 2003, p. VII.



Valoarea fondului de carte veche este reliefată nu numai de 
vechimea unui mare număr de lucrări sau de complexitatea tematică a 
acestora, ci și de diversitatea materialelor suport, cernelurilor și tehnicilor 
în care au fost executate.

Având în compoziție în special materiale organice, obiectele pe 
suport papetar sunt instabile din punct de vedere fizico-chimic și supuse 
în permanență unor procese de degradare. 

Cauzele deteriorării patrimoniului scris sunt multiple: deteriorarea 
progresivă în timp datorită unui număr mare de factori, dezastrele 
provocate de om, catrastrofele naturale (inundațiile sau incendiile). Cu 
alte cuvinte, degradarea va fi cu atât mai rapidă cu cât umiditatea va avea 
valori mai crescute, temperaturile vor fi mai mari, va fi mai multă lumină    

2și mai multe molecule de gaze reactive . 
Acțiunea factorilor de degradare produce consecințe care nu sunt 

imediate, dar în timp provoacă pierderi mari. Mecanismele de degradare 
a materialelor din structura bunurilor culturale și diminuarea și chiar 
eliminarea lor constituie o preocupare constantă în activitatea 
deținătorilor de patrimoniu.

Depistarea factorilor de risc interni și externi contribuie la 
prevenirea fenomenelor de degradare și la identificarea modului de 
stopare a degradărilor în evoluție. În timpul examinării au fost identificate 
între pagini fragmente mici de pământ, infiltrații de umiditate, putând 
concluziona că starea lor de conservare este determinată în cea mai mare 
parte de condițiile precare de depozitare precedente. 

Mediul umed și infiltrațiile suferite în decursul timpului au oferit 
vulnerabilitate pieselor, observându-se urme ale evoluțiilor biologice. În 
urma studierii pieselor s-au identificat tipuri de degradări/deteriorări, 
dintre care exemplificăm:

Degradări întâlnite la legătura cărților

A Pierderea agentului de încleiere de către cotorul interior, cauzată 
de îmbătrânirea suferită de materiale, condiții de mediu inadecvate, atac 
microbiologic sub formă de pete cenușii;

A Slăbirea și pierderea cusăturii care a dus la pierderea unității 
volumului, rupturi la nivelul articulațiilor, capitalbandului, capișoanelor;

A Pierderi de material la învelitoare (în special la cotor, colțuri, 
scoarțe, curelușe, încuietorile metalice, forzaț sau lipsa integrală a 
copertei);

13Claudia LUPU 12 Anuarul Muzeului de Artă Tulcea  DOBRO-ART  Nr. 6  2022/ / /

Foto 1. Pierderea agentului de încleiere de 
pe cotorul interior și desfacerea cusăturii.

Foto 2. Desprinderea blocului din legătura 
de carte și pierderea unității volumului.

2A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a 
bunurilor culturale, Ediția a II-a, Editura 
Centrului pentru Formare, Educare 
Permanentă și Management în Domeniul 
Culturii, București, 2003, p. VII.



1514 Anuarul Muzeului de Artă Tulcea  DOBRO-ART  Nr. 6  2022/ / /

A Deshidratarea și rigidizarea pielii, modificări dimensionale, rosă-
turi, fisuri, zgârieturi, tăieturi, ruperea sau fisurarea scoarțelor din lemn;

A Modificări cromatice: pete de natură diferită, depuneri grase 
ancrasate și ceară;

Foto 3. Pierderea de material din zona 
cotorului (capișoane) și ruperea 

capitalbandului.

Foto 4. Lipsa scoarțelor și a învelitorii.

Foto 6. Patină funcțională. Foto 7. Halouri, migrarea cernelurilor.

Foto 8. Pete de grăsime. Foto 9. Depozite de ceară.

A Oxidarea încuietorilor metalice; 
A Degradări biologice (orificii de zbor ale insectelor, pete de 

mucegai);
A Degradări ale factorului uman (intervenții de restaurare empirică, 

însemnări fără valoare documentară pe scoarțe și forzaț;
A Intervenții de consolidare empirică – folosirea benzilor adezive.

Claudia LUPU

Foto 5. Pierderi de material în zona colțurilor.
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În acest scop, pentru protejarea și manipularea acestor cărți s-au 
recomandat și au fost realizate casete de protecție pentru păstrarea 
acestora, din carton cu pH neutru, iar interiorul a fost capitonat cu      
hârtie japoneză. Pentru o bună conservare și păstrare s-a recomandat 
optimizarea condițiilor microclimatice, corelată cu valori optime de 
temperatură, fără fluctuații, ferite de praf, poluare și de radiații ultraviolete 
și infraroșii.

Procesul de conservare-restaurare a restabilit pe cât posibil în 
parametri optimi starea fizică și chimică a cărților, redând astfel sănătatea 
materialului suport, asigurând totodată menținerea în timp a durabilității 
și funcționalității acestora.
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Foto 10. Fragilizarea și franjurarea 
marginilor foilor.

Foto 11. Intervenții de reîntregire 
empirică a suportului.

Degradări întâlnite la blocul cărții

A Modificări cromatice: îngălbenirea/îmbrunarea hârtiei; halouri 
cauzate de infiltrațiile de umiditate (migrarea cernelurilor); pete și 
depozite de natură diferită (depuneri, ceară, grăsime, patină funcțională);

A Coroziune provocată de cernelurile metalo-galice (pierderi 
majore de material celulozic pe linia scrisului;

A Arsuri, fisuri, rupturi, plieri, ondulări, pierderi de suport, 
franjurarea marginilor;

A Orificii de zbor, rosături, produși de metabolism, insecte moarte, 
pete cauzate de atacul microbiologic;

A Intervenții empirice de reîntregire și consolidare;
A Însemnări fără valoare documentară, lipirea incorectă a 

etichetelor cu numărul de inventar, vandalisme.

Procesul de îmbătrânire a materialelor este inevitabil, dar 
asigurarea unor condiții de depozitare optime și ținerea sub control a 
factorilor nocivi este posibilă.

Manipularea corectă a cărților de patrimoniu și asigurarea 
condițiilor optime de microclimat reprezintă o cerință majoră ce    
trebuie respectată cu strictețe.
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