
CERAMICA NEAGRA 

de FLOREA BOBU FLORESCU 

B 
e peste o jum.ătate <le secol, săpăturile arheologice dela noi dau la 
iveală vase de lut de o plăcută coloare cenuşie cu o gamă de trecere 
până ·la negru. Cercetătorii culturii materiale din trecut, limitaţi 
numai la ceea ce le ofereau săpăturile n' au putut aduce nicio expli, 

caţie cu privire la apariţia, modul de a se lucra sau la evoluţia ceramicii 
negre pe pământul patr:ei noastre. Lipsiţi de o orientare şi preocupare etnogra, 
fi.că, ei n' au observat sau au nesocotit existenţa şi în zilele noastre a vaselor 
negre de lut. Simpla asemănare de coloare a ceramicei negre actuale cu ce, 
ramica ieşită la iveală din săpăturile arheologice, le,ar fi putut sugera ideea 
continuităţii acestui gen de ceramică la noi. 

Problema ridicată de existenţa şi astăzi a ceramicii <le coloare neagră este 
însă mai complexă şi ea nu poate fi deslegată dedl prin analiza câtorva elemente 
importante şi anume: materia primă, tehnica, formele de vase, ornamentica. 

1. Materia primă. Pentru ceramica neagră se foloseşte lutul obişnuit de 
oale, numit << pământ de oale», « lut de oale» sau «hlei». Lutul conţine mari 
cantităţi de siliciu, aluminiu sub formă de silicaţi, oxizi de fier; în procente mici 
se întâlnesc: calciu, natriu, potasiu, titan etc. Unele dintre aceste elemente 
contribue la variaţia gamei de coloare şi a nuanţelor. Este cu totul neîntemeiată 
părerea că pentru ceramica neagră s' ar folosi o argilă specială. 

2 Tehnica. ln producerea vaselor de lut deosebim patru categorii de 
tehnici mai importante: prelucrarea materiei prime, confecţionarea propriu 
zisă a vaselor, ornamentarea şi arderea; în cazul ceramicii negre se mai adaugă o 
tehnică nouă, şi anume, lustruirea. ,\rderea însăşi nu este cea obişnuită, ci 
«înnăbuşită». 

a) Prelucrarea materiei prime. ln prelucrarea materiei prime nu intervine 
niciun m.oment, care să fie tipic pentru ceramica neagră. Scoaterea şi frământarea 
lutului se face întocmai ca şi pentru ceramica arsă la roşu, după cum am con, 
statat la Lespezi cRoman), unde se produce de o potrivă ceramică roşie şi neagră. 

b) Confecţionarea vaselor. Confecţionarea vaselor este o operaţie tehnică 
dig. 1, u, h, c, d), care determină varietatea formelor. Ea trebue observată, pentru 
a ne da seama cum au fost obţinute anumite tipuri de vase, care au o caracteristică 
proprie, destinate satisfacerii unui anumit scop. Cunoscând fazele actuale de 
confecţionare şi formele care rezultă, putem deduce fazele de lucru a vaselor 
pe care ni le oferă săpăturile, din examinarea formelor. 

Persistenţa tehnicii, care asigură anumite forme, se datoreşte utilităţii 
la care răspund mereu aceste forme. Studiind ceramica neagră de la Marginea 
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cRădăuţi) am surprins o formă de vas necunoscută, de tipul unui castron cu toartă, 
având umerii rotunjiţi brusc, cu buza scurtă şi răsfrântă, care reclamă o tehnică 
specifică de confecţionare c.fig. 2, h). Vasul poartă numele de « hârgău ». Săpă, 
turile arheologice de la Poieneşti cVaslui) au dat la iveală ş1 ele un vas similar 

(l 

,· 
F,~~- 1. tJ - d) Ta=.e de cc11faţi,·11arca 1·as,,/11i tific f<'llll'/I rrir,s lupte, executate 

V11lpJş,·ş1i,R._c111u11. 

b 

d 

de formă identică 1 , datând din secolele Il-1 î.e. n., <le coloare tot neagră ş1 
care arată aceeaşi tehnică de confecţionare, ca şi pentru hârgăul actual cfig. 2, a). 

La Pisc, lângă Bucureşti, olarii fac de asemenea un vas asemănător numit « lăp, 
tărie , , folosit la mulsul vacilor, care însă este ars la rosu. ln cazul formei de vas 

1 Radu Vulpe, Săpăturile dela Poieneşti din 1949, Materiale Arheologice, [d. Acad. R.P.R., 1953, v. I, p. J20, 

fig. 112, 
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• 

examinate a1c1, condiţionările tehnice s' au supus scopului pentru care erau 
făcute castroanele, de la apariţia lor până astăzi. 

c) Lustruirea. O tehnică specifică ceramicii negre o reprezintă lustruirea. 
ln ce constă ea? Este o tehnică simplă, realizată cu ajutorul unei pietre 
rotunjite de râu: după ce vasele s' au uscat bine, olarul pune vasul în poală şi,l 
freacă cu piatra, înscriind pe suprafaţa lui prin mişcări repezi, de dwte,vino, 
linii frânte şi dese până la suprapunere sau contururi diferite, potrivit cu forma 
ornamentelor pe care vrea să le obţină <fig. 3, a). Pe traseul pietrei de râu, după 
ardere, apare un luciu sticlos de oţel <fig. ,3, c; fig. 4, a-d; fig. S, a-b) care este 
compact în cazul liniilor suprapuse. 

a h 

J 
C d 

Fr~~- 2. - a) (< /-/Jrgă11 » rrl'lst .. ·ric 1sec. I/-/ Î.e n_) drsc,·rcrir la P,·ic·11cş1(; b) HJrgJu actt1a! de la lvfarţ.inca; 
cJ Stracl1i11J fu5trzUtJ ft' di11Jur1tr11 ( .\1argi1h't1) ,· d) 5,'r,-Jcltin,"i t'11 .. ·r11ame11te ge,•nictricc (spira/JJ şi r,-egetalc rji·11nz.J 

de hrad1. def" ,"vf,1rgi11ea. 

Vasul poate fi lustruit pe dinăuntru sau pe din afară, în întregime sau 
parţial, în funcţie de destinaţia pc care o 2re. Astfel, străchinile şi în unele centre şi 
castroanele sunt lustruite în întregime pe dinăuntru <fig. 1, a), iar pe dinafară numai 
în scop decorativ dig. 4, a--di. Alteori ele sunt lustruite compact în porţiuni 
anumite: astfel, vasele înalte de lapte dela Marginea sunt lustruite pe buza internă, 
în porţiunea în care lingura atinge vasul, în timp ce F e dinafară lustruirea are 
un rol decorativ. 

Cum poate fi înţeleasă geneza acestei tehnici de lustruire? După toate 
probabilităţile, lustruirea era iniţial o operaţie tehnică prin care se urmărea micşo, 
rarea porozităţii vaselor. Ea nu trebue privită in.ţial ca un mijloc tehnic de orna, 
mentare. Aşa se explică dece primele vase de ceramică neagră sunt lustruite în 
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Întregime. Un vas de coloare neagră dela Sălcuta, de forma unui castronas 
uşor înalt 1, confirmă ipoteza cu pnv1re la rolul iniţial al lustruirii: în timp c~ 
acest vas este lucrat cu multă fineţe şi lustruit pe dinăuntru, pe dinafară este 
lucrat cu totul grosolan <fig. ,3, dJ. 

Lustruirea se remarcă uneori şi la ceramica roşie (SălcuţaJ, desigur în 
acelaşi scop practic 2

, dar această tehnică s' a definit cu prisosinţă ca o tehnică 
specifică ceramicii negre. Lustruirea îşi face apariţia pe teritoriul ţării noastre 
încă din neolitic, cu peste 2 500 de ani î.e.n. ln cultura Boian, Yădastra, Sălcuţa 
ca şi în culturile din epocile ulterioare, tehnica lustruirii era folosită intens. 

d) Ornamentarea. ln ornamentarea ceramicii negre de astăzi se observă două 
procedee tehnice: ornamentarea prin lustruire şi ornamentarea prin imprimare. 

Ornamentarea prin lustruire este o tehnică specifică numai ceramicii 
negre. Efectul decorativ plăcut pe care l,a avut lustruirea a făcut ca această 
tehnică să fie întrebuinţată cu grijă şi în scop decorativ. Acest dublu rol, lustruirea 
îl joacă până astăzi: vasele de uz intens sunt lustruite pe suprafaţa internă, fie 
în Întregime, fie parţial, în timp ce pe dinafară, aceleaşi vase sau altele între, 
buinţate mai rar şi a căror porozitate nu trebue micşorată (oalele de fiert) se 
lustruesc în scop decorativ pe dinafară - sau şi pe dinăuntru când vasul este 
larg la gură şi i se poate vedea uşor suprafaţa internă (străchinooiele dela 
Marginea, .fig. 2, dJ. 

Ornamentarea prin imprimare, care în cultura Yădastra se face prin eli, 
minare de material (executată după uscare cu un vârf ascuţit - os sau chiar 
silex - fig. ;, h> se menţine până astăzi, fiind lucrată însă cu rotiţa şi fără 
eliminare de material. Ornamentarea prin imprimare nu este însă o tehnică 
specifică pentru ceramica neagră. 

e) Arderea ceramicii negre. Ceea ce dă ceramicii negre coloarea, este o 
tehnică specifică de ardere. Arderea ceramicii negre se poate face în orice fel 
de cuptor: cuptor tronconic la suprafaţă <Marginea) cfig. 6, h-d), ovoidal 
cu capră <Vulpăşeşti) dig. 6, a), ovoidal cu grătar <Lespezi) etc. Fiecare tip 
de cuptor prezintă doar posibilităţi diferite în deservire (aranjarea vaselor şi 
Întreţinerea focului), fără să constitue un factor în producerea sau determinarea 
calorii negre a vaselor. 

Arderea ceramicii negre se face într'un chip deosebit şi anume prm 
« înnăbuşire ». Fără Înnăbuşire - moment din ultima fază de ardere - nu s 'ar 
putea obţine coloarea neagră a vaselor. 

Procesul care se petrece după înnăbuşirea cuptorului în care ard vasele 
şi care determină coloarea neagră a lor, este un proces pur chimic. O analiză 
chimică cantitativă a vasului ars « la negru>> care să ne dea imaginea exactă a pn), 
cesului chimic petrecut, am socotit că este necesar să se facă şi în acest scop 
ne,am adresat institutului Geologic. Rezultatul ne arată că reducerea oxidului 
de fier, ca şi prezenţa unor elemente teroase, ca titanul, justifică coloritul cenuşiu 
al ceramicii. Sigur însă că în porii vaselor, sunt antrenate pe lângă ctrbon şi 
diferite impurităţi rezultate din ardere. T rebue menţionat că înnăbuşirea are loc 
după şase ore de ardere oxidantă, adică după ce vasele sunt deja arse « la roşu». 
lnainte de a se face înnăbuşirea cuptorului se mai pun lemne, urmând ca ele 
să ardă în lipsă aproape totală de oxigen, înnăbuşirea neputândwse face în chip 
ermetic. 

1 Vasul este conservat la TV!uzeul din R. Vi,kea. foră număr de mvcntar. 
2 O strachină conservat5 Je TVluzeul dm R VJ.l1,,:ca, Lir:, număr de invt'nl.ir; lu:-.truit:1 rutcrnic pe dinăuntru 

:i pc dinafară. 
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Coloarea ceramicii negre nu este un negru tranşant. Este o gamă Întreagă 
greu de descris: atunci când ceramica este bine arsă, coloarea ei apare uneori 
albăstruie cu un luciu ca de oţel, iar alteori mai mult cenuşie; când n' a fost 
bine arsă, coloarea este de un negru mat sau uşor lucios. Variaţia de coloare se 
explică astfel: dacă oxidul feric este redus, fără să rămână un surplus de carbon 
care ar pătrunde în pori, coloarea vaselor este cenuşie, datorită-oxidului feros format, 
ca şi prezenţei titanului, manganului etc. Dacă, cu toată reducerea, s'a desvoltat 

a b 

c 
Fig. J. - a) Lustruirea ceramic<·i negre se {dec Cil aj11t ...... r11/ unei fictre ,., ... ,rmjite de rdu. Aiâ St' 

f..""bscn·ă Ît1Ct'ferca ..... rnamcntului lu.\lr11it rlvfar .. ..:,111cc1); b) Castr .. "naş /,151rw·1 cu .:'rr1a,m.·t1~e irnprir1;a1t·, 

executate pri11 f'hnu·nurc de material, cu ,·â,.f uscu{it (,'s sa11 srilex). C11/111ra 'v'ădasrra, sdpJrurile 

l\-1u=.eului Naţi ..... nal de Anticl,itJ(i, 1947 (sJplitu,-,· C .. ..,-nch11 Mateescu): c J Fermă de· cală n, .. ~,-,,ame111t· 

lustruite, arm .. :·nic•s distrif.ttite (Vu!răşl·şti$R .... mat1) ,' d) Castr .. ·11aş uş .. ·r Î11alr de· la SJ/n,ra. I't· dinJw11r11 
este lucrat cu Jit1t'{i! şi lustruit, iar pt· di,w_J:u-J lucrat gr-.."s~,fa,1 şi m:l11:w·11it Prin an•asta s,· c,~,_,finnJ 

,-.,ful practic al lustruirii, care n·ducc p,~,.~~zitafl•u natura/J a lutului din care este _jderu 1·as11/. 

prea mult carbon, acesta pătrunde în porii vasului, în funcţie şi de fineţea pastei 
şi determină coloarea neagră. ln felul acesta s' ar putea explica şi coloarea cenuşiu 
deschis a ceramicii La Tene dace, care foloseşte o pastă extrem de fină. 

Tehnica arderii înnăbuşite ne pune pe urma genezei ceramicii. La început, 
vasele se ardeau în gropi cu o alimentare de oxigen imperfectă. Arderea lor, cel 
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puţin pentru anumite straturi, era reducătoare. Arderea oxidantă se făcea numai 
parţial, aşa că marea majoritate a vaselor avea un aspect negricios, întunecat. 
Gândindwne la cele mai imperfecte condiţii de ardere dela început, putem pre1 
supune, că, genetic, ceramica neagră precede ceramica roşie. 

1. Pentru a înţelege în chip just procesul chimic petrecut am recurs la a, 
naliza chimică cantitativă comparativă a unei probe de lut din centrul de olari 
Vulpăşeşti (Roman), a unui vas ars «la roşu» din acest lut, precum şi a altui 
vas ars « la negru » din acelaşi lut. Analizele au dat următorul rezultat: 

Lut 
Vas ars Vas ars 
la roşu la nei;ru 

O/ ()' Ol 
;O ,o _:'.Q___ 

Bioxid <le siliciu SiO2 6J,JO 67,91! 68,07 

Oxid de aluminiu A1 2Oa 14,41 15,99 17,14 
(( <le fer Fe2O, 6,"9 8,57 5,68 
(( feros FeO 1,54 lipsă l, l 5 
(( de n1agneziu MgO o, JJ o,y9 0,J2 
(( <le calciu C,O I ,0J I,lj I ,"9 
(( de so<liu Na 2O I ,IJ 1,54 1,11 

(( <le pctasiu K2O I ,9J l,Jl l,12 

Apă < + 105°Cl H 2O 9,41 0,J7 0,54 

Bioxid <le carbon CO2 lipsă lipsă lipsă 

Ilioxi,l <le titan TiO2 O,J4 o,_16 O,J6 

Pentoxid <le fosfor P2O, 0,15 O,h) 0,17 

Trioxid de sulf SO3 O, JO ('I, ţO O,Jl 

Oxi<l de n1angan MnO ~- C',24 0,14 

100, 19 99,t-8 99,81 

Pe lângă fenomenul chimic de reducere a oxidului de fer cferic) în 
oxid feros, există însă ~i un fenomen fizic de depunere a carbonului în porii 
vasului ars înnăbusit. 

, . Fcrmefr de ,·ase. ln general, forma vaselor se schimbă după necesităţile 
practice. Unele forme dispar, pentrucă nu mai corespund anumitor cerinţe. 
Aşa se explică dispariţia vaselor de cult din preistorie. Cerinţe noi determină 
apariţia de forme noi. Perfecţionarea tehnicii ş1 a uneltelor are un rol important 
în modificarea formei vaselor. 

a b C d 

Fig. 4 - a) \/as de rrins l,1rrt· Jin Afc1rgi11ea,RJJJuţ1 - 111111111 u 11kiL,,. »; b) V,,s dr rrr',1s ft.1flt' din \,,',,1păşeşti,R.cirua11: 
c -d) 4 ulci,'are din \!11l pJş,~ştii R,'ma11. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro 



Ceramica, Întocmai ca şi alte bunuri de cultură materială, ţine pas cu 
evoluţia istorică a popoarelor. Din acest motiv se face o gravă eroare, când 
continuitatea în ceramică este urmărită mai ales după persistenţa formelor de vase. 
Acest lucru se poate întâmpla în sens pozitiv şi avem cazul fericit al « hârgăului >> 
de' a Marginea şi a « lăptăriei dela Pisc, care îşi au un corespondent în vasele 
similare din staţiunea Poieneşti (Vaslui). Exemplul citat îl considerăm convingător 
mai ales că, după cum am văzut, forma vasului reclamă o anumită tehnică de 
confecţionare. A urmări Însă filogeneza, raportândume cu precădere la forme 
constitue o gravă eroare metodologică, indiferent de rezultatele pozitive pe care 
le putem avea uneori. Decât să se recurgă insistent numai la formele vaselor, 
este mai bine să se urmărească concomitent elemente specifice de tehnică, care 
sunt uneori mai grăitoare, cum este cazul cu cele două tehnici proprii ceramicii 
negre: lustruirea şi arderea înnăbuşită. 

Dacă cele două tehnici specifice pentru ceramica neagră ar fi fost luate 
în seamă, s' ar fi putut stabili încă de mult că ceramica neagră apare pe pământul 
patriei noastre cu mai bine de 2 500 de ani î.e.n. şi că ea a avut apoi o desvoltare 
continuă, cu toată modificarea unor forme, până în zilele noastre. 

Formele de ceramică neagră de astăzi sunt cele mai variate <fig. 4, a--d; 
fig. 5, a-d). 

4. Ornamentica. Studiul ceramicii negre de astăzi ne arată că motivele 
ornamentale, indiferent de tehnica cu care sunt realizate, se împart în două cate, 
gorii: motive geometrice şi motive vegetale. Intre cele geornetrice <leosebim în 
primul rând linia frântă şi spirala, iar printre cele vegetale întâlnim doar unul 
singur, frunza de brad. Aceste ornamente destul de simple ţin seama de forma 
vaselor. Linia frântă poate fi aşezată pe gf1tul ~i restul suprafoţii vasului, în timp 
ce spirala apare numai dela gâtul vasului în jos. Frunza de bra<l, folosită ca 
element decorativ la străchinoaie <Marginea) este aşezată pe suprafaţa internă a 
vasului. Lustrul însăşi la unele vase (străchini, castroane) constitue un element 
decorativ, rezultat din linii frânte, care se acoperă una pe alta. 

Simţul artistic al olarului se observă nu numai în grija de a distribui 
în chip just ornamentele pe câmpurile ornamentale ale vaselor, ci şi în selecţia, 
narea lor după tehnică: ornamentul imprimat - linia frântă constituită uneori 
din puncte numită « zâmţ >> - este aşezat în locurile, care marchează o schim, 
bare în forma vasului: umeri, buze. 

F,g. 5. - a) CJn,ră ( Margmea);b) Cănifă din Vulpăşeşii; I) CmJ di11 cc,111·11/ d.- cera1111d 11e<1grJ Liruş11/ Ur1g11resc. 
vecl11me cca 40 an,, care are forma 11p1cJ a că11dvr săseşti; d) Oală cu r,,arrJ de dus mâncare, cu bJiere, din Lăr11ş11/ 

Unguresc, vechime cca 40 ani, din colecţia Muzeului Etnografic din Cluj. 
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Echilibrul în alegerea şi distribuirea elementelor decorative, fac din 
ceramica neagră, atât de puţin cunoscută, una din cele mai valabile realizări 
plastice ale artei noastre populare. 

Sistemul decorativ al ceramicii negre se poate urmări din timpuri îndepăr, 
tate. ln cultura Boian şi Vădastra lustruirea însăşi, alături de ornamentele impri, 
mate (incizate), constitue un element decorativ. 

Concluzii. Ceramica neagră apare pe pământul patriei noastre cu mai 
bine de 2500 de ani î.e.n. Incă dela apariţia ei se constată în mod sigur coexistenţa a 
două tehnici, specifice numai ceramicii negre: lustruirea înainte de ardere ş1 

" b 

d 

F,-i!,. 6. - d .: Curt,'r Ol','i1'1I ,·11 (( , .. , .. rr,l )) din \ '11/r.işq·flfR, Tl/(11/: b1 Curt,'r r,·,'t1U'llil Îtll·f1is ;,,r,-',111 .1;,1 J,, F/''"" ( M.!rginc„Ji 

RiJJ1qi); C) (<Capra» dlff,'1·1d1/l Ji11 V11lri!şqm,R-tmJt1, re 1''11"<' .\{' srnj,-,,J /n,,',.-l'/1· in limr11! arsului,· d) M.-..dul ÎII care 
sunt uş:::.ate nJ.,l·/c· ft' .Jimdul c11rr,,r11/111· lr,'m.·, ... ,1i1· d1·/d .-\J,ffginca. 

arderea înnăbuşită. Aceste două tehnici îi asigură pe de o parte un luciu t1p1c, 
iar pe de altă parte coloarca neagră, într' o gamă de nuanţe, care merge dela 
albăstruiul cu luciu de oţel, trecând prin cenuşiu, până la negru. Coloarea cenuşie 
se datoreşte unui proces chimic complex, care intervine nurnai după înnăbuşirea 
cuptorului, care are loc clupă şase ore de ardere oxidantă. Coloarca neagră 
propriu zisă se c.~atorqte şi intervenirii unui fenomen fizic de deFunere a 
carbonului în porii vasului. 

Cele două tehnici specifice ceramicii negre - lustruirea şi arderea înnă, 
buşită - se păstrează până astăzi, la numeroase centre de ceramică neagră: 
Marginea cSuceava), Vulpăşeşti, Lespezi cRoman), Schitu Stavnic, Bivolari 
claşi), Frumuşica, Poiana cHârlău), Cucueţi, Frumoasa cBacău), Brădeşti, Rădeşti, 
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lrqti, cBârlad, Pinoasa, Gura. Humorului), Mădăraş cCiuc) etc. Cu câteva 
decenii în urmă ceramica neagră se făcea în Nord, Vestul Transilvaniei 
cLăpuşul Unguresc) şi pe marginea Dunării cŞimian). 

Forma vaselor în genere a evoluat, adaptându.se mereu noilor necesităţi, 
în timp ce amândouă tehnicile srecifice pentru ceramica neagră s' au menţinut 
coexistând. Cu toate acestea, surprindem şi persistenţa unei forme de vas: cas, 
tronul cu toartă dela Marginea, numit « hârgău >> identic cu cel ars la roşu dela 
Pisc, folosit la mulsul vacilor şi chemat « lăptărie>>. 

lnsăşi lustruirea în scop practic (care constă în suprapunerea de linii 
frânte), sau în scop decorativ respectă mereu o aceeaşi manieră. 

Linia de desvoltare a ceramicii negre lustruite, cu toată modificarea unor 
fonne, este neîntreruptă dela apariţia ei până astăzi. Ea căpătase o desvoltare 
deosebită la Daci, după cum arată săpăturile arheologice din diferite regiuni ale 
ţării, iar în primăvara aceasta şi cele dela Bucureşti cGiuleşti) întreprinse de ln, 
stitutul de btorie, sau cele din oraşul Cluj, care au dat la iveală ceramică neagră 
lustruită, dacică; cele dela Bucureşti au scos la lumină şi un cuptor în care 
se ardeau vase negre. 

Prin studiul metodic just al ceramicii negre de astăzi s' a putut deslega 
problema originii acesteia: deşi foarte răspândită la Daci, ceramica neagră îşi 
făcuse apariţia cu caracterele ei specifice - lustruire şi ardere înnăbuşită - încă 
în cultura Boiau şi Vădastra. 

Ceramica neagră reprezintă astfel un element de cultură materială, care 
ia naştere şi se desvoltă neîntrerupt pe L~uprinsul teritL1riului pa"triei noastre, de 
peste patru milenii. 
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