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Necesitatea studierii aprofundate a ceramicii, ,fosila directoare a
arheologiei“, nu mai este nevoie si fie demonstrati. In ultima vreme
se constatd o dilatare a unghiurilor de analiza, petrologia ceramica adu-
cind si ea clarificari importante asupra caracteristicilor pastei si a me-
todelor de confectionare a recipientelor ceramice. O componenta perti
nentd arheologic a ceramicii este reprezentatd de degresant, una din cele
mai uzitate caracteristici tehnice folosite la incadrarea cronologica si
culturald si care, adesea, oferd indicii pretioase pentru localizarea sursei
de materii prime !. Degresantul este ,o0 denumire a materialului folosit
ca liant In pregatirea lutului necesar confectionarii vaselor, pentru a
impiedica fisurarea peretilor acestora in momentul arderii in cuptor* 2.

Si in literatura arheolcgicd consacrata civilizatiei dacilor liberi s-a
acordat atentia cuvenitd acestui constituent al pastei ceramice, preci-
zindu-se cd la confectionarea vaselor lucrate cu mina au fost intrebuin-
tate, de obicei, cioburile pisate si microprundisurile, fira a se exclude
si folosirea altor categerii de degresanti*. Mentionam acest fapt, intrucit
cu prilejul sapaturilor arheologice cu caracter de salvare efectuate in
satul VIadiceni, com. Birgdoari, jud. Neamt, in vara anului 1985, s-a
putut identifica un nou tip de degresant in cadrul acestei civilizatii.

Statiunea arheologicd de la Vladiceni este puternic afectatd de lu-
crarile agricole si de cdtire un curs de apd, fapt ce a impus cu necesitate
investigarea prioritard a 4 puncte diferite, respectiv ,Bitca“, Térna {i-
ganului I% Tarna tiganului I1I* si ,La cinechiste* (fig. 1). In ultimele
trei puncte au fost depistate vestigii apartinind civilizatiei dacilor liberi,
ce par a indica existenta unei singure asezari rurale de tip rasfirat,
avind in vedere ca distanta dintre ele este de 3-500 m si ca prin cer-
cetdrile de suprafatd au fost identificate si alte puncte din care s-a re-
coltat material ceramic identic. Prin sadpaturile initiate de Muzeul de
istorie din Piatra Neamt* au fost identificate citeva complexe arheologice
(un bordei, vetre de foc situate in afara locuintelor, gropi de provizii si
menajere), recoltindu-se, aldturi de alte categorii de artefacte, un bo-
gat material ceramic, inclusiv apartinind speciei lucrate cu mina, in
cea mai mare parte fragmentar, specific civilizatiei dacilor liberi.

Odata incepute operatiunile de spdlare-curatare a materialului arheo-
logic, a fost remarcatd in compozitia pastei unei cesti geto-dacice .mo-
delate cu mina (fig. 6/2; 2/5) existenta unor granule ovoidale cu un
diametru de pind la 2 mm, precum si a unor fragmente bioclastire
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(adicd dc mici scoici) ajungind la dimensiuni de 7-10 mm, utilizate ca
degresant. Aceastd primd observatie ne-a condus spre ideea de a veri-
fica pe toate celelalte fragmente ceramice apartinind speciei lucrate cu
mina, descoperite in cele trei puncte investigate, posibila prezentd con-
stanta a acestui tip de degresant.

In urma examindrii macroscopice a tuturor esantioanelor ceramice
apartinind speciei lucrate cu mina s-a putut identifica in compozitia
mineralogicd prezenta structurilor chimice sindepozitionale reprezentate
prin tipul oolitic (fig. 3/1, 2) si a fragmentelor bioclastice (fig. 3/3).
Oolitele sint definite in literatura geologicd drept granule concretionare
de formad sferica sau ovald, cu dimensiuni cuprinse intre 0,1-0,2 mm.
In sectiune transversald, oolitele evidentiaza un nucleu central de cuart
si o anvelopa (cortex alcdtuitd dintr-un numar variabil de lamine con-
centrice 5 (fig. 6/1). Microscopic, prezenta oolitelor este certificata si pe
ceramica lucratd cu mina de la Vlidiceni unde s-au observat aglomerari
de nuclee de oolite cuprinzind fragmente de cuart si de oolite sparte
(fig. 2). Cortexul este in majoritatea cazurilor unipelicular (protoooide),
fiind alcatuit din carbonati (calcit sau aragonit). Observatiile mincralo-
gice asupra fragmentelor ceramice au evidentiat distrugeri ale cortexu-
lui carbonatic al oolitelor pe unele portiuni din emisfera granulelor de
cuart. La acestea din urma nu s-au observat fisurari ale cristalelor de
cuart (ce au loc la temperatura de 572 4 5° C), fapt ce oferd un indiciu
pretios referitor la temperatura de ardere, evident inferioara acestui
nivel 0,

Sesizarea macroscopicd a bioclastelor reprezentate prin fragmente
de cochilii apartinind increngaturii Mollusca, clasa Lamellibranhiate, re-
prezintd incd un indiciu esential in ce priveste natura degresantului uti-
lizat de olarii daci din asezarea de la Vladiceni (fig. 2/1-4). Rar au apa-
rut cochilii partial intregi de lamellibranhiate, posibil reprezentate prin
genurile Mactra sp., Tapes sp. sau Cardium sp.? Fragmentarea bioclas-
telor din compozitia ceramicii trebuie pusd in primul rind pe seama in-
terventiei antropice, in asa fel incit sd se obtind dimensiuni cit mai
potrivite utilizdrii acestora ca degresant, dar nu trebuie si scdpdm din
vederc faptul cd in insusi grupul de aflorimente geologice identificate
ulterior s-au putut observa fragmentari accentuate ale bioclastelor cau-
zate de procesele diagenetice (fig. 3/3). Existenta unor fragmente mai
mari, datorate desigur unor neglijente in omogenizarea materialului bio-
clastic, nu a facut decit sa ne ajute la identificarea lor.

Microscopic #, in ceramica de aici au mai fost identificate urmatoa-
rele minerale : cuart, calcit, muscovit, feldspati plagioclazi, minerale ar-
giloase, iar subordonat (1—29/p) glauconit, granat, calcedonie, dolomit.
In compozitia pastei mai intrad cantititi si mai reduse de material causto-
biolitic reprezentat prin bitum.

Irformatiile obtinute in urma observatiilor mineralogice asupra ce-
ramicii din asezarea dacilor liberi de la Vladiceni ne-au determinat sa
ne puncm problema identificarii sursei de materii prime utilizate ca de-
gresant. Literatura arheologicd a subliniat importanta zonei economice
cle cxploatare, propunindu-se chiar limite ale acesteia, indeosebi pentru
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comunitatile umane preistorice9, dar lucrul este valabil si pentru socie-
tatile preindustriale, in general, pentru care, desigur, trebuie presupuse
valori mai mari ale arealului exploatabil economic. Luind in conside-
rare aceasta situatie, ne-am orientat atentia spre cercetarea zonei in-
conjuratoare, efectuind o anchetad printre locuitorii satului respectiv care
ne-au infoirmat cd pe Dealul Chetrii, 1ingd actuala lutdrie a satului exista
npietre cu scoici in ele.

Intr-adevir, in acest punct, situat la distante variind intre 300—1000 m
fatd de perimetrele investigate arheologic, am identificat trei aflorimente
geologice de virsta Bassarabiana (fig. 4). Aflorimentele, grupate unul
lingd altul, si situate la S—E—E fatd de asezare sint acoperite de de-
pozite aleuritice reprezentate prin loess, exploatate si in prezent in
cadrul lutariei satului.

Formatiunile bassarabiene din cuprinsul Platformei moldovenesti au
fost separate amanuntit de Pierre Jeanrenaud '! in 8 orizonturi repre-
zentate intr-o coloana litologicd (fig. 5). Observatiile petrografice ne-au
indreptatit sa atribuim aflorimentele din Dealul Chetrii orizontului mij-
lociu al Bassarabianului, orizont reprezentat printr-un facies neritic cu
depozite alcatuite din gresii oolitice (fig. 3/1, 2) si calcare lumaselice
(fig. 3/3).

Alcatuirea mineralogica a depozitelor sedimentare ce apartin ori-
zontului mijlociu al Bassarabianului din Dealul Chetrii este in cea mai
marc parte identicd cu componentele mai sus-mentionate ale degresan-
tului utilizat de olarii daci. Acest fapt constituie un argument decisiv in
identificarea sursei de materii prime utilizate ca degresant in ceramica
lucratd cu mina, sursa care este localizatd in grupul de aflorimente de
pe Dealul Chetrii. In sprijinul aceleiasi identificiri vire si descoperirea
in perimetrele investigate arheologic a unor esantioane de roci aparti-
nind tot orizontului mijlociu al Bassarabianului ce nu pot proveni decit
din acelasi loc.

Luind in corsiderare atestarea pentru prima datd a acestui degre-
sant in cadrul civilizatiei dacilor liberi, ni se pare oportuna intrebarea
daca utilizarea acestuia a fost Intimplatoare, o necesitate de moment
sau o materie prima la care s-a apelat constant. Faptul cd aproximativ
809/y din fragmentele ceramicii lucrate cu mina au ca degresant oolite
si bioclaste pisate este semnificativ.

Utilizarea constantd a acestui degresant in asezarea de la Vladiceni
in dauna microprundisurilor si cioburilor pisate are, presupunem, citeva
explicatii. Din punct de vedere tehnologic, respectiv al calitdtilor de liant.
degresantul din oolite si bioclaste pisate prezintd performante superioarc
datoritd continutului calcaros foarte mare. In al doilea rind, din pu:rc
de vedere al energiei umane depuse pentru obtinerea degresantului.
pisarea gresiilor oolitice si a calcarelor lumaselice neccesita evident mult
mai putind atentie, timp si efort redus decit selectarea ancioiocasd a
microprundisurilor apte de a fi utilizate ca degresant. Nu excludem nici
idcea absentei in imediata apropiere a habitatului a unor zone bogate
in microprundisuri. Se cuvine, de asemenea, s& subliniem economicita-
tea exploatdrii acestui tip de degresant, luind in considerare faptul ca
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distanta de la punctele investigate arheologic la sursa de materii prime
localizata in aflorimentele din Dealul Chetrii variaza intre 300—1000 m,
fiilnd cu mult inferioara limitei economice de exploatare ce poate fi
presupusd pentru comunitdtile apartinind societatilor preindustriale.

In concluzie, remarcdm céa locuitorii asezarii, mai precis grupul spe-
cializat al olarilor, au dat dovadd de un comportament ingenios si activ
in exploatarea resurselor locale. Este de presupus ca activitatea de pro-
spectare propriu-zisd a zonei, avind drept scop depistarea sursei de ma-
terii prime, a fost urmatd de faza experimentarii si apoi generaliza-
rea utilizarii noului tip de degresant ce satisfdcea pe deplin necesitatile
tehnologice de confectionare a recipientelor ceramice lucrate cu mina.
intrebuintarea unui constituent tehnologic nou, tinind seama de speci-
ficitatea formatiunilor geologice locale, nu a modificat insd cu nimic
‘raditiile culturale si tipologico-stilistice ale ceramicii geto-dacice.

In sfirsit, identificarea in vecinitatea asezirii a acestei surse de
materil prime utilizate ca degresant probeaza indubitabil existenta aici
a cel putin unui cuptor de olar, mai ales daca luam in considerare pre-
zenta acczidentalé a fragmentelor de bioclaste si in ceramica find, lucrata
la roata 2.
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L'IDENTIFICATION D'UNE NOUVELLE SOURCE DE MATIERE: PREMIERE
UTILISEE COMME DEGRAISSANT DANS L'ETABLUISSEMENT DES DACES
LIBRES DE VLADICENI — BIRGAOANI, DEP. DE NEAMT

Résumeé

Dans la littérature archéologique sur la civilisation 'des daces libres (II-éme —
III-éme s. de n.e.) on a precis¢ que dans la fabrication des vases céramiques faits
a la main on a utilisé comme degraissant 'des tessons broyés ou du micro-gravier,
sans que l'utilisation des autres catégories de dégraissants soit exclue. A l’occasion
des fouilles de sauvetage effectuées en 1985 dans l'établissement appartenant a la
civilisation des daces libres de Vladdiceni, on a constaté ques les potiers autochtones
ont utilisé d'une maniére constante un nouveau type de dégraissant obtenu par
le broyage des grés oolithques mélangés avec des fragments de coquillages. Les
auteurs ont identifé la source de matiére premiére, en signalant l'éxistence d'un
groupement de trois affleurements géologiques d’age bessarabienne (l'horizon mo-
yen), représentés par un facies néritique avec des dépodts constitués des greés
oolithiques et des calcaires lumachelliques situés sur Dealul Chetrii (La Colline de
la Pierre) a une 'distance d’environ 300—1000 m de trois zones investiguées arché-
ologiquement. La composition minéralogique de ces dépbts sédimentaires est, pour
la plupart, identique avec les composants du dégraissant utilisé dans la fabrica-
tion de la céramique faite & la main. L'utilisation de ce dégraissant présentait plu-
sieurs avantages : qualités technologiques supérieures, il était facile a& procurer
et la source de matiére premiére est située trés proche de I'établissement. On ré
marque le comportement actif, de prospection de la zone, des potiers daces, ainsi
que l'expérimentation reussie suivie par la généralisation de 1'utilisation de ce
type de dégraissant. Enfin, on souligne ques ces constations prouvent, indubita-
blement, l'existence dans cet établissement d’un four de potier, au minimum.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. — Vladiceni. Plan de situation avec les points investigués archéologiquement
et géologiquement : 1, ,Bitca"; 2, ,,Tarna tiganului I*; 3, ,Tarna tiganului
I1“; 4, ,La cinechiste" ; 5, Le groupemént d'affleurements d'dge bessarabien ;
6, La carriére d’argile du village.

Fig. 2. — Vladiceni. Fragments de vases faits a la main, ayant comme dégraissant
des oolithes (1,5) et des bioclastes broyées (1-4) (aspects macroscopiques).
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Fig. 3. — Greés oolithiques (1, 2) et calcaire lumachellique (3) provenant du grou-
pement d’affleurements de Dealul Chetrii, V1idiceni.
Fig. 4. — L’encadrement de l'étage bessarabien dans le temps géologique (selon

Nit3d Tatarin, Geologie stratigraficd si paleogeografie, 1984).
Fig. 5. — La lithologie et la faune des dép6ts d'dge bessarabien de la Platforme
Moldave (selon P. Jeanrenaud, 1971).

Fig. 6. — Vladiceni. Section transversale (microscopique) 'dans les oolithes pré-
sentes dans la céramique faite & la main : a, nucléus; b, cortex; 2, Tasse
Dacique.
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Fig. 1. — Vladiceni. Plan de situatie cu puncte investigate arheologic si geologic :
1, ,Bitca“; 2, ,Tarna tiganului I“; 3, ,Tarna t{iganului II*; 4, ,La cinechiste",
5, Grupul de aflorimente bassarabiene ; 6, Lutdria satului.
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AR

Fig. 2. — Vlidiceni. Fragmente de vase lucrate cu mina avind ca de-
gresant oolite (1, 5) si bioclaste pisate (1-4) (aspecte macroscopice).
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Fig. 3. — Gresii oolitice (1, 2) si calcar lumaselic (3) provenind
din grupul de aflorimente, din Dealul Chetrii, Vladdieni
(imagini marite).
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Fig. 4. — Incadrarea etajului bassarabian in scara timpului geologic (dupd Nita

Tatarin, Geologia stratigraficd si paleogeografie, 1984).
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Virsta Litologia Adincimea Fauna fosiliera
Argile si nisipuri _ Unio sp.,
(orizontul superior) 30—40 m Helix sp.
. . . . Mactra febreana,
Nisipuri de Scheia 15 m Cardium fittoni
Argile si nisipuri Mact}‘a podolica,
argiloase 10 m Cardium sp.
4 i Mactra podolica,
< Oolit de Repedea 5 m Gibbula beaumonti
)
m
<
© Argi R . .
gile si nisipuri Mactra macarovici
< argiloase 5—10 m G
n
<
m
. . R Intercalatii de apa dulce
Nisipuri de Birnova 10—20 m | Unio sp.
Argile si nisipuri _ Unio sp.,
argiloase 40—50 m | congeria sp.
Argile cenusii albdstrui cu
Az intercalatii subordonate de
Strate cu Cryptomactra 350 m argile nisipoase si nisipuri
cenusii galbui
Fig. 5. — Litologia si fauna depozitelor de virstd bassarabiand din Platforma.

Moldoveneasca (dupa P. Jeanrenaud, 1971).
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Fig. 6. — Vladiceni. 1, Sectiune transversald (microscopica)
in oolitele prezente in ceramica lucratd cu mina: a, nu-
cleu; b, cortex ; 2, CeascA dacica.
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