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RESTAURAREA UNEI STATUETE DE BRONZ 

de MIRCEA R.\ZVA '>· C :  \\ .'. :> ! · 

�1uzeul ele istoric elin Piatra Neamţ îşi îmbogăţeşte anu al patri m , . :· : _: :  
c u  obiecte provenite d in  cercetări sistematice, dar �i  d i n descoperi r i : :-_ ­
tî mplătoan•. Din ultima categoric se deta�ează,  pri n valoare a rt i'>t : că .  
o s: atuetă el i n  bronz găsită în  1 979 in satul Tirpeşt i , j u deţul Keam:_ 
Pie�a de la Tîrpeşti este antică, statuete asemănătoare n efiind cunc.s- ;,; tt_>  
în Român ia ş i  pentru acest motiv, după o curăţarc sumur�i, a fost cx pu,ă. 
ir. �,ala de tezaur a muzeulu i ,  st î rnind interesul specialişti lor,  dar � i  ;_;, ;  
v i zi 1.<ttorilor. 

Î naltă de 24 cm, statueta n'prczint[t un bărbat stînd pc genu nchi u l 
drept, cu braţele întinse înainte, cu o haină scurtă strînsă pc corp �i 
avîr:.d pe cap o căciuliţă. Cerînd părerea arheologilor Dan Monah ş i  
Virgi l Mihăilesc u-Bîrliba, aceştia au opinat pentru datarea ei  în epoca 
Hallstattului tîrziu aproximativ sec. VI-IV î .e .n. Personajul reprezentat 
poartă un costum de arcaş scit căci unele detalii ale imbrăcăminţi i .  
t[1 i ehlra bărbii ş i  căciuliţa au  analogii î n  reprezentările d e  artă scitică 
descoperite în sudul U.R.S.S. 1 .  

Ne-au interesat datarea şi, eventual, atelierele d e  confecţionare i n  
dorinţa de  a ( unoaşte aliajul şi tehnologia d e  fabricaţie pentru 'a stabil i 
un :flux optim de restaurare şi conservare. 

Neprezentind o patină nobilă, am propus Comisiei de restaurare W1 
tratament de curăţare chimică combinată cu una mecanică, consolidare 
!:'i peliculizare, ţinînd seama şi de tehnica . ,cire perdue" în care a fost 
con;·ecţionat obiectul, eliminînd procedeul electrochimic pe care il soco­
tim brutal pentru piese cu zone fragilizate (gamba stingă, braţul drept). 
Ana:J iza chimică a stratului de coroziune a relevat prezenţa carbonatulu i 
de cupru ce a produs plăgi pe suprafaţa statuetei, a unor zone de oxid 
cupros roşu sub formă de puncte şi a clorurii cuprice instabilă. La micro­
scop am observat infiltraţii dC' oxid roşu de cupru peste care s-au depus 
('arbonaţi bazici de cupru şi a unor concentraţii de clorură de cupru care 
i�i c ontinuă acţiunea corozivă cînd întîlneşte condiţ i i  favorabile :!_ 

.• 1 L. S, Klocko, Ve1·hnij pleciovij odiag skifiv, in Arheologija, 1984, p. 41.  
fig.  1 ;  4. 

2 H. I .  Plenderleith, The Conservation of Anttquities anei of A rt, London, 
Oxfc.-rd Press, 1957 (1962), capitolul XI. 
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Radiografia ne-a prezentat porţiunile critice de degradare (zona pu­
biană era complet mineralizată), unele orificii obturate şi cîteva fisuri. 
Aceste observaţii au dus la concluzia că obiectul a fost confecţionat prin 
metoda "a cire perdue" .  3 4 5 

Procedeul de turnare în  ceară pierdută presupune confecţionarea 
modelului din lut peste care se toarnă un strat de ceară, pe care �i2 
finisează la rece toate detaliile piesei. Totul se acoperă apoi cu un strat 
de lut refractar, iar ansamblul este străbătut de tije subţiri de lemn 
care fixează nucleul şi învelişul exterior. Se practică orificii de scur­
gere a cerii, iar bronzul, pe măsură ce este turnat, ia locul cerii care se 
topeşte. Orificiile lăsate de tijele de fixare se astupă manual, apoi se 
îndepărtează bavurile, se racordează membrele şi capul (dacă erau tur­
nate separat), iar întregul se finisează prin polisare. 

Operaţiile de restaurare au început prin curăţarea mecanică sub 
lupă a impurităţilor şi a focarelor de oxizi activi - prăfoşi - pînă s-a 
ajuns la metalul curat. Acest procedeu a durat mult timp, încît pentrq 
uşurarea operaţiilor am tratat, local, punctele de oxid de cupru cu o 
soluţie de acid sulfuric în concentraţie de 1 5'0fo, iar noroiul format 1-am 
îndepărtat cu tampoane mici de vată. 

După aceste intervenţii au apărut perforaţii în diferite zone ale sta­
tuetei (pe creştetul capului, pe pulpe, în genunchiul drept şi în regiu­
nea pubiană) şi o crăpătură mare întinsă pe lungimea pulpei piciorului 
drept ce reprezintă un viciu de turnare. 

Din interiorui obiectului am colectat un praf format din nisjp fin. 
9i argilă provenite de la operaţia de turnare. Pe urmă, pentru degresare 
şi îndepărtarea compuşilor chimiei instabili, am spălat piesa în băi de 
apă deionizată, fierbinţi şi reci, timp de cîteva ore. Uscarea am efec­
tuat-o cu alcool etilic şi prin tamponare cu pînză de finet. 

A dt>ua categorie mare de lucrări a constat în tratarea statuetei în 
băi chimice de Complexon III, cu pH-ul bazic pentru aliaje de cupru, 
şi soluţie tampon. 

În prima etapă am folosit soluţia la temperatura de 50-60° C, 
intr�un vas aşezat pe vibratorul magnetic, pentru activarea efectului so­
luţiei asupra depunerilor corozive, iar la fiecare oră obiectul era periat 
sub jet de apă cu o perie din fibră de sticlă. Această operaţie a durat 
de două ori cîte opt ore, temperatura scăzînd treptat, pînă la circa20c C. 

A doua etapă - cu soluţie proaspătă - a durat mai multe zile, timp 
în care temperatura era menţinută la 30° C, iar pericrile se su : cedau 
din două în două ore, folosindu-se perii fine de bronz. 

3 I .  Vercoutier, Metalurgie ( Egypte), în Dictionnaire archeologique des techni­
ques, voi. II, Editions d'Accueil, Paris, 1964, p. 664. 

4 M� Gramatopol, Dacia Antiqua, Editura Albatros, Bucure�ti, 1982, p. 177-
179. 

5 Sara Champioh, Dictionary of Terrris and Techniques in Archaeology. New 
York, Everest House, 1982, P. 26-27. 
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Pentru curăţarea interiorului am folosît perii rotunde, minus.c-..ile. 
cu braţe mobile fixate pe un ax, iar acest ansamblu era ma.,e-.rat -
la turaţii variate - de M.T.S. 

După consumarea acestor proceduri, statueta a fost ime:-sat.ă in 
alcool etilic şi uscată fa o sursă �e radiaţii infraroşii. Co�sultare3 noii 
radiografii - pentru interior - şi la stereomicroscop - pentru exterior 
- a stabi lit că fluxul tehnologic folosit pentru îndepărtarea focarelor ş: 
a produş i lor de coroziune a fost bine ales şi practicat. 

Am obturat orificiile (lăsînd liber unul singur) cu dopmi d i :-�  c :: •..: ­
ciuc şi am turnat în  interiorul obiectului o soluţie de benzotriczd ::1 
conccnt:-:cţie de 10/0 pentru 24 de ore (pentru stabilizare). iar du;:){: ·_;;; ­
care am repetat procesul Înf ă o dată, pentru asigurarea unui · strc:.t �:- � ­
tector suficient de gros. Acest tratament separat al  interic ru ! ui ....: :-. .:: :­
obiecte cu goluri a fost experimentat în  laboratorul nostru pe p:e.:>·.:- :-:-:. " :  
mici dînd rczultat2 notabile. A poi - destupînd orificiile - 2 !'!1  ,c :.: ::: -..:­
statucta într-o incidă umedă în  care se afla o soluţie de clorură · d-� 
natriu timp ele 48 de ore după care, la o cercetare atentă , z: m cc:' o: � _. L :; t  
că piesa n u  prezinta activări ale procesului de coroziune. 

Pe::tru aplicarea peliculei finale de protecţie am folosit e!-:: :-:: �2 
vid în care se afla un vas conţinînd lac incolor Silva :rom , pentru :--: c ­
tale , în conc2ntraţie de  250/0• Odată încheiat procesul de conscr\'Zlre> 5 i..: � 
ami ntit, am trecut la consolidarea fisurilor şi plomharea crificiilor ( i:-• .:: " ­
tetice) rE!rm:.se elin timpul turnării obioctului. Pentru ac2st proces a :-:-_ 
folosit o răşină epoxidică de tip UHU-plus armată cu fîşi i  din pînză de 
sticlă, în care am introdus, pentru colorare, praf fin de bronz. Surplusul 
rezultat din plombări l-am îndepărtat prin procedee mecanice obţinînd, 
totodată, şi retuşurile necesare conferirii aspectului armonios al sta­
tuetei. 

Menţionăm faptul că acest obiect unic în ţara noastră, a meritat 
eforturile depuse pentru restaurarea lui atît pentru îmbogăţirea patri­
moniului cultural naţional, cît şi pentru aspectul artistic de o armonie 
deosebită. Pentru evi tarea manevrării excesive a statuetei am confectio­
nat cof.)ii ştiinţifice care pot fi utilizate şi în diverse expoziţii pe t

'
e
.
me 

istorice de popularizare a preocupărilor locuitorilor din toate timpurile 
::� acestor meleaguri. 

LA RESTAURATION D'UNE STATUETTE E.t'l' BRONZE 

R e s u m e  

Parmi les objets entres le dernier temps dans le patrimoine du Musee d'his­
toire de Piatra Neamt, il y a une statuette en bronze decoverte par hasard sur le 
territoire du village de Tirpeşti, dep. de Neamţ. 

Representant probablement un archer, cette piece a des analogies dans les 
statuettes scythiques decouvertes dans le sud de l'URSS et est datee aproximati­
vement dans les VI-IV s. av. n. e. 
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Compte tenu de l'(·tat de conservation de la statuette, l'auteur de cet article· 
a procede a sa restauration. Apres l'analyse chimique des corrosions et la radio­
graphie qui a mis en evidence Ies portiOQS deteriores, on a passe a Ia nett-)yage 
mecanique dC's imruretes et des sources d'oxydes actifs, en utilisant aussi une 
source d'acide sulfurique (solution 15%). Apres ces interventions qui ont mi; en 
cvidence quelqucs perforations dans des diverses zones de la statuette, on a !ave 
la piece dans des bains d'eau deionisee. Le sechage a ete fait dans !'alcool ethylique. 
Puis on a traite la piece dans des bains de Complexon I I I  avec le pH basique et 
�olution-tampon. On a immerse la piece en alcool Pthylique qui a cte sechee a une 
sourcP de radiations infrarouges . 

.!\pres la deuxieme radiographie, on a obture les orifices aVE'C des bouchons 
< ·n caoutchouc ct on a traite l'interieur de la piece. Puis on a applique une pelli­
culc de protection avec Silvacrom pour metaux, dans une concentration de 2r:fl/o. 

Apres l'achevement du processus de conservation, on a consolide Ies fi:>surcs 
Pt on a plombe les orifices inesthetiques dues ă Ia fante de I'objet avec une resine  
epoxydique dans laquelle on a introduit, pour coloration, de  la poudre fine de 
bronze. 

LPs retouclics finales ont donne un aspect agreable ă la piece qui a ete inclue 
dans l'exposition permanente du musee. 
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Fig . 1 .  Statueta înainte de restaurare. 
Fig. 1. La statuette avant la restauration. 
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Fig. 2. Statueta după băile chimice de curăţare : 1. vedere frontală ; 2. vederei 
laterală. 

Fig. 2. La statuette apres les bains chimiques de nettoyage : 1 .  vue frontale ; 2. vu� 
laterale. 
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Fig. 3. Detalii ale statuetei după băile chimice : 1. vedere laterală a capului p'e 
care se observă un orificiu provocat de agenţii de coroziune ; 2. vedere de 
sus a capului pe care se observă un orificiu neobturat rămas de la turnare ; 
3. orificiu obturat după turnare. 

Fig. J. DCiails de la statuette apres les bains chimiques : 1. vue laterale de la tete 
avec un orifice . provoqe par les agents de corrosion ; 2. vue d'en baut de la 
�te avec un orifice nonobture provenant de la fonte ; 3. orifice obture apres 
la fonte. 
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Fig. 4. Detali i ale sbtuetei după băile chimice : 1 .  orificiu ale !)oldului sting obturat 
după turnnrP ; 2. orificiu neobturat deformat de agenţi corozivi si fisură ca!'e 
ind ică un viciu de turnare ; 3. vedere din spate a fis uri i  care indică un viu u 
de turnarP. 

Fig. 4. Details de la statuette apres les bains chimiques ; 1. orifice de la hanche 
gauche, ubture apres la fonte ; 2. orifice nonobture deforme par les agents 
de corrosion et fissure qui "Î.ndique un vice de fonte ; 3. vue de la fissure 
qui indique un vice de fonte. 
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Fig. 5. Statueta după restaurare. 
Fig. 5. La statuette apres la restauration. 
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