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Obiectele decoperite pe şantierele arheologice sunt de o mare diversitate ca 
structura şi tipologie, predominând cele anorganice. Dintre materialele organice, 
telltilele, datorită structurii lor, sunt susceptibile degradării, odată ajunse în sol, 
suferind în condiţiile de ,.zac;ere în sol", în funcţie de reac1ia b..zică sau acidă a 
acestuia degradări fizico-mecanice, chimice. Scoaterea lor la suprafaţă. determină 
datorită fluctuaţii lor de temperatură şi umiditate dereglarea stabilitălii 
microclimatice, ce se concretizează distructiv şi determină modificări ellteriori.zate 
prin desfacerea structurii fibrelor (scămoşeri, decolorări, pierderea rezjstenţei şi 
elasticităţii ,  Ollidări, pulverizare). 

Pornind de la considerentele enwnerate ne-am propus să prezentăm starea 
de conservare si procedee de conservare-restaurare folosite pentru salvarea unui 
bogat material textil arheologic şi anwne, complexul arheologic Cotroceni. 
Cen:etările arheologice efectuate în anul 1 984, în necropola bisericii Colroceni, 
din incinta palatului, au scos prin escavare un bogat material le.litii fragmentar 
provenit din criptele familiei Cantacuzino, material cu valoare istorică, care prin 
gradul de degradare a ridicat probleme mari de conservare dar mai ales de 
identificare si localizare. Materialul le.litii cu accesorii metalice a intrat în laboratorul 
Muzeului Naţional de Istorie cu resturi humice şi pământ cu un înalt grad de 
wniditate. O primă şi urgentă măsură de conservare a constituit-o păstrarea 
umidităţii pieselor in momentul scoaterii din sol şi trecerea treptată 111 un conţinut 
de wniditate cores;iunza1or noului mediu � anwne, păstrarea în camera de spălare 
a microclimatului la o umiditate relativi cu valoare ridicată 90% prin pulverii.are 
fină cu apă distilată periodic până la terminarea investigaţiilor şi stabilirea 
metodologiei de lucru. Dezinfecţia materialului le.litii a fost efcctuati prin 
tormolizare în etuvă la temperahlra de zo·c timp de 74 ore şi apoi, pulverizare cu 
un fungicid tymol în !IOluţie S'lo ...-. c:a KXJP si desprinderea particulelor de !IOI. 

S-au efectual investigaţii privind !b\lctunl fibrelor, natura metalului si a 
produţilor de coroziune in vederea stabilirii fliu:ului metodologic al remuririi 
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După operaţiunile de degajare de pământ şi resturi humice au pulul fi lm:aliza1.: �i 
idenlifirnte următoarele fragmente: 

I .  Fragmente de \esătură din mătase satinată din pieptul unui costum a lui 
Radu Cantacuzino decorat cu 36 bumbi din argint aurit, fragmente din mansclele 
mântxilor decorate cu galon din mătase, fragmente din zona inferioară a rnstumului 
şi fragmente de mătase din căptuşală. 

2. Un cordon legat sub formă de fundă dintr-o ţesătură de mătase rn fir din 
argint aurit cu grad ridicat de degradare şi lipsuri, care iniţial a fost dooesubtul 
constumului în jurul unei cămăşi, probabil din tesătură de in sau bumbac care a 
dispărut în întregime. Din această cămaşă au fost identificate fragmente de şnururi 
împletite de diferite grosimi, galoane, copci. În zona capului s-a identific11 un 
obiect metalic în formă de stea placat cu foiţă de aur şi pietre, accesoriu i.:are a 
aparţinut probabil unui turban. 

3. Fragmente de mătase satinată din piepţii unui costum decornt cu 1 7  
bumbi din argint aurit din costumul Smărăndiţei Cantacuzino. 

4. Fragmente din mătase satinată şi căptuşeală neînsemnate cantitativ şi fără 
o localizare precisă din costumele lui Matei Cantacuzino şi Şerban Cantacuzino. 

Tot materialul arheologic grupat pe loturi prezintă: 
I .  Degradări flzico-mecanice - depuneri de păm5.nt şi resturi humice, 

pete, lipsuri mari din ţesături şi din accesoriile metalice, exfolierea peliculei de 
aur, scămoşări şi cutări. 

2. Degradări nzico-chimice - fragilizarea ţesăturii şi accesoriilor metalice 
ajunse în unele zone până la pulverizare, depuneri de oxizi şi cloruri. 

3. Degradări biologice - atac vechi activ de mucegaiuri şi anume dintre 
fungi aspergillus niger şi aspergillus verzicolor. 

Pornind de la degradările menţionate, fazele procesului de restaurare s-au 
succedat de la caz la caz. Tratamentele de curăţire, găsirea suportului adecvat şi a 
tehnicilor de consolidare au necesitat numeroase încercări pentru identificarea şi 
localizarea lor a fost necesară o documentare minuţioasă a istoriei costumului, 
studiind istoria costumului din sec. XV-XVI şi transformările lui în sec. 
XVII-XVIII. 

Din descoperile arheologice sau iconografice s-a ajuns la descoperirea 
tipurilor de îmbrăcăminte şi identificarea constumului în ansamblu. Au fost 
scoase la iveală unele particularităţi ale croiului şi materialelor în decurs de 3 
secole. În această lungă perioadă, se distin!! două etape clare şi anume: prima 
cuprinde tot veacul al XV-iea continuându-se până la mijlocul celui următor iar a 
l i-a etapă durează către stăryitul sec. al XVII-iea şi începutul sec. al XVlll-lea. 

De asemena, o particularitate care trebuie menţionată, costumul femeilor şi 
al bărbaţilor este identic sub rapor1lll craiului, deosebirea fiind vizibilă doar în 
bogăţia broderiei cămăşii şi podoabele capului. Costumul lui Radu Cantacuzino 
aparţine din punct de vedere istonc sec. XVII, începutul sec. XVIII, deci, coincide 
exact cu perioada de viaţă a ace,111ia. 
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Fragmentele ce au rezultat din complexul arheologic din biserica Cotroceni 
ce a apaJţinut familiei Cantacuzino a S(;OS la iveală costumul de curte de bărbat şi 
femeie, (deoarece costumul lui Radu Cantacuzino este identic cu costumul 
Smarandei Cantacuzino) cu caracteristicile epocii n:spective. După un studiu 
îndelungat al costumului lui Radu Cantacuzino, fragmentele recuperate din cei doi 
piep� (cu 36 bumbi din argint aurit), terminaţiile ambelor mâneci, fragmentele din 
poalele costumului şi din căptuşeală au constituit baza reconstituirii costumului, 
care este o tunică lungă (sau anteriu), confencţionat dintr-o ţesătură mai groasă, 
din mătase naturală satinată, lucioasă, căptuşită cu o ţesătură din mătase mai fină, 
mată, de culoare bej-gălbui. Acest anteriu îşi menţine aceeaşi croială (cu mici 
variaţii), atât la femei cât şi la bărbaţi până la începutul sec. XIX-iea. Este un 
costum de influenţă orientală, asemănătoare unei rochii lungi, largă la poale, 
închisă în faţă cu nasturi globulari, cu mâneci strâmte, terminate cu manşetă, iar în 
jurul gâtului cu un guler lat, brodat, detaşabil, care la costumul nostru nu a fost 
identificată. Anteriul ce a aparţinut lui Radu Cantacuzino este aproape identic cu 
un anteriu care datează din sec. XVI şi aparţine vomicului Gligorcea, înmormântat 
la Mânăstirea Voroneţ. 

în 1964, cu ocazia unor lucriri de restaurare prin înlăturarea vechiului 
paviment de le�pezi, costumul a fost scos intact şi tran sportat la Muzeul de Artă, 
în vederea restaurării. intervenţiile de restaurare efectuate de o echipă de polonezi 
şi în special unele substanţe folosite s-au descompus în timp, punând în pericol 
viaţa costumului. Transportat de urgenţă în 1 986 la Muzeul Naţional de Istorie, 
aceste substanţe au fost înlăturate redându-i valoarea şi frumuseţea. Comparând 
fragmentele din costumul lui Radu Cantacuzino cu fragmentele anteriului lui 
Gligorcea, croiul ambelor costume au fost identice cu excepţia dimensiunilor 
corpului. Reîntregirea acestui costum a fost un proces laborios bazat pe studii, 
desene, tipare, măsurători . 

Una din problemele delicate a fost găsirea unor materiale testate, adecvate, 
care să scoată în evidenţă valoarea istorică a fragmentelor şi imaginea estetică a 
costumului, realizat cu ajutorul acestor fragmente. 

Fragmentele au fost consolidate cu fin: din borangic, în culorile piesei, 
aproape invizibile pe un suport transparent, din mătase naturală. După consolidare, 
aceste fragmente au fost prinse pe un costum confecţionat după un tipar elaborat 
după documentele descrise, din textilă neţesută, un material prelucrat industrial 
din fibre de mătase naturală şi fibre poliamidice cu un ph de 6.8, vopsit într-o 
culoare asemănătoare mătăsii fragmentelor compatibilă. Am folosit acest suport 
în primul rând pentru a scoate în evidenţă frJgmentele, arheologice recuperate. iar 
din punct de vedere estetic am considerat că un material neutru este superior unui 
materia.I nou, asemănător cu fragmentele, care ar distona nefavorabil. 

ln final, costumul a fost acoperit cu un tul din nylon, vopsit in culorile 
predominante în scopul protejării în timpul expunerii şi manipulării .  Pentru 
fragmentele c.tre nu au putui fi locahL1te �au rccon stin1ite am elaborat un mod 
original de etalare, indiferent dl' mărimea lor. aşezându-le pe planse din trxtilă 
ne1es11t:\, vopsit li. in culori teme. acoperite cu tul. planşe care constituit· • m  mi jloc 
tle studiu şi ckx:umenlare a unor materiale existente într·o .ummit::i , „,, „1 i�ton• l. 
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FIR. I \1ateriai I tJI cu derornţil de metal cos din paturi 
Ha. l ·o,tum rerorudtuil 
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