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SI INTERPRETARI I 
EUGEN DĂNILĂ, EUGEN IOAN, 

DALVINA LICSANDRU, IOAN ŞERBAN 

Pabtul El isabeta a fo,;t inaugurat la 6 decembrie 1937, în prezenţa familiei 
�g;ile a R umâni e i ,  la cererea dr.:i '1 fusese construit între. anii 1 936- 1937, după 
;ilanurik artutedulu i Corneliu M'lfcu. 

Intrarea in incinta pahtului se face pe sub un portal, pe frontonul căruia e 
amplasatii cmhlemiJ casei regale. 

c,instruirea palatului a fost realizată relativ repede şi din acest motiv 

matcri.\l�le folu�ite pentru decor.ire au fost alese în aşa fel , îndlt să se poată lucra 
11'0� Atât d ifractoiramu, dit şi rezultatele analitice de laborator devedesc că 
frontonul a fost t':'{ecutat din n1f vulcanic, material conţinând feldspaţi şi zeoliţi 

>pe, i lil·i rocilor \'U lcanice - . împreună cu minerale argilo-micacee şi cuarţ 
p:in-l la '.\ % .  

Tuful .:�te o rucă vulcankă cu duritate mid pe scara Mohs, situându-se în 
1.ăd.m:1r.t între calcit �i fluorină deci la aproximativ '.\,S". 

Proprietliţile slahe ale tufului din punct de vedere al rezistenţei mecanice 
�rau cunoscute în acea peri-:Jadă: cu toate acestea, piesa e eltecutată într-un astfel 
de material . ceea ce ne duce cu gândul l� faptul că e11 nu a fost conceputll ca un 
monum�nt - operă de artă. reprezentind o creaţie importantă a autorului, ci, mai 
degral:iă. ca o comandă de executat rapid într-un material ce se putea lucra uşor. 

Tuful este în general un material poros, dar orificiile prez.ente în bucata 
lunulă nu se datorează integral gazelor prezente în lavă, ci unele ne arată urme 
fosi l ifere cc vin sl ateste faptul că este vorba de un tuf târziu. 

Duritatea scăzută a materialului, precum şi porozitatea, au dus în timp, 
datorit\ rondiţiilor de eltpunere permanentă în mediul exterior cu clima! nefavorabil, 
la fragilizare ,i. pe alocuri, chiar distrugere.a piesei . Această distrugere s-a petrecut 
destul de rapid �i în fonne diferite. Astfel, piatra a devenit friabili, în timp 
ajunglndu-se pe alocuri la dezintegrarea sa totali la simpla aling� cu mina; au 
apărut deosebit de multe � variate tipuri de fisuri; unele părţi desficindu-se sau 
deteriorindu-se comple&. 

DalA fiind depaduu adt de rapid survenit!., au fost necesare restauriri 
chiu la un timp relativ ICU1l(clteva 1.CCi de ani) dupl ce pialrl a fo!l pusA în opal. 
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Cu ocazia restnurnrii actuale, au apărut ca evidente mai multe etape de restaurarl' 
anterioare distanţate între ele în timp. 

Datorită faptului că toate au avut loc în a douajumătate a acestui secol, deci 
cu materiale utilizate în mod obişnuit în construcţiile modeme, aceste etape nu pot 
fi fixate în timp prin analize chimice, precum nici ordinea lor; tot ceea ce se poate 
spune, datorită materialelor extrem de diferite folosite, este că au fost etape 
distincte, probabil efectuate cu echipe diferite. 

Astfel, într-o parte din fisuri se constată vizual prezenta răşinilor folosite la 
restaurare într-una din etape. Aceeaşi răşină, probabil epoxidică, se găseşte şi 
într-una din bucăţile detaşate în mod natural datorită unei restaurări ulterioare 
făcute cu mortar. Aceasta atestă faptul că piatra, după o primă restaurare cu răşină, 
datorită condiţiilor de microclimat şi friabilităţii sale, a cr.lpat alături, bucata 
respectivă detaşându-se şi pierz.ându-se, cu timpul a fost necesară o nouă restaurare, 
completarea respectivă făcându-se de astă dată cu mortar. 

În această bucală de completare se constată prezenţa mai multor componenii. 
care analizaţi vizual au 3 culori diferite: 

- alb, la care analiza chimică calitativă şi cantitativă a arătat prezenia 
covârşitoare a CaO, mortarul având un insolubil de 3 , 1 8%, ceea ce doYedeşte că e 
vorba de un mortar uşor de zidărie, având ca liant varul şi ca agregai, într-o 
proporţie nu foane mare, nisip cuarţos; 

- bej, având drept componentă de bază CaO în proporţie de 42% (deci, 
varul provine dintr-un calcar marnos) şi o proporţie de 1 3 %  Si02_ 

- gri, cu un insolubil de 1 ,92%, prezintă urmele de cimen! Portland pe 
seama cărora putem pune desprinderea naturală, cu forme tipice, a buC"ă!ii respinse 
de piatra-mamă. 

Acelaşi mortar având în componenţă 95% CaO se poate găsi la două 
fragmente ale coroanei ornamentale ce au fost lipite cu acesta încă de la executarea 
piesei. Plasticienii au explicat aceasta prin faptul că cele două fragmente, ieşind în 
afara blocului de bază, nu au putut, probabil, fi executate din bucata ini1ială sau a 
fost mai uşor să fie adăugate ulterior. 

Difractog1ama făcută materialului de bază ne mai arată, de :uemenea, 
li'Tezenţa urmelor compuşilor ce alcătuiesc cimentul Portland, ceea ce reatestă, pe 
de-o parte, restaurarea făcută cu ciment şi pe de alta, justifică degradarea atât de 
rapidă, ceea ce dovedeşte o echipă de restauratori neprofesionişti. 

O altă restaurare făcută, probabil, în extrem de mare grabă s-a putut 
constata prin urmele de spoială existente în locurile unde ploaia şi vântul au 
pătruns mai greu. Văruiala a fost, probabil, făcută pentru a W'liformiza coloristic 
întreaga piesă. 

După cum este cunoscut. pe piesele din piatră apar de cele mai multe ori 
atacuri biologice, situaţie existenlă şi în cazul de faţA. 

Analizele biologice efectuale în laboratorul Mu1.e11lui Satului (optice, la 
microscop şi stereomicroscop) au uitat pre1.e11ţa pe picsl a mai multor tipuri de 
licheni, cum ar fi: Filum Lichenes (din clasa Ascolichenes), Graphis Scripta şi 
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Pannelia Parietin11 (din clasa lichenilor crustoşi). Apariţia lor pe o piam\ naturalii 
expusă condiţiilor atmosferice este perfect explicabilă. iar preferenţialitatea pentru 
anumite zone ale piesei (de dimensiuni relativ mari) se datorează orientării 
geografice a frontonului; cunoscut fiind faptul că un obiectiv de dimensiuni mari 
prezintă topovariaţii de umiditate, ddere a radiaţiei luminoase şi expunere eoliană. 

Aceste analize nu s-ar fi putut efectua făr:i sprijinul investigatorilor de la 
Muzeul Satului, Muzeul Naţional de Istorie şi al celor de la institutele de cercetări 
de resort. Interpretarea rezultatelor, precum şi recomandările de tratament ulterior, 
ou reprezentat colaborarea cadrelor ştiinţifico-tehnice cu istorici şi plasticieni. 

Summary 

With the opportun ity or the 1 992 restoration of the decorative pieces of „Elisabe1a 
Palace" from Bucharest. we could find out many olher rcsloralions which took place 
before. They couldn' 1 be localized in order because lhey werc made using modem 
material!, in lhe la.st half of lhis cenlury. The inves1iga1ions showed that the differcnl 
materials were used in dislinct periods of Lime, by different and unprofessional working 
teams. 

The investigations on the base-ma1erial certified the initial thought of the rcs1ora1orcs 
plasticians which was: the fronton wasn't initialy mai.le by the artist in the concepi of a 
monument - piece of art - bui, like an usual decoralion to be made quickly, in an 
easy-work.ing material. 
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