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Restaurarea şi conservarea unui veşmânt preoţesc - epitrahilul 
( sf. sec. XVIII) 

Sorela Gângioveanu 

Epitrahilul restaurat în laboratorul nostru a fost expus în anul 1 943 la o expoziţie de artă religioasă în cadrul 
unei manifestări numită "Săptămâna culturală Olteană" şi a aparţinut bisericii din Budieni (Gorj), fiind recuperat de 
preotul dr. Ion Popescu-Cilieni. Această expoziţie a fost găzduită de Muzeul de Artă, fiind vizitată de Regele Mihai şi 
Ion Antonescu. 

Cuvântul "epitrahil" prin care se denumeşte acest veşmânt preoţesc vine de la grecescul "epitrahilion" care se 
traduce "după grumaz'', arătând în felul acesta şi modul de îmbrăcare. La început epitrahilul era de culoare albă şi 
posibil să fi fost dintr-o ţesătură de in. Odată cu trecerea timpului, forma, materialul şi culoarea epitrahilului au evoluat. 
Astfel, în pictura de la Curtea de Argeş (sec. XIV) apar epitrahile colorate puţin în galben, cu desene frumoase de 
culoare închisă, iar la capetele de jos franjuri. Epitrahilele de azi au marginile tivite cu galon de fir galben sau argintiu, 
iar în partea de jos sunt două garnituri laterale cu franjuri. 

Această textilă este din pânză de bumbac mercerizat, ţesută în război mecanic. Fondul este crem, iar materialul 
decorativ este floral, fiind obţinut din culori vegetale. Epitrahilul este mărginit de o bordură din pânză de bumbac, 
aceasta se regăseşte şi la cele patru cruci fixate pe el. În partea inferioară este decorat cu doi ciucuri din fire de bumbac, 
peste care este înfăşurată o bandă metalică galbenă. 

Piesa prezenta o stare avansată de degradare, asupra ei acţionând în timp factori de degradare fizico-metalici şi 
fizico-chimici: 

• depuneri de praf, plieri, murdărie; 
• rupturi pe suprafeţe mari cu lipsă de material; 
• sfăşieri, tăieturi; 
• desprinderea asamblărilor; 
• pete de ceară şi arsuri; 
• îmbătrânirea materialului textil; 
• decolorare, fragil izare; 
• migrarea coloranţilor în urma spălării neadecvate; 
• oxidarea firului metalic şi pierderea peliculei aurii, precum şi pierderea unor fire de bumbac din ciucuri; 
• bentiţa de contur şi aceea din care erau confecţionate crucile era degradată, ruptă, cu urme de migrare a 

culorilor; 
• pânza sport din in ca şi căptuşala din bumbac erau murdare, rupte, cu cearcăne de umezeală, care au dus la 

pătarea materialului. 
După dezasamblarea părţilor componente şi o desprăfuire uşoară, a urmat tratamentul de curăţire umedă. 

Acesta a fost efectuat separat pentru fiecare parte componentă, constând în imersia totală a acestora în soluţia de 
spălare. La tratamentul de curăţire pentru ciucuri am folosit aceeaşi metodă de conservare. Urmează limpeziri uşoare, 
având în vedere fragilitatea materialului. După uscare, faţa epitrahilului a fost pusă pe o pânză sport vopsită cu culori 
vegetale apropiate de original şi fixată în ramă. A urmat punctarea zonelor rupte cu fir de mătase în culoare apropiată de 
fondul piesei. A vând în vedere gradul avansat de degradare a materialului, pânza de suport, bentiţa şi dublura au fost 
înlocuite cu materiale asemănătoare cu cele originale. După terminarea consol idării feţei epitrahilului, a urmat 
dimensionarea şi asamblarea părţilor componente ale piesei, urmărind ca laturi le să fie egale, corectând şi unele defecte 
anterioare dezasamblări i. 

Toate aceste intervenţii asupra obiectului a avut ca scop să-i redea unele însuşiri pierdute sau estompate în 
timp, căpătându-şi locul alături de alte obiecte valoroase din expoziţia de ba?..ă a Muzeului Olteniei 1 •  

1 Vasile Gregorian. Veşmintele liturgice în Biserica Ortodoxă, 1 94 1 ,  Craiova. 

109 
https://biblioteca-digitala.ro



SORELA GÂNGIOVEANU 

Epitrahilul de la Budieni, înainte de restaurare 
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Epitrahilul de la Budieni, după restaurare 
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