
CERAMICA ROMANA DECORATA IN TEHNICA 
BARBOTINEI LA AMPELUM 

Cu ocazia unor cercetări arheo
logice sistematice şi descoperiri în
tîmplătoare, în unele aşezări daco
romane, în bogatul sortiment de for
me şi calitate a p a r ţ i ni n d 
cerrumcu provinciale r o m a n e, 
a fost s u r p r i n s ă şi ceramică 
purtînd un decor realizat în tehnica 
barbotinei 1. Această categorie de ce
ramică a fost descoperită în cantităţi 
mici şi mai mult într-o 'stare avansa
tă de fragmentare, provenind de la 
vase sparte în timpul utilizării lor, 
purtînd un vernis asemănător celui 
din categoria terra sigillatelor 2

, sau 
o peliculă de glazură plombiferă 3

. 

Ceramica aparţinînd acestei ca
tegorii, descoperită în provincia Da
cia, este considerată de către unii 
cercetători ca fiind de provenienţă 
sud-dunăreană ~ sau panonică 5, res
pectiv vase din import, dar nefiind 
exclusă o posibilă existenţă a unor 
ateliere locale în care se putea rea
liza şi această categorie dC' cerami
că. 6 ' 

Producerea, în atelierele din alte 
provincii ale imperiului, a acestei 
categorii de ceramică de lux,' este în
cadrată cronologic în secolul al II
lea e.n. 7 

Originea tehnicii de ornamen
tare cu barbotină constituie, încă. un 
subiect discutat, părerile specialişti
lor fiind împărţite 8

, majoritatea lor 
optînd pentru răsăritul Imperiului. 9 

La Apelum, într-un cuptor 'de o
lar dezafectat din vechime, 1°, apar
ţinînd unui complex ceramic care a 
activat pe la mijlocul sec. II e.n„ pe 
lingă alte obiecte de interes arheolo-
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gic, au fost surprinse vase şi frag
mente ceramice purtînd un decor 
realizat în tehnica barbotinei 11. In
tregul ·lot de vase şi fragmente pur
tînd decorul amintit mai sus, provine 
de la vase r e b u t a t e în tim

pul desfăşurării procesului de pro
ducţie. 

Pentru realizarea acestei categorii 
de ceramică, în officina ampelensă, 
au fost utilizate argile cu calităţi su
perioare. Unele vase au fost modela
te dintr-o pastă de calitate bună, de 
culoare cărămizie-gălbuie, avînd c~e
gresant un nisip fin, au pr:reţii sub
ţiri şi friabili, purtînd ornamente e
xecutate cu o barbotină de culoare 
cărămizie-gălbuie. O altă categorie 
de forme de vase a fost modelată 
dintr-o pastă fină, densă. de culoare 
mai deschisă roză-gălbuie. c11 un 
conţinut mai mare de argilă albă -
c a o 1 i n - existentă în znnă. prt>
zentînd după ardere o duritate mai 
mare şi o rezonanţă m~talic!i, iar de
corul a fost realizat cu o barbotină 
de culoare albă-gălbuie. 

Decorul acoperă de cele mai 
multe ori numai treimea superioară 
a vasului, iar în cazuri mai rare el 
poate să fie aplicat şi pe toatţ1 supra
faţa lui. Uneori acest decor, realizat 
în tehnica barbotinei, poate să fie 
însoţit şi de alte motive ornamentale 
realizate prin incizie sau canelare. 

Motivele• ornamentalP. aparţi
nînd acestei categorii, i-::lcP..tific atc pe 
ceramica realizată în officina amp2-
lensă sînt : coarda de viţă de vie cu 
frunze şi ciorchine 12 (Pl. I, 1; II, 1-2; 
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VI, 1-2) ; frunze lanceolatae 13 (Pl. I, 
2-3) ; solzi în relief 1' (Pl. II, 2-6 ; 
III, 1-3. 5 ; VII 1-5), dispuşi pe unul 
sau mai multe rînduri orizontale în
cadrate de un rind de mici proemi 
nenţe circulare ; semilune şi „buline
dispuse în treimea superioară a va
su;ui indusiv pc unele torţi (Pl. IV, 
1-3; V, 1-4). L.J 

Pe nici unele din vasele între
gibile sau pe fragmentele descoperite 
în officina ampelensă nu au fost sur
prinse urme de v c r n i s. Acest 
aspect ne relevă că starea de rebut 
s-a produs înaintea ultimei operaţiuni 
de finisare, respectiv înaintea apli
cării peliculei de vernis caracteristic 
celui de pe vasele similare descoperi
te în alte aşezări din provincia Da
cia 16 . La fel de bine, lipsa vernisu
lui de pe urma vasele noastre, pare 
să ne indice că o bună parte dintre 
acestea, ln moci deosebit cele c'ecora
te cu barbotină de culoare cărămizie
gălbuie 17

, erau destinate glazurării 1~ 
ŞI că rebutarea s-a produs la prima 
ardere cînd se realiza faza de ,,bis
cuit" l 9

, caracteristică tehnologiei de 
glazurare, aspect care explicc"1 şi sta
rea avansată de friabilitate a unora 
dintre aceste vase. Demn de reţinut 
este că în acelaşi context a mai fost 
descoperită şi ceramică rebutată a
parţinînd unor faze mai avansate, 
caracteristice tehnologiei de glazura
re 2o, după faza de „biscuit". 

Vasele descoperite aproape în
tregi, restaurarea unora, precum şi 

reconstituirea grafică a altora. a fa
cilitat identificarea unor forme de 
vase purtînd decorul în tehnica bar
botinei, pe care, ţinînd cont de forma 
!?i culoarea decoDului, le vom pre
zenta în continuare. 

A. Ceramică decorată cu barbo
tină de culoare cărămizie. 

1. C u p ă - kantharos cu pi-

dorul înalt (?) (PI. I, 1 ; VI, 1 a-b), ~1 
- modelată din argilă fină cărămizie, 
miezul pereţilor cenuşii, corp 

0

bom 
bat, buza uşor evazată poartă pe fa
ţa interioară o şănţuire pentru spri
jinul capacului. Are două torţi pro
filate, cu o nervură me:liană pc faţa 
superioară, o şănţuire pc faţa infe
rioară şi o proeminenţă aplatizată i:1 
zona de prindere la buza vasului. Pi
ciorul înalt ec;te profilat şi gol în in
terior. Pe git şi p2 umăr poartJ u 1 
decor frumos, reprezentind o coardă 
de viţă de vie cu frunze şi ciorchini 
de struguri, realizaţi în tehnica bar
botinei, cu o barbotină de culoare c[1-

r.'imizie-gălbuie. Forma suplă şi d<' 
corul n•alizat dau vasului o notă clco
sebită de eleganţă. Vasul a fost rebu
tat în timpul arderii în cuptor, rămî
nînd cu piciorul strîmb şi apoi frag
mentat. Dimensiuni: dg - 15 cm; dm 
-- 18 cm şi h - 21 cm. 

2. O a I ă cu două torţi (Pl. 
IT, 1; VI. 2) :12 - pastă fină cărămizie. 
buza evazată poartă pe faţa inkrimi
ră o uşoară <;{mţuire pentru sl"'rijini
rea capacului. .:.\:re 'două torţi band::i
te, uşor canelate. Pe gît şi pc umăr 
poartă un decor reprezcntînd o coar
dă de viţă de vie cu frume stilizate 
şi ciorchini. Fundul este drept şi cr{i
pat din cauza unei arclcri defrcutoa
se. Dimensiuni dg - 14.5 cm: dm -
14,~ cm; h - 14 cm şi df - !1. 

3. O a I ă cu două torţi (Pl. 
v1, 3a-b) 23

, - pastă fină cenuşie. 
Vasul aparţine aceleiaşi serii cu pre-
cedentul (2), avînd aceleaşi caractc>
ristice, respectiv aceeaşi formă şi de
cor, dar este rdormat in timpul ar
derii în suptor şi rebutat. Dimensi
uni : dm - 14 cm; h - 14 cm şi df 
- 5 cm. Această oală deformată în 
timpul arderii în cuptorul de olar es
te încă o dovadă peremptorie privind 
realizarea acestei categorii de cera
mică in officina din Ampelum. 
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4. O a l ă cu două torţi (Pl. IV, 
2) fragmentară, - pastă fină cărămi
zie, decor în formă de semilunc p2 
ambele 'feţe ale buzei şi mici proemi
nenţe pe gîtul vasului, realizate în 
tehnica barbotinei cu o barbotină de 
culoare cărămizie. Torţile poartă o 
proeminenţă aplatizată realizată la 
o distanţă mică de zona de prindere. 
Dimensiuni : dg - 14 cm. 

5. C ă n i t ă cu o toartă (PI. 
II, 2; VI, 4) 24 fragme•.tară, - pastă 
cărămizie, bun uşor oblică în. afară, 
gîtul scurt şi drept, corpul bitronco
nic. Are o singură toartă fragmenta
tă din vechime. Pe git poartă un şir 
de mici proeminenţe, iar în zona u
mărului este realizat un decor stilizat 
din coardă cl2 viţă cc vie cu frunze 
şi ciorchini. Dimensiuni : dg - 6,2 
cm ; dm - 1 O cm. 

6. C ă n i ţ ă (Pi. I. 3) frag-
mentarf1, - pao:;tă fină cărămizie, pe
reţii subţiri şi friabili, decor frunze 
lanceolate. D - 4 x 9 x 0.4 cm. 

1. C ă n i ţ ă (Pl. I, 2) fra~
ment, -- pastii fină cărămizie friabi
lă, decor mici procmineţe şi frunze 
lanceolate. Dimensiuni : c'g - 5 cm; 
dm - 9 cm. 

R. C ă n i ţ ă (PI. I. g) fra~!

ment. - pastă fină cărămizie friabi
li'i. Decor, o coardă de viţă de vie cu 
ciorchine. Ardere incompletă, miilo
cul peretilor de culoRre neagră. Di
mensiuni : dg - 5 cm. 

9. C ă n i ţ ă (PI. I, t1) frag-
ment, - pastă fină cărămizie-cenu

şie, miezul cer~uşi11 închis. Gitul u
şor oblic în afară, poartă sub buză un 
canal orizontal. Decor. la locul de in
fierţie a gîtului cu umărul sint execu
tate mici proeminenţe de formă ro
tundă iar pe umăr boabe de struguri 
rest dintr-un ciorchine. Dimensiuni: 
dg - 5 cm ; dm - 8,5 cm. 

10. C ă n i ţ ă (Pl. I. 5) frag
ment, - pastă fină cărămizie-găl

buie. Decor un şir orizontal de mici 

proeminenţe pe umăr şi un fragment 
de decor de viţă de vie cu frunze şi 
ciorchine. D - 7 x 3,5 x 0,3 cm. 

11. C ă n i. ţ ă (PI. I, 4) frag-
ment, pastă fină cărămizie-gălbuie, 
friabilă. Decor coardă ele vită ce vie. 
Ardere incompletă, miezul 'pereţilor 
este negru. Dimensiuni: dg - 5 cm; 
dm - 10 cm. 

12. C ă n i ţ ă (Pl. I, 7) frag
ment, - pastă fină cărămizie-gălbu
ie friabilă, decor coardă de viţCt de 
vie cu ciorchini. Dimensiuni : dg --
5 cm; dm - 1 O cm. 

13. C ă n i ţ ă (PI. III, 7) fr::g
ment, - pastă fină ci1ră;~1'zk~-g<i1buie. 
Decor, pe gîtul înalt, incizii orizontale 
iar pe umăr coardă de vi \ă ce vie cu 
frunze şi ciorchini. Parbotină c1e cu
loare cărămizie-gălbuie. D - 7 x 8,2 
x 0,4 cm. 

14. Căniţă cu o toartă (Pl. II, 
6 ; VII, 3 a-b), - pastă fină cărărJi
zie, între două şir;t1ri orizontale rie 
mici proeminenţe poartf1 un clecoc 
format din trei rîw'uri de ;;olzi în re
lief realizaţi în tehnica barbotinci. 
Buza scurtă uşor oblică în afară şi 
corpul bombat. Toarta bandatii, cu 
două caneluri lonqitu--innlc, 1:oartrt 
în lungul ci mici procminenţ~ rotun
de şi una mai mare în 7ona c'c pri'
rlerc de buza vasului. Fundul profi.,. 
lat poartă la exterior un mic umbo. 
Dimensiuni: dg - f>,4 cm; dm - 9,8 
cm; h - 10,3 cm şi elf - 3,9 cm. 

15. C ă n i ţ ă cu o t-:nrti'i (Pl. 
II, .'3; VII. 1) :::;. pastici fină c2r'mi"ie
pi1lbuie, buza uşor aplecată în ;:ifClră, 

fra~mentată, o sin.gură toartit c2nr:
lată cu o proeminr.nţ{i î 1 zrna d: 
prindere la buză. Corpul bombat c::;te 
decorat pe suprafaţci. umăcului cu 1'.n 
şir de solzi în relief şi mici proemi
nenţe în zona de prindere la buză; 
Fundul uşor concav. Dimensiuni: dg 
- 5 cm; dm - 8,5 cm; h - 9,2 cm 
şi df - 3,2 cm. 
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16. C ă n i ţ ă cu o toartă (PI. 
II, 5;. VII, 2) ~. - pastă fină cărămi
zie-gălbuie, buza uşor oblică în afa
ră. Corpul bitronconic, bombat în 
zona umărului. Pe umăr, în zona gi
tului, poartă un decor din solzi în 
relief încadraţi de către două şiruri 
orizontale de mici proeminenţe. Fun
dul uşor concav. Dimensiuni : dg -
5,6 cm; 'dm - 9,5 cm; h - 9,5 cm şi 
df - 3,5 cm. 

1 7. C ă n i t ă cu o toartă (Pl 
II, 4; VII, 5) 2i, - pastă fină cărămi
zie-gălbuie, buza uşor oblică în afa
ră, fragmentată din vechime, la fel 
şi toarta. Corpul este bombat. Pe u
măr, în zona gîtului, poartă un decor 
din mici proeminenţe în şir orizon
tal, urmat pe umărul vasului de un 
şir de solzi în relief, urmînd apoi un 
şir de proeminenţe ceva mai mari, 
situate pe diametrul maxim. Dimen
siuni : dg - 6 cm; dm -- 10 cm; h -
11,3 cm şi df - 4 cm. 

18. C ă n i ţ ă cu o toartă (PI. 
II, 7), 2B - pastă fină cărămizie-găl
buie, buza uşor oblică în afară, frag
mentată din· vechime, la fel şi toarta. 
Pe umăr poartă un decor format din
tr-un şir orizontal de proeminenţe 
platizate. Corpul este bitronconic, 
diametrul maxim fiind situat în zona 
umărului, fundul este uşor concav. 
Dimensiuni : dg - 6,8 cm ; dm - 11 
cm; h - 11,2 cm şi df - 3,7 cm. 

19. C ă n i ţ ă cu o toartă (Pl. 
III, 1 a-b) fragmentară, -- pastă fi
nă cărămizie-gălbuie, buza uşor obli
că în afară, toarta bandată canelată. 
Decor din mici proeminenţe pe gît şi 
pe umăr care încadrează un şir ori
zontal de solzi în relief. Dimensiuni: 
dg - 5 cm; dm - 8,5 cm. 

20. C ă n i ţ ă (Pl. III, 2) frag
mentară, - pastă fin.ă cără.mizie
gălbuie, buza uşor oblică în afară, 
pereţii mai groşi şi mai rezistenţi. 
Decorul format din mici proeminen-

ţe pe gît şi pe marginea umărului 
încadrează un sir de solzi în relief 
Dimensiuni: dg - 6 cm; dm - 8 
cm. 

21. Căniţă (Pl. III, 5) frag
ment, - pastă fină cărămizie-găl
buie, decor mici proeminenţe în şir 
orizontal care încadrează un rînd de 
solzi în relief. D - 6,5 x 4 x 0,4 cm. 

22. C ă n i ţ ă (Pl. III, 3) frag
ment, - pastă fină cărămizie-găl
buie, decor mici proeminenţe pe bu
ză, pe gît şi pe umăr solzi executaţi 
în relief. Dimensiuni : Dg - 5 cm; 
dm - 9 cm. 

23. C ă n i ţ ă (Pl. I, 8) frag
mentară, pereţi şi fund, -- pastă 
fină cărămizie, ardere incompletă, 
miezul pereţilor de culoare cenuşie. 
Fundul concav are un mic umbo pe 
faţa exterioară. Dimensiuni : df -
3,5 cm; h - 4 cm. 

24. C ă n i ţ ă (PI. III, 4) frag
mentară, pereţi şi fund, - pastă fină 
cărămizie-gălbuie. poartă urme de 
rectificare, cu o lamă ascuţită, pe 
fata exterioară. Fundul uşor concav. 
rn'mensiuni : dm - 9,2 cm; df - 3,7 
cm. 

25. Că n i ţ ă (Pl. III," 10) frag
mentară, pereţi şi fund, - pastă fină 
cărămizie-gălbuie, ardere incompletă, 
miezul pereţilor de culoare brună, 
fundul concav. Dimensiuni : dm -
9,5 cm; df - 3,5 cm. 

26. C ă n i ţ ă (Pl. III, 9) frag
mentară, pereţi şi fund, pastă fină 
cărămizie-gălbuie, fund concav. Di
mensiuni : df - 3, 7 cm. 

B. Ceramică decorată cu barbo
tină de culoare albă. 

1. U r c i o r (PI. IV, 1) 19 

fragmentar, - pastă fină roză-găl
buie. Gura uşor oblică în afară, buza 
canelată poartă un decor din mici 
proeminenţe ovale din barbotină de 
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culoare albă. Pe umăr are două rîn
duri de caneluri orizontale care înca
drează un decor format din solzi şi 
proeminenţe ovale din barbotină 
albă. Nu are toartă. Dimensiuni : dg 
-- 6 cm; dm - 21,5 cm. 

2. C u p ă - kantharos (?) cu 
piciorul scurt şi talpă lată {Pl. V, 1)30 
fragmentară, - pasta fină cărămizie 
nisipoasă, pereţii drepţi, fundul bom
bat. Decor în formă de semilună şi 
„buline" din barbotină albă, dispuse 
în rînduri irizontare pe toată supra
faţa vasului. Poartă urmele a două 
torţi. D - 10 x 12,5 x 0,9 cm. 

3. C a n ă cu două torţi {Pl. 
1 V, 3) fragmentară, - pastă fină că
rămizie, miezul pereţilor cenuşiu, 
torţile cu proeminenţe în zona de 
prindere la buză. Decor „buline" din 
barbotină albă pe faţa exterioară a 
buzei. Dimensiuni : dg - 16 cm. 

4. C ă n i ţ ă (Pl. III, 6) frag
ment, - pastă fină cărămizie. Decor 
mici semilune din barbotină albă. D 
- 3 x 5 x 0,4 cm. 

5. C ă n i ţ ă (Pl. III, 8) frag
ment, - pastă fină cărămizie. Decor, 
un canel în zona umărului şi semilu
ne din barbotină albă pe toată su
prafaţa. D - 6,5 x 6 / 0,5 cm. 

6. V as('?) (PI. III, 11) fragment 
perete, - pastă fină cărămizie. De-
cor semilune din barbotină albă. D 
-3X3X0,6cm. 
D-m 

7. T o a 'r t ă (Pl. V, 2 a, b, c) 
fragmentară, pastă fină caram1z1e, 
bine arsă, modelată în bandă, se prin
de sub buză, iar partea inferioară s(• 
prinde pe peretele vasului sub umăr. 
La locul de inserţie cu buza vasului, 
pe faţa exterioară, poartă o proemi-
nenţ.ă aplatizată. Pe o lungime de 
4 cm, toarta este perpendiculară pe 
buza vasului, apoi face un cot in 

-----
unghi ascuţit. In zona de curbură 
toarta prezintă două alveolări. Decor, 
un chenar incizat încadrează pe su
prafaţa orizontală un motiv în formă 
de seceră realizat din barbotină al
bă, iar pe suprafaţa verticală un şir 
de incizii orizontale în formă de arc 
de cerc. Lateral poartă „buline" din 
barbotină albă. Este o formă de toar
tă inedită, verosimil să fi aparţinut 
unei cupe-kantharos ('?). 

8. T o a r t ă (Pl. V 3, a., b, c) 
- fragmentată, - pastă fină cărămi
zie-cenuşie, bine arsă. Face parte din 
aceeaşi categorie cu precedenta, a
vînd în plus, la locul de curbură o 
proeminenţă oblică aplatizată. Deco
rul este format din acelaşi chenar 
incizat care pe suprafaţa orizontală 
încadrează un motiv incizat în formă 
de S-uri aglomerate şi ,,buline'' din 
barbotină albă, pe suprafaţa vertica-
lă încadrează două şiruri paralele de 
incizii în formă de arc de cerc peste 
care au fost aplicate „buline" din 
barbotină albă. Ca şi precedenta, 
foarte probabil, provine de la o cu 
pă-kantaros ('?). 

9. T o a r t ă (PI. V, 4) frag
ment, - pastă fină cărămizie-cenu
şie, vitrificată. Face parte din cate
goria torţilor prezentate mai sus şi 
aparţine părţii verticale. Decor sim
plu din incizii longitudinale şi "bu-
line" din barbotină albă. In secţiune, 
este de formă pentagonală neregula
tă. 

10. T o a r t ă (Pl. V, 6) frag
ment, - pastă fină cărămizie-gălbu
ie. Provine de la un vas de talie mi
că, este de formă cilindrică. Decor 
o incizie longitudinală in poziţie 

centrală, încadrată de două incizii 
fine, la mijloc poartă o mică semilu
nă din barbotină albă. 

Demn de reţinut este că cerami
ca prezentată în nota noastră nu pro-
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vine dintr-un strat de cultură de la 
vase sparte în timpul utilizării lor, 
ea a fost surprinsă, aşa după cum am 
mai relatat, într-un cuptor de ars ce: 
ramică activ pe la mijlocul secolulm 
al II-l~a e.n. 31

, provenind de la dife
rite forme de vase re b u t a t e 
pe parcursul realizării lor în officina 
locală 32

, aspecte· care asigură datarea 
producerii lor la mijlocul sec. II 
e.n. 33

• Concomitent cu această cate
gorie de ceramică, au mai fost s.ur
prinse în acelaşi context şi al!e ~biec
te din ::eramică fină sau grosiera. Ele 
aparţin unei game diversificate de 
forme si calitate de la modesta ce
ramică . de uz ca~nic 3<1, opaiţe 35, te-
racote votive, 36 vase de cult pînă la 
ceramica de lux - terra sigillata 37 

sau cu glazură plombiferă 38
• Aceas

tă gamă largă de forme şi calitate. ~ 
fost executată în diferitele tehnici 
caracteristice fiecărei categorii în 
parte. Aspectele preze_ntate ne .P;r
mit să presupunem ca în off1cma 
ampelensă au activat, în acelaşi timp, 
meşteri-olari de condiţie so_cial~ ş~ 
etnică diferită, buni cunoscaton a1 
tehnicilor privind realizarea acestor 
produse. 

Este bine' cunoscut că în noua pro
vincie cucerită, şi în mod deosebit la 
Ampelum converg, aproape din toa
te provinciile imperiului un mare 
număr; de coloni, cetăţeni romani sau 
peregrini, atraşi de mirajul aurul~i, 
purtători ai unui „mozaic" de credm
ţe şi îndeletniciri. Aşa că, în faza ac-
tuală a cercetărilor, aspectele prezen
tate mai sus, ne obligă la mu.ltă pru
dentă în încercarea de a preciza zona 
de provenienţă a tehnicii de orna
mentare cu barbotină în officina din 
Ampelum, situîndu-se deocamdată, 

în sfera unor verosimile ipoteze de 
lucru pe care le vom prezenta în 

continuare. 

Cele cîteva forme de vase de 
tip K a n t h a r o s (PI. I, 1; V, 1; 
VI, 1 a-b) de vechime tradiţională e
lenistică, precum şi unele elemente 
de decor întîlnită pe această catego
rie de ceramică sau pe alte forme de 
vase decorate în tehnica barbotinei 
în officina din Ampelum, precum şi 
din alte aşezări din provincia Dacia, 
ex. : coarda de viţă de vie cu frunze 
şi ciorchini 39 sau solzi în relief, 40 

ne indică o posibilă provenienţă a 
acestei tehnici de ornamentare din 
atelierele sud-dunărene, respectiv din 
zona sud-estică a Imperiului. 

- La fel de verosimilă este şi 
ipoteza că această tehnică de orna-· 
mentare ar putea să fie de origine 
vestică ajunsă în Dacia Superior, 
respectiv la Ampelum, prin filiera 
unor ateliere din Panonia. 

- Dar nu poate să fie exclusă nici 
ipoteza că ar putea să fie vorba de 
forme h i b r i d e, în curs de 
formare, cum de altfel era şi firesc, 
din simbioza f.ntre diferitele tehnici 
aduse pe aceste meleaguri de către 
noii veniţi. 

O viitoare analiză comparativă 
a întregului material arheologic a
parţinînd acestei categorii de cerami
că, descoperit pe teritoriul provinciei 
Dacia, se va dovedi relevantă, of e
rind suficiente informaţii a căror co
roborare să faciliteze identificarea 
zonelor de origine ale acestei tehnici 
de ornamentare. 

Deocamdată, rămîne certă con
statarea că în Dacia Superior, într-o 
officina locală, la Ampelum în seco
l ul al II-lea e.n., se realiza în mod 
curent şi ceramică decorată în tehni
ca barbotinei, destinată să înlocuias
că produsele de acest gen, aduse cu 
mari dificultăţi din alte centre ale 
Imperiului, renumite în producţia ce
ramicii de lux. 
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NOTE 

t Cluii5'telscu, Viaţa economică a Da

ciei romane, Piteşrti, 1929, p. 70, pl. LII, 
fig. 5; Gh. Ştefan, SCIV, 9, 1958, p. 61-62, 
fig. 5, 1-4; Gh. PopiHan, Dacia, NS, 16 
Hl72, fig. 8, 1; E. Chiri.Lă şi colab„ Castrul 
roman de la Buciumi, Cluj, 1972, p. 40, pl. 
xxxr", 4; XXXII, 7; N. Gud.e.a, ActaMN, 
10, 11973, p. 582, fig. 13/8. 10, 1!2; Gh. Po
pilitan, Ceramica romană din Oltenia, 
Craiova, 11176, p. 50-52, pl. XIJ:I, 192-1193; 
X\11[!, 218-222; XIX, 223, 233; XX, 234-
242; A. Cătina.5, Potaissa, 2, 1980, p. 89, 
fig. 5/4; A. Alicu, A. Soroceami, Potaissa, 
3, 1982, p. 59; I.T. Lipovan, AIIA, Clui
Naipoca, 26, 1983-11984, p. 306-307. 

2 V. Christescu, op. cit„ p. 70, pl. HT, 
fig. 5; Gh. Ştefan, op. cit., p. 61-62, fig. 

5, 1-4; Oh. Popilian, DACIA, NS, 16„ 

1972, fig. 8, 1; idem, Ceramica romană 

din Oltenia, p. 50_52, pl. XIIJ, 192-193; 

XVLII, 2.18-222; XIX, 223-233; XX, 23'4-

242; A. CJăltinaş, op. cit., p. 89, fig. 5, 4. 

3 E. Chi'l'ilă şi colab., op. cit„ p. 40, 

pi. XXX, 4; XXXII, 7; N. Gudea~ op. cit„ 

p. 582, fig. rn, 8, 10, 12; D. Alilcu, A. So

rooeanu, op. cit„ p. 59; I.T. Llpovan, op. 

cit., p. 306-307. 

' Gh. Popili'an. op. c'i.t„ p. 51-52. 

s E. Chilr.i'lă şi colab.. op. cit„ p. 40 

6 Gh. Popilian, op. cit„ p. 52. 

'Idem, p. 51-52. 

e Ibidem, p. 52. 

e Ibidem, p. 52 
9 Ibidem. 

10 I.T. Lipovan, op. cit„ p. 305-306. 

11 Ibidem, p. 306-307. 

1l Ibidem, p. 306; Gh. Popia.ian, oP. 
cit„ p. 51. 

13 Ibidem, p. 51, pl. XVUI, 218-221; 
I.T. Lipovan, op. cit., p. 306. 

" Gh. Popilian, op. cit„ p. 51, pl. XX, 
f.ig. 240. 

;.; Ibidem, p. 51, pl. XX, fig. 241 ; I.T. 

Lipovan, Cu privire la ceram'ica cu gla_ 
zură plombiferă din Ampelum. (ms). 

16 Veizi: nota I. 
11 I.T. Llpovan, AIIA, Cluj-Napoca, 

26, 1-983-1984, p. 305-309. 
18 Vezi nota 8. 
rn D. Ali'CU, A. Soroceanu, op. c4lt, p. 

54; H. Balifet şi oolab„ Pour la normali
sation de la description des poteries, Pa
ris, 11983, p. 47. - Poterie cuite une pre
miere fois en vue de recevoir au cours 
d'une deuxiemc cuissont un revetement 
de gla9ure. 

20 I.T. Lipovain, op. cit„ p. 303-304, 

306-307. 
21 Ibidem, p. • 306, pl. IX, 1. 

~2 Ibidem, pl. VII, 1; IX, 2. 
~3 Ibidem, p. 306, pl. IX, 4. 
'.M Ibidem, p. 306, pl. VI, 4. 
~5 Ibidem, p. '306, pl. VI, 1. 

28 Ibidem, p. 306, pl. VI, 2. 
21 Ibtdem, p. 306. pl. IX, 3. 

28 Ibidem, p. 306, pl. VI, 5. 

29 Ibidem, p. 306, pl. VI, 2. 
30 Ibidem, p. 306, pl. VI, î. 

Jt Ibidem, p. 310. 

3:l Ibidem, p. 303, 300. 

33 Gh. Ştefan, SCIV, 4, 1953, 1L2, p. 
263 sqq. 

34 I.T. Lipov.an, AIIA, ClujJfa1poca, 
26, 1983-1984, p. 304, 308, pl. I, 7; II, 1-4, 
7-10; HI, 1-2, 4; VII, 2-7; VIU, 1-7. 

35 Idem, Sargetia, 18-19, 1984-1985. p. 
141-147. 

36 Idem, Teracote votive de la Ampe_ 
lwn, (ms). 

37 D. Isac, Terra sigillata 
romană (Re7mmaltul tezei de 
1985, p. 22; I.T. Lipovan, AIIA, 
poca, 26, 11983-1984, p. 303. 

38 Ibidem, p. 303-304, 306-307. 

:19 Gh. Popilian, op. cit„ p. 51. 

w Ibidem. 

în Dacia 
doctorat, 
Cluj-Na-

Venim cu precizarea că materialele 
arheologice, care constituie sub:ectul a-
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cestei note, lllU fos.t descoperite de căltre 

semnatarul acestc.r rînduri în campania 
de să.pălturi de sailvare din Ampelum, ih 
vaira anului 1984 (vezi AilA, Cluj-Naipoca, 

26, 1983-1984, p. 306) şi se pălStrează ln 
„Laboratorul de restaurare şi conservare" 
a.1 Muzeului UnirH din municipiul Alba 
Juli.ai. 

ROMAN DECORATED CERAMICS IN BARBOTINA TECBNIC 

Summacy 

At Ampelum, in an old desintegrated pdttery ki!l.n belong'.ng to a potrtery 
complex f:-om the middle of the 2nd century a.C'.r., some vases and ceram:cs frag
ments carrying a decor în barbotina technic were discoveried among other many 
and important ceramdcs objects. 

All these vases and fragments procedeed from reject process during thc pro
du~tion process. Part of these ceramics With brick-coloured barbotina ornaments 
were destinated to be glazed, and a better burnt part to be decorated with a white 
barbotina. 

According to "bhe CJi;r<:umstanoes these deoorated oeramilcs were diiscoveried we 
may da1e the processing at Ampul,um officlna by the mi'Cldle of the 2nd century 
a.Cr. 
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Pl. I. CuPă-kantharos C'U p1c1or !nalt, decor colllrdă de V'iţă de vie (l); clnlţe 

decorate în tehnica barbotine~ (2-9). 

87 
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Pl. II. Oalli cu douA torţi, decor coar dă de viţă cu struguri (l); cil.niţi cu de-
cor coardă de vie (2); cil.nife decorate cu solzi in relief (3-6); cil.nlll decoratA cu 
proem!nenţe aplerti.za'te (7). 
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PI. III. Căniţe fragmentare decorate cu solzi în relief (LJ, 5): căniţe, fragmen_ 
te pereţi şi fund (4, 9-10); căniţă, fragme ent, decor coardă viţă de vie cu cicrchini 
(7); cllniţe, fragment, decor mici semilune din barbotină albă (6, 8, 11). 
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Pl. IV. Urcior (1); oalA C'U douA torţl (2); Oall cu două itorţi (3). 
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Pl. V. Cupă-kharitaros, cu pidor scurt (1); Toartă (2 a-c); toartă (3 a..c); toartl 
(4 a-c); toartă (5). 
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Pl. VI. Cuµă-kanlaros cu picior îna.J1 (1 a-b); Oală cu două torţi, decor coardă 
de viţă de vi€ cu struguri (2); Oală cu două torţi, rebut (3 a-b); căniţă, decor viţă 
de vie (4). 

www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro



Ceramică romană 

, +: .• 
,. k i 
..;.fi :' 

Pl. VII. Căniţe decorate cu solzi in reliieif (15). 
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