
RESTAURAREA UNOR FRAGMENTE TEXTILE DESCOPERITE 
LA BISERICA MEDIEVALA PIN CABANSEBEŞ 

Săpăturile arheologice întreprin
se în anul 1988 au evidenţiat în 
Caransebeş o Biserică Medievală, de 
unde provine un semnificativ mate_ 
rial arheologic1. 

Materialul recoltat totalizează un 
număr foarte mare de fragmente de 
ţesătură, provenind din mormint~le 
din cripte şi casete2

• 

Analiza s-a fă.cut pe fiecare 
criptă, casetă şi nivel în parte. 

Este poate locul să menţionăm 
că, în contextul cercetărilor arheo
logice pentru zona ~aransebeş, a
ceasta este prima analiză a ţesături
lor efectuate pe W1 material desco
perit într-o aşezare medievală. De~i 
materialul este relativ abwident, nu 
toate fragmentele sînt la fel de bine 
reprezentate. 

Pentru fiecare piesă în parte, 
s-a întocmit un dosar de restaurare 
şi coI?Servare cu documentaţia în 
permanenţă. 

In cele ce urmează, vom descrie 
principalele etape de restaurare şi 
conservare a .fragmentelor : 

I. Cercetarea piesei (realizarea 
fotografiilor - în permanenţ;'i). 

- se analizează obiectul vizual 
şi microscopic pentru determinarea 
gradului de degradare a tehnicii şi 
execuţiei şi determinarea tehnicii 
broderiei aplicate (starea de conser
vare}. 

- analize fizico-mecanice 
probe de ardere, pentru determina
rea naturii fibrelor textile. 

- analize pentru determinarea 

f' -·. • f)aniela l!TrziceanH 

facturii paietelor şi mărgelelor. 
II. Descrierea fragmentelor din 

punct de vedere estetic - stare de 
conservare. 

Fragmentele prezentate în lu
crarea de faţă au fost fotografiate 
în lwnină razantă şi directă, iar pen
tru fragmentele foarte degradate 
s-au efectuat şi fotografii prin trans
parenţă~. 

în urma cercetărilor fragmente
lor şţ a analizelor am constatat că 
fragmentele prezintă : degradări : 

1. fizico-mecanice destră-
mări - desfacerea în fire rupte ne
regula te; deşirări - desfacerea din 
ţesătură sau împletitură a firelor de 
urzeală şi băteală; murdărie şi fra
gilizare. 

2. fizico-chimice - oxidare -
degradare chimică a fibrelor metali
ce din ţesătură provocată de reacţia 
oxigenului din aer asupra metalului 
sub acţiu11.ea luminii şi factorilor de 
microclimat (umiditate şi tempera
tură), cît şi a materialului - degra
dare fizico-chimică rezultat prin 
procesul de modificare lentă a struc
turii şi a anumitor proprietăţi ale 
acestora Sl!b influenţa factorilor ex
terni (lumină, temperatură, oxigen); 
îmbătrînirea fibrelor şi deshidrata
rea (uscăciunea fibrei) - care re
zultă din eliminarea apei din mate
rial, sau combinaţie chimică, deci, 
pierderea elasticităţii, fineţii şi re
zistenţei fibrei. 

3. biologice - putrezire - ca 
tll'mare a procesului de descompu-
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nerc enzimatică a substanţelor de 
natură proteică provocată prin fer -
mentaţia microbiană. 

Realizînd probe de ardere, con
cluzionăm că fibrele folosite sînt ce
le vegetale care ard uşor şi degajă 

un miros de hîrtie (in, bumbac şi cî
nepă), iar suportul în unele cazuri 
a fost din mătase - animală 
conţine cheratină - se contractă şi 
miroase a pană arsă. 

Firele metalice sînt formate prin 
răsucirea unei benzi metalice foarte 
fine' şi înguste în jurul unui miez 
textil şi s-au folosit chiar benzi de 
metal aurit {Pl. III, A), înfăşurat pe 
un miez de fir tors. 

Paietele care au fost aplicate 
sînt din bronz argintat, iar ca pietre 
preţioase5 s-au folosit granate {feţe 
rombice), sticlă tubulară, mărgele 
ştrangulate, perle {Pl. I, A, B), măr
gele de diferite culori {bleau, verde)6

• 

ITI. Descrierea fragmenelor tex-
tile: -

1. In cripta 5, M2, în regi unea 
toracelui s-a descoperit un fragment 
de ţesătură realizat prin ţesere în 
războiul de ţesut, folosindu-se atît 
ca băteală cît şi ca urzeală fire de 
cinepă sau in prin alesătură peste 
fire, realizîndu_c;e două motive: 
„fucca", motiv realist şi „prescura", 
motiv simbolic, de dimensiunile 4/ 
6,4 cm.7 {Pl. II, A, B). 

2. Cripta 6, Mt - lingă tîmpla 
dreaptă un fragment de ţesăturăs, cu 
fir metalic avînd motiv decorativ 
„şerpuleţe" (Pl. III, B, C) - motiv 
zoomorf, fiind realizat prin aplicarea 
pe suport9 a firelor metalicelO. Di
mensiunile sînt 1/7,7 cm. 

3. Cripta 6, M8 - lingă timpla 
dreaptă - fragment de ţesătură a
vind motiv ornamental „brăduţul" 11, 
realimt prin ţesere în război12• (Pl. 
IV, A, B). Dimenstunile: 1,6/4,6 
cm. 

4. Cripta 7, Mt - fragment de 
ţesătură 13 cu fir metalic, aplicat pe 
suport (Pl. V, A, B), realizat prin 
coaserea punctului de feston pornit 
dintr ... un singur punct şi dus în in
terior în formă de romburi, iar în 
cele patru colţuri au fost aplicate 
prin coasere, bobiţe din fibră textilă, 
realizate pe ac, iar în mijloc s.-a a
plioat o bobiţă mai mică pe care a 
fost cusută o paietă1'. Dimensiunile 
sînt : 1, 7 /4,5 cm. 

5. Cripta 7, Ma - lingă calota 
craniană s-au descoperit fragmente 
probabil (aparţinînd), făcînd parte 
dintr-un acoperămînt de cap 15 (Pl. 
V l, A, B). Această broderie av'.ind 
suport textil a fost realizată astfel 
prin răsucirea firului metalic pe ac 
:;;i aplicat pe suport în două rînduri, 
10rmîndu-5e astfel ·acel „melc", iar 
în interiorul melcului, s-au brodat 
acei „pupuleţi" sau „ochi după ac" 
- fiind un punct de feston pornit 
dintr-un singur punct şi dus 1n in
terior în formă de rază, fonnînd ast
fel o mică circumferinţă cu margi
nea festonată. La baza „pupului", 
s-au aplicat bobiţe din fibre textile, 
în număr de 12, realizate pe ac şi în 
miJ10c de asemenea s-a aplicat o 
booiţă pe care a fost cusută o paietă. 
Pe aşa zisul „melc", s-au cusut mai 
multe paiete1°. Dimensiuni : 3,5/3,5 
cm. 

6. Cripta 7, Mi1 - acest frag
ment17 (Pl. VII, A, B), descoperit în 
zona bazinului, dintr-un şnur realL 
zat prin împletirea a două fibre tex
tile. Şnurul era ataşat prin coasere 
la „ciptă" (realizată cu croşeta) 1 ~i, 
Dimensiuni: 2,5+2,5/13,4 cm. 

7. Crip\a 9, Ma - acest frag
ment19 are suport textil, broderia 
fiind .executată prin răsucirea benzii 
metalice rezultind un „me1c"7.0, iar 
în mijlocul lui a fost aplicată ori o. 
mărgel'l,lţ~ ştr~"tă din siiclŞ, - · 
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la care la rîndul ei la unul din ca
pete are aplicată o mărgeluţă din 
granat - ori altele de diferite culori 
(Pl. VII[, A, B). Dimensiunile sînt : 
2,4/2,5 cm. 

H. Cripta 10, M3 - fragmente 
de ţesătură cu fir metalic găsite pe 
bazin21, avînd suport textil, este rea
lizat pcin îmbinarea a două şnururi 
(cca. 5 cm.) (împletirea firelor me
talice)22, iar cele două părţi care con
stituie broderia respectivă au fost 
prinse între ele prin cusătura „cio
căn~le" (Pl. IX, A, B ; Pl. X, A, B) 
- ornament de factură liberă 
acest mod de „cheiţă" - se lucreazi"'1 
pentru a păstra bine direcţia cU5[1_ 

turii. Dimensiunile sînt : 4/6,6 cm. 
9. Caseta B, M1, M12 - în zona 

craniului şi a toracelui s-au descopp
rit fragmente de dantelă (ciptă)23 , 
realizate cu croşeta pe care au fost 
aplicate mărgeluţe din sticlă şi perle 
(Pl. XI, A, B)2'. Dimensiunile : ~,13 17 
cm. 

10. Caseta C, M2 - fragme11 • de 
ţesătură avind suport textil re'.''izat 
prin împletirea a 12 fire25 (Pl. 'ZII, 
A, B), iar „năsturelul" (Pl. XIII, A, 
TI), s-a realizat de asemenea prin 
împletirea cu croşeta (12 fire), în 
mijloc aplicindu-se o mărgeluţă. DL 
mensiunea este de 1 cm., iar dimen
siunile fragmentului de ţesătură sînt 
de 1,5/10,2 cm. 

11. Caseta I, Mt. fragment 
textil (dantelă) - realizată cu cro
şeta prin împletirea unui fir textil 
şi prins de şnurul realizat prin ră
sucirea a opt fire textile şi aplicat 
pe suport în „şerpuleţe", - iar a
ceastă broderie26, probabil tot cu a
jutorul croşetei a fost prinsă de ma
terialul respectiv (Pl. XIV, A, B, C). 
Dimensiunile sint 1,8/11,5 cm. 

12. Caseta II, M1 - fragmentul 
de dantelă (broderie )a fost realizat 
cu croşeta prin împletirea a două 

fire textile, neavînd suport (Pl. XV, 
A, B), de dimensiunile : 3,6/4,4 cm. 

13. Caseta II, M1 - fragmentul 
de dantelă (broderie )a fost realizat 
cu croşeta prin împletirea a patru 
fire textile, î~re ele fiind introduse 
mărgele din sticlă tubulară, această 
dantelă fiind prinsă de un şnur reali
zat prin împletirea a două fire tex
tile, iar tot de acest şnur fiind prin
să dantela realizată· din patru fire cu 
croşeta. Specificăm că nu a fost du
blată (Pl. XVI : PI. XVIl) 27

• Dim<>n
siunile sînt de aproximativ 8/10 cm. 

Aceste ţesături cu fir, cu moti
ve geometrice şi fi,gurative, erau 
realizate prin broderii de mină, des
tinate nu numai veşmintelor litur
gice, cit şi celor civile de gală28. 

Cele mai multe fraqmente de 
t<:~sătură. păstrează modelele existen
t€' şi azi. pe piesele costumului 
popular bănăţean, în special ceapsa ~i 
opregul carf' conţin fir meta]fr. 
mărgele şi .,bănuţi" - piese de cos
tum de străveche tradiţie 29

• 

IV. FC!.zele procesului de restau
retre (tratamente ~i modul de conser
vare). 

Voi descrie lucrfirih' efectuate 
pentru majoritatea frac:mcntclor 

a. Tratamontr : - pentru frac:
mentele arheolouico. c•sto important 
să se facit aclimati;;:an'a niesei 1:1 
noul mediu. Prima operaţie : - d1'
zinfecţia care se face în vapori dL' 
aldehidă formicei :·o (în soluţie la vo
lum 1/3) - trei zile timp în C<tl"<' 

piesa este urmiirită - atenţie la mu
cegaiuri. La încr·put. fragmentul 
împreun[1 cu vasul c:1re conţine al
dehida formi61 sunt separate de nw-
diu printr-o folie dC' plastic - nu 
trebuie expus la S'.)an'. După trei 
zile de dezinsecţie, se înlătură folia 
de plastic, iar lîng[1 obiect rămînc un 
vas cu apă distiliatr1. E bine ca fra::
mentul să rămîn:°1 într-un mediu 
mai umed. 
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După o perioadă de aclimatizare 
de una - două săptămîni, cu restu
rile de pămînt pe obie...."t, perioajă în 
care este mentinut un mediu mai 
umed, se înlăt~ră resturile de pă-
mînt cu pensula - cu foarte mare 
grijă - după care fra,,zmentul este 
ţinut cîteva zile cu hîrtie de filtru u
mezită, ori cu apă distilată sau al
dehidă formică, dună care frag.men
tul se lasă o s:lptămînă în acel me
diu. 

După această perioadă de aclima
tizare, care poate dura mai mult S'.lU 

mai puţin - depinde de obiectul sau 
de mediul înconjur[1t0r - urmeGiZ:.1 
tratamentul umed. 

In vederea acestui trat:imcnt, 
fragmentul este consolidat între dou;I 
plase de thyul, pe ramă, <~stfol fra::(
mentul se imersează în apă distilaL1. 
în cursul primei zile, apa distilatC:-1 se 
schimbă de cîtcva ori, pentru a în
lătura resturile de pămînt, care cad 
si se observă cu atent.ic cît de mult 
~cestea s-auîndepărtat de pe supra
faţa fragmentului. 

Există cazuri în care, după tra
tamentul din prima zi cu apă dbti
lată, lucrarea poate fi lăsată în <!pii 
distilată pînă a doua zi. 

mme cu apu distilată se repete'! 
pină cînd se îndepărteaz[1 tot ceea 
ce este depunere pe suprafaţa frn,~

mentului. 
Pentru unele fragmente care nu 

conţin fir metalic, ar{, f.:lcut baie de 
acid acetic 2-3 O/o, urmată de clătire 
şi unele de amoniac (NH:1) 31 

- 1 % -
pentru fire vegetale şi 4 % pentru 
fire animale, urmate ele asemenea de 
clătiri. 

Prima baie cu Homopal OF 10 '2 

în concentraţie mică 1-2% se pen 
sulează fragmentul după cc a stat 
1-3 ore la fomuiat. după prima baie 
cu Romopal şi dup[1 cEitire se ponte 
face o baie cu glicerin:'t .:'. Ea se face 
ntunci cînd consider[un că textila este 
aproximativ curată şi o lc'i.sCtm sfi se> 

usuce pe un plan orizontal sau chiar 
pe plasa de thyul pînă a doua zi. 

A doua zi, controlăm gradul de 
apret al ţesăturii datorat murdăriei. 
Acest control se face pentru a vedea 
si stabili concentraţia de Romopal ~i 
glicerină pentru băile din ziua res
pectivă. Deci 5e repetă baia de Ho
mopal cu concentraţia eventual m:.t
rită pînă la 3 %0. 

Sînt cazuri în care înainte de 
prima baie de Romopal obiectul se 
imersează în soluţie de înmuiere (gli
cerină, alcool şi apă distilată). 

După două-trei băi de Romopal, 
fragmentul, se trece la băi de com
plexon 34. PH-ul :io; băilor de comple
xon se controlea:tii şi dac:1 a\·em ţe
si'ituri din fibre proteice putem face 
băi wşor acide, iar dacă avem ţesă
turi din fibre celulozice -- b'1i uşor 
baz~. Urmează clătiri abundente ca
re neutralizează pH-ul ţesăturii şi 
se controleaz[1 pH-ul care trebuie s:1 
fie foarte apropiat de neutru. 

Biăle de complcxon se fac pen -
tru di. acesta înlătură toate sărurile 
inclusiv compuşii organici d<'PU~i pe 
suprafaţa textilă. Ele sînt indicate 
atunci cînd piesa conţine fir meta
lic. Fra[~mentele nu sînt hisate în 
complexon de pe o zi pe alta. Con
centraţia variază între 1-4 % . După 
fiecare baie de complexon. se face 
baie de glicerină. Intre ultimele băi 
(înainte de ultima) de complexon. 
lucrarea este lăsată s[1 se usuce citc
va zile, pentru a observa gradul de 
moliciune al fragmentului respectiv. 

La fel se procedeazu ~i după ul
tima baie de complcxon şi glicerin;). 
Ele se fac (băile), cu pauze de una
două zile pentru a se observa efec
tul de emoliere (concentraţie maxi
mă - 5 %). 

După ultima baie de glicerină, 
lucrarea se demontează de pe supor
tul de thyul pe care a fost montată, 
şi se pune la uscat pe un plan ori
zontal ; sticlă sau plexiglas, aranjîn-
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du-se firele de urzeală şi băteală şi fi 
rele fragmentului răvăşite. Se absoar· 
be su~.plusul de apă, cu hîrtie de fil
tru şi se lasă la uscat - :prin tampo · 
nări uşoare. 

Curăţirea mărgelelor, perlelor, 
paietelor şi a pietrelor s-a făcut în 
urma tratamentelor umede cu pensu
le mici şi prin frecări locale uşoare. 

Lucrarea înainte de a intra in 
consolidare, se lasă pe un plan ori
zontal să se odihnească şi să se acli
matizeze, aproximativ o lună de zile 

b. Consolidarea - 5e face pe su
port de bumbac foarte subţire sau 
pe suport de mătase de borangic. A
cest suport are avantaje - e trans
parent şi lasă să se vadă spatele 
fragmentului şi e foarte rezistent pe 
cînd suportul de bumbac face priză 
mai bună cu fragmentul dar nu la
să să se vadă spatele. Ele se vopsesc 
în nuanţe de braun şi consolidarea 
se face - puncte de cusătură - în 
zig-zag sau cărămiclli, pentru f"n1-

NOTE 

t P. Bona, Biserit:a medievalii d~'' Ca. 
raruebeş, Cluj, 1993, p. 95. 

2 Ibidem. 
3 Fotografii realizate de colegu~ meu 

Lucian Ionescu, căreia îi mulţumesc şi 

pe această cale încă odată. 
.a Fir metalic - bumbac urzit cu 

Cu+Ag, Cu+Au, Au+Ag. 
s P. Bona, op. cit., p. 95. 
6 Mulţumesc şi pei această cale co>·

gului meu Octavian Popescu pentru in
formaţiile date. 

7 P. Bona, op. cit., p. 73~ Din co·.ec
ţia Muzeului di:n Caransebeş, vezi, pTin 
analogie piesele cu nr. inv. 2192, 3248 de. 

B P. Boiţi, op. cit., p. 76. 
9 Suportul este din in sau cînepă (le

gătură simplă - rapert 2/2). 
to Din colecţia Muzeului din Caran_ 

sebeş - vezi opregul cu inv. nr. 1582, 
1990, motiv realizat pe opregele cOitume-

mentele care suportă a fi împunse. 
iar ·cele fragile se consolidează între 
două suporturi tot prin acelaşi mod. 

fo cazul unor fragmente - bro
derii - am încercat reconstituirea 
broderiei, folosind fibre sintetice 
(terilenă, relon, etc.), pentru ca să se 
poată deosebi uşor intervenţia adusă 
- aplicarea în unele cazuri a paiete
lor, perlelor, mărgelelor şi pietrelor 
s-a realizat cu aceleasi fire. Aceste 
fil;)re nu putrezesc, n~ sînt atacate 
ele microorganisme, au o higrosco-
picitate de cîteva ori mai mică, o re
zistenţă mecanic~1 incomparabilă ~i 
pot fi obţinute la orice grosime 36

• 

Pentru fragmentele restaurate, 
dublarea nu am realizat-o pentru a 
se putea studia atît faţa cit şi spate
le. 

Fragmentele astfel montate, pot 
fi expuse plasîndu-le pe o suprafa
ţă înclinată într-o vitrină protej::lti:i 
contra prafului. 

;or popula7'e !nti1.n1'te azi în satele Zăgu
jcni şi Căvăran. 

11 P. Bona, op. cit., p. 77. 
12 In co~ecţia Muzeului dir Caranse

beş - vezi nr. inv. 162 - azi motiv Î:1-

tîlnit pe opregle şi c0p~el<' din sntclP de> 
pe Valea Bistrei. 

lJ P. Bona, op. cit., p. 78. 

14 Din colecţia Muzelui di:i. Cara:1-
sebcş - vezi inv. nr. 2233, targă (riirlm
nari), aplicarea paietefo:- ~i bobiţe.or 

ceapsă - inv. nr. 1271 (Marga). 
15 P. Bona, op. cit., p. 78. 
16 Din colecţia Muzeului din Ca.r<in5('

beş - vezi opTeg \1an~a - irv. nr. W, 
2233~ 1271 '<?te. 

11 P. Bona1 op. cit., p. 79. 
18 Din colecţia Muzeu".ui din Caran5('_ 

beş - vezi' prin analogii inv. nr. 2301, o
preg din satul Borlova ~te. 

19 P. Bona, op. cit., p. fli. 
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'.!O Fragment care p:-obabil a făcut 
parte tot dintr-un acope::-ămint de cap 
(ele fiind aplica'.e pe ţesătora respt>::tivă). 

Motiv pe care-l intî".nim astăzi pe cepse. 

~1 P. Bona, op. cit .. p. 8'.?. 
22 Din colecţia Muzeului di;: Ca.ra;-i_ 

sebe<J - vezi opreg - Borlova cu nr. inv. 
2301 etc. 

:?3 P. Bona, op. cit., p. 85. 
24 Motiv deco::-ativ pe;'î>Ctu2t pbă 

astăzi pe ciupage, catrhte. oprege di;, 
s'ltele Peştere, Sacu, Tincova, l\laciova -
din co'.oecţia Muzeului din Caransebeş -
vezi p:rin analogii im·. nr. 974, 1049, 952. 

25 Moti"v care s-a pe:-petuat pîna astăzi 
întilnit la riuri, oprege şi catrinţe - vezi 
piese dir. colecţia Muzeului din Caran
sebeş. 

26 Broderia - dantelată pro\.JalJi'. 
făcîn::l pa::-te diat::-o platcă a U:1ei \·~mi:J_ 
te. 

2i Mulţumesc şi pe aceas'.i cale irw<l 
odată colegului meu Dumitru FJ"ăsineanu 
pentru planşe ~e realizate. 

28 A. Nanu, Artă. St.ii, Costum,, Bu::u
reşti, 1976, p. 65. 

29 E. Secoşan, Despre tipologia port,ului 
popular din judeţu! Caraş-Severin, i.1 
Tibiscum II, CaTansebeş, 1977, p. 99. 

30 Aldehida formică (formolul), este 
un lichid încolo;, cu mi:·os înţepăto:-, irL 
t,ant, se păstrează la o temp. constantă, la 
. -ece se tu~bură rezulti;id t:-ioximeti!e;1, 
este solubilă în apă, alcool şi acetone. 

Jt Acidul acetic (CaNH~) - es'.e re
activ, se foloseşte la tratamente umede 
pentru că este volaitil, !ii cînd se evaporă 
nu se con<rentrează pe ţesătură - CH3-

COOH - este U:J. lichid încolo:-, cu miros 
inţepător, cu gust acru, solubil in apă, 

ş! in mu-.ţi solvenţi organici' (a:cooI, ete-:-, 
gliceri:1ă), es'.e inflam2bil, i;:: soluţii apoa
se disociază în ioni şi poate fo::--ma săTuri 

numi:e acetaţi ; amoniacul - NH3 - are 
acţiune mal redusă - prezintă avanta
jul că este volativ, este un gaz iritant, 
solubil in apă, miros înţeptito!", bcolor, 
uşor lichefiabil (trece di;1 stare gazoasă in 
stare lichidă), uşor so:ubil în apă cil de-

gajare de căldură, ~ :foloseşte la curăţiri'! 

şi pentru sol. tampon - se adaugă comft 

plexo:::ului mai ales in cazt:l cu:-ăţi:"ilor 

texti!elo. cu fir metalic. 

J:! Romopa! OF IO - auxiliar de spă
la:-e şi de udare (detergent) - lichid tran
sparc;'.lt de culoa.'"e galbenă, uşor solubil 

în apă rece în orice proporţie, produs ne
ionic. Concentraţia î:i p:-odus acti\· 
30 %-

33 Glice.::-lna-p:-opant:"iolul - c o so
luţie lichidă cu consiste:iţă siropoasă, so-

lubilă în apă, a'.cool, eter şi insolubilă în 
ben7.er., cloroform, etc., este in-x>loră cu 

gust dulce, hidroscopică. Se utilizează ca 
solvent (soluţie de înmuie:-e), la clătiri 

pe:J.tru emoli.erea fibrelor şi re<la:-ea su
pleţei fibre· o::- (!"eimprospătarea !or). 

~4 Complexonul - EDT A - sa!"e so
dică Eti!E>n Diamin Tetra Acetic. Fste o 
substa:iţ;i solidă, cristalizată, sclubilă in 

apă, se foloseşte în cazul - mai ales 
curăţirii fibrelor cu fir metalic. El for

mează complex; cil particolc!e de murdă
rie. tn cazul mă~ăsii naturale (ru fir m.e
tali~) - se foloseşte la un pH=3, iar pen

t;:-u filre celulozi.:-e cu fir metalic se fo"o
~eşte co~ectat cu so'uţie tampon la n pH= 
7. 

:15 pH-ul = concentraţia ionilor de 
hidroge;: (H2) sau exponaţi de activitate. 
Yntr-U'1 si!.te~ de comparaţie num~ică 
larg uti.1.izat de descriere a gradului de 
aciditate denumit pH, punctul neutru = 
yaJoarea = 7. In acest sis.tem, pH - O 

- este cel mai acid, ia!" pH = 14 - cel 
mai puţb .acid. Turnesolul - este un. ex

tract dint:-o a'.gămari'1ă, cu sensibilitate 
foarte mare Ia concent:-aţia io;-ii.lcr. de H+ 
(hidroxil), sau HO- (hidroniu). CH+ 

mare - sol. acidă - această hirtie colo
rează in roşu, CH+ - mică - sol. bazică 
- rămine albasră. 

:J6 1\,1. Miha2cu - Cor.servarea obiec
telar de artă a monumentelor istorice, Co

roziune .~i anticoroziune4 Bttcu~i, 1970, p. 
197. 
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RestauTarea unor fragmente 423 

The Restauration of the textile fragments id.iscovered at the 1Wedieval Chtirch of 

Caransebeş 

(Summary) 

After the archaeolog1cal d1ggings effec

tuated at the Mediaeval Chruch of Ca
ransebeş, had been collect:e::l a number 

of substantial texti"e L·agme;its from the 
tombs and mortum-y cases. 

The mair: points of resto:·ation ;nd 
conservation of the fragme11'~s: 

T - TIH• rcscarch of the piecr· - ana 

lyis1s and realisation of the photograph~. 

II - The desc.ribe of the fragments 
(state of conse~·vation - degradations). 

III - The describe of the textile frag
nwnts. 

TV - The phases of the restau:atio~1 
proces (treatments and co~ scrva:·ion 

stylt>). 
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A 

Pl. I. - mărgele, mărgele ştrangulate, sticlă tubulară, perle, paiete. Desen (A) ~i 

:foto (B). 
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„ • „ •• '. „ - : •• „ . „ „. · ..... 

Pl. IT - fragment de ţesătură. Reconstitui rea grafică (A), foto (B). 
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Pl. III - fragment de ţesătură. Tehnica de răsucire a benzii metalice (A), teh

nica de aplicare pe suport (B), foto (C). 
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Restaurarea unor fragmente 421. 
·~~~~~~~~~~~~~~ 

PI. IV - fragment de ţesătură. Tehnica de ţesere (A), foto B. 
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Pl, V - fragment de ţesătură cu fir metalic. Tehnica de realizare (A), foto 
{~). 

www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro



Restaurarea unor fragmente ----------- ----------------

PI. VI - fragment de ţesătură. Tehnica de realizare a broderiei (A). foto (B). 
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~~~~---~--------·------~-__;~ 

Pl VU = fra~ment. de ţesăţură. Teii llici de !mpMire (A), fot<> <a). 
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A 

PI. \'lll - fragment de ţesătură . Tch nica de realizare a broderiei şi ci~ 7ăsu

cire a ~nzii m~talic~ (.t\), foto (B) . 
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PI. IX - fragment d~ ţesătură cu fir metalic, Tehnica de împletire şi de lmbi

!llre (/\), fcito (B). 
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PI. X - fragment de ţesătură cu îir metalic. Tehnici.I de împletire (.Al , foto 
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Pl. XI - fragmente de ţesătură -dantelă (ciptă). Tehnica de impletire (A), 

foto (8). 
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A 

PI. XII - fragmente de ţesătură. Teh nica de împletire (A), foto (B). 
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A 

PI. Xlll - năst11n ·i. 
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Restaurarea unor frag_m_e_n_t_e _____ ______ 4_3_7 

A 

Pl. XIV - fragmente de ţesătură - dantelă. Reconstiuire graf;,-;·, (.\). teh~ica 

de împletire (B), foto (C). 
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A 

Pl. XV - F :·a1-u:·e1t .J„ \t' "1tur;·, - -cl a nt1•lf1. Tehni ca de irnp\'\ire (.-\". foto 

(B). 
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Pi. XVI - fragment de ţesătură -danţelă. Tehnica de împletire, 
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Pl. XVII - fragment de ţesătură - Foto. 
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