
RESTAURAREA PIESELOR METALICE DESCOPERITE LA BISERICA 

MEDIEVALA DIN CARANSEBEŞ 

Din cele 11 cripte ~j 1 J casete 
dezvelite cu ocazia· săpăturilor ar­
heologice efectuate în 1988 la bi<;e­
rica medievaL:l din centrul ornşului 
Cc,··ansebeş, Muzeul Judeţean ele Etno­
grafic ~i al Regimentului de Gr:miF: 
Caransebe~ şi-a îmbogăţit considera­
bil colecţiile cu piese ele mare valoa­
re. 

Inventarul din morminte constă 
din monede de argint, inele de bronz, 
argint ~i aur, cercei din argint şi 
aur, pit'sc de costum, catarame, copci 
şi aplici din argint sau argint aurit, 
piese ce aparţ.in secolelor XIV-XVI. 

Ca form'=i., p;icloabck clcscop<.~ri ic' 
în morminlL'. L) continu=1 pe cca trn­
diţhn::!lă, da:· apar şi forme noi c"1· 

re în feudalismul rom;}nf:"';c vor (k­
veni cla':'icc. Podoabf'll' ~,int caracte­
rizate prin rafinament.. conţinînd în­
semnate.• nntităţi ele aur, p~rle. ~;ma­
ragdr, rubine, opal, carnenl. ele. 1

• 

ln lucrcire'1 d:t (qn voi JlrC'Z(:'nt:1 

o mică µ:.irte din pie•;r~lc n's1.a 1.1rate 
şi C011Sf'l'\'ate. pir·S~' Ct' ;i.u fnst des 0 0-
peri t<' în mormintele şi criptele bi­
se1icii medievale. 

Menţionez cCt majoritatea piese­
lor restaurate sînt din argint sau ar­
gint aurit. (PI. V, VI. VII, VIII, IX). 

Lucrările de curăţire şi conser­
vare a obiectelor din argint necesită 
o temeinică cunoastere a materialului, 
a condiţiilor şi locului de descoperi-
re, precum şi a procedeelor de tra­
tare. Fiind un metal moale, ductil 
şi uşor polisabil, datorită rezistenţei 
sale faţă de agenţii chimici, argintul 
a fost folosit înc<"i din antichitate 

Lenuţa l\fihat 

pentru confecţionarea obiectelor de 
podoabă, baterea monedelor. 

El răspunde u~or multor reacti­
vi, atunci cinci solul sau atmosfera 
conţin subsbnţe care acţionează pu­
ternic, aşa cum sînt amoniacul, bio­
xidul de sulf, clorul, la care se adau­
gă şi umiditatea. 

La pieseh~ de reslaurarca cărora 
mă ocup în lucrarea de faţă, am în­
tîlnit două feluri de coroziuni: sulfi­
tul de argint, şi clorura de argint. 
Sulfitul de ar;..;int ;1n• o culoare nea­
cră si se formează în general în con­
ditiile în care obiectu(c<;tc în contact 
cu. aerul, din c:mz•1 existenţei, în 
c:mtitatc man' u bioxidului de sulf 
(lJ..S). Este sarea de argint cea mai 
c:rcu solubilă -- este insolubilă şi în 
acizii minerali. 

Sulfura de an~int care a apărut 
re o mare parte din piese (şase copci 
perec!1i din art;int în formă semisfe­
rică cu diametrul de 11 mm descope­
rit în Criota G {Pl. 1/1), patru copci 
clin anrint cu motiw· florale, fiecare 
;ivind 1.500 r: şi 19.2 mm diametru. 
două copci din argint aurit, avînd 
dispuse gheare de prindere pentru 
pietre preţioa '>e, 15 nasturi de argint 
aurit în form'i de butoias cilindric cu 
o sîrmă uşor aplatizată '(Pd. 1/2) cu 
o lungime de 14 mm, 13 nasturi de 
argint în formă de butoiaş, avînd o 
lungime de 16,4 mm şi 3,700 g .(PI 
1/3), descoperite în Cripta 6 2 am în-
lăturat-o cu ajutorul unor pulberi a­
brazive foarte fine, de duritate mai 
mică decît a celor folosite la curăţi­
rea altor metale. Pif'solc le-am urne-
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zit cu alcool în care am introdus cî­
teva picături de hidroxid de amoniu. 
Acest gen de curăţire nu trebuie re­
petat deoarece conduce la manrea 
uzurii şi la degradarea obiectului. 

Unele piese au avut d1•p~1S'.' IX' s'.~­
prafaţa lor amestecuri ele cloruri 'ii 
sulfuri care dădeau obiectului un 
aspect întunecat şi pătat (un inel 
din argint, avînd imprimat nrin ştan­
ţare iniţialele IHS (Pl. 1/4), jumătatea 
unei paftale din argint cu diametrul 
de 25,2 mm şi 6,200 g, (Pl. 1/5), un 
inel sigilar din argint - pe şatonul 
oval avînd gravat un grifon (Pl. 1/6), 
partea sferică a unui cercel confec­
ţionat din două semicalote cu un 
diametru de 12 mm - descoperite în 
Cripta 7) 3. 

La aceste piese am efectuat o 
curăţire chimică precedată de o cu­
răţire mecanică, cu un ac foarte fin. 

În cazul obiectelor de argint ca­
re au fost acoperite de unii compuşi 
ai cuprului proveniţi de pe un obiect 
de cupru (ac de voal) care s-a aflat 
îngropat în apropiere (un inel din 
argint cu şaton în care a fost montat 
un carneol, patru copci din argint, o 
aplică din argint, 3 nasturi din ar­
gint, o monedă de argint, descoperi­
te în Criptele 5-6) ", am încercat o 
curăţire cu solvenţi selectivi, prece­
dată de o curăţire mecanică. 

ln acest scop am folosit o soluţie 
de hidroxid de amoniu concentrat 
(NH40H) care, în prezenţa aerului, 
solvă cuprul trecîndu-1 într-un com­
pus tetraminocupric solubil de cu­
loare albastră. 

îndepărtarea clorurii de argin~ 
depusă pe cîteva piese (două copci 
din argint, o aplică din argint cu 
motive florale. avînd o lungime de 
16 mm şi 1,800 g) am făcut-o cu o so­
luţie de tiosulfat de amoniu (NH„)2 
8203 - 15 °/o şi cu o soluţie de 5 3

/4 

de tiouree. Cele cîteva monede de 
argint descoperite în mormintele şi 
criptele din centrul oraşului, le-am 
curăţat folosind o soluţie de "Argen-

tol" (1000 ml de apă distilată în ca­
re am dizolvat 200 g acid citric, 120 
g tiocarbomidă şi 10 g alcool gras sul­
fonat). După ce soluţia a îndepărtat 
complet depunerile, monedele au 
fost spăla te la robinet, sub jet de a­
pă cu o periuţă moale, fierte de mai 
multe ori în apă distilată, verificînd 
procentul de aciditate, care treptat 
trebuie să scadă. In urma acestei o­
peraţii a urmat uscarea - prin an­
trenare cu acetonă sau cu eter şi a­
poi, conservarea cu poliacetat de vi­
nil. 

ln ceea ce priveşte obiectele din 
argint aurit (un inel din argint cu 
gemă antică reprezentînd pe Apollo 
- 10,200 g, un inel sigilar din ar­
gint aurit cu placa octogonală deco­
rată cu motive florale - 15 g. 
o pafta din Hrgint aurit, compusă 
din două bucăţi, cu motive florale, 
-9,300 g (PI. IU/c), două copci 
din a r g i n t aurit, un inel din 
argint aurit - ş a t o nJ u 1 are 
patru gheare de ;prindere a unei 
pietre preţioase, o pafta din argint 
aurit din două bucăţi ornamentale 
cu motive florale, fiecare avind ghea­
re de prins pentru pietre preţioase, 
două aplici din arqint aurit în formă 
de rozetă cu motive florale, o pafta 
din argint aurit compusă din două 
piese ornamentate cu motive florale 
constînd din frunze de stejar stiliza­
te şi ghindă (Pl. rII/b), două a­
plice de îmbrăcăminte din argint au­
rit în formă de rozete cu perle de 
argint dispuse pe circumferinţă şi 
lina în mijlocul piesei, (iPL IV), 
cîţiva nasturi de argint aurit în for­
mă de butoiaş cilindric), curăţirea a 
trebuit să o facem cu mare atenţie. 
Pentru început am efectuat o curăţi­
re mecanică, după care restul de de­
puneri le-am înlăturat folosind o so­
luţie de amoniac, urmată de clătiri 
cu apă. La cîteva dintre piese care 
au fost aurite cu amalgam, a trebuit 
să lucrez cu foarte mare atenţie, deoa­
rece stratul de aur este foarte sub-
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ţire, constituit din metal pur şi, deci, 
foarte moale. 

Odată terminată curăţirea pie­
selor, a fost necesar un tratament 
termic, menit să contribuie la spo­
rirea rezistenţei lor. Apoi am trecut 
la conservarea fiecărei piese în par­
te. 

Materialul necesar conservării 
trebuie foarte bine ales, astfel încît 
să corespundă următoarelor cerinţe: 

1. acoperirea completă a obiec­
tului, inclusiv pătrunderea în porii 
acestuia. 

2. pelicula de protejare să fie 
foarte subţire şi invizibilă. 

3. să aibă rezistenţă la umidita-
te. 

4. să poată fi folosit la rece, si't 
fie reversibil. 

5. să aibă rezistenţă mecamca. 
In cazul obiectelor de argint con­

servarea se efectuează prin pulveri­
zare, cufundare sau aplicare cu o 
perie mică şi moale. Materialele pe­
liculogene pe care le-am folosit sînt 
incolore şi au reţete pe bază de ma-

1 Petru Bena, Biserica medievală din 
Car1211sebeş, Caransebeş, 1993, p. 73. 

2 Ib1dem, p. 77. 
I lb~em, p. 78. 

NOTE 

~~~~~~~~-

teriale plastice (polimetacrilaţi, ace­
tat de polivinil). Inainte de a pelicu­
liza, suprafaţa pieselor am degresat-o 
cu solvenţi uşor volatili sau cu de­
tergenţi. Pentru a mări eficacitatea 
degresării am încălzit soluţiile de de­
tergenţi. După degresare, piesele 
au fost acoperite cu poliacetat de vi­
nil dizvoltat în toluol şi acetonă în 
concentraţie de 5 O/o. La piesele la 
care peliculizarea am făcut-o cu pe­
ria, corectarea grosimii poliacetatu-
lui de vinil adunat în cavităţi nece­
sită o atenţie deosebită, deoarece tre­
buie să se formeze o peliculă com­
pletă şi uniformă. 

Menţionez că pentru fiecare o­
bied restaurat a fost întocmit în 
cursul lucrărilor de restaurare şi 
conservare cîte un dosar care cu-
prinde investigaţii chimice, fotogra­
fii - înainte, în timpul şi după ter­
minarea restaurării piesei respective, 
jurnalul de restaurare, fişa de con­
servare, pentru a păstra o evidenţă 
necesară muncii de restaurare. 

4 Ibidem, p. 80. 
5 Mulţumesc pe această cale colegilor 

Lucian Ionescu şi Dumitru Frăsineanu 

pentru ajutorul acordat. 
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About the Restoring Process of the Metallic Ob;ect.~ Descovered at the Medieval 

Church in Caransebes 

(summary) 

After the archaeological campaign 

(1988) in the center of the town of Caran­

sebes, the Disricttual Museum of Ethno­

graphy and of the Frontier Regiment (Ca­

ransebeş) has improved the own collec­

tions with severa! silver, gold and go!d :n­

silver objects. The issue presents the aut 

hor's work en res'.oring some of these ob­
jects which we;·e affected by two kinds 
of corrosion : silver-sulphide and silver­
chloride. According to that, each obje::t 

has been treatted differently_ ln order to 
preserve them the author has used the 
Yinvyl-polyac!:'tate. Alsa he has drawn up 
restoring-files and photos fo:- each ob~ect. 
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·a... 

T~ . \ . „ b . 

Pl. I - a. nasturi de argint în for mă de butonaş; b. nasturi de argint în 

formă de butoiaş cilindric cu o sîrmă uşor aplatizată; c. copci perechi din argint 

- desen; d, ansamblu piese de podoabă din morminte - foto. 
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Pl. II - a. inel de argint; b. inel si gilar de argint ; c. inel igilar din argint : 
fl. inel cUn argint ~ desen. 
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b. 

PI. lll - a. aplică din argint aurit ;b. pafta din argint aurit; c. pafta din ar­

fint aurit - dc>srn 
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Pl. IV - a. =iplică din argint aurit - desen ; !J. Foto 
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Pl. V - ap!~~ă din gr~iBţ Ş,1,U'it - foto 
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Pl. Vt - Piese de podoab4 dln morminte - foto 
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PI. VII - piese de podoabă din argint - foto. 
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Pl. VIII a, b - aplici din argint aunt - foto. 
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PI. IX - copci de argint. 
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