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În săpăturile arheologice sunt descoperite pe lângă obiecte din 

ceramică şi metal şi piese textile şi din piele, care constituie mărturii 

ale culturii şi civilizaţiei populaţiilor care au trăit pe teritoriul ţării 

noastre şi care fac obiectul cercetării ştiinţifice. 

Un rol preponderent în activitatea muzeistică o are ocrotirea şi 

_conservarea patrimoniului în expoziţii şi în depozite, în acest sens 

ţinându-se cont de natura materialului din care au fost executate 

piesele şi_de domeniul care face obiect~l cercetăr~i ştiinţifice. 
În cele ce urmează ne vorri ocupa de câteva principii de conser

vare a textilelor şi pielei arheologice bazate pe informaţii culese dip 

materiale publicate în ţară şi în străinătate. 

În săpăturile arheologice se regăsesc numai obiect~le care au 

stabilit un echilibru cu mediul de îngropare, care este mai mult sau 

mai puţin favorabil conservării lor. Cercetările au dovedit că cele 

mai propice medii sunt cele umede, datorită agentului dublu, apa, 

care îndeplineşte un rol distructiv prin modificările pe care le deter

mină în structura materialelor şi prin mediul propice pe care îl . 
creează dezvoltării microorganismelor, dar şi un rol de conservare, 

care constă în realizarea unui echilibru care poate avea ca rezultat 

chiar stoparea procesului de degradare. Indiferent de mediul de 

îngropare, pentru toate materialele organice primul contact cu at-, 
mosfera poate avea rezultate nedorite, dacă pentru aceasta nu se iau 
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măsuri stricte de conservare. Pentru alegerea tratamentelor se va 

ţine cont de criteriile pur estetice le~ate de o eventuală expunere a 

pieselor şi se va efectua cu minuţiozitate o cercetare a gradului de 

degradare şi a efectelor pe care le pot avea substanţele folosite 

asupra materialelor în cauză. 

În cazul restaurării-conservării unor textile arheologice, care pot 

pre_zenta şi pictură, interesează mai puţin completarea fragmentelor 

lipsă, sau redarea culorilor, într-o primă etapă, accentul punându-se 

pe consolidarea suportului textil şi a stratului de pictură. 
· În ceea ce priveşte scoaterea şi stocarea provizorie a acestor 

materiale arheologice, de precizat este urgenţa cu care se efectuează 
aceste operaţiuni, care constau în asigurarea unor protecţii fizice 
faţă de noile condiţii de mediu, pi:in folosirea de film plastic, hârtie 
alull\inium, cofraje, îmbrăcare în muşchi pentru cele care necesită o 
menţinere a umidităţii etc. În cazul în care variaţiile de umiditate pot 
afecta starea 'materialelor, protecţ_ia fizică se poate realiza printr1un 
dublu ambalaj confecţionat din saci de polietilenă, închişi sub vid, 
ataşându-se de fiecare dată o etichetă ce va conţine date de cata
logare asupra obiectului, scrise cu cerneală rezistentă .la umiditate. 
Această modalitate de ambalare prezintă avantajul că piesele pot fi 
păstrate sub strictă supraveghere până la aplicarea spălării şi a 
tratamentului. 

Indiferent de starea textilelor arheologice, umede sau uscate, ele 
sunt întotdeauna extrem de fragile. De aceea sunt'Scoase cu pământ 
cu tot, după care urmează de obicei o spălare prin „decantare". 
Pentru aceasta, obiectu.I cu pământ cu tot este depus·pe o placă din 
material plastic şi este scufundat în apă, pământul fiind progresiv 

' ' 

îndepărtat cu ajutoru.I unei pensule moi, apa putând fi schimbată ori 
de câte ori .este nevoie. Datorită plăcii din material plastic textila 
poate fi uşo! manipulată fără a exista riscul de a se-accentua starea 
de degr~dare. La începutu.I operaţiunii se pot adăuga în apă câteva 
picături de detergent neutru după o prealabilă testare pentru ca 
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acesta să nu compromită eventualele vopsele prezente. Va urma 
limpezirea mai întâi cu apă curentă, iar în final cu apă demine
ralizată. După limpezire textila va fi transferată pe o placă de sticlă, 
unde surplusul de apă va fi absorbit cu hârtie de filtru. Urmează 
uscarea între coli de hârtie neutră sub o uşoară presiune, coli ce vor 
fi schimbate regulat. 

Pentru textilele c_are prezintă săruri minerale se va aplica o spă
lare simplă cu apă curată, cu ajutorul unei pensule moi, dacă fra
gilitatea o permite. Vor fi supuse apoi unei uscări lente, după care 
textilele, aşezate pe suprafeţe plane (bucăţi de sticlă) se vor depune 
între două hârtii de mătase sau în hârtie neutră, totul. fiind aşezat 
într-o mapă cartonată. Pentru fixarea pe lamelele din sticlă a tex
tilelor mineralizate fragile, casante sau ~istorsionate se poate folosi 
punctarea cu clei celulolitic. Astfel piesele sunt pregătite p~ntru 
următoarele operaţiuni ( consolidare, montare, finisare), efectuate 
în laboratoarele de restaurare. 

Pentru piesele din piele descoperite în săpăturile arheologice, 

extragerea se va face cu pământ cu tot,,,pentru tă prezintă avantajul 

conservării ansamblului celor mai mici elemente, care pot fi sem

nificative pentru restaurarea piesei şi pentru studierea ei. Precauţii 

deosebite se vor lua pentru pielea arheologică umedă, c~re în ge

neral este suplă. Astfel, sacii de polietilenă trebu~e să fie suficient de 

. mari pentru a evita noi deformări ale pieselor. Stocarea provizorie 

se va face pe plan orizontal pentru ca obiec.tul să nu se deformeze 

sub greutatea sa proprie. După stocare este indicată folosirea unui 

fungicid solubil în apă, sau a vaporilor de pentaclorfenolat de Na, cu 

spectru larg de acţiune şi o bună compa~ibilitate. 

Spălarea pielii umede se va realiza în apă curentă, cu mare 

atenţie la ma:r:iipulare pentru a nu deteriora structurile cu o rezis

tenţă mecanică slabă~ 

Deoarece piesele din piele găsite uscate sunt foarte fragile, cu-
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răţirea se va face în mediu uscat printr-o periere foarte uşoară, 

c.c;-.~~.:llele ~i;me de'vegetale sau de nisip fiind înlăturate cu ajutorul 

unui beţişor din lemn, folosirea obiectelor metalice şi tăioase care 

riscă să deterioreze fibrele, fiind contraindicată. 

Uscarea p1elei arheologice umede se va realiza sub vid sau la 

temperaturi de la -25 la -40 °C prin evaporarea apei. 

Ca şi în cazul textilelor vor urma operaţiuni de consolidare, mon

tare, finisare, efectuate în laboratoarele de restaurare. 

Aplicarea acestor metode de conservare ar putea permite su

pravieţuirea materialelor organice arheol~gic~, punând astfel la dis

poziţia specialiştilor un bogat material de cercetare ştiinţifică. 

PRINCIPES ET METHODOLOGIES DE 
CONSERVATION DES OBJECTS 

ARCHEOLOGIQUES 

L'auteur presente quelques methodes de conservation des tex

tiles et des objects en cuir prevenus des fouilles archeologiques. 

Les conditions de l'atmosphere - l'humidite par e,cemple -

peuvent entraîner des modifications importantes sur Ies structures 

phisiques et chimiques des objects. , 

Dans le processus de la conservation la rapidite avec laguelle on 

actionne sur Ies objects est tr~s importante. 
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