
IZBUC - UN SAT BIHOREAN SPECIALIZAT IN 
ARDEREA VARULUI 

Ioan Goman 

Evoluţia unei societăţi este influenţată deseori de anumiţi factori 
"conjuncturali" (fizico-geografici, istorici, economici, soci a li etc.) care pot 
cauza, în funcţie de amploarea lor, multiple transformări comunităţilor umane. 

În această situaţie s-au aflat şi majoritatea satelor din Depresiunea 
Beiuşului a căror locuitori au fost nevoiţi, pentru a compensa slabul randament 
al suprafeţelor agricole (de altfel şi aşa restrânse), să valorifice fie resursele 
avute la îndemână (lemn, lut, piatră, fructe etc.) în vederea comercializării, 
fie să-şi întregească resursele de existenţă prin participarea la muncile agricole 
din zona de câmpie 1• 

Printre locuitorii din zonă nevoiţi să se adapteze unor astfel de condiţii 
au fost şi cei din satul Izbuc. Aşezare situată în partea sudică a Depresiunii 
Beiuş, la poalele Munţilor Codru-Moma, într-o zonă cu mari depozite 
calcaroase, a căror exploatare facilă a constituit, de fapt, premisa dezvoltării 
vărăritului în localitate. Situaţie specifică de altfel şi altor sate aflate într-o 
zonă cu potenţial asemănător2 • 

Abundenţa acestei materii prime a fost avută în vedere şi de vechii 
proprietari ai pământului din zonă (Episcopia şi Capitulul romano-catolic din 
Oradea) care într-o serie de conscrieri domeniale (din 1721 şi 1733 ale 
domeniului episcopal, iar din 1722 ale domeniului capitular) semnalau 
prezenţa acestei materii prime în satele învecinate (Cărpinet şi Ponoare - azi 
Călugări), manifestându-şi totodată interesul pentru realizarea unor posibile 
venituri domeniale şi din vărării'. Menţiuni despre cunoaşterea tainelor acestui 
meşteşug şi practicarea sa de locuitorii din zonă apar şi mai târziu, în 1838, 
când un iobag din Cărpinet (Hoza Flora) era plătit cu o câblă de grâu şi 6 
cre iţari pentru fiecare câblă de var arsă, ca vărar domenial în localitatea 

· Fânaţe4 • 

Informaţii despre practicarea acestui meşteşug la Izbuc, pe lângă anumite 
mentiuni livre ti din anii '70 (1977)5, se păstrează extrem de bine şi în tradiţia 

Bar u Şte ănescu, Participarea ocuitorilor zonei Beiuşului la muncile agricole din câmpie 
(I), în Crisia, XV, Oradea, 1985, p. 351-360; Bârsony lstvân, A paraszti gazdalkodas feltetelei 
es lehet6segei a XVIII. szazadi Bihar megyeben, în Magyar Torteneti Tanulmanyok, XVIII, 
KLTE, Debre!in, 1985, p. 41 
2 Radu Octavian Ma ier, Vărăritul, o străveche ocupaţie a locuitorilor din Munţii Apuseni, în 
Apulum, VI, Alba Iulia, MCMLXVII, (în continuare Octavian Radu Ma ier, Vărăritul, o străveche 
ocupaţie ... ), p. 48-482; Idem, Procedee populare de obţinere a varului in zona Bicazului, 
în Revista de etnografie şi folclor, Tomul 1 O, Nr. 2, Bucureşti, 1965, p. 17 4-176 
1 Veronica Covaci, Informaţii documentare despre vărăritul din Bihor in secolele XVIII şi XIX, 
în Biharea, VII-VIII, Oradea, 1980, p. 56-57 
' 1 câblă = 80 kg. Ibidem, p. 69-70 
s Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Bucureşti, 1977, p. 132 
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populară. Conform mărturiei oamenilor, "tainele" acestui meşteşug ar fi fost 
aduse în Izbuc de un localnic, Nicolae a Buii (Ţigan Nicolae) "cu ceva înainte 
de război". Acesta a adus în sat (pentru consultanţă) din zona învecinată, 
(Reştirata, jud. Arad), de unde îi era şi nevasta, un italian6 care avea mai 
multe cuptoare de topit minereu7

• 

La începuturile practicării acestui meşteşug, asemeni ca şi în alte zone 
din apropiere8

, varniţele (cuptoarele de ars varul) erau mult mai mici, "de 60-
70 de măji" (600-700 kg); varul era ars în mai multe puncte din hotarul satului, 
în general în apropierea materiilor prime (piatră şi lemn), sau chiar în locuri 
de unde accesul spre piaţă era mai facil. De regulă, în locurile unde erau 
"lemne şi piatră, acolo se făceau şi varniţele". În această perioadă de început, 
cuptoarele erau "doar săpate în pământ şi nu clădite cu piatră de râu ca 
astăzi"9. Printre primele locuri din sat unde s-a făcut în trecut var, localnicii 
amintesc: "Ponor", "Dâmbul Şoimului", "Vârful Şorşorilor", "Tăuţ-Sodoale", 
"Vârful Lacul Oii", "Vârful Cornului", "Coşul Mâţului", "Ponoraş", "Bănişoara", 
iar mai târziu, după 1970, "Criştiorel", "Deluţ", "Pragul Următului", "Valea 
Ponoară" (Prisnoc), "Ţipirigari" 10 • Dintre aceste locuri, situate adesea la mari 
distanţe de sat, din două (Bănişoara şi Ponoară) se cobora cu varul gata ars pe 
celălalt versant al Munţilor Codru-Moma în judeţul Arad, zona Gurahonţ -
Desna şi satele din jur, mergându-se uneori şi spre judeţul Alba". Erau locuri 
unde, în unele zile, se lucra cu până la 90 de căruţe. Adesea, la o varniţă 
erau mai mulţi vărari, care se ajutau în mod reciproc, atât la pregătitul materiei 
prime (piatră şi lemne) cit şi la transportatul produsului finit 12• 

Amploarea mare la care djunge practicarea acestui meşteşug în Izbuc a 
dus la restrângerea suprafeţelor de pădure; cum lemnele necesitau a fi 
transportate de la distanţe din ce în ce mai mari, cu timpul s-a trecut şi la 
folosirea altor combustibili (motorină sau cauciucuri uzate). Aşa se face că o 
perioadă de timp, de prin 1968 până prin 1976, s-a ars var, folosindu-se ca şi 
combustibil mai mult motorină, ca apoi, după 1970, să înceapă să fie folosite 

"Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Ţigan Gheorghe, n. 1930, 
nr. 197, Izbuc, j. Bihor: Nica Gheorghe, n. 1946, nr. 133, Izbuc, j. Bihor; Cioara Nicolae, n. 
1943, nr. 198, Izbuc, j. Bihor 
7 Reştirata -un important centru de prelucrare a fierului unde în 1818 se produceau nu mai 
puţin de 71 O chintale de fontă. Geza Kovach, Stăpânirea habsburgică şi destrămarea 
feudalismului, în 
Aradul, permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 1 78 
• R. O. Ma ier, Vărăritul, o străveche ocupaţie ... , p. 492 
"Informaţie, Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor; Burta Alexandru, n. 1933, nr. 
151, Izbuc, j. Bihor 
'
0 Informaţie, Burta Viorel, n. 1951, nr. 190, Izbuc, j. Bihor; Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, 

Izbuc, j. Bihor; Cioara Nicolae, n. 1943, nr. 198, Izbuc, j. Bihor; Ţigan Gheorghe, n. 1930, 
nr. 197, Izbuc, j. Bihor: 
11 Informaţie, Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor; Burta Viorel, n. 1951, nr. 190, 
Izbuc, j. Bihor 
" Informaţie, Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor 
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în acest scop şi cauciucurile uzate 11
• Datorită poluării 1 4, arderea varului cu 

cauciucuri va fi din ce în ce mai mult restriqionată, în ultimul timp, de prin 
1994-1995, fiind şi interzisă folosirea acestui tip de combustibil de autorităţile 
responsabile cu protecţia mediului 15

• De fapt, când se făcea var cu un astfel 
de combustibil, cuptoarele erau amplasate în afara satului sau cel mult la 
marginea acestuia ("Criştiorel", "Deluţ", "Pragul Următului"). În fiecare din 
aceste locuri, au existat, în tot acest timp, un număr apreciabil de varniţe (în 
jur de 20), care foloseu un astfel de combustibil1 6

• 

În zilele noastre, în mare parte vechile locuri unde s-a făcut var în trecut 
au fost abandonate în favoarea altor locuri mai apropiate de sat. Au rămas, 
totuşi, din vechile locuri, 2 cuptoare (din peste 20) în "Deluţ" (unde se arde 
var mai rar astăzi) 17 , 6 varniţe (din care una părăsită) la "Şesul Ponorului" sau 
"Ponor", unde şi-a făcut prima varniţă şi cel ce a adus tainele acestui meşteşug 
în Izbuc (Nicolae a Buti) şi ceva mai recent, la "Ţipirigari", unde sunt 11 
varnite (din care una abandonată) 18 • 

1 
ln ce priveşte numărul celor care se ocupă astăzi cu arderea varului, este 

greu de dat o cifră exactă, deoarece aproape tot satul ştie să facă var, doar că 
unii fac mai mult sau mai puţin frecvent acest lucru. Dacă în perioada de 
avânt a acestui meşteşug (prin 1974-1975) se apreciază la 130 numărul 
vărarilor, astăzi (în august 2000) din cele 213 familii (cu toate că satul are 
225 de numere) în jur de 104 (89 autorizaţi, plus alţi 1 5 care fac mai rar) se 
ocupă cu acest meşteşug. Număr ce se pare că în ultimul timp, o dată cu 
restructurările de la obiectivele industriale din zonă, s-ar afla într-o oarecare 
creştere 19• 

Interesant este faptul că o bună parte dintre aceştia se ocupă aproape în 
exclusivitate cu comercializarea varului. Cu toate că în urmă cu aproximativ 
20 de ani, numărul celor care se îndeletniceau exclusiv cu comercializarea 
varului era mult mai mic (3-4 persoane), o dată cu dobândirea unor mijloace 
de transport motorizate (în special maşini de tip Aro) şi creşterea puterii 
economice a unor localnici, numărul celor ce comercializează doar varul 
creşte mereu, ajungând azi la 15-20 persoane. Mulţi dintre aceştia plătind (cu 
circa 1 milion) pe alţi oameni din sat să le ardă cuptorul de var, cât timp ei 
sunt plecaţi cu maşina să vândă varul sau să pregătească material (piatră, 
lemn) pentru altul. Adesea, dispunând însă de mijloc de transport preferă să 
cumpere mai ieftin varul gata ars (la 800-1 OOO lei kilogramul), fie de la 
localnicii care nu dispun de mijloc de transport, fie de la vărarii din satele din 

u Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor 
1
• La un cuptor se ardeau până la 2-3000 de cauciucuri uzate. Informaţie, Cep Gheorghe, 

n. 1942, nr. 35, Izbuc, j. Bihor 
15 Informaţie, Burta Viorel, n. 1951, nr. 190, Izbuc, j. Bihor 
16 Informaţie, Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor; Burta Alexandru, n. 1933, nr. 
151, Izbuc, j. Bihor" Informaţie, Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor 
18 Informaţie, Cep Gheorghe, n. 1942, nr. 35, Izbuc, j. Bihor; Tocoian Liviu Mircea, n. 1967, 
nr. 94, Izbuc, j. Bihor 
19 Informaţ ie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Nica Gheorghe, n. 1946, nr. 
133, Izbuc, j. Bihor 
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jur (Călugări, Câmp-Moţi, Briheni) în vederea comercializării lui la un preţ 
ceva mai mare (2000-3000 lei kilogramul). 

Tehnologia de obţinere a varului este în mare parte aceeaşi ca şi cea 
folosită în trecut de vărarii din zonele învecinate20

• 

Prima şi cea mai importantă etapă a procesului de producţie este, în 
condiţiile de azi, pregătirea materialului, adică pregătirea materiei prime. 
Distanţele lungi de la care sunt aduse lemnele, volumul mare de muncă pe 
care îl impune pregătirea pietrei (scosul, transportul, spartul, clăditul în cuptor), 
fac ca în mod obişnuit pentru o familie această etapă să dureze 2-3 săptămâni 
sau chiar o lună". Durată mult mărită şi de numărul de "gazde" ce 
administrează un cuptor, (4-6 familii la varniţele din "Ponor" sau "~esul 
Ponorului" şi doar 1-2 la cele din "Ţipirigari"), număr ce impune de la sine o 
perioadă mai lungă de aşteptare (la rând), la care se adaugă şi timpul destul 
de mare necesar pentru vinderea unui cuptor de var. Din aceste motive un 
vărar, de regulă, ajunge să nu poată ardă mai mult de 2-4 cuptoare de var pe 
an22

• 

Piatra este adusă, în cele mai multe cazuri, din cariera de la Cărpinet 
(situată între Izbuc şi Cărpinet), dar şi din anumite locuri din hotar ("Ilia", 
"Fruntea Cornului", "Chicera"). "Făcutul" (scosul) pietrei şi transportul acesteia 
durează, în funcţie de numărul lucraşilor şi de capacitatea varniţei, până la o 
săptămână sau chiar mai mult: 2 zile scosul (când nu este adusă din carieră), 
iar 2-3 zile transportul (cu diruţa, tractorul, maşinal23 • Vărarii care folosesc piatră 
din carieră, unde, fiind dislocată cu explozibil este gata făcută, trebuie să o 
plătească Fabricii de marmură din Vaşcău (care "administrează"această carieră), 
iar cei care o aduc din hotarul satului sunt nevoiţi să o scotă cu unelte specifice 
(rangă, icuri, barost, târnacop) din formaţiunile calcaroase aflate la suprafaţa 
solului sub forma unor lapiezuri (pietre mai mult sau mai puţin compacte 
rezultate în urma eroziunii depozitelor calcaroasei). 

Cealaltă materie primă necesară arderii varului, lemnele, este procurată 
ceva mai greu, în special datorită distanţelor mari (până la 12-15 km.) şi a 
locurilor, adesea greu accesibile ("Vf. Momii", "Văratec", "Ponoraş", "Târsală", 
"Părău I Murgii", "Chicera", "Păltinoasa"), de unde este transportată cu căruta24 • 

În aceste condiţii, mulţi vărari, care au un mijloc de transport rapid (maştnă), 
preferă, pentru a câştiga timp, să cumpere lemnele de prin satele din jur 
(Briheni, Criştiorul de Jos etc.). În funcţie de capacitatea varniţelor de azi, de 
la 12 până la 18 tone25 , diferă şi cantitatea de masă lemnoasă necesară arderii 

'" R. O. Maier, op. cit., p. 491-496 
" Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor 
"Informaţie, Nica Gheorghe, n. 1946, nr. 133, Izbuc, j. Bihor; Burta Alexandru, n. 1933, nr. 
151, Izbuc, j. Bihor 
"lnforma!ie, Cioara Nicolae, n. 1943, nr. 198, Izbuc, j. Bihor; Ţigan Gheorghe, n. 1930, nr. 
197, Izbuc, j. Bihor 
2
• Informaţie, Burta Viorel, n. 1951, nr. 190, Izbuc, j. Bihor 

25 Informaţie, Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor; Cep Gheorghe, n. 1942, nr. 
35, Izbuc, j. Bihor; Tocoian Liviu Mircea, n. 1967, nr. 94, Izbuc, j. Bihor 
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unui cuptor de la 35 la 45 de metri steri de lemne26
• 

O dată procurată materia primă necesară pentru arderea unui cuptor de 
var (piatră şi lemne), urmează o altă etapă importantă - clăditul. 

În ce priveşte construcţia cuptorului de var, trebuie precizat faptul că 
acesta este amplasat, în general, într-o pantă de deal (o mică "coastă") a cărui 
faţă (parte înclinată) va constitui, de fapt, "frontonul" varniţei, locul unde se 
amenajează gura pentru lemne şi cea pentru scos cenuşa . Cuptorul propriu­
zis este clădit în pământ27, având o circumferinţă cvasirotundă, ceva mai plată 
înspre "fruntariu" (faţadă), cu un diametru în jur de 2 metri şi o înălţime, 
măsurată de la fundul cuptorului (vatra) şi până la nivelul solului ("vârful" 
varniţei), de aproximativ 2,5 metri. Atât pereţii cuptorului cât şi "fruntariu" 
acestuia sunt zidiţi, folosindu-se ca liant pământ, din "piatră de vale" (şisturi, 
conglomerate etc.) care nu "arde" precum calcarul. Tot din piatră de vale, pe 
fundul varniţei (vatră), se ridică pe lângă pereţii interiori un postament de 
circa 30-40 cm. înălţime şi aproximativ 30 cm. lăţime, numit de localnici 
"talpa cuptorului", care urmăreşte circumferinţa cuptorului, mai puţin în faţa 
gurii, unde este întrerupt. 

Talpa cuptorului este, practic, locul de unde începe să fie "clădită" 
(aranjată) piatra în varniţă. Pentru început este folosită piatră mai mică şi 
ceva mai lată, până pe la înălţimea de un metru când este construit un 
suport de susţinere format din 4 lemne încrucişate (sub formă de "X") a 
căror capete sunt proptite în pereţii clădiţi până aici, iar între deschizăturile 
lor superioare se pun, de-a lungul, alte lemne pe care cel ce clădeşte piatra 
se poate sprijini până ce face "bolta" cuptorului. 

De la această înălţime în sus se folosesc bucăţi din ce în ce mai mari de 
piatră care la un moment dat, datorită volumului, se unesc, formându-se aşa­
zisa boltă a cuptorului. "Cavitatea" astfel obţinută este practic locul în care 
arde focu l. Sigur că această operaţiune cere multă măiestrie, drept urmare 
cei care clădesc (aranjează) piatra în cuptor sunt, în general, doar vărarii cu 
experienţă . După ce cuptorul este boltit sau "închis" (cum mai numesc vărarii 
de aici această oiperaţiune), urmează să fie clădită piatră până când varniţa 
se umple (adică nivelul pietrei ajunge la suprafaţa solului). În tot acest timp se 
urmăreşte ca bucăţile mai mari să fie puse spre mijlocul cuptorului (unde 
piatra se arde mai bine, fiind temperatura mai mare), iar spre margini varniţei 
sau cuptoru lui să fie puse bucăţile mai mici (deoarece aici "temperatura şi 

puterea focu lui" este mai scăzutăl28 • Ca apoi, când se ajunge cu clăditul la 30-
40 de centimetri de "vărful varniţei" (de nivelul solului) să se înceapă iar să se 

.., Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor 
17 Cuptoarele de aici sunt, comform tipologiei lui R. O. Ma ier pentru Munţii Apuseni, de tip 
•a• (săpate şi zidite în pământ cu gura acoperită). A se vedea R. O. Maier, Vărăritul, o 
strlveche ocupaţie a locuitorilor din Munţii Apuseni, în Apulum, VI, 1967, p. 4B2 
-informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Nica Gheorghe, n. 1946, nr. 
133, Izbuc, j. Bihor 
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aşeze piatră din ce în ce mai mică, ca în final, în ultimul rând clădit, piatra să 
aibă dimensiunile cele mai reduse (în jur de cel mult 3-5 cm diametru)2

q. 

Când varniţa este plină se aşează peste ultimul rând de piatră un strat de fân 
(paie sau chiar ferigă) şi apoi un strat de "martără" (praf de var cu apă) de circa 3 
-5 cm grosime, formând aşa-zisa "coaje". Martăra (coajea) acoper~ întreg vârful 
varniţei, mai puţin o distanţă de circa 2 degete spre pereţii cuptorului, unde, 
după ce fânul de sub coaje va arde, vărarul va pune de jur-împrejur mici pietricele 
prin care el va controla arderea30

• 

Până când cuptorul ajunge să fie boltit, piatra se dă celui ce clădeşte pe 
"gura" varniţei, ca mai apoi, o dată ce se depăşirea nivelului ac.esteia, piatra 
se dă pe sus (prin "vârful" cuptorului) de la suprafaţa solului. ln acest caz, 
pietrele sunt lăsate în jos pe o scândură mai lată, alunecând uşor, până la cel 
care le clădeşte. În funcţie de numărul celor care participă la această 
operaţiune, clăditul poate dura 1 sau 2 zileJ 1

• De regulă, piatra care urmează 
să fie clădită în cuptor este în mare parte fărâmiţată (spartă), din timp, înaine 
de începerea acestei operaţiuni. Cu cât piatra va trebui spartă mai mult, cu 
atât va trebui mărit şi numărul persoanelor care participă la clăditul cuptorului. 

Vărarii care folosesc în exclusivitate doar piatră din carierea de la Cărpinet, 
înainte de a pune "coajea" pe vârful varniţei, sunt nevoiţi să mai execute o 
operaţie: cJ/itul pietrei. Pentru ca aceasta să nu "puşte" (fărmiţeze) în timpul 
arderii şi implicit, datorită spaţiilor libere create, să se dărâme cuptorul, vărarii 
de aici obişnuiesc să călească acest tip de piatră. În acest scop, după ce iniţial 
a fost clădită gura cuptorului (locul pentru lemne şi cel petru scos cenuşa), 
piatra este încălzită 4-5 ore cu 3-4 căruţe de lemne, iar apoi se lasă "la răcit"o 
zi şi o noapte32 • Oamenii cred că este nevoie ca piatra să fie călită, deoarece 
în timpul dislocării în carieră prin explozie aceasta poate rămâne cu mici 
fisuri care la temperaturi ridicate pot duce la sfărâmarea pietrei. Drept urmare, 
mulţii dintre vărarii de aici, folosesc, în special pentru boltitul cuptorului 
(varniţei), doar piatră adusă din hotarul satului 33

• Dar şi în acest caz, piatra 
care are "vână roşie", considerată de ei mai de slabă calitate, va fi pusă doar 
spre "vârful cuptorului" 34

• 

Cei care folosesc piatră adusă din câmp (hotarul satului), cel puţin pentru 
boltitul (închisul) cuptorului, ne mai trebuind să călească piatra, după ce au 

'" lnforma!ie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Cioara Nicolaie, n. 1943, 
nr. 
198, Izbuc, j. Bihor; Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor 
'" Informaţie, Ştiolea Ioan, n. 1944, nr. 197, Izbuc, j. Bihor;, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 
151, Izbuc, j. Bihor; Cep Gheorghe, n. 1942, nr. 35, Izbuc, j. Bihor; Tocoian Liviu Mircea, 
n. 1967, nr. 94, Izbuc, j. Bihor 
11 Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Nica Gheorghe, n. 1946, nr. 
133, Izbuc, j. Bihor 
12 Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Nica Gheorghe, n. 1946, nr. 
133, Izbuc, j. Bihor; Cep Gheorghe, n. 1942, nr. 35, Izbuc, j. Bihor 
" Informaţie, Burta Viorel, n. 1951, nr. 190, Izbuc, j. Bihor 
„ Informaţie, Cep Gheorghe, n. 1942, nr. 35, Izbuc, j. Bihor 
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pus "coaja" şi au clădit gura varniţei pot să dea drumul focului să ardă, moment 
în care înce, de fapt, arderea propriu-zisă a varului. 

Mai trebuie amintit faptul că porţiunea din frontonul varniţei care 
cuprinde gura de alimentare cu lemne şi locul pe unde se scoate cenuşa 
("fiscul") se dărâmă când se goleşte cuptorul pentru a se putea lucra mai uşor 
(cu varul - când se încarcă în mijloacele de transport, cu piatra - când se 
clădeşte în cuptor). Gura pentru lemne şi fiscul pentru cenuşă se clădesc din 
piatră de râu, folosindu-se ca liant "martăra", iar ca element despărţitor între 
aceste;i utilizându-se, de regulă, o bară metalică (în trecut şi aceasta era din 
piatră). 

Arderea propriu-zisă a varului durează continuu, în funcţie şi de 
capacitatea varniţei, în jur de 5-6 zile şi nopţi. La început se face foc mai 
încet, ca apoi, treptat, intensitatea acestuia să crească, ajungând după circa 2 
zile la putere maximă15 • După ce fânul de sub "coajă" a ars şi aceasta rămâne 
ca "un capac pe oală" deasupra cuptorului 36, vărarul controlează şi dirijează 

arderea varului cu ajutorul pietricelelor ce sunt puse, deasupra, între peretii 
cuptorului şi coajă. În funcţie de necesarul de temperatură, aceste "pietricel~" 
vor fi înlăturate sau puse din nou la loc, într-o parte sau alta a cuptorului 
(înlăturarea pietrei dădea, datorită cantităţii mai mari de aer - a aerajului - o 
mai mare putere focului, la fel cum, punerea la loc a pietrei, domolea focul). 

Când varul este aproape ars, calcarul începe să aibă o culoare "alb-gălbuie" 
cu irizări albăstrui "ca neonu", cum spun vărarii, piatra "sclipind ca sudura", iar 
coaja începe să se lase încet în josJ7

• Inclusiv "pietricelele" prin care este dirijată 
intensitatea focului capătă, probabil datorită unor depuneri sulfuroase, o culoare 
alb - gălbui deschis. În fine, cînd varul este gata ars, jarul este tras afară, coajea 
dată jos şi cuptorul lăsat să se răcească o zi sau două. 

Operaţia de golire a varniţei poartă aici denumirea de înc~rcarea varului, 
etapă în care varul este luat din cuptor începând de sus în jos (de la vârful varniţei 
spre vatră), pus în mijloacele de transport şi dus acasă. Cînd se ajunge mai jos cu 
golitul, spre mijlocul varniţei, este spartă gura cuptorului (de alimentare cu lemne 
şi cea pentru scos cenuşa) pentru ca această operaţiune să fie făcută cu mai mare 
uşurinţă . 

Tot varul este dus acasă de vărar şi depozitat în locuri speciale (cei ce-l 
comercia l izează cu maşinile îl pun, de obicei, în garaj învelit în folie) de unde va 
fi transportat treptat la piaţă. 

Dacă în trecut varul era vândut în exclusivitate cu căruţa, fie în localităţi din 
judeţul Arad (Avram Iancu, Gurahonţ, Sebiş, Ineu, Hălmagiu şi satele din jur), fie 
în zona Beiuş-Tinca, astăzi (în anul 2000) doar 2 vărari (Burta Florian şi Hoţ 

Toma) mai vând varul transportându-l cu căruţa, urmând aproape aceleaşi trasee 

15 Inform aţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor 
l6Inform aţie, Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor 
11 Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Cioara Nicola ie, n. 1943, 
nr. 198, Izbuc, j. Bihor; Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor; Cep Gheorghe, n. 
1942, nr. 35, Izbuc, j. Bihor; Tocoian Liviu Mircea, n. 1967, nr. 94, Izbuc, j. Bihor 
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ca în trecut, mai puţin în zona Beiuşului, unde spun ei "că-i prea mare circulaţia 
maşinilor"38, ca să se meargă cu căruţa. 

Varul se vindea pe bani sau la schimb de cereale (troc), o măsură de var pe 
una, una şi jumătate de cucuruz (porumb), ori o măsură de var pe una de grâu 
sau cum se puteau tocmi cu omul. Ca unitate de măsură se folosea "brădia" 
(unitate de măsură pentru capacitate), nu ca astăzi, kilogramul, o unitate pentru 
greutate. 

Folosirea după 1975 a maşinilor, ca mijloc de transport a varului la piaţă, va 
"impune" mutaţii importante şi în modul de desfacere al acestuia. Într-o primă 
fază, prin închirierea unor maşini de la anumite întreprinderi de profil (I.TA) pe 
o perioadă determinată (48-72 ore) şi pentru un traseu fix, condiţii în care vărarii 
erau constrânşi adesea (din lipsă de timp sau de clienţi) să-şi vândă marfa la un 
preţ mai mic şi de multe ori unora care se ocupau doar cu comercializarea 
varului (locuitorii din Vârfuri erau renumiţi, în special, pentru acest lucru). Treptat 
însă, o dată cu dobândirea de către vărarii din Izbuc a unor mijloace auto proprii, 
traseele parcurse de aceştia se modifică considerabil. Astăzi, mulţi dintre vărarii 
de aici (în sat există peste 90 de maşini Aro) frecventează extrem de des pieţele 
oraşelor şi satelor din judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Satu-Mare, Alba, Cluj, 
Hunedoara, Sibiu, Braşov, ajungând adesea chiar până în Oltenia39

• 

Durata în care vărarii pot vinde o remorcă de var, de maşină Aro, diferă de 
la 1-2 zile, în cel mai bun caz, până la o săptămână sau chiar mai mult. La fel ca 
în trecut şi astăzi vărarii îşi vând varul pe orice (inclusiv pe cereale), numai să-l 
poată vinde într-un timp cât mai scurt şi la un preţ cât mai bun. 

Între perioadele de peste an în care vărarii din zonă ard var, apar unele 
diferenţieri. În trecut, cel mai mult se făcea var de când se desprimăvăra şi până 
prin luna mai, când mulţi plecau la munci agricole" la lucru la gostat"40, iar apoi, 
când se întorceau, continuau până toamna târziu. Astăzi, cu toate că lumea nu 
mai plPacă la astfel de munci, cel mai mult var se arde tot primăvara, pentru ca 
vara, când este ceva mai mult de lucru (în special de coasă), să se facă mai puţin, 
iar toamna, se se ardă până "când dă îngheţul". De fapt, vărarii încearcă în acest 
mod să-şi facă un stoc de var pentru primăvara următoare, când, înainte de Paşti, 
acesta are un preţ mai bun şi se vinde mult mai bine41

• 

Greutatea cu care îşi procură o parte a materiei prime (lemnele) şi mai ales 
concurenţa făcută de varul praf obţinut pe cale industrială, face ca acest meşteşug 
să nu mai aibă amploarea de altădată. Cu toate acestea exemplul locuitorilor din 
Izbuc, de a-şi duce viaţa în continuare cu cele hărăzite de soartă, rămâne unul 
grăitor şi demn de apreciat. 

'" Informai ie, Burta Florian, n. 1941, nr. 159 Izbuc, j. Bihor 
1'' lnforma!ie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Nica Gheorghe, n. 1946, nr. 
133, Izbuc, j. Bihor; Burta Gheorghe, n. 1941, nr.119, Izbuc, j. Bihor; Cep Gheorghe, n. 
1942, nr. 35, Izbuc, j. Bihor 
•

0 lnforma!ie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; 
•• lnforma!ie, Burta Alexandru, n. 1933, nr. 151, Izbuc, j. Bihor; Nica Gheorghe, n. 1946, nr. 
133, Izbuc, j. Bihor; Cep Gheorghe, n. 1942, nr. 35, Izbuc, j. Bihor 
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IZBUC - UN VILLAGE DE BIHOR SPECIALISE DANS 

LE CHAUFFAGE DE LAIT DE CHAUX 

RESUME 

L'ouvrage ci-present met en evidence le grand nombre de familles 
qui s'occupent avec le chauffage du calcaire dans cet etablissement situe 
au pied des Montagnes Codru-Moma. Pendant le developpement de ce 
metier, en 1974-1975, dans ce village ii y avait 130 familles ayant ce 
metier et a present (en 2000) ii y a 213 familles dans ce village, dont 104 
ont cette occupation. 

Conformement aux temoignages oraux des plusieurs personnes avec 
ce metier de ce village, cet etude analyse la modalite de la pratique de 
cette occupation, tant dans le passe qu'a present, ayant en vue tous Ies 
aspects de cette technologie a partir avec l'aquisition des matieres 
premieres et fin ir avec la vente du produit fini. La chaux obtenue est vendue 
tant dans Ies marches ou dans Ies villages du district de Bihor, que dans 
ceux des districts avoisinants (Arad, Timiş, Satu-Mare, Hunedoara, Alba, 
Cluj, Sălaj). Grâce a la grande production, ils parcourent souvent grandes 
distances, arrivant jusqu'aux districts de Sibiu, Braşov ou meme en Oltenia. 
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Transportul pietrei cu căruţa - Izbuc 

Încărcatul pietrei în cariera de la Cărpinet 
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Transportul pietrei cu tractorul. I zbuc-Cărp in et 

Transportul lemnelor la varniţele din locu l ~esul Ponorului 
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Unelte folosite de vărari pentru spart şi dislocat piatra 

. ' I " - • ~ - -
Spartul pietrei înainte de a fi clădită în cuptor. - locul Şesul Ponorului 
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Spartul şi clăd i rea pietrei în cuptor- locul Şesul Ponorului 

Începerea clădirii pietrei în cuptor cu suport de susţinere 
(vedere frontală) 
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Începerea clădirii pietrei în cuptor cu suport de susţine re 
(v dere de sus) 

Clădi rea pietrei în cuptor (fază de lucru) 
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Clăditul gurii cuptorului (fază de lucru) 

Varniţă plină cu piatră înainte de punerea "coajei" 
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Unelte fo losite de vărar pentru întreţinerea focului 

Alimentarea cuptorului cu lemne (vedere frontală) 
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Alimentarea focului cu lemne 

Varniţă în timpul arderii (vedere frontală) - locul Ţipirigari 
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Varniţă în timpul arderii (vedere de sus) 

Încărcarea varului din cuptor în maşină- locul Deluţ 
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Transportul varu lui acasă cu maşina - locul Deluţ 

Varniţele din Şesul Ponorului(vedere genera l ă) 
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