
CU PRIVIRE LA RESTAURAUEA FOTOGRAFIEI DE EPOCA. 
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In anii care s-au scurs de la aparit ia imaginii fotograflre, fotografia a Indeplinit un ade
vărat rol de cronicar al timpurilor, procedeul fotografic devenind cel mal precis şi rapid mijloc 
de documentare. Reproducerea rapidă şi  largilc posibilităţi de multiplicare, şi de difuzare a i ma
ginilor Inreglstrate urmau să facil din fotografie un fidel letopiseţ al vremurilor. 

Fotografia reprezintă tehnica fixării imaginilor pt• un strat fotosensibil prin rl'a!'ţ i ile 
fotochimlcc produse In substanţa sensibilă din acest strat. 

Se ştie că Imaginile totografic.e Iau ;naştere 
printr-un prot•t•s chimic. Dacă aboratoful produce 
diferitele fazt• ale acestui proces }l:!tr-un· 'lllod super! 
flclal şi lipsit de 1'\Cu_ra.teţe, atunci produsele obţi
nute vor purta In ele , germen 1 viitoarelor dlstru
gerl. Chimlcalelc care prin clătlrea in multe ape nu 
au fost complet tndepărtate, formează ocar.ional 
lmprcună cu dive se substanţe chimice din atmos; 
feră sau cu suporţil Hpsiţi de purltat c)1imică a· 
straturllor de gelatină noi combinaţi� chjn)' e care 
vor da naştcre la tot felul de pete. 'fot In de t cont 
trebuie trecută şi decolorarea multor fotografii. 
Degradarea negativelor sau pozltlvelor fotografice 
prin apariţia! de pete sau decolorarea imaginilor 
poate avea şi alte cauze legate de condiţiile, de 
depozitare, de grija cu care sint manipulate şi carac
teristicile chimice ale acestor categorii de materiale 
Se observă adesea că degradarea unor foto�,rrafii se· 
datorează unei lnrămări Incorecte, ca şi lipirii 
In albume cu cleiuri necorespunzătoare preparate 
cu ajutorul unor solvenţi. O ramă de lemn netratat 
deteriorează hirtia fotografică prin oxidarca răşinilor 
şi ligninei, iar ramele de metal care s-au oxidat cu 
timpul creează pete pc suprafaţa fotografie!. 

lncercărlle de a proteja unele 'fotografii prin 
etanşarea ramelor cu sticlă şi plăci dellemn ncuscat 
sau cu hirtie aeldă aplicate pe suprafa ţa dorsalăfa 
poze!, au contribuit la accentuarea degradării Jor 
prin apariţia de pete lntunecate datorate pătrun
derii bioxldulul de carbon printre interstiţiile lemnu
lui crăpat sau prin apariţia petelor de umezeală 
absorbltă de hirtia acidă. Fig. 1 -· Fotografie înainte de restaurare. 
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FArA pretenţia de epuiza problemele sau de a face un studiu complet, voi prezenta ca:r.ul 
unei fotografii degradate şi metodele prin care aceasta a fost restaurată. Este vorba de o foto
grafle din anul 1920 făcută la Paris. 

Observaţia vizuală ne permite să constatAm aspecte de degradare cum ar fi pete de muşte 
şi alte alterărl cromatice. Se observă unele pete de bacterii care s-au dezvoltat pe terenul nu
tritiv pe care Il oferi!. gelatina. 

AnaUza mlcroscopică evidenţiază starea avansată de degradare a stratului de gelatină 
care este foarte uscată şi prezintă numeroase crăpături. Astfel, mirrofotografla (2) care repre
zintă ochiul sting al personajului (diafragma 6, mărire 10,2 x 0,63) cvldcn�iază stratul de gela
ţlnă care este foarte subţire şi crăpat Incit nu acoperă textura hirtiei (se văd foat:_te bine fiblele) 
celulozlce care compun hirtia suport). Se văd craclurlle ridicate In relief. Mlcrofotografia (3) 
făcută cu o mărire de 10, 2 x 4 şi diafragmă 5 evidenţiază şi mal accentuat aceste cradurl In 
relief a căror prezentă sint o dovadă a stadiului avansat de degradare a cmulslel de gelatină. · 

Aceste observaţii preliminare au permis alegerea unei metode adec\ ate de restaurare. 
Prima operaţie esh� curilţln·a suprafeţei imaginii de orice impurltă\i sau pete grase şi 

lndepăr-tarea stratuiul de lac astfel Incit soluţiile folosite pentru restaurare sil poatll pătrunde 
nestingherite la particulele de argint. Petele grase s-au i n depilrtat uşor cu tdraclorură de t·arbon 
cu un adaos de t O %  tricloruril de etil. 

Intărirl'a emulsici de gl'latlnă lmpiedlcă o acţiune uniformă a chimlcalt•lor In timpul tra
tamentului de restaurare. De acl'ea, am lmbăiat fotografia Intr-o soluţie de amoniac 2 - 3 %  
şi am ţinut-o in  baie pină cind gelatina s-a umflat indt•aj uns. D e  ascmenNl, această baie a dus 

Fig. 2 

Fig. 3 
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şi la curăţ in·a unor pete cum ar fi cele de muşte. Am spAlat apoi bine fotografia şi am intro
dus-o î ntr-o soluţie fixatoare acldă proaspătă (apă 80"C, tiosulfat de natriu, metabisulfit de 
potasiu) pentru a consolida Imaginea şi a putea efectua tratamentul in continuare. Apoi am pro
cedat la o tanare a gelatinei necesară Inaintea unor prelucrări mal Indelungate şi mal delicate a 
materialului fotosensibil. Deci după spălarea fotografic! timp de un minut, aceasta a fost 
introdusă In bala de tanarc (apă, formal, carbonat de natriu) unde a fost menţinută 2, 3 minute 
şi apoi bine spălată. 

Am trecut Ia operaţia de albire pentru lndcpărtarea petelor. Baia de alblre a fost pre
parată prin amestl'carea In volume egale a următoan·Ior clouă soluţii : 

!\ J apă 1000 mi 
• ' permangat de potasiu 5 gr j apă 1 000 mi 
B l clorură de sodiu 75 gr 

acid sulfuric 1 6  mi 
Se trece apoi fotografia prin apă şi se drcolorează Intr-o soluţie de bisulfit de sodiu 1 %· 
Se spală din nou timp de 10 min. Am redl'Yelopat imagim•a intr-un rc,·elator cu amldonul 

preparat In momentul lntrcbuinţ ării : 

sulfit de natrlu 25 gr 
amidol 7 gr 

l apă 1000 mi 

bromură de potasiu soluţie 10 %, 2 mi. 
După developiiJ'ra, am spălat şi am fixat imaginl'a, după care a urmat spălarea finală. 
Examinlnd fotografia, am observat o îmbunătăţire evidentă a aspectului imaginii -

dis pari ţi a aproape completă a petelor. 
In final, avind în vedere tehnica sepia In care era realizată fotografia In original, pentru 

o îmbunătăţire a contrastului Imaginii, am procedat şi Ia o tratare cu o soluţie de vlrare sepia 
(apă, tiosulfat de natriu, alaun de potasiu, azotat de argint, clorură de Na). 

Examinînd lnsă structura intimă a imaginii prin analiză microscoplcă, se constată că 
emulsia de gelatină nu şi-a revenit la structura normală. Se observă In continuare acele cracluri 
ridicate, fisuri prin care se pune In evidenţă strctura fibrllară a hirtiei suport (microfoto 4 şi 5). 

Această constatare duce Ia concluzia că se Impune un tratament de refacere a su portului de 
gelatină. Acest tratament 11 constat In pensularea imaginii fotografice cu o soluţie de gelatină 
preparată prin dizolvarea In apă caldă şi fierbere pe baie de apă a gelatlnel, căreia i-am adăugat 
tim o l  pentru prevenirea unul eventual atac biologic. După uscare se observă că imaginea s-a 
îmbunătăţit calitativ. Această constatare este lntărltă de examinarea microscopică care pune 
tn evidenţă refacerea suportului de gelatină. Se observă o suprafaţă compactă fără fisuri şi 
craduri (microf oto 6 şi 7). 

Descrierea acestui caz este departe de a epuiza problemele care se pot Ivi In tratarea 
difnitelor cazuri de fotografii degradatc. Sperăm că vom putea prezenta cit mai curind noi 

m etode de restaurare pentru astfel de cazuri. 

QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT LA RESTAURATION DE LA 
PHOTO GRAPH IE D'EPO QUE 

D ans la preml�re partie du travall, nous prbentons quelques aspects concernant les causes 
de Ia degradations des photograpbles. 

Ensultc, nous ecrivons le cas d'une photo dcgradee E't les metbodes d'invcstlgatlons et 
de restauratlons de celle-cl. 
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