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Aurirea manuală a coperţilor din piele, adică real izarea unor ornamente prin imprimare 
cu foiţă de aur a fost cunoscntă în epoc:� romană tîrzie. Aurul a fost folosit În ornamenrarea 
coperţilor pentru prima d:�tă în Orient, de la care Occidentul a preluat şi acest meşteşug cum 
de altfel a preluat şi  celelalte procedee de prelucrare artistică a pieilor pentru coperţile de 
cărţi. Cele mai vechi ornamente de aur pe piele cunoscute pe teritoriul european s-au realizat 
În Ital ia .  

In  ţările româneşti, arta legtăorici a cuno�cut cea mai mare preţuire şi înflorire În sec. 
XVII-lea. Cărţile erau învelite cu o piele fină de viţel, oaie, iepure sau porc În culori ce 
variau de la roşu ca sîngele la maro, galben Închis şi negru. Ornamentaţia se făcea pe faţa 
copertei superioare, ocupîndu-se centrul cu un desen Încadrat Într-o formă geometrică. 

La început aurul se aplica pe pielea umedă şi fără o tratare prealabilă cu grund şi nu­
mai după mult timp Înainte de aurire a Început să se aplice grunduri de clei sau de albuş 
de ou. Locurile care trebuie aurite se imprimă mai Întîi în relief şi apoi se grunduiesc c1:1 
albuş de ou cu ajutorul unei pensule. Aceagtă imprimare se bazează pe proprietăţile pielii de 
a se deforma plastic prin prelucrare şi de a-şi păstra noua formă primită. Pentru confecţio­
narea coperţilor de carte au fost folosite diferite sorturi de piele ce erau prelucrate după pro­
cedee adecvate înainte de a se trece Ia aurire. 

Ornamentele aurite se execută cu ajutorul filetelor şi a ştampilelor. Cînd este necesară 
ornamentarea prin aurire a unor suprafeţe mari sau serii de cărţi se foloseşte presa de aurire. 

Pe pielea tăbăcită vegetal, foiţele de aur se aplică uşor ca şi ornamentafiiie imprimate 
Ia sec, În timp ce pe pielea cromată acestea se pot cu greu realiza sau chiar deloc. 

Pielea tăbăcită vegetal, cea mai Întîlnită la  coperţile de carte este expusă la două forme 
de deteriorare : fizică şi chimică. 

Deteriorarea fizică este cauzată de îmbătrînirea şi uzura normală şi de obicei aceasta 
provoacă stricăciuni suprafeţelor pielii expunînd fibrele foarte rezistente de dedesubt. 

Deteriorarea chimică este însoţită de crăpături şi deseori de schimbarea culorii pielii şi 
mai devreme san mai tîrziu crează o distrugere completă a structurii ei. Descompunerea chi­
mică se produce mai repede, deLÎt cea fizică şi efectele ei sînt mai profunde. Deteriorarea 
chimică este cauzată În principal de acţiunea acizilor acumulaţi în piele datorată fie înde­
părtării insuficiente a reziduurilor acide de la prelucrare, fie poluării aerului cînd PH-ul 
pielii se poate reduce sub valoarea 3. 

Deteriorările provocate de mediul Înconjurător pot fi observate în special la cotorul 
cărţii, coperţile fiind deobicei mai puţin expuse datorită poziţiei de aşezare în rafturi. 

In restaurarea legăturilol" deteriorate de carte principalul ţel trebuie să vizeze înlăturarea 
deteriorărilor dar cu păstrarea tuturor detaliilor tehnice .$i . dţcorative. Regula · de bază l a  
restaurarea legăturilor deteriorare constă Î n  a se Încerca pă'strarea a ceea c e  mai poate fi 
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salvat. Nu este indiferent faptul dacă o pa� dintr-o legătură veche de car,te poate fi pă5· 
trată sau să fie înlocuită cu piele nouă. 

Opera�iile de restaurare a coper�ilor din piele se desfăşoară după următoarea schemă 
generală. 

- desfacerea copertei ; 
- Curăţire uscată şi ·umedă ; 
- neutralizare profilactică ; 
- consolidarea şi regenerarea pielii. 
Pentru a ilustra metoda de lucru folosită În labora110rul nostru, vom prezenta cazul 

unei cărţi tipărite la Kiev În anul 17 46. 
Această carte cu coperta îmbrăcată În catifea verde şi ornamenta�ii aplicate la colţuri 

şi mijloc din argint masiv, a fost adusă În laborator iniţial pentru restaurarea ferecăturii. 
După desfacerea ornamentelor metalice studiindu-se cu atenţie structura leg:':turii s-a scos 
la iveală faptul că sub catifeaua exterioară se află o copertă din piele cu frumoase orna­
mentaţii aurite şi argintate. S-a ajuns la concluzia că aceasta a fost coperta originală a căqii, 
catifeaua fiind aplicată ulterior pentru a servi drept supoiTt în montarea ferecăturii din argint. 
Comisia de restaurare a hotărît restaurarea copertei originale din piele şi montarea ferecă­
turii de argint pe o supracopertă îmbrăcată în catifea. 

Imbrăcămintea acestei căqi a fost din piele vopsită În roşu cărămiziu, canturile coper­
telor depăşind blocul cărţii şi fl.ind prevăzute pe partea superioară cu curele din piele ; coto­
rul prezintă proeminente late datorita bindurilor duble. Fa�a superioară a copertei este frumos 
ornamentată în tipar sec. paqial aurit. Ornamentaţiile prezintă un chenar cu motive florale 
În oglinda căruia sînt imprimate romburi ilustrate cu scene religioase. Cealaltă faţă a copertei 
.prezintă o ornamenta�ie asemănătoare, dar este argintată (fig. 1 ). 

Prima opera�ie a constituit-o desprinderea copenei de pe scoarţele de lemn, urmată de 
investiga�iile necesare stabilirii gradului de deteriorare şi a tratamentului adecvat penrru reda­
rea stării de sănătate a obiectului În vederea restabilirii semnificaţiei originale estetice, isto­
rice, ştiinţifice pierdute, a păstrării şi transmiterii acesteia În viitor. 

Astfel s-au făcut următoarele investigaţii : 

Fig. 1 .  Copertă - aspect general înainte de restaurare. 
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natura adezivului; 
pH-ul; 
natura pielii ; 
modul de tanare ; 
umiditate; 
identificarea aurului şi argintului. 

99 

Rezultatele analizelor efectuate au dus la concluzia că această copertă este confeqionată 
din piele de oaie tăbăcită vegetal cu tanant de tip pirogalolic (rezistent la acţiunea acizilor). 
PH-ul şi umidita.tea se încadrează în limite normale de valori, ce garantează stabilitatea siste­
mului fibră de colagen-tanant. Astfel avem pentru pH, valoarea medie 5, iar pentru umiditate 
o valoare de 1 4,10fo. De asemeni testele au pus în evidenţă că omamentaţiile sînt executate 
cu foiţă de aur şi argint. 

In ce priveşte starea de conservare a copertei se observă următoarele aspecte : cea mai 
mare parte a suprafeţei copertei este acoperită de un strat gros de adeziv (pe bază de amidon) 
ce a rămas după îndepărtarea catifelei. Acest strat ascunde o bună parte din ornamentaţii 
şi este puternic aderent la suprafaţa pielii. Omamentaţiile aurite şi argintate sînt îmbîcsite de 
impurităţi depuse de-a lungul timpului iar În unele porţiuni stratul de poleială aurită şi-a 
pierdun integritatea. Coperta prezintă şi o serie de degradări mecanice în special la partea 
de sus şi de jos a cotorului şi la colţuri unde pielea este ruptă, şi două fisuri pe cele două 
feţe. De asemeni sînt vizibile şi urme ale deteriorării biologice : găuri şi canale lăsate de 
insecte. 

Prima operaţie executată a fost îndepăr.tarea stratului de adeziv care s-a realizat prin 
irmuierea acestuia cu ajutorul unui tampon Înmuiac În apă călduţă, urmată de răzuirea 
u�oară cu ajutorul unui bisturiu. Această operaţie a fost executată În mare parte sub stl!reo-mi­
croscop pentru a putea urmări îndeaproape desfăşurarea procesului astfel încît să nu fie afectată 
cu nimic integritatea stratului de poleială aurită sau argintată. A urmat operaţia de spălare 
pentru îndepărtarea murdăriei cu ajutorul unui burete îmbibat În infuzie de radix saponaria 
cu rol de detergent. Acest tratament a avut un bun efect de curăţire degajînd în mare parte 
impurităţile depozitate pe ornamente. Apoi a urmat o spălare cu alcool izopropilic pentru 
îndepărtarea tuturor resturilor vechi descompuse ale grăsimii (acizi graşi oxidaţi) tratament 

Fig. 2. Copertă - aspect general după restaurare. 
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care în acelaşi timp a avut şi un uşor efec� de emoliere a pielii. Pentru redarea strălucirii 
naturale a aurului şi argintului şi a luciului mat al pielii am folosit un suc de ceapă diluat 
cu apă, aplicat cu ajutorul unui burete. 

Pentru a înlătura efectele nedorite ce ar putea duce la deteriorarea pielii ca urmare 
a eliminării sărurilor solubile prin tratamemele de spălare s-a aplicat o soluţie de lactat de 
potasiu 7Dj0 cu timol 1 Of0• Această soluţie va neutraliza orice conţinut de acid, iar sărurile 
reziduale depuse în piele vor aqiona ca inhibitori ai acizilor ce ar putea contamina pielea. 
Coperta a fost lăsată să se usuce sub o presiune uşoară Între foi de filtru timp de trei zile. 

Apoi au fost reparate rupturile, fisurile şi părţile lipsă. Părţile lipsă au fost completate 
cu piele tăbăcită vegetal folosindu-se ca adeziv alcoolul polivinilic 25% În amestec cu C.M.C. 
50fo în proporţie de 111, căruia i s-a adăugat soluţie alcoolică de timol 1D/o ca dezinfectant. 
Canalele de insecte şi găurile rămase de la montarea ferecăturii au fost completate prin plom­
bare cu o pastă obţinută din pulbere fină de piele în amestec cu o soluţie 25% alcool poli­
vinilic şi timol 1 o;o. 

In final s-a aplicat o soluţie de emoliere şi regenerare pentru piele cu următoarea 
compoziţie : lanolină, ceară de albine, ulei de cedru, hexan. După şase ore de la aplicare 
a urmat lustruirea. • 

Putem concluziona că tratamentele aplicate au dat rezultate mulţumitoare, redînd pielii 
din calităţile iniţiale, restabilind semnificaţia originală a operei, consolidînd structura supor­
tului (fig. 2). 
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DES ASPECTS CONCERNANT.LA RESTAURATION DES COUVERTURES 
EN CUIRE A ORNEMENTS DOR�S 

R e s u m e  

Nous presentons pour le debut quelques donnees concernant le travail manuel de dorer les 
couvertures en cuir; ensuite, on souligne quelques aspects de la degradation physique et chi­
mique du cuir employe pour les reliures. 

Apres la description des elements morphologiques de la reliure, on presente l'etat de 
conserva�ion, les investigations et finalement la methode de restauration. En suivant les phases 
connues, auxquelles on a ajoute des methodes complexes, nous avons eu comme but la resti­
tution de l'etat de sante pour le retablissement de la signification originaire, esthetique er 
historique, pour la conserver et la transmettre a l'avenir. 
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