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Cartea intrată la restaurare este un codice de legi, importanti nu numai 
J)altru că se numără printre valorile patrimoniului naţional, ci, mai ales, datorită 
faptului ci este prima lucrare cu caracter juridic, apărută in Muntenia. 

Lucrarea a fost elaborată de Alexandru Ipsilanti, domnul Ţării Româneşti 
(1774-1782) şi, este de fapt, un rezumat, cuprinzind esenţia1ul cUn legile scrise 
anterior şi din dispoziţiile obiceiului pămintului, precum şi unele jurisprudenţe 
determinate de pricinile cercetate In timpul domniei. Poartă denumirea, numai in 
greceşte, de l:TNTAI'MATION NOMIKON 

. In septembrie 1780 ieşea de sub teascurile tipografiei mitropoliei din Bucu­
reşti acest cod , avmd textul şi pre1aţa in două limbi : greacă şi români. In lucra­
rea ..,Bibllograf1a românească veche", I. Bianu se referea la acest cod de legi sub 
titlul de "Pravilnkeasca condică a domnului Alexandru Ioan Ipsilanti". 

Motivul pentru care a fost alcătuit codlcele este explicat chiar de Alexandru 
lpsilanti in prefaţa lucrării. El arată ci muntenii avind drept normă juridică şi 
pravile, dar şi obiceiul pămîntului, "nici pravilele pururea intzo-un chip păzea, nici 
vechimea obiceiurilor nesmintit ţinea, cind cu pravilele strica obiceiurile, cind 
iarăşi cu obiceiur i Le se împotrivea pravilelor". De aceea se hotărăşte să le sinte­tizeze intr-un codice, care este "Manualul" său. 

Exemplarul aflat in colecţia Muzeului de literatură a Moldovei, care ne-a 
fost trimis spre a fi restaurat este un exemplar incomplet, fiind lipsit de coperţi, 
foaie de titlu şi  ultimile foi. 

Inainte de-a trece la restaurarea propriu-zisă, s-a studiat cu atenţie starea 
de .sănătate a cărţii, s-au făcut investigaţii fizice şi chimice şi s-au constatat de­
gradări pregnante de natură diferită. 

Cartea a suferit degradări mecanice : coperta a dispărut (fig. 1), multe foi 
sînt desprinse de blocul cărţii, trei foi lipsesc, legătura cărţii este distrusă (fig. 2). 
Colţurile tuturor paginilor prezintă plieri, uşoare rupturi şi fisuri. 

Hirtia a suferit un proces de fmbătrinire naturală, datorat, in mare parte 
luminii. Lumina accelerează oxidarea hirtiei, ea nu acţionează direct asupra mo­
leculelor de celuloză, dar prin fotooxidare acţionează asupra ·ingredientelor din 
hlrtie. Produsele rezultate din aceste reacţii atacă apoi celuloza, desfăcind legă­
turile moleculare şi slăbind materialul. 

Un alt factor important ce a dus la deteriorarea cărţii a fost umiditatea ex­
cesivă, care a slăbit ţesutul fibros. Umiditatea excesivă a dus la apariţia unor 
degradări cromatice, pe aproape toate paginile cărţii, a favorizat dezvoltarea micro­
organismelor, care au făcut să putrezească adezivul şi a produs pltarea hirtiei, 
mai ales, in partea superioară a cărţii, spre cotor, aceasta, cApiUnd un aspect 
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Fig 1 - Aspect general al cărţii 

Fig. 2 - Legătura distrusă a cărfil 
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Fig. 3 - Atac oombinet de bacterii şi insecte 

Fig. 4 - Aspect general al pa.g. 56 
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poros şi devenind friabilii (fig. 3 şi 4). In zonele de infiltraţie ale apei s-e intUnesc 
pete de foxing, pregnante la paginile 35, 36, 37, 3B şi urme .de rugină (vezi fig. 4). 

Pr.aful din atmosfed care s-a fixat pe suprafaţa foilor de carte, constituie 
un <Jl t factor degradator. Pra ful, in contac t cu apa a pătat hirtia,  dindu-i un as­
pect cromatic ce deranjează cercetătorul. Depozite de praf se intilnesc intre pagini, 
lîngă cotorul cărţi i .  

Cele mai puternice degradări sint cele de natură biologică . Un puternic atac 
de natură microbiologică, se observă in tot blocul cărţii. Depozite de microorga­
nisme se găsesc pe marginile foilor, pe colţurile cărţi i ,  la ootorul cărţii (fig. 5-9). 

Pe lîngă atacul microorganismelor cartea a suier it şi un atac din partea in­
sectelor. Galeriile lăsate de insecte sint evidente (vezi fig. 3 'i 4). 

După studierea stării de săn!tate. asupra .acestei cărţi s-au' efectuat un număr 
de analize fizice şi chimiee, care au ajutat restauratorul m stabilirea unui trata­
ment, optim, în vederea insănătl:ltpirii şi consoUdă.r ii hirtiei. 

Au fost analizate : compoziţia hirtiei - cu reac tiv Herzberg ; - gradul de 
aciditate al hirtiei, cu hirti e indicatoare de tip Merck ; 

- gradul de incleiere prin metoda zonei de ,absorblie a lui Klemm ; 
- natura substanţei de incleiere ; 
- natura şi gradul de solubilitate al cernelei ; 
- determinarea infntraţiilor de Fe şi Cu, cu acid cl.orhidric şi acid �tic. 
După eompararea rezultateiiX' .ana lizelor fizice şi chimice s-au tMs urmă­

toarele concluzii generale : 
a) ca materie primă pentru fabricarea hîrtiei s-au folosit flbre textile ; 
b) hirtia, deşi a suferit atacuri puternice de umiditate, microorpnisme, in­

secte, foxing, nu a căpătat o aciditate crescuta ; 
c) hirtia are, in general, un grad de incleiere bun - 30,7 s/mm, !n regiuni!e 

sinătoase, iar tn zona atacată de umidltate şi microorganlsme, gradul de iru:leiere 
este mult mai slab - de 11,5 s/mm ; 

d) s-a folosit ca substanţă. de incleiere - gelatina. un adezi.v de natură 
animală, care a rezistat, in general, biJl.e la degradări şi a protejat, in oarecare 
măsurA. fibra de celuloză ; 

e) infiltraţiile de Fe, prezente in hirtie se datoresc in mare parte, fierului· din 
apa folosită in procesul de fabricare al hirtlei. Aceste urme de fier intrind in 
reacţie cu ipa au contrlbuit Ia apariţi.a 1-oxingului. 

Sintetizind rezultatel1:! obţinute, in W"rna investLgaţiitor fizl.re, ohimice $i. 
biologice. s-a trecut la tratarea şi restaurarea cărlli. 

Mai intii cartea a fost supusă unei d e  z i  n 1 e c ţ i i. Dezinfecţia s-a făcut cu 
formaUnă în scopul distrugerii microorganismelor aflate pe carte. 

După dezinfec ţie s-a trecut la d e s c o a s e r e a cărţii. Cu ajutorul unei perii 
moi !ii a unui bisturiu chirurgioa.l s-a îndepărtat de pe fiecare foaie in parte 
praful, depozitele de ceară, ş.a. Apoi s-a trecu t la curăţlrea umedă, c.are constă 
in spăLarea foilor in băi de apă rece şi caldă. In timpul sp!l!rii hirtia se revi­
talizează prin aranjarea fizicA a fibrelor de celuloză, redindu-se apa pierdută de 
hirtie in timpul folosinţei. 

Deoarece in unna spălării degradăriLe crQmatice, urmele lăsate de mlcro­
oreanisme şi petele de foxing nu au d ispărut, s-a aplicat hirtiei tratamentul de 
albire. A 1 b i r  e a  s-a făcut cu cloramină T (soluţie apoasă, concentratA - 25•7e). 
Ne-am orientat asupra acestui produs fiindcă : a) este un oxidant slab care nu 
provoacă schimbări sensibile in structura hirtiei ; b) nu schimbă PH-ul hirtiei ; 
c) are o acţiune lentă de oxidare, ceea ce dă posibilitatea executantulw să con­
troleze permanent operaţi.a şi să se opreas.câ la gradul de alb dorit ; d) nu nece­
sită instalaţii speciale ; e) are dezavantaj ul că este o metodă lentă şi ia timp mult. 
Determinind valoarea PH-ului după operaţia de spălare şi albire se constată o 

corectare a acestuia (PH = 6,5). Totuşi,. preventiv, pentru a feri hirtia contra unor 
atacuri acide viitoare, am efectuat un tratament de neutralizare, urmărind intro­
ducerea intre fibrele hirtiei a unei substanţe t a m p o n, care protejează hirtia 
contra acţiunilor ulterioare a acid.ităţii. Am folosit metoda Barrow, care constă 
in tratarea hirtiei in două băi succesive. Prima bale conţine soluţj-e de Ca (OH)2 
15a;, şi neutralizează aciditatea prezentă in hîrtie, a doua, de ca (Plcc:>,)2 151/• ce 
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transferă excesul de Ca (OH)2 care se depozitează în hîrtie sub formă de precipitat 
fin, unde acţionează ca tampon protector. 

După spălare şi albire, hîrtia este slăbită ; a pierdut consistenţa originală şi 
substanţa de încleiere, de aceea este necesar ca hîrtia să fie reîncleiată. Reîncle­
ierea s-a făcut cu Glutafix, soluţie de 1 ,5Dfo. Stratul adeziv, dispus uniform pe 
hîrtie ii redă consisten1a şi o face mai puţin sensibilă Ia un atac fungic. 

După ce foile au fost încleiate şi uscate s-a trecut la aşezarea lor între hîrtii 
de filtru şi au fost introduse la presă. Această operaţie are drept scop întinderea 
perfectă a foilor, ca apoi să poată fi lucrate cu uşurinţă. 

Fig. 7 - .. .Aspect general cu pată de 
rugină - pag. 56 

Fig. 6 - Aspect general al cărţii după 
restaurare 

Fig. 8 - Pată de rugină - pag. 54 
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Fig. 9 - P <�tă de mucegai aspect ge-
neral - pag. So7 

Fig. 1 1  - Utera - i -
din cuv1ntul încredi•­

ţîndu-se distrusă de 
mu�gai - pag. 56 

Fig. 13 - PM.ă de mucegai pe o ve­
che incercare de restaurare - pag. 56 

Fig. 10 - DetaLiu la pata de mucegai 
din foto 9 

Fig. 1:! - Litera - u - din cuv1ntul 
pune ac.openită de m�ai - pag. 56 

Fig. 14 - Colorrie de ciuperd - pag. 7 

Fig. IS - I>Ewozit alb pe litef'a - "1.. 
din cuvtntul �� - pag. 7 
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Presarea a fo:5 t urmat! de operaţiunea de rezolvare a fisurilor şi de com­
pletare. In completarea golurilor cit şi la fisuri s-a aplicat tehnica restaurării la 
dublu prin scarnire. Completarea s-a fAcut cu hirtie japoneză şi Glutafix, soluţie 
de 5'1.. DupA ce foile au fost consolidate in intregime, au fost supuse unei presări 
:llnale. Lucrarea venită la restaurare neavind blocul cărţii complet s-a căutat să 
se intregească, pe cit posib!J. Consultind catalogul ,.Bilbliografia rom.Anească ve­
che" de I. Bianu , s-a găsit reprodusă foaia de titlu din "Pra.vilniceasca condică a 
domnului Ioan Alexandru lpsilanti". Restauratorul a facsimilat foaia de tiUu, 
care urmează să fie ataşată cărţii, pentru a veni in sprijinul cercetAtorului. 

Cartea legată a fost predată conservatorului Muzeului de literatură, cu reco­
mandări legate de conservarea cărţii. Cartea trebuie păstrată in condiţii optime de 
mlcrocUmat : umiditate relativă 50-60•;. şi temperatură 18-20"C. Manipularea 
cărţii si se facă cu multă atenţie şi, periodic, să se facă desprăfuirea ei. In cazul 
in oare lucrarea este exponat muzeistic, se indică facsimilarea ei. 

LA RESTAURATJON ET LA CONSERVATION D'UN LIVRE DU MUStE 
DE LA LI'I'TtRATURE DE LA MOLDAVIE 

R � s u m 6 

Dans cet article on pnsente les procedes technologiques qu'un livre doit 
sui"Vllle"'"JXRU" la restauration. Le livre a ete inv�sUgu� dans notre laboratoire, pour 
etab!Jr : 

- la composltlon du pa.pW1-
- le degre d'encollage 
- l'acidit� du papier 
- l'ad�sive employe 
- le degre de la solubiUte de l'encre 
- la pr�sence des t.races de Fe et Cu dans le papier. 

Les r�sultats obtenus nous ont conduH au traitements suivants : 

- la desinfection avec de la formaline 
- le lavage avec de l'eau frojde et tlede 
- le blanchissage 
- la d�sacidification 
- l'encoUa,ge avec .,.Glutofix• 
- la consolidation avec du tissu de soie. 

Apres la restauraiion, le livre a ete envoye au Musee de la Litterature de 
la Moldavie, avec les :recomandations de conservation. 
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