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Déja commencées pendant les années ‘60, les recherches roumaines dans le domaine
des analyses atomiques et nucléaires sur la composition des monnaies anciennes et médiévales,
ont porté sur une specire assez large d’émissions qui ont circulé ou ont été frappées sur le
territoire du pays. Parmi celles-ci, on peut mentionner les analyses sur la composition des
drachmes de Dyrrhachion (II'-I” siécles av. J.-C.) et des deniers romains républicains et
impériaux'. Un grande partie des recherches ont visé les titres des monnaies médiévales
étrangéres et locales. On ainsi fait I'objet d'investigations particuliéres les hyperpéres de Nicée et
des Paléologues du XIII* s.°, monnaies en "bronze” de la zone des Bouches du Danube et de la
Horde d'Or (fin du XIII*-début du XIV® s.)°. Parmi les émissions en argent ont été étudiées celles
de la Valachie (XIV*-XV* siécles)® et les monnaies en argent ottomanes (aspres ou akces) de la
seconde moitié du XV° s.°. Pendant ces études se sont constituées des équipes assez stables des
physiciens et numismates de Bucarest et de Cluj-Napoca qui ont approfondi l'utilisation des
principales méthodes d'analyses courantes aujourd’hui: fluorescence X (FX), activation
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Nous tenons a exprimer notre gratitude a Mlle Dana Dumitriu et aux MM A. Enulescu, 1. Piticu et T. Apostolescu de IFIN
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Napoca, 5 - 6 Nov. 1987, ler, Bucarest, 1988, p. 101 - 112 (abrégé FRCAPMA) et C. Maran, A. Rotariu, T. Fiat, L.
Dariban, V1. Znamirovschi, 8. Cocis, Neutron Activation Analysis of sonte Roman Silver Coins of Cly-Napoca, Street V.
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° E. Oberlinder-Tamoveanu et Irina Oberlander- -Tarnoveanu, Nowvelles découvertes des monnaies frappées dans la zone des
Bouches du Danube aux Xlile - XIVe siécles, (en roumain), dans SCN, 9, 1989, p. 126.

te. Beshiu, V. Cojocaru M. Constantinescu, V. Grecu, M. Ivascu, E. Marincu, V. Mateicluc, C. Spiridon, Paraschiva Stancu,
Constania Stirbu, Méthodes nucléaires atilisées pour établir la composition de Ualot rle quelgues monnaies de Valachie (XIVe
- XVe siécles), (en roumain), dans CN. 4, 1982, p. 41-56 et Constanfa. Stirbu et Paraschiva Stancu. Quelgues remarques
sur les émissions monétaires de la Valachie (1365 - 1418) d'aprés les analyses por méthodes nucléaires, (en roumain), dans
CN. 4, 1982. p. 57-93.

® paraschiva Stancu et V. Cojocaru, Note préliminaire sur le trésor des aspres du XVe s. découvert dans la commune de Piua
Pietrii, dép. de lalomita, (en roumain), dans CN, 5, 1985, p. 87 et 30-91 et V. Cojocaru, Des non-homogénéités a la surface
des objets en alliage Cu-Ag-Au, (en roumain) dans Cercetari de Restaurare si Conservare, 2, 1982, p. 89-96 (abrégé CRC),
o0 est étudié le comportement de la surface des monnales roumaines en angent du début du XXe s. Pendant les années
‘80-'90 a été effectuée une série d'analyses sur les monnaies-pointe de fleche coulées par les villes loniennes de la cote
ouest de la mer Noire aux Vie - Ve siécles, sur les émissions des tétradrachmes du type Philippe Il de Macédoins et leurs
imitations daco-gétiques et par les Celts danublens, sur les dénlers de la République romaine, sur les "monnaies” en
plomb d'Alexis Ier Comneéne et sur les émissions d'argent de la Horde d'Or frappées en Crimée et & Sagtchy, mais les
résultats des ces recherches ne sont pas encore publit¢es. D'autres études ont été réalisées sur les objets archéologiques
en or, argent et bronze de I'époque néolitique au Moyen Age et sur des échantillons d'or natif provenant de la zone
miniere des Carpates Occidentales, en Transylvanle, et de la vallée de la riviere de I'Olt, au nord-cuest de la Valachie, qui
peuvent intéresser aussi la numismatique, voir C. Besliu, V. Cojocaru, F. Cotorobal, D. Demerian, V. Grecu, M. lvascu, E.
Marincu, O. Sima, S§. Sonoc, Cristina Anton-Manea, C. Coltos, D. Drigus, Gh. Niculescu et M. Sfirlea, L'analyse de la
compaosition des piéces en of du Trésor National par des méthodes nucléaires, (en roumain). dans CRC 2, 1982, p. 33-40;
M. Sfirlea. Considération sur le trésor de Hinova, (en rcumain) dans CRC, 2, 1982, p. 41-43, Crstina Anton-Manea,
Considérations concernant le trésor de la "Poule aux poussins d'or” de Pietroasa, dép. de Buzdu, (en roumain) dans CRC, 2,
1982, p. 45-46 et V. Cojocaru, op. cit., p. 89-96. Aprés la publication des résultats des analyses des monnales en or
romaines des Ille-IVe siécles nous considérons qu’il y a de fortes ressemblances entre la composition des émissions des
années 284 - 324/337 et la plupart des piéees du grand trésor visigothique de Pletroasele - la soit-disant "Poule aux
poussins d'or”, fait qui indique comme source du métal les monnaies impériales d'or.
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neutronique sur micro-prélévement (N) et I'activation protonique (AP). Ces investigations ont été
favorisées, sans aucun doute, par I'existence d'un réseau des réacteurs de recherche i Bucarest,
Pitesti et Cluj-Napoca et d'un accélerateur tandermi van de Graaff a I'Institut de Physique et
[ngéniérie Nucléaire de Bucarest.

Dés la parution, il y a environ dix ans, d’'un livre consacré aux émissions en or
romaines et byzantines® nous nous sommes apercus qu'il s'agit, non seulement d'une des plus
contributions de la numismatique de cette fin de siécle, annonc¢ant ce qui devrait devenir cette
science pendant les décennies prochaines, mais aussi d'un véritable défi scientifique. Le
caractére d'ineitation a la recherche de ce livre réside, selon nous, dans ses conclusions
révolutionnaires concernant la complexité des mécanismes monétaires, financiers et politiques
mis en jeu par les administrations du Bas Empire romain ocu de 'Empire byzantin, ou sur le
niveau des technologies maitrisés par ces sociétés. Cette riche sonirce de données tout a fait
nouvelles, méme choquantes par leur "modernité”, doit étre vérifiée, nuancée ou complétée et,
sans doute, renforcée en ce qui concerne sa représentativité statistique par I'apport de l'analyse
d'un plus grand nombre de mennaies du méme régne, dit méme atelier, de la méme
dénomination ou du méme type’.

C’est la principale raison pour laquelle nous avons décidé de publier maintenant les
résultats d’'une série d’analyses pratiquées sur un lot de 97 monnaies en or frappées pendant les
années 253-364, que nous avons effectuées de 1992 a 1994, Cette étude a un caractére
préliminaire, car nous espérons trouver a l'avenir les resources nécessaires pour épuiser les
recherches sur la totalité des piéces de cette époque conservées dans les collections roumnairies,
spécialement celles du Musée National d’Histoire de Roumanie et de I'Institut d'Archéologie
"Vasile Parvan” de Bucarest®.

Notre choix pour les émissions des années 253 - 364 a été motivé par le grand intérét
scientifique des changements subis par le monnayage impérial pendant cette période. L'époque
est décisive dans TI'évolution de la phase "classique” vers le nouveau systéme monétaire du Bas-
Empire’. D'autre part, nous nous sommes demandés si lintensification des mouvements
migratoires vers les frontiéres danubiennes, rhénanes et africaines de I'Empire romain n'a
entrainé vers le monde méditerranéen l'arrivé d'une certaine quantité d'or étranger, qui devrait se
refléter dans la composition des monunaies impériales de I'époque.

‘e Morrisson, C. Brenot, J.-P. Callu, J.-N. Barrandon, J. Poirier et R. Halleaux, L'or monnayé, [, Purification et altérations
de Rome a Byzance, [Cahier Emest Babelon, 2|, Parls, 1985, abrégé L'or monnaye, 1. Malheureusement. le livre n'existait
pas en Roumanie avant 1991, ce qui explique I'absence d'un compte-rendu dans nos publications.

7 Certains chercheurs gardent encore une méflance, selon nous peu justifiee, envers la possibilité de mettre en évidence
grace aux analyses les moyens politiques complexes utilisés par les sociétés anciennes et médiévales pour résoudre leurs
besoins monétaires et financiers pendant les périodes de crise ou a long terme. Bien qu'elle ne concerné pas directement
les problemes du Bas-Empire, I'étude de M. F. Hendy. East and West: Divergent Models of Coinage and its Use, dans Il
secolo di Ferro - Mito e redlté del secolo X, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 19-
25 aprile 1990, Spoléte, 1991, p. 637-679, reste typlque de cette attitude a la difference de celle adoptée par Cathy E.
King, The Fourth Centwy Coinage, dans L“Inflazione ne 1 quario secolo D.C - Attl dell'incontro di studio, Roma, 1988,
[Istituto Itallano di Numismatica, Studi e Materiali, 3] Rome, 1993, p. 7-9 (abrégé L™Inflazione”.)

* En fait. nous avons analysé 100 monnales, dont 97 exemplaires anciens et trois modernes, utilisées comme étalons. Ii

s'agit d'une piece de 20 francs frangals, frappée en 1900 (Musée National d'Histoire de Roumanie, abrégée MNIR inv.
236.388), un sovereign britannique de 1909 (MNIR Inv. 236.499) et une piéce russe de 3 roubles en platine, frappée a
Salnt-Petersbourg en 1843 (MNIR inv. O.01). Bien que ces monnales alent €t¢ analysées seulement pour servir comme
étalons, a cause de leur composition, supposée "connue”, les résultats obtenus sont extrémement Intéressants en ce qui
concerne les limites de la technologie métallurgique classique des XIXe-XXe siécles. Les données seront publiées
ultéereurement. Le lot des monnaies romaines analysé est conservé dans la collection de MNIR pour 79 piéces et dans la
collection de I'Institut d’'Archéologie "Vasile Parvan™ de Bucarest (abrégé 1AB), pour 18 exemplaires. Dans la collection de
[AB se¢ trouvent encore des monnales romaines en or, frappées pendant les années 306-364. Elles seront analysées dans
une deuxiéme étape du projet &4 coté d'autres piéces des années 31 av. J. - C - 364 ap. J. - C., conservées dans les
collections citées et dans d'autres collections publiques de Roumanie.
Sur les émissions en or de cette période voir: J. P. Callu, La polifigue monétaire des empereurs romains de 238 a 311,
IBibliothéque des Ecoles Frangaises d’Athénes et de Rome. 214], Parls. 1969, p. 432-473 (abrége PM); J. P. C. Kent. Gold
Coinage tn the Later Roman Empire, dans Essays in Roman Coinage Presenied to Ilarold Mattingly;, €éd. R. A. G. Carson et
C. H. V. Sutherland, Oxford, 1956, p. 190-204; ldem, The Roman Imperial Coinage, VIII, The Familly of Constantine |
A.D.337-364, Londres, 1981, p. 55-57, 72-74; G. Depeymt, Le systéme monétaire de Dioclétien a la _fin de I'Empire romain.
dans RBN, 138, 1992, p. 34-38, 50-51 et 360-361; Cathy. E. King, op. cit., p. 2-9 et G. Depeyrot. Les monnaies d’or de
Dioclétien a Constantin f (284-337}, Wetteren. 1995 [Collection Moneta, 1].
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CATALOGUE

GALLIEN TACITE
ROME TICINE
AUREUS AUREUS

8.AV. 4,18¢ 420 mm. _I_
Cat. RIC, V/2, TICINE, 114. A: 275 - 276,

1. AV. 2,42 g 4 18X17.4 mm. _I_ Dr. IMPCMCLTACI - TVSAVG
Cat. RIC /1, ROME, 96. Gibl, 3¢ émis. A: 256 - 257. Rv. ROMAEAETERNAE
Dr. IMPGALLIENVSPFAVGGERM No Inv. [AB 1261 /309, ex Moscova 297
Rv. VICTORIAGERM
No Inv. MNHR ©.178, ex BAR. ex coll. C. C. Orghidan. 5. AV. 4,35 g 4 20,6X20 mm. 1
Obs. Percé. Cat. RIC, V/2, TICINE, 112. A: 275 - 276.
Dr. IMPCMCLTACI - TVSAVG
2. AV.200g 4185 mm. _I_ Rv. MARS - VI - CTOR
Cat. RIC, V/1, ROME, 133. Gobl, 12e émis. A: 261. No Inv. MNHR ©.181, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
Dr. GALLIENVSAVG
Rv. VIRTVSAVG PROBVS
No Inv. [AB 1261/308, ex Moscova 294 SISCIA
AUREUS
MILAN
AUREUS 10. AV. 6,36 ¢ 4 21.5X21 mm. _I_
Cat. RIC, V/2, SISCIA, 582. A: 276 - 282.
3.AV. 3,30 4 19X17 mm. __ Dr. IMPCMAVRIPR|OBVSAVG
Cat. RIC, V/1, ROME, 80. Gobl, 2¢e émis. A: 264 - 266. Rv. AD - VENTVSAVG
Dr. IMPGALLIENVSAVG No Inv. MNIIR O.182. ex BAR, ex coll. C. C, Orghidan.
Ry. VICTORIAAVG Obs. Percé.
No Inv. MNHR 2555 ex IAB 1261/307. ex Moscova
ROME
ROME
MULTIPLE DE 4 AUREI 11. AV. 5,83 g 4 21.4X21 mm. 1
Cat. RIC, V/2, ROME, 146. A: 276 - 282. /Q\
4. AV. 4,76 g 4 24X22.5 mm. _I_ Dr. IMPPRO - BVSPFAVG
Cat. RIC, V/1, ROME, 24 * Gobl. 15 - 16¢ émis. A: 265 Rv. VIRTV - V - SAVG
- 2867. No Inv. MNHR 0.304, ex BAR. ex coll. C. C. Crghidan.
Dr. GALLIENVSAVG
Rv. AETERNITASAVG SERDICA
No Inv. IAB 722/6.
QObs. Percé. Trésor de Micin-Suluc 12. AV. 667ga 2]l mm. 1

Cat. Pink. NZ, 1946, p.- 46, 3. A: 280.

5. AV. 5,87 g $ 25,5X22.6 mm. _| Dr. IMPPROB - VSAVG

Cat. RIC, V/1. ROME, 82. G&bl. 16e émis. A: 267 - 268. Rv. SOLIINVICTO - COMITIAVG

Dr. GALLIENAE - AVGVSTAE No Inv. IAB 1261/310. ex Moscova 296.

Rv. VICTORIAAVG Obs. Perce.

No Inv. 1AB 722/5

Obs. Percé. Trésor de Macin-Sulue ANTIOCHE
TETRICVS 13. AV. 6,57 g 4 22X21,5 mm. 1
COLOGNE Cat. - Inédit. A: 281 - 282. .

AUREUS Dr. IMPCMAVRPROBVSAVG

Rv. SECVRITASSAECVLI
6. AV. 4,33 g 4 19.5X19 mm. _I_ No [nv. MNHR O.183. ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

Cat. RIC, V/2, COLOGNE, 19. A: 270 - 273.

Dr. IMPTE - TRICVSPIVSAVG CARVS
Rv. PAXA - E - TERNA " CYZIQUE
No [nv. MNHR O.179, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan. AUREUS
AURELIEN 14. AV. 4,63 ¢ & 20,5 mm. 1
SISCIA Catt. RIC, V/2, CYZIQUE, 117. A 282 -285. K
AUREUS Dr. IMPCMAVRCARVSPFAVG
Rv. VIRTVSCARIINVICTIAVG
7.AV. 543 ga21X20 mm. _I_ No Inv. IAB 1261 /311, ex Moscova 253.

Cat. RIC, V/2, SISCIA, 177, A: 270 - 275.

Dr. IMPCAVREL - JANVSAVG

Rv. VICTORIAAVG

No Inv. MNHR O.180, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
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CARIN

ANTIOCHE 23. AV. 529g420mm. _I_
AUREUS Cat. RIC, V/2, CYZIQUE, 590. A: 290.
Dr. MAXIMIANVS - AVGVSTVS
15. AV. 4,35 g 4 20 mm. L Rv. CONSVLII - PPPROCOS
Cal. RIC, V/2, ANTIOCHE, 203 var. A: 282 - 283. SMA No Inv. 1AB 1261 /319, ex Moscova 306
Dr. IMPCMAVRCARINVSNOBC Obs. Les mémes coins comme chez le no 24 du
Rv. VICTORIAE - AVGG catalogue,

No Inv. [AB 1261/312, ex Moscova 299.
24, AV. b,26 g 4 20X19,5 mm. _I_

16. AV. 4,40 g 4 21X20 mm. 1 Cat. RIC, V/2, CYZIQUE, 590. A: 290.
Cat. RIC. V/2, ANTIOCHE, 203 var. A- 282 - 283. SMA Dr. MAXIMIANVS - AVGVSTVS
Dr. IMPCMAVRCARINVSNOBC Rv. CONSVLII! - PPPROCOS
Rv. VICTOR - IAE - AVGG No Inv. MNHR 2557, ex [AB no 1261/315, ex Mascova.
No Inv. MNHR O.185, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan. Obs. Les mémes coins comme chez le no 23 du
- catalogue.
NVMERIEN
LYON ROME
AUREUS AUREUS
17.AV. 386 g 3 19 mm. _[_ 25. AV. 494 g4 19 mm. L
Cat. - Inédit A: 283 - 284, Cat. RIC, V/2, ROME, 489. A:293. PR
Dr. IMPNVMERIANVSAVG Dr. MAXIMIA - NVSPFAVG
Rv. VICTORIAAVGG Rv. HERCV - L - I - VICTORI
No Inv. IAB 1261 /313, ex Moscova 298, No Inv. IAB 1261 /320, ex Moscova 304.
Obs. Perce. Obs. Perce.
CARIN DIOCLETIEN
ROME ROME
AUREUS AUREUS
18. AV. 4,53 g a 19X18.5 mm. _[_ 26. AV. 5,62 g 4 18,7X18 mm. 1
Cat. RIC, V/2, ROME, 226. A: 283. Cat. Lukane, p. 222, 22. A: 293 - 294, PROM
Dr. IMPCARINVSPFAVG Dr. DIOCLETIA - NVSPFAVG
Rv. PMTRP - IPCOSPP Rv. IOVIC - ONS - E - RVATAVGG
No [nv. MNHR 0O.184, ex BAR ex coll. C. C. Orghidan. No Inv. MNHR 2556, ex IAB nn 1261/315.
Obs. Perceé.
DIOCLETIEN et MAXIMIEN
19. AV. 5,94 g 4 21X20 mm. _I_ TICINE
Cat. RIC, V/2, ROME, 235. A: 283. MULTILPE D'UN AUREUSET 1/4 7
Dr. IMPCARINVSPFAVG
Rv. VIRTV - SAVGG 27.AV. 6,14 g4 18 mm. _I_
No [nv. MNIIR O.186, ex BAR, ex coll, C. C. Orghidan, Cat. RIC, V1, TICINE, 6, A: 294,
Dr. DIOCLETIA - NVSPFAVG
DIOCLETIEN Rv. MAXIMIA - NVSPFAVG
ANTIOCHE No [nv. IAB 1261/314. ex Moscova 301,
AUREUS Obs. Perce.
20. AV. 5,52 g = 20,5X19,7 mm. e DIOCLETIEN
Cat. RIC, V/2, ANTIOCHE, 316. A: 284 - 285. SMA TREVES
Dr. IMPCGVALDIOCLETIANVSPFAVG AUREUS
Rv. [OVICONSERYV - ATORIAVG
No Inv. MNHR 0.187. ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan. 28. AV.5,10¢ 4 17,5 mm. 1
Obs. Perce. Cat. RIC, VI, TREVES, 73. A: 295 - 305. TR
Dr. DIOCLETI - ANVSAVG
ROME Rv. PIETASAVGG - ET - CAESSNN
AUREUS No [nv. MNHR O.188, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
21.AV. 5,25 ga 22,5 mm. _[_ ATELIER MILITAIRE PANNONIEN
Cat. RIC, V/2, ROME, 141. A: 286 - 287. AUREUS
Dr. IMPCCVALDIOCLETIANVSPFAVG
Rv. IOVICONSER - VATORIAVGG 29. AV. 4,16 g 418 mm _1
No Inv. [AB 1261/316, ex Moscova 302. Cat. Pink, p. 55 Lukanc, p. 207, 14 - 15 A: 296 - 299 B
Obs. Percé. ’ Dr. DIOCLETI - ANVSAVG
Rv. VIRTVS - MILITVM
MAXIMIEN No Inv. [AB 1261/317, ex Moscova 300.
CYZIQUE Obs. Perce.
AUREUS
22. AV. 5,42 g 4 20X19.5 mm. .

Cat. RIC, V/2, CYZIQUE, 603. A: 286. SC

Dr. IMPCMAMAXIMIANVSAVG

Rv. CONCO - RDIA - EMILITVM

No Inv. MNHR O.189, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
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CONSTANCE Ier
ANTIOCHE
AUREUS

30. AV. 5,28 g 4 19,5X19 mm. 1
Cat. RIC, V1, ANTIOCHE, 24. A: 299 - 302. *SMANZ*
Dr. CONSTANTI - VSNOBCAES

Rv. HERCVLI - CONSCAES

No Inv. MNHR O.191, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

GALERE
ALEXANDRIE
AUREUS

31. AV. 5,31 g a 20 mm. _1G
Cat. - Inédit A: 305 - 306. ALE

Dr. MAXIMI - ANVSAVG

Rv. IOVICON - SERVATORI

No Inv. IAB 1261/321, ex Moscova 307.

NICOMEDIE
MEDALLION D'UN AUREUS AVEC BELIER

32. AV. 5,44 g 4 19,7X19.5 mm. _L
Cat. RIC, VI, NICOMEDIE, 33. A: 305 - 306. SMN
Dr. MAXIMIA - NVSAVGVSTVS

Rv. JOVICONS - ERVATORINK

No Inv. MNHR 0.190, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANTIN Ier
NICOMEDIE
AUREUS

33. AV. 5,30 g 4 20,2x19 mm. 1NK
Cat. RIC, V1, NICOMEDIE, 42. A: 306 - 307. SMN
Dr. CONSTANTI - NVSCAESAR
Rv.M-A-R-T-1I-PATRINK

No Inv. MNHR Q.195, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

AUREUS

34, AV. 5,19 g 4 18,7X18 mm. ZI

Cat. RIC, V1, SERDICA, 20. A: 306 - 307. SM.SD
Dr. CONSTANTI - NVSNOBCAES

Rv. PRINCIPIIVV - ENTVTIS

No Inv. MNHR O.1598, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

TREVES
SOLIDUS

35. AV. 4,46 g 4 17.5 mm. 1
Cat. RIC, VI, TREVES, 811. A: 310 - 313. PTR
Dr. CONSTANTI - NVSPFAVG

Rv. GAVDIVMREIPVPLICAE

No Inv. MNHR 2558, ex 1AB, ex BAR.

36. AV. 4,45 g 4 17,5X17 mm. €
Cat. RIC, VI, TREVES, 814. A: 310 - 312. PTR
Dr. CONSTA - TINVSPFAVG

Rv. PRINCIPII -VV - ENTVTIS

No Inv. MNHR 0.197, ex BAR, ex coll. C. C, Orghidan.

LICINIVS Ier
SISCIA
AUREUS

37. AV, 5,37 g a 21 mm. Ix
Cat. RIC. VI, SISCIA, 212, A: 311 - 313. SIS
Dr. LICINI - VSPFAVG

Rv. IOVICON - SERVATORI

No Inv. IAB 1261/323, ex Moscova 309.

Obs. Percé.
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MAXIMIN DAIA
ALEXANDRIE
AUREUS

38. AV. 5,28 g 4 19.5 mm. 1
Cat. RIC, VI, ALEXANDRIE,159. A: 311 - 313. USMAX*
Dr. MAXIMI - NVSPFAVG

Rv. SOLEIN - VICTO

No Inv. IAB 1261/322, ex Moscova 312,

CONSTANTIN Ier
TREVES
MEDAILLON D'UN SOLIDUS ET 1/4 7

39. AV. 4,87 g 4 24.5X19 mm. _I_

Cat. RIC, VII, TREVES, 23, var. A: 313 - 315.

Dr. CONSTAN - TINVSPFAVG

Rv. RESTITVTORLIBERTATIS

No Inv. MNHR 0.199, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
Obs. Perceé.

SOLIDUS

40, AV. 4,40 g 4 19X18.7 mm. .

Cat. RIC, V1], TREVES, 27. A: 313 - 315. PTR

Dr. CONSTANT] - NVSPFAVG

Rv. VICTOROMNIVMGENTIVM

No Inv. MNHR O. 201, cx BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

NICOMEDIE
AUREUS
41 AV. 526 g 4 19,5X18,5 mm. * 1
Cat.RIC, VILNICOMEDIE, 5. A: 313 SMN

Dr. CONSTAN - TINVSPFAVG
Rv. VOTISV - MVLTISX/V1/CTO/RIA/AVG )
No inv. MNHR O. 207, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

TICINE
SOLIDUS

42, AV. 5,47 g 4 19.5 mm. 1

Cat. RIC, VII.TICINE,27. A: 315. SMT

Dr. CONSTANTI - NVSPFAVG

Rv. FIDESEXERCITVS

No Inv. MNHR ©O.192, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

ROME

43. AV. 4,30 g 4 18 mim. 1

Cat. RIC, VI, p. 688. A: 315. PR

Dr. CONSTAN - TINVSAVG

Rv. VICTORIAELAETAEPRINCPERP VOT/X

No Inv. MNHR O. 204, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

SISCIA
MEDAILION UNIFACE DE 3/4 SOLIDI ?

44. AV. 3,41 g AV/RV: 21X20,5 mm. _I_

Cat. T. Gerasimov, 1Al, 1955, p. 583 A: 315 - 324.

Dr. DNCONSTANTINVSMAXAVG

Rv. Anepigraphe

No Inv. MNHR O. 209, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
Ohbs. Brisé.

SOLIDUS

45. AV. 4,50 g 4 19.5X18,5 mm. L

Cat. RIC, VII, SISCIA, 29 A: 317. SIS

Dr. CONSTAN - TINVSPFAVG

Rv, VIRTVSEX - ER - CITVSGALL

No Inv. MNHR O. 206, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.



CRISPVS
TREVES
SOLIDUS

46. AV. 4,47 g 4 19 mm. _
Cat. RIC, VII, TREVES, 186. A: 317. PTR
Dr. FLIVLCRIS - FVSNOBCAES
Rv.P-R-I-N-C-I1.1-VVENTIVTIS

No Inv. MNHR O. 211, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANTIN Ierx
SIRMIUM
SOLIDUS

47. AV. 4,32 g 4 20X19,5 mm. .
Cat. RIC, VII, SIRMIUM, 20. A: 320 - 321. SIRM
Dr. CONSTANT - INVSPFAVG

Rv. VICTORIAAVGGETCAESSNN VOT/XX

No Inv. MNHR O, 205, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

Obs. Perce.
LICINIVS IT
NICOMEDIE
AUREUS
48. AV. 5,30 g 4 21 mm. L

Cat. RIC. VII,.NICOMEDIE, 42. A: 321 - 322. SMND
Dr. DNVALLICLICINIVSNOBC

Rv. IOVICONSER - VATORICAES/SIC.V. /SIC.X.

No Inv. IAB 1261/324, ex Moscova 310.

CONSTANTIN II
TREVES
SOLIDUS

49. AV. 4,37 ¢ 4 20X19,5 mm. _[_
Cat. RIC, VII, TREVES, 364. A: 322 - 323.
Dr. FLCLCONSTAN - TINVSIVNNC
Rv. GAVDIVMRO - MANORVM SARMATIA

No Inv. MNHR O. 219, ex BAR. ex coll. C. C. Orghidan.

NICOMEDIE

50. AV. 4,41 g 4 20X19,5 mm. A
Cal. RIC, VII, NICOMEDIE, 75. A: 324 - 325
Dr. CONSTANTINVSIVNNOBC

Rv. PRINCIPI - I - V - VENTVTIS

No Inv. MNHR O. 220, ex BAR. ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANTIN Ier
THESSALONIQUE
FRACTION DE 9 SILIQUAE

51. AV. 1,69 g 4 16,5X16 mm. A
Cal. RIC, VII, THESSALONIQUE, 140. A: 325. THES
Dr. DNCONSTANTINVSPFAVG

Rv. VICTORIACONSTANTINIAVG VOT /XX

No Inv. MNHR ©. 210, cx BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

SISCIA
MULTIPLE DE 1 1/2 SOLIDI

52. AV. 6,79 g 4 24.5 mm. L
Cat. RIC, VII, SISCIA, 206 A: 326 - 327. SIS
Dr. Anépigraphe.

Rv. GLORIACON - STANTINIAVG

No Inv. IAB 1261 /326, ex Moscova 313.
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CONSTANCE I
THESSALONIQUE
SOLIDUS

53. AV. 4,37 g 4 19,5X19.2 mm. L
Cat. RIC, VII, THESSALONIQUE, 148. A: 326. SMTS
Dr. Anépigraphe

Rv. CONSTAN - TIVSCAESAR

No Inv. MNHR O. 231, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANTIN Ier
CYZIQUE
MULTIPLE DE 2 SOLIDI

b4, AV. 8,77 g 4 27X26,5 mm. I
Cat. O. Illescu, SCN, 6, 1975, p. 108, 2. A: 327. SMK
Dr. CONSTANTINVS - AVG
Rv.S-E-N-A-T-V-8
No Inv. MNHR O. 200, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

SOLIDUS

55, AV. 4,42 g 4 20,5 mm. e

Cat. RIC, VII, CYZIQUE, 75. A: 330 - 333. SMK

Dr. CONSTANTI - NVSMAXAVG

Rv. CONSTAN -TINVSAVG

No Inv. MNHR 0.193, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

NICOMEDIE
SOLIDUS

56. AV. 4,48 g 4 20x19.5 mm. 1

Cat. RIC, VII, NICOM*E«DIE, 166. A: 330. SMN

Dr. CONSTANTI - NVSMAXAVG

Rv. PIETASAVGVSTINOSTRI

No Inv. MNHR 0.196. ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan,

CONSTANCE I
THESSALONIQUE
SOLIDUS

57. AV. 4,50 g 4 21,7X20,5 mm. I
Cat. RIC, VII, THESSALONIQUE, 190. A: 332 - 333. TS
Dr. FLIVLCONSTANTIVSNOBC

Rv. PRINCIPI - [VVE - NTVTIS

No Inv. MNHR Q. 232, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANTINOPLE
SOLIDUS

58. AV. 454¢g 421 mm. .
Cat. RIC, VII, CONSTANTINOPLE, 72 var. A: 333. CONS
Dr. FLIVLCONSTANTIVSNOBC

Ryv. VICTORIACO - NSTANTICAESAR

No Inv. MNHR O. 237, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANTIN ler
NICOMEDIE
SOLIDUS

59. AV. 4,46 g 4 21.5X21 mm. I

Cat. RIC, VII, NICOMEDIE, 175. A: 335. SMNC

Dr. Anépigraphe.

Rv. VICTORIACONSTANTINIAVG VOT/XXX

No Inv. MNHR O. 203, ex BAR. ex coll. C. C. Orghidan.

THESSALONIQUE
MULTIPLE D'UN SOLIDUS ET 1/4 ?

60. AV. 5,22 g & 24X23 mm. _I_

Cat. RIC, VIl, THESSALONIQUE, 206. A: 335.

Dr. CONSTANT] - NVSMAXAVG

Rv. VOTIS/. /XXXX

No Inv. MNHR O. 208, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.



ANTIOCHE
SOLIDUS

61, AV, 4,46 g 4 21,2X20.5 mm. -P-_[_LXXII
Cat. RIC, V]I, ANTIOCHE, 100. A: 336 - 337 SMAN.
Dr. CONSTANTI - NVSMAXAVG

Rv. VICTORIACO - NSTANTINIAVG

No Inv. MNHR O. 202, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE 11
CONSTANTINOPLE
MULTIPLE D'UN SOLIDUS ET 1/4 ?

62. AV. 4,95 g 4 20,7X20 mm. 1.
Cat. RIC, VII, CONSTANTINOPLE. 105 var. A 336 - 337 CONS..
Dr. FLIVLCONSTANTIVSNOBC

Rv. Anépigraphe.

No Inv. MNHR O. 238, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
Obs. Perce.

CONSTANT Ier
THESSALONIGUE
SOLIDUS

63. AV, 44-4gd22x21mm 1
Cat. RIC, VIII, THESSALONIQUE, 8. A: 337 - 340. TSE
Dr. FLIVLCON - STANSPFAVG

Rv. GAVDIVMPOPVLIROMANI VOT/V/MVLT/X

No Inv. MNHR ©. 212. ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

TREVES
SOLIDUS

64. AV. 4,42 g & 21,5X2]1 mm. 1

Cat. RIC, VIII, TREVES, 6. A: 337 - 340. TR

Dr. FLIVLCONSTANSAVG

Rv. VICTOROMNI - VMGENTIVM

No Inv. MNHR O. 213, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

ANTIOCHE
SOLIDUS

65. AV. 4,51 g a 21X20 mm. : *_1_LXX1)
Cat. RIC, VIII, ANTIOCHE, 5. A: 337 - 347. SMAN.
Dy. CONST - ANSAVG

Rv. VICTO - RIAAVG

No Inv. MNHR O. 214, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE I
ANTIOCHE
SOLIDUS

66. AV. 4,45 g a 22,6X21,7 mm. I
Cat. RIC, VIll, ANTIOCHE. 17. A: 337 - 347. SMNAQ
Dr. CONSTAN - TIVSAVG

Rv. VICTORIAAVGVSTORVM VOT /XX

No [nv. MNHR O. 233, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

67. AV. 4,48 g a 21X20 mm. * [ LXXaI
Cat. RIC, VIII, ANTIOCHE., 4. A: 337 - 347 SMAN

Dr. CONSTAN - TIVSAVG

Rv. VICTO - RIAAVG

No Inv. MNHR O. 234, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANT Ier .
THESSALONIQUE
SOLIDUS

68. AV. 4,49 g 4 21 mm. 1
Cat. RIC, VIII, THESSALONIQUE, 72. A: 340 - 350. TES
Dr. CONSTANS - AVGVSTVS

Rv. VICTORIAEDDNNAVGG VOT/X/MVLT/XX

No Inv. MNHR O. 217, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
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CONSTANCE O
NICOMEDIE
SOLIDUS

69. AV. 4,55 g 4 21,5X20,5 mm. L
Cat. RIC, VI, NICOMEDIE, 31. A: 340 - 350. SMNE
Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG

Rv. GLORIA REI - PVBLICAE VOT/XX/MVLT/XXX

No Inv. MNHR Q. 224, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

THESSALONIQUE

70. AV. 4,36 g 4 21X20,5 mm. I
Cat. RIC, VIII, THESSALONIQUE, 63. A: 340 - 350. TES
Dr. CONSTANTIVS - AVGVSTVS

Rv. VICTORIAEDDNNAVGG VOT/XX/MVLT/XXX

No Inv. MNHR O, 235, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANT ler
TREVES
SOLIDUS

71. AV. 443 g 2 23%92 5 mm. L

Cat. RIC, VII, TREVES, 129. A: 347 - 348. TR

Dr. CONSTANS - AVGVSTVS

Rv. VICTORIAEDDNNAVGG VOT/X/MVLT/XX

No Inv. MNHR ©O. 215, ex BAR. ex coll. C. C. Orghtdan.

72. AV. 4,39 ¢ 4 21.5 mm. e

Cat. RIC, VIII, TREVES, 129. A: 347 - 348. TR

Dr. CONSTANS - AVGVSTVS

Rv. VICTORIAEDDNNAVGG VOT/X/MVLT/3X.

No Inv. MNHR O. 216, ex BAR. ex coll. C. C. Orghidan.

SEMISSIS

73. AV.2,03ga 17 mm. L

Cat. RIC, VIII, TREVES, 140. A: 347 - 348. TR

Dr. CONSTANS - PFAVG

Rv. VICTORIA - DDNNAVGG

No Inv. MNHR O. 218, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE 1
ANTIOCHE
SOLIDUS

74. AV. 4,38 g a 21,7 mm. 1
Cat. RIC, VIII, ANTIOCHE, 80. A: 347 - 350. SMAZ
Dr. FLIVL.CONSTAN - TIVSPERPAVG

Rv. GLORIA REI - PVBLICAE VOT/XX/MVLT/XXX

No Inv. MNHR O. 223, ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

75. AV. 4,34 g 4 21 mm. I
Cat. RIC, VIII, ANTIOCHE, 80. A: 347 - 3565. .SMAN
Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG '

Rv. GLORIA REI - PVBLICAE VOT,/XX/MVLT/XXX/.
No Inv. MNHR O. 226, ex BAR, ex coll. C, C. Orghidan.

TREVES
SOLIDUS

76. AV. 4,51 g 4 22,5 mm. L
Cat. RIC, VII[, TREVES, 128. A: 347 - 348. TR

Dr. CONSTANTI - VSAVGVSTVS

Rv. VICTORIAEDDNNAVGG VOT/XX/MVLT/XXX

No Inv. MNHR Q. 236 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.



MAGNENCE
TREVES
SOLIDUS

77. AV. 4,40 g 4 22X21,7 mam. 1
at. RIC, VI, TREVES, 248. A: 350 -353. TR
Dr. IMPCAEMAGN - ENTIVSAVG
Rv. VICTORIAAVGLIBROMANOR

No Inv. MNHR Q. 244 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE LI
ANTIOCHE
SOLIDUS

78. AV. 4,48 g 4 21 mm. I
Cat. RIC, VIII, ANTIOCHE, 87, A: 351 - 355. SMANA.
Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG -

Rv. .GLORIA RE! - PVBLICAE VOT /XXX /MVLT/)00X
No [nv. MNHR O. 221 ex BAR. ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE GALLVS
THESSALONIQUE
SOLIDUS

79.AV. 433g42).7 mm. L
Cat. RIC, VII, THESSALONIQUE, 149. A: 351 - 354. *TES*
Dr. DNCONSTANT - VSNOBCAES

Rv. GLORIA REI - I'VBLICAE VOT/V/MVLT/X

No Inv. MNHR O. 222 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE I
SIRMIUM
SOLIDUS

80. AV. 4,40 g 4 21.5X20 mm. i
Cat. RIC, VIII, SIRMIUM, 1. A: 351 - 355. SIRM

Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG

Rv. GLORIA RE! - PVBLICAE VOT/XX/MVLT/XXX

No Inv. MNHR 0. 225 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

NICOMEDIE
SOLIDUS

81. AV. 4,18 g a4 21.,6X21 mm. L
Cat. RIC., VIIl, NICOMEDIE, 74. A: 351 - 355. SMNE
Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG

Rv. GLORIA REI - PVBLICAE VOT/XX/MVLT/XXX

No Inv. MNHR O. 227 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE GALLVS
ANTIOCHE
SEMISSIS

§2. AV. 2,21 g 2 17.5X17 mm. L
Cat. RIC. VIII, ANTIOCHE, 94. A: 351 - 354. SMAN
Dr. DNCONSTANTI - VSNOBCAES

Rv. VICTORIAAVGVSTORVM VO/TIS /V

No Inv. MNHR O. 241 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.
Obs. Jaunatre.

DECENCE
TREVES
SOLIDUS

83. AV. 3,78 ¢ 4 22 mm. 1
Cat. RIC, VIII, TREVES, 278. A: 351 - 353. TR

Dr. DNDECENTI - VSFORTCAES

Rv. VICTORIAAVGLIBROMANCR

No Inv. MNHR O. 245 ex BAR. ex coll. C. C. Orghidan.
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CONSTANCE GALLVS
NICOMEDIE
SOLIDUS

B4. AV. 4,07 g a4 19,9X19.8 mm. L
Cat. RIC, VIII, NICOMEDIE. 75. A: 351 - 3585. SMNS
Dr. DNFLCLCONSTANTIVSNOBCAES

Rv. GLORIA - REl - PVBLICAE VO/TIS/V

No Inv. MNHR O. 246 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE I
ARLES-CONSTANTIA
SOLIDUS

85. AV. 4,39 g a 20,5 mm. A -
Cat, RIC, VIIl, ARLES, 233. A: 355 - 36]1. KOSTAN
Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG
Rv. GLORIA - REI - PVLICAE VOT /XXX /MVLT /200X
No Inv. MNHR 2559, ex [AB, ex BAR.

ROME
SOLIDUS

86. AV. 4,45 g 4 21,2X21 mm. cl
Cat. RIC, VIlI, ROME, 293. A: 355 - 357. \RSMP/
Dr. FLIVLCONST - ANTIVSPFAVG

Rv. GLORIA REI - PVBLICAE VOT /XXX /MVLT /X0
No [nv. MNHR O. 228 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

SIRMIUM
SOLIDUS

87. AV. 4,49 ¢ 4 2] mm. I

Cat. RIC, VIII, SIRMIUM, 57. A: 355 - 361. SIRM*

Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG

Rv. GLORIA REI - PVBLICAE VOT/X20(V /MVLT/ 300X/ .
No Inv. MNHR O. 229 ex BAR. ex coll. C. C. Orghidan.

88. AV, 4,43 g 4 21,7X20,5 mm.,

Cat. RIC,.VIII, SIRMiUM, 61. A: 355 - 361.
Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG

Rv. GLORLA REI - PVHLICAE VOT/XXXV/MVLT/XXXX/.
No Inv. MNI{R O. 230 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

1
BSIRM

. ANTIOCHE
MULTIPLE de 5 SOLIDI

89. AV. 21,78 g a4 43X39 mm. 1
Cat. RIC, VIIl, ANTIOCHE, 157 var. A: 355 - 361. SMANT
Dr. FLIVLCONSTAN - TIVSPERPAVG

Rv. GLORIARO - MANORVM

No Inv. MNHR O. 239 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

SEMISSIS

90. AV. 2,27 g 4 17 mm.

Cat. RIC, VIII, ANTIOCHE, 174. A: 355 - 361.
Dr. CONSTAN - TIVSAVG

Rv. VICTORIAAVGVSTORVM VOT /300X

No Inv. MNHR O. 240 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

L
SMAN

THESSALONIQUE
FRACTION DE 9 SILIQUAE

91. AV. 1,57 g 4 4,5 mm. b
Cat. RIC, VIII, THESSALONIQUE, 193 var. A: 355 - 361. TES.
Dr. DNCONSTAN - TIVSPFAVG

Rv. VICTORIAEDNAVG VOT /XXX /MVLT /XXX

No Inv. MNHR O. 243 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.



JULIEN I
THESSALONIQUE
FRACTION DE 8 SILIQUAE

92. AV. 1,72 g 2 14 mm. 1
Cat. RIC, VIII, THESSALONIQUE, 200. A: 355 - 361. TES
Dr. DNCLIVLIAN - VSNOBCAES

Rv. VICTORIAIVLIANINOBCAES VOT/V/MVLT/X

No Inv. MNHR O. 249 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

CONSTANCE I
SIRMIUM
FRACTION DE 9 SILIQUAE .

93. AV. 1,58 g a 15X14 mm. .

Cat. RIC, VIII, SIRMIUM, 300. A: 357. SRM

Dr. CONSTANTI - VSPFAVG

Rv. VICTORIACONSTANTIAVG VOT/XXXX

No Inv. MNHR O. 242 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

JULIEN I
CONSTANTINOFLE
SOLIDUS

94, AV. 4,46 g 4 22 mm. 1
Cat RIC, VI, CONSTANTINOPLE, 1568. A: 361 - 363 COONSP.
Dr. FLCLIVLIA - NVSPPAVG

Rv. VIRTVSEXERCI - TVSROMANORVM
No Inv. MWHMR 2560. ex 1AB no 1261/332.

SIRMIUM
95. AV. 4,39 ¢ 4 21.5 mm. L
Cat. RIC, VIII, SIRMIUM, 94. A: 361 - 363. *SIRM()
Dr. FLCLIVLIA - NVSPPAVG
Rv. VIRTVSEXERCI - TVSROMANORVM
No Inv. MNHR O. 247 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

ANTIOCHE
96. AV. 3,82 g 4 20,5X20 mm. l

Cat. RIC, VIII, ANTIOCHE, 195, A: 361 - 363. ANTS
Dr. FLCLIVLIA - NVSPPAVG

Rv. VIRTVSEXERCI - TVSROMANORVM

No Inv. MNHR Q. 248 ex BAR. cx coll. C. C. Orghidan.

JOVIEN
ANTIOCHE
SOLIDUS

97. AV, 4,46 ¢g 4 21,3 mm. 0
Cat. RIC, IX, ANTIOCHE, 222. A: 363 - 364. ANTE
Dr. DNIOVIAN - VSPFAVG

Rv. SECVRITA - SREI - PVBLICAE VOT/V/MVLT/X

No Inv. MNHR O. 250 ex BAR, ex coll. C. C. Orghidan.

Du point de vue chronologique, les piéces analysées peuvent se repartir en six grands

groupes'’, comme suit:

A) 253-268 B) 268-284 C) 284-305 D) 305-324 E) 324-337 F)337-364
Les monnaies du lot étudié ont été frappées aux noms des empereurs suivants:

. Galllen - 5 exemplaires.

. Aurélien - 1 exemplaire,

. Tétricus - 1 exemplaire.

. Tacite - 2 exemplaires.

. Probus - 4 exemplalres.

Carus - 1 exemplaire.

. Carine - 4 exemplalres.

. Numéren -1 exemplaire.

. Dioclétien - 6 exemplaires.

10. Maximicn-Hercule - 5 exemplaires.
11. Constance ler Chlore - 1 exemplaire.
12. Gallre - 2 exemplaire.

13. Muximine¢ Daza - 1 exemplaire.

© XD UL W —

14. Conslantin Ier - 20 exemplaire, dont 12 {rappés avant 324,

15. Licinius ler - 1 exemplaire.
16. Licinius 11 - 1 exemplalre.

17. Constantin 1! - 2 exemplaires, dont un frappé avant 324.

18. Crispus - 1 exemplaire.

19. Constance II - 22 exemplalres, dont 4 frappées avant 337.

20. Constant - 7 exemplaires.

21. Magnence - 1 exemplaire.

22. Décence - 1 exemplaire.

23. Constance Gallus - 3 exemplaires.

24, Julien - 3 exemplaires, dont un frappé avant 361,

25. Jovien - 1 exemplaire.

La série danalyses porte pour la premiére fois sur des monnaies de Tétricus,
Numérien, Maximine Daza, Crispus, Constance Gallus, Julien et Jovien qui n’avaient pas fait
l'objet d'une telle démarche auparavant''. Pour les comparaisons générales nous avons utilisé les
données publiées dans le premier volume de la série CEB L'or monnayé, ainsi que les résultats

" ce découpage chronologique, un peu différent de celul proposé par J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barrandon et J. Poirier,
"Aureus obryziacus”, dans L'or monnayé, 1, p. 87-88, nous semble refléter mieux les conséquences de la réforme qui a
consacre le solidus, ainsi que I'évolution du titre des émissions en or entre 337 et 364.

" {bidem. p. 84-85.
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concernant la composition des monnaies des empereurs "bretons” Carausius et Allectus de la
collection dé la Bibliothéque Nationale de France publiés par Héléne Huvelin®™.

Les pieces analysées ont été rappées dans les ateliers suivants :

. Alexandrie - 2 exemplalres.

. Antioche - 17 exemplaires.

. Arles (Constantia) - 1 exemplaire.

. Ateller pannonien (7) - 1 exemplaire.
. Cologne - 1 exemplaire.

. Constantinople - 3 exemplaires.

. Cyzique - 6 exemplaires.

. Lyon - 1 exemplaire.

. Milan - 1 exemplaire

10. Nicomédie - 10 exemplaires.

11. Rome - 12 exemplaires.

12. Serdica - 2 exemplaires.

13. Sirmium - 6 exemplaires.

14. Siscia - 6 exemplaires.

15. Thessalonique - 10 exemplaires,

16. Ticinum - 4 exemplaires.

17. Tréves - 14 exemplaires.

C’est pour la premiére fois que 'on publie les résultats des analyses des monnaies en
or frappées dans l'atelier d’Alexandrie et par un atelier provincial, de Pannonie, selon nous”, dont
la production n'a pas fait, antérieurment, Y'objet des recherches".

Le lot des monnaies analysées comprend la plupart des dénominations frappées par
les ateliers impériaux pendant les années 253-364. 34 piéces sont des aurei, dont 17 datent de
253-284, 10 de 284-305 et 7 de 305-324. [l faut ajouter encore un médaillon d'un aureus avec
béliére. Parmi les monnaies de Gallien étudiées par nous il y a un "binio” et un multiple de quatre
aurei”. Dans notre lot on compte également un multiple d'un aureus et 1/4. Presque la moitié
des monnaies analysées - 45 exemplaires - sont des solidi, dont 2 frappés avant 324. Y sont
représentés aussi quelques multipjes du solidus, dont: une piéce de 4 1/2 solidi. une de 2 solidi,
une de 1 solidus et 1/2 et deux exemplaires d'un solidus et 1/4 ?'°. Selon nous un médaillon
avec béliére, conservé dans un état assez précaire, est lui aussi un solidus et 1/4.

I'identification de la dénomination d'unc piéce uniface pesant 3,41 g, trop laurde
pour un semissis, mais aussi trop légére pour étre considérée comme un solidus reste cependant
assez problématique. Le poids de 3,80 g d'un autre exemplaire, conservé dans la Musée de
Kazanldak (Bulgarie), semble montrer plutét que natre monnaie appartiendrait 3 une émission
exceptionelle de 20 siliquae, dénomination utilisée aussi par Magnence'”. Du lot analysé font
partie encore trois semisses et quatre fractions de 9 siliquae. Nos analyses offrent aussi pour la

C XX~ O O~

'* H. Huvelin, Classement et chronologieldu monnayage d'or de Carausius, dans RN, 27, 1985, p. 114 - 117, n. 34 ¢t nos 6
et 10.

"* Ces emisstons qul reprennent le type des argentei frappées a Siscia et 4 Rome ont été considérées comme des imitations
barbares ou des [aux par K. Pink. Die Goldpragung des Diocletianus und seiner Mitregenten, dans NZ, 64, 1931, p. 55 et
par 1. Lukanc, Dincletianus der rémische Kaiser aus Dalmatien, Wetteren, 1991, p. 172, no 60 et p. 207, nos 14-15. Leur
style et leur technique sont nettement supérieurs aux imitations barbares. L'analyse de la composition de l'alliage nous
oblige également A rejeter 1'idée que ces monnales sonl des faux modernes, car il ¢st peu probable qu'un faussaire des
XVIlle-XXe siécles ait pu utiliser pour produlre de “nouveaux types™ d'aurei un métal avec un titre tellement bas, donc
suspect dés le premier moment pour tout connaisseur. En plus, la composition du métal, trés riche en argent, cuivre,
plomb et étain ressemble plutdt a I'or natil qu'a la structure de l'alliage de n'importe quelle monnale en or européenne de
I'tpoque moderne, qui devrait normalement fournir la matlére premiére des faussaires. La concentration de ces pléces
dans les collections d'Autriche, de Hongrie et de Roumanie semble indiquer qu'elles ont ¢té frappées quclquce part dans la
zone du Danube Moyen. en Pannonle, peut-étre dans une officine militaire.

"* Voir J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barrandon et J. Polrier, op. cit.. p. 84-85.

** Pour une autre opinion sur la dénomination de quelques multiples volr J. P. C. Kent, RIC, VIII, p. 55-566.

'® Pour I'identification de ces dénominations nous avons suivi J.-P. Callu, PM, p- 433-435, dont les conclusions concernant
la Monnaie de Rome. ne sont pas aussi différentes des résultats obtenus par J.-M. Doyen, Les émissions d’or de Gallien a
Rome, Milan et Siscia (260-268): Métrologie et aspects quantitafifs, dans Rythmes de la production monétaire de UAntiguité a
nos jouwrs, Actes du colloque international organisé a Paris du 10 au 12 janvier 1982 par la Monnale de Parls, lc Centre
National de la Recherche Scientlfique et du Séminaire de numismatique Marcel Hoc de I'Université Catholique de Louvain.
éd. par G. Depeyrot T. Hackens et Gh. MOoucharte. Louvain-la-Neuve, 1987 (1989), p. 293-296, que l'alfirme celui-ci.

" ce type monétaire a été publi¢ pour la premiére fois par T. Geraslmov Monnaie en or uniface de Constantin le Grand dans
IAI-Sofia, 20, 1955, p. 583 (en bulgare) et reprise par B. BoZkova et B. Lilova, Médaillon uniface en or de Constantin fer,
dans Studies on Settlement Life in Ancient Thrace - Proceedings of the Hird IMematiorinl Symposium "Cabyle”, 17-21 May,
1993, Jambol, Jambol, 1994, p. 367-370 (en bulgare). Les auteurs considéralent que cette émission a été frappée a Siscia
en 317. L'exemplaire conservé dans la collection du Musée d'Histoire de Kazanlik. Bulgarie pése 3,80 g, ce qui d'aprés
nous devrait correspondre a 1/84e de livre.
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premiére fois des données sur la composition de certaines émissions des multiples des aurei et
des solidi, ainsi que sur les fractions du solidus'.

LES ANALYSES

La structure ternaire de l'alliage des monnaies et la nécessité de metire en évidence
les éléments-traces: plomb (Pb), platine (Pt), étain (Sn) nous ont obligé de choisir la méthode
d’analyse des émissions de rayons X induites avec des particules chargées lourdes (PIXE) et celle
de émissions des rayons gamma induites par protons {PIGE)

PIXE

La méthode d’'analyse qui utilise I'émission de rayons X induites par des particules
chargées lourdes énergiques -protons, particules a, ions lourds- (nous utiliserons la notation
PIXE = "Particle Induced X-ray Emission”} est connue comme une méthode sensible pour la
détermination des traces, mais elle peut étre utilisée aussi dans l'analyse de la composition des
éléments majoritaires pour échantillons épais'® dans lesquels le faisceau est stoppé. Dans ce cas,
la sensibilité est plus faible que pour les échantillons minces, a cause du fond plus élevé produit
par la radiation de frainage des électrons secondaires mais suffisante pour la détermination de la
composition des éléments majoritaires. La méthotle permet uniquement l'analyse de la couche
superficielle de I'échantillon. La méthode d’analyse élémentaire est une méthiode qui ne peut pas
endommager I'échantillon, et donc la méthode PIXE est recommandée pour les objets antiques ou
artistiques de valeur spéciale.

Dans ce travail, on a appliqué cette méthode pour l'analyse des éléments majoritaires
des alliages antiques (monnaies) d'or. Pour obtenir la concentration de I'élément déteclé (Au, Ag,
Cu et Fe) on a irradié I'échantillon avec un faiscean de protons de 5 MeV et on a déterminé le
rapport des intensliés des lignes X, qui sont comparés avec les valeurs calculées qui décrivent le
processus d'excitation et d'atténuation des rayons X dans I'échantillon. Par conséquent, nous
n'avons pas utilisé les standards, mais on utilise des domnnées connues dans la littérature
(puissance de stoppage des protons™, sectlons efficace de production des rayons X*. les
coefficients d’'atténuation des rayons X*, ainsi que des valeurs spécifiques de notre montage
expérimental (I'efficacité du détecteur des rayons X, I'épaisseur de I'absorbant etc.).

Les expériences ont été effectuées a l'accélérateur Van de Graal de lInstitut de
Physique et Ingénierie Nucléaire de Bucarest. Le faisceau de protons de 5 MeV est envoyé vers
une chambre d'aluminium dans lagunelle se trouve la cible. L'angle entre la direction du faisceau
et la surface de la cible est de 45 deg (Fig. 1).

Les radiations X émises par les éléments de la cible sont mesurées avec un détecteur
semiconducteur de Ge, avee une résolution énergétiques de 180 eV a 5,9 keV. L'efficacité relative
du détecteur de rayon X a été déterminé par caleul, en connaissant les caractéristiques du
détecteur. On a utilisé une chaine spectrométrique standard. et les spectres ont été enregistrés
avec uh ordinateur PDP. La présence des éléments de I'échantillon est mise en évidence par la
présence dans le spectre X des lignes Xy du Cu, Ag et Fe, et X[, de 'Au. Les limites de détection
des éléments analysées sont meilleures que 0,1%. Pour déterminer les concentrations on a utilisé
I'intensité des lignes les plus Intenses, X Ka de 'Ag, Cu et Fe et X Lj de I'Au, obtenues par fit avec
des gaussiennes et la substraction du fond correspondant.

On a calculé les concentrations avec un logiciel qui additionne les intensités X
provenant de différentes profondeurs x de la cible, en tenant compte de: (i) la perte d'énergie qui
détermine I'énergie E(x) des pretons a la profondeur x; (ii) le rendement de production des rayons
X qui correspond a I'énergle E(x) des protons; (ilf) I'atténuation dans I'échantillon des rayons X
émises. Pour ce faire, la cible a été divisée en vouches mintes de 0.1 mg/em?; pour une
épaisseur plus faible le résultat ne s’améliore pas. L'intégration est arrétée quand la contribution
de la derniére couche considérée est plus faible que 0.01% pour tous les rendements considérés.
[.a puissance de stoppage du proton ainsi que l'aiténuation des rayons X dépend de ]a

'* Vair J.-P. Callu, €. Brenot, J.-N. Barrandon et J. Polrler, op. cit, p. 84-85,

Y K. G. Bauer, Q. Fazly, F. Mayer-Kuckuk. M. Mommsen, P. Shurkes, Nuclear Instruments and Methods 148, 1978, p. 407.
2 Andersen, J. F. Ziegler, Hydrogen Stopping Powers and Rangers tn All Elements, New York, 1977.

21D, D. Cohen, M. Harrigan, Atomic Data and Nuclear Data Tables 33, 1985. p. 255.

2 W. J. Veigele, Atomic Data 5, 1973, p. 51.
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composition de I'échantillon. Ainsi, on a choisi une procédure de calcul itérative, qui a convergé
apres 4 jtérations (pour les échantillons'analysés).

La contribution principale a Tintensité des rayons X mesurés est donnée par les
profondeurs faibles de I'’échantillon, elle décroit rapidement avec la profondeur. En effet, I'énergie
du projectile devient plus faible, ainsi que le rendement X. Deuxiéme manque, I'atténuation des
rayons X dans la eible devient plus importante. Par exemple, en temps que le parcours des
protons dans la cible est d’environ 60 mm I'épaisseur maximale de I'échantillon qui contribue est
d’'environ 11,4 mm pour Au, 17,4 pour Ag ; 9,1 pour Cu et Fe, qui correspondent a une énergie
réemanente du projectile d’environ 2,4 MeV. Les profondeurs moyennes de provenance des rayons
X sont plus faibles: d’environ 4,5 mm pour 'Au, 8 mm pour Ag et 4 mm pour Cu. La précision de
la méthode PIXE utilisée en ce travail dépend fortement de la qualité des paramétres utilisés en
calcul (perte d’énergie du projectile, sections efficace de production des rayons X, coefficients
d'atténuation des rayons X, efficacité relative du détecteur etc). Toutefois, une source
supplémentaire d’erreurs est dennée par les irrégularités de la surface de la cible dans la zone
d'interaction avec le faisceau; l'erreur peut éire diminuée en choisissant avec soie la zone
d'irradiation de la cible. Done, en temps que l'erreur de détermination de la concentration de
I'¢lément majoritaire (Au) est faible, pour les éléments de concentration plus faible I'erreur peut
augmenter.

PIGE

L'analyse des éléments traces d'intérét (plomb, platine, fer et étain} a été effectué par
activation protonique et par émission des rayons gamma induites par des protons (PIGE). Le
faiscean de protons a été fourni par l'accélérateur Tandeni van de Graaf de I'Institut Physique et
Ingénierie Nucléaire de Bucarest. Les rayons gamma ont été mesurés avec un détecteur de type
Ge(Hp) avec une résolution énergétique de 2 keV dans la rayure de 1332 keV de 60¢.

Dans une premiére étape, les monnaies ont été irradiées sous vide environ 90
minutes avec des protons de 13 MeV & un courent d’environ 200 nA. Avant de toucher la
monnaie, le faisceau traverse deux feuilles minces, la premiére, de plomb de 30 mm épaisseur et
la seconde d’aluminium de 7 mm épaisseur. La feuille de plomb sert a la détermination de flux
intégrale des protons. La feuille d’aluminium prévient la contamination de la monnaie avec des
atomes de plomb pulvérisés par le faisceau de protons. A cause des deux feuilles, I'énergie des
protons diminue et A I'entrée dans la monnaie elle est 12.1 MeV. A cette énergie protonique la
profondeur de la région investiguée est d'environ 225 mm. L'énergie suffit pour induire des
réactions nucléaires sur les éléments traces. Parmi les réactions la plus probable est:
FX(p,ny),5Y: donc on obtient des noyaux radioactifs, dont l'identité peut étre établie a4 partir
des rayons gamma émis”. Les concentrations des éléments dans les monnaies sont directement
liées aux intensités de ces rayons. Pour évaluer les concentrations, des mesures sur des étalons
ont été effectuées dans les conditions expérimentales identiques. De cetie fagon, le rapport entre
les intensités de rayons gamma dans la monnaie et 'étalon, avec une correction impliquant le
parcours des protons™, donne la concentration désirée. Pour cette correction on a considéré
seulement la partie du parcours pour laquelle I'énergie du proton est au-dessus du seuil de
réaction, pour la pouvoir induire. Les valeurs des seuils de réaction et des parcours ont été
déterminées avec les tables de masse de Wapstra el Audi”, respecltivement, les tables de
Northcliffe et Schilling™.

Dans la seconde étape des analyses on a renoncé aux feuilles de plomb et
d'alumninium, car elles limitent les courants de protons: les feuilles ne peuvent pas évacuer
qu'une quantité limitée de la chaleur dépositée par les protons, donc les courants ne peuvent pas
dépasser 200 nA, pour éviter I'apparition de la fente et des perforations locales des feuilles et par
cela la contamination de la monnaie. Dans I'absence de I'information de flux intégrale protonique
{fournit par la feuille de plomb) on peut évaluer les rapports entre les concentrations des divers
éléments et celle d'un élément majoritaire (par exemple, l'or). Les valeurs absolues des
concentrations sont obtenues en imposant que la somme de toutes les concentrations donne
100%. L'absence de feuille de plomb et d’aliiminium-a permis l'augmentation du courant des

* U. Reus, W. Westmeier, Atomic Data and Nuclear Data Tables, 29, 1983, p.1.
2! ¢. Momison, C. Brenot, J. Barrandon, J. Callu, J. Poirier, R. Halleux, np.cit.
23 A. Wapstra, G. Audi, Nuclear Physics A 432, 1985, p.1.

* L. C. Northliffe, R. F. Schilling, Nuclear Data Tables, A7, 1970, p. 233
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protons jusqu'a environ 650 nA, avec une augmentation correspondante des intensités des
rayons gamma. Pour pouvoir utiliser les résultats des mesures sur les étalons, on a descendu les
énergies des protons a 12.1 MeV. On doit mentionner que dans cette version, les mesures
d’activation protonique et PIGE éliminent l'impurification accidentelle des monnaies avec du
plomb, I'un des éléments trace 4 mesurer.

Pour de différentes raisons, nous n'avons pas eu la possibilité de mesurer la
concentration des éléments majoritaires par la méthode PIGE que pour 75 exemplaires, et par la
méthode PIXE pour 95 exemplaires. Un total de 75 monnaies ont €té analysées par les deux
procédés, ce qui a démontré que les résultats sont tellement proches, inscrits dans une marge
d'environ 1,5 % absolus, qu'ils sont parfaitement comparables.

Pour mettre en évidence les données des mesures par la méthode PIXE, nous
utiliserons la marque (*}, (**) pour celles obtenues par la méthode PIGE, et (***) pour les valeurs
des résultats obtenus par des mesures PIGE+PIXE.

Nous avons recueilli d'une fagon systématique les données concernant l'or, 'argent, le
cuivre, le plomb, la platine et I'étain. Les analyses PIGE et, dans une certaine mesure, celles
réalisées par la méthode PIXE, ont indiqué toujours la présence du fer. Selon nous la présence de
cet élément dans l'allidge des monnaies en or pourrail représenter soit des traces laissées par les
coins utilisés pour leur frappe, soit de la matiére céramique riche en fer, provenant des creusets,
soit des réverbérations produites par la collision entre les particules chargées et les installations
du laboratoire. On a dépisté également des traces de calcium au cours des analyses PIGE, qui
représentent des traces des matiéres utilisées pour l'affinage de l'or par la méthode de la
coupellation.

La méthode PIGE peut étre utilisée pour déterminer la présence de I'osmium (Os), de
Iiridium (Ir), du ruthénium (Ru) et du palladium (Pd), mais les mesures ant prouvé que ces
éléments sont absents, ou qu’ils sont présents dans des concentrations inférieures 4 10 ppm, le
seuil de sensihilité du procédé dans notre cas.

La composition des monnaies romaines de 253 a 364

No. Au%o Ag¥o | Cu%o Fb Pt
Cat. PpPmM ppm
1 923.6 74.8 1,11 21,6 16,8
2 914.4 83.6 1.46 45 25
3 902.,6 80,7 16,7 195 55,2
4. 943 54,3 2,37 10,8 12,7
5. 935,4 56,5 8.1 81,1 58,2
6 993,7 4,7 1,25 11,1 13
7 914,1 84,5 1,21 12 9,1
8 984 4 14,5 0.97 7.3 11,2
9, 953,5 45,2 1.06 2.4 14.8
10. 988,3 9,5 2.2 50,4 107
11. 994,2 4,3 1.4 196 136
12. 973.,7 25 1,01 11,6 15,4
13. 966,5 29.5 4,1 119 71,8
14. 9925 6.9 0.19 4.8 16,8
15. 997 2.5 0,01 3.8 26
16. 992 .4 ] 1,6 72,1 0
17. 989 10,5 0,15 13.3 17.4
18. 983,6 13,7 2,7 92 0
19. 993,6 5.4 0,78 106 88,9
20. 990,5 8,8 0,38 54 14,4
21. 967.8 28.6 3.3 21,9 14,4
22, 995,3 4,1 0,6 28,4 58,9
23. 967,1 30,2 2,7 146 53
24. 938,6 12,4 49 49,5 75,7
25. 987 11,6 1.5 55,5 77,2
26. 998.,8 0,7 0,46 35,8 50,2
27. 967.8 28,6 3,3 21,9 14,4
28. 988.,5 10,5 1 20 50
' 61
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29, 684,1 136 179.9 185 57.3
30. 994 4 5,2 0.09 1.7 13,8
31. 991.6 6.3 2,1 89 77
32, 9923 6.5 1,2 39.8 79.7
33. 998.3 1,2 0,1 16,14 0
34. Q94,2 4,7 0,5 19,22 | 659
35. 994,92 4,9 0,3 0 5,26
36. 993,8 5 0,5 10,76 | 5,26
37. 995 4.6 1.3 3.9 15.8
38. 987.6 11,1 1,4 - 144
39, 961,9 34.9 2.6 52,92 | 10,35
40. 996,4 2.9 0,1 5,76 8,29
41. 980,3 17.6 2.1 61,5 48,9
42, 979 17.8 3,2 46,8 102
43. 996,1 3,4 0,1 12.83 6,04
44. 937.6 53,5 8,9 34.4 139
45, 988,7 10,2 0.6 13,06 | 5,75
46. 998,9 0,5 0,3 0 0
47. 989,4 9,5 0.5 22 6,59
48. 985,4 14,2 0,13 4.8 16,1
49. 988.7 10.4 0,3 15.25 | 6,38
50. 985,4 13,7 0.6 27,07 | 5.62
51. 984.6 13.6 1.3 26,03 0
52. 986.,8 12,7 0,18 3.4 16,2
53. 988,4 10,5 0.5 23,37 | 12,61
54. 996,4 2.9 0,67 69 55,8
55. 9975 0.2 0.1 8,84 27,61
56. 989,2 9.6 0,7 38,48 | 5.43
57. 995,59 3,9 0,1 25,63 7.19
58. 999,3 0.4 0.2 6.58 10
59. 982 16.8 0,7 28,92 | 6,04
60. 988,1 10,8 0.6 12,34 0
61. 986 12.9 0.6 28,73 9,37
62. 974,6 23,9 1,1 20,75 | 18,56
63. 975,1 24,1 0,4 28,64 5
64. 974.,4 24,1 0,9 28,3 5,92
65. 973.3 25,7 0.8 89.41 6,84
66. 980.,1 17.8 1,0 40,03 8,22
67. 981.6 17.1 0.8 23,67 | 9.18
68. 980.5 19 1 4,32 17.3
69. 975.9 22,4 1,3 22,16 7.77
70. 976 23 0,1 14,12 | 30,43
71. 980,5 18,5 0,4 18.2 9.5
72. 937,92 61,1 1,2 9,5 22,24
73. 978.5 19.8 0,9 34,59 5,87
74. 979.7 19,1 0.8 30,83 7.71
75. 952,4 46,8 0,4 43,35 | 10,66
76. 981,9 16,7 0,8 22,49 9
77. 968,2 30,4 0.8 38,84 | 13.84
78. 901.4 91.1 7.2 5,17 5,31
79. 976,1 22 8 0,6 35.05 | 10,89
80. 975,5 23,1 0.8 43,83 | 11,16
81. 972.8 25.8 0.8 50,57 | 11,05
82. 961,5 36,6 1.4 41,62 | 12,51
83. 974.5 24,4 0.7 2741 | 14,56
84. 972.5, 26,3 0.8 12,73 | 16,39
85. 955,92, 42.6 .15 78,29 | 13.45
62




86. 974,6 23,8 1 33.26 11.35
87. 968.9 29 1.5 58,13 9.4

88. 952.3 44.9 2,2 17,19 9.66
89. 973,2 25,5 0,9 21,08 16,13
S0. 970.5 279 1 85,86 14

gl. 964.,7 34.1 0.6 40,29 | 28.02
92. 984 15,2 0,2 14,46 | 22,27
93. 975,2 23 1,3 29,71 15,08
94. 972,9 25.3 1,2 37.37 15,01
985. 927.6 714 0.5 8,37 13,32
96. 965,4 33 1 25,47 23,2
97. 952.4 45,6 15 60,05 | 25,66

POLITIQUE ET TECHNOLOGIE

A) Pour la periode 253-268 nous avons analysé cing monnaies, dont:

Rome [4 ex.], et Milan (1 ex.] (Nos 1-5). Deux exemplaires provenant de Rome ont été
frappés avant 259.

Les piéces présentent les concentrations moyennes suivantes (moyenne arithmétique
= X-, notée avec B pour les résultats de nos analyses et avec x-P+B pour les données réunies des
recherches menées séparément par les équipes francaise et roumaine). Parfois comme effet des
arrondis, la valeur de x-, depasse de peu 1000.

Le matériel concernant cette période a été divisé en deux groupes:

1. 253-260:
x-BAu: 939 %o (*) [1 ex.] et 924 %o (**) 11 ex.]
x-BAg: 53 %0 (*) [1 ex.| et 75 %0 (**) [1 ex.] X-BAu: 942 %0 (*) [4 ex.] et 929 %0 [**) [2 ex.]
x-BCu: 9%0 (%) |1 ex.] et 1 %o (**) [1 ex.] x-BAg: 49 %o (%) [4 ex.] et 69 %0 (**) [2 ex.]
x-BPb: 22 ppm (**) [1 ex.] X-BCu: 10 %0 (*] [4 ex.] et 2 %o (**) [2 ex.]
x-BPt: 16 ppm (*4 [1 ex.] x-BPb: 83 ppm (**) [4 ex.)
x-BSn: 0,00 ppm (**) (1 ex.] x-BPt: 38 ppm (**) [4 ex.]

X-BSn: 17 ppm (** [4 ex.]
2. 260-268:

Nous éstimons utile, pour aveir une image plus claire sur la représentativité de ces
données de mentionner aussi pour chaque période les résultats obtenus sur un lot étalon, qui
réunit la totalité des données sur les monnaies' en or analysées jusqu'a présent. Pour la période
253-268, nous disposons des informations concernant 27 piéces, dont 13 sont frappées avant
260. -

Elles proviennent des ateliers suivants:

Rome [21], Cologne [2], Milan [2], Viminacium [1], Samosate [1], dont avant 260:
Rome [9], Cologne [2], Viminacium [1] et Samosate [1].

1. 253-260: x-P+BCu: 19 %o (**) (13 ex.]
x-P+BPb: 91 ppm (**) {13 ex.|

x-P+BAu: 916 %o (**} [13 ex.| x-P+BPt: 34 ppm (**) [13 ex.]

x-P+BAg: 66 %o (** [13 ex.] x-P+B3n: - ppm (**) [- ex.]

En fait, on remarque des divergences assez grandes entre les titres des émissions en
or de l'atelier de Rome et ceux des hétels monétaires provinciaux, situation qui semble valable
aussi pour les étalons pondéraux utilisés. Les analyses sur la composition de antoniniani
indiquent les mémes tendances”, mais malheureusement, les données accessibles a I'heure
actuelle ne nous permettent pas d'établir des corrélations entre I'évolution de l'altération du
monnayage en or et celle du monnayage en argent.

¥ Cette situation semble se refléter aussi dans le domaine de la métrologie, voir J.-P. Callu, PM, p. 432-433 et J.-M. Doyen,
op. cif., p. 293-296. Pour les titres des antonindani de Rome et des atelters provinelaux voir Cathy E. King, The Alloy Conternt
of the Antoniinianus, A. D. 253-268, dans Proceedings of the 10th CIN éd. 1. A. Carradice, Londres, I, p. 289-292,
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2. 260-268:

Rome:

Rome:
x-P+BAu; 898 %0 {**) [9 ex.]
x-P+BAg: 78 %0 (**) [9 ex.] x-P+BAu: 868 %0 (**) [12 ex.]
x-P+BCu: 22 %o {**) [9 ex.) X-P+BAg: 117 %0 {**) [12 ex.]
x-P+BPb: 57 ppm (**) [9 ex.] x-P+BCu: 14 %0 (**) [12 ex.]
x-P+BPt: 35 ppm {**) [9 ex.) x-P+BPb: 200 ppm (**) [12 ex.]

x-P+BPt: 35 ppm (**) [12 ex.]

x-P+BSn: - ppm (**) |- ex.]
mTSn: - ppm {**) {- ex.]

Autres ateliers:
Autres atellers (Milan):

x-P+BAu: 954 %o (**) [4 ex.]

x-P+BAg: 40 %c (*) [4 ex.) x-P+BAu: 935 %o (***} [2 ex.]

x-P+BCU: 6 %o (*Y [4 ex.] x-P+BAg: 55 %a (***) [2 ex.] '
x-P+BPb: 147 ppm {**] [4 ex.] x-P+BCu: 10 %o (***) {2 ex.]

x-P+BPt; 35 ppm (**) |4 ex.] x-P+BPb: 161 ppm (**) 1 ex.}

x-P+BPt: 38 ppm {**) [1 ex.]
x-P+BSn: - ppm (**) [- ex.]

x-P+BSn: - ppm (**} |- ex.]
B} Pour la période 268-284 I'équipe de Bucarest a analysé 14 monnaies, dont:
Rome [3], Ticinum [2], Siscia [2]. Antioche [2]. Cologne [1], Lyon [1], Serdica [1] et
Cyzique [1] (Nos 6-18).

x-BAu: 978 %o (*) [14 ex.| et 975 %o (**) (8 ex.]
x-BAg: 18 %o (*) [14 ex.] et 24 %0 (**) [8 ex.|
X-BCu: 5 %0 (*) [14 ex.] et 1 %0 (**) [8 ex.]
x-BPb: 50 ppm (** [14 ex.]

x-BPt: 38 ppm (**) [12 ex.|

x-BSn: 11 ppm {(**) [14 ex.]

Le lot étalon des monnaies d'or frappées entre 268-284 comprend 26 exemplaires
analysés, ayant l'origine suivante:

Rome [6], Siscia [4], Lyon [3], Ticinum [3], Antioche [3], Milan [2], Serdica |2}, Cyzique
[2] et Cologne [1].

x-P+BAu: 973 %o (***) (26 ex.]
x-P+BAg: 23 %o (***) [26 ex.]
x-P+BCu: 3 %0 (***) [26 ex.]
x-P+BPb: 70 ppm (**% [2] ex.]
x-P+BPt: 41 ppm (**) (19 ex.]
X-P+BSn: - ppm (*) |- ex.]

Les différences entre les étalons des émissions d'or de Rome et ceux des ateliers
provinciaux, au moins pendant la période 268 - 274® nous obligent de présenter aussi les
moyennes de la concentration en or par ateliers. Les résultats semblent indiquer le début d'un
changement sensible dans les tendances observées auparavant, quand les produits des ateliers
provinciaux ont eu, généralement, un titre supérieur aux émissions de Rome.

Rome:
x-P+BAu: 984 %o (**Y) [6 ex.]

Autres ateliers:
x-P+BAu: 970 %o (***) [20 ex.|

C) Pour la période 284-305 nous avons analysé 11 monnaies, dont:
Rome {3}, Cyzique [3]. Antioche [2], Tréves [1], Ticinum [1] et I'atelier pannonien (?) [1] (Nos
19 - 30).
x-BAu; 984 %o (*) [10 ex.] et 980 %o (**} [4 ex.|”

x-BAg: 10 %o (*) [10 ex.] et 18 %o (**} |4 ex.]
x-BCu: 6 %o (*) [10 ex.| et 2 %0 (**} [4 ex.]

** Voir les données présentées par S. Estiot. Ripostiglic della Venéra Nuouvo catalogo illustrato, €d. par J.-B. Glard, [Ie, 1.
Rome, 1895, p. 127.
* Cette valeur a été obtenue sans tenir compte de la piece atypique frappée dans l'atelier pannonien (?). Les moyennes des
coneentrations du lot de la période 284-305 y compris cette piéce avee des traits trés différents sont: x-Au: 957 %o (*} [11
ex.]. Ag: 21 %o (%) (11 ex.], Cu: 22 %o {*) [11 ex.]. Pb 41 %0 (*¥) [11 ex.], Sn: 35 %o (**) [11 ex.].
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x-BPb: 26 ppm (** {10 ex.]
x-BPL 42 ppm (**) [11 ex.]
x-BSn: 14 ppm (**) [10 ex.]

Le lot étalon comprend 21 monnaies de la période 284-305 analysées, avec la
composition suivante:

Cyzique [4], Rome [3], Londres [3], Tréves [2], Ticinum (2], Aquilée [2], Antioche [2},
Rotomagus-Rouen (?) [1], atelier pannonien [1] et Nicomédie [1].

x-P+BAu: 979 %0 (**) [20 ex.]™”

Xx-P+BAg: 16 %o (**) [20 ex.|

x-P+BCu: 4 %o (**) [14 ex.] et 6 %0 (***) [20 ex.]
x-P+BPb: 51 ppm 118 ex.]

Xx-P+BPt: 42 ppm (**) [18 ex.)

x-P+BSn: - ppm (**) |- ex.]

D) Pour la période 305-324 le lot analysé a Bucarest compte 19 inonnaies, dont:
Tréves [6], Nicomédie [4], Siscia [3]. Alexandrie [2], Rome [1]), Ticinum [1], Sirmium [1]
et Serdica [1] (Nos 31-49).

x-BAu: 984 %o (*) |19 ex.] et 991 %o (**) [13 ex.]
x-BAg: 11 %o (*) [19 ex.] et B %o (**) [13 ex.]
x-BCuw: 2 %0 (*) 119 ex.] et 1 %o (**) [13 ex.]
x-BPb: 28 ppm (**) [16 ex.]

x-BPt: 40 ppm (**) [17 ex.]

x-BSn: 14 ppm (**) [14 ex.]

Le lot étalon pour la période 305-324 comprend 27 monnaies, dont:
Nicomeédie [8], Tréves [7], Siscia [3], Ticinum [2], Alexandrie [2], Rome [1], Sirmium
[1], Serdica [1], Thessalonique {1] et Antioche [1}.

x-P+BAu: 988 %o (**) 121 ex.] et 986 %o (***) [27 ex.]
x-P+BAg: 11 %0 (**) [2] ex.] et 13 %o (***) [27 ex.]
x-P+BCu: 1 %o (**) [21 ex.] et 1 %o (***) [27 ex.]
x-P+BPb: 15 ppm (**} [22 ex.]

x-P4+BPt: 42 ppm (**) |24 ex.]

x-P+BSn: - ppm (**) |- ex.]

E) Pour la période 324-337 nous avons analysé 13 monnaies, dont:
Thessalonique [4]. Nicomédie [3]. Constantinople [2], Cyzique [2], Siscia [1} et
Antioche [1] ([Nos 50-62).

xX-BAu: 984 %o {*) [12 ex.| et 989 %o (**) [12 ex.]
x-BAg: 14 %0 {*) [12 ex.| et 11 %o (**) 112 ex.]
x-BCu: 2 %0 (*) [12 ex.]| et 1 %0 (** [12 ex.]
x-BPb: 25 ppm (**) [13 ex.]

x-BPt: 16 ppm {**) {11 ex.]

x-BSn: 14 ppm (**) {9 ex.]

Le lot étalon pour la période 324-337 réunit 17 monnaies, dont:
Thessalonique [5). Nicomédie [4], Constantinople [2], Cyzique [2], Antioche [2], Tréves
[1] et Siscia [1].

X-P+BAu: 986 %0 (**) [16 ex.| et 986 %o (***) {17 ex.|
x-P+BAg: 13 %o (**) [16 ex.} et 13 %o (**) [17 ex.]
x-P+BCu: 1 %0 (**) (16 ex.] et 1 %o (***) {17 ex.]
x-P+BPb: 25 ppm (**) [13 ex.]

x-P+BPt: 18 ppm (**) [13 ex.]

x-P+BSn: - ppm {**) |- ex.]

F) Pour la période 337-364 ont été analysées 35 monnaies, dont:
Antioche [11], Tréves [8]. Sirmium [5]. Thessalonique [5], Nicomédie [3], Arles-
Constantia [1], Rome [1] et Constantinople [1] (Nos 64 - 97).

¥ Cette valeur a été obtenue sans tenir compte de la piéce atypique [rappée dans l'ateller pannonien (7). Les moyennes des
concentrations du lot de la période 284-305 y compris cette piéce avec des traits trés différents sont: x-Au: 964 %o (***) |21
ex.). Ag: 22%o (***} [2]1 ex.], Cu: 14 %o (***) [2] ex.], Pb: 58 ppm (**) [19 ex.}
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x-BAu: 961 %o (*} [34 ex.] et 968 %o (**} [35 ex.]
x-BAg: 35 %o {*) [34 ex.] et 31 %o (**} [35 ex.]
x-BCu: 2 %0 (*) [34 ex.] et 1 %o (**) [35 ex.)
x-BPb: 34 ppm (**) [35 ex.]

x-BPt: 13 ppm (**) 135 ex.]

x-BSn: 36 ppm (**) [34 ex.]

Le lot étalon pour la période 337-364 comprend 58 monnaies, dont:
Antioche [13], Tréves [10], Thessalonique [8], Sirmium (6], Constantinople [5].
Nicomédie [5], Rome [3], Lyon [2], Arles-Constantia [2], Aquilée [2] et Siscia [2].

x-P+BAu: 964 %o (**) [58 ex.] et 964 %o (***) [58 ex.]
x-P+BAg: 35 %a (**) [58 ex.] et 35 %o (***) 158 ex.]
X-P+BCu: 2 %0 (**) [58 ex.) et 2 %o (***) [58 ex.]
x-P+BPh: 54 ppm (*) [58 ex.]

x-P+BPt: 65 ppm (**) 158 ex.|

x-P+BSn: - ppm (**) [- ex.}

Avec cette nouvelle série d’analyses, la base de données concernant la composition
des monnaies romaines en or de la période 253-364 a doublé de volume par rapport a ce que l'on
avait il y a dix ans, bien que le nouveau matériel soit assez inégalement réparti du point du vue
chronalogique. Le progrés est relativerment modeste, d'environ 22 %, pour le lot A (253-268), mais
il représente un doublement, ou méme plus qu'un doublement pour les groupes B-F (268-364).
Dans la plupart des cas les nouvelles informations confirment ou complétent les résullals
obtenus par nos collégues francais.

Bien que les recherches soient encore a leur début, on peut déji dégager une série de
tendances qui ont marqué I'évolution du monnayage d’or romain pendant ce siécle de transilion,
décisif pour I'histoire du Bas-Empire.

Les analyses sont tout a fait convaincantes en ce qui concerne le haut niveau de la
technologie utilisée par les métallurgistes romains dans le domaine de la purification de l'or
monétaire dés les premiers siécles de I'ére chrétienne. On trouve des pi¢ces dont la teneur en or
atteignait habituellement des valeurs entre 993-999 %o (plus de 23,75 sarats)’'. La grande crise
du Ille s. ne semble pas d’aveir influencé d'une facon. évidente les principales competences
acquises dans ce secteur. A ce sujet, le langage sec des chiffres est trés éloquent. Ainsi, sur les
176 monnaies de la période 253-364 analysées jusqu'a présent, un nombre de 131 exemplaires -
74 % - ont une concentration en or égale ou supérieure a 958%o0 (23 carats). Il faut souligner
que méme pendant les années 253-268, quand la crise de I'Empire romain était 4 son apogée, les
analyses mettent en évidence la présence de titres trés élevas dans le cas d'environ 20 % des
piéces: de 959%o0 a 993%o0 (de 23 carats a plus de 23,75 carats).

Les performances des techniques de purification des alliages d'or utilisées par les
artisans romains des [lle-IVe siécles sont illustrées par le fait qu'environ 21% des piéces
analysées ont une teneur en or supérieure a 989%o0 (23,75 carats), donc contiennent moins de
10%0 d™impuretés”, telles que 'argent ou le cuivre. Seize monnaies analysées ont une teneur en
or comprise ertre 995%o0 €t 999%o0 ! Ces performanoes restent, sans doute, dignes d’envie méme
pour les industries des XVllle-XIXe siécles, avant I'apparition de I'électrolyse industrielle.

En méme temps, il y a aussi des piéces dont le titre est inférieur a 958 %o (23 carats).
Il s’agit de 45 monnales (26 %) qui ont des concentrations échalonuées de 656%o0 (15,75 carats,
mais qui pouvait passer a l'époque pour 16 carats) a 937%o (22,5 carats). En fait, dans cette
catégorie il y a seulement deux groupes qui apparaissent nettement. e premier, avec une
concentration d’environ 917%o (22 carafs) rassembtle 10 piéces et le second, avec une teneur
d'environ 938 %o (22,5 carats) compte 16 exemplaires.

La majorité des monnaies de titre réduit datent des périodes 253-268 et 337-364,
mais on y trouve par ailleurs quelques exempisires frappés entre 268-275 et la piéce de
Dioclétien, déja mentionnée, attribuée a un atelier de Pannonie. Si on peut expliquer assez
facilement une telle distribution chronologique avec des monnaies a faible teneur en or dans les
années 253-274, en ce qui conceme la période 337-364, les raisons d'une telle sitaation se
devinenl moins aisément.

* Voir J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barrandon et J. Poirier, op. cit., p- 82-83, nos 1-3, 32-39. Les textes cités par R.
Halleaux, L'or montnayé, 1, p. 39-77 indiquent que la plupart de technologies utilisées par les spéciallstes romains étaient
plus anciennes, raffinées a I'époque hellénistique, bien que. pour le moment, nous ne disposons pas des analyses sur les
émissions en or des IVe-ler siecles avant J.-C. pour confirmer cette hypothése.
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L'apparition des exemplaires avec un contenu en or plus réduit, associée a de
fréquentes oscillations des valeurs qui se remarquent a l'intérieur de chaque palier de pureté,
posent le prohleme de la capacité des spécialistes et des utilisateurs romains de la monnaie a
mesurer et a contrdler exactement la proportion des éléments composant l'alliage monétaire,
notamrnent a partir d'un certain seuil.

Deux textes de Théophraste et de Pline donnent des chiffres concernant la limite
supérieure de sensibilité de la méthode de la pierre de touche. Selon eux, les orfévres de I'époque
auraient pu discermer les différences quantitatives qui allaient jusqu'a 1/6e de carat (environ 7
%a), voir méme jusqu'a 1/12e de carat (environ 4 %o !)”. A notre avis, ces chiffres sont
extraordinairement élevés. Il nous semble, que dans la pratique courante il était impossible d’étre
atteints, méme par des personnes douées d'une acuit®é visuelle et dune expérience
exceptionnelles, sans parler des problémes techniqiies posés par la création des échantillons
(aiguilles) d’une telle pureté®.

On connaisssait par ailleurs, depuis 1'époque hellénistique déja, la méthode d'essais
par le poids spécifique, mais ce prorédé était peu utile pour mesurer la compositon d'alliages
ternaires des monnaies en "or™, qui en général contenaient en outre de I'argent et du cuivre. Les
résultats de cette méthode étaient peu exacts, nétamment lersque la tenear en cuivre dépassait
1%96-2% .

1l y avait aussi les méthodes d'essais destructifs™, plus précises, mais auxquelles
seules les institiutions spécialisées avaient accés, a cause des moyens techniques couteux
qu'elles exigeaient. En plus, ces procédés entrainaient [a destruction des piéces analysées et la
perte de l'argent qu'elles contenaient. Quand il s'agissait de rmonnaies, les dommages étaient
aggravés encore par la perte des frais de brassage.

En réalité, la capacité des métallurgistes anciens ou médiévaux a controler la
composition des alliages d'or dépendait en premier lieu de leur capacité a peser avec précision.
Cela avait une influence importante sur I'exactitude des procédés d'affinage, tout comme pour la
réalisation des échantillons avec des titres bien déterminés, nécessaires mérne pour les mesures
de la teneur en or a I'aide de la pierre de touche™.

Si on a tenté de reconstituer la valeur de a livre romaine i partir du poids des
monnaies, pourquoi rie poturait-on pas essayer de 1etracer les limites de la capacité de mesure a
partir des données fournies par les analyses elles-mémes ? En effet, celles-ci pourraient offrir,
sinon une réponse iraiichée, du moins des indications suffisamment claires sur les limites des
technologies romaines dans le domaine de l'affinage et de la mesure dn titre des éléments
présents dans l'alliage monétaire.

En ce qui concerne le contermu en or, linterprétation statistique des données des
analyses effectuées jusqu'a présént semble indiquer gue, la limite supérisure de précision des
mesures de titre aux llle-[Ve siécles se placait & environ 20%o0 (& peu prés un demi-carat).
L'’hypothése selon laquelle le pied d'un demi-carat représentait trés probablement une "unité”
utilisée par les maitres romains pour mesurer la teneur en or, est conflrmée par le fait que si an
prend la valeur de 20%o comme intervalle des classes, le tableau des concentrations des années
253-364, qui 4 un premier coup d'oeil est tellement hétéroclite, s'organise en groupes trés
distincts.

Pour Tlargent les concentrations de 10-20%c environ représentent 44% de
I'échantillon, bien qu’ il y ait aussi un groupe important de monnaies, dont la teneur en argent
est de moins de 10%o0. Les trois calégories représentent 64% des piéces analysées. La répartition
statistique des valeurs des teneurs semble indiquer qu'une proportion d’environ 10%0 4 20%0
d’argent dans l'alliage des monnaies en "or” constituait i I'époque intpériale le seuil normal des
méthodes d'affinage, et peut étre, de mesure et de détection. Les exemplaires contenant une

* Les textes sont présentés par R. Halleaux, op. cit., p. 40-42. qui semble accepter les données avancées par Theaphraste ct
Pline. Voir aussl la discussion de C. Brenot, Analyses des monnates de billon du IVe siécle: Réflexions sur l'interprétation
des résultats, dans L' inflazione™., p. 95-95.

» L'expérence du premier auteur de cette ¢tude, résultat d'une inngue collaboration avec les techniciens de la Banque
Nationale de Roumanie a montré que la précision des résultats obtenus par les meilleurs spécialistes utilisant la pterre de
touche, contrdlés par les analyses atomiques ou nucléaires peuvent arriver, parfois, 4 un tiers de carat (14 %o0), mais que
généralement ils ne sont flables que jusqu'a un demi-carat {environ 20 %0)...-

* R. Halleaux, L'or mennayé, p. 44. J:é:\a-‘»_l._x_j; .

* Ibidem, p. 45-69. .

% En ce qui concerne les limites techniques de la métrologie de I'Antiqujté * dBM!'i £
notamment les interventipns de L. Goulpeau, pendant la table ronde, pu 2
Table ronde organisée par le Centre de Mathématique Sociale de UEcole des Hautes Etudes en Sciences Soctales de Paris et
le Séminaire de Numismatique Marcel Hoc de U'Université Catholique de Louvain, Paris, 17 - 19 sept. 1981, p. 419-431.
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concentration plus réduite que la limite de 10%o0 peuvent provenir d'une source aurifére trés
pauvre en argent, s'ils ne représentent pas plutét le métal des anciennes émissions, recyclé i
plusieurs reprises, ayant pour cette raison une pureté trés pousseée.

Les monnaies qui contienent une forte concentration d'argent datent surtout des
années 253-274 et 337-364. 1l faut ajouter encore une piéce frappée sous la premiére Tétrarchie,
I'exemplaire attribué a I'atelier pannonien (?) qui se détache par ses caractéristiques de toutes les
autres séries d’émissions contemporaines. Une telle ségrégation chronologique montre que la
forte tesieur en argent était due a des raisons plutét politiques que technologiques. La présence
de I'argent dans les monnaies en or en une teneur qui dépasse 30%o pourrait mettre en évidence
une action délibérée des autorités administratives.

Les valeurs de 1%0 -3%o0 semblent constituer la limite technologique normale pour la
concentration en cuivre. Les résultats des analyses monirent que les artisans romains
mailtrisaient des méthodes d'affinage trés efficaces. Le recyclage du métal monnayé, par refontes
et affinages successifs, pouvait virtuellement écarter le cuivre de T'alliage monétaire.

Parmni les pigces dn lot analysé, il y a aussi un groupe minoritaire avec une teneur
plus importante en cuivre. Généralement ces valeurs vont de 20 a environ 50%o. mais dans le lot
analysé il y a un exemplaire avec une concentration d’'environ 180%o . Les monnaies avec un
contenu plus riche en cuivre sont également celles dont la eonicentration en argent est la plus
haute. Ce fait indique que toute proportion supérieure a 20%o de cuivre dans les monnaies
romaines des années 253-364 est la conséquence de la non-purification délibérée de l'argent,
décidée par les autarités administratives.

L'interprétation statistique des résultats des analyses confirme que I'or "pur” est resté
I'étalon légal du tilre des émissions romaines en or pendant toute la période 253-364. 11 faut
souligner que ce fait a été valable méme pour I'époque de Valérien ler-Gallien, quand ia crise
politique, économique et financiére de 'Empire romain était 4 son comble. En méme temps la
répartition par ateliers des concentrations des principales composants de 'alliage des émissions
d'or de la période 253-364 mantre que les perfarmances de la technologie d'affinage étaient,
généralement, les mémes dans tous les hétels monétaires de 'Empire romain.

A cause des limites de précision des instruments de mesure, les Romains, comime les
gens du Moyen-Age avaient une autre perception que celle d'aujourd’hui sur ce que devait étre
cet or "pur’. A la lumiére des résultats des analyses, il nous semble qu'un alliage dont le contenu
en or était d'environ 980%o pouvait étre considéré comme or "pur” par les spécialistes de la
Monnaie ou du Fisc, mais en pratique, dija les alliages avec une teneur en or supérieure a
environ 960%o pouvait passer pour de I'or "pus”, méme aux yeux d'un public assez averti.

En méme temps, les recherches sur la composition du monnayage en or de cette
époque montrent qu'en réalité il y a eu toujours un écart entre le tiire légal et les titres
"dominants”, "réels” ou "effectifs” pour chaque étape chronologique. Pendant la période étudiée
on peut constater une succession de phases d'avilissement et de restauration autour de ce qui
était considéré comme étalon légal. Comme ees oscillations ne semblent pas avoir des
explications technologiques, leur motivation doit étre cherchée plutét dans le domaine du
politique et, peut-étre, au cours des années '40-'50 du IVe s., au moins dans une certaine
mesure, dans celui de l'économique. Sous I'étiquette de “politique” il faut comprendre
premierement le facteur militaire, car sous 'Empire romain l'armée consommait la plus grosse
part du budget public et elle était, d'ailleurs, le destinataire prioritaire du monnayage”. Pendant
la grande crise du llle s. I'impact du facteur militaire sur les finances publiques et, par voie de
conséquence, sur la qualité des émissions monétaires est devenu encore plus manifeste. Il suffit
de mentionner l'influence dévastatrice, sur le monnayage de l'époque, des dépenses faites au
compte des armées par les prétendants au tréne ou par les empereurs, pour avoir accés au
pouvoir ou pour le conserver. Le monnayage refléte également les lourdes conséquences
économiques et financiéres dues a I'incapacité de l'armée d'assurer la défense efficace de I'Empire
contre les attaques barbares ou de garder la paix civile et I'ordre social.

Vu les conséquences finales sur le volume des émissions monétaires, donc sur la
capacité de I'Etat de subvenir a ses besoins financiers, toute mesure d'altérer le titre d'alliage ou

% 30. Sur le role de l'armée dans les dépenses impériales et sur le monnayage au [lle-IVe siécles voir M. Crawford, Finance,
Coinage and Money Sfrom the Severans to Constantine, dans Aufstieg und Niedergang des romischen Welt, éd. H. Temporini
¢l W, Haasc, 1l Berlin-New York. 1975, p. 562-593 (abrégeé ANRW) ct K. Hopkins. Taxes and Trade in the Roman Empire
{200 B.C.-A.D. 400), dans JRS, 70, 1980, p. 116-117.
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a pousser son affinage vers de dégrés supérieures était une décision politique™. Nos analyses
confirment les résultats des recherches francaises concernant les méthodes utilisées par les
autorités romaines pour altérer la mennaie en or pendant les Ille-I[Ve siécles. Au cours des
années 253-364, cette action a été mise en pratique dans la plupart des cas par I'addition d’'or
non-purifié, riche en argent, dans le métal obtenu par la refonte des anciens aurei®. La forte
teneur en argent dans le cas de certaines piéces, domme la gronde variabilité du tiire des
monnaies en or frappées entre 2563-268, peuvent étre expliquées, selon nous, non seulement par
I'ajout de T'or non-purifié, mais aussi par la frappe des nouvelles émissions directement a partir
du métal non-raffiné. L'existence parmi les monnaies analysées d'un certain nombre de piéces
dont la teneur en plomb va de 210 ppm a 391 ppm. nous oblige de prendre en considération,
meéme a titre dthypothése, l'utilisation par les autorités romaines, dans des circonstances
exceptionnelles, de la seconde méthode d'altération du monnayage en or - l'ajout dargent
métallique®. Si cette dermmiére voie d'altération est restée sans lendemain, le procédé dajout de
I'or non-purifié a été plusiers fois repris entre 253 et 364.

La seconde partie de ntotre article est consacrée a lanalyse -de la politique impériale
dans le domaine du monnayage en or de 253-364.

A)253-268.

La pénode qui commence avec le régmre de Valérien ler semblé représenter un
tournant dans l'évolution menétaire de TFEmpire romain, méme si, rmalheureusement,
I'échantillon du monnayage en or de la premiére moitié du llle s. analysé jusqu'a présent est trop
reduit pour permettre des comparaisons convaincantes. Privés d'une série de données
représentatives du point de vue statistique pour la période précédente’', nous avons en revanche
a notre disposition quelques renseignements indirects sur la profondeur de la rupture qui s'était
produite entre 253-268 dans les traditions et les pratiques monétaires romaines, en comparant
les tendances de ces années avec celles constatées au cours des étapes ultérieures.

Les résultats des analyses indiquent comme traits généraux une réduction sensible de la
teneur en or des piéces, en méme temps que l'augmentation des concentrations en argent et cuivre.

Pendant les années 253-260 la moyenne des principaux éléments est la suivante:

x-P+BAu: 916 %0 (***) [13 ex.]
x-P+BAg: 66 %o (***) [13 ex.]
x-P+BCu; 19 %o (***) [13 ex.]

Le mode de la concentration en or, qui indique Ia valeur de I'étalon effectif des aurei
frappés pendant ces années est de 22,5 carats. l'écart-type (o) de la x-Au est de 49 (5,3 %)}. Le
coefficient de variaiice est 5,8.

Lirrégularité de la plupart des piéces de cette époque est clairement mise en évidence
par le fait que seulement quatre exemplaire 31 % ont une teneur qui corresponde a l'étalon
effectif et trois monnaies, moins de 25 % du lot analysé, ont un titre supérieur 4 23,5 carats, ce
qui devait passer pour de l'or "pur”, et donc pour étalon légal habituel. Deux piéces de cette
catégorie proviennent des ateliers provinciaux.

** Pour une discussion sur'le rapport entre l'altération du titre du monnayage en or et le volume des émissions a lI'epoque
byzantine voir C. Morrisson, La monnaie d'or byzantine @ Constantinople. Purification et modes d'altérafions (491-1354),
dans L'or monnayé, p. 127-153.

*°J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barrandon et J. Poirter, op. ¢it., p. 89-92 et 97.

 Selon nous, le probleme de la signification de la présence du plomb dans les alliages monétaires nécessiterail des
recherches supplémentaires parce que il n'apparait pas trés clairement, dans quelle mesure le plomb ou I'étain utilisés
peour laffinage de l'or par la méthode de la coupellation restent comme "éléments résiduels”, dans les monnaies frappées a
partir du métal obtenu par cette technologle. Sur l'utilisation de la purification par la vole de la coupellation pendant
I'Antiquité voir R. Halleaux, op. cit., p. 50-54. Nous sommes d'avis qu'a cété du plomb il faut ajouter aussi I'étain ou
I'arsenic comme marqueurs de l'ajout d'argent métallique dans l'alliage des monnales en or. Sous la réserve des résultats
des [ulures analyses supplémentaires sur le rdle du plomb, nous partageons, avec quelques nuances, I'npinion de C.
Morrisson, op. cit., n. 31, p. 137, selon laquelle le seull entre les valeurs du plomb "nafurel”, qui accompagne toujnurs
l'argent de l'or natif et celud du plomb "artificiel”. qul parvient dans l'alliage des monnaies en or au moment de l'ajout
d'argent métallique, se situe autour de 250 ppm. Nous croyons que déja une teneur en plomb supérieure a 100 ppm.
méme sans la présence dans la monnaie d'une {orte proportion d'argent, pourrait constituer un indice sur i'argent ajoutc,
car lc plomb reste dans l'alliage 4 un niveau de ppm. méme aprés I'élimination d: largent pendant une opération
ulténeure d'alfinage.

*' Les données concernant les 16 pitces de la premiére moiti€ du llle s.. dont seulement une de Trébonien Galle, publiées
par J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barrandon et J. Poirier, op. cit,, p. 87 et 90 nous semblent étre une base insuffisante
pour illustrer les évolutions réelles du monnayage en or.
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Cette différence entre les émissions de Rome et les ateliers provinciaux, qui se fait
remarquée aussi dans le domaine des titres et des poids, est un trait spécifique du monnayage de
la période 253-268. L'homogénéité plus grande des productiorns provinciales peut étre expliquée
non seulement par Fexistence d'un contréle plus strict, mais aussi en raison de leurs taches plus
limitées, et donc moins exposées aux exigences administratives concernant I'exécution rapide de
commandes imprévues de numéraire que Fatelier central de Rome. Il n'est pas exclu que saus le
nom d'atelier de "Rome” se cachent aussi des officines mobiles, qui accompagnaient I'empereur
pendant les campagnes. Parfois, elles devaient assurer les fonds nécessaires dans des délais et
des conditions technigues peu favorables, d’ol1 4 une production moins homogéne qui a été bien
mise en évidence par les recherches. Cette absence d’homogénéité devait étre un des facteurs les
plus perturbateurs de la circulation des émissions en or, car elle minait la confiance publique et
compliquail la tache des fonctionaires financiers.

La situation est devenue encore pire entre 260-268, lorsque le titre moyen de l'or
semble diminuer vers 895%o et que la teneur en argeni atteint 78 %o, valeurs moyennes
extrémes pour toute la série analysée. En dépit de cette diminution de la concentration moyenne
de T'or, le mode de 22,5 carats indiquée par les analyses, montre que I'étalon réel qui dominait les
émissions du régne de Valérien ler était resté inchangé. L'écart-type de l'or aiteint 73, valeur
assez proche de 10% (8,14%). Le coefficient de variance est 9,16, la pius kaute valeur mesurée
sur le lot analysé.

L'éloignement des émissions par rapport a I'étalon 1égal, remarqué déja sous Valérien
ler devient -encore plus accentué, car sur 14 piéces analysées, six mannaies {43%) ont un titre
qui correspondait a l'étalon effectif et seulement un exemplaire (7%) dépasse 980%o (environ
23,5 carats), et un autre se place a 23 carats. Il faul noler que ces monnaies datent des années
261-262. L'une provient de I'atelier de Milan et I'autre de Rome.

Les résultats des analyses offrent un tableau trés suggestif sur I'ampleur des
pressions exercées sur le systéme monétaire romain entre 253-268 par les difficultés politiques et
économiques généralisées. Le monnayage en or, élément central du systéme monétaire, se
retrouve pour la premiére fois sensiblement dévalorisé, mais il semble que cette action était sans
rapport avec la profonde altération subie par les émissions d'argent*”.

B)268-284.

Cette étape représente un cas trés intéressant pour illustrer l'impact du facteur
politique sur le monnayage en or. Bien que la situation économique socit restée encore assez
tendue jusqu'en 274, les analyses montrent déja sous Claude Il (268-270) une forte tendance au
redressement des émissions. Le premien mode qui atteint 23 carats poeur la teneur de 'or (23% de
T'échantillon) indique le début d’'un mouvement vers I'alignement sur I'étalon légal.

Le deuxieme mode se situe 4 une valeur supérieure a 23,5 carats (58% des piéces), et
et en évidence une seconde phase dans J'évolution du monnayage en or pendant cette période,
avec l'introduction des nouveaux paliers d'affinage de l'alliage des aurei et de leurs multiples.
I’existence d'un grand nombre de piéces avec une teneur importante en or explique la valeur
élevée de x-Au=973%o0 potir la période 268-284, en dépil du fait que I'échantillon contient aussi
quelques exemplaires de titre plus réduit.

L.a chronologie des piéces de ce groupe place le changement au cours des années
274-284, donc aprés la réforme monétaire d'Aurélien. Les analyses montrent que la réforme a
rétabli non seulement le poids de l'aureus a 1/50 de la livre'’, mais également I'étalon de titre
plus proche de 'or "pur”.

L'écart-type de l'or est de 24,5 (2,47%), ce qui indique une puissante concentration de
titres individuels autour de la moyenne.

Il faut mentionner I'importance des dormées révélées par 'aureus de Tétricus (270-
273) analysé, dont le titre est aussi trés élevé, 994%o, trés proche de cenx des meilleurs aurei de
I'époque d'Aurélien, mais malheureusement cette information reste tout a fait isolée, car nous ne
connaissons pas d’autres analyses pour les monnaies en or de I'Empire gaulois.

*? Sur le titre des antoniniani voir Cathy E. King, op. ¢it, n. 20, p. 289-292 et J.-N. Barrandon, C. Brenot, M. Cristol et S.
Melky, De la dévaluation de Uantonintanus a la disparition du sesterce: essai de modélation d'un phénomén monétaire, dans
Pact 5, 1981, p. 387-390.

** Sur la réforme d'Auréllen voir S. Estlot, op. cit., p. 127-129; cf. R. Gibl, Die Miinzpragung des Kaisers Aurelianus (270 -
275), Vienne, 1993 [MIR, 47]; et dernférement S. Estiot, Aureliana, dans RN, 150, 1995, p. 50 - 54.
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C) 284-305.

Pendant cette période les tendances vers une pureté effective de plus en plus proche
de l'étalon légal se renforcent. La moyenne de la concentration de l'or, x-Au=979%%0 (sans
I'exemplaire atypique attribué a l'atelier pannonien} esl légérement supérieure a celle des années
268-284. Cctte valeur pourrait étre encore bien plus élevée, car elle est diminuée par les titres
sensiblement inférieures des émissions des empereurs bretons Carausius et Allectus.

Le mode pour la concentration de I'or qui dépasse 23,5 carats est trés proche de
I'étalon 1égal, ce qui confinne la hausse du dégré de purification de I'alliage du monnayage en or.
manifestée depuis la fin du régne d’Aurélien. La datation aprés 294 de la plupart des émissions
avec les titres plus élévés pourrait indiguer que Ja réforrne monétaire de Dioclétien a imposé un
contréle encore plus rigoureux de la teneur en or. Pour la premiére fois la pureté de la plupart de
I'échantillon analysé {62%) s'approche des. limites que pouvaient atteindre les technologies de
I'époque et I'étalon réel du monnayge d'or correspond a I'étalon légal.

L'écart-type pour l'or des émissions de la période 284-305 est de 5,5 (0,56%), un
pourcentage qui indique d'une facon trés éloquente la cohésion de I'échantillon analyseé.

. Pour la premiére fois nous pouvons comparer les données concernant les émissions
en or des empereurs légitimes avec celles frappées par différents usurpateurs. Il sagit du
monnayage des Tétrarques et des leurs rivaux - Carausius et Allectus, maitres du nord de la
Gaule et de la Bretagne pendant les années 287-296. 1’ Empire breton semble avoir eu un étalon
de pureté légérement plus bas que celut utilisé par les ateliers des Tétrarques, car trois monnaies
ont seulement le titre de 23 carats et une autre de 23,5 carats. Les aurei bretons analysés, issues
des ateliers de Londres et Rotomagus (Rouen)?*, semblent suivre I'ancien étalon réel de 23 carats
établi sous Claude II ou au début da régne d’Aurélien, bien que 1'étalon 1égal fiit, dans leurs cas
aussi, celui de l'or "pur”. Il est assez difficile d'expliquer si les raisons de ce conservatisme,
observé aussi en ce qui concerne le poids des aurei, relévent de la technologie, c’est-a-dire de
I'incapacité des maitres des nouveaux atéliers de contrdler les méthodes d'affinage, ou si la
faiblese du titre n’est pas plutdt due a la pénurie des ressources de I'Empire breton.

Si I'absence de platine dans les émissions de Caratisrus et Allectus, élément qu’'on n'a
pas cherché d’'une maniére systématique, sera confirmée par les analyses futures, le fait pourrail
avoir des conséguences majeures pour les études de numismatique romaine, parce qu'elle
indiguerait 'utilisation exclusive d'une nouvelle source d'or pour le monnayage, ainsi gue
I'absence du recyclage des anciennes émissions”.

D) 305-324.

Cette période offre I'exemple le plus instructif du réle joué par le facteur politique sur
le monnayage.

La x-Au=988%o0 est sensiblement plus élevé que ceile de la période précedente. Le
mode pour la teneur en or est bien supérieur a 23,5 carats et cette valeur est enrégistrée par
96,30% de l'échantillon. Cest une performance car la quasi totalité des piéces analysées
correspond aix normes de I'étalon légal des émissions en or romaines.

L'écart-type est de 6 (environ 0,61%}, valeur extrémement réduite, qui montre la
grande homogénité des titres des émissions des années 305-324.

A coté des antiennes tendances de garder le contenu aux paramétres supérieurs
offerts par la technologie d'affinage, il faut remarquer la surprenante unité du monnayage en or
pendant une époque traversée par de guerres civilés et monétaires®. Soulignons que la réforme
du numéraire en or de Constartin ler qui a eu comme conséquence une évolution divergente des
dénominations dans les parties occidentales et orientales de I'Empire romain pour plus d'une
décennie n'a pas affecté sa teneur. La qualité de la monnale en or durant la période 305-324 est
trés net contraste avec les mesaventures du numéraire en bronze argenté qui a touché I'ensemble

" J.- B. Glard, La monnaie de Carausius & Rouen: une remise en question, dans RN, 150, 1995, p. 264-266, avec des
réscrves sérleuses en ce qui concerne la localisation de I'atelier en Gaule, a Rouen ou a Boulogne-sur-Mer (Gesoriacum).
H, Huvelin, op. cit,, p. 114, n. 34. Toutes les autres émissions romaines des Ille-IVe slécles étudiées jusqua présent
contiennent des traces de platine, volr J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barrandon et J. Poirier, op. cit., p. 92-95. Dans une
lettre de 30 janvier 1996 M. M. Bompaire a eu l'extréme gentilesse de nous attirer l'attention que M. J.-N. Barrandon,
aprés la lecture de notre texte "tient & préciser que ces analyses rapidement menées lors de la rédaction de Uarticle de H.
Huvelin n"avatent pas donné lieu a une recherche particuliére du platine”

e L'hypothése d'une seconde dégradation aux alentours de 317 formulée par J.-P. Callu, C. BRrenot, J.-N. Barrandon et J.
Poirier, op. cit, n. 10, p. 90 et acceptée par Cathy E. King, op. cit.. p. 8-9, nous semble ne pas avelr regu la confirmation
nécessaires de la part des nouvelles analyses.
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de I'Empire. Les multiples recherches faites sur la numismatique de I'époque sont encore loin
d'expliquer les motivations politiques qui ont poussé des empereurs séparés par des rivalités et
pressés par dlincessants besoins finarciers a garder cette remarquable cohésion du monnayage
en or et 4 lui conserver, malgré la tentation de manipuler la teneur en or des emissions
impériales, une qualité exceptionnelle.

E) 324-337.

Les résultats des analyses relévent non seulement le maintien des paramétres trés
€élevés observés aprés 294, mais méme un accroissement, pendant ceite époque. La valeur de x-
Au=986%o0 est la plus élevée pour le lot étudié, et le mode est supérieure a 23,5 carats. Pour la
premiére fois sur I'échantillon analysé I’étalon effectif des toutes les piéces correspond a I'étalon
légal.

F) 337 - 364

L'interprétation historiques des données de cette étape pose des problémes assez
compliqués. La valeur de x-Au, présente une véritable chute, car elle est de 364%o et I'écart-type
est de 29,76 (3%), ce qui n'est pas trés loin de la valeur mesurée pour le régne de Valérien ler. La
polarisation des résultats des analyses, met en évidence l'existence de deux groupes. Le premier,
minoritaire, compte 10% du lot étudié et réunit les piéces frappées selon un étalon effectif de
23,5 carats . Le second, le plus important, représent 60% de I'échantillon et consiste
d'exemplaires émis selon un étalon effectif de 23 carats. Ces deux classes correspondent a deux
phases chronologiques: 337 - 350 et 351 - 364, avec la précision, qu'il y a aussi des piéces avec
une teneur inférieures, plus fréquentes parmi les mannaies de la deuxiéme période mentionnée.

Entre 337 - 350 l'ancien étalon réel 4 plus de 23,5 carats observé depuis la réforme
d’Aurélien est resté en usage. Précisons toutefois, qu'entre 337 - 341, on constate pour la
premiére fois pour IVe s. que la teneur en argent dépasse le seuil de 20%o0 . Il est possible que ce
changement a débuté pendant les derniéres années du régne de Constantin ler, car sur trois
piéces analyées, aux moins deux, présentent cette caractéristique. Dans ce cas la mesure
concernani la légére réduction de la teneur des monnaies ciur or pourrait correspondre avec la
réduction générale du monnayage en bronze argenté,

Si pour I'époque 341 - 350 nous enrégistrons certaines oscillations du titre, la période
aprés 351 correspond a une baisse scnsible de la teneur en or, dont la valeur rejoint de nouveau
I'élalon réel de 23 carats, en cours sous le régne de Claude Il. Les analyses effectuées metlent en
évidence que la baisse de la teneur en or est compensée par l'augmentation du ceontenu en
argent, ce qui eonstitue la preuve neite que les autorités ont eu recours a I'ajout dor non-purifié
pour accroitre les stocks de métal disponibles.

Sans doute, il n'est pas facile de dormer une explication cohérente a ce phénomeéne.
Certains chercheurs nnt essayé de rapporter l'avilissement de la monnaie en or aux secousses
inflationnistes qui ont ébranlé I'Empire sous Constance II. Malheureusement, les résultats des
analyses ne nous permettent pas de faire toujours une paralléle enire la dévaerisation du
numéraire en billon et I'évolution du monnayage en or a cette époque. Comme auparavant, il est
difficile de trouver des similitudes entre I'évolution du monnayage en or et celle qui concerne le
reste du systéme monétaire. Pourtant, les importantes émissions des monnaies en argent de
celte époque nous semblent avoir réduit sur le marché I'écart qui séparait le numeéraire en or de
celui en billon. '

Cette réduction da titre correspond par aillenrs a une péricde de relance de la frappe
des monnaies en or et d’expansion de leur circulation dans la société ramaine, observées depuis
346 - 348". Dans ces conditions, nous sommes amenés a supposer que cette baisse n'est qu'une
tentative de répondre a la demande croissante de monnaie en or a partir d'un stock limité. Au
niveau social, l'augmentation et la circulation plus rapide du numéraire compensaient la
diminution de la teneur en or. Ce phénoméne d’augmentation de la masse monétajre pendant
Iintervalle 351 - 364, semble se répéter dans le monde byzantin au tournant des Xe - Xle

" Yoir J.-P. Catlu, Quantifier Vinflation du [Ve s.: Modes et causes de U'évolution du volume des frappes, dans L inflazione™.,
p. 100.

" Voir J.-P. Callu, Structure des dépots d'or au Ve s. (312-392), dans Crise et redressement dans les provinces européennes
de 'Empire (milieu du Ille-milieu du Ve ap. J.-C.), Strasbourg, 1983, p. 157-174 et idem, Le "centenarium” et
I'enrichissement monétaire au Bas-Empire, dans Ktéma, 3, 1978, p. 301-316 et J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barrandon et
J. Poirier, op. cit..p. 92-94.
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siécles”. Elle répondait 4 une expansion du volume des transactions monétaires en or produite
par les transformations du systéme militaire, de la fiscalité, 4 un essor économique dans
beaucoup de régions et a nne croissance de la population, notamment par la colonisation des
Barbares.

La courbe de la platine montre un accroissement rapide du taux en ce métal a partir
de 346, fait qui a été interprété comme étant la conséquence de l'utilisation des nouvelles
sources d'or, notamment par Fouverture des mines, jusqu’alors inexploitées™. L'existence d'un
nouveau stock d'or nous semble étre un fait réel, mais il s’agit plutét de l'absortion de l'or
d'origine ocuralienne et orientale, ayant une teneur importante en platine, apporté par les
Sarmates et les Goths, que de la découverte de nouvelles mines dans le territoire romain.
L’instalation comme colons des tribus sarmates en Thrace, en Scythie Mineure, en Macédoine et
en Italie aprés la paix de 332%, puis des Goths d'Ulfilas en Mésie Seconde en 348%, doit étre
associée i l'apparition d'un or étranger dans l'alliage des monnaies impériales de cette période.
Le changement de Ia nature des rélations entre 'Empire romain et la confédération gothique
nord-danubienne apreés le traité de 332 a donné un tel essor aux rapports commerciaux entre les
deux parties, que les Goths sont devenus vraiment dépendants de ceux-ci. Par le traité de paix de
369, conclu a Noviodunum entre Valens et Athanarich, I'empereur a imposé la limitation a deux
du nombre des marchés frontaliers, en vue d'exercer des pressions a I'égard des Goths™. Sans
doute, l'or a-t-il été, a co6té des esclaves et des fourrures le principal moyen ultilisé par eux pour
acquitter les importations du vin et de produits de luxe (verrerie et bijoux) attestées par un grand
nombre de témoignages archéologiques découverts dans le milien archéologique gothique™.

L.a deuxiéme vague d’absortion de T'or gothique a eu lieu en 376 - 377, aprés leur
passage en masse dans les provinces balkaniques de I'Empire provoqué par l'invasion hunique.
Pendant ces années a cause d'une terrible famine, méme les noblas ont été obligés pour s'acheter
une nourriture de plus miserable, de vendre leurs biens, y compris leurs enfants™, l'or a fortiori.
L'évolution du taux de platine dans les monnales des années '40 - ‘80" semble dailleurs
confirmer l'origine gothique et sarmate de la nouvelle source d'or de I'Empire.

Avec les années 337-364 prend fin un cycle d'un siécle oll ]a monnaie d'or romaine a traversé un
chemin difficile qui a changé de fond en comble I'héritage monétaire d’Auguste pour aboutir au
systéme spécifique dit monnayage en or du Bas-Empire et dn monde byzantin.

** ¢. Morrisson, op. cit., p. 128-129 et 152-153,
* J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barrandon et J. Poirier, op. cit.. p. 94.

*! Vour Excerpta Valesiana, éd. Teubner, Leipzig, 1961, p. 9. 32, voir aussi R. Réemondon, La crise de UEmpire romain de Marc
Auréle a Anastase, Paris, 1970, p. 283.

% Voir Jordanes, Romana et Getica, &d. T. Mommsen. Berlin, 1882, L1, 267 et J. Zelller, Le premier établissement des Goths
chrétiens dans UEmpire d'Orient, dans Mélanges G. Schlumberger, [, Paris, 1924, p. 3-11.

*® Ammianus Marcelinus, Rerum gestarum libri qui supersunt, éd. C. U. Clark, Berlin, 1963, XXVII, 5. 1 et R. Rémondon, op.
cit., n. 45, p. 173.

™ B. Mitrea et C. Preda, Quelques problémes ayant trait aux nécropoles de type Sintana-Tchermniakchov, découvertes en
Valachie, dans Dacia, 8. 1964, p. 211-237.

3 Ammianus Marcelinus, XXX, 4. 9 et 5, 1 et L. Musset, Les invassions: les vagues germanigues. 2e éd., Parls. 1969, p. 83.
% J.-P. Callu, C. Brenot. J.-N. Barrandon et J. Poirier, op. cit., n. 10, p. 94-95.

73

https://biblioteca-digitala.ro



Amalyses atomiques et nucléaires des momnaies romaines en or frappées entre 253 et 364,
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