
ZONAREA CERAMICII ARHEOLOGICE. METODE ŞI 
REZULTATE 

de CARMEN COLTOŞ 

Pentru arheolog, reconst i tu i rea dezvoltării şi evoluţiei c u l t u r i i o¬
meneşti se bazează în pr imul rînd pe studiul obiectelor care au supra­
vieţuit şi în special pe studiul obiectelor de artă. 

Kiaterialele obţinute în urma săpăturilor arheologice sînt foarte va ­
r iate din punct de vedere a l n a t u r i i mater ia lu lui d in care sînt confecţio­
nate. Dintre aceste matsriale cele mai rezistente sînt cele de natură a¬
norganică, adică d in metal , piatră, ceramică sau sticlă, îh timp ce ob i ­
ectele din materiale organice, adică lemn, fibră textilă etc. pot f i regă­
site numai în cazul în care condiţiile de păstrare au fost sau foarte us ­
cate sau foarte umede, ch iar au zăcut permanent în apă. 

În ceea ce priveşte mater ia lu l ceramic, p r i n t r e principalele p r o ­
bleme care se pun pentru arheolog este sursa de mater i i pr ime, precum 
şi stabi l i rea tehnologiei întrebuinţate, aceasta serv ind fii special pentru 
stabi l irea legăturilor comerciale care au existat între di fer i te le l o ca l i ­
tăţi, constituind şi scopul lucrării de faţă. 

In vederea realizării acestui scop, şi ţinîhd seamă de diversele 
indicaţii şi rezultate d in l i t e r a tu ra dc special i tate, am considerat că este 
necesar să se stabilească anumiţi i nd i c i de carac te r i za re , care să fie 
folosiţi pentru depistarea surse lor de mater i i p r imo, a procesului t eh ­
nologic de confecţionare şi, eventual, ch iar a numărului sau a t i p u r i l o r 
de ateliere existente într-o anumită perioadă. 

Compararea cu produsele dc olărit actuale arată că masa cerandcă 
este alcătuită de meseriaş în mod empiric şi absolut subiectiv,avînd însă 
citeva caractere obiective imprimate cu siguranţa de compoziţia fizică şi 
chimică a mater i i l o r prime existente. 

Problema anal is tu lu i modern este de a efectua un număr re lat iv mare 
de r.nalize,ca pe baza l o r , cu a jutoru l ca lculului de distribuţie statistică, 
să se obţină indicaţiile necesare arheologului . 

Din aceste motive s-a elaborat o metodă care să conducă la v a l o r i 
numerice, care , p r i n ca lcul s ta t i s t i c , să poată grupa di fer i te le fragmen­
te ceramice. 

Metoda de l u c r u . Selecţia fragmentelor s-a efectuat cu a jutorul i n ­
dicelui de absorbţie a i aps i , i a r caracter izarea chimică cu a jutorul a¬
nalizei p r in spoctrofotometrie de absorbţie atomică a extracte lor selec­
tive cu ac id c l o rh id r i c normal şi acid c i t r i c 0,1 molar . 

Am ales aceste extracte ţinîhd cont că acidul c l o rh id r i c are capa­
citatea de a dizolva un număr mare de elemente, f i ind cunoscută so lub i -
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l i tatca marc a c l o r u r i l o r , i a r acidul c i t r i c datorită puter i i mar i de c o m ­
pletare a elementelor cum s£nt: f i e r u l , manganul etc . 

Pr inc ip iu l metodelor întrebuinţate.  
InJicele dc absorbţia apei . P r inc ip iu l metodei este foarte simplu şi con­
sul Γη imersaxea fn apă a unui fragment ceramic o anumită perioadă de 

p, notlndu-so fn prealabi l greutatea fragmentului absolut uscat .Pentru 
stabi l i rea perioadei de timp necesară am efectuat o serie de determinări 
care au condus la concluzia că o perioadă de imersare de 96 h ( 4 zile) 
este suficientă scopuri lor urmărite de noi ( f i g . 1 ) . 

FLUURA I - D I A G R A M A V I T E Z E I OS A B S O R B Ţ I I A A P K I LA I M I I T I P R O B I 
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Din histograms, ae repartiţie a indice lu i de absorbţia apei ( I . A . A . ) 
pe regiuni ( f ig.2) s-a constatat că fragmentele ceramice pot f i c las i f i ca ­
te îh 10 clase şi anume: 

- c l a s a i I . A . A . = 6-8 % - clasa V I I . A . A . = 1 H - 2 0 % 
- clasa Π - " - = 8 - 1 0 % - clasa V I I - " - = 20-22% 
- clasa I I I - " - =10-14% - clasa VTU - " - = 22-24 % 
- clasa IV - " - = 14-16% - clasa IX - " - = 24-20 % 
- clasa V - » - =16-18% - clasa X - " - m 26-30 % 

fffi K U X T E N I A 

FIGURA 2-HISTOGKAiq I K D I O S L U I D E A 3 J 0 R B T I A m. O L T E N I A 

21 

www.mnir.ro



opectrofotometria de absorbţie atomică este o metodă analitică de 
determinare a concentraţiei unui element d in t r -o probă, măsurîhd ab­
sorbţia unei radiaţii electromagnetice de o anumită lungime de undă la 
trecerea p r i n t r - u n mediu care conţine sub formă de vapo r i , uniform d i s ­
tribuiţi, atomii l i b e r i a i probe i . I n t r - o analiză de absorbţie atomică, e¬
lementul ce urmează a f i determinat trebuie redus la starea elementară 
neexcitată, vaporizat şi introdus In fascicolul de radiaţii a l surse i . A¬
cest procedeu este adesea real izat p r i n aspirarea soluţiei probei ca o 
ceaţă fină Îhtr-o flacără adecvată. In acest mod flacăra are funcţie ana­
logă cu cea a celulei fotoelectrice sau a soluţiei din spectroscopia de 
absorbţie obişnuită. Pr inc ipa lu l inconvenient a l acestei tehnici este fap­
tu l că pentru fiecare element este necesară cfte o lampă. 

Jooarece rezultatele unei analize cantitative de ceramică nu sfnt 
sc-mnificative pentru no i , fapt constatat şi din cercetarea l i t e r a t u r i i de 
specialitate studiată, am socotit necesar stabi l irea unui indice numeric 
care să poată conduce la o clasi f icare a probelor , pe care l-am denumit 
indice de omogenitate. 

1rs fond uti l izarea unor ind ic i are un caracter convenţional şi aceas­
tă conve-nţk' poate f i folosită întotdeauna fn compararea probelor pentru 
depistarea surse lor , estimării tehnologi i lor , ca mină de lucru sau t eh­
nică de ate l i e r . 

1 entru calcularea acestui indice am luat următoarele elemente ana­
l i t i ce : clasa I . A . A . , conţinutul fn K, Ca/Mg, Fe/ΐΰη, şi anurne rapor tu l 
sursei acestor Uato analit ice determinate fn acid c l o rh idr i c şi respectiv 
i - . acid c i t r i c . Ca aceste va l o r i să fie cft mai reprezentat ive,pentru f i e ­
care element luat fn calcul am uti l izat cfte un coeficient şi anume:-clasa 
1. ',.Α . χ 1 ; - Κ g io χ 5; - Ca/Vig j ΐ χ 5; - Fe/Mn g % χ 10. 

\ 1 'nţionez că deoarece laboratorul nostru nu dispune de lampă pen­
t ru K, acesta a fost determinat în emisie la Laboratorul de chimia so lu­
lu i - i n cadrul Inst i tutu lu i de Proiectări pentru îmbunătăţiri Funciare . 

Materiale analizate. Indicele de absorbţia apei a fost efectuat pe un 
număr de 1 39 probe provenite din di fer i te reg iuni ale ţării (fig.3) şi anu­
me: - untenia = 121 fragmente; Oltenia = 6 fragmente; Transi lvania = 6 
fragmente; Moldova = 2 fragmente; H i s t r i a = 4 fragmente. 

i-entru a avea un c r i t e r i u de comparare, în afară de probele arheo­
logice s-au mai efectuat determinări ale I .A .A .pe două oale de lut con­
temporane provenite din jud . I l f o v . Kezultatele obţinute se găsesc în ta ­
belul 1 , din studiul căruia reiese că variaţiile foarte mic i ale acestui 
indic? de ahSDrbţi apei arată o bună omogenizare a pastei , confirmînd 
totodată şi valabilitatea acestui test . 

Analizele chimice s-au efectuat pe un număr de 34 probe, r e p a r t i ­
zate <?upă cum urmează: N'untenia = 16 probe; Oltenia = 6 probe; T ran ­
silvania = 6 probe; Moldova = 2 probe; H i s t r i a = 4 probe. 

Ja provenienţă istorică aceste fragmente ceramice se întind din 
-vel ine pînă în evul mediu.-
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T A B E L 1 . - Variaţia indice lu i de absorbţie apei a fragmentelor 
de vase contemporane provenite din jud . I l f o v . 

Amplasare Greutatea Ind.abs.apei 
Β Γ « 

înreg Vasul fragment fragmentului 
a. a. ρ clasa 

143 Cană albă toartă 21,9147 21,8 V I I 
144 « H fragm. buză 9,9983 21,1 V I I 
145 Η • i t n 11,5976 18,9 V I 
146 t» • " bortă cu 

decor 21,9580 19,8 V I 
147 H U f ragm. burtă 21,4025 21,3 V I I 
148 Η 11 • fund 16,0181 20,0 VH 
140 If M Il H 27,5630 19,9 V I 
150 Cană maroη toartă 9,8614 20,6 V I I 
151 » 1' f ragm. buză 13,8430 18,0 V I 
152 »» H ι» η 17,1620 17,4 V 
153 H « burtă 6,9302 20,3 v n 
154· n H Μ " C U 

decor 13,7170 17,8 V 
155 I I 11 " fund 9,2906 20,0 v n 
156 Η II Μ η 14,4004 20,8 V I I 

i.ezultate şi discuţii. Deoarece fragmentele ceramice analizate 
ie ia H i s t r i a au fost singurele care au cuprins mai multe perioade i s t o ­
r ice { getic, n r . 132; grecesc import A t t i ca , n r . 129 şi grecesc autohton 
n r . 130 şi 131), determinate de arheolog, acestea, cu toate că sînt i n su ­
ficiente pentru efectuarea unui calcul s ta t i s t i c , constituie o confirmare 
a valabilităţii metodelor de lucru fo losi te , i a r pe baza concluzi i lor trase 
pentru aceste fragmente cunoscute s-au putut trage concluzi i le ce u r ­
mează. 

Anaiizînd rezultatele obţinute pentru aceste fragmente şi prezenta­
te In tabelele 2-6, pe r eg iun i , se constată că va lor i le analit ice îh sine 
nu sînt semnific ative şi am socotit necesar stabi l i rea indicelui de omoge­
nitate. Din aceste tabele reiese că I .O mediu pe reg iun i prezintă urmă­
toarele v a l o r i : 

-Muntenia 1 . 8 ^ 0 , 7 -Moldova 2,5 ΐ 0,3 

-O l t en i a 2 . 1 + 0,9 - H i s t r i a 1 , 7 ^ 0 , 3 

- T r a n s i l v a n i a 1,5 + 0,2 

Trebuie menţionat faptul că la calcularea I . O . mediu pe reg iun i nu 
am luat în considerare va lor i le net deosebite, îh cazul H i s t r i a fragmen-
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tul n r . 129 1 care este fragment de vas grecesc provenit din Attica, 
Tabel 6, cu valoarea I . O . = 0,6 fata de media celorlalte fragmente c e ­
ramice provenite de la Histria de 1 ,7 _ 0 , 3 . Acelaşi lucru reiese şi 
din fig.4, în care este prezentata distribuţia fragmentelor ceramice de 
la Histria în funcţie de I .A .A . şi I . O . ,din care este evident faptul că 
fragmentul provenit din Attica este amplasat categoric în altă zonă a 
diagramei. Astfel, punctele izolate ar putea fi explicate ca reprezen-
tînd o ceramică alohtonă. 

Clas» 
I O/J. 

-to -

9 -

β-

7¬

6 -

? -

4 -

3 -

2¬

1 -

FIGURA 4 DISTRIBUŢIA PIESELOR 
CERAMICE IU FUîiCTIB E3 I . A . A . f l i 1 .0 

o GRECESC HISTRIAS 
A GETIC 
o ufîECESC ATTIC / 

ΟΒΟ 

"Τ" 
2 

ι" 
4 5 ΙΟ. 

Coroborîhd datele furnizate do arheolog cu rezultatele obţinute în 
laborator, faţă de o serie de fragmente ceramice cunoscute bine ca 
provenienţă putem spune că pasta ceramică fină şi bine omogenizată are 
un I .A .A . marc, pe cînd I . O . este mic. 

Cele t r e i piese de la H i s t r i a , n r . 130,131 şi 132 sfnt de provenien­
ţă autohtonă, primele 2 f i ind datate de arheolog ca greceşti-histriene, 
iar ultimul ca f i ind get ic . într-adevăr şi analizele efectuate (Tabel 6 şi 
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Τ Β Β ί:> Ι· 2 . - lîezultatole analizelor chimico ofectualo pontru prolxilo provenite clin Munti-nia. 
= ==_==-;=== = == === = -====== ====== = == = = = = =====.= =======. ====== ========= ====== = === == = == = ' — 

Nr 
. " Provenienţă 
fnreg. 

Na 
g Ά 

Κ 
gaA 

Ca 
g Ά 

Mg 
g "A 

Ke 
g % 

Mn Cu 
g "A g i* 

Zn 
g % 

Ca/Mg Fe/Mn I . 
Ά 

A ._ A_ 
clasH 

I . O . 

0 J 2 _ Ι ΐ_ 
4 ™ " - T=f 7 8__ " "_"9 10_ 11 12 _ η JA-

13 X τ η Β S I N A C I D C L C « H I D Κ I C N O R M A L 

15 Tfrgşor 0,012 1 ,62 1 ,03 0,54 2,85 0,09 0,006 0,01 0,01 31,67 28,36 X ' , 7 

93 Tfrgşor 0,02 0,46 1 ,66 0,31 0,88 0,05 0, 005 0,004 5,35 17,60 22,02 V I I I 2,1 
99 Tfrgşor 0,02 0,43 0,03 0,67 2,03 0,08 0,004 0,006 0,04 25,38 21,22 V I I 1,2 

28a Piatra Frecate! 0,04 0,20 - 0,01 0,54 0,01 0,001 0,003 - 54,00 12,88 I I I 1,8 

28b 0,04 0,19 - 0,01 0,45 0,01 0,002 0,002 - 45,00 12,88 I I I 1,6 

31 0,05 0,52 1,14 1 ,36 2,30 0,05 0,004 0,007 0,84 46,00 29,49 X 1,2 
73 0,019 0,42 0,95 0,47 0,64 0,04 0,005 0,006 2,02 16,00 18,99 V I 0,1 

117 0,02 0,16 - 0,65 1,23 0,009 0,005 0,002 - 136,67 14,09 I V 3,2 
118 0,02 0,62 2,49 0,36 1,52 0,42 0,003 0,001 6,92 3,62 26,57 X 3,0 

33 l ' iua Petri i 0,11 0,73 - 0,37 1 ,08 0,03 0,11 0,005 - 36,00 12,48 ΠΙ 1,4 
42 0,001 1 ,02 0,09 0,54 2,30 0,07 0,01 0,009 0,17 32,86 13,51 i n -
116 0,03 0,57 2,27 0,18 1,89 0,03 0,003 0,009 12,61 63,00 16,19 ν 1,1 
102 Vlădiceasca 0,02 0,72 0,02 0,47 2,66 0,04 0,007 0,007 0,04 66,50 10,18 I I I 1,8 
1 35 Mavrodiri 0,06 0,80 0,06 0,41 2,48 0,05 0,005 0,006 0,15 62,00 9,52 I I 1,4 
1 36 Mavroclin 0,02 0,14 0,37 0,04 0,52 0,01 0,003 0,001 9,25 52,00 18,55 V I 7,3 
1 37 Mavrodin 0,05 0,12 0,37 0,04 0,39 0,01 0,003 0,001 9,25 39 ,00 16,39 ν 1,6 
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0 1 2 3 4 

15 0,02 0,86 0,065 
93 0,11 0,76 0,25 

99 0,02 0,29 -
28 0,03 0,10 0,006 

31 0,04 0,29 0,98 

73 0,03 0,25 11,68 

117 0,02 0,11 0,002 

118 0,02 0,25 0,20 

33 0,12 0,39 0,001 
116 0,10 0,22 0,46 

102 0,06 0,29 -
135 0,05 0,56 0,06 

136 0,09 0,10 -

137 0,84 0,09 0,12 

_ 5 ^ _ 6 7 8 9 10 11 

0,39 2,43 0,07 0,0009 0,007 0,17 34,71 
0,19 0,43 0,03 - 0,003 1,32 14 ,33 

0,04 0,59 0,03 - 0,003 - 19,67 
0,02 0,04 0,006 - 0,005 0,03 6,67 
0,90 0,68 0,02 - 0,007 1,09 34,00 

0,41 0,58 0,02 0,0009 0,005 28,49 29,00 

0,02 0,65 0,01 - 0,002 0,10 5,00 

0,18 0,43 0,016 0,001 0,008 0,42 26,88 
0,01 0,94 0,03 - 0,008 0,01 31,33 

0,05 0,24 0,007 - 0,002 9,20 177,14 

0,35 0,76 0,02 - 0,004 - 38,00 

0,07 0,77 0,055 0,001 0,005 0,35 14,00 

0,02 0,13 0,01 0,001 0,002 - 13,00 

0,02 0,12 0,01 , jO.001 0,002 6,00 12 ,00 
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T A B E L 3.-Rezultatele analizelor chimice efectuate pentru probele provenite clin Ol ten ia . 

Nr . _ Na Κ Ca Mg Fe Mn Cu Zn Ca/Mg Fe/Mn I . A . A . I .O . 
t ^ - X j L - - 0 - _ - l - ^ _ ^ . - - A . c l - _ J L 2 6 . . - - A ^ cŢasa-, 

E X T R A S IN A C I ί) C L O R H I D R I C N O R M A L 

125 Romula 0,02 0,16 0,04 0,26 2,76 0,02 0,015 0,001 0,15 118,00 18,72 VI 1,8 

126 « 0,02 0,15 0,01 0,29 1 ,09 0,04 0,007 0,001 0,03 27,25 18,87 VI 1,3 

119 Ostrovul Mare 0,02 0,72 1,95 0,67 2,88 0,04 0,009 0,014 2,91 72,00 9,89 π 3,0 

120 Ctrna Dunăreni 0,04 0,81 3,13 0,33 2,88 0,10 0,008 0,010 9,46 28,80 17,02 V 3,9 

123 Simnic 0,09 0,70 0,05 0,49 2,61 0,17 0,008 0,007 0,10 15,35 10,32 III 1,8 

124 Branet 0,07 0,46 0,06 0,27 2,27 0,01 0,005 0,007 0,22 227,00 8,F»9 II 2,7 

Χ Τ R Β S IN Α ι C I D C I T R I C 0,1 Μ O L A R 

125 0,08 0,05 0,04 0,05 0,33 0,024 0,0064 0,002 0,80 13,75 

126 0,10 0 ,07 0,01 0,11 0 , 38 0,032 0,0015 0,002 0,09 11 ,88 

119 0,01 0,12 - 0,18 1 , 80 0,2H 0 ,001b 0,005 - 64,29 

120 0,15 0,37 0 ,53 0,92 2,35 0,086 - 0 , 006 0,5b 2 0 , 9 8 

123 0,04 0,17 0,03 0 , 2 2 0, SO 0 , 126 - 0 , 0 0 3 0 ,1 -1 3 , < ) 7 

124 0,04 0,54 - 0 , 2 7 1 ,0'j 0 , 0 2 2 0 , 0 0 1 0 , 0 0 5 - 4 7 , 7 3 
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T A B E L 4.-Rezultatul analizelor chimice efectuate probelor provenite din Transilvania. 

finreg ^ ' r o T e n ^ e n t a 

Na Κ Ca Mg Fe Mn Cu Zn Ca/Mg Fe/Mn I . A . A . Έ Β 

finreg ^ ' r o T e n ^ e n t a g % g % g % g % g * g $> g % g % % clasa 

E X T R A S IN A C I D C L O R H I D R I C N O R M A L 
* 

1 27 Micia 0,08 0,32 0,05 0,11 1,11 0,04 0,008 0,003 0,45 27,25 14,91 IV 1,6 
128 0,07 0,23 - 1 ,22 1,37 0,02 0,003 0,001 - 68,50 20,12 VII 1,4 
139 Ardeu 0,02 0,92 0,12 0,31 2,64 0,06 0,11 *·0,007 0,39 44,00 10,96 ΙΠ 1,4 
138 St re i Sîhgiorgiu 0,07 0,22 - 0,05 1,08 0,01 0,03 0,001 - 108,00 16,13 V 0,5 
121 Solea Mică > 0,07 0,41 0,04 0,32 2,75 0,08 0,011 0,011 0,13 34,38 15,39 IV 1,3 
122 " 0,07 0,38 0,02 0,46 1,91 0,04 0,005 0,006 0,04 47,75 12,62 ΙΠ 1,7 

E X T R A S IN A C I D C I T R I C 0,1 M O L A R 
127 0,07 0,20 0,01 0,11 0,56 0,028 - 0,003 0,07 20,00 
128 0,03 0,11 0,02 0,29 0,31 0,01 - 0,003 0,05 31 ,00 
139 0,02 0,61 - 0,28 0,72 0,04 0,001 0,005 - 35,00 
138 0,04 0,04 0,12 0 ,02 0,07 0,002 - 0,001 6,00 18,00 
121 0,04 0,15 - 0,14 1,54 0,054 0,0002 0,006 - 28,52 
122 0,05 0,15 0,003 0,15 0,47 0,022 - 0,004 0,02 21,36 
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I.A.A 

(o -

9 -

s -

7¬

6¬

5¬

4 ' 

ŢŢGCT4_5-Distribuţie · 1 · » · 1 Ο Γ e e r e a i e * 

3^ 

• A. 

AO 

d i n Treneil»ani« funeţi* fle I . A . A 
| i 1 . 0 . 

Mie i a 

A Ardeu 
• S t r e i Sîngiorgiu 

A S e i c a l i c f t 

-Γ" 
2 3 

— r 
4 5 

- r~ 
7 

. ·> prezintă atft I . A . A . , cft şi I . O . foarte apropiaţi, ceea ce de-
L.srroazâ că atft sursa de mater i i pr ime, cft şi tehnologia de f a b r i -

car. sî::i asemănătoare. De asemenea aceste rezultate sugerează u t i ­
lizarea unor materi i prime de t ip lossoid, care conţine fracţiuni a r g i ­
la ase evident de omogene ,aşa cum au arătat şi studiile efectuate In u l ­
t imi i 20 de ani de Comitetul Geologic şi Inst i tutu l de cercetări Pedolo­
gie e . 

•^ceasta posibilitate este cu atft mai grăitoare datorită faptului că 
diferenţele înregistrate sînt mai ales pentru calciu şi magneziu, care 
se- că este singura sursă de deosebiri a l o sur i l o r din regiunea cen­
trala nord a Dobrogei. Aceste date comparate indică cu mare 
probabilitate lossul din regiune ca sursă de materi i prime pentru f rag­
mentele ceramice cu cantitate mică de nisip ca degresant. 

..omparîad rezultatele obţinute pentru H i s t r i a cu cele obţinute 
pentru ' .untenia se ridică puncte de întrebare pentru I .O*mai " mari de 
4 şi a:ai raici de 1 , care ar putea f i alohtone. 
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Τ Β Β Κ I. 5 . - Rozultatul ana l i z e l o r chimice efectuate a sup r a probelor provenite din Moldova. 

Nr 
f " Provenienţa Na Κ Ca Mg Fe Mn Cu Zn Ca/Mg Fe/Mn I . A . A . I . O . 

n r 0 f i * g % g % g % g % g I" gi° g1° g% J° clasa 

E X T R A S IN A C I D C L O R H I D R I C N O R M A I . 

133Tfrpeşti 0,04 0,56 1,74 0,48 0,88 0,11 0,009 0,003 3,63 8,00 19,91 V I 2,8 

134Voineşti 0,09 0,42 0,19 0,47 2,5 4 0,04 0,005 0,008 0,40 63,50 1 3,83 I I I 2,2 

E X T R A S IN A C I D C I T R I C 0 ,1 M O L A R 

133 

134 

0,04 0,24 0,05 0,18 0,28 0,059 0,001 0,003 0,02 32,07 

0,07 0,14 0,01 0,44 0,89 0,03.0 0,0015 0,006 0,35 14,00 
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FIGURA 6-TJietribuţia p i e s e l o r c e r a m i c e 
d i n O l t e n i a funcţ ie de I . A . A . 
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Deşi s-au făcut o serie de determinări şi pentru Oltenia, T r a n ­
silvaniei şi Moldova, punctele sînt mult prea puţine, însă apare frapan­
tă gruparea punctelor obţinute pentru Transi lvania (fig.5) şi oarecum 
p<ntru Oltenia ( f ig.6), care ar conduce la concluzia că fn aceste r e g i ­
uni arta olăritului era probabi l foarte bine pusă la punct. Se deduce 

a?.-menea că omogenitatea cea mai mare este prezentată la I .O.mic i , 
i majoritatea ceramici i autohtone studiate este o ceramică grosieră, 

vicşi muilo din probele analizate au şi I . A . A . m i c i . 
st lucru este subliniat de majoritatea probelor, dar pentru 

comparaţie de date am ales ceramica de la P ia t ra Frecăţei şi Tfrgşor 
( f i £ . 7 ) , roieşinu că P iatra Frecăţei ar f i putut f i un t f r g de schimburi 
crrarnice, însă lucrul mai trebuie continuat deoarece numărul de piese 
analizate este mult prea mic, acest lucru f i ind valabi l pentru toate r e -

•nile ţării studiate pînă în prezent. 
1Î> concluzie, consider că aceşti doi i n d i c i , de absorbţia âoei şi 
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T A U ί·: I , 6 . - RtiS'.uUnl.'Mo ni ia l i z i i lor chimice nfuutuate asupra probelor provenite din M i s t r i a . 

N r ' Provenienţă N a K C a M g F e M n C u Z n C a / M £ Po/Mn I . A . A . In rog . Γ Ο Ϋ Θ Π ϋ η ' κ pr # κ ^ g>/„ gf0 g'f0 κ ^ ^Γ" clasa 

E X T R A S IN A C I D C L O R H I D R I C Ν Ο R M A 1. 

129 Import Att ica 0,81 1,74 0,04 0,61 0,80 0,06 0,029 0,009 0,07 13,33 23,57 V I I I 

130 Grecesc h l s t r i an 0,04 0,62 1,27 0,63 2,03 0,05 0,003 0,004 2,02 40,60 15,70 IV 

131 0,04 0,80 2,99 0,60 1,94 0,06 0,07 0;007 4,98 32,33 14,12 IV 

132 Getic 0,04 1,40 0,24 0,49 1,56 0,03 0,023 0,005 0,49 52,00 15,89 IV 

E X T R A S IN A C I D C I T R I C 0,1 M O L A R 

129 0,07 0,82 1,32 1,29 1,63 0,01 0,007 0,006 0,74 163,00 

130 0,02 0,26 0,83 0,50 0,41 0,016 0,001 0,003 1,66 25,63 

131 0,13 0,58 2,15 1,10 0,57 0,052 0,002 0,005 2,23 10,96 

132 0,12 0,71 0,02 0,30 0,43 0,015 0,008 0,003 6,07 28,67 
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FIGURA Ţ - D i a t r i b u - * . >a p i e s e l o r c e r a m i c e 
p r o v e n i t e d i n K u n t e n i a f u n c ţ i e 
de I . A . A . i i I . C . 
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de omogenitate, pot caracter iza piesele ceramice şi anume I . A . A . ar 
f i un indice de tehnologie de fabricaţie a l materiale lor ceramice, iar 
I .O . ar putea caracter iza sursa de mater i i prime întrebuinţată pentru 
..roducerea mater ia lului ceramic respect iv . 

J rc zenta lucrare a fost întocmită cu spr i j inu l d r . i n g . Gheorghe 
G aţă, din cadrul Inst i tutului de Cercetări Pedologice, căruia îi mulţu-
BK sc şi pe această cale. 
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ETUDE SUR LA PROVENANCE L E LA CERAMIQUE 
ARCHEOLOGIQUE .MÉTHODES ET RESULTATS 

Résume' 

On présente une méthode pour déterminer la provenance de la 
cérapiqus archéologique autochtone en ut i l isant deux indices : de 
l 'absorbtion de l ' e a u ( 1 Ί . Λ . A.) et de l'homogénéité ( l ' I . O . ) . 

On conclut que ces deux indices , de l ' abso rb t i on de l ' e au et de 
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î 'hoi.iOjénéité, peuvent caractériser les tessons céramiques, 1 Ί . Α . Λ . 
étant ur. indice dc la technologie de fabricat ion de la matière céramique 
et l ' î . o . pouvant caractériser la source autochtone de la matière 
première. 
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